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Der neue Bautenschutzqguide ist dal

Die neue Weber-Verpackungslinie: Bringt Produktinformationen auf den Punkt

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir eine neue Verpackung entwickelt:

leicht zu erkennen, bequem zu transportieren, einfach zu handhaben und mit Ubersichtlicher
Struktur. Klare Beschreibungen statt technischer Fachbegriffe — naturlich in mehreren Sprachen.
Piktogramme verdeutlichen die wichtigsten Produkteigenschaften, und Uber ein Farbschema
erkennen Sie sofort die Produktfamilie. So konzentrieren Sie sich auf das, was Sie wirklich Gber
das Produkt wissen mussen.
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Alle Gebinde fUr 800 Profi-Produkte umzustellen, braucht Zeit. Daher fUhren wir unser neues
Verpackungs-Design sukzessive in den kommenden Jahren ein.
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Produktvorteile Ubersetzung in Leicht verstdndliche

mehrere Sprachen Piktogramme




Der neue Bautenschutzguide ist Ihr unentbehrlicher Begleiter fir das Tagesgeschadift.

Das umfassende Nachschlagewerk beantwortet alle Fragen rund um Bauwerksabdichtung, Mauer-
werksanierung, Betonsanierung und Mérteltechnik. Ob Anwendungsproblem oder technische
Daten — hier werden Sie garantiert immer fUndig. Eine Ubersichtliche Einteilung sowie ein durch-
gdngiges Farbleitsystem nach Produktgruppen sorgen dabei fir Orientierung. Die Gestaltung

orientiert sich konsequent an den Produktgattungen (z.B. Grundierungen) und vereinfacht damit

die Handhabunag.

Ubersichtliche Anwendungs- und Produktinformationen

Der Bautenschutzguide ist Ubersichtlich in drei Teile unterteilt.

Systemlésungen /
Produktbeschreibungen

Zu allen Produkten finden Sie ausfUhrliche
Informationen. Diese enthalten Angaben zu:

= Anwendungsgebiet

= produkteigenschaften, Details,
Zusammensetzung

= Hinweise zur Verarbeitung, etc.

= Technische Daten

Anwendungstipps
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Neben konkreten Hinweisen zur
Vorgehensweise beinhaltet jeder
Anwendungstipp entsprechende
Produktempfehlungen.

In den Anwendungstipps finden Sie
detaillierte Schritt-fUr-Schritt-
Beschreibungen.

Service

Auf diesen Seiten finden Sie alles
rund um Logistik, Sicherheitshinweise,
Standorte, unsere Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen

und vieles mehr.



Online-Services
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Immer auf dem Laufenden!

Ob auf der Baustelle, im Zug oder beim Kunden — mit der fOr Smartphone und iPad
haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Unternehmens- und Produktinformationen, kénnen Handler
in Ihrer Ndhe suchen oder technische Datenbldatter abrufen.

Das Neueste aus der Weber-Welt, aktuelle Branchen- und Ratgeber-Themen sowie wichtige Ter-
mine bieten Ihnen Monat fUr Monat die . Ob Architekt, Verarbeiter oder Immobilien-
verwalter — mit dem E-Mail-Newsletter von Saint-Gobain Weber sind Sie stets auf dem Laufenden.

Komplexe Sachverhalte und erkldrungsbedirftige Produkte kénnen in bewegten Bildern schnell
und verstdndlicher dargestellt werden. Aus diesem Grund hat Saint-Gobain Weber im Internet-
Videoportal YouTube einen eigenen Kanal eingerichtet. Unter

kénnen Nutzer informative Videos ansehen, weiterempfehlen und
sogar in die eigene Webseite einbetten.

Uber den kénnen Sie unkompliziert
und im 11 Chat Fragen kldren, Verarbeitungsinforma-
tionen einholen oder Kontaktdaten abfragen. Auch
Bilder und Videos kdnnen Sie so schnell an unseren
Kundenservice oder an die Anwendungstechnik sen-
den. Ihre Daten sind geschitzt und fir andere Anwen-

der nicht einsehbar.
@Ii o @
— -

Nur ein Klick zum ok
u)eberMessenger @



Technische Hotlines & Expertenrat

Technischer Support

Hier erhalten Sie sofort personlichen Expertenrat

Was tun, wenn sich bei der Planung oder Angebotslegung Fragen ergeben oder akute Ausfihrungs-

probleme auf der Baustelle auftreten? %

Hier helfen Ihnen unsere Experten der Technischen Hotlines bei allen Fragen rund um unsere Produkte g

weiter: N
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ALLGEMEINE TECHNIK-HOTLINE PREMIUM-FACHBERATUNG 9

Fassade: EXKLUSIV FUR PARTNER é
Telefon* 0900 1399334 Telefon** 02363 399-332

**normale TelefongebUhren fiUr unsere

Fliese/Boden/Bautenschutz: registrierten Partner

Telefon* 0900 1399333

*0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk- Sie mochten Partner werden?
Anrufern abhdngig vom Netzbetreiber und Tarif www.de.weber/partner

Hier erhalten Sie auch Tipps und Tricks fUr eine schnelle und effiziente Verarbeitung sowie Informationen
zu DIN-Vorschriften, Warmeschutz, Brandschutz, Schallschutz, Zulassungen und U-Wert-Berechnungen.
Per E-Mail an info@sg-weber.de sind wir fUr Sie erreichbar.

Unsere Fachberater — immer fFUr Sie da

Unsere erfahrenen Fachberater sind im gesamten Bundesgebiet im Einsatz und stehen dem Baustoff-
Fachhandel, Verarbeitern und Architekten jederzeit zur Verfigung.

Zu den Serviceleistungen gehoren Kldrung zu Fragen der Produktauswahl, anwendungstechnische
Beratung, Produkteinweisung vor Ort und vieles mehr!

Finden Sie ihren Fachberater unter: www.kontakt.sg-weber.de




Bautenschutzguide

SortimentsiUbersicht Bautenschutz thematisch

Bitumengrundierungen/-anstriche/-kleber/KSK-Bahn Dichtungsschlammen/-mértel

webertec webertec
«me  webertec 901, Bitumengrundierung S. 136 v webertec SuperflexD 2,
webertec 902, Bitumenvoranstrich s. 138 st Regktive Flexschldmme 2 k schnell....ncvssesicsinene. S 188
webertec 904, Bitumenschutzanstrich s. 140  Webertec 930, Dichtschidmme DS S. 190
webertec 905, Bitumendickanstrich S. 142 webertec 931§, Dichtschldmme schnell S. 192
webertec 911, Bitumenspachtel S. 44 ::w‘,_ webertec 932, Selbstverlaufender Bodendichtspachtel.... S. 194
weber.tec 913, Kaltselbstklebebahn S. 146 gﬁ;‘"&."é_g; webertec 932 P, SYsStemMgruNdi€rung ... 5. 196
webertec 913 VE, Bitumenvoranstrich S. 148 avess  webertec 933, Hohlkehlenspachtel HKS....enens S. 198
weber.Plattenkleber 2 K, Plattenkleber 2 K S. 150 g“f’"; webertec 934, WasSersperrpuUtz WSP........mene. S. 200

\;vw;;:;:rxec 935, Stopfmortel S. 202

Bitumendickbeschichtungen
webertec

Maverwerkssanierung — Injektion

e weber.Bitumenabdichtung, Dickbeschichtung 1K........... S. 152 webertec

KT
webertec Superflex more, Dickbeschichtung 1/2 K. S. 154 webertec 940 E, Horizontalsperre SMK Silikonmikroemulsion..... S. 204
SoRTIEST webertec 915, Dickbeschichtung 1/2 K.....eersssssisnes S, 156 webertec 941, Horizontalsperre s. 206
qasen weber.te'c hSupe!'ﬂ:x 10, Heh webertec 942, Bohrlochsuspension S. 208
e Radondichte Dickbeschicl t‘ung 2 K S. 158 webertec 944, Injektionsharz PU s 210
quo- v«{eber.tec 'Superﬂex.ZK, Flexible, r.adondlchte webertec 945, Injektionsharz EP s. 212
= Bjtymendickbeschichtung 2 K leicht.. . 164 :

) . «iwer  webertec 946, Injektionscreme S. 214

weber.tec 922, Dickbeschichtung 2 K S. 166 o
webertec Superflex 100 S, Spritzdickbeschichtung 2 K. S. 168

Mauerwerkssanierung — Sanierputz

weber.san, weber.cal

Bitumenfreie Dickbeschichtung

webertec, weber.prim weber.san 950, Spritzbewurf S. 216
s r.san 951 ri rf schnell 21
o webertec Superflex D 24, soRTvENT weber.san 951 S, Spritzbewurf schnell......rssssins S 218
wessv  Reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell..... 170 weber.san 952, Porengrundputz S. 220
m‘“&:'é:; weber.prim 900, Universalgrundierung...... 172 weber.san 953, Sanierputz naturgrau S. 222
% weber.san 954, Sanierputz weilk S. 224
Abdichtbander/Gewebe/Abdichtungsschutz weber.san 956, Feinputz S. 226
weber.sys, weber.tec ﬁ%ﬂ: weber.san 958, Sanierputz weik einlagig + schnell........ S. 228
A weber.cal 286, Kalk-Strukturspachtel S. 230
«uv- Webertec Superflex B 240 E, - .
e Fugenabdichtband mit Endstuck S. 176 weber.san Silikatfarbe, Silikatfarbe S. 233
webertec Superflex B 240/B 400, Fugenabdichtband ... S. 178 . -
. . ) Maverwerkssanierung — Innenddmmung
swet - weber.sys 982, Dichtfolie S. 180 webertherm
% weber.sys 982 SK, Selbstklebende Dichtfolie........mnn S. 182
@ weber.sys 983, Drdnmatte 1,25 m s. 184 webertherm 307, Klebe- und Armierungsmoértel leicht ... S. 234
ik . . . .
awe.. weber.sys 984, Drdnmatte 2 m s 186 webertherm MD 042 Ddmmboard innen, Mineraldammplatte ... S. 236
B webertherm MD 045 Ddmmkeil, Mineraldammplatte......... S. 238
webertherm MD 050 Leibung, Mineralddmmplatte ... S. 238
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Dachanstriche

webertec
webertec 960 V, Voranstrich S. 239
webertec 960, Reflexionsschutzanstrich S. 240

Spezialdichtstoffe

webertec
webertec 970, Tankstellendichtstoff S. 242
webertec 971, Tankstellendichtstoff StANAFESL......uewrrerreerssessssesses S. 244
webertec 973, Primer VS S. 246
webertec 974, Primer VN S. 246
webertec 977, Industriefuge PU S. 248

Betonsanierung

weber.rep

sé'img weber.rep KB duo, Korrosionsschutz & Haftbricke........... S. 254
;,!"_“:’I.Eg weber.rep R4 duo, Reparaturmortel & Feinspachtel PCC ... S. 256

weber.rep 752, Betonersatz PCC 4 mm S. 258
weber.rep 753, Betonersatz PCC 8 mm S. 260

Reparaturmértel/-spachtel/Vergussmértel

weber.rep

swer weber.rep 760, Blitzzement S. 262
weber.rep 762, Lunkerspachtel S. 264
weber.rep 763, Betonfeinspachtel schnell S. 266
weber.rep 766, Epoxidharzmortel S. 268
weber.rep 767, Vergussmortel 1 mm S. 270
weber.rep 768, Vergussmortel 4 mm S. 272
weber.rep 769, Vergussbeton 8 mm S. 274

Oberflachenschutzsystem

webertec
webertec 770, Hydrophobierung OS S. 276
webertec 771, Oberflachenschutzanstrich C.. ... S. 278
webertec 772, Oberflachenschutzbeschichtung D. .. S. 280
webertec 774, Hydrophobierung S. 282
webertec 775, Hydrophobierungscreme S. 284

Trennmittel / Mortelzusdtze

weber.ad, webertec

webertec 780, Trennmittel S. 286
weber.ad 782, Morteldichtungsmittel S. 288
weber.ad 783, Mischdl S. 288
weber.ad 784, Mortelfix. S. 289
weber.ad 785, Haftemulsion S. 290

Beschichtungen/-versiegelungen

webertec
webertec 790, BalkondUnnbeschichtung S. 292
webertec 791, Balkonbeschichtung S. 294
webertec 792, Balkonversiegelung S. 296
sﬁ:%:: webertec 793, Universal-Bauharz S. 298
webertec 794, EP-Grundierung S. 300
webertec 795, EP-Versiegelung SE S. 302
webertec 796, EP-Beschichtung SE S. 304

weber.dur 141, Schlitz-, Verfill- und Universalmortel ... S.

weber.mix 601, Putz- und Mauermortel

weber.mix 602, Zementmortel

weber.mix 603, Estrich/Beton
weber.mix 605, Kalk-Zementmortel

weber.mix 610, Kalk-Zement-Mauermortel
fUr normalsaugendes Mauerwerk

weber.mix 610 KS, Kalk-Zzement-Mauermortel
fUr starksaugendes Mauerwerk

weber.mix 611, Zement-Mauermortel

weber.mix 614, Trass-Kalk-Mauermortel

weber.mix 615, Trass-Zement-Mauermortel

weber.mix 616, Systemmortel
weber.mix 617, Dunnbettmortel

weber.mix 620, Kimmschichtmértel LM

weber.mix 621, Leicht-Mauermortel LM 21

weber.mix 622, DAMM-MauermMOrtel LM 36 ...
weber.mix 623, Dachdeckermortel

weber.mix 626 KS/VS, Vormauermértel
weber.mix 627, Fugmortel

weber.mix 662, Zargenfullmortel

weber.mix 663, HaftbrUcke, Trass

weber.mix 664, Dickbettmortel, Trass
weber.mix 680, Gala-Beton C12/15
weber nomix, Gala-Schnellbeton

weber.mix 681, Drénbeton > 25 N/mm?

weber.mix 682, Pflaster-Fugenmortel PU
weber.mix 690, Feinbeton C25/30
weber.mix 692, Beton/Estrich C25/30
weber.mix 694, FlieRbeton C25/30, C35/45

Zubehér/Werkzeug
weber.sys, webertec, weber.floor

webertec 944 S, Beschleuniger.

%}:‘éﬁ weber.sys 98], Glasseidengewebe Nr. 2...

weber.sys 987, Armierungsgewebe

weber.sys 992, Reiniger.
weber.sys 994, Zementschleierentferner.

weber.sys Fugenhinterfilimaterial

weber.sys Hartquarzmaterial

weber.floor 4960, Randddmmstreifen TDS

weber.floor Anrihreimer

weber.ABS Schwedenrakel

weber.sys Aufstreichkelle,
Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten

weber.Gelenkstick fir Schwedenrakel

]

weber.sys Handdruckspritze Nr. 3
weber.sys Hohlkehlenschlitten, KIQIN/QroR ...
weber.Nagelsohle fir Arbeitsschuhe

weber.sys Rihrpaddel

weber.sys Schichtdickenkelle

weber.sys Schichtdickenmesser

weber.sys Schlagpacker

weber.sys Schraubpacker
weber.sys Stachelrolle, Entliftungsroller
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Bautenschutzguide

SortimentsiUbersicht Bautenschutz numerisch

«w-_ Webertec Superflex 2K, Flexible, radondichte weber.mix 623, Dachdeckermortel S. 337
wer= - Bitumendickbeschichtung 2 K 18ICHE ....vurereeersrssssserssns S. 164 5 .
weber.mix 626 KS/VS, Vormauermértel S. 338
. webertec SuperflexD 2, b x 627 F srtel s. 340
o= Reaktive FIEXSChIEMME 2 K SCRNEN oo S. 188 weber.mix » Fugmorte :
_— webertec Superflex 10, weber.mix 662, ZargenfUlimortel S. 342
wer+ - padondichte Dickbeschichtung 2 K rreresssssesnssessssssssssssssssssssssses S. 158 weber.mix 663, qutbr[jcke, Trass S. 343
quo-_ Webertec Superflex D 24, weber.mix 664, Dickbettmdrtel, Trass S. 344
==t Reaktive Dickbeschichtung 2 K SChN@ll.. s S. 170 .
weber.mix 680, Gala-Beton C12/15 S. 345
webertherm MD 042 Démmboard innen, Mineraldammplatte ... S. 236
weber.mix 681, Drénbeton > 25 N/mm? S. 350
webertherm MD 045 Démmkeil, Mineraldammplatte.........cee S. 238 .
weber.mix 682, Pflaster-Fugenmortel PU S. 352
webertherm MD 050 Leibung, MineralddmmpIatte ... S. 238 .
weber.mix 690, Feinbeton C25/30 S. 354
webertec Superflex 100 S, Spritzdickbeschichtung 2 K. S. 168
weber.mix 692, Beton/Estrich C25/30 S. 356
weber.dur 14], Schlitz-, VerfUll- und Universalmortel.....e S, 314
weber.mix 694, FlieRbeton C25/30, C35/45 ... S. 358
quo. Webertec Superflex B 240 E,
orTE Fugenabdichtband mit Endstiick s. 176 weber.rep 752, Betonersatz PCC 4 mm S. 258
webertec Superflex B 240/B 400, Fugenabdichtband ... s. 178 ~ Weberrep753, Betonersatz PCC 8 mm S. 260
GRUND- .
weber.cal 286, Kalk-Strukturspachtel S. 230 swe weber.rep 760, Blitzzement S. 262
webertherm 307, Klebe- und Armierungsmértel leicht . S. 234 weber.rep 762, Lunkerspachtel S. 264
weber.mix 601 Putz- und Mauermértel s. 316 weber.rep 763, Betonfeinspachtel schnell S. 266
weber.mix 602, Zementmbrtel s. 31  Weberrep766, Epoxidharzmortel S. 268
weber.mix 603, Estrich/Beton s. 320 weber.rep 767, Vergussmortel 1 mm. S. 270
weber.mix 605, Kalk-Zementmartel S. 322 weber.rep 768, Vergussmortel 4 mm S. 272
weber.mix 610, Kalk-Zement-Mauermértel weber.rep 769, Vergussbeton 8 mm S. 274
fUr normalsaugendes Mauerwerk S. 324 webertec 770, Hydrophobierung OS s. 276
weber.mix 610 KS, Kalk-Zement-Mauermértel webertec 771, Oberfldchenschutzanstrich C...rrsscicon. S. 278
fUr starksaugendes Mauerwerk S. 325
webertec 772, Oberfldchenschutzbeschichtung D ... S. 280
weber.mix 611, Zement-Mauermortel S. 326
webertec 774, Hydrophobierung S. 282
weber.mix 614, Trass-Kalk-Mauermortel S. 327
weber.tec 775, Hydrophobierungscreme S. 284
weber.mix 615, Trass-Zement-MauerMOItel ... S. 328
weber.tec 780, Trennmittel S. 286
weber.mix 616, Systemmortel S. 329
weber.ad 782, Morteldichtungsmittel S. 288
weber.mix 617, Dunnbettmortel S. 330
weber.ad 783, Mischdél S. 288
weber.mix 620, Kimmschichtmértel LM S. 332
weber.ad 784, Mortelfix S. 289
weber.mix 621, Leicht-Mauermortel LM 21 S. 335
weber.ad 785, Haftemulsion S. 290
weber.mix 622, DAMM-MauermMOrtel LM 36 ... S, 336
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webertec 790, Balkondinnbeschichtung

webertec 791, Balkonbeschichtung

webertec 792, Balkonversiegelung

GRUND- .
sowent - webertec 793, UNiversal-BaUNQArZ ..

webertec 794, EP-Grundierung

webertec 795, EP-Versiegelung SE

webertec 796, EP-Beschichtung SE

m"\vf;n weber.prim 900, Universalgrundi€rung...... s
SR e

WWE’N‘T
SR e

weber.tec 901, Bitumengrundierung

webertec 902, Bitumenvoranstrich

webertec 904, Bitumenschutzanstrich

webertec 905, Bitumendickanstrich

webertec 911, Bitumenspachtel

weber.tec 913, Kaltselbstklebebahn

webertec 913 VE, Bitumenvoranstrich

;:‘L:f'ég weber.tec 915, Dickbeschichtung 1/2 K.......eeresesosn

webertec 922, Dickbeschichtung 2 K

webertec 930, Dichtschldmme DS

webertec 931S, Dichtschldmme schnell

soRTmENT

nfoch 856N

webertec 932, Selbstverlaufender Bodendichtspachtel.....

;;f:‘}'é:: webertec 932 P, Systemgrundierung.
e webertec 933, Hohlkehlenspachtel HKS ...
e webertec 934, Wassersperrputz WSP....

nfaan 8 5Eh

webertec 935, Stopfmortel

webertec 940 E, Horizontalsperre SMK Silikonmikroemulsion......

webertec 941, Horizontalsperre.

webertec 942, Bohrlochsuspension

webertec 944, Injektionsharz PU

webertec 944 S, Beschleuniger.

webertec 945, Injektionsharz EP

w‘;‘f‘i%hw webertec 946, Injektionscreme
sinfoch 8 siehe”

weber.san 950, Spritzbewurf

ﬁg weber.san 951 S, Spritzbewurf SChnell .....ceeeeereserrsersnn

weber.san 952, Porengrundputz

weber.san 953, Sanierputz naturgrau

simes weber.san 954, Sanierputz weik

weber.san 956, Feinputz

sfw;::;:l weber.san 958, Sanierputz weil einlagig + schnell.......

webertec 960 V, Voranstrich
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. 300
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304

172

136

138
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156

. 166

. 190

192

194

. 196

. 198

. 200

202

204

206

208

210

360

212

214

216

218

. 220

. 222

224

226

. 228

. 239

webertec 960, Reflexionsschutzanstrich S.
webertec 970, Tankstellendichtstoff S.
webertec 971, Tankstellendichtstoff StANAFESL.....urewrrerrsesssessssenses S.
webertec 973, Primer VS S.
webertec 974, Primer VN S.
webertec 977, Industriefuge PU S.
sf?f‘»%:: weber.sys 981, Glasseidengewebe NI. 2. S.
a%:wgﬂ weber.sys 982, Dichtfolie S.
?‘tﬁﬁ weber.sys 982 SK, Selbstklebende Dichtfolie..........ene S.
“f‘tﬁﬂ weber.sys 983, Drdnmatte 1,25 m S.
W"“'ffﬁ weber.sys 984, Drdnmatte 2 m S.
weber.sys 987 Armierungsgewebe S.
weber.sys 992, Reiniger. S.
weber.sys 994, Zementschleierentferner. S.
weber.floor 4960, Randdammistreifen TDS. S.
weber.ABS Schwedenrakel S.
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weber.floor AnrGhreimer S.
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Kelle mit auswechselbaren Zahnleisten S.
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weber.sys Schichtdickenrr S.
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weber.sys Stachelrolle, EntlUftungsroller S.
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Abdichten und sanieren —

mit weniger mehr erreichen

Das Bautenschutz-Grundsortiment
von Saint-Gobain Weber

Bautenschutzprodukte werden vom Fachhandel in groRer Zahl fir alle erdenklichen Anwendungsbereiche ange-
boten. Jedoch ist diese enorme Bandbreite von Produkten im Tagesgeschadft Idngst nicht mehr zeitgemdR. Solange
es nicht um das Projektgeschdft geht, winscht sich die Mehrzahl der Fachverarbeiter Profi-Produkte mit einem
breiten Anwendungsspektrum. Eine Gbersichtliche Produktpalette, die eine einfache Auswahl erméglicht, ist dabei
von groRem Vorteil.

Die Technologie von Weber trdgt dieser Entwicklung Rechnung. Nach dem Prinzip ,einfach & sicher” deckt das Sor-
timent von Weber mit nur 26 Produkten fast alle typischen Anwendungen ab. Dadurch fdllt die Entscheidung fur den
richtigen Baustoff um ein Vielfaches leichter und die Lagerhaltung wird minimiert.

Gleichzeitig ist sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen fur die
notwendige Sicherheit gesorgt, da es sich ausschlieRlich um
Premium-Produkte handelt, die sich besonders einfach, sicher
und wirtschaftlich verarbeiten lassen. Neben dem
.einfach & sicher”-Sortiment bietet Weber
selbstverstdndlich auch umfangreiche
Lésungen fUr die speziellen Anforderungen
im Projektgeschdft.

wan 051 S



Produktgruppe

RUND-
SORT\MENT

ch & sicher

Einsatzgebiet

Bitumengrundierungen/-anstriche/-kleber

webertec 901

Bitumengrundierung

Bitumendickbeschichtung 1K (PMBC)

weber.Bitumenabdichtung

Dickbeschichtung 1K

Bitumendickbeschichtung 1K (PMBC)

webertec 915

Dickbeschichtung 1K

Bitumendickbeschichtung 2 K (PMBC)

weber.tec Superflex 2 K

Dickbeschichtung 2 K leicht

Bitumendickbeschichtung 2 K (PMBC)

weber.tec Superflex 10

Dickbeschichtung 2 K

Universalgrundierung

weber.prim 900

Universalgrundierung

Bitumenfreie Dickbeschichtung

webertec Superflex D 24

Reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell

Systemzubehodr weber.sys 981 Glasseidengewebe Nr. 2
Systemzubehor weber.sys 982 Dichtfolie
Systemzubehodr weber.sys 982 SK Selbstklebende Dichtfolie
Systemzubehor weber.tec Superflex B240 E | Fugenabdichtband
Systemzubehdr weber.sys 983 Drdnmatte
Systemzubehodr weber.sys 984 Drdnmatte

Dichtungsschldmmen/-mértel

webertec Superflex D 2

Reaktive Flexschldmme 2 K schnell

Dichtungsschlammen/-mértel

weber.tec 932

Selbstverlaufender Bodendichtspachtel

Systemgrundierung

weber.prim 932 P

Systemgrundierung

Dichtungsschldmmen/-mértel

webertec 933

Hohlkehlenspachtel

Dichtungsschlémmen/-mortel

webertec 934

Wassersperrputz

Mauerwerksanierung/Injektion

webertec 946

Injektionscreme

Sanierputzsystem

weber.san 951S

Spritzbewurf schnell

Sanierputzsystem

weber.san 954

Sanierputz weild

Sanierputzsystem

weber.san 958

Sanierputz weil einlagig + schnell

Reparaturmértel/Spachtel

weber.rep 760

Blitzzement

Betonsanierung

weber.rep KB duo

Korrosionsschutz & Haftbricke

Betonsanierung

weber.rep R4 duo

Reparaturmortel & Feinspachtel PCC

Balkonbeschichtungen/-versiegelungen

weber.tec 793

Universal-Bauharz

|y

Grundsortiment Bautenschutz
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webertec Superflex D 24

Reaktive Dickbeschichtung 2k schnell
Sicher, schnell, druckwasserdicht

Einsetzbar zur Flachenabdichtung, Altbausanierung, Sockelabdichtung,
als Horizontalsperre, Egalisierungsspachtel und auch als Ddmmplattenkleber

Mit weber.tec Superflex D 24 verfigt Weber Uber eine neue Bauwerks-
abdichtung auf der Basis einer reaktiv abbindenden Bindemitteltech-
nologie. Mit dieser Neuentwicklung revolutioniert Weber die
Anwendungs- und Verarbeitungsmaoglichkeiten fUr Bau-
werksabdichtungen. weber.tec Superflex D 24 zeichnet
sich dabei besonders durch seine optimalen Leistungs-
merkmale aus.

weber.tec Superflex D 24

Ein weiterer Vorteil ist, dass weber.tec Superflex D 24
spachtel-, schldmm- und spritzbar sowie federleicht
verarbeitbar ist.

Top Verarbeitung

« Federleicht und einfach zu verarbeiten
- Ob spachteln, schidmmen oder spritzen
« hochstandfest

Schnelle Durchtrocknung

- Durch Reaktivabbindung gesteuerte
witterungsunabhdngige Durchtrocknung*

« Nach kurzer Zeit regenfest

« Schutzplattenkleben bereits nach wenigen
Stunden

« Durchtrocknungszeit ca. 2,5 h**
« Anschitten und Belasten nach 24 Std.*

- Rationalisiert den Bauablauf: Abdichten,
schitzen und Baugrube verfillen ohne lange
Wartezeiten

« Radongasdicht

« erfullt die Prifanforderungen fur PMBC und FPD
« hoch flexibel, Rissiberbrickung mind. 2 mm
 hoher Trockenrickstand = 98 %

GroRe Vielseitigkeit

« Flachenabdichtung

« Altabdichtungssanierung

« Sockelabdichtung — Uberputzbar, Uberstreichbar
« Dammplattenkieber

« Horizontalsperre

- Egalisierungsspachtel

« Alles mit einem Produkt

Schnelle Druckwasserdichtigkeit

- Bereits nach 24 Std.” 1 bar druckwasserdicht

« Auch im Bereich WU-Beton Sohlplatten-
anschluss

- Ebenso bei niedrigen Temperaturen*

* Mindesttemperatur gem. technischem Merkblatt beachten.
* bei 4 mm Schichtdicke und 23 °C/50% relative Luftfeuchtigkeit

17
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weber.tec Superflex 10

Abdichtung fir mineralische Untergrinde
Bewadhrt, dauverhaft und sicher

Einsetzbar auf allen mineralischen Untergriinden, dichtet bei jeder
Wasserbelastung sicher und dauerhaft ab.

Seit Uber 40 Jahren produziert Weber 2-komponentige, kunststoff-
modifizierte Bitumenmassen. Und dies in einer Perfektion, die Weber
eine fUhrende Position in diesem Bereich einbrachte. Dauerhafter

Schutz der Bausubstanz und Steigerung des Wohnwertes, das sind h

weber.tec Superflex 10

e

die Resultate einer systematischen, hochwertigen Abdichtung. Die E 2k Dickbeschich

Abdichtung mit webertec Superflex 10 stellt immer eine hochwertige % :'.:...?--ﬁ-

LOsung dar. weber.tec Superflex 10 ist auf allen mineralischen Unter- ;ﬂzg:d

grinden einsetzbar und dichtet bei nahezu jeder Wasser- ': _— 0!

belastung sicher und dauerhaft ab. Q-PDO"'\ _'_f wweber
O/,

ﬁ Hohe Leistungsfihigkeit

! » Hoher Trockenrickstand ca. 90%

‘ « Einfache und leichte Verarbeitung
» Schnelle Durchtrocknung

« Druckwasserdicht

« Hochflexibel und rissiberbrickend
« Nach kurzer Zeit regenfest

- Losemittelfrei
- Radongasdicht

GroRe Vielseitigkeit

- Beton, Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton
oder altes Mauverwerk

- dauerhafte, sichere und unkomplizierte
Abdichtung vieler Untergrinde

« fUr senkrechte und waagerechte Flachen

geeignet

4
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webertec 932

Schnelle und wasserdichte Bodensanierung
FUr einen Keller, den Sie gerne nutzen!

Selbstverlaufender Bodendichtspachtel weber.tec 932 -
wasserundurchldssig, schnellabbindend, direkt nutzbar

Selbst-
verloufender
Boden-
Dichtspachtel

Haufig findet man in Kellerrdumen statt des gewUnschten Stauraums
feuchte, unebene und undichte Béden. Herkdmmliche Lésungen sind
zumeist sehr aufwendig, zeitintensiv und damit teuer!

weber.tec 932 ist ein einfaches, sicheres und schnelles Sanierungs-
system speziell fUr den Boden. Der mineralische und selbstverlaufen-
de Bodendichtspachtel ermdglicht kurze AusfUhrungszeiten und sorgt
fOr eine ebene, wasserundurchldssige und direkt nutzbare Oberfldche.

weber.tec 932 ist besonders leicht und kréfteschonend verarbeitbar.
Er ist fUr Schichtdicken von 5 mm bis 30 mm im Verbund geeignet.
Dadurch sind besonders niedrige Aufbauhéhen erzielbar. Die Ober-
flachen sind bereits nach wenigen Stunden begehbar.

- Zur Egalisierung & Abdichtung alter Kellerboden
im Verbund bei Schichtdicken von 5-30 mm

- Alte Estriche/Stampfbetone
« Alte Ziegelboden

Eigenschaften

« Sehr gute Verlaufseigenschaften

« Schnellabbindend, nach 3-5 h Uberarbeitbar,
leicht belastbar nach 24 Stunden

< Spannungsarme Erhdrtung
- Hohe Druckfestigkeit

« Druckwasserdicht bis zu 0,75 bar bei 10 mm
Schichtdicke

- Abriebfest, direkt nutzbare Oberfldache
« Schnelle Bodenrenovierung im Verbund

- Radongasdicht in Kombination mit
webertec Superflex D 24

- Mit Prufzeugnis gemdaR WTA-Innenabdichtungs-
system

- Einfach und sicher zu verarbeiten
- Weniger Arbeitsgdnge

- Kaum Wartezeiten

« Spart bis zu 70 % Arbeitszeit

- Senkt die Kosten um bis zu 40 %

- Niedrige Aufbauhdhe

« Kellerbodensanierung an 1 Tag

- Keine zusdtzlichen Anfahrten

B

weber.tec 932

21
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weber.tec Superflex D 2

Reaktive Flexschlamme 2k schnell
Hochflexibel, reaktiv und schnellabbindend,
wasserundurchldssig

Gibt Sicherheit auch nach Jahren héchster Belastung und bleibt
dauerhaft flexibel und dicht

Dichtungsschldmmen spielen im Bautenschutz eine entscheidende

Rolle. Zahlreiche Problemfdlle sind Dank ihres groRen Einsatzgebietes

und der hervorragenden Produkteigenschaften dauerhaft und sicher |

zu lésen. Speziell bei der Sanierung im Bestand gibt es Einsatzgebiete im E
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Innen- und AuRenbereich. In erster Linie geht es hier darum, Schédden v geaktive
zu beseitigen, die durch fehlende oder schlecht ausgefUhrte Abdich- 3 &'.} Fl-*;f:;’::‘d","e
tungsmalnahmen entstanden sind. weber.tec Superflex D 2 gibt Sicher- "’"'T.:_.Ln "
heit auch nach Jahren héchster Belastung und bleibt dauerhaft flexibel WL

und dicht. Aber nicht nur die Sicherheit der Abdichtung ist ein wichtiges 2

Argument, ein weiteres ist die besondere Wirtschaftlichkeit, die aus der

schnellen und einfachen Verarbeitung resultiert. k-

webertec Superflex D 2 basiert auf einer besonderen Binde- :
mitteltechnologie. Diese ermdglicht webertec Superflex D 2
hervorragende Werte in punkto Verarbeitung, Flexibilitdt,
Durchtrocknung und Ergiebigkeit.

I".‘;'
|

Verarbeitung

« Federleichtes Schldmmen und Spachteln durch
sahnig-lockere und leichte Konsistenz

- Hervorragende Roll- und Spritzeigenschaften
bei sehr guter Standfestigkeit

- Doppelte Flachenleistung spart Zeit und Kraft

Flexibilitat

- Sehr hohe RissUberbrickung

- Eigenspannungsarme Aushdrtung
- Keine Nachbehandlung erforderlich
- Hervorragende Untergrundhaftung

Durchtrocknung

» schnelle Durchtrocknung durch
Reaktivabbindung

- Selbst bei +5° C und 95% relative Luftfeuchte,
nach 24 Stunden durchgetrocknet

« Schnelle, sichere Durchtrocknung, selbst unter
Luftabschluss

Ergiebigkeit
« Hoéchster Trockenriuckstand, sehr niedriger

Verbrauch

« Flachenleistung bis zu 40 m? pro 100 kg
Flexschlémme

- Spart Material und Geld

23
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Feuchtes Mauwerk sanieren — einfach & sicher

weber.tec 946 Injektionscreme

FUr die nachtrdgliche Horizontalabdichtung von
Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit

weber.tec 946 ist fUr die nachtrdgliche Querschnittsabdichtung im
drucklosen Bohrlochinjektionsverfahren besonders geeignet.

Die Injektionscreme auf Silanbasis wird verarbeitungsfertig geliefert
und ist leicht in der Anwendung. Einfach den Schlauchbeutel in die
weber.sys Handdruckspritze Nr. 3 einsetzen und injizieren. Aufwdndige
Pumpentechnik wie bei anderen Injektionsmalknahmen ist nicht erfor-
derlich.

weber.tec 946 eignet sich zur Sanierung aller gdngigen Mauerwerke

bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von 95 Prozent. Durch die cremige
Konsistenz wird ein unkontrolliertes AbflieRen bei hohlrdumigen Wand-
bauteilen verhindert. weber.tec 946 Injektionscreme bildet eine sichere
Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchte.

Anwendungsgebiet

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit

- besonders auch fir hohlraumige Mauerwerke
geeignet
« fir die drucklose Injektion

Produkteigenschaften

- auch fur hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- hochreaktive Creme
- dringt in feinste Kapillare

Produktdetails

- Auftragswerkzeug:
Handdruckspritze Nr. 3/Gloriaspritze/
maschinelle Férderung

« Farbe: weil3

- Lagerung:
Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.
15 Monate lagerfdhig

Verbrauch / Ergiebigkeit

Wanddicke in cm 24 36 48
ca. Verbrauch in ml/m 360 540 720
Ergiebigkeit pro 600 ml cal6 call ca.0,8

Schlauchbeutel in m

« Verbrauch pro m2 Querschnitt: ca. 1500 ml/mz2
« Je nach Wandaufbau, Hohlrdumigkeit und
Gefugedichtigkeit kann der Verbrauch abweichen.

“

o e /
weber.tec 933 webertec 934 weber.cal 286 Kalk-Strukturspachtel [
Hohlkehlenspachtel Wassersperrputz oder weber.san 958 Sanierputz "
-——

. i

Weitere Systemprodukte:

25
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Betonsanierungssystem
weber.rep duo

Sanierung und dauerhafter Schutz

:xr.rep R4 G
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weber.rep KB duo weber.rep R4 duo ";’
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbricke Reparaturmoértel und Feinspachtel
Anwendungsgebiet Anwendungsgebiet
« als mineralischer Korrosionsschutz fir Bewehrungsstahl - als Betonersatzmortel fUr die Instandsetzung von
- als Haftbriicke Fir den Betonersatzmortel weber.rep R4 duo Betonuntergrinden
. zum sicheren Verbund von Mértel und Beton - als Feinmortel zum Egalisieren und Gldtten auf
Betonuntergrinden

Produkteigenschaften « fir Innen und AuRen
« Korrosionsschutz und Haftbricke in einem Produkteigenschaften

- ausgezeichnete Haftung . . L.
+ hohe Schutzwirkung / sehr widerstandsféhig ° LR R ) (R e L ) Gl )
« fUr hohe Schichtdicken

« leichte Verarbeitung / sehr gute Streichféhigkeit
- hohe mechanische Festigkeiten

« kurze Durchtrocknungszeit - .
- standfest / geringe Ablaufneigung * sehr gute Verarbeitbarkeit
» sehr gutes Standvermogen

Technische Daten . schwind- und eigenspannungsarm

» Auftragsdicke als Korrosionsschutz mind.1,0 mm sehr feinkoérnig

in 2 Arbeitsgdngen "
» Durchtrocknungszeit des Korrosionsschutzes:
ca.2-3 h pro Lage  Haftzugfestigkeit = 2 N/mm?
- Druckfestigkeit > 45 N/mm?
- Auftragsdicke einlagig bis 50 mm

4 Anwendungen mit nur 2 Produkten

Systemvorteile im Uberblick: ) . - - .
Saint-Gobain Weber vereinfacht die Betonsanierung

4 Anwendungen mit nur 2 Produkten entscheidend: Bei der Betonsanierung sind vier Arbeits-
erfollt die héchste Anforderung der schritte mit bislang vier unterschiedlichen Produkten
EN 1504-3 — Klasse R4 auszufUhren. Weber bietet mit seinem neuen Betoner-

satzsystem PCC ein vielseitig einsetzbares, praxisorien-
tiertes System, welches aus lediglich zwei Produkten
hervorragende Verarbeitungseigenschaften besteht: weber.rep KB duo als kombinierter Korrosions-
universelle Anwendung schutz und Haftbricke sowie weber.rep R4 duo als Repara-
turmortel und Feinspachtel.

hohe AusfUhrungssicherheit

geringer Bestell- und Lageraufwand

Spielt in der obersten Klasse

Beide Produkte bieten die duale Anwendung fur den
klassischen Einsatz im Bereich von Wand- und Decken-
bauteilen. Dies gilt auch fUr statisch relevante Bereiche,
denn das System entspricht der héchsten europdischen
Anforderungsklasse der EN 1504-3, Klasse R4. Neben der
Verschlankung des Sortiments, wodurch Anwendung und
Lagerhaltung vereinfacht werden, zeichnet sich das
System durch exzellente Produkteigenschaften wie eine
sehr gute Haftung, hohe Druckfestigkeit und ein feines
Oberfldchenbild aus.

o
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Regelwerke fiur Planung von Bauwerksabdichtungen
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Obwohl die Abdichtung mit PMBC erst im Jahre 2000 in
die DIN 18195 integriert wurde, hatte sie sich schon lange
davor am Markt etabliert und durchgesetzt. Kunststoff-
modifizierte Bitumendickbeschichtungen wurden schon
vor der Normergdnzung zur Abdichtung gegen Boden-
feuchtigkeit, nichtdrickendes und gegen drickendes
Wasser erfolgreich eingesetzt.

GemdR der neuen DIN 18533 kénnen PMBC nun auch im
Grundwasser, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E bis 3 m
Eintauchtiefe normgerecht ausgefUhrt werden.

Flexible Dichtungsschlémmen (MDS) sind bei der Wasser-
einwirkungsklasse W1-E auf Betonuntergrund, sowie ge-
mMdaR Klasse W4-E am Wandsockel und gegen Kapillar-
wasser in und unter Wéanden normgerecht einsetzbar.

Regelwerke fir die Planung von Bauwerksabdichtungen

Anforderungen an Stoffe

Die DIN EN 15814 beschreibt die stofflichen Anforderun-
gen an kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschich-
tungen.

Die wichtigsten Eigenschaften zum Nachweis der Leis-
tungsfdhigkeit sind die Prifungen der Wasserundurch-
lassigkeit (Schlitzdruckprifung), die Rissiberprifung und
der Nachweis der Druckbelastbarkeit.

Hier sind fUr den Einsatz nach DIN 18533 bei Druckwasser-
belastung (W21-E) 0,3 MN/m2 gefordert, fir den Einsatz
bei Bodenfeuchtigkeit und nichtdrickendem Wasser
0,06 MN/mz. Mit diesen Prifungen wird ein ausreichender
Widerstand gegen Verformung nachgewiesen.

Anwendungsbereiche der Abdichtungsbauarten PMBC und MDS

Wassereinwirkungsklassse RissUberbrickungsklasse Abdichtungsbauart

WI-E mind. RUI-E
W21-E mind. RU3-E
W3-E mind. RU3-E
W4-E mind. RUI-E

PMBC, MDS

PMBC

PMBC

PMBC, MDS

Unabhéngig vom Untergrund muss bei Druckwasser grundsétzlich eine Abdichtungsbauart = RU-3-E eingesetzt
werden. Bei Wassereinwirkungsklasse W1-E dirfen MDS nur auf Betonuntergrinden eingesetzt werden



Normgerechte Verarbeitung von PMBC

Wichtige Voraussetzung fir eine erfolgreiche Abdichtung
mit Bitumendickbeschichtungen ist eine Prifung des vor-
handenen Untergrundes. In DIN 18533, Teil 3, sind klare
Anforderungen an den Untergrund und dessen Vorberei-
tung definiert. Weiter fordert DIN 18533, Teil 3, den Auftrag
von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
in 2 Arbeitsgdngen - je nach Wassereinwirkung mit oder
ohne Verstdrkungseinlage.

Die Verarbeitung von Bitumendickbeschichtungen be-
ginnt mit der Grundierung. Vor dem Auftrag der Fldchen-
abdichtung werden die Details, wie der Anschluss Boden/
Wand, RohrdurchfUhrungen, Fugen, etc. abgedichtet.

Die konstruktive Ausbildung dieser Details muss bereits
in der Planungsphase beachtet werden. Zum Abdich-
tungssystem gehdrende Fugenbdnder ermdoglichen die
Integration einer Ubergangslosen Fugenabdichtung in die
Fldchenabdichtung. Mittels einer FUIl- und Kratzspachte-
lung im Spachtelverfahren wird der Untergrund egalisiert.
Darauf folgt der Auftrag der Fldchenabdichtung, wobei
sich die Mindesttrockenschichtdicke nach der Feuchtig-
keitsbeanspruchung richtet. Die vorgeschriebene Min-
desttrockenschichtdicke darf zudem an keiner Stelle
unterschritten werden.

Auch der Ubergang von der Fléchenabdichtung aus PMBC
auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand in DIN 18533 genormt. Aus baupraktischen Grinden
hat sich diese Kombination in den vergangenen Jahren
als eine Standardbauweise durchgesetzt. Ein wesentli-
ches Merkmal ist, dass Dickbeschichtungen mindestens
15 cm auf das WU-Betonbauteil gefUhrt werden mussen.

Prufung der Ausfihrung und Durchtrocknung

Wesentlich fUr eine erfolgreiche Bauwerksabdichtung ist
eine systematische Qualitdtsiberwachung auf der Bau-
stelle. Die Wichtigkeit der Kontrolle der ausgefUhrten Ab-
dichtungsarbeiten nimmt mit der Art und der Intensitdt
der Wasserbelastung zu. Entsprechend sollte, insbeson-
dere bei Druckwasser, besondere Sorgfalt auf eine syste-
matische Qualitdtsiberwachung der jeweiligen Abdich-
tungsarbeiten gelegt werden. Es ist Abdichtungsunter-
nehmen zu empfehlen, eine qualifizierte EigenUberwa-
chung zu organisieren.

Mindeststandards wurden festgeschrieben. Die Einhal-
tung dieser Standards (Mindesttrockenschichtdicken)
Iasst sich durch die Messung der Nassschichtdicke in
einfacher Art und Weise gewdbhrleisten.

DIN 18533 beschreibt detailliert die Messung der Schicht-
dicken und die Uberprifung der Durchtrocknung an
Referenzproben.

Regelwerke fir Planung von Bauwerksabdichtungen

Die PMBC Richtlinie

Die Richtlinie PMBC regelt praxisbewdhrte Bauwerksab-
dichtung mit Bitumendickbeschichtungen. Damit wurde
ein wichtiges Regelwerk erarbeitet, das die derzeitige
Baupraxis wiederspiegelt.

Grundelement der Richtlinie sind Zeichnungen, die sowohl
Planern als auch Baupraktikern wichtige Hilfestellung fir
die tdgliche Arbeit geben.

Anwendungstipps
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Die FPD- Richtlinie

Die ,RILI-FPD" regelt die Bauwerksabdichtung mit ,flexi-
blen, polymermodifizierten Dickbeschichtungen” (FPD).
Diese innovativen, bitumenfreien Abdichtungen werden
zunehmend zur flexiblen Bauwerksabdichtung mit
Schwerpunkt ,Keller und Sockel” eingesetzt.



Einfluss der Wasserbelastung auf die Planung

Anwendungstipps

Einfluss der Wasserbelastung auf die Planung

Die richtige Beurteilung der tatsdchlichen Wasserverhadaltnisse ist entscheidend fir die Planung der Kellerkons-
truktion und der Auswahl der Bauwerksabdichtung. Die Bodenverhdaltnisse sind sorgfdltig zu untersuchen und die
im Boden vorhandenen Wasserverhdltnisse zu ermitteln. Hieraus lassen sich vom Planer die auf das Kellerbau-
werk wirkenden Lasten ermitteln. Grundsatzlich werden diese Beanspruchungen in vier Lastfdllen gegliedert.

DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse: W11-E Bodenfeuchte und nicht drickendes Wasser

Bodenfeuchte ist im Erdboden vorhandenes kapillar-
gebundenes Wasser, z.B. Saugwasser, Haftwasser und
Kapillarwasser. Wasser, das sich durch die Kapillarkrdfte
auch entgegen der Schwerkraft fortleiten ldsst. Eine dem
Lastfall Bodenfeuchte vergleichbare Belastung wird durch
das von Niederschldgen herrUhrende, nicht stauende
Sickerwasser erzeugt. Nicht drickendes Sickerwasser
ist Oberfldchen- und Sickerwasser in tropfbar flussiger
Form, das auf die Abdichtung keinen hydrostatischen

Druck ausubt.

Mit diesem Lastfall darf nur gerechnet werden, wenn der
Boden bis zu einer ausreichenden Tiefe unter der Funda-
mentsohle und auch das Verfullmaterial der Arbeitsrdume
aus stark durchlédssigen Bdden, z.B. Sand oder Kies, be-
steht. Das anfallende Wasser muss bis zum freien Grund-
wasserstand absickern kdnnen. Nicht drickendes Sicker-
wasser ist auch bei schwachdurchldssigen Béden in Kom-
bination mit einer funktionstichtigen Drénung nach DIN
4095 anzunehmen.

Wassereinwirkungsklasse:
W1.1-E nach DIN 18533
Bodenfeuchte und nicht drucken-
des Wasser bei Bodenplatten und
erdberUhrten Wanden
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Wassereinwirkungsklasse:
W1.2-E nach DIN 18533
Bodenfeuchte und nicht drucken-
des Wasser bei Bodenplatten und
erdberUhrten Wanden mit Dranung

Wassereinwirkungsklasse: Wassereinwirkungsklasse:
W2.1-E nach DIN 18533 W2.1-E nach DIN 18533

MaRige Einwirkung von dricken- MaRige Einwirkung von dricken-
dem Wasser - Situation: aufstau- dem Wasser — Situation Grund-
endes Wasser ohne Dranung wasser



Einfluss der Wasserbelastung auf die Planung

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E MdRige Einwirkung von drickendem Wasser

DriUckendes Wasser ist Wasser, das von auRen Druck auf
das Bauwerk ausibt. Die Wassereinwirkung drickendes
Wasser wird unterschieden in aufstauendes Sickerwasser,
Hochwasser und Grundwasser. Bei wenig durchldssigen
Bdden, mit einem Durchldssigkeitsbeiwert <10*m/s,

muss damit gerechnet werden, dass sich in den Arbeits-
rdumen eindringendes Sickerwasser vor den Bauteilen
zeitweise aufstaut und dieses als Druckwasser bean-
sprucht. Drickendes Wasser ist ebenfalls anzunehmen,
wenn Grundwasser das Bauwerk beansprucht.

Einfluss vom Bemessungswasserstand auf die Wassereinwirkungsklasse

*

Bodenart?

memeweE

Drdnung?

-

Normengerechte Lastfallbestimmungen leicht gemacht

e e
EEET

Der Teil 1 der DIN 18533 beschreibt den Anwendungsbe-
reich der Norm und definiert die jeweiligen Wassereinwir-
kungsklassen in Abhdngigkeit der Boden- und Wasser-
arten sowie der Einbausituation. Aus diesen Parametern
Igsst sich eindeutig die Wassereinwirkungsklasse zuord-
nen. Das Ablaufdiagramm gibt Planern und Verarbeitern
dazu eine Hilfestellung.

Ist eine Drdnung erforderlich?

Der Bemessungswasserstand ist ein wichtiger Faktor
fUr die Bestimmung der Wassereinwirkungsklasse bei
erdberUhrten Bauteilen. Er definiert den ,héchsten nach
Moglichkeit aus langjdhriger Beobachtung ermittelten
Grundwasser- bzw. Hochwasserstand". Liegen keine
ausreichenden Informationen vor, so ist ein Bodengut-
achten zu erstellen.

Soll bei bindigen Béden die Wassereinwirkungsklasse nicht
drickendes Wasser W1.2-E erzeugt werden, ist die Aus-
fohrung einer Drdnung erforderlich. Die richtige AusfUh-
rung und Bemessung einer Drdnung wird in der DIN 4095
detailliert beschrieben. Haufig ldsst sich jedoch das Drén-
wasser nicht planmdRig abfUhren, da kein geeigneter

Vorfluter oder Regenwasserkanal vorliegt. Aus dieser
Situation werden zunehmend Neubauvorhaben im Druck-
wasser geplant. Dies erfordert eine wannenartige Aus-
fOhrung der Bauwerksabdichtung und eine héhere Aus-
fuhrungssicherheit.
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Planung von KellerauRensanierungen

Das WTA-Merkblatt ,Nachtrdgliches Abdichten erdberihrter Bauteile 4—6" gibt konkrete Hilfestellungen zur Scha-
densfindung, zum Abdichtungskonzept und zur Beschreibung der AusfUhrung nachtraglicher Bauwerksabdichtung.
Das Abdichtungskonzept basiert auf den Ergebnissen von Vor-Ort-Untersuchungen und Untersuchungen im Labor
mit umfangreicher Kenndatenermittiung.

FUr die Planung von nachtrdglichen KellerauRenabdichtungen sind vorhandene Schadensbilder, in Art und AusmaR,
Besonderheiten des Gebdudes, die Konstruktion des Grundmauerwerkes wie auch die vorhandene Altabdichtung
von Bedeutung. Die Art der Wasserbelastung muss ebenso gekldrt werden wie die Tragfahigkeit des Untergrundes.
Kenntnisse Uber Art der bisherigen und kiinftigen Nutzung des geschddigten Bauteils entscheiden Uber den Auf-
wand weiterfihrender MaRnahmen.

Welche Regelwerke stehen zur Verfigung?

Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft Folgende Regelwerke/WTA-Merkblétter gilt es bei der
for Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege, der WTA Sanierung von feuchte- und salzbelasteten und geschd-
eV, hat sich das Ziel gesetzt, Forschung und praktische digten Kellern zu beachten:

Anwendung auf dem Gebiet der Bauwerkserhaltung und

der Denkmalpflege zu férdern. 2 -9 Sanierputzsysteme

4 -10 Mavuerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit
Vorrangige Aufgabe ist es hierbei, praktische Erfahrun-

gen zu verarbeiten, die Anwendung neuer Erkenntnisse
und moderner Technologien zu beschleunigen und Regel-
werke fur die Instandsetzung von Gebduden im Bestand 4 - 6 Nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter Bauteile
und zur Sanierung der historischer Bausubstanz heraus- 4 -7 Nachtrdgliche mechanische Horizontalsperre
zugeben. 4-1

4 -5 Beurteilung von Mauerwerk —
Mauerwerksdiagnostik

Messung der Feuchte bei mineralischen Baustoffen

®



Vorgehensweise bei der Schadensursachenermittiung

Der Grund der Mauerfeuchtigkeit ist zu kldren.

Durchfeuchtungsschdden kénnen durch folgende Bean-
spruchungen hervorgerufen werden:

Durch undichte bzw. fehlende BauwerksauRenabdich-
tung durchfeuchten die Kellerwénde. Bei Anderung der
Wasserbelastung, wie zum Beispiel dem Versagen der
Bauwerksdrdnung, fUhrt dieses zu zeitweise drickenden
Wasserverhdltnissen.

Die vorhandene BauwerksauRenabdichtung, die Horizon-
talabdichtung im Wandquerschnitt und die Sockelabdich-
tung an frei bewitterten Bauteiloberfldchen werden nach
FunktionstUchtigkeit, Art und Lage, Zustand und Funktions-
tUchtigkeit bewertet. Ebenso ist das Schadensbild und die
Bauteildurchfeuchtung zu beurteilen. Der Durchfeuch-
tungsgrad des Mauerwerks durch kapillar aufsteigende
Feuchte ist zu bestimmen. Er ist ausschlaggebend fur
das Injektionsprodukt und die Einbringtechnik bei nicht
funktionstUchtiger Horizontalabdichtung.

Havarieschdden, hervorgerufen durch defekte Rohrlei-
tungen oder Hochwasser, lassen die Belastung des Mauer-
werks und Putzes vermuten und missen bei Sanierungs-
maRnahmen besonders berUcksichtigt werden. Feuchte
auf Bauteiloberfldchen, bedingt durch hygroskopische
Salze die Feuchte in das KristallgerUst einlagern, missen
nach dem Stand der Technik mit geeigneten Sanierputz-
systemen-WTA verputzt werden.

Bei Kondensationsfeuchte, dem Auftreten von Tauwasser,
sind bauphysikalisch notwendige WarmeddmmmafRnah-
men auszufUhren. Neben der Ursachenermittiung der
Feuchtigkeitsschdden ist der konstruktive Aufbau der
Wdnde zu ermitteln.

Was ist bei der Untersuchung des Untergrundes im Sanierungsbereich besonders wichtig?

Im Sanierungsbereich ist die vorhandene Altabdichtung
auf Haftung, Tragfdhigkeit und auf Bestandteile teerhal-
tiger Inhaltsstoffe zu untersuchen. Wird zum Beispiel ein
.alter Schwarzanstrich” als Teer identifiziert, ist dieser
vollstdndig durch geeignete Verfahren fach- und sachge-
recht zu entfernen!

Bituminése Altanstriche und nicht funktionstUchtige
kunstoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen sind

auf Vertraglichkeit mit der neuen Bauwerksabdichtung zu
Uberprifen. Bewdhrt hat sich das Anlegen von Musterfla-
chen auf der Altabdichtung, zur Beurteilung der Durch-
trocknung und Haftung. Weichmacherwanderungen und
damit verbundene Haftungsbeeintrdchtigung werden
somit ausgeschlossen. Erst dann ist die Voraussetzung
fOr eine dauerhafte Funktionstichtigkeit der nachtrdg-
lichen BauwerksauRenabdichtung gegeben.

Anwendungstipps




Kellerabdichtung Neubau

Anwendungstipps

Untergrinde fir Bitumendickbeschichtungen und mineralische Abdichtungen

Ob genormte Untergriinde wie Beton, Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton, altes Mauerwerk oder nicht genormte Untergrinde
wie Polystyrolschalungssteine, Altbitumen oder Holzschalungssteine. Mit Weber-Bitumendickbeschichtungen und Reaktiv-
abdichtungen kénnen eine Vielzahl von Untergrinden sicher, dauerhaft und unkompliziert abgedichtet werden.
Nachfolgende Untergrinde haben sich in der Praxis bewdhrt.

Kellerabdichtung Neubau

1. Betonuntergrund 2. Kalksandstein 3. Hochlochziegel

4. Bimsmauerwerk 5. altes Ziegelmauerwerk 6. Polystyrolschalungsstein: bei diesem
Untergrund empfehlen wir den Einsatz von
weber.tec Superflex D 24 oder 2- komponentigen
Bitumendickbeschichtungen.




7. Bei Altbitumenuntergrinden empfehlen wir
den Einsatz von weber.tec Superflex D 24 oder
weber.tec Superflex 10.

Produkte
weber.tec Superflex 10 auf Seite 158
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

8. Holzschalungsstein

9. Porenbeton

Anwendungstipps
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Richtige Untergrundpriifung und -vorbereitung im Zuge der KellerauRenabdichtung

Die Fertige Abdichtung ist nur so gut wie es der Untergrund zuldsst. Deshalb muss der Untergrund sorgfdltig geprift und
vorbereitet werden, bevor die Abdichtung aufgebracht werden kann. Der Untergrund muss mafhaltig und geeignet sein,
um eine funktionstichtige Abdichtung dauerhaft tragen zu kdnnen. Dazu sind nachfolgende Eigenschaften sicherzustellen:
ausreichend eben, tragfdhig, sauber, trocken bzw. maximal leicht feucht, formbestédndig und frei von haftungsmindernden

Bestandteilen.

1. Entfernen von Schmutz: Vor allen weiteren
Arbeiten ist sicherzustellen, dass derartige
Untergrinde vom Schmutz befreit und sauber
sind.

3. Die Kratzprifung ist eine handwerkliche
Prufung, um festzustellen, ob Zementleim auf
der Betonoberfldche vorhanden ist.

2. Auf einem nassen Untergrund kann nicht
abgedichtet werden. Wasser wirkt wie ein
Trennfilm. Dadurch wird die Haftung zum
Untergrund verhindert. Durch geeignete MaR-
nahmen wie z.B. Einhausen, Aufheizen o.d. kann
der Untergrund getrocknet werden. Danach ist
eine Vordichtung mit z.B. weber.tec 933 auf-
zubringen. Alternativ ist abzuwarten, bis die
Witterung weitere MaBnahmen zuldsst.

4. vorhandene Zementleimschichten sind
mechanisch zu entfernen. Sie weisen eine
schlechte Saugfdhigkeit auf und haben haufig
einen verminderten Haftverbund.

w

6. Die Klopfpriffung: Zum Feststellen von
Hohlstellen muss der Untergrund mit einem
stumpfen Hammer abgestriffen und abgeklopft
werden.

5. Die AuRenecke der Bodenplatte ist anzu-
fasen, um einen sauberen Ubergang zur Stirn-
seite mit gleichmdRiger Schichtdicke der
Abdichtung herstellen zu kénnen.



7. Im Bereich von Hohlstellen zeigt sich ein
dunkler Klang. Hohlschichten sind zu entfernen,
ggf. mit geeigneten Moérteln wieder aufzufullen.

10. pie Benetzungsprobe: Der Untergrund wird
mit Wasser benetzt. Wird das Wasser nicht
aufgesaugt, sind z.B. Schaldlruckstdnde auf
der Oberfléche. Diese missen durch z.B. Hoch-
druckwasserstrahlen entfernt werden, damit
ein saugfdhiger Untergrund vorliegt.

13. oberflachenprofilierte oder haufwerkspo-
rige Untergrinde sind mit einer FUllspachtelung
aus weber.tec Superflex D 24, 3 :1RT mit Quarz-
sand (Kérnung 0,1-0,5 mm) verschnitten, zu
egalsieren.

Produkte
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

8. Die Wischprifung dient zur Identifikation

von Oberfldchenverunreinigungen. Dabei

wischt man mit einem trockenen Tuch oder

mit der Hand Uber die Oberfléche.

11. Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch

eine FUllspachtelung mit weber.tec 933 zu
schlieRen.

9. Verbleiben Rickstdnde von Staub oder

anderen losen Bestandteilen, so sind diese zu

entfernen.

12. Zum Verschluss von Poren und Lunkern

sowie offenen StoRfugen bis 5 mm, ist eine
vollfldchige Kratzspachtelung mit der Dick-
beschichtung durchzufUhren.

Anwendungstipps
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Fachgerechte AusfUhrung einer KellerauRenabdichtung

Nach durchgefiihrter Planung (Bestimmung der Wassereinwirkung, Kldrung der Details, etc.) erfolgt die Ausfihrung der Abdich-
tungsarbeiten. Dazu werden iiberwiegend kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) eingesetzt. Diese haben
sich Uber die vergangenen 40 Jahre hinweg in der Praxis durchgesetzt und bewdhrt. Damit das Bauwerk ringsherum vor Wasser
geschitzt wird, bedarf es einer wannenférmigen Abdichtung von Boden und Wand.

1. Der Untergrund muss frei sein
von Schmutz, wasserabweisenden,
haftungsmindernden Bestandtei-
len, z.B. Zementleim, damit ein
sicherer Haftverbund gewdhr-
leistet ist. Die AuRenkante des
Fundamentvorsprungs muss
gebrochen werden.

5. Gebdudetrennfugen werden
abgedichtet mit weber.tec Superflex
B 240 E, vlieskaschiertes Abdicht-
band. Die Bdnder werden auf der
Wand verklebt und mit der Abdich-
tung im Randbereich Uberspachtelt.

2. Der gereinigte FuRpuUNkt wird
mattfeucht vorgendsst, danach
erfolgt der Auftrag einer Haft-
bricke aus weber.tec 933.

6. Durchdringungen (z.B. Abwas-
serrohre) werden, je nach Wasser-
belastung, mit einem speziellen
Rohrdurchfihrungssystem (z.B.
Doyma) in die Fldchenabdichtung
eingebunden.

3. Frisch in frisch wird der schnell-
abbindende und wasserundurch-
lassige Kehimortel weber.tec 933
aufgebracht und sofort ausgerun-
det.

4. Grundierung mit weber.tec 901,
1:10 RT mit Wasser verdinnt, zur
Staubbindung und Herstellung
eines gleichmdRig saugfahigen
Untergrundes.

7. Abdichtung gem. DIN 18533 —
Druckwasser unterhalb der Keller-
bodenplatte. Der Anschluss an die
Wandabdichtung erfolgt am FuR-
punkt mittels ,ruckldufigem StoR".

8. Bei Anschluss an WU-Beton-
Bodenplatten wird die Abdichtung
mindestens 15 cm auf die Stirnseite
der Bodenplatte heruntergefihrt.



9. Die Abdichtung wird im spritz-
wasserbelasteten Sockel hoch-
gefuhrt, Sockelddmmplatten fur
l0ckenlosen Warmeschutz werden
nach Trocknung der Abdichtung
angesetzt.

13. Auftrag der ersten Abdich-
tungslage weber.tec Superflex 10
mittels Schichtdickenkelle. Die Auf-
tragsdicke hdngt von der Wasser-
belastung ab. Bei Abdichtungen
gegen Druckwasser wird frisch

in frisch die Verstdrkungseinlage
weber.sys 981 eingearbeitet.

17. rst nach vollstandiger Durch-
trocknung der Abdichtung darf die
Verklebung von Schutzplatten und
das Anfullen erfolgen. Zur Uber-
prufung des Durchtrocknungszu-
standes hat sich das Anlegen von
Referenzproben in der Baugrube
bewdhrt, so dass die Verletzung
der Abdichtung vermieden wird.

Produkte

webertec Superflex D 2 auf Seite 188
webertec Superflex D 24 auf Seite 170
webertec Superflex 10 auf Seite 158
webertec Superflex B 240 E auf Seite 176
webertec 901 auf Seite 136

10. Bei vorgesehenem Putzsockel
erfolgt die Abdichtung des Sockels
bis ca. 20 cm unter Gelénde mit
weber.tec Superflex D 2/D 24.

Die Kellerabdichtung wird, Uber-
lappend auf die durchgetrocknete
Sockelabdichtung, bis Geldnde-
oberkante hochgefUhrt. Oberhalb
Gelande erfolgt ein vollflachiger
Spritzbewurf.

14. Auftrag der zweiten Abdich-
tungslage, sobald die erste Lage
nicht mehr verletzt wird. Bei Boden-
feuchte, nichtdrickendem Wasser
kann der Auftrag der zweiten
Abdichtungslage frisch in frisch
erfolgen.

18. Nach Durchtrocknung der
Abdichtung erfolgt das Aufbrin-
gen des Abdichtungsschutzes
weber.sys 983, kombinierte Schutz-
und Drdnagematte. Die Matte wird
oberhalb der Abdichtung fixiert
und im unteren Bereich an die Ring-
drdnage herangefuhrt. Danach
wird die Baugrube angefullt.

webertec 933 auf Seite 198
weber.san 934 auf Seite 200
weber.san 951S auf Seite 218
weber.sys 981 auf Seite 360
weber.sys 983 auf Seite 184

11. Auf den erharteten Spritzbe-
wurf weber.san 951S wird der Sperr-
putz weber.san 934 in einer Schicht-
dicke von ca. 15 mm aufgetragen,
abgezogen und nach dem Anzie-
hen abgerieben.

15. Die Bitumendickbeschichtung
wird hohlkehlenartig an den Keller-
lichtschacht angedichtet.

if

19. Alternativ empfehlen wir den
Abdichtungschutz mit extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten aus-
zufUhren. Die Platten werden, je
nach Wasserbelastung, punktfor-
mig oder vollflachig mit der Bitu-
mendickbeschichtung verklebt.

12. Nach Trocknung der Grundie-
rung erfolgt zundchst eine Kratz-
und Fullspachtelung mit der Bitu-
mendickbeschichtung weber.tec
Superflex 10.

16. zur sicherstellung der gefor-
derten Mindesttrockenschicht-
dicken (DIN 18533 - W1-E: 3 mm;
W2.1-E: 4 mm) hat sich die Prifung
der Frischschichtdicke mittels
Schichtdickenmesser bewdhrt.

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

Abdichten von Betonkellern

Die Richtinie des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton (DAFStb) - ,Wasserundurchlédssige Bauwerke aus Beton (WU-Richt-
linie)” regelt Ortbetonkeller und Betonfertigteilkonstruktionen. Fir die Funktionstiichtigkeit der Kellerbauwerke ist die Ab-
dichtung der Fugen zwischen den Elementwdnden und zwischen Bodenplatte und Elementen von besonderer Wichtigkeit.
Dickbeschichtungen (2-komponentig), mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis fir diesen Anwendungsfall, haben
sich in der Praxis besonders bewdhrt. Die AusfUhrung einer Flachenabdichtung aus z.B. Bitumendickbeschichtungen auf
Betonkellern ist besonders wirtschaftlich, da hier die teilweise hohen Bewehrungsgrade der Stahlbetonkonstruktion redu-
ziert werden kénnen. Die Abdichtungsfunktion wird in diesem Fall von der Bitumendickbeschichtung volistdndig Ubernommen.

1. Entfernung aller haftungsmindernden Be-
standteile, z.B. Zementleim, von der Oberfldche
des Fundamentvorsprungs mittels Diamant
besetzter Handtellerfrése.

%\:h

2. Herstellen einer mineralischen Hohlkehle
aus weber.tec 933 mittels Hohlkehlenschlitten
zwischen Betonfertigteil und Fundamentvor-
sprung. weber.tec 933 kann zudem auch fir den
Verschluss von Arbeits- und StoRfugen von
Betonfertigteilen eingesetzt werden.

3. Grundierung weber.tec 901, 1: 10 mit Wasser
verdUnnt, auf die vorbereiteten Betonfertigteile
im Fugenbereich.

4. Auftrag der Fugenabdichtung aus der
2-komp. Bitumendickbeschichtung weber.tec
Superflex 10 im Ubergang Betonfertigteil/Boden-
platte. Die Abdichtung muss im Bereich der
Stirnfléche der Bodenplatte mindestens 15 cm
heruntergefUhrt werden.

450 W

6. Auftrag der zweiten Abdichtungslage aus
weber.tec Superflex 10.

5. Einbetten der Verstdrkungseinlage
weber.sys 981.



7. Auftragen der Fugenabdichtung weber.tec 8. Einarbeiten der Verstarkungseinlage
Superflex 10 im Bereich der senkrechten Ele- weber.sys 981im Bereich der Elementfugen.
mentstoRfuge.

10. Grundierung der Betonflachen mit 11. Ausfuhrung einer Kratzspachtelung und der

weber.tec 901, 1:10 mit Wasser verdinnt. ersten Abdichtungslage auf den Betonfertig-
teilelementen aus weber.tec Superflex 10 unter
Einarbeitung weber.sys 981.

13. Ausfhrung einer Schutz- und Drénschicht
aus weber.sys 983 auf der durchgetrockneten
Flachenabdichtung.

Produkte

weber.tec 901 auf Seite 136
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.sys 981 auf Seite 360
weber.sys 983 auf Seite 184
weber.tec Superflex 10 auf Seite 158

9. Uberarbeiten der Verstarkungseinlage aus

weber.sys 981 mit weber.tec Superflex 10.

B

12. Uberarbeiten des Glasseidengewebes mit
weber.tec Superflex 10.

Anwendungstipps

41



Kellerabdichtung Neubau

Anwendungstipps

Kellerabdichtung mit kaltselbstklebenden Bitumendichtungsbahnen (KSK)

Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen (KSK) kénnen bei der Wassereinwirkungsklasse Bodenfeuchte/nichtdriicken-
des Wasser (gemdR DIN 18533 W1-E) zur Abdichtung von feuchtebelasteten Bauteilen eingesetzt werden. KSK-Bahnen
werden Uberwiegend im Neubau und zur Abdichtung von Sohlplatten eingesetzt.

1. Gereinigter, vollfugiger, tragfa- 2. Ausrunden der Kehlen und 3. Auftragen der Grundierung aus 4. Ausbildung des Details Innen-
higer Untergrund, Kanten sind zu senkrechten Innenecken mit weber.tec 913 VE, unterhalb von ecke. Das FormstUck wird aus der
brechen. weber.tec 933. + 5°C bis -5°C aus weber.tec 902. Rollenware entsprechend zuge-

schnitten und eingeklebt.

&
v_ge

- 4

5. Ausbildung des Details AuRen- 6. Ausbildung des Wand-/Boden- 7. Um den vollflachigen Verbund 8. Abdichtung des Detailpunktes
ecke. Das FormstUck wird aus der anschlusses. Das Formstuck wird zum Untergrund sicherzustellen, Kehle Wand analog zu Auzenecke.
Rollenware entsprechend zuge- entsprechend zugeschnitten und wird die Dichtbahn anschlieRend
schnitten und eingeklebt. Uberlappend in die Kehle einge- flachig und insbesondere im Be-

klebt. reich von StéRen und Ubergdngen

fest angerollt.



9. Detail Rohrdurchfilhrung: PVC
Rohre mussen angeschliffen und
staubfrei sein. Manschetten aus
der Bahn fertigen und auf Rohr
und Wand verkleben.

13. Nachfolgende Dichtungsbahn
auf ca. 50 cm Lange ausrollen
und vom Schutzpapier I6sen.
Zuerst den StoRbereich freilegen,
ausrichten, danach Uberlappend
vollflachig verkleben.

17. Abziehen des Schutzpapiers
am UberlappungsstoR der bereits
am Boden verklebten Bahn.

Produkte

webertec 902 auf Seite 138

webertec 913 VE auf Seite 148
webertec 933 auf Seite 198

weber.sys 983 auf Seite 184

webertec Superflex B 240 E auf Seite 176
webertec Superflex D 2 auf Seite 188

10. Gebdudetrennfugen werden
vorab mit weber.tec Superflex

B 240 E ausgebildet. Die Abdicht-
bdnder werden mit weber.tec
Superflex D 2 verklebt und Uber-
spachtelt.

14. Uberlappungsbreite mind.
8 cm. Durch Rollen oder BiUrsten
Falten und Lufteinschliusse ver-

hindern. AnschlieRend vollfldchig

anrollen, insbesondere auch im
StoRbereich.

18. verklebung der KSK-Bahn im
Bodenbereich.

11. Flachenabdichtung: Ausrollen
der Bahn und auf erforderliche
Ldnge zuschneiden.

15. Die Bahn ist am Ubergang
Wand/Boden bis auf die Stirnseite
der Bodenplatte herunterzufUhren.

19. zur Erzielung eines vollflachi-
gen Haftverbundes wird die ge-
samte Fldche und insbesondere
die StoRuberlappung fest angerolit.

12. Abziehen des Schutzpapiers
am UberlappungsstoR der bereits
verklebten Bahn.

16. Auforingen des vollfldchigen
Drdn-/Schutzelementes weber.sys
983. Die Matte wird am oberen
Ende fixiert.

Anwendungstipps



Abdichtungsdetails am Sockel

Anwendungstipps

Systemubersichten

Sockeldetail bei Anschluss an WDVS

WDVS

Grundierung
weber.prim 900

Abdichtungsdetails am Sockel

Kratzspachtelung

weber.tec Superflex D 24
Sockelddmmsystem

mit Sockelputz

Kapillarverschluss
weber.tec Superflex D 24

2 Abdichtungslagen
weber.tec Superflex D 24

Drdnschutzmatte weber.sys 983
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Sockeldetail bei einschaliger Bauweise mit Sockelputzsystem

Fassadenputzsystem

Grundierung
weber.prim 900

Kratzspachtelung

webertec Superflex D 24
f Sockelputzsystem
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Kapillarverschluss

webertec Superflex D 24

2 Abdichtungslagen
weber.tec Superflex D 24 3 e

Dranschutzmatte weber.sys 983

Sockeldetail bei zweischaliger Bauweise mit Verblendmauerwerk und Z-Dichtung

Abdichtungsdetails am Sockel

Verblendmauerwerk

Dammstoff

Grundierung weber.prim 900

webertec Superflex D 2/D 24

Z-Abdichtung

Dammstoff

webertec Superflex D 2/D 24

Perimeterddmmung



Anwendungstipps
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Sockelabdichtung mit TUranschluss bei WDV-Systemen

Zur Basis eines dauerhaft trockenen Baukorpers gehért auch der dauerhaft abgedichtete Sockelbereich. Der Sockel ist hoch-
belastet durch Temperaturschwankungen, Spritzwasser, Salze und Frost-/Tauwechsel. Um eine homogene,nahtlose und
fachgerechte Abdichtung vom Keller bis zum Sockel herzustellen, ist es entscheidend zu wissen, wie die Fassade ausgefiUhrt
wird und wo die Geldndeoberkante spdter liegt. Handelt es sich um einen WDVS-Sockel, so empfehlen wir die Abdichtung gem.
DIN 18533 mit flexibler Dichtungsschldmme oder der Reaktivabdichtung weber.tec Superflex D 24 auszufUhren.

1. Kratzprifung: eine handwerkliche Prifung,
um festzustellen, ob Zementleim auf der Beton-
flache vorhanden ist. Vorhandene Zementleim-
schichten sind mechanisch zu entfernen, da sie
sich hdufig vom Untergrund ablésen und keinen
ausreichenden Dichtungstrdger darstellen.

4. Fertig ausgefuhrter Abdichtungsgurtel bis
ca. 30 cm Uber Geldndeoberkante. Im Bereich
von spdterer Geldndeoberkante bis 20 cm
unter Geldnde wird die Kellerabdichtung Uber-
lappend aufgetragen.

w

2. Bei Anschluss des Sockels an ein WDV-Sys-
tem erfolgt die AusfUhrung der Abdichtung bis
zur Sockeloberkante. Dazu sind zuvor Ausbri-
che und Fehlstellen mit einer Breite und Tiefe
von mehr als 5 mm mit z.B. weber.tec 933 zu
schlieRen. Im Anschluss folgt der Auftrag der
Grundierung aus weber.prim 900, 1: 1 Raumteile
mit Wasser verdUnnt.

5. Im Falle von Uberstehendem Hintermauer-
werk wird die Abdichtung ausgehend von der
Bodenplatte bzw. Kellerdecke horizontal unter
Einarbeitung von weber.sys 982 um das auf-
gehende Mauerwerk herumgefUhrt und bis
30 cm in den Sockelbereich hochgefuhrt.
Alternativ kann vorab eine Negativkehle aus
weber.tec 933 hergestellt werden. In dem Fall
kann die Einlage von weber.sys 982 in die Ab-
dichtungsschicht entfallen.

3. oberflachenprofilierte oder haufwerksporige
Untergriunde sind mit einer Fullspachtelung aus
weber.tec Superflex D 2/D 24, 3 :1RT mit Quarz-
sand (Kérnung 0,1-0,5 mm) verschnitten, zu
egalisieren. Im Anschluss erfolgt die Sockelab-
dichtung in mind. 2 Abdichtungslagen.

6. Abdichtungsdetail Fenster-/Turanschluss
mit weber.tec Superflex D 2/D 24.
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7. Das Fenster-/Turprofil wird vollstandig einge-
dichtet und an die umlaufende Sockelabdichtung
angeschlossen.

8. Im Bereich des Blendrahmens und der
Ubergdnge zum Sockel wird vollstdndig
weber.sys 982 bzw. weber.sys 982 SK in die
2-lagige Abdichtung eingearbeitet.

10. Ansicht der WDVS-Fassade nach Fertig-
stellung der TUrschwellendetails.

11. Herstellung des Feuchteschutzes des
Sockelputzsystems. Der Kapillarverschluss aus
webertec Superflex D 2/D 24 wird bis ca. 5 cm
Uber Geldnde ausgefuhrt. Die Abdichtungs-
schicht ist mit weberkton Fassadenfarben, vor-
zugsweise mit Silikonharzfarben, weberton 411
AquaBalance, oder Silikatfarben, weber.ton 414
AquaBalance Uberstreichbar.

3D-Ansicht des WDVS-Sockels mit Abdichtung aus w tec Superflex D 24

Grundierung
weber.prim 900

Kratzspachtelung
webertec Superflex D 24

Kapillarverschluss
weber.tec Superflex D 24

2 Abdichtungslagen
webertec Superflex D 24

Produkte

weber.prim 900 siehe Seite 172
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.tec 982 auf Seite 180
weber.tec 982 SK auf Seite 182

WDVS

Sockelddmmsystem
mit Sockelputz

Drdnschutzmatte weber.sys 983

weber.tec Superflex D 2 auf Seite 188
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

weber.ton 411 Aq! lance siehe denguide

d iy

weber.ton 414 Aq lance siehe

9. Fertig eingedichteter Detailpunkt.

Anwendungstipps
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Sockelabdichtung mit TUranschluss bei 2-schaliger Bauweise

Zur Basis eines dauerhaft trockenen Baukérpers gehért auch der dauerhaft abgedichtete Sockelbereich. Der Sockel ist hoch-
belastet durch Temperaturschwankungen, Spritzwasser, Salze und Frost-/Tauwechsel. Um eine homogene, nahtlose und
fachgerechte Abdichtung vom Keller bis zum Sockel herzustellen ist es entscheidend zu wissen, wie die Fassade ausgefUhrt
wird und wo die Geldndeoberkante spdter liegt. Handelt es sich um Sichtmauerwerk, also eine 2-schalige Bauweise, so emp-
fehlen wir die Abdichtung gem. DIN 18533 mit flexibler Dichtungsschlamme oder der Reaktivabdichtung webertec Superflex D 24

auszufiUhren.

1. Kratzprisfung: eine handwerkliche Prifung,
um festzustellen, ob Zementleim auf der Beton-
flache vorhanden ist. Vorhandene Zementleim-
schichten sind mechanisch zu entfernen, da sie
sich hdufig vom Untergrund ablésen und keinen
ausreichenden Dichtungstrdger darstellen.

4. Bei mehrschaligen Wandaufbauten wird am
WandfuR des Hintermauerwerks eine minerali-
sche Mértelkehle aus weber.tec 933 eingebaut.
Den Mortel auf den mattfeuchten Untergrund
schldmmfdahig auftragen. Frisch in Frisch wird
der Kehlmértel aufgebracht und mit dem Hohl-
kehlenschlitten egalisiert.

w

2. Zur Verfestigung und zur Staubbindung wird 3. weber.tec Superflex D 2/D 24 werden als Ab-
die Fldche mit weber.prim 900, 1:1RT mit Wasser dichtung unter Wénden eingesetzt. Die Verar-
gemischt, grundiert. Damit wird ein optimaler beitung erfolgt als 2-facher SchiGmmauftrag.
Haftgrund fur die Abdichtung erstellt.

5. Rohbauansicht mit ausgebildeter Mértel- 6. Abschlammen des gesamten FuRpunktes
hohlkehle aus weber.tec 933. mit weber.tec Superflex D 2/D 24, inkl. der Stirn-
seite der Bodenplatte bzw. Kellerdecke.



7. Ansicht des fertig abgedichteten Sockels am 8. Im Bereich bodentiefer Fenster bzw. Tiren 9. AnschlieRend muss das Schwellenprofil
FuRpunkt und am Hintermauerwerk. ist die Vorsatzschale im unteren Bereich aus- komplett mit weber.tec Superflex D 2/D 24
zusparen. eingedichtet werden. Die Abdichtung ist bis

an das Hintermauerwerk anzuschlieRen.

In die erste Schldmmlage der Abdichtung wird
weber.sys 982 oder weber.sys 982 SK einge-
arbeitet.

10. Im Nachgang wird dann die Vorsatzschale
komplettiert.

3D-Ansicht des Klinkersockels mit Abdichtung aus weber.tec Superflex D 24

Verblendmauerwerk

Dammstoff:

Grundierung weber.prim 900

webertec Superflex D 2/D 24

Z-Abdichtung

D&mmstoff

webertec Superflex D 2/D 24

Perimeterddmmung

Produkte

weber.prim 900 siehe Seite 172 weber.tec 933 auf Seite 198
weber.sys 982 auf Seite 180 weber.tec Superflex D 2 auf Seite 188
weber.sys 982 SK auf Seite 182 weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

Anwendungstipps
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Kellerabdichtung Neubau

Anwendungstipps

Sockelabdichtung bei Holzrahmenkonstruktionen

Die Bauweise der Holzrahmenkonstruktionen wdchst. Das moderne Holzbausystem bestehend aus beplanktem Stabwerk
wird sehr hdufig eingesetzt, z.B. im Bereich der Fertighausindustrie. Auch bei den Holzrahmenkonstruktionen ist die fachlich
korrekte Abdichtung des spritzwasserbelasteten Sockels entscheidend fir die Dauerhaftigkeit.

1. Nach Untergrundvorbereitung wird an der 2. Aufbringen der vollflachigen Kratzspachte- 3. Aufbringen der ersten Abdichtungslage
Stirnseite und auf der Bodenplatte im Bereich lung aus weber.tec Superflex D 24 auf der weber.tec Superflex D 24.
der aufgehenden Wandbauteile mit weber.prim Beplankung am Wandsockel.

900 grundiert. Im Anschluss wird eine Kratz-
spachtelung aus webertec Superflex D 24 aufge-
tragen. Nach Durchtrocknung erfolgt die 2-lagige
Abdichtung unter den aufgehenden Wanden.

4. Uberprifung der Nass-Schichtdicke mit dem 5. Die Dichtfolie weber.sys 982 frisch in frisch 6. Die Dichtfolie sorgféltig und vollfidchig in
weber.sys Schichtdickenmesser. in die Reaktivabdichtung einbetten. BandstoRe weber.tec Superflex D 24 einarbeiten.

mit 10 cm Uberlappung anlegen, nicht an Ecken,

Kanten, Kehlen enden lassen.



7. Eindichtung bodentiefer Fenster: Fixieren
und Ankleben der selbstklebenden Dichtfolie
weber.sys 982 SK. Das Dichtband wird hochge-
klappt und darunter zundchst die Kratzspach-
telung und dann die erste Lage der Abdichtung

jeweils aus weber.tec Superflex D 24 ausgefUhrt.

- = -——|:'_

10. Fertige Eindichtung bodentiefer Fenster.

Produkte

weber.prim 900 auf Seite 172

weber.sys 982 auf Seite 180

weber.sys 982 SK auf Seite 182

weber.sys Schichtdickenmesser auf Seite 365
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

8. Das selbstklebende Dichtband weber.sys
982 SK wird anschlieRend vollfldchig in die erste
Lage aus weber.tec Superflex D 24 eingearbeitet.

9. sobald die erste Abdichtungslage nicht
mehr beschddigt werden kann, die zweite Lage
weber.tec Superflex D 24 aufbringen.

Anwendungstipps

Kellerabdichtung Neubau




Kellerabdichtung Neubau

Anwendungstipps

Abdichtung bodentiefer Fenster

Abdichtung bodentiefer Fenster im Sockelbereich:
Die sorgféltige Eindichtung bodentiefer Fenster mit webertec Superflex D 24 sowie webertec 982 SK und die fachlich korrekte
Ausfuhrung der Ubergdnge an die Sockelabdichtung ist entscheidend fur die Dauerhaftigkeit.
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1. Nach Untergrundvorbereitung wird an der 2. Aussparung der Vorsatzzschale am 3. Anschleifen des Kunststoff-Untergrundes
Stirnseite und auf der Bodenplatte im Bereich Fensteranschluss. am TUrrahmen.

der aufgehenden Wandbauteile mit weber.prim

900 grundiert. Im Anschluss wird eine Kratz-

spachtelung aus webertec Superflex D 24 aufge-

tragen. Nach Durchtrocknung erfolgt die 2-lagige

Abdichtung unter den aufgehenden Wanden.

52

|y



4. weber.sys 982 SK selbstklebende Dichtfolie 5. Frisch-in-Frisch wird das Band in die erste
wird zundchst fixiert und mit dem Klebestreifen Abdichtungslage eingespachtelt.

verklebt. AnschlieRend wird die Dichtfolie hoch-

geklappt. Das Sockelprofil wird mit weber.tec

Superflex D 24 eingedichtet.

7. Volistindig abgedichteter Wand-Boden-An- 8. Nach der erfolgten Abdichtung wird die
schluss, inkl. Detailpunkt bodentiefes Fenster- Vorsatzschale bis an das Fensterprofil heran
profil. fertiggestellit.

Produkte

weber.prim 900 auf Seite 172

weber.sys 982 SK auf Seite 182
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

6. sobald die erste Abdichtungslage nicht mehr
beschddigt werden kann, wird die zweite Lage
webertec Superflex D 24 aufgebracht. Das ge-
samte Abdichtungssystem wird um die Enden
des Fensterprofils herumgefuhrt und an die Ab-
dichtung des Hintermauerwerks angeschlossen.

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

Abdichten von Fugenkonstruktionen

Auf die Details kommmt es an. Gebdudetrennfugen und Bewegungsfugen im Bereich der erdberUhrten Bauwerksabdichtung
sind Herausforderungen fur Planer und Abdichter. Die AusfUhrung der Fugenabdichtung erfolgt unter Beriucksichtigung der
Wassereinwirkungsklasse gemdR DIN 18533. Weber bietet Lésungen mit Fugenbdndern fir jede Wasserbelastung.

Kellerabdichtung Neubau

1. Mit dem Endstickband weber.tec Superflex 2. Die Dickbeschichtung wird auf der grundier- 3. Der Vliesbereich des Abdichtbandes wird
B 240 E werden Gebdudetrennfugen, von z.B. ten Wandfldche im Bereich der Fuge in einer wiederum in einer Schichtdicke von ca. 3 mm
Reihenhausbebauungen mit durchgehender Schichtdicke von ca. 3 mm aufgespachtelt. Uberarbeitet.

Bodenplatte, dicht Uberbrickt. Die Bander sind Das Abdichtband wird umgehend in die frische

an den Seiten und den Enden vlieskaschiert. Abdichtmasse eingelegt. Dabei zeigt die breite

Durch mittiges Trennen des Bandes entstehen Seite des Vlieses zur Wandseite.

zwei 3 Meter lange EndstUckbdnder mit jeweils
einem EndstUck. Die Bdnder werden mit 2-komp.
Bitumendickbeschichtungen/Reaktivabdich-
tungen oder mit Epoxidharzmérteln verklebt.
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4. Die so erstellte Fugenabdichtung wird in die
Flachenabdichtung integriert.

5. BandstéRe, Gehrungen und Anschlisse
werden durch thermisches Verschweien der
Bdnder untereinander hergestellt. Vor dem
VerschweiRen sind diese Bereiche der Abdicht-
bdnder zu reinigen. Das PVC wird mit dem HeiR-
luftgebldse (ca. + 350°C bis 450 °C, je nach
DUsenweite und Arbeitsgeschwindigkeit) mit-
einander verschweit. Auf diese Weise ergibt
sich eine homogene Verbindung.

7. Die schmale Seite des Vlieses zeigt dabei
zum Betonuntergrund. Bei Verwendung von
Epoxidharzklebern wird die Vlieskaschierung
vorab mit weber.prim 807 grundiert. Die Zugzone
bleibt frei von Kleber. Bei gréReren Bewegungen
ist das Band schlaufenférmig zu verlegen.

Produkte
weber.tec Superflex B 240 E auf Seite 176
weber.tec Superflex B 240/B 400 auf Seite 178

8. Das Fugenband wird nochmals Uberarbeitet.
Bei Bauwerksabdichtungen, welche waage-
rechte und senkrechte Fugenabdichtungen
erfordern, ist eine durchgehende Verlegung
von der Bodenplatte zur Wand erforderlich,
um lUickenlose Verbindungen sicherzustellen.

6. weber.tec Superflex B 400 Abdichtbdnder
Uberbrucken breitere Bewegungsfugen. Das
Band eignet sich auch zum EingieRen in HeiR-
bitumen beim Ubergang auf Bitumenbahnen,
z.B. bei erduberdeckten Gebduden. Hier erfolgt
die Verklebung mit Epoxidharz. Das Band wird
in den frischen Kleber eingebettet.

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

Abdichten von Gebdudetrennfugen

Abdichten von Gebdudetrennfugen mit webertec Superflex D 24 bei Bodenplatten ohne Keller.

Kellerabdichtung Neubau

1. Untergrundvorbereitung: Entfernen von 2. Grundieren mit weber.prim 900. 3. Kratzspachtelung aus weber.tec Superflex
haftungsmindernden Bestandteilen. D 24.

W
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4. Aufbringen der ersten Abdichtungslage 5. Die Abdichtung wird auf die Stirnseite der
weber.tec Superflex D 24. Bodenplatte herunter gefUhrt.

7. Bandende Uber die Fuge hinausstehen las- 8. Das hinausstehende Band wird spdter in
sen, schitzen und spdter in die aufgehende die aufgehende Abdichtung am Wandsockel
Wandabdichtung einarbeiten. eingearbeitet.

Produkte

weber.prim 900 auf Seite 172

weber.sys Schichtdickenkelle auf Seite 365
weber.tec Superflex B 240 auf Seite 178
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

6. weber.tec Superflex B 240 Fugenabdichtband
wird frisch-in-frisch in die erste Lage der Reak-
tivabdichtung eingebracht. Das Vlies wird voll-
sténdig eingearbeitet. Sobald die erste Abdich-
tungslage nicht mehr beschddigt wird, erfolgt
der Auftrag der zweiten Abdichtungslage.

Anwendungstipps
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Abdichten von Durchdringungen fir z.B. Medienrohre gemdR DIN 18533

Die AbdichtungsausfUhrungen im Bereich der RohrdurchfUhrung, z.B. fir Strom-, Wasser- und Gasleitungen, stellen hohe
Anforderungen an Planer und Ausfihrende. Bei Durchdringungen ist es wichtig, dass die Einbauteile (z.B. Rohre, Halterungen,
Kabel), welche Abdichtungsebenen durchdringen, fest mit dem Bauteil verbunden sind. Die Einbauteile sind sorgFiltig in die
Abdichtungsebene einzubinden. Wenn thermische Verformungen (z.B. durch transportierte Medien in Rohren) auftreten
kénnen, sind Durchdringungen so einzudichten, dass hier eine Bewegungsmaéglichkeit geschaffen wird. Je nach Abdichtungs-
system wird ein Flanschkragen angebracht bzw. ein elastischer Anschluss ausgebildet. Die Ausfihrung erfolgt unter Berick-
sichtigung der jeweilig vorliegenden Wassereinwirkung. Durchdringungen sind moglichst oberhalb des Bemessungswasser-

standes zu planen.

1. Um die Bitumendickbeschichtung an die Rohr-
durchfuhrung heranfUhren zu kénnen, ist diese
vorab von losen und haftungsminderden Bestand-
teilen zu befreien. Der Untergrund ist leicht an-
zurauen und mit webertec 901 zu grundieren.

2. Nach Untergrundvorbereitung und Auftrock-
nung der Grundierung erfolgt die Anarbeitung
der Bitumendickbeschichtung an die Rohrdurch-
fOhrung, z.B. mit der Zungenkelle. Bei Boden-
feuchte und nicht drickendem Wasser (W1-E)
wird eine Hohlkehle aus PMBC um die Rohrdurch-
fOhrung gezogen. Danach wird die Rohrdurch-
fUhrung in die Fldchenabdichtung eingebunden.

-

3. schnitt durch eine AuRenwand mit Rohr-
durchfuhrung bei Wassereinwirkungsklasse
Bodenfeuchte/nichtdrickendes Wasser bei
Sanierung und Neubau.

4. Bei Neubauten ist der Einbau des Medien-
Futterrohrs aus Faserzement (z.B. Fa. Dogma)
im Mauerwerk und Beton mdglich. Der wasser-
undurchldssige Faserzementflansch wird bundig
mit dem Mauerwerk eingesetzt. Der Klebeflansch
muss eine Breite von mind. 12 cm aufweisen.
Die Losung ist auch fur Druckwasserbelastung
(W21-E) geeignet.

w
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5. Nachfolgend wird die Dickbeschichtung unter
mittiger Einarbeitung von Glasseidengewebe-
einlage auf den Flansch gefUhrt. So erfolgt die
Einbindung in die Fldchenabdichtung. Die Lésung
ist auch fUr Druckwasserbelastung (W2.1-E)
geeignet.

6. Nachdem die Fléchenabdichtung erstellt ist,
wird das Medienrohr eingedichtet. Dies erfolgt
mit einem Dichtungseinsatz zwischen Medien-
rohr und dem Futterrohr. Die Dichtigkeit wird
durch die Verschraubung des umlaufenden
Dichtrings (Quetschdichtung) erzielt. Die Ver-
schraubung des Dichtungseinsatzes sollte von
der Innenseite des Gebdudes erfolgen.



- J

7. prinzipdarstellung des Doyma-Rohrdurchfish-
rungssystems fUr die Wassereinwirkungsklassen
Bodenfeuchte, nichtdruckendes Wasser und
Druckwasser (W2-1-E). Im Fall von Druckwasser
werden 2 Dichtpakete zur Absicherung der
Dichtigkeit eingesetzt.

J

10. Beim Lastfall Druckwasser kann alternativ
zum Klebeflansch mit Dichtpaket auch eine
Los-Festflanschkonstruktionen gem. DIN 18533,
hier z.B. Doyma CF 7006 T, fUr Sanierungen bei
vorhandener Rohrleitung eingesetzt werden.

Produkte
weber.tec 901 auf Seite 136

(N

8. Fir die Versorgung, z.B. Gas, Strom, Wasser,
etc. eignen sich spezielle Mehrspartendurchdrin-
gungen. Hier z.B. Doyma QS Nova M (ohne Gas).
Die erdberUhrte AuRenabdichtung aus z.B. PMBC
ist vor der Installation bereits vorhanden und
durchgetrocknet. Der erdberUhrte Flanschkragen
wird als Quetschdichtung an die vorhandene
Abdichtung angeschlossen. Zusétzlich wird
innenliegend mittels Dichteinsatz abgedichtet.
Die L&sung ist auch fur Druckwasser (W21-E)
geeignet.

9. Fur die Sanierung bei vorhandener Rohrlei-
tung bieten sich sog. ,geteilte AusfUhrungen”
an, z.B. Doyma. Der Flansch des Futterrohrs wird
mittels Butyldichtungsband auf die vorhandene
erdberUhrte Abdichtung, z.B PMBC, FPD geklebt
und verschraubt. Die Abdichtung der Rohrleitung
erfolgt durch den Einsatz des Dichtpaketes zwi-
schen Futterrohr und Rohrleitung. Die Losung ist
geeignet fur Bodenfeuchte, nicht drickendes
Wasser (WI1-E).

Anwendungstipps
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Abdichten von modernen Lichtschachtkonstruktionen

Im Zuge der immer héheren Anforderungen an die Wérmebilanz von Gebduden spielt Idngst auch die umfassende Perimeter-
ddmmung eine groRRe Rolle. Dabei gilt es Warmebricken zu vermeiden und die Detailpunkte in moderne Kellerabdichtungs-
systeme einzubinden. Die warmebrickenfreie Ausfihrung von Lichtschdchten war bisher sehr aufwendig. Nachfolgend wird
die innovative Abdichtungslésung einer Montagedammplatte mit integrierter Lichtschachtbefestigung am Beispiel der Fa.
MEA Bausysteme GmbH beschrieben. Mit Hilfe von webertec Superflex D 24 wird das warmebrickenfreie Kellerlichtschach-
modul sicher fixiert und in die Abdichtungsebene integriert.

E

1. Das MEAFIX System besteht aus
der Verbundddmmplatte mit Faser-
betonschicht zur Lichtschachtauf-
nahme, dem sogenannten Perimeter
Abdeckrahmen und dem Licht-
schachtelement. Der Lichtschacht
wird nach Verklebung und Abdich-
tung der Verbundplatte vorge-
schraubt.

2. Nach der Reinigung und Unter-
grundvorbereitung erfolgt zundchst
die Grundierung mit weber.prim 900,
1:1mit Wasser verdinnt, im Fixier-
bereich des Boards.

3. Grundierung der Boardvorder-
seite.

4. \m Anschluss erfolgt die Kratz-
spachtelung und nach Durchtrock-
nung der Auftrag der ersten Abdich-
tungslage mit webertec Superflex

D 24. Bei Druckwasser ist weber.sys
981 Glasseidengewebe vollflachig
einzuarbeiten.

5. Auftrag der zweiten Abdich-
tungslage. Die FlGchenabdichtung
wird mind. 20 cm weiter als die
Kantenléngen der Montageddmm-
platte ausgefUhrt.

6. Nach Durchtrocknung der Ab-
dichtung wird die Boardverklebung
vorbereitet.

Dazu wird webertec Superflex D 24
als Kleber mittels 10 mm Zahntrau-
fel auf dem Untergrund sowie der
Plattenrickseite aufgetragen (But-
tering-Floating-Verfahren).

7. Auftrag von webertec Superflex
D 24 auf der PlattenrUckseite.

8. banach wird das Board frisch in
frisch unter Druck auf den Unter-
grund gepresst und eingeschwom-
men. Das Ddmmboard muss in der
Frischphase des Klebers, je nach
Boarddicke, evt. gegen Abrutschen
gesichert werden.



9. An den Innenecken wird um-
laufend eine kleine Hohlkehle aus
webertec Superflex D 24 ausgebildet.
Die Zahnstege werden im gleichen
Zuge zugespachtelt.

13. Nach vollsténdiger Durchtrock-
nung der Abdichtung erfolgt das
Montieren des Lichtschachtelemen-
tes. Dazu werden spezielle Schraub-
anker gesetzt. Die Befestigungs-
bohrungen werden zusdtzlich mit
MEA AQUA Kleber abgedichtet und
mit Distanzscheiben unterlegt.

Produkte

weber.prim 900 auf Seite 172
weber.sys 981 auf Seite 360
webertec Superflex D 24 auf Seite 170

10. Nach Durchtrocknung der Kehle
werden Stirnseiten, die Dammplat-
tenoberseite je bis zum Fensteraus-

schnitt und der Ubergang auf die
Wandabdichtungsebene 2-lagig
abgedichtet.

i |

14. Der Flansch des Lichtschach-
telementes wird mit Schleifpapier
aufgeraut. Auf den Flansch wird
umlaufend MEA AQUA Kleber auf-
getragen.

11. Die Abdichtung dieser Details
erfolgt unter Einbettung von
weber.sys 981 Glasseidengewebe.

Die Uberlappungsbreite zur Wand-
abdichtung betrdgt mind.15 cm.
Der Auftrag der zweiten Lage erfolgt
so frih wie moglich, sobald die erste
Lage nicht mehr verletzt wird.

(L

15. pann wird das Lichtschachtele-
ment eingehdngt und mit der Ver-
schraubung befestigt. Die Klebefuge
darf 2-3 mm nicht unterschreiten.
Weitere Montagehinweise sind beim
Hersteller des Lichtschachtsystems
einzuholen.

12. Das eingedichtete Ddmmboard.

16. Der fertige Detailpunkt.
AnschlieRend erfolgt die Flachen-
abdichtung der Ubrigen Wand-
flachen, nach Durchtrocknung
die Perimeterdammung.

Anwendungstipps
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Moglichkeiten zur Schichtdickenkontrolle und Durchtrocknungspriifung

Die Einhaltung der Trockenschichtdicke von Bauwerksabdichtungen z.B. aus kunststoffmodifizierten Bitumenabdichtmassen
(PMBC) oder flexiblen Dichtungsschldmmen ist einer der wesentlichen Punkte fir eine dichte, sichere und dauerhafte Keller-
auRenwandabdichtung. Daher wird in den Regelwerken, wie z.B. DIN 18533, PMBC-Richtlinie, FPD-Richtlinie oder Dichtschlam-
men-Richtline groRer Wert auf die Beachtung der Mindestschichtdicken gelegt. Bei der Anwendung von spachtel-, schiamm-
oder spritzfadhigen Werkstoffen muss die Auftragsdicke kontrolliert werden, um die Funktionstichtigkeit der Abdichtung
sicherzustellen. Da die Durchtrocknung der Werkstoffe auch von der Schichtdicke beeinflusst wird, muss diese geprift
werden, bevor der Keller mit Erdreich angefulit wird.

Mindesttrocken-Schichtdicken

FPD 3 mm 4 mm

PMBC 3 mm 4 mm

MDS 2mm 2,5mm
& )
1. Die erforderliche Trockenschichtdicke von 2. Kontrolle der Auftragsdicke mittels Schicht- 3. Kontrolle der Auftragsdicke durch Einbet-
PMBC, FPD und Dichtungsschldmmen richtet dickenmesser. tung des weber.sys 981.

sich nach der Wasserbelastung.

4. schichtdickenkontrolle durch Anwendung 5. schichtdickenkontrolle durch Anwendung 6. Glattspachtelung des mittels Schichtdicken-
der Schichtdickenkelle bei der Verarbeitung von der Schichtdickenkelle bei der Verarbeitung von kelle aufgebrachten Deckauftrages bei Verwen-
webertec Superflex 10. webertec Superflex D 24. dung von weber.tec Superflex D 24.



7. Werden Dichtungsschlémmen wie z.B. 8. Glattspachtelung des mittels Spitzzahn-
webertec Superflex D 2 im Spachtelverfahren gldtter aufgebrachten Deckauftrages aus
verarbeitet, kann die gleichmdRige Schicht- weber.tec Superflex D 2.

dicke sehr gut mit einem Spitzzahnglétter
erzielt werden. Hier erfolgt der Auftrag mit-
tels Zahnleiste Nr. 2.

? : : e
10. Der Durchtrocknungszustand wird durch 11. Erst nach der Durchtrocknung kann mit
Anschneiden der Referenzbeschichtung gepruft. der Verlegung von Schutz- und Démmplatten

begonnen werden.

Produkte

weber.sys 981 auf Seite 360
weber.tec Superflex 10 auf Seite 158
weber.tec Superflex D 2 auf Seite 188
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

el

9. Die Durchtrocknung Uberprift man am
besten an Referenzmustern, die in der Ndhe der
Kellerabdichtung gelagert werden. Das Muster
sollte, wie hier dargestellt, in unterschiedlicher
Schichtdicke angelegt werden.

Anwendungstipps
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Abdichtungsarbeiten bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Die Funktionstichtigkeit von Bauwerksabdichtungen aus kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC) ist auch
davon abhdngig, wie gut der aufgetragene Werkstoff durchgetrocknet ist, bevor die Wasserbelastung erfolgt. Besonders in der
kuhlen und feuchten Jahreszeit muss daher besonders auf den Einfluss der Witterung auf den Abdichtungswerkstoff und die
abzudichtenden Bauteile geachtet werden. Dies ist bei allen Arbeitsschritten, von der Untergrundbeurteilung bis zum Verfill-
prozess wichtig!

e
F o l.'l
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1. In den Wintermonaten liegen die Untergrund-
temperaturen oft unter 0°C. Gefrorene Unter-
grUnde sind fir Bitumenmassen, Dichtungs-
schlémmen und Mértelsysteme ungeeignet. Die
Untergrundtrocknung ist dann durch geeignete
MaRnahmen zu unterstitzen.

4. 2-komp. Bitumendickbeschichtungen trock-
nen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, deut-
lich schneller als 1-komponentige Systeme.
Dadurch ist z.B. webertec Superflex 10 im Winter
deutlich besser geeignet als ein 1K-System.
Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Tempera-
turen verzdgern den Durchtocknungsprozess.
Daher ist im Winter mit Idngeren Trocknungs-
zeiten zu rechnen. Mit der Verlegung von
Schutz- und Dédmmplatten, dem Anschitten
und Belasten muss im Winter also ldnger ge-
wartet werden!

w

—

2. Durch starke Regenfille sind Untergrinde
oft stark durchfeuchtet. Abdichtungen kénnen
sich auf dem Untergrund nicht verkrallen. Zu-
dem wird die Durchtrocknung verzégert. Durch
Frosteinwirkung kann es zu Abplatzungen
kommen.

5. Wer bei der Durchtrocknung keine Kom-
promisse machen will, sollte webertec Super-
flex D 24 einsetzen, denn webertec Superflex

D 24 trocknet bei Temperaturen von mind.1°C
innerhalb von 24 Stunden sicher durch.

3. Auch durch rickwartig einwirkendes Wasser
kénnen Schaden auftreten. Daher sollten Keller-
abdichtungen vor rickwdartiger Wasserbelas-
tung geschitzt werden.

Hierzu eignet sich besonders der schnellab-
bindende, wasserundurchldssige Hohlkehlen-
mortel weber.tec 933. Der FuRpunkt wird
anschlieRend mit weber.tec 933 komplett
abgespachtelt.

Produkte

weber.tec 933 auf Seite 198
weber.tec Superflex 10 auf Seite 158
webertec Superflex D 24 auf Seite 170
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Anwendungstipps

Perimeterddmmung

Die Anforderungen an den Wéarmeschutz und das Wohnklima auch in Kellerrdumen oder speziell in Souterrain-Wohnungen
sind hoch wie nie zuvor. Warmeddmmung von KellerrGumen trdgt maRgeblich zu einem gesunden Wohnklima bei. Eine opti-
male Warmeddmmung von auRen mit zugelassenen Perimeterddmmplatten leistet einen wichtigen Beitrag, um die als Haupt-
verursacher des Treibhauseffektes geltenden Kohlendioxid-Emissionen (CO:) zu reduzieren. Mit dem positiven Nebeneffekt,
dass sich die Investitionen in umfassende wérmeddmmende MaRnahmen, durch einen deutlich geringeren Energieverbrauch,
kurzfristig fir den Bauherrn amortisieren. Dariber hinaus schijtzt der Hartschaum die Abdichtung vor dGuReren Einflussen.
Das erhoht die Lebensdauer und steigert den Wert des Gebdudes. Das Verfahren ldsst sich gleichermaRen in Neu- und Altbau
einsetzen.

1. Das Ansetzen der Platten erfolgt von unten 2. Die Stufenfalz ist bei Druckwasserbelastung 3. Ist bei WU-Beton-Bauwerken eine Wéarme-
nach oben. Die Platten mussen fest auf dem ebenfalls umlaufend zu verkleben, um Hinter- dammung erforderlich, so erfolgt die Verkle-
geschUtzten Fundamentvorsprung aufstehen. wanderungen von Feuchtigkeit zu vermeiden. bung der Perimeterddmmplatten ebenfalls im
Die Verklebung erfolgt mit der Dickbeschichtung Buttering-Floating-Verfahren. Der Untergrund
punktweise bzw. bei Druckwasser vollfldchig im wird zuvor mit webertec 901, 1:10 mit Wasser
Buttering-Floating Verfahren auf der durchge- verdUnnt, grundiert. Dann wird eine donne
trockneten Abdichtung. Dazu wird das Klebebett Haftbrucke aus Bitumendickbeschichtung

auf dem Untergrund und auf der Plattenrick- (ca.1-2 mm) aufgetragen.

seite aufgetragen.

4. Die Hartschaumplatte wird dann in die 5. Die Sockelddmmung schafft den Ubergang
frische Haftbrucke eingedruckt, um eine von der erdberUhrten DGmmung zum Wdrme-
vollfldchige Verklebung zu erzielen. dammverbundsystem.

Produkte
webertec 901 auf Seite 136
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Schutz der Abdichtung

Bauwerksabdichtungen missen eine Menge leisten. Dichtigkeit gegen Druckwasser, Langlebigkeit, Flexibilidt und Bestdndigkeit
gegen WitterungseinflUisse. Im Erdreich kommmt auf die Abdichtungen noch eine weitere Belastung zu — der Erddruck. Neben
dieser Fldchenpressung kommmt noch die Punktbelastung durch spitze Steinchen, etc. hinzu. Bauwerksabdichtungen missen
insbesondere gegen diese Punktlasten geschitzt werden, um Schédden zu vermeiden. FUr Abdichtungsschutz und Drédnung
kénnen nach dem Durchtrocknen der Abdichtung einfach kombinierte Drdn-/Schutzplatten z.B. mit weber.tec Superflex 10 ver-
klebt werden. Alternativ empfehlen wir den Einsatz von weber.sys 983, eine Drdnage- und Schutzmatte. Die Schutzschichten
dirfen erst nach vollstdndiger Durchtrocknung der Abdichtung aufgebracht werden.

1. Die Verklebung der Schutzplatten erfolgt mit 2. Die Schutzplatten sind eng gestoRen zu ver- 3. Der Schutz der Bauwerksabdichtung wird
der Dickbeschichtung bei Bodenfeuchte/nicht- legen. Bei vlieskaschierten Platten ist auf die umfassend ausgefUhrt um Beschddigungen der
drickendem Wasser (W1-E) punktweise und bei Uberlappung des Vlieses zu achten. Abdichtungsschicht zu vermeiden.
Druckwasser (W2.1-E) vollfléchig (Hohlraumfrei). Schutzplatten miussen fest auf dem geschitz-

ten Hohlkehlenbereich aufstehen.



4. Die weber.sys 983 Schutzmatte wird gemaR
Erfordernis zugeschnitten und senkrecht aufge-
bracht. Die Gleitfolie zeigt dabei zur Wand, die
Vliesseite zum Erdreich.

YT TTETY YT LT T

7. Querschnitt durch den unteren Wandan-
schluss und Darstellung des Anschlusses an
die Ringdrainage.

Produkte
weber.sys 983 auf Seite 184
webertec Superflex 10 auf Seite 158

5. Die Dranmatte wird sorgfaltig verlegt, hier-
bei ist der Vliesbereich Uberlappend auszufUh-
ren. Am untereren Ende wird die Bahn soweit
Uber den Fundamentvorsprung gefUhrt, dass
ein fachgerechter Anschluss an die Horizontal-
drdnage erfolgen kann.

6. Das Anbringen und Fixieren von weber.sys
983 erfolgt mit Hilfe eines Abschlussprofils.
Danach erfolgt ein sorgfdltiges, lagenweise
Verfillen und Verdichten des Erdreichs.

Anwendungstipps
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Untergrundpriifung und -vorbereitung im Sanierungsfall

Die Untergrundpriifung und -vorbereitung ist gerade bei der Sanierung sehr sorgfdltig auszufuhren, da hier unterschied-
lichste Untergrinde anzutreffen sind. Wie z.B. Bitumenanstriche und -beschichtungen, Teeranstriche sowie unterschied-

liche Mauerwerke u.a.

Untergrundprifung

1. Die Kratzprifung ist eine handwerkliche
Prufung, um festzustellen, ob Zementleim auf
der Betonoberfldche vorhanden ist.

|I 3
2. Die Klopfprifung: Zum Feststellen von Hohl-
stellen muss der Untergrund mit einem stump-

fen Hammer abgestriffen und abgeklopft
werden.

i

3. Im Bereich von Hohlstellen zeigt sich ein
dunkler Klang. Hohlschichten sind zu entfernen,
ogf. mit geeigneten Mérteln wieder aufzufullen.

4. Bitumen oder Teer? Bei vorhandenen An-
strichen/Beschichtungen ist mit Testbenzin
(Waschbenzin) zu prifen, ob es sich um Bitu-
men oder Teer handelt. Bitumen I6st sich durch
Testbenzin an(Braunverférbung). Bitumenun-
tergrinde, welche fest haften, kdnnen Uberar-
beitet werden.

w

5. Teer ist kein geeigneter Abdichtungsun-
tergrund und muss durch z.B. Sandstrahlen
entfernt werden.

6. Alte Bitumenanstriche- oder Dickbeschich-
tungen sind bezuglich der Haftung zum Unter-
grund zu prufen. Bei schlechter Haftung sind
die losen Bestandteile grundsdtzlich bis auf den
tragfdhigen Untergrund zu entfernen.



7. Vorhandene Zementleimschichten sind me-
chanisch zu entfernen, da sie sich hdufig vom
Untergrund abldsen. Zudem haben sie eine
schlechte Saugfdhigkeit, so dass die Abdich-
tungen auf Zementleimschichten schlechter
haften.

10. Bei hoher Untergrunddurchfeuchtung
wird immer eine vollfldchige Vordichtung

mit weber.tec 933 bzw. bei gleichzeitig groRer
Unebenheit das Aufbringen des Wassersperr-
putzes weber.tec 934 erforderlich. Dazu erfolgt
zuvor der vollstdndige RUckbau der Altabdich-
tung.

Produkte
webertec 933 auf Seite 198
webertec 934 auf Seite 200

8. Die AuRenecke der Bodenplatte ist an-
zufasen, um einen sauberen Ubergang zur
Stirnseite mit gleichmdRiger Schichtdicke der
Abdichtung herstellen zu kénnen.

11. Bei Bruchsteinmauerwerk ist ebenfalls ein
Verputzen mit weber.tec 934 erforderlich.

9. Grundsiitzlich ist der komplette Boden/
Wandanschluss bis ca. 25 cm oberhalb der
Bodenplatte sowie der Sockelbereich von

bestehenden Altabdichtungen zu befreien.

Anwendungstipps
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Sanierung alter Bitumenabdichtungen

Bei der Abdichtung oder Kellersanierung an Altbauten mussten bislang alte Anstriche oder DUnnbeschichtungen auf Bitumen-
basis aufwdndig entfernt werden. Das kostet viel Zeit und Geld. Das Weber-"Altabdichtungssanierungssystem” macht diese
Arbeit durch eine systemgerechte, praxisorientierte Haftbricke Uberflussig. Das spart Arbeitszeit und Kosten.

1. Zu Beginn ist zu prifen, ob es sich bei dem 2. Da Teer kein geeigneter Untergrund fur ein 3. Ebenfalls muss geprift werden, ob der vor-
Altanstrich um Bitumen oder Teer handelt. Abdichtungssystem ist, muss ein vorhandener handene bitumindse Anstrich bzw. die Bitumen-
Dies kann mit Testbenzin Uberpruft werden. Teeransteich durch geeignete MaRnahmen wie dickbeschichtung eine ausreichende Haftung
Bitumen I6st sich und verfdrbt einen Lappen z.B. Sandstrahlen restlos entfernt werden. zum Untergrund hat. Ist die Haftung nicht aus-
oder Schwamm, Teer wird hingegen nicht reichend, so muss das Bitumen entfernt werden.
gelost. Grundsdtzlich muss die Altabdichtung am Boden-

Wandanschluss und am Sockel (oberhalb
Geldnde) entfernt werden.
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4. Nach Untergrundvorbereitung wird am 5. Auf den vorhandenen Bitumenuntergrund 6. Nach Aushdrtung der Kratzspachtelung
FuRpunkt die Hohlkehle aus weber.tec 933 auf- wird eine Haftbricke (Kratzspachtelung) mit muss die Haftung zum Untergrund gepruft
gebracht. Hierzu wird eine Haftbricke aus dem weber.tec Superflex D 24 aufgetragen. werden, bevor die Abdichtungsschicht aus
gleichen Mértel vorgelegt und danach der Mér- Der mineralische Sockel wird zuvor mit weber.tec Superflex 10/D 24 aufgetragen wird.
tel in die frische Haftbrucke eingebracht und weber.prim 900 grundiert.

ausgerundet. Der FURpunkt wird dann komplett
mit weber.tec 933 abgespachtelt.
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7. Auf die ausgehdrtete Haftbriicke wird die
erste Abdichtungslage z.b. mit einer Schicht-
dickenkelle oder Glattkelle aufgetragen.

Produkte

weber.prim 900 auf Seite 172
weber.sys 981 auf Seite 360
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.tec Superflex 10 auf Seite 158
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

8. In die erste Abdichtungslage wird das Glas-
seidengewebe weber.sys 981 vollfldchig einge-
spachtelt.

9. Nach Hautbildung der ersten Abdichtungs-
lage erfolgt dann der Auftrag der 2 Abdich-
tungsschicht mittels Schichtdickenkelle oder
Gldtter.

Anwendungstipps
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Planung von Kellerinnensanierungen

Das WTA-Merkblatt ,Nachtrdgliches Abdichten erdbe-
rUhrter Bauteile” beschreibt die Instandsetzungstech-
niken und nachtrdgliche Bauwerksabdichtungen.

Nach Art der Wasserbelastung und Nutzung des Kellers
werden unterschiedliche, kombinierbare Abdichtungs-
konzepte geregelt.

Ist die AuRenabdichtung technisch oder wirtschaftlich
nicht vertretbar, wie zum Beispiel bei einer Uberbauung
durch eine Garage oder Nachbarbebauung, sind die in
diesem Regelwerk beschriebenen Innenabdichtungs-
maRknahmen allgemein gebrduchlich und haben sich
langjdhrig in der Praxis bewdhrt. Diese Regelungen ent-
sprechen somit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik.

Was ist bei der Planung von Kellersanierungen zu
beachten?

Nachtrdgliche mineralische Innenabdichtungen erfillen
die Anforderung der Abdichtungsfunktion in gleichwer-
tiger Weise wie fach- und sachgerechte nachtrdglich
ausgefuhrte AuRenabdichtungen.

I
g

Nachtragliche
Innenabdichtung
mit oben liegender
Querschnittsab-
dichtung

FuRpunktab-
dichtung

R T B R e

Welche Regelwerke stehen zur Verfigung?

Der grundlegende Unterschied zu einer AuRenabdich-
tung ist, dass das Mauerwerk im Kern nach wie vor durch-
feuchtet und mit allen im Erdreich vorhandenen Schad-
stoffen belastet wird. Kellermauerwerke bestehen in der
Regel aus wasserbestdndigen Baustoffen.

Die stdndige Durchfeuchtung der KellerauRenmauer
fOhrt in der Regel zu keinen Standsicherheitsproblemen,
es ist allerdings zwingend erforderlich, dass die minera-
lische Innenabdichtung am Kopfpunkt an eine Horizontal-
abdichtung im Mauerwerk herangefUhrt oder nachtrég-
lich eine Querschnittsabdichtung eingebracht wird.
Schutzschichten kénnen Nutzschichten, wie eine innen-
liegende Wdrmeddmmung oder ein Kondensationsputz
sein, und sind nach vollstdndiger Durchtrocknung der
mineralischen Bauwerksinnenabdichtung aufzubringen.




Wichtige Untersuchungen vor der Kellerinnensanierung

Welche Untersuchungen sind vor einer Kellerinnensanierung durchzufihren?

Welche Vorgehensweise ist bei der Schadensursachen-
ermittlung korrekt?

Der Zustand des Kellermauerwerks ist zu untersuchen.
Speziell die Ermittlung der Feuchtigkeitsgehalte und der
Ursachen sind erforderlich.

Ebenfalls mUssen die wasserldslichen, den Baustoff schd-
digenden Salze, wie Sulfate, Chloride, Nitrate zumindest
halbqualitativ ermittelt werden, um Wechselwirkungen
zur mineralischen Innenabdichtung auszuschlieRen.

Art und Zustand des abzudichtenden Kellermauerwerks,
sowie die Tragfdhigkeit und Eignung als Dichtungstrdger
ist nachzuweisen.

Der Durchfeuchtungsgrad der von innen abzudichtenden
Gebdudewand, ermittelt im ,DARR"-Verfahren, bestimmt
Uber die Art der oberen nachtrdglichen Horizontalabdich-
tung.

Raumklimatische Daten, wie die Ermittlung von Bauteil-
oberfldchentemperatur, Lufttemperatur und relativer
Luftfeuchtigkeit werden, je nach Art der spdteren
Nutzung, benétigt.

Was ist bei der Untergrunduntersuchung, gerade im
Sanierungsbereich, besonders wichtig?

Die objektbezogene Voruntersuchung hat mafRgeblichen
Einfluss auf den Umfang der Vorarbeiten zur Herstellung
eines tragfdhigen Dichtungstrdgers.

FUr mineralische Innendichtungsarbeiten sind nicht trag-
fahige Putz- und Feinmortelschichten, Anstriche und
Oberbeldge zu entfernen. Der Estrich ist in einer Mindest-
breite von 20 cm zur AuRenwand zu entfernen.

Putze werden bis mind. 80 cm Héhe Uber dem sichtbaren
Schadens- oder Feuchtebild entfernt. Das Fugnetz des
Mauerwerkes ist > 20 mm tief auszurGumen. Einbindende
Querwdnde werden in ca. 20 cm Breite von der AuRen-
wand abgetrennt um durchgdngige Abdichtungsebenen
zu schaffen.

Wie wird die Salz- und Feuchtebelastung eines
Kellerbauteils bestimmt?

Probennahmen vor Ort missen reprdsentativ sein.

Sie durfen nicht zu Verfdlschungen der Untersuchungs-
ergebnisse fUhren.

Die Salzbelastung des Kellermauerwerks wird durch den
Gehalt an wasserléslichen Salzen bestimmt. HierfiUr wer-
den oberfldchennahe Mauerwerksbereiche, bestehend
aus Mavuerstein und/oder Fugenmédrtel, bis zu einer Tiefe
von etwa 3 cm ausgebaut. Die Bewertung in geringe,
mittlere oder hohe Belastung erfolgt analog des WTA-
Merkblattes ,Sanierputzsysteme”.

Baustoffproben fir Feuchteuntersuchungen kdnnen

z.B. durch Kernbohrungen oder Ausstemmen eines
Mauerwerksteins fUr die gravimetrische Bestimmung
(DARR-Methode) genommen werden. Sie werden an
mindestens drei Stellen unterschiedlicher Hohenlage
und mindestens zwei dazugehdérigen Tiefenlagen ent-
nommen. Der Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks ist
das Verhdltnis des massebezogenen Wassergehalts zur
Sdttigungsfeuchte des Baustoffs. Es zeigt welcher Anteil
in Masse % des fUr Wasser zugdnglichen Porenvolumens
zum Zeitpunkt der Ortsbegehung und Beprobung mit
Wasser gefUllt war.

Anwendungstipps
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Untergrundprifung und -vorbereitung im Innenbereich

Voraussetzung fur eine erfolgreiche Sanierung ist die vorherige Bestandsaufnahme sowie die Analyse von Schaden. Zu den
wichtigsten Untersuchungen gehoért die Erfassung des vorhandenen Mauerwerks in seiner Art, Dicke und Besonderheiten.
Untersuchungen der Feuchtigkeit an Innen- und AuRenwdnden in unterschiedlichen Hohen ergeben wichtige Informationen
zur Ursache des Feuchteschadens. Die Informationserfassung ist notwendig, um dann ein den értlichen Gegebenheiten
entsprechendes Sanierungskonzept zu erstellen. Dazu gehért auch zu erfassen, welcher Baugrund und welche Wasserbe-
lastung vorliegt.
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1. Die Bodenfeuchtigkeit steigt kapillar im 2. Grundvoraussetzung fir den Erfolg bei 3. Im Priflabor werden die entnommenen

Mauerwerk auf. Die horizontale Feuchtigkeits- groReren SanierungsmaRnahmen ist eine Proben analysiert, um festzustellen welche

sperre ist defekt bzw. nicht vorhanden. umfassende Bauzustandsanalyse. Mittels eines Feuchtigkeitsbelastung (Ermittlung des Durch-
Bohrkerngerdtes werden Mauerwerksproben feuchtungsgrades-DFG) und Salzbelastung
entnommen, diese sind luftdicht zu verpacken vorhanden ist. Auf Grundlage dieser Daten
und werden zur Analyse Ubergeben. wird das Sanierungskonzept erstellt.
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4. Der Altputz wird bis mindestens 80 cm 5. Im Bereich des Ubergangs Boden/Wand
oberhalb der schadhaften, feuchtebelasteten wird eine 4x4 cm Nut gestemmt. In diesem
Zone ruckgebaut. Bereich wird grundsdtzlich im Zuge der

Sanierungsarbeiten ein Dichtungsspachtel
eingearbeitet. Dieser verkrallt sich fest am
Untergrund und ist bestdndig gegen von der
RUckseite auftretenden Wasserdruck.

7. Luften oder flankierende Raumtrocknung mit
geeignetem Gerdt helfen das feuchtebelastete
Mauerwerk zu trocknen.

6. Die murben Fugen sind 2 cm tief auszu-
rdumen.

Anwendungstipps

Kellerabdichtung Altbau




Anwendungstipps

76

Kellerabdichtung Altbau
PR A

Stoppen von Wassereinbrichen

Mit den schnellaushédrtenden Mérteln von Weber werden Fugen, Ausbriche, Risse und Anschlisse geschlossen und ab-
gedichtet, die wdhrend oder nach der Verarbeitung unter Wasserdruck stehen. Ebenfalls geeignet sind die Mértel zum
Herstellen schnellabbindener Hohlkehlen, als Untergrundegalisierspachtel oder Verddmm-Mértel bei Injektionsarbeiten.

1. pie Untergrundreinigung ist
unerldsslich, damit fur die Folge-
arbeiten ein tragfdhiger Unter-
grund vorliegt. Bei trockenen
Untergrinden mussen die FlGchen
mattfeucht vorgendsst werden.

2. Vollfldchige Egalisierungspach-
telung mit z.B. weber.tec 933 mit
dem Edelstahlgldtter.

3. Die Fugentiefe sollte mdglichst
das 3-bis 4-fache der Breite betra-
gen. Risse, welche zu schmal oder
nicht tief genug sind, mussen vor
dem Abdichten auf ein derartiges
Verhdltnis aufgeweitet werden.

[ Ral®

4. weber.tec 935 ist bei wasser-
fohrenden Rissen unter Zugabe
von Wasser zu einem erdfeuchten
Mértel anzumischen. Dieser wird zu
einem keilférmigen Zapfen in der
Hand geformt.

5. AnschlieRend wird das Material
in den wasserfUhrenden Bereich
eingearbeitet. Dabei wird mit der
Hand solange auf den reagieren-
den Mortel gepresst, bis dieser
der Wasserbelastung standhdlt.

Produkte
webertec 933 auf Seite 198
webertec 935 auf Seite 202

w

6. Angrenzende Bereiche werden

mit weber.tec 935 beigearbeitet, so

dass keine Hinterldufigkeiten und
Undichtigkeiten entstehen.

7. Auch bei Wassereinbruchstellen

im Beton wird mit weber.tec 935
gestopft.

8. Abgedichtetes Betonrohr.



L
Produkte
weber.tec 933 auf Seite 198
 webertec 940 € auf Seite 204

‘ weber.tec 946 auf Seite 214

Vorbereitung des WandfuRRpunktes

Kellerabdichtung Altbau

Gerade am FuRpunkt, wo mehrere Bauteile zusammentreffen, besteht hdufig die héchste Feuchtebelastung. Denn dies ist
der tiefste Punkt des Bauwerks. So sind dort alte Beldge, Estriche und Putze im Regelfall zu entfernen. Gleiches gilt fur geschd-
digte Fugenmortel bis 2 cm Tiefe. Ziel ist die Herstellung eines tragfdhigen, offenporigen Untergrundes, an dem sich die
Innenabdichtung sicher verkrallen kann. Hier haben sich mechanische Verfahren, z.B. Strahlen mit festen Strahimitteln,
bewdhrt. Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens hdngt vom Untergrund und der gewdhliten Abdichtung ab.

o w

-
-

=

L]

Anwendungstipps

Kellerabdichtung Altbau

3. Die Nut im Bereich der Papplage verhindert,
das Feuchtigkeit zwischen Abdichtung und
Mauerwerk hochsteigt.

2. Am Boden/Wand-Anschluss wird eine
4x4 cm Nut gestemmt, um eine bessere Ver-
krallung der Mértelnut und Mértelkehle aus
weber.tec 933 zum Untergrund zu erzielen.

1. Die Abdichtung ist wannenartig auszufuhren.
Die einzelnen Abdichtungsebenen sind mind.
20 cm zu Uberlappen. Vorhandene Beldge, z.B.
Estrich, Fliesen sind im Ubergang zur abzudich-

tenden Wand zu entfernen.

4. \m Anschluss an einbindende Querwénde
(z.B. Innenwdnde) zu AuRenwdnden kann eine
durchgehende Abtrennung der Querwand vor-
genommen werden, um die Innenabdichtung
durchgdngig auszufUhren.

/
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5. For Installationen, die in den abzudichtenden
Wandquerschnitten eingebaut werden, sind die
erforderlichen Mauerschlitze vor dem Aufbrin-
gen der Abdichtung zu erstellen, damit die Ab-
dichtungsschichten hinter den Installationen
durchgefUhrt werden kénnen.

6. Alternativ kann in diesem Bereich auch eine
vertikal verlaufende kapillare Abdichtung im
Injektions-Verfahren, z.B. mit weber.tec 940 E
oder weber.tec 946 Injektionscreme durchge-
fOhrt werden.
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Ausfihrung einer Kellerinnensanierung mit flexibler Dichtungsschlémme

Durch wachsendes Interesse an der Erhaltung wertvoller Bausubstanz kommt der Sanierung des Kellers stetig wachsende
Bedeutung zu. Die vorherige Bestandsaufnahme sowie die Analyse der Schdden sind Voraussetzung fir eine erfolgreiche
Sanierung. Untersuchungen der Feuchtigkeit und der Salzbelastung an Innen- und AuRenwdnden geben wichtige
Erkenntnisse zur Ursache des Schadens. Darauf basierend erfolgt die Erstellung des Sanierungskonzeptes.

2. Grundvoraussetzung fur den
Erfolg der Sanierung ist eine
grundliche Bauzustandsanalyse.

1. Die Bodenfeuchtigkeit steigt ka-
pillar im Mauerwerk auf bzw. dringt
horizontal ein. Die horizontale/
vertikale Feuchtigkeitssperre ist
defekt bzw. nicht vorhanden.

3. Der Altputz wird bis mindestens

80 cm oberhalb der schadhaften
Zone abgeschlagen. Die mirben
Fugen sind 2 cm tief auszukratzen
und mit weber.tec 933 aufzufillen.

4. Im Bereich Boden/Wandan-
schluss wird eine 4 x 4 cm tiefe Nut
ausgestemmt, um eine Verzahnung
der weber.tec 933-Hohlkehle zu ge-
wdhrleisten. Falls eine Horizontal-
sperre vorhanden ist, wird in diesem
Bereich ebenfalls eine Nut 2 x 2 cm
ausgestemmt.

6. Auf den mattfeucht vorge-
ndssten Untergrund wird eine
Haftschldmme aus weber.tec 933
aufgeschlammit.

5. Der gereinigte Untergrund wird,
sofern er nicht stark durchfeuchtet
ist, mattfeucht vorgendsst.

7. In die frische Haftbricke wird
weber.tec 933 aufgespachtelt und
in die Nut am Boden/Wandan-
schluss, und im Bereich der Papp-
lage eingebracht. Danach wird die
Hohlkehle mit einem Radius von
4—6 cm ausgerundet.

8. Die Position der Horizontal-
sperre hdngt von der max. Hohe
der Wasserbelastung und dem
Vorhandensein einer AuRenab-
dichtung ab. Bei fehlender AuRen-
abdichtung und wechselndem
Wasserstand ist die Horizontal-
sperre unter der Kellerdecke anzu-
ordnen, und die Innenabdichtung
bis Uber die Horizontalsperre zu
fOhren.



9. Einbindende Querwdnde sind
in die Innenabdichtung einzubin-
den. Hierzu wird eine vertikale
Sperre aus weber.tec 940 E oder
weber.tec 946 ausgebildet und die
Innenabdichtung mit weber.tec
Superflex D 2 Uber die Vertikal-
sperre hinweg gefUhrt.

13. Der Auftrag der Innenabdich-
tung erfolgt mit einem Quast.

weber.tec Superflex D 2 wird je nach

Wasserbelastung mindestens in
2 Lagen aufgetragen.

17. Der Sanierputz wird nach dem
Anziehen mit einem Schwamm-
brett abgerieben.

Produkte

webertec 933 auf Seite 198
webertec 940 E auf Seite 204
webertec 942 auf Seite 208
weber.san 951 S auf Seite 218

10. unter einem Winkel von ca.
35°-45° werden Bohrlécher fur das
Einbringen der Horizontalsperre
im Niederdruckverfahren im Ab-
stand von ca.10-12 cm in das
durchfeuchtete Mauerwerk einge-
bracht (Durchmesser ca. 12 mm).
Die zuvor aufgebrachte Verdam-
mung aus weber.tec 933 beugt
Druckverlust vor.

14. AuUf die mit weber.tec Superflex
D 2 abgedichteten, durchgetrock-

neten Wandfldchen wird weber.san

9518 Spritzbewurf volldeckend
aufgetragen. Der Spritzbewurf
stellt die Haftbrucke zum nach-
folgenden Sanierputz dar.

11. Die Bohrlécher werden mittels
o6lfreier Druckluft vom Bohrstaub
befreit und nachfolgend die Packer
eingebracht. Danach wird die Hori-
zontalsperre weber.tec 940 E im
Niederdruckverfahren Uber die
Packer injiziert. Bei Hohlrdumen

im Mauerwerk ist vorab weber.tec
942 zur Hohlraumverfullung Uber
spezielle Packer einzubringen.

15. Auf den ausgehdrteten
Spritzbewurf wird der Sanierputz
weber.san 954 vollflachig in einer
Schichtdicke von ca.10-15 mm,
unter Einarbeitung von weber.sys
987 aufgetragen.

12. schnittskizze einer vollfldchi-
gen Innenabdichtung mit nach-
traglicher, obenliegender Horizon-
talsperre, bei fehlender AuRen-
abdichtung und wechselnden
Wasserstdnden.

16. Nach dem Auftrag des Sanier-
putzes wird dieser mit einer Putz-
latte abgezogen.

Anwendungstipps
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Einfache und sichere Sanierung von feuchtem Mauerwerk

Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder beschddigte Abdichtungen ist der Grund fir Schdden an Mauerwerk und
Putz. Mit dem Mauerwerksanierungssystem ,einfach & sicher” erfolgt eine schnelle, sichere und in der Verarbeitung
besonders einfache Sanierung.

1. Altputz bis mind. 80 cm oberhalb der schad-
haften Zone abschlagen.

2. Ausstemmen einer Nut im Bereich Boden/
Wandanschluss.

3. Mauerwerksfugen bis in ca. 2 cm Tiefe
ausrdumen.

4. FUr das Einbringen der Horizontalsperre
werden horizontal Lécher in die Lagerfuge
gebohrt. Durchmesser: 16 mm, Tiefe: Mauer-
werksdicke minus 5 cm, Abstand: 8-12 cm. Die
Anordnung der Bohrlochkette erfolgt mdglichst
unmittelbar unterhalb der Kellerdecke.

5. Bohrlécher mit 6lfreier Druckluft ausblasen.

6. Das Einbringen der Injektionscreme
weber.tec 946 erfolgt drucklos mittels weber.sys
Handdruckspritze Nr. 3 und zugehérigem Injek-
tionsrohrchen. Alternativ kann zur rationellen
Materialférderung das Einbringen der Creme
mit geeigneten Drucksprihgerdten, z.B. Gloria,
erfolgen



7. Das Bohrloch ist vollstédndig mit der Injekti-
onscreme zu fUllen. weber.tec 946 wird dabei
von hinten nach vorne ins Bohrloch einge-
bracht.

10. Die frisch aufgetragene Spachtelschicht
aus weber.tec 933 horizontal aufkdmmen.

13. weber.cal 286 Kalkstrukturspachtel wird auf
den gefilzten Wassersperrputz aufgetragen
und mit dem Schwammbrett abgerieben.

Produkte

weber.cal 286 auf Seite 230

weber.san 954 auf Seite 224

weber.sys Handdruckspritze Nr. 3 auf Seite 364
weber.sys Hohlkehlenschlitten auf Seite 364
webertec 933 auf Seite 198

webertec 934 auf Seite 200

webertec 946 auf Seite 214

8. Kehlvernutung am Wand-/Bodenanschluss O. Mavuerwerksfugennetz mit weber.tec 933
aus weber.tec 933. Der Mortel wird frisch in verschlieRen.

frisch in die schldmmfdhig eingestellte Haft-

brucke aus weber.tec 933 eingearbeitet.

11. Ausrunden und Gldtten der Hohlkehle aus 12. Anwerfen von webertec 934 Wassersperr-
weber.tec 933 mit dem weber.sys Hohlkehlen- putz nach Durchtrocknung der weber.tec 933
schlitten. Haftbricke. Der Putz wird ca. 20 mm dick auf-

gebracht, abgezogen und, je nach Oberputz,
aufgekdammt bzw. gefilzt.

14. Alternativ kann als dickschichtiger Ober-
putz weber.san 954 Sanierputz aufgetragen
werden. Dazu muss weber.tec 934 Wasser-
sperrputz horizontal aufgekammt werden.

Anwendungstipps

2
(=]
No]
=
<
(o)}
(=
D
el
=
S
©
D
o
|
o
0
2

81



Anwendungstipps

82

Mauerwerksanierung — Sanierputz

Anwendung und Verarbeitung von Sanierputzen

Die Weber Sanierputzsysteme (WTA) kommen, je nach Ravigkeit des Untergrundes und des Versalzungsgrades, ein- oder
zweilagig in Schichten bis zu 40 mm Dicke im Innen- und AuRenbereich zur Anwendung. Durch ihre groRe Porenstruktur sind
Sanierputze in der Lage, kristallisierende Salze aufzunehmen und in ihrem Porengefige einzulagern. Als Untergrundanfor-
derung gilt, dass Altputze und Anstriche bis mind 80 cm oberhalb der sichtbaren Feuchte- und Salzschadenszone entfernt
werden mussen. Auf Innenabdichtungen wird der Sanierputz als sogenannter ,Feuchteregulierputz” zur voribergehenden
Speicherung von Kondensationsfeuchtigkeit eingesetzt.

1. Grundvoraussetzung fir eine fachgerechte 2. Mechanisches Entfernen des Altputzes. 3. Die Mauerwerksfugen sind mind. 20 mm tief
Sanierung und dem damit einhergehenden auszukratzen.

Wiederaufbau des Wandbildners, ist die detail-

lierte PrUfung der Oberfldchen, der Salz- und

Feuchtegehalte und der 6rtlichen Gegeben-

heiten.

4. Vorbereitete Wandfldche. 5. Der spritzbewurf weber.san 951 S sichert 6. Auftragen des Sanierputzes weber.san 954
den Haftverbund zum Untergrund. Er wird mit der Kelle.
warzenférmig mit der Kelle angeworfen, mit
50 % Deckungsfldche. Ist der Untergrund mit
einer Dichtungsschldmme Uberarbeitet worden
(Innenabdichtung) so wird der Spritzbewurf voll
deckend aufgetragen.



7. Auftragen des Sanierputzes mit der Putzma- 8. Bei der zweilagigen Verarbeitung des
schine (z.B. mono fu Fa. M-tec). FUr die maschi- Sanierputzsystems ist die erste Lage unmittel-
nelle Verarbeitung empfehlen wir Luftporen- bar nach dem Auftrag mittels Zahnleiste Nr. 2
schneckenmantel D6-3 mit Spannschelle und waagerecht aufzukdmmen.

Nachmischer.

10. Abreiben des Sanierputzes mit dem matt- 11. Auf Dichtungsschldgmmen wird der Sanier-

feuchten Schwammbrett (Rot). putz im Regelfall einlagig verarbeitet. Dabei
ist im oberen Drittel der Sanierputzlage das
Armierungsgewebe weber.sys 987 einzuarbei-
ten. Der Sanierputz Ubernimmt die Aufgabe
der Feuchteregulierung, d.h. voribergehende
Aufnahme von Kondensatfeuchtigkeit.

Merkblatt 2-9; Ausgabe 03.2020/D

Tabelle 7: MaRnahmen in Abhédngigkeit von der Salzbelastung des Putzgrundes

Salzbelastung* MaRnahmen 5ch|.chtd|cken Bemerkungen
In mm
. 1. Spritzbewurf-WTA <5 . .

gering . _ Spritzbewurf in der
2. Sanierputz-WTA 220 e = e )
1. Spritzbewurf-WTA <5 gegebenenfalls nach
2. Sanierputz-WTA 10 bis 20 Herstellervorschrift
3. Sanierputz-WTA 10 bis 20 voll deckend;

mittel bis hoch . Gesamtdicke der
1. Spritzbewurf-WTA <5 Schichten geméR
2. Grupdputz—WTA =10 Kap. 833
3. Sanierputz-WTA 215

* Durch Voruntersuchung zu ermitteln und zu bewerten

9. Flidchiges Abziehen des Putzes Uber zuvor
eingebaute Putzlehren.

Produkte

weber.san 951 S auf Seite 218
weber.san 954 auf Seite 224
weber.sys 987 auf Seite 360

Anwendungstipps

Mauerwerksanierung — Sanierputz




Mavuerwerksanierung Sanierputz

Anwendungstipps

Schnelle Kellerwandsanierung mit einlagigem Sanierputz

weber.san 958 ist ein schneller, universeller, weiRer Sanierputz, der sich zur dauerhaften Sanierung durchfeuchteter und
salzbelasteter Fldchen eignet. Der mineralische Putz mit WTA-Zertifikat unterstitzt durch seine gute Wasserdampfdurch-
lassigkeit und ein hohes Porenvolumen die Austrocknung von feuchtem Mauerwerk.

Der hoch ergiebige Sanierputz weber.san 958 kann ohne Vorspritzmdrtel und bis zu einer Schichtdicke von 40 Millimetern
einlagig aufgebracht werden. Zudem bindet er schnell ab, und erlaubt Handwerksunternehmen so eine kompaktere Planung
bei Auftragsspitzen.
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1. Untergrund reinigen 2. Fugen ausrdumen 3. Untergrund mattfeucht vorndssen
Altputze und Anstriche sind bis auf den trag- Maverwerksfugen sind mind. 20 mm tief aus- Untergriunde sind ausreichend vorzundssen,
fahigen Untergrund zu entfernen, mindestens zurdumen. Zerstortes Mauerwerk auswechseln der Putzgrund muss zum Zeitpunkt des Sanier-
bis 80 cm oberhalb des Feuchtehorizontes. bzw. ergdnzen. putzauftrags mattfeucht sein.
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4. Haftschlamme und Kehlvernutung 5. Hohlkehle ausrunden 6. Sanierputz-Kontaktschicht aufziehen
Haftschlédmme aus weber.tec 933 am Boden/- AnschlieRend Hohlkehle aus weber.tec 933 Kontaktschicht aus Sanierputz weber.san 958
Wandanschluss auftragen und mit weber.tec 933 frisch in frisch ausrunden. vollfladchig auf den mattfeucht vorgendssten
Kehlvernutung einbringen. Untergrund aufziehen und optimalerweise

frisch horizontal aufkdmmen.




7. sanierputz aufbringen
Frisch in frisch Sanierputz einlagig in Schicht-
dicken bis max. 40 mm aufbringen.

Produkte
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.san 958 auf Seite 228

8. oberflache egalisieren
Putzoberfldchen mittels Kartdtsche egalisieren.

9. putzoberflidche abreiben
Nach ca. 90 Minuten Oberfldche mit einem
mattfeuchten Schwammbrett abreiben.

Anwendungstipps

Mauerwerksanierung — Sanierputz




Kellerabdichtung Altbau

Anwendungstipps

Schnelle und wasserdichte Bodensanierung

Haufig findet man in Kellerrdumen statt des gewiinschten Stauraums feuchte, unebene und undichte Béden. Herkémmliche
Lésungen sind zumeist sehr aufwendig. Sie beinhalten viele Arbeitsgdnge und sind vor allem kraftaufwendig, zeitintensiv
und damit teuver! weber.tec 932 ist besonders leicht und krdfteschonend verarbeitbar. Er ist fUr Schichtdicken von 5 mm bis
30 mm im Verbund geeignet. Dadurch sind besonders niedrige Aufbauhdhen erzielbar. Die Oberfldchen sind bereits nach
wenigen Stunden begehbar.

Kellerabdichtung Altbau

1. Untergrundvorbereitung: 2. Ebenheitsprifung und anschlieRende 3. Boden-/Wandanschluss:

Untergrund hinsichtlich ausreichender Trag- Berechnung von Schichtdicken und Material- Anlegen einer mineralischen Hohlkehle aus
fahigkeit Uberprufen. Entfernen von haftungs- bedarf. weber.tec 933 im Ubergangsbereich Boden-/
mindernden Bestandteilen. Wand.

4. Nach Grundierung wird im Ubergangsbe- 5. Ausfihrung ohne Hohlkehle am Wand-/ 6. Grundierung mineralischer Untergrinde:
reich eine Abdichtung aus weber.tec Superflex Bodenanschluss: Nach Durchtrocknung Vollflachiger Auftrag der Systemgrundierung
D 24 vollfldchig bis ca. 20 cm Uberlappend in der Abdichtung erfolgt das Einkleben des weber.prim 932 P. Die Grundierung wird 1: 3 RT
den Bodenbereich hinein aufgetragen. weber.floor 4960 Randddmmstreifen. mit Wasser gemischt und anschlieRend satt in

den Untergrund eingeburstet.




7. Grundierung Ziegeluntergriinde:
Vollfldchiger Auftrag von weber.tec 941 als
sperrende Grundierung. Der Auftrag erfolgt
2-fach und unverdinnt, weber.tec 941 wird satt
und intensiv in den Untergrund eingeburstet.

10. Das Material wird frisch in frisch zigig
ineinander gegossen.

13. oberflachenbehandlung:

Nach dem Auftrag und nach Erreichen der
erforderlichen Schichtdicke wird die Flache
mit einem Fldchenrakel gegldttet.

Bei hoheren Schichtdicken wird zur EntlUftung
das Durchschlagen mit der Schwabbelstange
empfohlen.

8. Anmischen des selbstverlaufenden
Dichtspachtels. Der Mischvorgang erfolgt
solange, bis die Masse vollstdndig homogen
gemischt ist.

11. Im rRandbereich wird der Dichtspachtel
Uberlappend auf die weber.tec Superflex D 24
Abdichtung aufgebracht.

14. Fertige, ausgeglichene und ebene Ober-
flache frisch nach Fertigstellung der Ausgleichs-
und Abdichtungsarbeiten.

16. schutz vor Feuchte und Radongas:

Dazu wird vor Auftrag von weber.tec 932 die
gesamte Fldche mit weber.tec Superflex D 24

in 4 mm Trockenschichtdicke abgedichtet.
Nach Durchtrocknung wird weber.tec 932 ohne
weitere Grundierung in mindestens 10 mm
Schichtdicke aufgebracht.

9. AusgieRen des selbstverlaufenden Dicht-
spachtels.

12. Uberprifung der Schichtdicke:
weber.tec 932 wird je nach Erfordernis und
Untergrund in Schichtdicken von 5-30 mm
aufgebracht. Bei Ziegelbdden betrdgt die
Mindestschichtdicke 15 mm.

15. Die fertige Oberfléache ist nach ca. 3-5
Stunden begehbar, und nach endgultiger
Durchhértung nach 7 Tagen voll belastbar,

d.h. direkt nutzbar, stuhlrollen- und abriebfest.

Produkte

weber.floor 4960 auf Seite 362
weber.tec 932 auf Seite 194
weber.prim 932 P auf Seite 196
weber.tec 933 auf Seite 198
weber.tec 941 auf Seite 206
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

Maverwerksanierung — Sc

L
1

himmelbeseitigung

kv 9

Fachgerechte Schimmelpilzbeseitigung

Schimmelpilze sind ein naturlicher Teil unserer Umwelt. Allerdings sind Schimmelpilze in Innenbereichen tabu. Schimmelpilz-
bildung ist ein zunehmendes Problem, denn Schimmel steht fast immer im Zusammenhang mit Feuchtigkeit aufgrund von bau-
lichen Mdngeln bzw.mangelndem LUftungsverhalten sowie verdndertem Nutzverhalten. Auch falsch eingesetzte Baustoffe
begunstigen Schimmelpilzwachstum. Schimmelpilze zersetzen organische Baustoffe, beeintrdchtigen das Austrocknungs-
und Ddmmverhalten von Baustoffen. Zudem kann Schimmelpilz die Gesundheit der Bewohner gefdhrden. Als Folge geht wert-
voller Wohnraum verloren. Schimmelwachstum muss daher frihzeitig erkannt und vor allem volistdndig beseitigt werden.
Zusdtzlich muss zur Sicherstellung der nachhaltigen Sanierung die Ursache volistédndig beseitigt werden. Bei groRerem
Befall (> 0,5 m?) ist die SanierungsmaRnahme vom Fachbetrieb durchzufihren.

1. Die schimmelbelastete Fldche
wird mit geeignetem Schimmel-
vernichter behandelt. Der Auftrag
erfolgt bei niedrigem Druck im
Spruhverfahren. Nach der Behand-
lung die RGume griundlich lUften.

2. Nach entsprechender Einwirk-
zeit werden die behandelten Be-
reiche mechanisch, z.B. mittels
BUrste oder geeigneter Kelle, ge-
reinigt. Der abgetodtete Schimmel-
bewuchs wird dabei vollstdndig
entfernt.

3. Reinigen von Fliesenfugen nach
der Behandlung mit Schimmelver-
nichter.

4. Befallene Gipskartonuntergrinde
sollten nach der Behandlung mit
Schimmelvernichtern grundsatz-
lich vollsténdig rUckgebaut werden.
Oft findet sich auch auf der RUck-
seite der Elemente Schimmelbefall.

5. Auch verschimmelte Tapeten
sind nach der Behandlung vollstdn-
dig zu entfernen. Schimmelbefall
ist oft auch hinter der Tapete
vorhanden, und muss auch dort
vollstdndig beseitigt werden.

6. Auch verschimmelte Damm-
stoffe mUssen nach der Behand-

lung vollstdndig ausgebaut werden.

N

7. silikonfugen sind Wartungsfugen
und grundsdtzlich regelmaRig zu
Uberprifen. Nicht festhaftende
Bereiche sind rickzubauen.
Bereiche mit gutem Verbund und
nur oberfldchigem Befall werden
mit Schimmelvernichter behandelt
und gereinigt.

8. Massive Holzbauteile mussen
nicht grundsdtzlich ausgebaut wer-
den. Sie werden vom Schimmelpilz
nicht angegriffen. Plattenwaren
aus Holzwerkstoffen werden hdu-
fig zum Beplanken von Bauteilen
sowie Abhdngen von Decken
eingesetzt.

Diese Bereiche bergen die Gefahr
von verstecktem Schimmelpilz.



9. Massive Holzbalkendecke nach
der Behandlung und Sduberung.

13. Im Anschluss erfolgt die Be-
handlung der Raumluft. Dazu wird
ein Sporenreiniger mit Hilfe von
speziellen Vernebelungsgerdten
(sog. Kaltfogger) in der Raumluft
fein verteilt. Das Produkt inaktiviert
die in der Raumluft schwebenden
Sporen und Partikel.

10. Auch schlecht beliftete Mébel-
rUckseiten, z.B. Schrankrickwdnde,
kénnen von Schimmel befallen sein.
Auch hier ist nach der Behandlung
der Schimmelbefall zu entfernen.

14. vor der Anwendung des
Sporenreinigers sind Fenster
und TUren der RGume dicht zu
verschlieRen.

12. schimmelpilze sind Oberfla-
chenbesiedler. Putze mit hoher
Alkalitat, z.B. Kalk- und Kalkzement-
putze, sind schimmelhemmend
und kein geeigneter Ndhrboden.
Gesunde, festhaftende Putze mus-
sen nicht entfernt werden. Hier ist
in der Regel die oberfldchige Ent-
fernung des Befalls ausreichend.

15. Im Anschluss wird die Vernebe-
lung unter BerUcksichtigung des
Arbeitsschutzes durchgefuhrt.
Nach entsprechender Einwirkzeit
ist grondlich zu lUften.

Danach kénnen die RGume wieder
betreten werden.

12. Nach der Ursachenbeseitigung,
etwa Sanierung defekter Abdich-
tungen, und Entfernung des Schim-
melbefalls, empfehlen wir eine kom-
plette Feinreinigung der betroffe-
nen Bereiche, mittels sogenanntem
Hepa-Staubsauger. Dadurch wer-
den Schimmelpilzsporen von den
Oberflachen entfernt.

16. Nach ggf. erforderlicher Frei-
messung kann mit dem Wieder-
aufbau, z.B. mineralisches, schim-
melpilzhemmendes Weber Innen-
ddammsystem, begonnen werden.

Anwendungstipps
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Mauerwerksanierung

— Innendadmmung

Fachgerechte AusfUhrung von Innenddmmsystemen zur Verbesserung des Raumklimas

Angesichts des immer knapper werdenden Wohnraums kommt Kellerrdumen wachsende Bedeutung zu. Sie werden hédufig
zu Wohnrdumen oder wohnraumdhnlichen Zwecken umgenutzt. Dadurch verédndern sich auch die Anforderungen an den
Wadrme- und Feuchteschutz. Eine nachtrdglich eingebrachte Innenabdichtung in Kombination mit einer mineralischen Innen-
wandddmmung aus Weber Mineral-Dadmmboards bietet optimalen Feuchte- und Wéarmeschutz, spart wertvolle Heizenergie
und erh6éht den Wohn- und Nutzkomfort. Durch die ausschlieRliche Verwendung mineralischer Produkte wird zudem das
Raumklima auf natirliche Weise reguliert. Die mineralischen Ddmmboards kénnen selbstverstdndlich auch in angrenzenden
und anderen Wohn-/Nutzbereichen eingesetzt werden.

1. Die Untergrundreinigung ist
unerldsslich, damit fur die Folgear-
beiten ein tragfdhiger Untergrund
vorliegt. Murbe, nicht tragfdhige
Putze sind zu entfernen, Fugen
entsprechend auszurdumen.
Trockene Untergrinde mattfeucht
vorndssen.

5. Die nachtréagliche Horizontal-
sperre aus weber.tec 940 E oder
weber.tec 946 wird Uber Geldnde,
d.h. unterhalb der Kellerdecke
angeordnet.

|y

2. Am Boden/Wandanschluss wird
eine Nut ausgestemmt. Nach Vor-
ndssung wird eine Haftschldmme
aus weber.tec 933 eingebracht.
Frisch in frisch wird die Nut mit
weber.tec 933 aufgefullt, anschlie-
Rend wird der Mértel hohlkehlartig
ausgerundet.

6. Die Dammplatten lassen sich
einfach und passgenau mit dem
Fuchsschwanz zuschneiden.

3. Zur Egalisierung und Vordich-
tung wird nach Aufbringen von
weber.san 951 S Spritzbewurf der
Sperrputz weber.tec 934 aufge-
bracht und nach dem Anziehen
abgerieben.

7. Nach Auftrag von weber.therm
307 Klebe- und Armierungsmor-
tel leicht als Kontaktschicht auf
der durchgetrockneten Innenab-
dichtung erfolgt der dickschich-
tige Auftrag und das Aufkdmmen
mittels 10 mm Zahnspachtel.

4. AnschlieRend wird die flexible
Dichtungsschldmme weber.tec
Superflex D 2 in 2 Lagen aufge-
bracht.

8. Der Klebe- und Armierungs-
mortel wird vollfliéchig auf das
Ddammboard aufgetragen und
danach durchgekdmmt.



9. Ansetzen und Einschwimmen
des Boards unter leichtem Druck.

13. Frisch in frisch wird das Armie-
rungsgewebe weber.sys 987 in die
Armierungsschicht eingearbeitet
und Uberspachtelt.

Produkte

webertec Superflex D 2 auf Seite 188
weber.cal 286 auf Seite 230
webertherm 307 auf Seite 234
webertec 933 auf Seite 198
webertec 934 auf Seite 200

10. Bei einer Steghéhe von ca. 11. versatzstellen werden nach 12. Die Armierungsschicht wird
10 mm werden Unebenheiten im dem Abbinden mit dem Schileif- vollfldchig mit der Zahntraufel
Untergrund ausgeglichen. brett einfach egalisiert. aufgetragen.

Anwendungstipps
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14. Ausarbeitung der Fenster- 15. Gldtten der Armierungsschicht.  16. weber.cal 286 zur Egalisierung
leibung mit speziellen Leibungs- der Oberfldche in 2 bis 3 mm
platten. Schichtdicke aufspachteln und

nach Trocknung als Oberflachen-
finish aufbringen und strukturieren.

webertec 940 E auf Seite 204
webertec 946 auf Seite 214
weber.san 951 S auf Seite 218
weber.sys 987 auf Seite 360
webertherm MD 042 auf Seite 236




Behdlterabdichtung

Anwendungstipps

Abdichtung von Trink- und Brauchwasserbehdiltern

Ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Deshalb machen Wasserverbdnde, Kommunen und freie Versorgungsbetriebe
diesen wertvollen Rohstoff in ausreichender Menge verfigbar. Die Qualitdt des Wassers ist dabei von besonderer Bedeutung.
Viele Behdlter sind jedoch nur noch eingeschrankt brauchbar. Zahlreiche Brauch- und Trinkwasserbehdilter in Stadten und
Gemeinden weisen altersbedingte Mdngel auf. Ihre fachgerechte Sanierung stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation
der ausfUhrenden Unternehmen und an Untergrundvorbereitung und Materialien. Im Bereich Trinkwasserbehdlter werden
mineralische Abdichtungsprodukte, geprift nach DVGW — Arbeitsblatt W 347/270 sowie mit bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
sen, eingesetzt. Die Produkte erfillen Hygiene- und Dichtigkeitsanforderungen gleichermaRen.

Behdlterabdichtung

1. Die Regelwerke EG-Trinkwasser-Richtlinie: 2. Fur den Auftrag der mineralischen Abdich- 3. Hohlkehlen, insbesondere am FuRpunkt,
DVGW, DIN 1045 und DIN EN 206 sind im Rah- tung ist der Untergrund entsprechend durch sind nach der Untergrundvorbereitung mit
men der Sanierung zu beachten. 2.B. Feststoffstrahlen vorzubereiten. Der Unter- weber.tec 933, Radius ca. 5 cm, auszurunden.

grund muss eine Haftzugfestigkeit von mind.
1,0 N/mm? aufweisen.

4. Nach Aushéartung von webertec 933 er- 5. Im Bereich von Sprinklerbehdltern wird
folgt im Bereich von Trinkwasserbehdltern weber.tec Superflex D 2/D 24 in mind. 2 Lagen
der 3-malige Auftrag von weber.tec 930 im im Schlamm- bzw. Spachtelauftrag aufgebracht.
Schldmm- oder Spachtelverfahren auf den Die Wasserbehdlter dUrfen max. 10 m Wasser-
mattfeuchten Untergrund. Die Wasserbehdlter sdule aufweisen. Eine Wasserbelastung der
durfen max. 15 m Wassersdule aufweisen. Abdichtungen darf erst nach vollstdndiger

Durchtrocknung erfolgen.

Produkte
weber.tec Superflex D 2 auf Seite 188 weber.tec 930 auf Seite 190
weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170 weber.tec 933 auf Seite 198
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Anwendungstipps

Dach

Renovierungsanstriche und -beschichtungen auf Flachddchern

Bitumendachfldchen sind stets und stdndig der Witterung ausgesetzt. Neben den hohen Temperaturschwankungen unter-
liegen Ddcher auch photochemischen Einflissen. Bitumenwerkstoffe werden dadurch auf Dauer stark beansprucht. Im Laufe
der Langzeitbelastung tritt nach und nach eine Versprédung der Dachwerkstoffe ein. Andere Werksoffe wie zum Beispiel
Faserzement werden mit der Zeit unansehnlich und verlieren ihre natirliche Schutzhaut und nehmen mehr Wasser auf.

In der Folge siedeln sich Flechten und Moose an. Durch die Beschichtung mit hochwertigen Kunststoffdispersionen kann die
Lebensdauer verldngert und die Asthetik derartiger Dachkonstruktionen verbessert werden. Exemplarisch finden Sie hier
Beispiele fir die AusfUhrung von Renovierungsarbeiten zur Erhaltung von Flach- und Faserzementddchern.

1. Untergrundbeschaffenheit und Details ver-
dienen besondere Beachtung. Deren Zustand
ist von entscheidener Bedeutung fur den Erfolg
einer Sanierungs- und ErhaltungsmaRnahme.
Bevor mit einer Dachsanierung begonnen wird,
muss auch geprUft werden, wie der Aufbau der
Gesamtkonstruktion ist, um spdtere Schaden
aufgrund von z.B. erhéhten Feuchtegehalten zu
vermeiden.

2. Alte Dacheindeckung auf Schdden und Risse
prufen. Gegebenenfalls Risse mit weber.tec 911
schlieRen.

3. Haufig weisen alte Dachhéute aus Bitumen-
werkstoffen Blasen, durch eingeschlossene Luft
auf. Aufgerissene Blasen werden gedffnet, die
Feuchtigkeit entfernt und mit weber.tec 911 aus-
gespachtelt. AnschlieRend wird die Stelle ge-
schlossen und Uberspachtelt. Nicht gerissene
Blasen werden mittels Erhaltungsanstrich auf
Bitumenbasis Uberarbeitet.

4. pamit Renovierungsanstriche gut haf-
ten, missen alte Dacheindeckungen mit
weber.tec 902 grundiert werden.

5. Grundierungen sollten immer im Roll- oder
BUrstenstreichverfahren aufgetragen werden,
damit eine gute Staubbindung und somit ein
guter Haftverbund zum Untergrund erzielt wird.

6. Anschlisse an Dachabldufe, Dachdurch-
dringungen, wie z.B. Lichtkuppeln, sind eben-
falls kritische Details. Hier muss vor AusfUhrung
einer ErhaltungsmaRnahme die Dichtigkeit
UberprUft und ggf. nachgedichtet werden.



7. Nach Trocknung des Voranstrichs erfolgt die

fléchige Uberarbeitung mit z.B. der Schutzbe-
schichtung weber.tec 905.

8. Bekiesen der Dachfldche um UV-Schutz 9. Nachtragliche Beschichtung der Garagen-
herzustellen. dachfldche nach entsprechender Sduberung,
hier mit weber.tec Superflex D 24.

10. Garagen werden im Regelfall nicht konven-
tionell erstellt, sondern als Beton-Fertiggaragen.
Vorteil: die gesamte Konstruktion erfolgt in
Betonfertigteilwerken. Das schlieRt die Dach-
beschichtung ein. Zur Wartung dieser Dach-
flichen werden Produkte wie webertec 905,
webertec 960 oder weber.tec Superflex D 24
verwendet.

Produkte

weber.tec Superflex D 24 auf Seite 170
weber.tec 902 auf Seite 138
weber.tec 905 auf Seite 142
weber.tec 911 auf Seite 144

weber.tec 960 auf Seite 240
weber.tec 960 V auf Seite 239

11. Bevor schénheits- und Wartungsanstriche
mit weber.tec 960 auf Faserzementwellda-
chern aufgetragen werden, missen diese von
Schmutz und Vermoosungen befreit und mit
webertec 960 V grundiert werden.

Anwendungstipps
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Betonsanierung

Jhl.
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Betonfertigteile sanieren, verkleben und beschichten

Betonfertigteile gewinnen aufgrund ihrer technischen und wirtschaftlichen Vorteile bei vielen Bauvorhaben immer mehr an
Bedeutung. Die Oberfldchenqualitét ist ein besonders wichtiges Kriterium beim Einsatz dieser Betonfertigteile. Sichtbare
Herstellungsmdngel der Oberfldchenqualitédt sowie Transport- und Montagebeschddigungen missen daher mit speziell auf
diese Anforderungen abgestimmten Systemen schnell, unaufféllig und wirtschaftlich repariert werden. Evtl. Risse missen
kraftschlissig mit 2-Komponenten-Reaktionsharzen geschlossen werden.

1. Der Untergrund muss sauber und tragféhig
sein. Alle haftungsmindernden Bestandteile
sind von der Oberflache der Reparaturstelle
vollstdndig zu entfernen.

2. Der Auftrag des kunststoffvergiteten,
schwindkompensierten und schnellabbinden-
den Betonfeinspachtel weber.rep 763 erfolgt in
Auftragsdicken von ansatzlos bis 5 mm, ver-
schnitten mit Sand bis 10 mm.

3. Kantenausbriiche werden mit weber.rep R4 duo
repariert.

4. Reparatur von Ausbruchstellen an
Betonfertigteiltreppen mit weber.rep R4 duo.

5. Risse in Betonfertigteilen werden mit
weber.prim 806, schnellabbindendes, 2-kompo-
nentiges Epoxidharz, vergossen. Sollten Fugen
zwischen Betonbauteilen elastisch verschlos-
sen werden mussen, so empfehlen wir die Ver-
wendung von weber.tec 977 Industriefuge in
Kombination mit HinterfUllmaterial zur Vermei-
dung von Dreiflankenhaftung.

6. Das Verpressen von Rissen erfolgt mit
weber.tec 945, 2-Komponenten-Reaktionsharz
auf Epoxidharzbasis. Das Reaktionsharz besitzt
eine hohe Kriechfdhigkeit und baut eine gute
Haftung zwischen den Rissflanken auf. Evtl.
austretendes Harz wird mit ofengetrocknetem
Quarzsand abgestreut.



7. zur Verbesserung der chemischen Bestdn-
digkeit von Bauteilen aus Betonfertigteilen
kann die Innenseite mit einer Reaktionsharz-
beschichtung aus weber.tec 796 beschichtet
werden.

Produkte

weber.rep 763 auf Seite 266
weber.rep 766 auf Seite 268
weber.tec 793 auf Seite 298
weber.tec 796 auf Seite 304
weber.prim 806 siehe Fliesenguide
weber.tec 945 auf Seite 212
weber.tec 977 auf Seite 248

8. Die Verklebung von Einbauteilen, z.B. Steig-
leiterelemente in Schéchten, erfolgt mit einem
2-komp. Reaktionsharzkleber weber.rep 766.
Bei der Verklebung von kleinen, glatten Beton-
flankenfldchen mit erforderlicher geringer
Kleberdicke empfehlen wir die Verwendung von
weber.tec 793, 2-komponentiges Epoxidharz-
bindemittel.

Anwendungstipps



Anwendungstipps

Betonsanierung

Betonsanierung an Industriebéden

Industriebdden sind besonderen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Bei schadhaften Industriebdden ist vor Beginn
der Instandsetzungsarbeiten eine sorgféltige Vorbehandlung des Untergrundes zu beachten. Die Oberfldchenvorbereitung
dient dazu, Beton oder Estrich soweit abzutragen, bis dieser sich fir die dauverhafte Aufnahme einer Beschichtung eignet.

In Abhédngigkeit der erforderlichen Schichtdicke (10 bis 100 mm) stehen fir Betonersatzarbeiten zwei PCC-Werktrocken-
mortel zur Verfigung. Die Ausbildung von befahrbaren Bodenfugen erfolgt mit einem speziellen Fugendichstoff.

1. Der Untergrund muss sauber, tragféhig und 2. Dazu ist eine geeignete Untergrundvorbe- 3. Fertige Bodenfléche nach Untergrundvorbe-
griffig sein. Die Haftfestigkeit des saugfédhigen reitung, wie z.B. Kugelstrahlen, Frdsen oder reitung durch Kugelstrahlen.
Untergrundes sollte 1,5 N/mm?2 betragen. Hochstdruckwasserstrahlen, durchzufUhren.

4. Die Haftbricke weber.rep KB duo wird krdftig 5. Der Betonersatzmoértel weber.rep 752, fur 6. Danach wird der Betonersatzmartel abge-
in den mattfeucht vorgendssten Untergrund Schichtdicken von 10 bis 40 mm, wird in die zogen und verdichtet.
einarbeitet. noch frische Haftschldmme aufgebracht. Fur

Schichtdicken von 25 bis 100 mm eignet sich

weber.rep 753.



7. Fertige Bodenfliche.

Produkte

weber.rep KB duo auf Seite 254
weber.rep 752 auf Seite 258
weber.rep 753 auf Seite 260
weber.tec 793 auf Seite 298
weber.tec 977 auf Seite 248

8. Die Sanierung der Fugenflanken wird mit
dem 2-komp. Universal-Bauharz weber.tec 793
Epoxidharzmértel, Bindemittel und Haftbricke,
ausgefuhrt.

9. Der chemiekalienbestédndige Fugenverguss,
erfolgt mit der elastifizierten Industriefuge
weber.tec 977.

Anwendungstipps

Betonsanierung




Betonsanierung
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Anwendungstipps

Betonsanierung an Wédnden und Fassaden

Beton schitzt auf Grund seiner Alkalitat (ph-Wert 14) die vorhandene Stahlbewehrung vor Korrosion. Durch duRere Einflisse,
wie Wasser, Kohlendioxid und Salzbeanspruchung wird die Alkalitét, je nach Art und Zustand des Betons, geringer. Sobald
durch diese Carbonatisierung der natirliche Korrosionsschutz des Bewehrungsstahles verloren geht, fihrt dies zur sicht-
baren Schadigung, z.B. Abplatzungen durch Stahlkorrosion. Die Instandsetzung des Betons ist dann umgehend in Angriff
zu nehmen, um weiteren Schdden vorzubeugen. Weber bietet innovative Betonersatz- und Oberfldéchenschutzsysteme.
Das weber.rep duo-Betonersatzsystem erfillt zudem die héchste Anforderungsklasse der EN 1504-3-Klasse R 4.
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1. sorgfiltige Voruntersuchungen, wie Messung 2. Fachgerechte Untergrundvorbereitung, wie 3. Fertig vorbereitete Ausbruchstelle und ge-

der BetonUberdeckung, Karbonatisierungstiefe, z.B. durch Feststoffstrahlen. reinigter Bewehrungsstahl. Die Untergrundhaft-

Festigkeitsprufungen sind Grundvoraussetzun- zugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm?2 betragen,

gen fUr den Erfolg der Sanierung. der Oberfldchenreinheitsgrad der Bewehrung
Sa 2.

x>

4. zweifaches Auftragen des Korrosionsschut- 5. Intensives Vorndssen der gesamten Aus- 6. Intensives Einmassieren der Haftbricke
zes weber.rep KB duo. bruchstelle. weber.rep KB duo auf den mattfeuchten Unter-
grund.




7. Der Betonersatzmértel weber.rep R4 duo wird
frisch in frisch in die vorgelegte Haftbricke aus
weber.rep KB duo eingearbeitet.

10. Feinspachtelung aus weber.rep R4 duo auf
dem mattfeucht aufgetrockneten Untergrund.
Die Schichtdicke betrégt ca. 2-5 mm.

13. ovberflachenschutzsystem OS-DII/OS-5.
Nach Erhdrtung der Feinspachtelung aus
weber.rep R4 duo wird weber.tec 772 zweifach
aufgetragen.

Produkte

weber.rep KB duo auf Seite 254
weber.rep R4 duo auf Seite 256
weber.tec 771 auf Seite 278
weber.tec 772 auf Seite 280

8. profilieren der Ausbruchstelle.

11. Nach ca.15-90 Min,, je nach Umgebungsbe-
dingungen, wird die FlGche abgefilzt.

9. Nach Trocknung des Betonersatzmértel wird

die gesamte Fldche intensiv vorgendsst.

12. Oberfldchenschutzsystem OS-C/0S-4.
Nach Erhdrtung der Feinspachtelung aus
weber.rep R4 duo wird weber.tec 771 zweifach
aufgetragen.

|y

Anwendungstipps
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Beschichtungen/-versiegelungen

Anwendungstipps

Dekorative Anstriche und Beschichtungen fir Balkone & Terrassen

Balkone, Terrassen und Laubengdnge unterliegen extremen Anforderungen, wie z.B. Frost, Hitze und mechanischen
Belastungen. Mit 1- bzw. 2-komponentigen Balkonbeschichtungen auf der Basis von Polyurethanharzen lassen sich diese
Bauteile sowohl im Neubau als auch in der Sanierung dauverhaft schitzen.

1. Untergrundvorbereitung. Entfernen von haf-
tungsmindernden Bestandteilen, z.B. Zement-
leim von der Oberfldche der Estriche.

2. Grundierung aus weber.prim 806 oder
weber.prim 807 mit Lammfellrolle in 2 Arbeits-
gdngen auftragen und den 2. Arbeitsgang mit
ofengetrocknetem Quarzsand, Kérnung 0,1 bis
0,5 mm, abstreuen.

3. Auftragen der elastifizierten, farbstabilen
Beschichtung weber.tec 791 mit dem Zahn-
spachtel auf die erhdrtete Grundierung. Zur
EntlUftung und Nivellierung ist mit der Stachel-
walze im Kreuzgang intensiv nachzuarbeiten.

4. Einstreuen von Farbchips in die noch frische
Beschichtung.
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5. zweimalige Kopfversiegelung der Beschich-

tung weber.tec 791 mit dem I6semittelhaltigen,
unpigmentierten 1-komp. Polyurethanharz

weber.tec 792.

6. Erfolgt der Auftrag auf einer alten Balkonbe-
schichtung, so wird diese bis zum WeiRbruch
angeschliffen. AnschlieRend werden die FlG-
chen mittels Staubsauger intensiv gereinigt.



iz

L

7. Beschichten der gereinigten Altbeschichtung 8. Zur optischen Gestaltung werden Farb- 9. Nach Durchtrocknung der Beschichtung
mit dem pigmentierten, feuchtigkeitshértenden chips in die noch frische Beschichtung aus wird die neue Beschichtung mit weber.tec 792
Polyurethanharz weber.tec 790 mit einer Lamm- weber.tec 790 eingestreut. transparent versiegelt.

fellrolle in 2 Arbeitsgdngen.

Anwendungstipps

Beschichtungen/-versiegelungen

Produkte

weber.tec 790 auf Seite 292
weber.tec 791 auf Seite 294
weber.tec 792 auf Seite 296
weber.prim 806 siehe Fliesenguide
weber.prim 807 siehe Fliesenguide




Anwendungstipps

Verarbeitung von Reaktionsharzprodukten

Epoxid- und Polyurethanharze werden in zwei aufeinander abgestimmten Komponenten angeliefert und durch intensives
Vermischen zur Reaktion gebracht. Harz und Hérter reagieren chemisch durch Vernetzung zu mechanisch und chemisch
hoch bestdndigen Endprodukten. Diese sogenannten FlUssigkunststoffe werden als Grundierung, Verlaufsbeschichtung
oder Estrichbindemittel eingesetzt. Das Mischen und die Verarbeitung dieser sehr hochwertigen Produkte erfordert beson-
dere Sorgfalt und Fachkenntnisse.

Sicherheit zuerst Fachgerechte Lagerung Erforderliche Dokumente
= 5 .
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1. Reaktionsharze sind in der

Regel kennzeichnungspflichtig

und stellen deshalb besondere
Forderungen an den Arbeitsschutz.
Die Berufsgenossenschaft gibt fur
die Verarbeitung von Epoxidharzen
vor, eine Schutzbrille, langdrmlige
Kleidung und besondere Hand-
schuhe zu tragen, sowie wdhrend
der Verarbeitung weder zu essen
noch zu rauchen.
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1. Reaktionsharze sollten in einem
Temperaturbereich von >15°C

bis 25° C gelagert werden. Kalte
Harzkomponenten verhalten sich
wie Honig und lassen sich nur noch
sehr schwer bzw. unzureichend
vermischen. Stehen umgekehrt

die Komponenten in sehr warmer
Umgebung (Fahrzeug in der Sonne)
so kommt es beim Vermischen

zu einer sofortigen Reaktion. Die
Verarbeitungszeit verkirzt sich
dadurch extrem.

1. Neben dem technischen Merk-
blatt stehen fur alle Produkte die
DIN EN Sicherheitsdatenbldtter
zur Verfugung. Diese kénnen auf
unserer Internetseite herunterge-
laden werden. In ausgedruckter
Form sollten diese Dokumente auf
der Baustelle vorhanden sein.

1. Zweikomponenten-Reaktions-
harze werden in aufeinander
abgestimmten Verpackungen
geliefert. Das Mischungsverhdltnis
A :Bist in Gewichtsteilen auf dem
Etikett angegeben. Entnahme von
Teilmengen nur durch genaues
Abwiegen.

2. Das verarbeitungsfertige
Material wird durch intensives
maschinelles Mischen der Kompo-
nenten hergestellt. Bei gefarbten
und gefulliten Produkten ist die
entsprechende Komponente (in
der Regel A-Komponente) vorab
intensiv aufzurthren.
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3. Danach wird die B-Kkomponente
(Hdrter) restlos in die Komponente
A entleert und so lange mit einem
langsam laufenden Elektroruhrer
vermischt (z.B. Bohrmaschine

mit RUhrpaddel), bis die Mischung
homogen ist.

4. Auch im Rand- und Boden-
bereich muss eine vollstdndige
Durchmischung erfolgen. Deshalb
ist Umtopfen in eine sauberes
GefdaR und nochmaliges Mischen
erforderlich.

5. Werden dem Reaktionsharz
noch FUllstoffe zugegeben,

sind diese auf mindestens 15°C
vorzutemperieren. Speziell bei vor-
konfektionierten Sieblinien sollten
wegen moglicher Transportentmi-
schungen ganze Sdcke verwendet
werden.



6. Das frisch angemischte Binde-

mittel wird bei laufendem Zwangs-
mischer dem Zuschlag zugegeben
und bis zur Homogenitdt gemischt.

1. Reaktionsharze erzeugen beim
Abbindevorgang Warme. Dadurch
kann das angemischte Material im
MischgefdR sehr schnell erhitzen.
Deshalb sollte das Reaktionsharz
nach dem Mischen zUgig ausge-
gossen und mit dem Zahnrakel
(Beschichtung) oder Gummischie-
ber (Grundierung) verteilt werden.

2. Die Grundierung wird mit der
Rolle gleichmdRig verteilt. Materi-
alansammlungen sind zu vermei-
den. Die noch frische Grundierung
wird gleichmdRig mit ca.1,5-2,5 kg/
m? getrocknetem weber.sys Hart-
quarz 0,7-1,2 mm abgesandet.

4. Rutschsichere Oberflachen
werden durch Einstreuen von
Quarzsanden in die noch frische
Beschichtung hergestellt. Dabei ist
so lange nachzusanden bis kein
Bindemittel mehr aufsteigt. Geeig-
nete Sande sind mittelfeine und
grobe (z.B. 0,7-1,2 mm) Kérnungen.
Feine Sande (z.B. 0,1-0,4 mm) sind
wegen der Gefahr von Schollenbil-
dung nicht geeignet.

Verarbeitung an senkrechten Flachen

1. sollen Wande oder stark ge-
neigte Fldchen beschichtet wer-
den, kdnnen die ansonsten stark
flieRfahigen Reaktionsharzbe-
schichtungen durch Zugabe von
Stellmittel pastos bis spachtelfdhig
eingestellt werden. Je nach ge-
winschter Konsistenz und An-
wendung wird dem Bindemittel
zwischen 2 und 8 Gew. -% Stell-
mittel untergemischt.

5. In der Regel am néchsten Tag
wird der Uberschussige, nicht fest
eingebundene Quarzsand ent-
fernt. Ein leichter Zwischenschliff
entfernt Kornspitzen und ergibt
eine gleichmdRigere Oberflache.
AnschlieRend sollte die Fldche gut
abgesaugt werden.

2. Das thixotrop eingestellte Ma-
terial kann nun dinnschichtig mit
der Rolle oder dickschichtig mit der
Traufel aufgebracht werden. Bei
mehrfachem Rollauftrag empfiehlt
es sich die Zwischenschichten
durch Einblasen von feinem Quarz-
sand 0,1-0,5 mm so griffig zu ma-
chen, dass die Rolle beim Auftrag
nicht durchrutscht. Nebenbei wird
dabei die Zwischenschichthaftung
erhéht und eine gleichmdRige
Auftragsdicke sichergestellt.

6. Zur Verbesserung der Reini-
gqungsfahigkeit wird eine Kopfrol-
lung aus z.B. weber.tec 796 aufge-
bracht. Dazu wird das Material auf
den Boden gegossen, mit einem
Gummischieber mit weicher Lippe
verteilt und mit der Rolle nachbe-
arbeitet.

Ubergang Boden-Wa

-

1. Der Ubergang von waagerech-
ter zur senkrechten Fldche wird
durch Einbau eines Dreieckkeiles
oder einer Flaschenhohlkehle aus
Epoxidharzmortel ausgebildet.

Die Schenkelldnge sollte dabei
zwischen 30 und 50 mm liegen.
Der Epoxidharzmértel wird im
Mischungsverhdltnis 1: 7 Gewichts-
teilen aus weber.tec 794 und geeig-
neter Estrichsieblinie hergestellit.

3. Verlaufsbeschichtungen wer-
den mit dem Zahnrakel in der vor-
gesehenen Schichtdicke aufgezo-
gen und ca. 5 bis 10 Minuten zeit-
versetzt mit einer Stachelwalze im
Kreuzgang entlUftet. An geneigten
bzw. senkrechten Fldchen kann die
Mischung mit Stellmittel standfest
eingestellt und mit der Traufel
aufgezogen werden.

Produkte

webertec 794 auf Seite 300

webertec 796 auf Seite 304

weber.sys Hartquarzmaterial auf Seite 362

Anwendungstipps
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Verarbeitung von Reaktionsharzprodukten

Lufttemperatur Taupunkt in °C bei einer relativen Luftfeuchte von

in°C 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %
2 -7,70 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 0,47 1,20
4 -61 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 0,78 1,62 2,44 3,20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62 4,48 5,38
8 -2,69 -1,61 -0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 732
10 -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65 8,45 9,31
g 12 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 775 8,69 9,60 10,48 1,33
.g- 14 2,2 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 1,64 12,55 13,36
& 15 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 1,69 12,62 13,52 14,42
_§ 16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 1,68 12,66 13,63 14,58 15,54
5 17 5,00 6,48 7,62 9,18 10,39 1,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
E 18 590 743 8,83 10,12 1,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
< 19 6,80 8,33 9,75 1,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,4 1737 18,22
20 773 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 1744 18,36 19,18
21 8,60 10,22 1,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 9,54 LIALSS 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 1,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 191 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21n 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 2718
29 15,85 15,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 19,96 2144 23,71 23,94 251 26,10 27,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 2190 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 3117
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,1
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 2397 25,74 2744 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 | 36,98 38,05 39,1
45 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 4790 48,98
Die Taupunkttabelle gibt an, bei welcher Oberfldchentemperatur Tauwasserbildung auftritt. Dies ist abhdngig von der Lufttemperatur
und der relativen Luftfeuchtigkeit. So wird z.B. bei einer Lufttemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % Kon-
densat-Tauwasser auf nichtsaugenden Oberfldchen mit Oberflaichentemperaturen unter 14,4 °C anfallen.
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Farbtonkollektion Industriebodenbeschichtungen

Farbtonkollektion Industriebodenbeschichtungen

Mit den 12 Standard-Farbtonen ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmaoglichkeiten im industriellen Umfeld.
Sollte dies nicht ausreichen, bieten wir noch viele Sonderfarbténe aus dem RAL-Farbtonfdcher an.

Viele Faktoren beeinflussen den Farbton
Bei den drucktechnisch ausgegebenen Farben handelt es sich um Ndherungswerte.
Zur genauen Farbauswahl verwenden Sie bitte einen RAL-Farbtonfdcher/-Farbtonkarte.

Leichte farbliche Abweichungen vom RAL-Farbtonfdcher zur Industriebodenbeschichtung kénnen nicht
ausgeschlossen werden, denn der Produktfarbton wird von einigen Faktoren beeinflusst:

« durch die Oberfldchenstruktur

+ Glanzgrad und Lichtreflektion der Oberfldche

- Eigenfarbe des Bindemittels

- Alterung und Lichtverdnderungen

Aus den vorgenannten Faktoren kénnen wir die Gewdhr nur fUr einen ca. RAL-Farbton Ubernehmen. Bitte beachten
Sie, dass Bodenfldchen, welche in einem Idngeren zeitlichen Abstand nacheinander ausgefurhrt werden, bereits
eine Farbtonverdnderung unterliegen kdnnen.

RAL 1001 beige RAL 1015 hellelfenbein RAL 3009 oxidrot
RAL 5014 taubenblau RAL 6011 resedagrin RAL 7001 silbergrau

RAL 7015 schiefergrau RAL 7023 betongrau RAL 7030 steingrau

RAL 7032 kieselgrau RAL 7035 lichtgrau RAL 7040 fenstergrau

Anwendungstipps



Anwendungstipps

Betonsanierung
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Die wichtigsten bauchemischen Produkte fir den Bauunternehmer

Betonsanierung

Um die ganze Bandbreite an hochwertigen, bauchemischen Produkten fir den Bauunternehmer abzudecken, bedarf es nicht
nur moderner, leistungsféhiger Produktionsanlagen. Dabei darf auch der hohe technische Anspruch an ein spezielles Sorti-
ment nicht in den Hintergrund treten. Die hier dargestellten Produktsysteme bieten dem Bauunternehmer verschiedene
Anwendungsalternativen, insbesondere bei Betonier-, oder Egalisierungs- und Ausbesserungsarbeiten.

1. Bei Ausbesserungsarbeiten an
Betonbauteilen ist eine entspre-
chende Untergrundvorbereitung,
Reinigung, Entfernen von Zement-
leim, etc. unerldsslich. Grundsdtzlich
ist der Untergrund vorzundssen,
sodass er mattfeucht eingestellt
wird.

2. Im Anschluss an die Reinigung
der Bewehrung und dessen Korro-
sionschutz aus weber.rep KB duo
erfolgt auf mattfeuchtem Unter-
grund der Auftrag der Haftbricke
weber.rep KB duo im Bereich von
Ausbruchstellen im Beton.

3. Grobe Ausbriiche werden
zundchst mit weber.rep R4 duo
aufgefullt, danach folgt eine
Egalisierungsspachtelung mit
weber.rep R4 duo.

4. Auffullen von Fehlstellen bei
MaRungenauigkeiten von Fertig-
teilen, oder bei fehlerhaft ausge-
fuhrtem Ortbeton mit weber.rep R4
duo Reparaturmortel.

5. Feinspachtelung und Egalisie-
rung mit weber.rep 763.

6. Flicken/Reparieren/Einbauen
und Fixieren mit Schnellbindemoér-
tel, hergestellt aus weber.rep 760
und Sand.

7. VergieRen von Vertiefungen in
Betonfundamenten/Verguss von
Maschinenverankerungen oder

auch UntergieRen von Kranbahn-

schienen mit den hochflieRféhigen,

dynamisch belastbaren Verguss-
morteln weber.rep 767/768/769.

8. Egalisierung von Unebenhei-
ten an Betonb&éden und Wandfla-
chen mit dem Reparaturmortel
weber.rep R4 duo. Der Mértel wird
frisch in frisch in die zuvor aufge-
brachte Haftbricke eingebracht.



9. Herstellen von hochbean-
spruchbaren Egalisierungen und
Bodenflachen mit dem Reaktions-
harz weber.tec 793, gemischt mit
Sandkdérnung, auf eine zuvor
aufgebrachte Haftbricke aus
unverschnittenem Harz.

13. putz-/Mauer-und Estrichmér-
telvergUtung zur Verbesserung der
Verarbeitbarkeit, Geschmeidigkeit,
und Erhdéhung des Frostwider-
standes mit weber.ad 785.

Produkte

weber.rep KB duo auf Seite 254
weber.rep R4 duo auf Seite 256
weber.rep 760 auf Seite 262
weber.rep 763 auf Seite 266
weber.rep 767 auf Seite 270

10. Bei Renovierung von Bristun-
gen, Stutzpfeilern, etc. erfolgt nach
Untergrundreinigung zundchst der
Korrosionsschutz mit weber.rep KB
duo und nach Durchtrocknung die
Haftbricke aus dem gleichen
Produkt.

14. Erhohung des Luftporengehal-
tes und damit des Frost-/Tauwider-
standes von Putz-/Mauermérteln
durch Zugabe von weber.ad 783.

weber.rep 768 auf Seite 272
weber.rep 769 auf Seite 274
webertec 780 auf Seite 286
weber.ad 782 auf Seite 288
weber.ad 783 auf Seite 288
weber.ad 785 auf Seite 290

11. Einbringen des Betonersatz-
mortels weber.rep R4 duo auf die
frisch aufgetragene Haftbricke.

15. erhéhung der Mérteldichtigkeit
durch Zugabe von weber.ad 782.

12. Auftrag der abschlieRenden
Feinspachtelschicht aus weber.rep
R4 duo.

16. Verwendung von weber.tec 780
als Entschalungshilfe (Betontrenn-
mittelanwendung).

Anwendungstipps



Oberfldchenschutzsystem
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Anwendungstipps

Daverhafter Schlagregenschutz an Fassaden aus Klinker und anderen mineralischen Baustoffen

AuRenwdnde aus mineralischen Baustoffen wie Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Putz und Naturstein miUssen eine hohe
wasserabweisende Wirkung haben, um gerade an Schlagwetterseiten Schimmelbildung und Nésse auf der Innenseite zu
verhindern. Zudem ist dies der beste Schutz gegen Wdarmeverluste und Schdden durch Frostabsprengungen. Der Imprdg-
nierwerkstoff weber.tec 775 ist ein innovatives Produkt, mit dem einfach und wirtschaftlich ein sicherer Schutz gegen
eindringende Feuchtigkeit erzielt werden kann.

1. Das Wirkprinzip der Hydrophobierungscreme. 2. Das Hydrophobiermittel weber.tec 775 ist fir 3. Alte Klinkerfassaden sind héufig recht saug-
Das Produkt wird Uber Kapillarkréfte vom Unter- Ziegel, Naturstein und Kalksandstein gleicher- fahig und lassen bei ldngerer Niederschlagsbe-
grund aufgenommen, dringt tief in die Poren maRen geeignet. lastung Wasser ins Mauerwerk.

ein. Innerhalb der Poren trocknet der Wirkstoff

auf und bildet seine wasserabweisenden Eigen-

schaften aus. Durch die hohe Eindringtiefe ist die

Wirkung besonders dauerhaft. Die Wand bleibt

verfarbungsfrei, behdlt seine Atmungsaktivitdt,

wird dardurch trockener und deutlich frostun-

empfindlicher.
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4. Bevor das Impragniermittel aufgebracht 5. Bereiche die nicht impragniert werden, wie 6. Auftragen eines Mittels zum Entfernen von
wird missen Kalk- und Salzausblihungen sowie 2.B. Fensterscheiben, Fensterbdnke oder mit Algen- und Moosbewuchs.

Algen- und Moosbewuchs durch geeignetes Farben versehene Fassadenbereiche mussen,

Reinigungsverfahren entfernt werden. Der Un- ebenso wie Pflanzen, abgedeckt (z.B. mit PE-

tergrund muss danach gut austrocknen, damit Folie) werden.

der Impragnierwerkstoff gut aufgenommen wer-
den kann. Hier am Beispiel einer Putzfassade.

no "
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7. Auftragen der Fassadencreme weber.tec 775
mit der Rolle.

10. Klinkerfassade mit deutlicher wasserab-
weisender Eigenschaft, nach der Behandlung
mit weber.tec 775.

Produkte
weber.tec 775 auf Seite 284

8. Auftragen der Fassadencreme weber.tec 775
mit dem Airlessgerdt.

9. Fassadenoberflache kurz nach dem Auftrag
von weber.tec 775 mit dem Airlessgerdt.

R

Anwendungstipps
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Anwendungstipps

Fachgerechte Verarbeitung farbiger Vormauer- und Fugmortel

Zur fachgerechten Erstellung eines Vor-/Verblend- bzw. Die Auswahl des im Vormauerwerk eingesetzten Ziegels
Klinkermauerwerkes spielen drei Komponenten eine oder Kalksandsteines soll nicht nur gestalterische Aspekte
entscheidende Rolle: hervorheben, sondern auch das Hintermauerwerk vor

. . Witterungseinflissen dauerhaft schitzen.
- Ziegel oder Kalksandstein (Saugverhalten beachten!) I ungseintiy v vtz

» Vormauermortel
- Fugmortel

Ziegel oder Kalksandsteine fir Vormauerwerk

- Ziegel oder Kalksandsteine aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen — quermischen!
- Saugfdhige Klinker und Kalksandsteine leicht vorndssen, insbesondere bei trockener Witterung.
- Mauerwerkskrone bei Arbeitsende abdecken, um ein Durchnédssen und damit verbundene Auswaschungen zu vermeiden.

- Individuelle Hinweise der Steinhersteller beachten.

Vormauermortel

Vormauermortel sind Spezialmortel fUr das Errichten von Verblendmauerwerken. Diese Mortel bilden die Basis fur eine
gelungene Klinker-Fassade. Sie sind in zahlreichen Farben verfigbar und trotzen Wind und Wetter Uber Jahrzehnte.
Mit Vormauermérteln wird die Vermauerung und die Gestaltung der Fuge ,in einem Guss", im sog. Fugenglattstrich
ausgefUhrt. Ein nachtrégliches Verfugen ist somit nicht notwendig.

Die genaue Abstimmung des Vormauermoértels zu den gewdhlten Mauerziegeln ist unerldsslich.
- weber.mix 626 KS fUr normal- und starksaugendes Sicht- und Verblendmauerwerk bei Wasseraufnahme des Steines > 5 %.

- Besonders das Saugverhalten der Steine ist hierbei zu beachten. weber.mix 626 VS fur schwachsaugendes Sicht-
und Verblendmauerwerk und Betonmodulsteine bei Wasseraufnahme des Steines von 2 % bis 5 %.

+ Grundsdtzlich muss das Mértelbett ausreichend dick und durchgehend sein. Dies gilt fUr Sto3- und Lagerfuge gleichermalRen.
« Normfuge ist: StoRfuge 10 mm; Lagerfuge 12 mm.
« Fehlstellen sind zu vermeiden.

- Bei nichtsaugendem Mauerwerk (Wasseraufnahme < 2 %) wird weber.mix 616 empfohlen.



Fugenmortel

Fugenmortel dienen der nachtrdglichen Verfugung von Sichtmauerwerk.
Folgendes ist unbedingt zu beachten:

- Mauerwerksfugen normgerecht ca. 1,5-2 cm tief flankensauber auskratzen

« Verblendfldchen trocken vorreinigen, insbesondere die Fugen von alten Mértelresten sdubern

+ Reinigen Sie mit Wasser. Vermeiden Sie Sduren!

+ Reinigung vor der Verfugung oder Schlussreinigung

+ Grobe Verschmutzungen mit Spatel oder Holzbrettchen entfernen

- Vorndssen bis zur Wassersdttigung und Reinigung mittels WurzelbUrste von unten nach oben

 Nur bei starker Verschmutzung spezielle Reinigungsmittel verwenden. Herstellerangaben unbedingt beachten

« Bewdhrt haben sich auch Hochdruck-HeiRdampf-Reinigungsgerdte ohne Verwendung spezieller Reinigungsmittel
« Fugenmortel in optimaler Konsistenz anmischen

- Konsistenzschwankungen sind zu vermeiden, da ansonsten der Farbton schwankt

Anwendungstipps

- Keine Fremdstoffe wie z.B. Frostschutzmittel, Verzégerer o0.d. beimengen

- Verarbeitungszeit des Mértels beachten (ca. 45 Min.)

» Nachtrdgliche Verfugung nicht bei zu trockener Witterung, starker Sonneneinstrahlung oder Wind ausfUhren
+ Unterschiedliche Farben beim Mauerstein kdnnen zu unterschiedlichem Farbeindruck des Fugmértels fihren

Hinweise zur Weber Farbmusterkollektion weber.mix 627 Fugmortel:
« FUr weber.mix 627 ist ein Farbmusterkasten verfugbar

« Unser Fugmortel weber.mix 627 und Vormauermortel weber.mix 626 KS/VS werden an mehreren Standorten
hergestellt. Rohstoffbedingte Farbunterschiede sind daher nicht auszuschlieRen. Verwenden Sie daher méglichst
nur chargengleiche Fugmértel!

- Dargestellte Farbtdne stellen immer Néherungen dar

- Neben leichten Unterschieden aus Rohstoffen (verschiedene Produktionsstdtten) beeinflussen von uns nicht
steuerbare Faktoren (Luftfeuchte, Temperatur, Sonne, Niederschlag, Windgang, Saugverhalten des Steins,
Auftragsstdrke, Wasserzugabe, Art des Anmischens, verwendete Werkzeuge, Zeitpunkt der Bearbeitung, etc.)
den abschlieRenden Farbton!

« Wir raten generell zur Anlage von Orginal-Mustern mit unserem Vormauermortel weber.mix 626 KS/VS und dem
Fugmortel weber.mix 627 durch den Verarbeiter unter Verwendung des ausgewdhlten Steines. Siehe hierzu auch
Hinweis in der Fugmusterkollektion!

Nochmals das Wichtigste:

- Ziegel sachgemadR lagern, aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen und
quermischen

+ Nicht bei Temperaturen =< +5 °C mauern und verfugen
- Vollfugig mauern!
- Sauber mauern — GerUst sauber halten

+ Mauerwerk vor Frost, sowie Feuchte durch fachgerechtes Abdecken von Tir-, sowie
Fensteroffnungen und Mauerwerkkronen, auch bei Arbeitsunterbrechungen, schitzen

» Mauerwerk bereits vor Beginn der Fugarbeiten gegen Regen schitzen
- Regenfallrohrstutzen vom Mauerwerk groRzUgig ableiten
- Mauerwerk vor der Verfugung sachgemadafR reinigen

« Fugenmortel vor dem Abbinden innerhalb einer Stunde erdfeucht, besser plastisch,
verarbeiten

- Die einmal eingestellte Verarbeitungskonsistenz darf nicht mehr verdndert werden, da es ansonsten zu teilweise
erheblichen Farbtonunterschieden kommmen kann

* Frisches Mauerwerk schitzen

- Sicherheitshinweis: Nachfolgegewerke wie Zimmereien, Klempnerei und Dachdecker, Maler und Tischler sind darauf
hinzuweisen, dass die Maurerschutzvorrichtung nach deren Arbeitsende wieder anzuordnen ist
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Bauwerksabdichtung
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Anwendungsbereiche Bauwerksabdichtung

Bitumendickbeschichtung

Anwendungs- .
. 9 Gewerk Wassereinwirkungsklasse
bereich 2-kom- 1-/2-komponenti
ponentig P 9
- \'. |
g 2 © ) S
a0 @Y g o £
o 32
38 89 2 x 2 26
2 =29 =9 = a5
3 8% | 28 3 32
03 03 ] §- ] ° 3
32 3& | 33 E EC]
Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI1-E 4 4 + + +
c Kellerwdnde, Tiefgaragen
o Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E + 4 L L
(=
8 pammplattenkleber Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI1-E L + + =F
E Kellerwdnde DriUckendes Wasser (Eintauchtiefe s 3 m) W2.1-E L
= Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI1-E L | L J L J L]
[%} Anschluss WU-Beton
c @ Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W2.1-E L
[] X
ﬁ 5 Wandsockel Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E +* +* +* +*
) o Bruckenfundamente, . .
l.; “pfeiler, Stitzmauern Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI1-E + + + + +
e
- -
:g Dﬂe&ikheer:-n Tiefgaragendecken Nicht drickendes Wasser W3-E += 4= 4= 4=
'\-
¥ Abdichtung Kellerboden- Bodenfeuchte, nicht driickendes Wasser WI1-E + + + + +
E o platte/Fundamentplatten DriUckendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W2.1-E & 4 L L
hed
Sc Dammplattenkleber Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI-E + + + + +
00 Kellerbodenplatte/
5'5 Fundamentplatten Druckendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E + 4
ge Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser WI-E + + + + +
s Anschluss WU-Beton
; Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W2.1-E L
Eﬁ?::avrvvé?q?:r: in und Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
Bodenfeuchte, nicht druckendes Wasser W1-E
Kellerwdnde
c Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E
Q
ﬁ Bodenfeuchte, nichtdrickendes Wasser WI-E + + + +
S Kellerbéden
= Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E
c
(] Wasserbehdlter Von innen drickendes Wasser W1-B bis W2-B:
E (Behdlter)
. .. Von innen drickendes Wasser W1-B bis W3-B:
Trinkwasserbehdlter .
(Behdlter)
Zwischenabdichtung | Balkone/Laubengédnge Nicht drickendes Wasser LK + L
Renovierungsanstriche Nicht drickendes Wasser
ﬁ Renovierungsbeschichtungen | Nicht drickendes Wasser
[+ . . R .
[a Reflexionsschutzanstrich Nicht druckendes Wasser
Reparaturspachtel Nicht druckendes Wasser




FUr die Vielzahl von Gewerken und Anwendun-
gen werden unterschiedliche, optimal auf die
jeweiligen Anforderungen zugeschnittene
Produkte empfohlen. Einen Uberblick dariber
gibt die nachfolgende Tabelle. Damit Sie fur
jede Anforderung Ubersichtlich und schnell
das richtige Produkt finden.

Bauwerksabdichtung

Reaktivabdichtung/

. o Selbstklebe- Dichtungs- Dichtungs- .
Bitumenfreie Dick- " m Dachbitumen/Kunststoffmassen
) bahnen (KSK) schlémmen (MDS) mortel

cﬁ v} ] 8 g 8 3 8 =

o o Pa) o o o o o o
33 8 8 3 8 8 8 8 8 8
e & o e i = o i ] i
$8 3 38 £ £ 3 £ $ $
:3 S $3 H H H H S H
+ + + +
+ +
+ +
+ +
+ 4+ =+ =+
+ +
+ + + +
+ + +
+ +
+ + + +
+ +
+ + +
+ & L
+ + + +
+ +
+ + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + + + + +
+ & + &
+ + + + +

+ +
+ & L
+ +
+ +
+ +
+ +

Bewertung: #+ besonders geeignet = geeignet * unter WDV-System
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Anwendungsbereiche weber.tec Superflex D 24
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Anwendungsbereiche weber.tec Superflex D 24

m Anwendungsbereich Gewerk Wassereinwirkungsklasse
e
.2
.8 c Abdichtung Kellerwénde auRen Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser W1-E
[
g ﬁ Drickendes Wasser (Eintauchtiefe <3 m) W2.1-E
g E Dammplattenkleber Kellerwdnde auRen Bodenfeuchte, nicht druckendes Wasser W1-E
=3 )
© 2 Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E
c
c [3] q .
g -a‘:) e Anschluss WU-Beton Bodenfeuchte, nicht druckendes Wasser W1-E
X
5 :3 5 Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W21-E
w (7]
) BrUckenfundamente,-pfeiler, Stutzmauern Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser W1-E
e
-
.-g 5 Abdichtung Kellerbodenplatte/ Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser W1-E
- £ Fundamentplatten - K K
B _g Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3m) W21-E
o -
‘“-’ : Dammplattenkleber Kellerbodenplatte/ Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser W1-E
o Fundamentplatten N R R
ﬁ Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3m) W21-E
[
a—, Anschluss WU-Beton Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser W1-E
[<)]
g Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3m) W2.1-E
; Tiefgaragendecken Nicht drickendes Wasser W3-E
! Balkone Nicht drickendes Wasser
L5 S o
3 £ g Laubengdnge Nicht drickendes Wasser
N oo &
» c Loggien Nicht drickendes Wasser
Sockelabdichtung WDVS-Sockel Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
'5 Sockelabdichtung Putz-Sockel Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
‘o ) . ) -
_\6 Sockelabdichtung Klinkersockel, 2-schalig Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
[ []
-l-; ﬁ Kapillarwasser in und unter Wénden Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
E 9 Bodenfeuchte, nichtdrickendes Wasser WI-E
- g Innenabdichtung Wand
3 Py Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3 m) W2.1-E
=) (<))
g o Bodenfeuchte, nichtdrickendes Wasser WI1-E
2 Innenabdichtung Boden
8 Drickendes Wasser (Eintauchtiefe < 3m) W21-E
Egalisierungsspachtel lastfallunabhdngig
Haftbricke Altbitumen fUr Weber-Dickbeschichtung | lastfallunabhdngig
Feuchteschutz Sockelputz Spritzwasser, Bodenfeuchte W4-E
' 'E Arbeiten unter Zeitdruck lastfallunabhdngig
[ K]
-S % Arbeiten bei kUhler, nasser Witterung lastfallunabhdngig
‘0 & i . ) o
a-, 9 Abdichtung muss Uberstrichen werden lastfallunabhdngig
[T}
1] . . L
;g Arbeiten bei drohendem Regen lastfallunabhdngig
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webertec Superflex D 24
Reaktiv und schnell abbindende bitumenfreie
Dickbeschichtung

webertec Superflex D 24 ist nicht einfach nur
eine flexible, polymermodifizierte Dickbeschich-
tung (FPD), sondern eine echte Alternative zur
Bitumendickbeschichtung.

webertec Superflex D 24 zeichnet sich durch
eine besonders hohe Anwendungsvielfalt aus.

Bauwerksabdichtung

weber 2 K Bitumendick- weber 1K Bitumendick-
webertec Superflex D 24 beschichtungen (PMBC) beschichtungen (PMBC) _ﬂ
+ + + + + %
+ + + + produktabhéngig g’
+ + + + + =
+ + + + 3
+ + + + + g
+ + + + &
+ + + + +
+ + + + +
+ 4 + 4 produktabhéngig
+ + + + +
+ + + +
+ + + + +
+ + + +
+ + + + produktabhdngig
+ + + produktabhdngig
+ + + produktabhdngig
+ + + produktabhdngig
+ + + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ + + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ +
+ + +

Bewertung: 4 besonders geeignet = geeignet
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Reaktivabdichtung

I

Bitumenfreie Dickbeschichtung 2 K schnell, weber.tec Superflex D 24

Bodenfeuchte, MdRige Einwirkung von
nicht driuckendes drickendem Wasser
Wasser nach nach DIN 18533,

DIN 18533, WI1-E W2.1-E

Untergrund

Mineralisch, z.B. Kalksandstein, Ziegel, Beton, etc.
Fehlstellen verschlieRen Hohlkehlen ausrunden
mit webertec 933

2. Grundierung

weber.prim 900, unverdUnnt
bis 1:1RT mit Wasser verdinnt

3. Kratzspachtelung webertec Superflex D 24

4. :L‘::’ghle ’;Z::’;":' webertec Superflex D 24

5. \{erstﬁrkungs- N weber.sys 981
einlage

TS o

7.Drén- bzw. weber.sys 983/984

Schutzschicht




Hochflexible, bitumenfreie, reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell auf Basis einer
neuen Bindemitteltechnologie fUr den Neu- und Altbau.
Geprift gemdR PG-FPD, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis.

Auch zur Abdichtung von Arbeits- und StoRfugen erdberUhrter WU-Betonbauteile.
RissUberbrickung > 2 mm, auch bei niedrigen Temperaturen. Die witterungsunab-
hdngige Durchtrocknung durch eine Reaktivabbindung innerhalb von 24 Stunden
ermoglicht eine frUhe Verfullung der Baugrube und somit eine wirtschaftliche

AusfUhrung der Bauwerksabdichtung.

Verbrauch pro Einheit

Fehlstellen ca.1,5-2 kg/m?
Hohlkehlen ca. 3 kg/m

ca.150-250 ml/m2,
je nach Saugfdéhigkeit

ca.1,5-2 kg/m?2,
je nach Rauigkeit

weber.tec Superflex D 24

ca. 3,3 kg/m? (WI-E Bodenfeuchte,
nicht drickendes Wasser)

bis 4,3 kg/m? (W2.1-E Druckwasser),
je nach Wasserbelastung

ca. 1,05 m2/m? weber.sys 981
bei Druckwasser

ca.1,05 m2/m?

w

Reaktivabdichtung

Anwendungsgebiete
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Altabdichtungs-Sanierungssystem
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Altabdichtungs-Sanierungssystem, weber.tec Superflex D 24

Altabdichtungs-Sanierungssystem

Nach RUckbau der Altabdichtung und
Untergrund/Kehle Sduberung im FuRpunktbereich Einbringen
der mineralischen Hohlkehle webertec 933

FuRpunktbereich FuRpunktbereich abspachteln mit

weber.tec 933
Altes Bitumen- Festhaftende, gereinigte Bitumenschicht im
abdichtsystem darUber liegenden Wandbereich

Nach RUckbau der Altabdichtung
und Sduberung des Untergrundes
Sockel Grundierung aus weber.prim 900 und
Egalisierungs-/Kratzspachtelung aus
weber.tec Superflex D 24

4 Kontaktschicht/ Vollfldchige Haftbricke mittels
Haftbricke Kratzspachtelung aus weber.tec Superflex D 24

Neuabdichtung der AuRenwand mit
5. Neuabdichtung weber.tec Superflex D 24 in zwei Lagen
(inkl. weber.sys 981)

6. Drdn- bzw

Schutzschicht weber.sys 983




Bei Kellersanierungen an Altbauten mussten bislang Anstriche oder
Beschichtungen auf Bitumenbasis aufwdndig entfernt werden.

Das Weber Altabdichtungs-Sanierungssystem erspart diese Arbeit
durch eine systemgerechte Haftbricke. Das spart Arbeitszeit und
Kosten.

Altabdichtungssystem

Verbrauch pro Einheit

ca. 3 kg/m Hohlkehle

ca. 1,8 kg/m?pro mm

weber.prim 900
ca.150-250 ml/m2
weber.tec Superflex D 24
ca. 2,2 kg/m?

ca. 0,7-1,0 kg/m?

webertec Superflex D 24

ca. 3,3 kg/m2 bei WI-E Bodenfeuchte, nicht drickendem Wasser
ca. 4,3 kg/m? bei W2.1-E Druckwasser

weber.sys 981

ca. 1,05 m2/m?

weber.sys 983
ca. 1,05 m2 pro m?
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Abdichtungssystem gespachtelt
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Abdichtungssystem gespachtelt, weber.tec Superflex 10

Bodenfeuchte, MdRige Einwirkung von
nicht drickendes drickendem Wasser
Wasser nach nach DIN 18533,

DIN 18533, WI1-E W2a.1-E

Mineralisch, z.B. Kalksandstein, Ziegel, Beton,
1. Untergrund etc. Fehlstellen verschlieRen und Hohlkehlen
ausrunden mit weber.tec 933

2. Grundierung webertec 901, 1: 10 mit Wasser verdinnt

3. Kratzspachtelung weber.tec Superflex 10

4 :LI’ar::gh;e '::::zﬁ:'- weberitec Superflex 10

5. V.erstéirkungs- B weber:sys 981
einlage

e. ::’i(;h:'n::;:(i:chz- weber.tec Superflex 10

7.Drén- bzw weber.sys 983/984

Schutzschicht




Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC) werden seit Uber

40 Jahren fUr Neuabdichtungen und Sanierungen im Kellerbereich eingesetzt.

Die Bauweise hat sich bewdhrt, insbesondere aufgrund der einfachen, leichten und
sicheren Verarbeitung ohne Ndhte und Fugen mit vollflachig festem Haftverbund.
Aufgrund dessen wurden PMBC in die Bauwerksabdichtungsnorm aufgenommen.

weber.tec Superflex 10 zeichnet sich besonders aus durch:
- Hohen Trockenrickstand

» Schnelle Durchtrocknung

* FrOhe Regenfestigkeit.

Bauwerksabdichtung

Verbrauch pro Einheit

Fehlstellenverschluss
ca.1,5-2 kg/m?
Hohlkehlenausbildung ca. 3 kg/m

ca. 15-30 ml/m?

ca.1,5-21/m?

webertec Superflex 10

ca. 3,5 I/m? (WI-E Bodenfeuchte,
nicht drickendem Wasser)

ca. 4,5 1/m2 (W2.1-E Druckwasser),
je nach Wasserbelastung

ca 1,05 m2/m? weber.sys 981
bei Druckwasser

ca.1,05 m?/m?




Spritzabdichtungssystem
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Spritzabdichtungssystem, weber.tec Superflex 100 S

Bodenfeuchte, MaRige Einwirkung von
nicht drickendes drickendem Wasser
Wasser nach nach DIN 18533,

DIN 18533, WI1-E W2.1-E

Mineralisch, z.B. Kalksandstein, Ziegel, Beton, etc.
1. Untergrund Fehlstellen verschlieRen und Hohlkehlen
abrunden mit webertec 933

webertec 901,

= EEOR) 1:15 mit Wasser verdinnt

3. Kratzspachtelung webertec Superflex 100 S

4. :::Il_:ighf ';‘::tr:’;rt" webertec Superflex 100 S

5. \(erst&rkungs- _ weber.sys 981
einlage

6. ‘t::;a;\cgh:r‘:::ii::::t- webertec Superflex 100 S

7.Drdn- bzw weber.sys 983/984

Schutzschicht




Mit der spritzbaren Produktvariante weber.tec Superflex 100 S entstand eine einzig-
artige Technologie zur Verarbeitung kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschich-
tungen. Erstmals wurde die Spritztechnik speziell auf die Verarbeitung einer kunst-
stoffmodifizierten Bitumen-Dickbeschichtung abgestimmit.

Die zeitsparende Airless-Spritztechnik fUhrt in kUrzester Zeit zu hervorragenden
Oberfldchenqualitdten der Abdichtung. Damit verfigen Abdichtungsunternehmen
Uber ein optimales Verfahren, Wirtschaftlichkeit und Produktivitat deutlich zu
erhéhen.

Bauwerksabdichtung

Verbrauch pro Einheit

Fehlstellenverschluss:
ca.1,5-2 kg/m?
Hohlkehlenausbildung:
ca. 3 kg/m?

ca. 10-30 ml/m?2

ca.1,5-2 kg/m?

ca. 3,5 kg/m2 (W1-E Bodenfeuchte,
nicht drickendem Wasser)

bis 4,7 kg/m?2 (W2.1-E Druckwasser)
weber.tec Superflex 100 S,

je nach Wasserbelastung

ca. 1,05 m2/m? weber.sys 981
bei Druckwasser

ca.1,05 m?/m?




Bauwerksabdichtung
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Abdichtungssystem WU-Keller

Reaktive
Dickbeschichtung
2-komponentig

PMBC
2-komponentig

WU-Beton, StoR-/Arbeitsfugen
1. Untergrund Fehlstellen und Hohlkehlen mit
weber.tec 933 verschlieRen

weber.tec 901,
2. Grundierung 1:10 mit Wasser weber.prim 900
verdinnt
webertec weber.tec
3. Kratzspachtelung Superflex 10 Superflex D 24
weber.tec weber.tec
q flex D 24
4. Fugenabdichtung LTI Superfiex
weber.sys 981 weber.sys 981
weber.tec weber.tec
5. Flachenabdichtung Superflex 10 Superflex D 24
weber.sys 981 weber.sys 981
6. Drdn- bzw weber.sys 983/984

Schutzschicht




Die WU-Beton-Richtlinie des Deutschen Ausschusses fUr Stahlbeton fordert
fUr die Abdichtung von StoR- und Arbeitsfugen bei Betonfertigteilen und
Elementwdnden eine geprifte Fugenabdichtung.

weber.tec Superflex 10 und Superflex D 24 verfigen Uber ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis fur diesen Anwendungsfall.

Neben der qualifizierten Abdichtung der StoRfugen sowie des Boden/Wand-
anschlusses bietet eine fldchige Abdichtung aus weber.tec Superflex 10
oder Superflex D 24 zusdtzliche Vorteile. Eine Feuchteaufnahme von

der erdberUhrten Seite wird durch eine durchgéngige Abdichtungsebene
verhindert.

In Kombination mit einer Perimeterddmmung eignet sich das Gesamt-
system hervorragend fUr die hochwertige Nutzung von Betonkellern.

Verbrauch pro Einheit

Fehlstellenverschluss
ca.1,5-2 kg/m?
Hohlkehlenausbildung
ca.3kg/m

ca.15-30 ml/m?
webertec 901

ca. 150-250 ml/m?
weber.prim 900

ca.1,5-2 | bzw. kg/m?

weber.tec Superflex 10 ca. 3,5 |/m?

(W1-E Bodenfeuchte, nicht drickendes Wasser)
bis 4,5 |/m2 (W2.1-E Druckwasser) bzw.
webertec Superflex D 24 ca. 3,3 kg/m?

bis 4,3 kg/m?, je nach Wasserbelastung;

ca. 1,05 m2/m?2 weber.sys 981 bei Druckwasser

ca. 1,05 m/m Fuge weber.sys 981

ca. 1,05 m2/m? weber.sys 983

Bauwerksabdichtung



Maverwerksanierungssysteme
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Mavuerwerksanierungssysteme, Innenabdichtung aus flexibler Dichtungsschlamme

[} . 5
Sanierungssystem mit
® . 1 9ssy . Verbrauch
‘5 nachtrdglicher Innenabdichtung
Q
A
g‘ Feuchtebelastetes Mauerwerk,
=) 1. Untergrund salzbelastet, Putz entfernt, -
'E Fugen ausrdumen
Q
E 2. Auffillen von Léchern,
g Ausbrichen, Fugennetz, ca. 18 kg/m?
fidchiger Ausgleich, webertec 933 (bei 1 cm Schichtdicke)
Verdammung
Hohlstellen verfillen webertec 942 ca. 1,7 kg/dme Fullraum
ca.1-3 | Konzentrat pro m
3. Horizontalsperre webertec 940 E Mauerwerk (bei 60 cm Dicke)
je nach Art
Nut im Wand-/Sohlanschluss webertec 933 ca.3 kg/m
Hohlkehle im Wand-/
Sohlanschluss webertec 933 ca. 3 kg/m
4. D ichtungsschldmme, webertec Superflex D 2 ca. 2,5 kg/m?
innen
weber.san 951 S weber.san 951S ca. 3,5-7 kg/mz;
T Eu—— weber.san 954/958 weber.san 954/958 ca. 8—-9 kg/m?;
) P Y weber.san 956 weber.san 956 ca. 6,5 kg/m2;
weber.sys 987 weber.sys 987 ca. 1,05 m?/m?
128 -




Mavuerwerksanierung

Die Nutzung alter Keller als zusdtzlicher Lebensraum
ist ,in". Das Wohnen im alten Gemduer boomt.

Die Trockenlegung feuchter Keller ist dafur zwingend
notwendig, jedoch ist dies nicht immer von auflzen
moglich. Meistens sind dann auch feuchteregulie-
rende Sanierputze, welche auch ein hohes Mal2 an
kristallisierenden Salzen aufnehmen kénnen, sowie
funktionstUchtige nachtrégliche Horizontalsperren,
zwingend erforderlich. Weber stellt wirkungsvolle
Systeme fUr die Mauerwerksanierung von der
Kellerinnenseite zur Verfigung.

Anwendungsgebiete




Maverwerksanierungssysteme
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Mavuerwerksanierungssystem, einfach und sicher

Q
° Bereich Verbrauch pro Einheit
=
Q
A
g‘ feuchtebelastetes Mauerwerk,
1 Untergrund ..
_3 Putz entfernt, Fugen ausgerdumt
c
2
E 2. Horizontalsperre weber.tec 946 Injektionscreme ca. 1,5 Itr/m2 Querschnitt
Kehlvernutung im Wand-/
Sohlanschluss ca.3 kg/m
3 weber.tec 933
’ Hohlkehlenspachtel
Hohlkehle im Wand-/Sohlanschluss ca.3 kg/m
4 Maverwerksfugennetz schlieRen und weber.tec 933 ca. 18 kg/mz2 pro cm
) Haftbricke aufkammen Hohlkehlenspachtel Schichtdicke
ca.15 kg/m2 pro cm
5. Sperrputz weber.tec 934 Wassersperrputz Schichtdicke
weber.cal 286:
2
weber.cal 286 ca 1.’8 kg/m pre mm
Schichtdicke
Kalkstrukturspachtel
6. Oberputz oder
. weber.san 954/958:
weber.san 954/958 Sanierputz ca. 8-9 kg/m? pro cm
Schichtdicke




Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder
beschddigte Abdichtungen ist der Grund fur
Schdden an Mauerwerk und Putz. Die Folge
sind mUrbe abfallende Putze, Moderféule und
ein unbehagliches Raumklima. Eine nachtrdg-
lich von innen eingebrachte Horizontalsperre
stoppt den kapillaren Wassertransport und
verhindert die weitere Durchfeuchtung der
Wand oberhalb der Injektionszone. In seinem
ausgereiften Bautenschutz-Sortiment stellt
Saint-Gobain Weber Planern und Fachhand-
werkern bereits seit vielen Jahren Mauerwerk-
sanierungssysteme zur Verfigung, mit denen
nasse Kellerwdnde wirksam und dauerhaft
saniert werden kénnen. Jetzt bietet der Bau-
stoffhersteller auch eine schnelle, sichere und
besonders einfache Lésung fUr die Sanierung
von Schadensfdllen: Das Weber Mauerwerksa-
nierungssystem einfach & sicher.

- ausgereifte Systemlésung

» mit nur wenigen Produkten am Ziel

« keine aufwédndige Maschinentechnik
- einfache und sichere Anwendung

« breites Anwendungsspektrum

Mavuerwerksanierung
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Maverwerksanierungssysteme
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Mavuerwerksanierungssystem mit Innenddmmung

Bereich Verbrauch pro Einheit

Feuchtebelastetes Mauerwerk,

1. | Untergrund Putz entfernt, Fugen ausgerdumt

Auffillen von Léchern,
2. | Ausbriuchen, Fugennetz, webertec 933
flachiger Ausgleich

ca.18 kg/m?
bei 1 cm Schichtdicke

Kehlvernutung im

Wand-/Sohlanschluss webertec 933 ca.3 kg/m

Hohlkehle im Wand-/ webertec 933 ca. 3 kg/m

Sohlanschluss

Spritzbewurf weber.san 951S ca. 3,5-7 kg/m?
2

Egalisierungs-/Sperrputz webertec 934 ganlalim

bei 1 cm Schichtdicke

ca.1-3 | Konzentrat pro m

Horizontalsperre webertec 940 E MW (bei 60 cm Dicke)
3. | flexible Dichtungsschlamme webertec Superflex D 2 ca. 2,5 kg/m?
weber.therm 307 ka/m?
Klebe- und Armierungsmodrtel leicht ca. 4,5 kg/m
4. | Innenddmmung
webertherm MD 042 ca. 1,1 m2/m?
webertherm 307 )
Klebe- und Armierungsmortel leicht ca. 5,5 kg/m
5. | Armierung
weber.sys 987 ca.1,05 m2/m2
6. | Oberputz weber.cal 286 ca. 3,6 kg/m?




Mavuerwerksanierung

Angesichts immer knapper werdenden Wohn-
raums kommt Kellerrdumen eine wachsende
Bedeutung zu. Sie dienen ldngst nicht mehr bloR
als Lagerraum, sondern werden hdaufig als zusatz-
licher Wohnbereich genutzt. Eine nachtréglich
angebrachte Innenwandddmmung bietet einen
optimalen Wdrmeschutz, spart wertvolle Heiz-
energie und erhéht den Wohnkomfort und Nutz-
wert deutlich. Durch die ausschlieRliche Verwen-
dung mineralischer Produkte wird der Feuchte-
haushalt auf natirliche Weise reguliert und somit
ein gesundes Raumklima gewdbhrleistet.

Anwendungsgebiete



Kellerabdichtung Altbau
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Schnelle und wasserdichte Bodensanierung

Q
E Bereich Produkt/Gewerk Verbrauch pro Einheit
O
Q
A
g‘ Beton, Stampfbeton, Zementestrich,
_g 1. | Untergrund festliegende Ziegelboden mit
5 unbeweglichen Fugen
2
g Mit Hohlkehle: weber.tec 933
2a. | Boden-/Wandanschluss B ca. 3 kg/m
weber.prim 900
2b Abdichtung Boden-/ Abdichtung ca.150-250 ml/m?
* | Wandanschluss weber.tec Superflex D 24 weber.tec Superflex D 24
ca. 2,2 kg/m?
Alternativ: Ohne Hohlkehle, mit Randddmmstreifen weber.floor 4960
2¢- | Boden-/Wandanschluss am vorhandenen Putz: 1,05 m/m
weber.floor 4960 !
weber.prim 932 P weber.prim 932 P
3 Grundierun bei zementdren Untergrinden ca. 100-200 ml/mg,
) 9 oder weber.tec 941 weber.tec 941
bei Ziegeluntergrinden ca. 500-600 ml/m?
. ca.16 kg/mz2 pro cm
4. | Abdichtung weber.tec 932 Schichtdicke
5 Fldche gldtten mittels
* | Flachenrakel
134 -




weber.tec 932 ist ein einfaches, sicheres und
schnelles Sanierungssystem speziell fUr den
Boden. Der mineralische und selbstverlaufende
Bodendichtspachtel ermoglicht kurze AusfUh-
rungszeiten und sorgt fUr eine ebene, wasser-

undurchldssige und direkt nutzbare Oberflédche.

Kellerabdichtung Altbau

Anwendungsgebiete




weber.tec 901 Bitumengrundierung
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Anwendungsgebiet

Grundierung fUr Bitumendickbeschichtungen sowie Dicht- und Schutzanstrich
auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl und Dachpappe. Das Produkt kann als Funda-
mentanstrich in Gebieten mit aggressivem Grundwasser verwendet werden.
Desweiteren eignet es sich als Voranstrich auf Trapezblech, sowie zur Herstel-
lung bituminéser Mauermoértel fir Bauwerke innerhalb des Erdreichs oder im
Schachtbau.

Produktbeschreibung

weber.tec 901 ist eine I6semittelfreie Bitumenemulsion.

Zusammensetzung
5 Bitumenemulsion
Anwendungsgebiet
» als Grundierung fir Bitumendickbeschichtungen Produkteigenschaften

- als Dicht- und Schutzanstrich auf Beton, Putz-,
Maverwerk, Stahl

- hoher Bitumenanteil

« zur Herstellung bituminéser, wasserundurch- + bestdndig gegen viele Sduren und Laugen
léssiger Putze « hoch alkalienbesténdig
Produkteigenschaften « auch fUr leicht feuchte Untergrinde
+ I6semittelfrei Qualitétssicherung
- bestdndig gegen viele SGuren und Laugen
+ hoch alkalienbesténdig weber.tec 901 unterliegt einer stédndigen Gutekontrolle.

Produktdetails Untergrundvorbereitung

- Auftragswerkzeug:
Maurerquast, Dachdeckerbesen, Deckenbirste,
Rolle, Spritzmaschine

+ Lagerung: - Betonfldchen sind zu entgraten, falls ndtig mit geeignetem Moértel zu verfillen
Bei trockener, kihler, frostfreier, vor Sonnenein- oder ebnen.
strahlung geschitzer Lagerung im Innenbereich,
ist das Material im original verschlossenen Gebinde
min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Schutzanstrich bei 2 Auftrégen:  ca. 450 ml/m2

» Trocken oder leicht feucht, frostfrei, Mauerwerk voll fugig, saugende Fldchen
mit einem Voranstrich versehen.

als Grundierung fUr ca.15-30 ml/m?
Bitumendickbeschichtungen:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Eimer 51 96 Behdlter
Eimer 101 60 Behdlter
Behdlter 301 18 Behdlter

136 W
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Verarbeitung

Als Grundierung fur Bitumendickbeschichtung:

« Als Grundierung fUr die Bitumendickbeschichtungen ist
weber.tec 901im Verhdltnis 1:10 RT mit Wasser zu verdinnen
und auf dem zuvor gereinigten Untergrund aufzutragen.

Als Voranstrich:

« Je nach Saugfdhigkeit des Untergrundes und Anwendung kann
das Produkt ca. 30% bis 70% mit Wasser verdinnt werden.

Als Deckanstrich fir mineralische Untergrinde:

« Nach Auftrocknung des Voranstrichs, sind 1- bis 2 unverdunnte
Deckanstriche erforderlich.

Als Voranstrich fur Bitumenbahnen:

« Voranstrich aus 1 RT Emulsion und 1-3 RT Wasser.

Als Voranstrich fir Trapezbleche:
« Voranstrich aus 1 RT Emulsion und 3 RT Wasser.

weber.tec

Allgemeine Hinweise

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten

beschleunigen, niedrigere Temperaturen und hohere Luft-

feuchtigkeiten verzégern die Durchtrocknung.
» Dachflachen erfordern ein Mindestgefdlle von 5 %.

« Erst nach vollstdndiger Abbindung und Durchtrocknung darf

die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

Bei Mortelarbeiten mit Bitumenzusatz sollte eine starke
Sonneneinstrahlung sowie trockene Untergrinde vermie-
den werden

Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium und Zink, sind als
Untergrund nicht geeignet.
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Bei Verarbeitung im Spritzverfahren Emulsion mit 10-20 %

Wasser verdUnnen. Spritz- und Auftragsgerat nach Gebrauch

mit Wasser reinigen.

Bei Porenbetonuntergrinden ist als Grundierung fur Bitu-
mendickbeschichtungen weber.prim 900 einzusetzen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

>4°C

Dichte

ca.1,0 kg/dm?




weber.tec 1902 Bitumenvoranstrich
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. [ Anwendungsgebiet

weber.tec 902 ist eine Grundierung fUr Bitumenbahnen im AuRenbereich, die

im HeiRverfahren verarbeitet werden. Des Weiteren eignet sich das Produkt als
Grundierung fUr Weber Bitumenschutzbeschichtungen sowie auf alten Bitumen-
bahnen und mineralischen Untergrinden.

Produktbeschreibung

weber.tec 902 ist ein verarbeitungsfertiger, [dsemittelhaltiger Voranstrich auf
Bitumenbasis.

Zusammensetzung

Bitumenisomerengemisch

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
- als Grundierung unter Bitumenbahnen - I6semittelhaltig

« als Grundierung fir I6semittelhaltige
Bitumenmassen

. « fUr niedrige Temperaturen
Produkteigenschaften o e

« spritz-, roll- und streichbar
- losemittelhaltig

 sehr gute Haftung
« sehr gutes Eindringvermégen « fUr auRen

Produktdetails Qualitétssicherung

- Auftragswerkzeug:
Quast, Dachdeckerbesen, Rolle, Deckenbirste

« sehr gute Haftung

« sehr gutes Eindringvermdégen

weber.tec 902 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

« Lagerung: .
el N Untergrundvorbereitung
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 24 Monate lagerféhig. » Der Untergrund muss ausreichend tragféhig, sauber, trocken, frei von Eis und

Verbrauch / Ergiebigkeit Reif, formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder

e nach Anwendung: Sy abbldtternde Mértel- und Anstrichreste sind sorgfdltig zu entfernen.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

Kanister 121 50 Eimer




weber.tec 1902

Verarbeitung

« Der Auftrag erfolgt, je nach Untergrund, mit 1-2 Anstrichen.
Nach Austrocknung der Grundierung erfolgt der Folgeauftrag.

Allgemeine e

Vor dem Belegen mit Schweif3- bzw. Bitumenbahnen mis-
sen die Losemittel vollstdndig verdunstet sein.

Wird das Produkt auf Nichteisenmetallen, wie z.B. Alumi-
nium und Zink verwendet, ist dieses nach dem Auftrock-
nen mehrfach so zu Uberarbeiten, dass ein porendichter
Auftrag entsteht
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Intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luft-
feuchtigkeiten verzégern die Durchtrocknung.

Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.

Nicht im Bereich von Lebensmitteln verarbeiten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur -5°C bis 30 °C
Dichte ca. 0,9 kg/dm?
Konsistenz flussig

Reiniger/VerdUnner weber.sys 992




weber.tec 904 Bitumenschutzanstrich
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Anwendungsgebiet

weber.tec 904 ist ein Schutz- und Wartungsanstrich fir Beton, Putz, Mauerwerk,
Stahl und Blech zum Schutz gegen WitterungseinflUsse, wie z.B. Wasser, Ddmpfe
und Rauchgase. Als duRerer Schutzanstrich fUr Rohrleitungen und zum Schutz
von Holz und Bitumenbahnen.

Produktbeschreibung

weber.tec 904 ist ein I6semittelhaltiger Bitumenschutzanstrich.

I , Zusammensetzung
. =i SANLGOBAE ' Bitumen, Lésemittel
Produkteigenschaften

Anwendun
ENCRNgSoevic. - sehr gute Haftung

- als Wartungs- und Schutzanstrich

» hohe Bestdndigkeit
- als Schutzanstrich fur Rohrleitungen 9

5 + |6semittelhaltig
Produkteigenschaften . L
« hohe Witterungsbestdndigkeit
« lésemittelhaltig
« leicht verarbeitbar
- sehr gute Haftung

« fUr auRen

Qualitétssicherung

Produktdetails weber.tec 904 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

» Auftragswerkzeug:

Pinsel, Burste, Spritzmaschine Untergrundvorbereitung

) ::r:::gknungsze't: - Der Untergrund muss ausreichend tragféhig, sauber, trocken, frostfrei,

- Lagerung: formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen abbldtternde Mortel- und Anstrichreste sind sorgfdltig zu entfernen.
Gebinde ist das Material min. 24 Monate lagerféhig.  Saugende, sandende, staubige, pordse Untergrinde mit weber.tec 902

je nach Anwendung pro Anstrich:  ca.150-200 mi/m? « Stahlfldchen vorher entrosten (Sa 21/2).
Gebinde Einheit VPE / Palette
Behdalter 331 16 Behdlter




weber.tec 904

Verarbeitung

« Der erste Auftrag erfolgt mit Pinsel, BUrste oder im Spritzver-
fahren.

« Im allgemeinen genugen 2 Anstriche. Stark beanspruchte
Flachen und fabrikneue Behdlter mUssen dreimal, porenfrei
gestrichen werden. Folgeanstriche erfolgen auf dem durch-
getrockneten Grundanstrich.

« Beim jahrlichen Nachstreichen gentgt im allgemeinen
1 Anstrich.

Allgemeine e

« Risse und schadhafte Anschlussstellen im Dachbereich
sind zuvor mit weber.tec 911 Bitumenspachtel zu schlieRen.

« Luft- und FeuchtigkeitseinschlUsse im Untergrund kénnen
Blasen in der Beschichtung verursachen. Ein- bis mehr-
malige Voranstriche kdnnen Lufteinschlisse vermeiden.
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« Erst nach vollstdndiger Abbindung und Durchtrocknung
darf die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie
das Verfullen der Baugrube erfolgen.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von + 20° C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

« Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.
« Nicht im Bereich von Lebensmitteln verarbeiten.

« Ausbruchstellen und Risse bei mineralischen Untergrinden
mit weber.tec 933 schlielRen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca. 24 Std.
Verarbeitungstemperatur 1°C bis 30 °C
Dichte ca. 0,9 kg/dm?
Konsistenz flussig
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) ca. 2.500
Reiniger/VerdUnner weber.sys 992

141
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weber.tec 1905 Bitumendickanstrich
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-kleber / KSK

Halbflussiger Bitumenschutzanstrich und Beschichtungsmasse fiir vielseitige Anwendungen
im Dachbereich sowie im Hoch- und Tiefbau

Anwendungsgebiet

i weber.tec 905 wird zum Schutz von Bitumendachbahnen, Beton-, Faserzement,
Blechddchern, Putz, Beton etc., gegen Feuchtigkeit und sonstige UmwelteinflUsse

s eingesetzt.

Bitumendickanstrich Produktbeschreibung

weber.tec 905 ist ein verarbeitungsfertiger Bitumendickanstrich mit Haftmittel-
zusatz.

"wehel‘ Zusammensetzung
n = _i“"?f’f‘- Bitumen, Lésemittel
gsgebiet

Produkteigenschaften

Anwendun
Anwendungsgebiet _________|NSNNEUR

+ Schutzbeschichtung von Dachfléchen

» Schutzbeschichtung von erdberihrten Fldchen
- « bestdndig gegen zahlreiche verdinnte Sduren und Laugen
Produkteigenschaften . i i
« |6semittel- und faserhaltig
» wasserundurchldssig
- losemittel- und faserhaltig
« hohe Witterungsbesténdigkeit » fOr auRen

Produktdetails Qualitgtssicherung

» Auftragswerkzeug:

Rolle, Pinsel, Dachdeckerbesen
» Durchtrocknungszeit:

je nach Witterung und Untergrund ca. 1 bis 3 Tage
- Lagerung: - Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

ERlBE BE E s el i 20 VaTelis [ee e S, - Saugende, sandende und staubende Unterginde sind mit weber.tec 902

Verbrauch / Ergiebigkeit vorzustreichen, stark saugende und staubende Untergrinde sind zuvor mit

» wasserundurchldssig

« hohe Witterungsbestdndigkeit

weber.tec 905 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung

auf Metall: ca. 330,0 ml/m? weber.prim 900 zur Untergrundverfestigung vorzubehandeln.
auf Dachbahnen: ca. 600,0 ml/m? « Nach Auftrocknung erfolgt der Anstrich mit weber.tec 905.
auf Beton: ca. 800,0 ml/m?

Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Behdlter 101 45 Stick
Behdalter 331 16 Stuck




weber.tec 1905

Verarbeitung

« Bei rauen, feuchten Untergrinden ist die Masse krdftig einzu-
massieren.

» Um optimale Ergebnisse zu erreichen sind bis zu 3 Anstriche
erforderlich.

« Der Zeitabstand zwischen den Auftrédgen sollte mind. 12 Stun-
den betragen.

« Auf Blechddchern bietet das Produkt einen guten Rostschutz.
Nach Untergrundvorbereitung Anstrich ohne Grundierung
aufbringen.

Allgemeine Hinweise

« Risse und schadhafte Anschlussstellen im Dachbereich
sind zuvor mit weber.tec 911 Bitumenspachtel zu schlieRen.

« Luft- und FeuchtigkeitseinschlUsse im Untergrund kénnen
Blasen in der Beschichtung verursachen. Ein- bis mehr-
malige Voranstriche kdnnen Lufteinschlisse vermeiden.
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« Erst nach vollstdndiger Abbindung und Durchtrocknung
darf die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie
das Verfullen der Baugrube erfolgen.

« Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.

« Unmittelbar an die Wandfldche keinen Bauschutt anfullen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur 1°C bis 30 °C
Dichte ca.l,2 g/cm?
Konsistenz halbflussig
Trockenrickstand ca. 60 %
Wasserdruckbestdndigkeit 3 bar
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl () ca. 8000
Reiniger/VerdUnner Testbenzin
Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen min.12 h




weber.tec |91l Bitumenspachtel
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-kleber / KSK

Lésemittelhaltige Bitumenspachtelmasse fir Reparatur- und Abdichtungsarbeiten im
Dachbereich sowie Hoch- und Tiefbau

Anwendungsgebiet

weber.tec 911 wird fUr Reparatur-/Abdichtungsarbeiten eingesetzt, bei denen es
auf hohe Wasserdichtigkeit und besondere Witterungsbestdndigkeit ankommit,
z.B. Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, an Giebeln und Ddchern, ferner zum Abdich-
ten von Dachkehlen und Anschlissen aus Blei und Zink. Zur Beseitigung von
Blasen und Beulen an alten Dachpappeneindeckungen und zum SchlieRen von
Rissen.

Produktbeschreibung

weber.tec 911 ist eine verarbeitungsfertige Abdichtungsmasse.
T

L Zusammensetzung
Bitumen, Losemittel
Anwendungsgebiet

« Fur Reparatur- und Abdichtarbeiten Produkteigenschaften
« im Hoch- und Tiefbau verwendbar

- bestdndig gegen viele Sduren und Laugen

- erhdhte Widerstandsfdhigkeit gegen Sduren und Laugen
Produkteigenschaften . . .

» bestdndig gegen Witterung, Industriegase und Salzwasser
» hoher Haftverbund

- wasserdicht
- witterungsbestdndig « fUr Wand und Boden

Produktdetails « faserverstarkt

« fUr auRen
- Auftragswerkzeug:
Spachtel, Maurergldttkelle
« Durchtrocknungszeit:

« verarbeitungsfertig

« haftet auch auf leicht feuchten Untergrinden

Qualitétssicherung

je nach Witterung, Schichtdicke und Untergrund weber.tec 911 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.
ca. 5 bis 8 Tage
+ Lagerung: Untergrundvorbereitung

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen . . . .
) - . . s « Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei
Gebinde ist das Material min. 24 Monate lagerfdhig. . . .
von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen

Verbrauch / Ergiebigkeit Verunreinigungen sein.

je mm Schichtdicke: ca.1,25 kg/m?

- Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,

Verpackungseinheiten Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

Gebinde Einheit VPE / Palette « Staubende Untergrinde und Betonfldchen mit weber.tec 902 vorstreichen.
Dose 1kg 4 Stuck pro Karton

Behdlter 6 kg 90 Behdlter

Behalter 14 kg 45 Behdalter




weber.tec 91

Verarbeitung

« Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Maurergldttkelle. Bei rauen,
feuchten UntergUnden ist die Masse mittels Kratzspachtelung
kréftig einzumassieren.

Reparatur von Blasen und Beulen:

« Blasen an alten Dachpappeneindeckungen in Kreuzform
aufschneiden, Enden hochklappen und die eingedrungene
Feuchtigkeit mit einem Lappen auftrocknen. Dann Blasen-
raum mit weber.tec 911 ausspachteln und Enden wieder zurUck
in die Masse eindriucken. Danach die reparierte Stelle mit
weber.tec 911 Uberspachteln.

Allgemeine

- Die Gesamtschichtdicke, der in einem Arbeitsgang aufge-
brachten Bitumenspachtelmasse (Dichthaut), sollte 4 mm
nicht Uberschreiten.

« Starke Sonneneinstrahlung férdert die Blasenbildung. Daher
wird empfohlen dinnere Schichten aufzutragen und einen
Arbeitsgang mehr ausfUhren. Bei Kdlte ist das Produkt vor
der Verarbeitung in einem warmen Raum zu lagern.
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« FUr Trinkwasserbehdlter und GrUnfuttersilos nicht geeignet
- Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.

» Oxidationsruckstdnde des Bitumens reagieren sauer und
somit schddigend auf Zinkrinnen. Wir empfehlen diese mit
weber.tec 905 zu schitzen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke gesamt max. 10 mm
Verarbeitungstemperatur cal °C bis ca. 35 °C
Dichte ca.1,25 kg/dm?
Konsistenz pastos
Trockenruckstand 75 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl () ca.10.000
Reiniger/VerdUnner Testbenzin




weber.tec 913 Kaltselbstklebebahn

weber.tec 913

"Tweber

Bitumengrund. / -anstriche /

-kleber / KSK

Rissiberbriuckende, selbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn zur erdberihrten
AuRenabdichtung von Bauteilen

Anwendungsgebiet
webertec 913 dient zur erdberUhrten Abdichtung von Bodenplatten und Wanden
entsprechend DIN 18533 und zur Abdichtung von Balkonen entsprechend DIN
18531.

Produktbeschreibung

webertec 913 ist eine kalt-selbstklebende Bitumendichtungsbahn-KSK.

weber.tec 913 entspricht DIN 18533 — Teil 2, DIN EN 14967 und DIN EN 13969 in

Verbindung mit DIN V 20000-202. Mit amtl. Prifzeugnis.
Zusammensetzung

HDPE-Trdgerfolie, Polymerbitumen-Klebemasse

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« zur erdberUhrten AuRenabdichtung « kalt-selbstklebend
- zur Abdichtung von Bodenplatten f d schl dich
« zur Abdichtung von Balkonen und Nassrdumen * sofort wasser- und schlagregendicht

« hohe Wasserdampfdichtigkeit

Produkteigenschaften
» Radondiffusionssperre
« bis -5 °C verarbeitbar

. Kkalt-selbstklebend » bis -5 °C verarbeitbar
+ sofort wasser- und schlagregendicht * Breite:1m; 0,30 m; Ldnge: 15 m
Produktdetails » mit Raster und selbstklebendem, oberseitigem Stol3
+ Lagerung: Qualitdtssicherung
Bei trockener, vor Sonneneinstrahlung und
Frost geschitzter Lagerung, stehend im original webertec 913 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.
verschlossenen Gebinde (Pappkarton), ist das :
Material mind. 12 Monate lagerfahig. Untergrundvorbereitung
Verbrauch / Ergiebigkeit « Der Untergrund muss sauber, formstabil, fest, trocken sowie frostfrei sein.
ca.lm/m Lose Teile, Kalk- oder Olfarben sind zu entfernen.

Geeignete Untergrinde sind Beton, Mauerwerk oder Putz. Putzuntergrinde

Verpackungseinheiten mussen feuchtigkeitsunempfindlich sein. Mauerziegel, Kalksandstein, Leicht-

Gebinde Abmessung Einheit VPE / Palette und Betonsteine, sind als Mauerwerk geeignet. Ausbriche, offene StoRfugen
ECIS ffe'te: (]’fo W/ Bl RSStUCH sowie haufwerksporige Untergriinde mit webertec 933 egalisieren.
dnge:15 m i ) S
- - Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,
Rolle Breite:1m / 15 m? 15 Stuck

Lénge: 15 m Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden. Ubergang Boden/Wand mit
webertec 933 kehlférmig ausrunden, Radius 5 cm.

Feuchte Untergrinde mit Dichtungsschlédmme gegen rickseitige Durchfeuch-
tung absperren.

Sockelabdichtung bis ca. 20 cm unter GOK mit weber.tec Superflex D 2 ausfUhren.

Uber +5° C ist ein Voranstrich mit webertec 913 VE, unverdinnt, auszufUhren. Bei
-5 °C bis +5 °C ist ein I6semittelhaltiger Voranstrich mit webertec 902 auszufUhren.

Grundierung filmbildend auftragen. Stark saugende Untergrinde 2 mal grundie-
ren. Grundierung muss vor Auftrag der Dichtbahn durchgetrocknet, jedoch an
der Oberfldche noch klebrig und frei von Kondenswasser sein.



weber.tec 913

Verarbeitung
Anschlussdetails:

« Mit den Detailpunkten beginnen. In den Hohlkehlen am Boden-/
Wandanschluss und an Innenecken/AuRenecken ist ein Streifen
von mind. 30 cm Breite anzulegen. Detailpunkte mit 8-10 cm
Uberlappung herstellen.

PVC-Rohre anschleifen, Schleifstaub entfernen. Manschette aus
der KSK-Bahn fertigen und auf Rohr und Wand verkleben.

Die Abdichtung von Bewegungsfugen erfolgt mit den webertec
Superflex B 240/B 400 Abdichtbdndern. Sie werden mit webertec
Superflex D 2 verklebt und im Randbereich Uberarbeitet.

Dichtungsbahn ausrollen, auf benétigte Ldnge zuschneiden,
wieder aufrollen.
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« Nachdem die Bahnen zugeschnitten sind, sind diese auf ca. « Nicht bei Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder starker
50 cm Lénge auszurollen und vom Schutzpapier zu Isen. Die Warmeentwicklung verarbeiten.

Bahn wird ausgerichtet und die freigelegte Klebeschicht auf - Bei niedrigen Temperaturen wird empfohlen, die RUckseite
dem Untergrund angedrickt. Danach das Schutzpapier am der Bahn leicht zu erwdrmen, um einen guten Haftverbund
UberlappungsstoR der vorhergehenden Bahn freilegen, und zu erreichen

die nachfolgende Bahn mit mind. 8 cm Uberlappungsbreite - Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm Uber die Wasser-
verkleben. beanspruchung ragen.

« Durch krdftiges Abrollen mit dem Handroller oder Birsten wer- « Die Abdichtung ist vor Beschédigungen zu schitzen. An der
den LufteinschlUsse und Falten vermieden und ein vollfléchiger KellerauRenwand kann beispielsweise weber.sys 983 bzw.
Verbund zum Untergrund hergestellt. Nahtstellen ebenfalls mit weber.sys 984 eingesetzt werden. Schutzplatten werden
einem Handroller fest anrollen. mit einer kunstoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung,

« Die Abdichtungsbahnen werden an den Enden mit handels- z.B. webertec Superflex 10, fixiert.

Ublichen Wandanschlussprofilen an den Wdnden befestigt. « Schutzestriche sind auf Trennlagen auszufuhren.

Die Fugen zwischen dem Untergrund und auf dem Wandan-

o . . « Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beachten.
schlussprofil sind mit weber.fug 881 zu verschlieRen.

Besondere Hinweise

- Anwendungstipp ,Kellerabdichtung mit kaltselbstklebenden
Bitumendichtungsbahnen (KSK)" beachten.

berr. foc 813

ber

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur -5 °C bis 30 °C bei max. 80 % rel. Luftfeuchte
Bruchdehnung ca. 250 %

Diffusionsdquivalente Luftschichtdicke ca.150 m

Fldchengewicht ca.1,5 kg/m?

Breite des Vulkanisierungsstreifen 50 mm

Schichtdicke 1,5 mm




weber.tec 913 VE Bitumenvoranstrich
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-kleber / KSK

Losemittelfreier Bitumenvoranstrich

Anwendungsgebiet

webertec 913 VE ist ein |[6semittelfreier, universeller Bitumenvoranstrich fur
webertec 913. Die Anwendung erfolgt im Temperaturbereich von +5 °C bis 30 °C.
Bei Temperaturen unter +5 °C empfehlen wir weber.tec 902 Bitumenvoranstrich
einzusetzen.

Produktbeschreibung

webertec 913 VE ist ein verarbeitungsfertiger, I6semittelfreier Voranstrich auf
Bitumenbasis .

Zusammensetzung

Bitumen, Additive

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

+ lésemittelfreie Grundierung fir weber.tec 913 « sehr gutes Eindringvermégen
« zur Verwendung auch auf matt feuchtem
Untergrund

. - sehr gute Haft
Produkteigenschaften sehrgute Raftung

« schnelltrocknend

« tropffrei verarbeitbar

« leicht und tropffrei verarbeitbar

+ sehr gute Haftung Qualitdtssicherung
- sehr gutes Eindringvermogen

Produktdetails

- Auftragswerkzeug: Untergrundvorbereitung

BUrste oder harter Besen, Quast, Pinsel
« Durchtrocknungszeit:

webertec 913 VE unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

« Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Staub und Schmutz sowie frei von
Schalélrickstédnden sein.

ca. 45 min
. Lagerung: « Kehlen mUssen gerundet, Kanten gefast sein.
Bei trockener, kihler, frostfreier, vor Sonnenein- « Ausbriche, offene StoRfugen, haufwerksporige Untergriinde zuvor mit

strahlung geschitzer Lagerung im Innenbereich,
ist das Material im original verschlossenen Gebinde
min. 18 Monate lagerféhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Saugféhigkeit des ca.150-300 ml/m?
Untergrundes:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Eimer 101 60 Stuck

webertec 933 egalisieren.




weber.tec 913 VE

Verarbeitung
« Stark saugende Untergrinde missen zweimal grundiert werden.

- Die Verlegung der Kaltselbstklebebahn webertec 913 erfolgt
nachdem der Voranstrich vollstdndig abgetrocknet, jedoch an
der Oberfldche noch klebrig ist.

Allgemeine Hinweise

« Intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

- Die Trockenszeit ist abhdngig von Temperatur- und Luft-
bewegung sowie Luftfeuchte.
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« Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Dichte 1,0 g/cm?
Trocknungszeit ca. 45 min




weber.Plattenkleber [2K Plattenkleber 2 K
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-kleber / KSK

Anwendungsgebiet

weber.Plattenkleber 2 K wird eingesetzt zur sicheren Verklebung von Perimeter-
ddmm- und Schutzplatten im erdberUhrten Bereich auf Bitumendickbeschich-
tungen, mineralischen Abdichtungen sowie Beton. Geeignet als Plattenkleber fur
alle Wassereinwirkungsklassen. Geignet fUr extrudierte und expandierte Polysty-
rol-Hartschaumplatten.

Produktbeschreibung
weber.Plattenkleber 2 K ist ein I6semittelfreier, 2 Komponentiger Bitumenplatten-
kleber.
Zusammensetzung
- Bitumen, Polystyrol, Additive
Anwendungsgebiet
- zur sicheren Verklebung von Perimeterddmm- und Produkteigenschaften

Schutzplatten im erdberiUhrten Bereich . I6semittelfrei

Produkteigenschaften - standfest

+ l6semittelfrei » hohes Haftvermoégen
* standfest ) - schnelle Durchtrocknung
» hohes Haftvermégen

« auf trockenen und leicht feuchten Untergrinden einsetzbar

Produktdetails
_ - bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”

 Auftragswerkzeug: nach DIN 4030
Zahnkelle, Glattkelle, Traufel

Durchtrocknungszeit:

« streusalz-, und frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

ca. 3 Tage ey .
9 Qualitétssicherung
« Lagerung:
Bei trockener, kuhler, frostfreier, vor Sonnenein- weber.Plattenkleber 2 K unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle durch Eigeniber-
strahlung geschitzer Lagerung im Innenbereich, wachung.

ist das Material im original verschlossenen Gebinde

min. 12 Monate lagerfdhig. Untergrundvorbereitung

Verbrauch / Ergiebigkeit « Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei

WI-E Verklebung punktférmig:  ca.21/m? von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen
W21-E Verklebung vollflachig: ca. 4 1/m? Verunreinigungen sein.

Verpackungseinheiten + Abdichtungslagen missen vollsténdig durchgetrocknet und bitumenvertrdglich

Gebinde Einheit VPE / Palette sein.

Kombigebinde 301 18 Stuck




weber.Plattenkleber 2K

Verarbeitung

Grundierung von Betonuntergrinden:
- webertec 901 ist 110 mit Wasser zu verdinnen.

Mischen:

« Grundmasse und Pulverkomponente (mengenmdRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgerdit,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrégt
mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Verarbeitung:
Im Wandbereich werden die Perimeterddmmplatten je nach

Lastfall, punktweise bei Bodenfeuchte/nicht driickendem Was- Aligemeine Hinweise
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ser, oder vollfdchig bei drickendem Wasser mit weber.Platten- - Bei der Verarbeitung ist grundsétzlich DIN 18533 zu be-
kleber 2 K auf die durchgetrocknete Abdichtung verklebt. achten. Des Weiteren ist die Richtlinie fur Planung und

+ Je nach GroRe der Platten werden bei Punktverklebung 6 bis AusfUhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
8 handtellergroRe Klebepunkte gleichméRig auf der RUckseite Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und das WTA Merk-
jeder Platte verteilt und die Platten versetzt bzw. senkrecht auf blatt ,nachtrégliches Abdichten erdberUhrter Bauteile” zu
die Dichtschicht aufgeklebt. beachten.

- Es ist darauf zu achten, dass die Platten fest auf dem Funda- * Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
mentvorsprung aufstehen und fugenfrei verlegt werden. Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-

feuchtigkeit von 70 %.

FUr die oben beschriebene Punktverklebung von Dadmmplatten

sind ca. 2 Itr./m? weber.Plattenkleber 2 K erforderlich.

Werden Perimeterddmmplatten im Bereich von Druckwasser . i .

. . . . . . « Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
eingesetzt, so sind diese vollfldchig, inkl. PlattenstoRe, mit
weber.Plattenkleber 2 K zu verkleben.

- Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fUr Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

Im Sockelbereich werden geeignete Ddmmplatten mit
weber.Plattenkleber 2 K punktverklebt. AnschlieRend werden
die Dadmmplatten oberhalb des Erdreichs mit z.B. Kunststoff-
TellerdUbeln zusdtzlich befestigt. Nachfolgend kdnnen die
Dammplatten im Sockelbereich mit einem geeigneten Sockel-
putzsystem Uberarbeitet werden.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +3 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte ca. 0,75 kg/dm? der fertigen Mischung
Mischungsverhdltnis in GT 4:1(A:B)

Trockenrickstand ca. 80 Vol-%

Verarbeitungszeit 1bis 2 Stunden

Durchtrocknungszeit abhdngig von der Schichtdicke ca. 3 Tage
Verfullung der Baugrube sofort bei Bodenfeuchte/nichtdrickendem Wasser,

bei Druckwasser nach Durchtrocknung

Reinigung im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992
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weber Bitumenabdichtung

Bitumendickbeschichtungen

Anwendungsgebiet

- zur erdberUhrten AuRenabdichtung

Produkteigenschaften

» schnell regenfest
- fior Wand und Boden

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Schichtdickenkelle, Glattekelle

Durchtrocknungszeit:

min. 3 Tage, je nach Witterung

Lagerung:

Bei trockener, kuhler, frostfreier, vor Sonnenein-
strahlung geschitzer Lagerung im Innenbereich,

ist das Material im original verschlossenen Gebinde

min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

'W1-E: Bodenfeuchte und mind. 4,0 Trockenschicht-
nicht drickendes Wasser 1/m? dicke 23 mm
W4-E: Spritzwasser am mind. 4,0 Trockenschicht-
Wandsockel 1/m? dicke = 3 mm
Als Plattenkleber bei WI-E  ca. 2,0 I/m?

Verklebung punktférmig

Verpackungseinheiten

Gebinde

Einheit

VPE / Palette

Behdlter

301

18 Behdlter

Dickbeschichtung 1K

Anwendungsgebiet
Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwédnden, Bodenplatten, Fundamen-
ten gegen Bodenfeuchte/nichtdrickendes Wasser. Zur Verklebung von Polystyrol-
Hartschaumplatten.

Produktbeschreibung
weber Bitumenabdichtung ist eine 1-komponentige Bitumendickbeschichtung.
CE-geprUft nach DIN EN 15814. PMBC gemdR DIN 18533.

Zusammensetzung

Bitumen, Polystyrol

Produkteigenschaften

« schnell regenfest

« fir Wand und Boden

- streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

« spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

Qualitdtssicherung

weber Bitumenabdichtung unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von
Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-
nigungen sein.

Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,
Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine FUllspachtelung mit webertec 933
zu schlieRen.

Hohlkehlen am Bodenwandanschluss sind mit webertec 933, Radius 5 cm,
auszurunden.

Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sind die kritischen Bereiche am Uber-
gang Boden/Wand, mit webertec 933 Hohlkehlenspachtel HKS gegen rickseitig
einwirkende Feuchte zu schitzen.



weber Bitumenabdichtung

Verarbeitung

Grundierung:
- webertec 901 ist 1: 10 mit Wasser zu verdinnen.

« Porenbeton und sandende Untergrunde sind mit
weber.prim 900 zu grundieren.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StolRfugen
bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit der
Dickbeschichtung durchzufihren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschéadigt
werden.

Fldchenabdichtung: Allgemeine Hinweise

- Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf- i ) )
bringen der 2. Abdichtungsschicht kann frisch in frisch erfolgen. + Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.

- Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (WI1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden- « Erst nach vollsténdiger Abbindung und Durchtrocknung darf
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als die Verklebung von Schutz- und Dadmmplatten sowie das
Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt VerfUllen der Baugrube erfolgen.
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht. + FUr den Abdichtungsschutz empfehlen wir unsere viies-
kaschierte Dran-/Schutzmatte weber.sys 983.
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- Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und AusfUh-
rung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumen-
dickbeschichtungen (PMBC) zu beachten.

« Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

« Bei drohendem Regen, hoher Luftfeuchte sowie kUhler Wit-
terung empfehlen wir webertec Superflex 10 einzusetzen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Nicht einsetzen bei ,drickendem Wasser” sowie bei ,nicht
drickendem Wasser auf erdUberschitteten Decken”.

« Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fUr Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 Itr./m?2 ist gesondert zu kalkulieren.

« Vollpaletten nicht stapeln

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur
Dichte ca. 0,70 kg/dm?
Reinigung im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992




eber.te nerfle ore Dickbeschichtung 1/2 K

= o ‘i

Polystyrolgefulite, hochflexible 1- oder 2-Komponenten-Bitumendickbeschichtung zur sicheren

Bauwerksabdichtung

Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwdnden, Bodenplatten, Funda-
menten. Zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Nass- und Feuchtréumen,
Balkonen, Terrassen (nicht unterwohnt). Zum Verkleben von Polystyrol-Hart-
schaumplatten.

Produktbeschreibung

weber.tec Superflex more ist eine 1- bzw. 2-komponentige Bitumendickbeschich-
tung. CE- geprift nach DIN EN 15814. PMBC gemdf DIN 18533.

Produkteigenschaften

« |6semittelfrei

. « hoch flexibel und rissuberbrickend
Anwendungsgebiet

« hoher Trockenrickstand, = 90 %
- zur erdberUhrten AuRenabdichtung " X X . . i X
. zur Zwischenabdichtung unter Estrichen « fUr alle mineralischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwerk

- for Wand und Boden erforderlich

Produkteigenschaften + fir Wand und Boden

« hoch flexibel und rissiberbrickend * schnell regenfest

. hoher Trockenriickstand « streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

+ schnell regenfest - besténdig gegen betonangreifende Wasser bis zum Grad ,stark angreifend”

Produktdetails nach DIN 4030

- Auftragswerkzeug: Schichtdickenkelle, Glattekelle « spritzbar mit Peristaltik- Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
+ Durchtrocknungszeit: min. 3 Tage z.B Wagner PC 1030 mit LuftunterstUtzung
« Lagerung: Bei trockener, kUhler, frostfreier, vor . .

Sonneneinstrahlung geschitzer Lagerung im Qualitgtssicherung

Innenbereich, ist das Material im original ver-
schlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit Untergrundvorbereitung

WI-E: Bodenfeuchte und nicht - mind. Trockenschicht- » Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von

webertec Superflex more unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

driickendes Wi 351/m:  dicke=3 . ) . )
rockendes Wasser /S V/m icke =3 mm Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-

W21-E: Drickendes Was- mind. Trockenschicht- . .

ser < 3 m Eintauchtiefe 4,5 1/m? dicke = 4 mm nigungen sein.

WS3-E: Nicht driicken- mind. Trockenschicht- - Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,

des Wasser (erdUber- 451/m?  dickez4mm Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

schittete Decken)

« Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sind die kritischen Bereiche am Uber-

W4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht- . . .
Wandsockel 351/m*  dickez3mm gang Boden/Wand, mit webertec 933 Hohlkehlenspachtel HKS gegen rickseitig
Als Plattenkleber bei W1-E ca.2l/m? einwirkende Feuchte zu schitzen.

Verklebung punktférmig

» Fugen und Vertiefungen > 5mm sind durch eine Fullspachtelung mit webertec 933

Verpackungseinheiten zu schliefen.

Gebinde Einheit VPE / Palette » Hohlkehlen am Bodenwandanschluss sind mit webertec 933, Radius 5 cm,
Dose 1,7 kg 9 Stick/Karton auszurunden.
Behdlter 281 18 Stuck

156 W
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Verarbeitung

Grundierung:

weber.tec 901 ist 110 mit Wasser zu verdUnnen.

Porenbeton und sandende Untergrinde sind mit
weber.prim 900 zu grundieren.

Mischen bei 2 Komp. Verarbeitung:

Grundmasse und Pulverkomponente (mengenméRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgeréit,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrégt
mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit

der Dickbeschichtung durchzufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt

werden.

Flachenabdichtung:

Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte moglichst frih erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschdadigt
wird. Bei Bodenfeuchte/ nicht drickendem Wasser (W1-E)
kénnen die Auftrége frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht drUckendem Wasser auf erdUberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-

weber.tec Superflex more

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.

Erst nach vollsténdiger Abbindung und Durchtrocknung
darf die Verklebung von Schutz- und Dédmmplatten sowie
das VerfUllen der Baugrube erfolgen. Bei Druckwasser sind
Schutz-/Démmplatten mit 2-komponentigen Dickbeschich-
tungen, z.B. webertec Superflex 10 zu verkleben.

FUr den Schutz des Abdichtsystems webertec Superflex more
empfehlen wir unsere vlieskaschierte Dran-/Schutzmatte
weber.sys 983.

Verarbeitungszeit und Uberarbeitbarkeit beziehen sich auf
eine Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 70 %.

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und Aus-
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fOhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) zu beachten.

Besondere Hinweise

« Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fur Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als

Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt

und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen driickendes Wasser (W21-E)

erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung

von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 Itr./m? ist gesondert zu kalkulieren.

- Bei drohendem Regen, hoher Luftfeuchte sowie kihler
Witterung ist webertec Superflex more 2-komponentig zu
verarbeiten

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur
Dichte ca. 0,70 kg/dm?

Reinigung im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992

Mischungsverhdltnis 28 | Grundmasse/1,7 kg Pulver




weber.tec 915 Dickbeschichtung 1/2 K

e
?
il

c
Q
o
c
=
whed
=
S
=
O
(7))
()]
O
i~
o
©
c
o
E
=)
=
m

Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwédnden, Bodenplatten, Fundamen-
ten. Ferner zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten.
Produktbeschreibung
webertec 915 ist eine 1- bzw. 2-komponentige Bitumendickbeschichtung.
CE-geprUft nach DIN EN 15814. PMBC gemdR 18533.

Zusammensetzung

Bitumen, Polystyrol

Produkteigenschaften

« schnell regenfest

Anwendungsgebiet . .
« flexibel, rissuberbrickend
» zur erdberUhrten AuRenabdichtung .

» hoher Trockenrickstand, ca. 90 %

Produkteigenschaften - streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

- flexibel
- schnell regenfest
 fir Wand und Boden

Produktdetails

» Auftragswerkzeug: Schichtdickenkelle, Glattekelle

« Durchtrocknungszeit: min. 3 Tage Qualitdtssicherung

« Lagerung: Bei trockener, kihler, frostfreier, vor
Sonneneinstrahlung geschitzer Lagerung im
Innenbereich, ist das Material im original ver-
schlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfdhig.

- bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”
nach DIN 4030

« spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung.

webertec 915 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle.

Untergrundvorbereitung

T 3 « Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von

Verbrauch / Ergiebigkeit . ) ) .
Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-

WI1-E: Bodenfeuchte und mind. Trockenschicht- . .
nicht drickendes Wasser 3,51/m? dicke = 3 mm nigungen sein.
W21-E: Drijckendes Wasser < mind. Trockenschicht- - Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,
3 m Eintauchtiefe 451/m?  dickez4mm Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.
W3-E: Nicht drickendes mind. Trockenschicht- . . . . .
Wasser (erdiberschittete 451/m*  dicke s 4 mm « Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine FUllspachtelung mit webertec 933
Decken) zu schlieRen.
WA4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht- « Hohlkehlen am Bodenwandanschluss sind mit webertec 933, Radius 5 cm,
Wandsockel 3,51/m?  dicke 23 mm

auszurunden.

Als Plattenkleber bei W1-E ca.21/m?
Verklebung punktférmig

Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung sind die kritischen Bereiche am Uber-
gang Boden/Wand, mit weber.tec 933 Hohlkehlenspachtel HKS gegen rickseitig

Verpackungseinheiten einwirkende Feuchte zu schitzen.

Gebinde Einheit VPE / Palette
Dose 2kg 9 Stuck/Karton
Behdlter 101 60 Behdlter
Behdlter 301 18 Behdlter

156 W
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Verarbeitung

Grundierung:

- webertec 901 ist 1: 10 mit Wasser zu verdinnen.

« Porenbeton und sandende Untergrunde sind mit
weber.prim 900 zu grundieren.

Mischen bei 2 Komp. Verarbeitung:

« Grundmasse und Pulverkomponente (mengenmdRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgeréit,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrégt
mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit
der Dickbeschichtung durchzufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt
werden.

Flachenabdichtung:

- Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte moglichst frih erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschdadigt
wird. Bei Bodenfeuchte/nicht driickendem Wasser (W1-E)
kénnen die Auftrége frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht drUckendem Wasser auf erdUberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als
Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen driickendes Wasser (W21-E)
erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung
von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

weber.tec 915

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

« Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.
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« Erst nach vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung
darf die Verklebung von Schutz- und Dédmmplatten sowie
das VerfUllen der Baugrube erfolgen. Bei Druckwasser sind
Schutz-/Démmplatten mit 2-komponentigen Dickbeschich-
tungen, z.B. weber.tec Superflex 10 zu verkleben.

« FUr den Abdichtungsschutz empfehlen wir unsere vlies-
kaschierte Drén-/Schutzmatte weber.sys 983.

« Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und Aus-
fuhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) zu beachten.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Besondere Hinweise

» Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fUr Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 Itr./m? ist gesondert zu kalkulieren.

- Bei drohendem Regen, hoher Luftfeuchte sowie kUhler
Witterung ist webertec 915 2-komponentig zu verarbeiten.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte

ca. 0,7 kg/dm?

Reinigung

im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992

Mischungsverhdltnis

30 | Grundmasse/2 kg Pulver




weber.tec Superflex 10

.

Bitumendickbeschichtungen

Polystyrolgefilite, hochflexible und radondichte 2-Komponenten-Bitumendick- WEIKE

Radondichte Dickbeschichtung 2 K

i
=~ GRUND-
SORTMENT

h& sicher

beschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung

Anwendungsgebiet

« zur erdberUhrten AuRenabdichtung

« zur Zwischenabdichtung unter Estrichen

- for Wand und Boden

Produkteigenschaften

« hochflexibel, rissiberbrickend
« hoher Trockenrickstand, = 90 %
- schnell regenfest, radondicht

Produktdetails

- Auftragswerkzeug: Schichtdickenkelle, Glattekelle

» Durchtrocknungszeit: ca. 2-3 Tage

- Lagerung: Bei trockener, kuhler, frostfreier, vor
Sonneneinstrahlung geschitzer Lagerung im
Innenbereich, ist das Material im original ver-
schlossenen Gebinde min. 12 Monate lagerfdhig

Verbrauch / Ergiebigkeit

W1-E: Bodenfeuchte und mind. Trockenschicht-
nicht drickendes Wasser 3,51/m? dicke =23 mm
W21-E: Drickendes Wasser mind. Trockenschicht-
< 3 m Eintauchtiefe 4,51/m? dicke =2 4 mm
W3-E: Nicht drickendes mind. Trockenschicht-
Wasser (erdiberschittete 4,5 1/m? dicke = 4 mm
Decken)

W4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht-
Wandsockel 3,51/m? dicke 23 mm
Als Plattenkleber bei W1-E ca.2|/m?

Verklebung punktférmig

Als Plattenkleber bei W21-E ca. 4 |/m?

Verklebung vollflachig

Verpackungseinheiten

VPE / Palette

Gebinde Einheit

Kombigebinde 301

18 Stuck

158 W

-—

Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwédnden, Bodenplatten, Fundamen-
ten und Tiefgaragendecken. Des Weiteren kann die Abdichtung unter Estrichen
zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchtrdumen, nicht unterwohnten Bal-
konen oder Terrassen eingesetzt werden. Ferner kann das Produkt zur Verklebung
von Polystyrol-Hartschaumplatten verwendet werden.

Produktbeschreibung

webertec Superflex 10 ist eine 2-komponentige Bitumendickbeschichtung, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis. CE-geprUft nach DIN EN 15814.
PMBC gemdfR 18533.

Zusammensetzung

Kunststoffe, Bitumenemulsion, Fullstoffe

Produkteigenschaften

umweltfreundlich, weil I6semittelfrei

hochflexibel, rissiberbrickend

hoher Trockenrickstand, = 90 %

« 1,1 mm Frischschichtdicke ergibt ca. 1 mm Trockenschicht

schnell regenfest, nach ca. 2,5-3 Stunden bei 4 mm Schichtdicke

fUr alle mineralischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwerk
erforderlich

bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”
nach DIN 4030

streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

radongasdicht

spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

Qualitétssicherung

webertec Superflex 10 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von
Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-
nigungen sein.

Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,
Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine FUllspachtelung mit webertec 933
zu schlieRen.



Verarbeitung

Grundierung:
- webertec 901 ist 110 mit Wasser zu verdinnen.

Porenbeton und sandende Untergrinde sind mit

weber.prim 900 zu grundieren.

Mischen:

Grundmasse und Pulverkomponente (mengenméRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgeréit,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrégt
mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite, ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit
der Dickbeschichtung durchzufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt
werden.

Flachenabdichtung:

Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte moglichst frih erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschdadigt
wird. Bei Bodenfeuchte/nicht driickendem Wasser (W1-E)
kénnen die Auftrage frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht drUckendem Wasser auf erdUberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als
Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen drickendes Wasser (W21-E)
erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung
von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

weber.tec Superflex 10

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.

Erst nach vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung darf
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

FUr den Schutz des Abdichtsystems empfehlen wir unsere
vlieskaschierte Drén-/Schutzmatte weber.sys 983.

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und Aus-
fOhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und das WTA Merk-
blatt ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter Bauteile” zu
beachten.

Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Bei der Abdichtung von wasserundurchlédssigen Betonbau-
werken im Bereich von Arbeits- und StoRRfugen von Beton-
fertigteilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Besondere Hinweise

« Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fur Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 Itr./m? ist gesondert zu kalkulieren.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+1 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte

ca. 0,75 kg/dm? der fertigen Mischung

Druckfestigkeit

C2A nach DIN EN 15814

Mischungsverhdltnis in GT

4,45:1(A:B)

Trockenrickstand

2 90 Vol-%

Verarbeitungszeit

1bis 2 Stunden

Reinigung

im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992

c
Q
(o]
c
=)
whed
L
S
L
(8]
(7]
Q
0
i~
)
©
c
(]
E
=)
=
m




Anwendungstipps

Allgemeine Hinweise fir Abdichtungen mit Dickbeschichtungen

Zu beachtende Regelwerke, vertragsrechtliche Hinweise

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533, Abdichtung von
erdberUhrten Bauteilen zu beachten. Desweiteren sind die ,Richt-
linie fUr die Planung und AusfUhrung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC)*, die ,Richtlinie fUr die Pla-
nung und AusfUhrung von Abdichtungen mit flexiblen polymer-
modifizierten Dickbeschichtungen (FPD)", die ,Richtlinie fUr die
Planung und AusfUhrung von Abdichtungen erdberUhrter Bau-
teile mit flexiblen Dichtungsschlémmen” und das WTA-Merkblatt:
Nachtragliches Abdichten erdberUhrter Bauteile 4—6" zu beach-
ten. Bei der Abdichtung von wasserundurchldssigen Betonbau-
werken im Bereich der Arbeits- und StoRfugen von Betonfertig-
teilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Vertragsrechtliche Hinweise

webertec Superflex D 24 ist in DIN 18533 nicht geregelt. Der Auf-
traggeber ist auf diese Abweichung zur DIN 18533 ausdrucklich
hinzuweisen. Uber den Inhalt dieser Aufkldarung hat der Auftrag-
nehmer eine Niederschrift zu fertigen und aus Beweisgrinden
vom Auftraggeber unterschreiben zu lassen.

AnschlieRend ist entsprechend VOB, Teil C der DIN 18 336,
Abschnitt 0.3, die Abdichtung mit webertec Superflex D 24 im
Leistungsverzeichnis zu vereinbaren.

Wassereinwirkungsklassen

Vor der AusfUhrung der Abdichtung ist die Wassereinwirkungs-
klasse gemdR DIN 18533 eindeutig zu bestimmen.

A) Abdichtungen gegen Bodenfeuchte/nicht driickendes
Wasser — DIN 18533 — WI1-E

Die Wasserbeanspruchungklasse liegt vor, wenn das Baugeldnde
bis zu einer ausreichenden Tiefe unter der Fundamentsohle und
das Verfullmaterial aus stark durchldssigen Béden wie z.B. Sand
oder Kies bestehen. Ebenfalls ist die Beanspruchungsgruppe
Bodenfeuchte/nichtdrickendes Wasser gegeben, wenn bei weni-
ger durchldssigen Béden eine Drdnung nach den Angaben der
DIN 4095 ,Drdnung baulicher Anlagen” ausgefUhrt wird. Die Dick-
beschichtung ist in mindestens zwei Arbeitsgdngen auf die grun-
dierte und anschlieRend mit einer vollfldchigen Kratzspachtelung
versehenen Fldche aufzutragen. Die Trockenschichtdicke muss
mindestens 3 mm betragen.

B) Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser auf
erdUberschitteten Decken — DIN 18533 - W-3

Das auf erdUberschittete Decken einwirkende Niederschlags-
wasser wird Uber Gefdlle oder Drdnage abgeleitet.

Eine Anstaubewdsserung darf 10 cm Hohe nicht Uberschreiten.
Die Dickbeschichtung, z.B. weber.tec Superflex 10, ist auf die grun-
dierte und anschlieRend mit einer vollfldchigen Kratzspachtelung
versehenen Fldche in mindestens zwei Arbeitsgdngen aufzubrin-
gen. Die Trockenschichtdicke muss mindestens 4 mm betragen.
Es ist zusdtzlich vor dem letzten Arbeitsgang das weber.sys 981
einzubetten.

C) Abdichtungen gegen méRige Druckwasserbelastung
DIN 18533 - W2.1-E

Druckendes Wasser ist Wasser, das von auRken Druck auf das
Bauwerk ausubt. Die Beanspruchungsgruppe mdRiges Druck-
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wasser liegt bei Druckwasserbelastung bis 3 m Wassersdule vor.
Die Wassereinwirkung drickendes Wasser wird unterschieden in
aufstauendes Sickerwasser, Hochwasser und Grundwasser. Bei
wenig durchléssigen Béden, mit einem Durchldssigkeitsbeiwert
<10"* m/s, muss damit gerechnet werden, dass sich in den
Arbeitsrdumen eindringendes Sickerwasser vor den Bauteilen
zeitweise aufstaut und dieses als Druckwasser beansprucht.
DrUckendes Wasser ist ebenfalls anzunehmen, wenn Grundwas-
ser das Bauwerk beansprucht oder eine zeitweise Druckwasser-
situation durch Hochwasserbelastung vorliegt. Die Dickbeschich-
tung ist in mindestens zwei Arbeitsgdngen auf die vorher grun-
dierte und anschlieRend vollfldchig kratzgespachtelte Fldche auf-
zutragen. Vor dem letzten Arbeitsgang ist die Verstédrkungsein-
lage weber.sys 981 einzuarbeiten und anschlieRend vollfldchig zu
Uberspachteln. Die Mindesttrockenschichtdicke muss 4 mm be-
tragen.

D) Spritzwasser am Wandsockel W4-E

Es wirkt Spritz- bzw. Sickerwasser am ein- oder zweischaligen
Wandsockel ein. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist
eine Wandsockelabdichtung von ca. 20 cm unter GOK bis ca. 30
cm Uber GOK auszufUhren. Die Dickbeschichtung ist in mindes-
tens zwei Arbeitsgdngen auf die vorher grundierte und anschlie-
Rend vollfidchig kratzgespachtelte Fldche aufzutragen. Die Min-
desttrockenschichtdicke muss 3 mm betragen.

Alternativ kann die Abdichtung mit flexiblen Dichtungsschldm-
men (MDS) oder flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschich-
tungen (FPD) in 2 Auftrégen erfolgen. Die Trockenschichtdicke
betrdgt 2 mm. FUr die Abdichtung gegen Kapillarwasser in und
unter Wanden empfehlen wir den Einsatz von flexiblen Dich-
tungsschlémmen (MDS), wie z.B webertec Superflex D 2, oder
flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD),

wie z.B. webertec Superflex D 24.



Allgemeine Hinweise fir Abdichtungen mit Dickbeschichtungen

Untergrinde und Untergrundvorbereitung

Geeignet sind Untergrinde wie Kalksandstein, Ziegelstein, Beton-
stein, Beton, Porenbeton, Putz und Estrich, bei den Wassereinwir-
kungsklassen WI1-E, W21-E, W3-E, W4-E. Bei drickendem Wasser
muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045 entsprechen, bei Bo-
denabdichtungen gegen driuckendes Wasser erfolgt der Auftrag
der Abdichtung auf der Sauberkeitsschicht, d.h. unterhalb der
Bodenplatte.

Die Sauberkeitsschicht ist im Randbereich zu verstdrken. Der
Untergrund muss frostfrei, fest, tragfdhig, eben, frei von Teer-
pech, Nestern und klaffenden Rissen, Graten und von schadli-
chen Verunreinigungen sein. Kanten mUssen gefast und Kehlen
sollten gerundet (produktabhédngig mit geeignetem Hohlkehlen-
mértel webertec 933) sein. Die Verarbeitung kann auf trockenem
oder leicht feuchtem aber saugféhigem Untergrund erfolgen.
Feuchter Untergrund verldngert die Durchtrocknungszeit.
Hervorstehende Mortelreste sind abzuschlagen, Bankettkanten
sind von Bauschutt und Erdreich zu befreien.

Zementleim, Mértelreste und andere haftungsmindernde Bestand-
teile sind vollstdndig mit geeignetem Gerdt, z.B. Hand-Diamant-
Schleifmaschinen, zu entfernen.

Offene StoRfugen bis 5 mm Fugenbreite sind durch eine Full- und
Kratzspachtelung mit der Dickbeschichtung zu schliefRen. Bei
Fugen > 5 mm Breite, wie beispielsweise Morteltaschen, offenen
StoRfugen, ist eine Fullspachtelung mit webertec 933 auszufUh-
ren. Bei haufwerksporigem Untergrund (z.B. Beton- oder Leichtbe-
tonsteinen) ist bei drickendem Wasser durch Auftragen eines
Putzes der Mortelgruppe lll eine geschlossene Oberfldche her-
zustellen.

Nach der Untergrundvorbereitung erfolgen Grundierung, die
Ausfuhrung der Detailpunkte sowie die vollfldchige Kratz- und
FuUllspachtelung.

Ausfihrungsdetails

Abdichtung unter Wénden

Wurde als Horizontalabdichtung eine Bitumenbahn nach DIN
18533 verwendet, so muss diese auRen bUndig und nach innen
ca. 10 cm Uber das Mauerwerk hinausragen. Wird die Horizontal-
abdichtung aus einer flexiblen Dichtungsschldmme hergestellt,
so ist nach Erhdrten der Sohlenplatte vor Erstellung der Keller-
wdnde, die flexible Dichtungsschldmme webertec Superflex D 2
oder webertec Superflex D 24 unter allen KellerauRen- und -innen-
wdnden; (Uberstand bei KellerauRenwénden innen ca. 10 cm,
auRen inkl. gesamten Fundamentvorsprung und ca. 10 cm auf die
Stirnfléchen; bei Kellerinnenwénden jeweils 10 cm) aufzutragen.
Der Auftrag erfolgt in zwei Arbeitsgdngen im Streichverfahren.

Kratzspachtelung

Bei porigen, lunkerreichen Fléchen (insbesondere Beton) sowie
oberflachenprofilierten Mauersteinen ist die vollfldchige Kratz-
spachtelung auch erforderlich, um Blasenbildung zu vermeiden,
bzw. den Untergrund zu egalisieren. Die Kratzspachtelung muss
vor dem Auftrag der eigentlichen Abdichtungsschicht soweit
durchgetrocknet sein, dass sie durch den darauf folgenden Auf-
trag nicht beschddigt wird. Bei unverputztem Mauerwerk aus
groRformatigen Steinen sind offene StoRfugen bis zu einer max.
Fugenbreite von 5 mm durch eine FUll- und Kratzspachtelung mit
Dickbeschichtung zu schlieRen.

Fugen

Gebdudetrennfugen werden mit den Abdichtbdndern webertec
Superflex B 240 Endstickband, weber.tec Superflex B 240 oder B 400
dauerhaft abgedichtet. Sie werden im erdberUhrten Wandbe-
reich an den Fugenrédndern mit der Dickbeschichtung, im Bereich
von Bodenfugen auf der Bodenplatte (bei Druckwasser auf der
Sauberkeitsschicht unterhalb der Bodenplatte mit Reaktionsharz
weber.xerm 848) verklebt. Die oberseitigen Rédnder werden mit
der Dickbeschichtung Uberspachtelt und spdter in die Fldchen-
abdichtung eingebunden.

Arbeits-StoRfugen — WU-Betonbauwerke (nur bei Vorliegen
entsprechender allg. bauaufsichtlicher Priifzeugnisse)

Nach Grundierung und Kratzspachtelung erfolgt die Abdichtung
der FertigteilstéRe und des Uberganges WU-Bodenplatte/Beton-
fertigteil mit der Dickbeschichtung in einer Breite von ca. 50 cm
in zwei Arbeitsgdngen unter mittiger Einarbeitung von weber.sys
981 (30 cm breiter Streifen).

Die Mindesttrockenschichtdicke der Abdichtung betrdgt 4 mm.
Im Ubergang Boden/Wand ist die Abdichtung ca. 15 cm auf die
Stirnfldche der wasserundurchldssigen Bodenplatte herunterzu-
fUhren. Die allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnisse der
empfohlenen Produkte weber.tec Superflex 10/100 S und weber.tec
Superflex D 24 sind zu beachten.

Durchdringungen

Bei Abdichtungen nach DIN 18533 — WI1-E ist die Abdichtung
hohlkehlenartig an die Durchdringung anzuarbeiten oder in Kom-
bination mit z.B. Doyma RohrdurchfUhrungssystem auszufUhren.
Bei Abdichtungen gegen Druckwasser ist der Anschluss unter
Einarbeitung der Verstdrkungslage aus weber.sys 981 an geprufte
Hausanschlusssysteme mit Klebeflanschen — Flanschbreite = 50
mm, bzw. Flanschbreite = 120 mm - bei ungepriftem Klebeflansch
auszufUhren. Ansonsten ist der Anschluss mittels Los- und Fest-
flanschkonstruktionen mit vorgefertigter Dichtmanschette aus-
zufUhren. Die Vlieskaschierung der Dichtmanschette ist in die
Abdichtung einzuarbeiten

An-/Abschlisse

Sockelzone im Bereich der spdteren Geldndeoberkante sind mit
webertec Superflex D 2/D 24 bis ca. 30 cm unter spétere GOK zu
beschichten. Im Sockelbereich ist die Dichtungsschldmme plan-
mdRig (Regelfall 300 mm Uber Gelénde) hochzufUhren, um aus-
reichende Anpassungsmdglichkeit des Geldndes sicherzustellen.
Im Endzustand muss die Abdichtung mind. 150 mm Uber Geldnde
angeordnet sein. Der Ubergang von der Dichtungsschlémme zur
Dickbeschichtung muss ca. 20 cm Uberlappen.

Bei der Kombination der Fldchenabdichtung mit einer WU-Beton-
Bodenplatte (Bodenplatte bemessen und erstellt nach ,Prinzip
WeiRe Wanne”) muss der Anschluss an die WU-Beton-Boden-
platte mit besonderer Sorgfalt erfolgen (siehe Abschnitt Unter-
grundvorbereitung).

2-komponentige Weber Dickbeschichtungen ermdglichen naht-
und fugenlose Ubergdnge zwischen der Hohlkehlenabdichtung
und der Fldchenabdichtung. Die Fldchenabdichtung wird Uber
den Fundamentvorsprung abwadrts, mind. jedoch 15 cm ausge-
fohrt.

Anschluss an PVC:

Untergrund anrauen und hohlkehlenartig mit Dickbeschichtung
anarbeiten.

Anschluss an Metalloberflachen:

1. webertec Superflex D 2/D 24:

Nichteisenmetalle Aluminium, Zink entfetten mit weber.sys 992,
im Anschluss mit webertec 827 S Uberarbeiten und mit ofenge-
trocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen. Danach mit
Reaktivabdichtung anschlieRen. Alle anderen Metalle werden
nach der Entfettung direkt mit Reaktivabdichtung Uberarbeitet.

2. Bitumendickbeschichtung:
Grundierung mit webertec 902, nach dem Abluften der Losemit-
tel, wird die PMBC angearbeitet.
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Anwendungstipps

Hohlkehlen

Die Hohlkehle im Anschluss Boden/Wand kann produktabhéngig
aus 2 K-Bitumendickbeschichtungen z.B. webertec Superflex 10
erstellt werden.

Zur Ausbildung der Hohlkehlen eignet sich am besten der Hohl-
kehlenschlitten oder eine Zungenkelle. Der Radius der Hohlkehle
soll max. 2 cm betragen. Die Hohlkehle ist vor rickwdrtiger Durch-
feuchtung zu schitzen.

Ist mit rOckwdrtiger Durchfeuchtung oder ungunstigen Durch-
trocknungsverhdltnissen im Bereich der Hohlkehle zu rechnen,
ist die Hohlkehle aus webertec 933 Dichtungsspachtel auszufUh-
ren. Zum Schutz der Hohlkehle und des Fundamentvorsprungs
wird empfohlen, ein gefastes DdMmM-/schutzelement auf dem
Fundamentvorsprung nach vollstdndiger Durchtrocknung der
Abdichtung mit der Dickbeschichtung zu verkleben.

Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen/
Bitumenanstrichen

Vorhandene Bitumendickbeschichtungen oder alte Bitumenan-
striche, z.B. Deckaufstriche (kalt zu verarbeiten), sind als Unter-
grund geeignet. Sie mUssen eine ausreichende Festigkeit fur die
Aufnahme einer neuen Bitumendickbeschichtung besitzen.
Weiche Bitumendickbeschichtungen, z.B. kationische Bitumen-
emulsionen und Bitumen-Latexanstriche, sowie HeiRbitumen-
untergrinde sind als Untergrund nicht geeignet. Im oberen An-
schlussbereich (Spritzwassersockel) und im Bereich des Boden-/
Wandanschlusses sind Altbitumenuntergrinde grundsdtzlich bis
auf den tragfdhigen, mineralischen Untergrund zu entfernen.
Vorhandene, festhaftende Bitumendickbeschichtungen/Bitumen-
anstriche mit Hochdruckreiniger von allen haftungsmindernden
und losen Bestandteilen befreien. Die FlaGchen mit vorhandenen,
festhaftenden Bitumendickbeschichtungen/Bitumenanstrichen
erhalten eine Kratzspachtelung mit der flexiblen Dichtungs-
schldmme webertec Superflex D 2 bzw. Reaktivabdichtung
webertec Superflex D 24 (Verbrauch: webertec Superflex D 2/D 24
im Wandbereich ca. 0,7 kg/ma).

Bereiche in denen die Altabdichtung vollstdndig entfernt wurde,
z.B. oberer Wandabschluss/Sockel erhalten eine Egalisierungs-
spachtelung aus webertec 933 bzw. nach Grundierung mit
weber.prim 900 eine Kratzspachtelung aus webertec Superflex D 24.
Am FuRpunkt wird eine Hohlkehle aus webertec 933 aufgebracht.
Hierzu wird aus dem selben Moértel zundchst eine schidmmfdhig
eingestellte Haftbricke aufgetragen. Im Anschluss wird frisch in
frisch die Hohlkehle aus webertec 933 aufgetragen. Nach Aus-
hdrtung wird der komplette FuRpunktbereich mit webertec 933
abgespachtelt. Nach Durchtrocknung erfolgt die Neuabdichtung
in 2 Lagen mit PMBC bzw. weber.tec Superflex D 24 — mit grund-
sdtzlich vollflachiger Gewebeeinarbeitung..

Prifungen/Dokumentation

Prifungen:
1. Schichtdickenkontrolle

Die Schichtdickenkontrolle erfolgt im frischen Zustand durch den
Materialverbrauch und durch das Messen der Nassschichtdicke.
Handwerklich bedingt sind Schwankungen der Schichtdicke beim
Auftragen des Materials nicht auszuschlieRen. Die Messung der
Nassschichtdicke erfolgt gemdfR DIN 18533 an mindestens 20
Punkten, je AusfUhrungsobjekt bzw. je 100 m? an diagonal verteil-
ten Messpunkten.

2. Durchtrocknung

Die Durchtrocknung wird an einer Referenzprobe zerstérend
durch Anschneiden durchgefUhrt. Die Referenzprobe besteht aus
dem am Objekt vorliegenden Untergrund (z.B. Mauerstein) und
wird in der Baugrube gelagert.

3. Dokumentation
Bei Abdichtungen nach DIN 18533-W21 E sind die Schichtdicken-
kontrollen und die Durchtrocknungskontrollen zu dokumentieren.
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Balkone/Terrassen

Bei der Abdichtung von nicht unterwohnten Balkonen, Terrassen
und auskragenden Platten gem DIN 18531-5 ist die Abdichtung
seitlich bis zur spdteren Oberkante des Estrichs hochzufUhren.
In Kehlen und Kanten ist weber.sys 981 einzuarbeiten. Der Spritz-
wasserbereich oberhalb des Estrichs bzw. ca. 15 cm unterhalb des
Estrichs (zur Uberlappung) ist vorab mit der flexiblen Dichtungs-
schldmme weber.tec Superflex D 2 abzudichten. Nach Durch-
trocknung der Abdichtungsschicht wird als Schutz- und Gleit-
schicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt.

Abdichtungsschutz/Dréanschichten

Die Abdichtung erreicht ihre endgultigen Eigenschaften nach
vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung. Erst dann durfen
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten, das Verfullen der
Baugrube, die Einstellung der Grundwasserhaltung usw. erfolgen.
Es ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsschicht nicht durch
Regenwasser hinterlaufen werden kann. Auch sollte sie nicht un-
geschutzt Uberwintern. Es durfen weder Lehm noch Bauschutt
oder Gerdll unmittelbar an die durchgehdrtete Abdichtung ge-
schittet werden. Punkt- und linienférmige Belastungen dirfen
nicht auftreten. Wellplatten und einschichtige Noppenfolien sind
als AnfUllschutz nicht geeignet. Bei der Verwendung von EPS-
Schutzplatten als Anfillschutz sind Vertikalbewegungen der
Platten durch z.B. Gleitvliese oder Fillsand (nicht bindig) aus-
zuschlieRen. Wir empfehlen den Schutz mit weber.sys 983
Drédnmatte.

weber.sys 983 eignet sich als Schutzschicht fir alle Wasserein-
wirkklassen. Ist zur Sicherstellung des Lastfalles nicht dricken-
des Sickerwasser bei wenig durchldssigen Béden eine Drdnung
nach DIN 4095 auszufUhren, kann ebenfalls weber.sys 983 als
Vertikaldrdn eingesetzt werden.

Perimeterddmmung

Die Warmeddmmung im Kellerboden- und KellerauRenwandbe-
reich darf nur mit zugelassenen Perimeterddmmplatten erfol-
gen. Im Bodenbereich werden Perimeterddmmplatten auf der
Sauberkeitsschicht mit der Dickbeschichtung punktweise oder
vollfiachig verklebt. Im Wandbereich werden die Ddmmplatten
punktweise mit der Dickbeschichtung auf die durchgetrocknete
Abdichtung verklebt. Je nach GréRe der Platten werden 6 bis 8
handtellergroRe Klebepunkte gleichmdRig auf der Ruckseite je-
der Platte verteilt und die Platten versetzt bzw. senkrecht auf die
Dichtschicht aufgeklebt. Es ist darauf zu achten, dass die Platten
am Fundamentvorsprung fest aufstehen.

FUr die oben beschriebene Punktverklebung von Ddmmplatten
sind ca. 2 I/m2 Dickbeschichtung erforderlich. Werden Perimeter-
dammplatten im Bereich von drickendem Wasser eingesetzt, so
sind diese vollfldchig mit 2 K-Dickbeschichtung zu verkleben.

Die seitlichen Plattenrénder sind durch umlaufendes Verspach-
teln mit der Dickbeschichtung vor eindringendem Wasser zu
schitzen. Damit Abdichtung und Dadmm- bzw. Schutzplatten
keinen thermischen Spannungen ausgesetzt werden, sollte das
VerfUllen der Baugrube zeitnah nach dem Aufbringen des Ab-
dichtungsschutzes/der Perimeterdammung erfolgen.

Im Sockelbereich werden Sockelddmmplatten mit der Dickbe-
schichtung punktverklebt. AnschlieRend werden die Dammplat-
ten oberhalb des Erdreichs mit Kunststoff-TellerdUbeln zusdtzlich
befestigt. Es folgt eine Armierungsschicht. Als Endbeschichtung
dient ein Sockeloberputz.

Weitere Planungsunterlagen sind die Detailskizzen und die
Weber Musterleistungsverzeichnisse.



Allgemeine Hinweise fir Abdichtungen mit Dickbeschichtungen

Weitere Hinweise

Dickbeschichtungen sind nicht vertrdglich mit Nichteisenmetal-
len wie z.B. Aluminium und Zink.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewdhrleistung kann des-
halb nur fUr die GUte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber fur die erfolg-
reiche Verarbeitung Ubernommen werden.

MaRnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus
dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind
zu beachten.

Verdnderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten,
behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die Uber den
Rahmen dieser Schrift hinausgehen, bedurfen der schriftlichen
Bestdtigung.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestim-
mungen, die z.B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen,
sind vom Empfdnger unseres Produktes in eigener Verantwor-

tung zu beachten.

Anwendung Auftrag und Trockenschichtdicken von PMBC abhdngig von der Wassereinwirkungsklasse

Wassereinwirkungsklasse

W!1.2-E: Bodenfeuchte und nicht

Anwendung

Trockenschichtdicke

AusfiUhrung

. e L S
A drickendes Wasser Kellerwédnde/-béden 2 Auftrage >3 mm
W2.1-E: mdRige Einwirkung von . pr 2 Auftrage mit
B drickendem Wasser il 2/ e weber.sys 981 24 mm
W3-E: Nicht drickendes Wasser auf . .. 2 Auftrdge mit
c erdUberschitteten Decken Erduberschittete Decken weber.sys 981 24 mm
D VLB TR NEESER UG e LR Wandsockelbereiche 2 Auftrage =3 mm
am Wandsockel
Arbeits-/StoRfugen von 2 Auftrdge mit
E WU-Betonelementen bei Druckwasser WU-Wandelemente weber.sys 981 2 4mm
P Ub.ergonge auf WU-Betonbodenplatten Boden-/Wandanschluss 2 Auftrdge mit = 4
bei Druckwasser weber.sys 981
Nachtrdgliches Abdichten gegen Boden- . .
. .. - . 2 Auftrdge mit
G  feuchte/nicht drickendes Sickerwasser Kellerwdnde/WU-Bodenplatten =23 mm
. weber.sys 981
auf Altbitumen
H Nachtrdgliches Abdichten gegen Kellerwéinde/WU-Bodenplatten 2 Auftrage mit > 4 rm

druckendes Wasser auf Altbitumen

weber.sys 981

Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwankungen von ca. 1-1,5 Itr./m2 ist gesondert zu kalkulieren.

Anwendungstipps



eberte perfle Flexible, radondichte Bitumendickbeschichtung 2 K leicht
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Polystyrolgefulite, flexible, radondichte Bitumen Dickbeschichtung 2 K leicht zur

erdberUhrten Abdichtung

Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten Abdichtung von Kellerwdnden, Bodenplatten, Fundamenten
und Tiefgaragendecken. Des Weiteren kann die Abdichtung unter Estrichen zur
Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchtrdumen, nicht unterwohnten Balkonen
oder Terrassen eingesetzt werden. Ferner kann das Produkt zur Verklebung

von Polystyrol-Hartschaumplatten verwendet werden.

Produktbeschreibung

webertec Superflex 2K ist eine 2-komponentige Bitumendickbeschichtung, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis. CE- geprift nach DIN EN 15814.
PMBC gemadfR DIN 18533.

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Kunststoffe, Bitumenemulsion, Fullstoffe

- zur erdberUhrten AuRenabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen Produkteigenschaften
- for wand und Boden N . .

* |6semittelfrei

Produkteigenschaften « flexibel, rissiberbrickend

« flexibel, rissUberbrickend
« schnell regenfest
 radongasdicht

. fUr alle mineralischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwerk
Produktdetails .
erforderlich

- Auftragswerkzeug: Schichtdickenkelle, Glattekelle

« Durchtrocknungszeit: ca. 2-3 Tage

- Lagerung: Bei trockener, kihler, frostfreier, vor Son-
neneinstrahlung geschitzer Lagerung im Innen-
bereich, ist das Material im original verschlossenen
Gebinde min. 12 Monate lagerfdhig.

« lange Verarbeitungszeit

schnell regenfest, nach ca. 3-4 Stunden

- bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”
nach DIN 4030

streusalzfest, frostbesténdig im ausgehdrteten Zustand

radongasdicht

spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,

Verbrauch / Ergiebigkeit z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

W1-E: Bodenfeuchte und mind. Trockenschicht-

nicht drickendes Wasser 3,6 I/m? dicke =2 3 mm Quqﬁt&tssicherung

W21-E: DrUckendes Wasser mind. Trockenschich- 3 . L .

<3 m Eintauchtiefe 481/m?  dicke 2 4 mm webertec Superflex 2K unterliegt einer sténdigen Gitekontrolle.

W3-E: Nicht drickendes mind. Trockenschicht-

Wasser (erdUberschittete 4,81/m? dicke = 4 mm Untergrundvorbereitung

Decken)

WA4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht- « Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei
2 H . . .

pondsockel ST/ ckel ST von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen

Als Plattenkleber bei W1-E ca. 2 |/m? Vi . .

Verklebung punktférmig erunreinigungen sein.

Als Plattenkleber bei W21-E  ca. 4 I/m? « Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,

Verkiebunojvelifdchig Kanten sind zu brechen

Verpackungseinheiten « Kehlen (horizontal und vertikal) sind mit webertec 933 zu runden.

Gebinde Einheit VPE / Palette » Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine Fillspachtelung mit
Kombigebinde 301 18 Stuck webertec 933 zu schlieRen.
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Verarbeitung

Grundierung:
- webertec 901 ist 1: 10 mit Wasser zu verdinnen.

« Porenbeton und sandende Untergrinde sind mit weber.prim 900
zu grundieren.

Mischen:

« Grundmasse und Pulverkomponente (mengenmdRig aufeinan-
der abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgerdt,
mind. 600 U/min, und dem weber.sys Rihrpaddel Nr. 4 zu einer
homogenen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist
wdhrend des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Misch-
zeit betrdgt mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen
zu mischen..

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite, ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit
der Dickbeschichtung durchzufihren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt
werden.

Fldchenabdichtung:

- Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte méglichst fruh erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschddigt
wird. Bei Bodenfeuchte/nicht drickendem Wasser (W1-E) kdn-
nen die Auftrdge frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht drickendem Wasser auf erdiberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als
Schutz- und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen drickendes Wasser (W21-E)
erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung
von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

U

webertec Superflex 2K

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

« Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.
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Erst nach vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung darf
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

FUr den Schutz des Abdichtsystems empfehlen wir unsere
vlieskaschierte Drén-/Schutzmatte weber.sys 983.

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fur Planung und AusfUh-
rung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumen-
dickbeschichtungen (PMBC) und das WTA Merkblatt ,nach-
trdgliches Abdichten erdberUhrter Bauteile” zu beachten.

Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Bei der Abdichtung von wasserundurchlédssigen Betonbau-
werken im Bereich von Arbeits- und StoRfugen von Beton-
fertigteilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

» Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fUr Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 Itr./m? ist gesondert zu kalkulieren.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+1 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte ca. 0,75 kg/dm? der fertigen Mischung
Mischungsverhdltnis in GT 4:1(A:B)

Druckfestigkeit C2A nach DIN EN 15814
Verarbeitungszeit 1bis 2 Stunden

Reinigung

im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992
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Flexible 2-Komponenten Bitumendickbeschichtung

Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwédnden, Bodenplatten, Fundamen-
ten und Tiefgaragendecken. Des Weiteren kann die Abdichtung unter Estrichen
zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchtrdumen, nicht unterwohnten Bal-
konen oder Terrassen eingesetzt werden. Ferner kann das Produkt zur Verklebung
von Polystyrol-Hartschaumplatten verwendet werden.

Produktbeschreibung

webertec 922 ist eine 2-komponentige Bitumendickbeschichtung, mit allgemei-
nem bauaufsichtlichen Prifzeugnis. CE-geprift nach DIN EN 15814.
PMBC gemadfR DIN 18533.
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Zusammensetzung
Anwendungsgebiet

Kunststoffe, Bitumenemulsion, Fullstoffe
- zur erdberUhrten Bauwerksabdichtung
- zur Zwischenabdichtung unter Estrichen Produkteigenschaften

« for Wand und Bod
or rancdundBocen « schnell regenfest, nach ca. 2,5-3 Stunden bei 4 mm Schichtdicke

Produkteigenschaften « flexibel, rissiberbrickend

- flexibel « hoher Trockenruckstand, ca. 85 %
 schnell regenfest

Produktdetails

« 1,2 mm Frischschichtdicke ergibt ca.1 mm Trockenschicht

« fur alle mineralischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwerk
- Auftragswerkzeug: Schichtdickenkelle, Gldttekelle erforderlich
« Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage

» Lagerung: Bei trockener, kUhler, frostfreier, vor
Sonneneinstrahlung geschitzer Lagerung im + bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”

« |6semittelfrei

Innenbereich, ist das Material im original ver- nach DIN 4030

schlossenen|Gebinde min;12/Monatejlagerfahig: - streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

Verbrauch / Ergiebigkeit « spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,

WI1-E: Bodenfeuchte und mind. Trockenschicht- z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

nicht drickendes Wasser 4,5kg/m?  dicke 23 mm

W21-E: Drickendes Wasser ~ mind. Trockenschicht- Qualit&tssicherung

<3 m Eintauchtiefe 6,0 kg/m?  dicke =z 4 mm . . L N

N e il F——— webertec 922 unterliegt einer sténdigen Gitekontrolle.

des Wasser (erdUber- 6,0 kg/m?  dicke 2 4 mm

schittete Decken) Untergrundvorbereitung

O aiarc===aon ORIEL Jiockep=chichey - Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von

Wandsockel 4,5kg/m?  dicke 23 mm . . ) A
- Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-

Als Plattenkleber bei W1-E ca. 2 kg/m? K X

Verklebung punktférmig nigungen sein.

Als Plattenkleber bei W21-E  ca. 4 kg/m? « Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,

Verklebung vollfiGchi . .
9 g Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

Verpackungseinheiten « Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine Fullspachtelung mit webertec 933

Gebinde Einheit VPE / Palette zu schlieRen.
Kombigebinde 32 kg 18 Stuck
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Verarbeitung

Grundierung:

- webertec 901 ist 1: 10 mit Wasser zu verdinnen.

« Porenbeton und sandende Untergrinde sind mit weber.prim 900
zu grundieren.

Mischen:

« Grundmasse und Pulverkomponente (mengenmdRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgeréit,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrégt
mind. 3 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit
der Dickbeschichtung durchzufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt
werden.

Flachenabdichtung:

- Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte moglichst frUh erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschdadigt
wird. Bei Bodenfeuchte/ nicht drickendem Wasser (W1-E)
kénnen die Auftrége frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht drUckendem Wasser auf erdUberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als
Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen drickendes Wasser (W21-E)
erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung
von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

Abdichtung von Betonrohrmuffen

« Grundmasse und Pulver im Verhdltnis 2,5 RT zu 1RT Pulver
homogen mischen. Danach gereinigte Muffenbereiche aus-
spachteln. Die Verarbeitungszeit betrégt ca. 30 bis 60 Minuten.

weber.tec 1922

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

« Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.
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« Erst nach vollstdndiger Abbindung und Durchtrocknung darf
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

« FUr den Schutz des Abdichtsystems empfehlen wir unsere
vlieskaschierte Drén-/Schutzmatte weber.sys 983.

« Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und Aus-
fOhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und das WTA Merk-
blatt ,nachtrégliches Abdichten erdberUhrter Bauteile” zu
beachten.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

- Bei der Abdichtung von wasserundurchldssigen Betonbau-
werken im Bereich von Arbeits- und StoRRfugen von Beton-
fertigteilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fur Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen® ist zu beachten.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 kg/m? ist gesondert zu kalkulieren.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+2 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte ca. 1,1 kg/dm? der fertigen Mischung
Konsistenz Im angemischten Zustand pastés
Mischungsverhadltnis in GT 3:1(A:B)

Trockenrickstand ca.85 %

Druckfestigkeit

C2A nach DIN EN 15814

Verarbeitungszeit

1bis 2 Stunden

Reinigung

im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992




weber.tec Superflex100 S

Bitumendickbeschichtungen

Spritzdickbeschichtung 2 K

i

Anwendungsgebiet

« zur erdberUhrten AuRenabdichtung
« zur Zwischenabdichtung unter Estrichen

« ideal fir GroRobjekte

Produkteigenschaften

- hochflexibel, rissUberbrickend
- spritzbar, maschinengdngig

- schnell regenfest

Produktdetails

- Auftragswerkzeug: Spritzgerdt

» Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage

« Lagerung: Bei trockener, kUhler, frostfreier, vor
Sonneneinstrahlung geschitzer Lagerung im
Innenbereich, ist das Material im original ver-
schlossenen Gebinde min. 6 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

W1-E: Bodenfeuchte und mind. Trockenschicht-
nicht drickendes Wasser 3,5kg/m?  dicke 23 mm
W21-E: Drickendes Wasser mind. Trockenschicht-
<3 m Eintauchtiefe 4,7 kg/m?  dicke = 4 mm
W3-E: Nicht drickendes mind. Trockenschicht-
Wasser (erdiberschittete 4,7 kg/m2  dicke = 4 mm
Decken)

W4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht-
Wandsockel 3,5kg/m? dicke 23 mm
Als Plattenkleber bei W1-E ca.

Verklebung vollfidchig 4 kg/m?

Als Plattenkleber bei W21-E  ca.

Verklebung vollfiéchig 4 kg/m?

Verpackungseinheiten

VPE / Palette

Gebinde Einheit

Kombigebinde 30 kg

18 Eimer
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Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten AuRenabdichtung von Kellerwédnden, Bodenplatten, Fundamen-
ten und Tiefgaragendecken. Des Weiteren kann die Abdichtung unter Estrichen
zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchtrdumen, nicht unterwohnten Bal-
konen oder Terrassen eingesetzt werden. Ferner kann das Produkt zur Verklebung
von Polystyrol-Hartschaumplatten verwendet werden.

Produktbeschreibung

webertec Superflex 100 S ist eine 2-komponentige Bitumen-Spritzabdichtung,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis. CE-geprift nach DIN EN 15814.
PMBC gemadfR DIN 18533.

Zusammensetzung

Kunststoffe, Bitumenemulsion, Spezielle Fullstoffe

Produkteigenschaften

« spritzbar, besonders rationelle Verarbeitung

- schnell regenfest, nach ca. 2,5-3 Stunden bei 4 mm Schichtdicke
« hoher Trockenruckstand, = 85 %

« 1,2 mm Frischschichtdicke ergibt ca.1 mm Trockenschicht

» hochflexibel, rissiberbrickend

« fUr alle mineralischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwerk
erforderlich

« |[6semittelfrei

- bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”
nach DIN 4030

- streusalzfest, frostbestdndig im ausgehdrteten Zustand

» radongasdicht

Qualitdtssicherung

webertec Superflex 100 S unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

« Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend trocken sowie frei von
Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen sowie Graten und sonstigen Verunrei-
nigungen sein.

« Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen,
Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu runden.

» Fugen und Vertiefungen > 5mm sind durch eine FUllspachtelung mit
webertec 933 zu schlieRen.



Verarbeitung

Grundierung:

- webertec 9011:15 mit Wasser verdinnt mit dem Airlessgerdt
auftragen. Erfolgt die Grundierung mit einem Besen oder Quast,
wird webertec 9011:10 mit Wasser verdinnt aufgetragen.

» Porenbeton und sandende Untergrinde sind mit weber.prim 900
zu grundieren.

Mischen:

+ Grundmasse und Pulverkomponente (mengenmdRig aufein-
ander abgestimmt) sind mit einem leistungsstarken RUhrgerdt,
mind. 600 U/min, und dem RUhrpaddel Nr. 4 zu einer homoge-
nen, knotenfreien Masse anzumischen. Das Pulver ist wdhrend
des Mischens gleichmdRig einzustreuen. Die Mischzeit betrdgt
mind. 4 min, auch die Eckbereiche sind homogen zu mischen.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoRfu-
gen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung mit
der Dickbeschichtung durchzufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschddigt
werden.

Fldchenabdichtung:

Die Dickbeschichtung wird mittels geeignetem Spritzgerat direkt
aus dem Gebinde oder aus einem geeigneten Vorratsbehdlter
angesaugt.

Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf-
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte mdglichst frh erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschéadigt
wird. Bei Bodenfeuchte/ nicht driickendem Wasser (WI-E)
konnen die Auftrdge frisch in frisch erfolgen.

Bei nicht druckendem Wasser auf erdiberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W2.1-E) wird nach dem 1. Auf-
trag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht eingear-
beitet.

Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-
drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als
Schutz- und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht.

Bei Bodenabdichtungen gegen drickendes Wasser (W21-E)
erfolgt der Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung
von weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

weber.tec Superflex100S

Allgemeine Hinweise

« Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.

Erst nach vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung darf
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

FUr den Schutz des Abdichtsystems empfehlen wir unsere
vlieskaschierte Drén-/Schutzmatte weber.sys 983.

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fUr Planung und Aus-
fOhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und das WTA Merk-
blatt ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter Bauteile” zu
beachten.

Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Bei der Abdichtung von wasserundurchlédssigen Betonbau-
werken im Bereich von Arbeits- und StoRRfugen von Beton-
fertigteilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fur Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen® ist zu beachten.

« Der Verbrauch fur die FUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 1-1,5 kg/m2 ist gesondert zu kalkulieren.

« Evtl. verhdrtete Anhaftungen an den Gebinderdndern sind
vor dem Anmsichen sorgfdltig zu entfernen.

« Zur Erzielung moglichst geschlossener Oberfléchen sollte
der Spritzauftrag in mehreren Lagen, max. 2 mm pro Auf-
tragslage, erfolgen.

Verarbeitungstemperatur

+1 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur

Druckfestigkeit nach 28 Tagen

C2A nach DIN EN 15814

Mischungsverhdltnis in GT 4:1(A:B)

Dichte ca.1kg/dm? der fertigen Mischung
Trockenruckstand > 85 Vol-%

Verarbeitungszeit 1bis 2 Stunden

Reinigung

im frischen Zustand Wasser, angetrocknet weber.sys 992
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weber.tec Superflex D 24

R,

Reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell

Hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende, radondichte, bitumenfreie Dick-
beschichtung auf Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung

Anwendungsgebiet

« zur vielseitigen Bauwerksabdichtung innen & auRen
- zur Sanierung alter Bitumenabdichtungen
- besonders fUr Objekte die unter Zeitdruck stehen

Produkteigenschaften

« schnellabbindend & schnell druckwasserdicht

 hochflexibel & radongasdicht

- witterungsunabhéngige Durchtrocknung
innerhalb 24 Stunden

Produktdetails

« Auftragswerkzeug: Maurerquast, Glattekelle,
Spritzmaschine

Durchtrocknungszeit: max. 24 Std.

Lagerung: Bei trockener, kihler, frostfreier Lagerung
im original verschlossenen Gebinde ist das Material
min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

WI1-E: Bodenfeuchte und nicht  mind. Trockenschicht-

drickendes Wasser 3,3kg/m2  dicke 23 mm
W21-E: Drickendes Wasser mind. Trockenschicht-
<3 m Eintauchtiefe 4,3 kg/m?  dicke = 4 mm
W3-E: Nicht drickendes Was-  mind. Trockenschicht-
ser (erdUberschittete Decken) 4,3 kg/m2  dicke = 4 mm
W4-E: Spritzwasser am mind. Trockenschicht-
Wandsockel, Kapillarwasser 2,2kg/m?  dicke z 2 mm

in und unter Wanden

Als Kontaktschicht/Haftbricke ca.

auf alten Bitumenschichten 0,7 kg/m2

Als Innenabdichtung bei mind.2,2  Trockenschicht-
Bodenfeuchte und nicht kg/m? dicke =2 2 mm
drickendem Wasser

Als Innenabdichtung bei mind. 3,3  Trockenschicht-
drickendem Wasser kg/m? dicke 2 3 mm
Bei von innen drickendem mind. 4,3  Trockenschicht-
Wasser WI1-B bis W2-B kg/m? dicke = 4 mm
(Behdlter)

Als Plattenkleber bei W1-E ca. 2 kg/m?

Verklebung punktférmig

Als Plattenkleber bei W21-E ca. 4 kg/m?

Verklebung vollflachig

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE/ Palette
Kombigebinde 24 kg 18 Stuck
Kombigebinde 6 kg 60 Stuck
Komp. A 15 kg Eimer 24 Stuck
Komp. B 15 kg Sack 24 Stuck
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Anwendungsgebiet

Zur erdberUhrten Abdichtung von Kellern im Alt-und Neubau, Fundamenten.

Zur nachtraglichen Abdichtung auf vorhandenen anionischen Bitumenschichten,
als Haftbricke auf vorhandenen Bitumenbeschichtungen. Zur Abdichtung von
Gebdudesockeln sowie bodentiefen Fenster- bzw. TUranschlussprofilen.

Als Horizontalsperre in und unter Wanden. Zur nachtrdglichen Innenabdichtung
(Negativabdichtung). Zur Abdichtung von Behdltern (Innen) bis 10 m Wasserséule.
Als Abdichtung unter Estrichen, als Zwischenabdichtung von Nassrdumen und
nicht unterwohnten Balkonen. Ferner zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaum-
platten.

Produktbeschreibung

webertec Superflex D 24 ist eine 2-komponentige, schnellabbindende, hochflexible,
bitumenfreie Dickbeschichtung (FPD). Erfillt die Prifanforderungen fir PMBC nach
DIN EN 15814, Tabelle 1in den Klassen CB2-R3-W2A-C2A. Mit allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen gemdR Prufgrundsdtze PG-MDS, PG-FPD, PG-FBB Teil 1.

Zusammensetzung

Zement, ausgesuchte Quarzsande, hochreaktive Polymere, reaktive Fullstoffe und
Additive

Produkteigenschaften

EMICODE EC 1°Ys: sehr emissionsarm

hoch flexibel, RissUberbrickung mind. 2 mm
erfUllt die PrUfanforderungen fUr PMBC und FPD
hoher TrockenriUckstand = 98 %

1,02 mm Frischschichtdicke (entspricht mind. 1,07 kg/m?) ergibt ca.1 mm
Trockenschicht

schnell regenfest, ca. 1,5 Stunden bei 4 mm Schichtdicke
Schutzplatten kleben bereits nach 4 Stunden moglich
witterungsunabhdngige Durchtrocknung innerhalb 24 Stunden

schnell druckwasserdicht, 1bar nach 24 Stunden

fUr alle mineralischen Untergrinde ,erfordert keine Putzschicht auf Mauerwerk
Uberputzbar, Uberstreichbar, frost-/tausalzbesténdig, UV-bestdndig

radongasdicht

Flachen-, Sockel-, Innen-, Horizontalabdichtung, Egalisierungsspachtel und
Haftbricke in Einem

ermadglicht Keller- und Sockelabdichtungen aus einem Guss

bestdndig gegen betonangreifende Wdsser bis zum Grad ,stark angreifend”
nach DIN 4030

spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

Qualitatssicherung

webertec Superflex D 24 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.



weber.tec Superflex D 24

Untergrundvorbereitung Allgemeine Hinweise

« Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend tro- « Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
cken sowie frei von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen entsprechen.
sowie Graten und sonstigen Verunreinigungen sein.

Bei starker Sonneneinstrahlung sind entsprechende Vorkeh-
» Wasserabweisende und haftungsmindernde Bestandteile rungen vorzunehmen, z.B. Abschattungen.
sind zu entfernen, Kanten sind zu brechen und Kehlen sind zu
runden.

Erst nach der Abbindung und Durchtrocknung erfolgt die
Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten mit weber.tec

» Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine Fillspachte- Superflex D 24 sowie das Verfillen der Baugrube.

lung mit webertec 933 zu schlielRen.

FUr den Abdichtungsschutz empfehlen wir unsere Drén-/

« Hohlkehlen am Bodenwandanschluss sind mit webertec 933, Schutzmatte weber.sys 983

Radius 5 cm, auszurunden.

Bei der Verarbeitung ist grundsdtzlich DIN 18533 zu beach-
Verarbeitung ten. Des Weiteren ist die Richtlinie fur Planung und Aus-
fOhrung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC), die Richtlinie fir die
Planung und AusfUhrung von Abdichtungen mit flexiblen
polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD), sowie das
WTA Merkblatt ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile” zu beachten.

Grundierung:

- weber.prim 900 unverdUnnt bis 1:1RT mit Wasser verdinnt.
Nach Auftrocknung folgt die Kratzspachtelung, anschlieRend
die Beschichtung.

Mischvorgang:

« Mischungsverhdltnis: A + B Komponente 1:1Gew.-Teile.
Material knotenfrei anmischen.

« Die Mischzeit betrdgt ca. 2 bis 3 Minuten.

Mischgerdte: Leistungsfdhige Bohrmaschine mit aufgesetztem
weber.sys RUhrpaddel Nr. 3.

o
(=
=)
e
L
S
=
(3]
(7]
(V]
e}
i~
o
(a]
2
(]
&
c
(]
E
2
=
m

Verarbeitungszeit, Regenfestigkeit und Uberarbeitbarkeit
beziehen sich auf eine Temperatur von +23 °C ohne Zugluft
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Bei der Abdichtung von wasserundurchléssigen Betonbau-
werken im Bereich von Arbeits- und StoRfugen von Beton-
fertigteilen ist die WU-Richtlinie zu beachten.

Kratzspachtelung:
Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen Stof3-
fugen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung

Die Abdichtung ist nach vollsténdiger Durchtrocknung Uber-

aus webertec Superflex D 24, unverschnitten bzw. verschnitten streichbar mit den weberton Fassadenfarben, vorzugsweise
mit weber.sys Hartquartz 0,1 bis 0,3 mm (Mischungsverhdiltnis mit Silikonharzfarben, weberton 411, oder Silikatfarben,
3:1nach Raumteilen), auszufUhren. Die Kratzspachtelung darf weberton 414.

durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschadigt - Ist ein Putzsockel vorgesehen muss die durchgetrocknete

werden. Abdichtung aus webertec Superflex D 24 vollflichig mit

Fléchenabdichtung: einem Spritzbewurf aus weber.san 951 S versehen werden.
- Die Verarbeitung erfolgt in mindestens 2 Auftrdgen. Das Auf- - .
bringen der 2. Abdichtungsschicht sollte mdglichst frih erfol-
gen, wenn die erste Auftragsschicht nicht mehr beschéadigt Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
wird. Bei Bodenfeuchte/nicht drickendem Wasser (W1-E)
konnen die Auftrdge frisch in frisch erfolgen.
Bei nicht drickendem Wasser auf erdUberschitteten Decken
(W3-E) und drickendem Wasser (W21-E) wird nach dem
1. Auftrag weber.sys 981 in die frische Abdichtungsschicht derungen nicht ausgeschlossen werden.
eingearbeitet. Bei der Sanierung von Altabdichtungen ist grundsdtzlich
vollflachig weber.sys 981 Glasseidengewebe einzuarbeiten.

Zusdtzliche Hinweise zur Verarbeitung von webertec
Superflex D 24 Reaktivabdichtung beachten.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kénnen leichte Farbverdn-

Fléchenabdichtung/Boden:
« Bei Abdichtungen der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte/nicht-

Der Verbrauch fUr die FUll- und Kratzspachtelung sowie

drickendes Wasser (W1-E) erfolgt der Auftrag auf der Boden- Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwankun-
platte. Nach Durchtrocknung der Abdichtungsschicht wird als gen von ca. 1-1,5 kg/m? ist gesondert zu kalkulieren.
Schutz-/ und Gleitschicht eine Polyethylenfolie 2-lagig verlegt - Derzeit ist die Produktgruppe ,FPD" noch nicht in DIN 18533
und hierauf der schwimmende Estrich aufgebracht. Bei Boden- enthalten, der Verwendbarkeitsnachsweis erfolgt Uber sog.
abdichtungen gegen driickendes Wasser (W21-E) erfolgt der ,Abp"- allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse.

Auftrag der Dickbeschichtung unter Einarbeitung von
weber.sys 981 auf der Sauberkeitsschicht.

Abweichungen von DIN 18533 sind grundsdtzlich vertraglich

zu vereinbaren.
Altabdichtungssanierung:

- Bei der Altabdichtungssanierung ist der Anwendungstipp
.Sanierung alter Bitumenabdichtungen” zu beachten.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +1°C bis + 30 °C Luft- und Objekttemperatur

Dichte ca. 1,05 kg/dm? der fertigen Mischung

Druckfestigkeit > 0,3 MN/m?

Konsistenz schldmmfahig, streichfdhig, spachtelfdhig, spritzbar
Verarbeitungszeit ca. 45 Min.*

Regenfestigkeit nach ca. 1,5 Stunden bei 4 mm Schicht*

Durchtrocknung ca. 2,5 Stunden’, witterungsunabhdngig innerhalb 24 Stunden
Reinigung im frischen Zustand mit Wasser

* bei 23°/50%rlF.
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weber.prim 900

Grundierung

Grundierung fiir zementdre Abdichtungen zur Vorbehandlung auf mineralischen
Untergrinden

Anwendungsgebiet

o weber.prim 900 ist eine alkalienbestdndige, unverseifbare Grundierung mit staub-
bindender und wasserabweisender Wirkung. Somit kdnnen saugende Unter-
grUnde, ideal fUr den nachfolgenden Auftrag von zementdren Abdichtungen vor-
behandelt werden. weber.prim 900 ist geeignet zum Grundieren von Porenbeton,
mineralischen Putzen, Faserzementplatten, Beton, Mauerwerk und Zementestri-
chen. Die Haftung der nachfolgend aufgebrachten Systeme, wie z.B. webertec
Superflex D 24 oder weber.tec Superflex D 2 wird somit verbessert.

Produktbeschreibung

weber.prim 900 ist eine einkomponentige und I6sungsmittelfreie Grundierung.

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Kunststoffdispersion

« auf stark saugenden Untergriinden unter
zementdren Abdichtungen, z.B. weber.tec Superflex Produkteigenschaften

D 24 und weber.tec Superflex D 2 oLUS ..
. Firinnen und auRen « EMICODE EC 1°YS: sehr emissionsarm

« for Wand und Boden - verbessert die Haftung zum Untergrund

Produkteigenschaften * gebrauchsfertig
« sehr leicht roll- und streichbar

- gebrauchsfertig
+ sehr leicht roll- und streichbar « alkalibesténdig
+ EMICODE EC 1°'Ys: sehr emissionsarm . I6semittelfrei

Produktdetails e
Qualitétssicherung

* Farbe:

Transparent weber.prim 900 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung.
» Lagerung: .

Bei kuhler, frostfreier Lagerung im original Untergrundvorbereitung

;’:;:Ch"iss’le”e"f;binde isicceltiareclining: « Die Untergrinde missen ausreichend tragfahig, staubfrei, trocken, 6l- und fett-
e (el frei, formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder

Verbrauch / Ergiebigkeit abblétternde Mértel- und Anstrichreste sind sorgféltig zu entfernen.

untergrundabhdngig: ca.150-250 mi/m? « Abbldtternde Mértel- und Anstrichreste, Kalkfarben, kreidende Schldmm-

3 5 anstriche und lose Teile mUssen entfernt und die FlGchen entstaubt werden.
Verpackungseinheiten

Leimfarben und minderfeste Dispersionsanstriche sind abzuwaschen und

Gebinde Einheit VPE / Palette . .
muUssen vor der Behandlung gut abgetrocknet sein.
Kanister 51 90 Stick
Kanister 01 60 Stuck + Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustel-

lenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.



weber.prim 900

Verarbeitung

- weber.prim 900 ist verarbeitungsfertig, bzw. max. im Verhdltnis
1:1RT mit Wasser verdinnbar.

« Bei stark saugendem Untergrund ist ein zweimaliger Auftrag
erforderlich.

« Der Auftrag erfolgt gleichmdRig und gut sdttigend mit geeigne-
tem Werkzeug wie Pinzel, Rolle, BUrste oder Spritzgerdt.
PfUtzenbildung vermeiden.

« Die Trocknung ist durch eine Kratz- bzw. Benetzungsprobe zu
UberpriUfen. Nach ausreichender Trocknung kann mit den nach-
folgenden Arbeiten begonnen werden. Die weitere Verarbeitung
sollte innerhalb von 2 Tagen erfolgen.

» Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und hohere Luft-
feuchtigkeiten verzogern die Durchtrocknung.

+ Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Aligemeine Hinweise Cc”
+ Im abgebundenen Zustand sind Werkzeuge mit weber.sys 992 « Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 2
zu reinigen. +23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 9
©

50 %. c
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« Wasserl6sliche Verunreinigungen auf den Untergrinden
sind unbedingt zu entfernen.

- Die aufgebrachte Grundierung ist vor Verschmutzung und
Feuchtigkeit zu schitzen.

Besondere Hinweise

- Die Verarbeitung im Freien darf nicht bei Regen oder dro-
hendem Regen erfolgen.

- weber.prim 900 ist bei trockener und warmer Witterung
nach ca. 15 Minuten Uberarbeitbar. Bei feuchter Witterung
und/oder niedrigen Temperaturen ist eine entsprechend
langere Trockenzeit erforderlich.

Technische Werte

Auftragswerkzeug BUrste, Pinsel, Rolle oder geeignetes Spritzgerdt

Trocknungszeit ca. 0,25 bis 12 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
Verarbeitungstemperatur mindestens +5 °C

Dichte ca.1,01kg/I

Wasserdampfdifffusionswiderstandszahl ca.1.800




Hinweise zur Verarbeitung

Zusdtzliche Hinweise zur Verarbeitung von webertec Superflex D 24 Reaktivabdichtung

Untergrinde

Geeignet sind Kalksandstein, Ziegelstein, Betonstein, Beton,
Porenbeton, Putz und Estrich bei den Wassereinwirkungsklas-
sen WI-E, W21-E, W3-E, W4-E. Bei drickendem Wasser (W21-E)
muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045 entsprechen, fur Stahl-
betonuntergrinde ist ein Nachweis der Rissweitenbeschrdnkung
nach DIN 1045 mit einer rechn. Rissbreite Wcal. = 0,25 mm zu
fOhren. Oberflachenprofilierte oder haufwerksporige Untergrinde
sind mit einer FUllspachtelung aus weber.tec Superflex D 24,
3:1RT mit Quarzsand (Kérnung 0,1-0,5 mm) verschnitten, oder
unverschnitten zu egalisieren. Die Verarbeitung kann auf trocke-
nem oder leicht feuchtem, aber saugfdhigem Untergrund erfol-
gen. Feuchter Untergrund verldngert die Durchtrocknungszeit.

AusfUhrungsdetails

Abdichtung unter Wanden

Wurde als Horizontalabdichtung eine Bitumenbahn nach DIN
18533 verwendet, so muss diese auRen bindig und nach innen
ca. 10 cm Uber das Mauerwerk hinausragen. Soll die Horizontal-
abdichtung, aus einer flexiblen mineralischen Abdichtung her-
gestellt werden, so ist nach Erhdrten der Sohlenplatte, vor Er-
stellung der Kellerwdnde, weber.tec Superflex D 24 unter allen
KellerauRen- und -innenwénden; (Uberstand bei KellerauRen-
wdnden innen ca. 10 cm, auRen inkl. gesamten Fundamentvor-
sprung und ca. 10 cm auf die Stirnfldchen; bei Kellerinnenwdnden

jeweils 10 cm) aufzutragen. Der Auftrag erfolgt in zwei Arbeits-
gdngen im Streichverfahren.
Verbrauch: webertec Superflex D 24 ca. 2,2 kg/mz

Gebdudetrennfugen werden mit den Abdichtbdndern webertec
Superflex B 240 Endstiickband, webertec Superflex B 240/B 400
dauerhaft abgedichtet. Sie werden im erdberUhrten Wandbe-
reich an den Fugenrdndern mit der Dickbeschichtung, im Bereich
von Bodenfugen auf der Bodenplatte, (bei Druckwasser auf der
Sauberkeitsschicht unterhalb der Bodenplatte mit Reaktionsharz
weber.xerm 848) verklebt. Die oberseitigen Rdnder werden mit
der Dickbeschichtung Uberspachtelt und spdter in die Fldchen-
abdichtung eingebunden. FUr die AusfUhrung von Arbeits- und
StoRfugen von WU-Betonbauwerken liegt ein entsprechendes
allg. bauaufsichtlicher Prufzeugnis vor.

17 W
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weber.tec Superflex D 24 reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell

Nach Grundierung und Kratzspachtelung erfolgt die Abdichtung
der FertigteilstéRe und des Uberganges WU-Bodenplatte/Be-
tonfertigteil mit der Dickbeschichtung in einer Breite von ca. 50
cm in zwei Arbeitsgdngen unter Einarbeitung von weber.sys 981
Glasseidengewebe.

Die Mindesttrockenschichtdicke der Abdichtung betrdgt 4 mm.
Im Ubergang Boden/Wand ist die Abdichtung ca. 15 cm auf die
Stirnfldche der wasserundurchldssigen Bodenplatte herunter-
zufUhren. Die allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse von
webertec Superflex D 24 sind zu beachten.

Durchdringungen

Bei Abdichtungen nach DIN 18533 WI-E ist die Abdichtung hohl-
kehlenartig an die Durchdringung anzuarbeiten oder in Kombi-
nation mit z.B. Doyma RohrdurchfUhrungssystem auszufUhren.
Bei Abdichtungen gegen Druckwasser ist der Anschluss unter
Einarbeitung der Verstérkungseinlage aus weber.sys 981 an ge-
prufte Hausanschlusssysteme mit Klebeflanschen — Flansch-
breite = 50 mm, bzw. Flanschbreite = 120 mm - bei ungepriftem
Klebeflansch auszufUhren. Ansonsten ist der Anschluss mittels
Los- und Festflanschkonstruktionen mit vorgefertigter Dicht-
manschette auszufUhren. Die Vlieskaschierung der Dichtman-
schette ist in die Abdichtung einzuarbeiten

An-/Abschlisse

Sockelzone im Bereich der spdteren Geldndeoberkante sind

mit webertec Superflex D 24 bis ca. 30 cm unter spdtere GOK zu
beschichten. Im Sockelbereich ist die Abdichtung planmdaRig
(Regelfall 300 mm Uber Gelénde) hochzufUhren, um ausreichende
Anpassungsmdglichkeit des Geldndes sicherzustellen. Im End-
zustand muss die Abdichtung mind. 150 mm Uber Geldnde an-
geordnet sein. Bei der Kombination der Fldchenabdichtung -

mit einer WU-Beton-Bodenplatte (Bodenplatte bemessen und
erstellt nach ,Prinzip WeiRe Wanne”) — muss der Anschluss der
Dickbeschichtung an die WU-Beton-Bodenplatte mit besonderer
Sorgfalt erfolgen (siehe Untergrundvorbereitung).

Die Flachenabdichtung wird Uber den Fundamentvorsprung ab-
wadrts, mind. 15 cm ausgefUhrt.



Zusdtzliche Hinweise zur Verarbeitung von weber.tec Superflex D 24 Reaktivabdichtung

Anschluss an PVC:
Untergrund anrauen und hohlkehlenartig mit weber.tec Superflex
D 24 anarbeiten.

Anschluss an Metalloberfldchen:

Nichteisenmetalle Aluminium, Zink mit weber.sys 992 entfetten,
im Anschluss mit weber.tec 827 S Uberarbeiten und mit ofen-
getrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen. Danach
mit webertec Superflex D 24 anschlieRen. Alle anderen Metalle
werden nach der Entfettung direkt mit Reaktivabdichtung Uber-
arbeitet.

Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen/

Bitumenanstrichen

Vorhandene Bitumendickbeschichtungen oder alte Bitumenan-
striche, z.B. Deckaufstriche (kalt zu verarbeiten), sind als Unter-
grund geeignet. Sie mUssen eine ausreichende Festigkeit fUr die
Aufnahme einer neuen Dickbeschichtung besitzen.

Weiche Bitumendickbeschichtungen, z.B. kationische Bitumen-
emulsionen und Bitumen-Latexanstriche, sowie HeiRbitumen-
untergrinde sind als Untergrund nicht geeignet. Im oberen An-
schlussbereich (Spritzwassersockel) und im Bereich des Boden-/
Wandanschlusses sind Altbitumenuntergrinde grundsdtzlich
bis auf den tragfdhigen, mineralischen Untergrund zu entfernen.
Vorhandene, festhaftende Bitumendickbeschichtungen/Bitumen-
anstriche mit Hochdruckreiniger von allen haftungsmindernden
und losen Bestandteilen befreien. Die FlGchen mit vorhandenen,
festhaftenden Bitumendickbeschichtungen/Bitumenanstrichen
erhalten eine Kratzspachtelung mit webertec Superflex D 24
(Verbrauch: im Wandbereich ca. 0,7 kg/m?). Bereiche in denen
die Altabdichtung vollstdndig entfernt wurde, z.B. oberer Wand-
abschluss/Sockel erhalten eine Egalisierungsspachtelung aus
webertec 933 bzw. nach Grundierung mit weber.prim 900 eine
Kratzspachtelung aus weber.tec Superflex D 24. Am FuRpunkt
wird eine Hohlkehle aus webertec 933 aufgebracht. Hierzu wird
aus demselben Moértel zundchst eine schldmmfdhig eingestellte
HaftbrUcke aufgetragen. Im Anschluss wird frisch in frisch die
Hohlkehle aus webertec 933 aufgetragen. Nach Aushdartung wird
der komplette FURpunktbereich mit webertec 933 abgespachtelt.
Nach Durchtrocknung erfolgt die Neuabdichtung in 2 Lagen mit
webertec Superflex D 24 — mit grundsdtzlich vollflachiger Gewe-
beeinarbeitung.

Abdichtungsschutz/Drénschichten

Erst nach vollstédndiger Abbindung und Durchtrocknung durfen
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten, das Verfullen der
Baugrube, die Einstellung der Grundwasserhaltung, usw. erfolgen.
Es ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsschicht nicht durch
Regenwasser hinterlaufen werden kann. Auch sollte sie nicht un-
geschitzt Uberwintern. Es durfen weder Lehm noch Bauschutt
oder Geréll unmittelbar an die durchgehdrtete Abdichtung ge-
schittet werden. Punkt- und linienférmige Belastungen durfen
nicht auftreten. Wellplatten und einschichtige Noppenfolien sind
als AnfUllschutz nicht geeignet. Bei der Verwendung von EPS-
Schutzplatten als Anfullschutz sind Vertikalbewegungen der
Platten auszuschlieRen.

Die Dranmatte weber.sys 983 eignet sich als Schutzschicht fur
alle Lastfdlle. Ist zur Sicherstellung der Wassereinwirkung nicht-
drUckendes Wasser (W1.2-E) bei wenig durchldssigen Béden eine
Drdnung nach DIN 4095 auszufUhren, kann ebenfalls weber.sys 983
als Vertikaldrdn eingesetzt werden.

Perimeterdammung

Die Wdrmeddmmung im Kellerboden- und KellerauRenwandbe-

reich darf nur mit zugelassenen Produkten, z.B. extrudierte Poly-
styrolhartschaumplatten erfolgen. Die Verklebung erfolgt je nach
Wassereinwirkungsklasse punktweise oder vollfdchig. Im Boden-
bereich werden die Ddmmplatten auf der Sauberkeitsschicht mit

der Dickbeschichtung verklebt. Im Wandbereich werden die g'
Ddammplatten mit der Dickbeschichtung auf die durchgetrocknete 3
Abdichtung verklebt. Je nach GréRe der Platten werden 6 bis 8 ‘0
handtellergroRe Klebepunkte gleichmdaRig auf der RUckseite jeder 'e
Platte verteilt und die Platten versetzt bzw. senkrecht auf die E
Dichtschicht aufgeklebt. Es ist darauf zu achten, dass die Platten g
am Fundamentvorsprung fest aufstehen. -
FUr die oben beschriebene Punktverklebung von Ddmmplatten 3
sind ca. 2 kg/m? webertec Superflex D 24 erforderlich. Werden 3
Perimeter-Ddmmplatten im Bereich von Druckwasser eingesetzt, ‘0
so sind diese vollflachig mit webertec Superflex D 24 zu verkleben. E
Die seitlichen Plattenrdnder sind durch umlaufendes Verspach- f

teln mit der Dickbeschichtung vor eindringendem Wasser zu
schitzen. Damit Abdichtung und Damm- bzw. Schutzplatten
keinen thermischen Spannungen ausgesetzt werden, sollte das
Verfillen der Baugrube zeitnah nach dem Aufbringen des Ab-
dichtungsschutzes/der Perimeterddmmung erfolgen. Im Sockel-
bereich werden Sockel-Ddmmplatten (1250 x 600 mm) im Quer-
format (600 mm Héhe) mit Dickbeschichtung punktverklebt. Es
folgt eine Armierungsschicht. Als Endbeschichtung dient ein
Sockeloberputz.

Prifungen/Dokumentation

Prifungen:

1. Schichtdickenkontrolle

Die Schichtdickenkontrolle erfolgt im frischen Zustand durch
den Materialverbrauch und durch das Messen der Nassschicht-
dicke. Handwerklich bedingt sind Schwankungen der Schicht-
dicke beim Auftragen des Materials nicht auszuschlieRen.

Die Messung der Nassschichtdicke erfolgt gemdaR DIN 18533 an
mindestens 20 Punkten, je AusfUhrungsobjekt bzw. je 100 m? an
diagonal verteilten Messpunkten.

2. Durchtrocknung

Die Durchtrocknung wird an einer Referenzprobe zerstorend
durch Anschneiden durchgefUhrt. Die Referenzprobe besteht aus
dem am Objekt vorliegenden Untergrund (z.B. Mauerstein) und
wird in der Baugrube gelagert.

3. Dokumentation

Bei Abdichtungen nach DIN 18533 — W2.1-E sind die Schicht-
dickenkontrollen und die Durchtrocknungsprifung zu dokumen-
tieren.

Vertragsrechtliche Hinweise

weber.tec Superflex D 24 ist in DIN 18533 nicht geregelt. Der Auf-
traggeber ist auf diese Abweichung zur DIN 18533 ausdrucklich
hinzuweisen. Uber den Inhalt dieser Aufklérung hat der Auftrag-
nehmer eine Niederschrift zu fertigen und aus Beweisgrinden
vom Auftraggeber unterschreiben zu lassen.

AnschlieRend ist entsprechend VOB, Teil C der DIN 18 336,
Abschn. 0.3, die Abdichtung mit weber.tec Superflex D 24 im
Leistungsverzeichnis zu vereinbaren.



WCL AT Superflex B 240 E

Fugenabdichtband mit Endstick

~
)
0
]
3
o N
N 2
- 0
2 &
c o
8 €
o >
hed  ded
£
L0
° D
0 o
q <
SORT \MENT
Fugenabdichtband mit Endstick fir Gebdudetrennfugen in Kombination mit einfach & siche’

Weber Bitumendickbeschichtungen und reaktiver Dickbeschichtung

.

Anwendungsgebiet

- Abdichtung von Gebdudetrennfugen im

erdberUhrten Bereich

Produkteigenschaften

- beidseitig vlieskaschiert
+ mit Endstick
» wasserundurchldssig

Produktdetails

» Farbe:
grau
» Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschutzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

In Abhdngigkeit der FugengréRe

und Detailpunkte:

ca.1,05 m/m

Verpackungseinheiten

Gebinde

Einheit

Rolle

6 Meter

Anwendungsgebiet

Fugendichtband zur Abdichtung von Gebdudetrennfugen in Kombination mit
Weber Bitumendickbeschichtungen und reaktiver Dickbeschichtung Uberwiegend
im erdberUhrten Bereich, insbesondere bei Doppel- oder Reihenhdusern mit
durchgehender Bodenplatte.

Produktbeschreibung

webertec Superflex B 240 E ist ein Abdichtband bestehend aus zwei Teilen:
Dehnbereich aus Weich-PVC, Klebebereich aus seitlich eingeschweiltem
Polyestervlies.

Zusammensetzung

Polyester, bitumenvertrdgliches Weich-PVC

Produkteigenschaften

- beidseitig vlieskaschiert

« hohe Dehnwirkung

« hoher Haftverbund zur Hauptabdichtung

» wasserundurchldssig

- bestdndig gegen UV-Belastung, Witterung, verdUnnte Sduren und Laugen
» mit Endstick

* Ldnge:6m

Qualitdtssicherung

webertec Superflex B 240 E unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.



Verarbeitung
Verarbeitung:

« Das Abdichtband wird in der Abdichtebene der Dickbeschich-
tung (z.B. weber.tec Superflex 10/D 24) eingebaut.

« Die Abdichtung, Schichtdicke ca. 2 mm, beidseitig der Fuge ca.
20-30 cm breit, vorlegen. AnschlieRend das Abdichtband mit
der breiten Vliesseite zur Wand frisch in frisch einlegen. Danach
in entsprechender Schichtdicke Uberspachteln.

- Bei der Verklebung des Bandes darauf achten, dass die Zug-
zone von Kleber frei bleibt.

« BandstoRe, Gehrungen und AnschlUsse werden durch thermi-
sches VerschweiRen der Bdnder untereinander hergestellt.

« Vor der VerschweiRung die zu verschweiRenden Bereiche der
Abdichtbdnder mit weber.sys 992 reinigen.

« Das PVC wird mit dem HeiRluftgerdt fUr Abdichtbdnder, Stufe
4 bis 5, entsprechend ca. 350 °C bis 450 °C, miteinander ver-
schweilRt.

Allgemeine Hinweise

+ Bei der Verwendung von Epoxidharzklebern wie z.B.
weber.xerm 848 ist eine Grundierung des PES-Vlieses mit
weber.prim 807 durchzufUhren.

\WCL TS Superflex B 240 E

Abdichtbédnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz

Technische Werte

Breite 240 mm
Breite Zugzone 60 mm
max. Fugenbreite 80 mm
ReiRdehnung 2150 %
ReiRfestigkeit = 8 N/mm?
Shorehdrte A 75

Temperaturbestdndigkeit

-25 °C bis +80 °C




weber.tec K

Abdichtbdnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz

iy

uperflex B 240/B 400

Fugenabdichtband

Fugenabdichtband fir Bewegungs- und Gebdudetrennfugen in Kombination mit
Weber Bitumendickbeschichtungen und reaktiver Dickbeschichtung

Anwendungsgebiet

- Abdichtung von Gebdudetrennfugen im
erdberiUhrten Bereich
+ Abdichtung von Bewegungsfugen (B 400)

Produkteigenschaften

- beidseitig vlieskaschiert
» hohe Dehnwirkung
- wasserundurchléssig

Produktdetails

 Farbe:
grau
« Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschitzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

In Abhdngigkeit der FugengréRe und

Detailpunkte:

ca.1,05 m/m

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit Bemerkung
Rolle 30 Meter B 400
Rolle 30 Meter B 240

Anwendungsgebiet

Fugendichtband zur Abdichtung von Bewegungs- und Gebdudetrennfugen in
Kombination mit Weber Bitumendickbeschichtungen und reaktiver Dickbeschich-
tung Uberwiegend im erdberUhrten Bereich. Mit dem untereinander verschweilk-
baren Band kénnen schwierige AnschlUsse, wie z.B. Treppenstufen, abgedichtet

werden.
webertec Superflex B 400 eignet sich zum EingieRen in HeiRbitumen beim Uber-
gang von Dickbeschichtung auf Bitumenbahnen, z.B. bei erdUberdeckten Gebduden.

Produktbeschreibung

weber.tec Superflex B 240/B 400 ist ein Abdichtband bestehend aus zwei Teilen:
Dehnbereich aus Weich-PVC, Klebebereich aus seitlich eingeschweiRtem Poly-
estervlies.

Zusammensetzung

Polyester, bitumenvertrdgliches Weich-PVC

Produkteigenschaften

« beidseitig vlieskaschiert

» hohe Dehnwirkung

« hoher Haftverbund zur Hauptabdichtung

- wasserundurchldssig

- bestdndig gegen UV-Belastung, Witterung, verdUnnte Sduren und Laugen

« AuRenbreite: 240 mm und 400 mm

Qualitétssicherung

weber.tec Superflex B 240/B 400 unterliegt einer sténdigen Gitekontrolle.



Verarbeitung

Das Abdichtband wird in der Abdichtebene der Dickbeschich-
tung (z.B. webertec Superflex 10/D 24) eingebaut.

Die Abdichtung, Schichtdicke ca. 2 mm, beidseitig der Fuge ca.
20—-30 cm breit vorlegen. AnschlieRend das Abdichtband mit
der breiten Vliesseite zur Wand frisch in frisch einlegen. Danach
in entsprechender Schichtdicke Uberspachteln.

Bei Bewegungsfugen schlaufenférmige Ausbildung mit
webertec Superflex B 400 durchfUhren. Bei der Verklebung des
Bandes darauf achten, dass die Zugzone von Kleber frei bleibt.

BandstéRe, Gehrungen und Anschlisse (z.B. das Anbinden der
Endsticke) werden durch thermisches VerschweiRen der Bén-
der untereinander hergestellt.

Vor der VerschweiBung die zu verschweiRenden Bereiche der
Abdichtbdnder mit weber.sys 992 reinigen.

Das PVC wird mit dem HeiRluftgerdt fUr Abdichtbdnder, Stufe
4 bis 5, entsprechend ca. 350 °C bis 450 °C, miteinander ver-
schweilRt.

Bei Bauwerksabdichtungen, die waagerechte und senkrechte
Fugenabdichtung erfordern, ist eine durchgehende Verlegung
von der Bodenplatte zur Wandfldche sinnvoll, um unnétige
Verbindungen zu vermeiden. Im Bereich der Bodenplatte wird

die schmalere Vliesseite zum Unterbeton hin eingebettet, damit

im Wandbereich die breitere Vliesseite zur Wand hin verlegt
werden kann.

Die Verklebung im Bodenbereich erfolgt mit webertec Superflex
D 24 bzw. bei Negativdruck mit weber.xerm 848 nach Unter-
grundgrundierung mit weber.prim 807.

=LY Superflex B 240 / B 400

N

Allgemeine Hinweise

+ Bei der Verwendung von Epoxidharzklebern wie z.B.
weber.xerm 848 ist eine Grundierung des PES-Vlieses mit
weber.prim 807 durchzufUhren.

Abdichtbédnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz

Besondere Hinweise

« Wird weberitec Superflex B 400 in HeiRbitumen eingegossen,
muss die Zugzone frei von Kleber bleiben.

Technische Werte

Breite

B 240: 240 mm; B 400: 400 mm

Breite Zugzone

B 240: 80 mm; B 400:100 mm

max. Fugenbreite

B 240: 80 mm; B 400:100 mm

max. Fugenbewegung (B400) 10 mm
ReiRdehnung 2250 %
ReiRfestigkeit =12 N/mm?

Shorehdrte A

75

Temperaturbestdndigkeit

-25 °C bis +80 °C




Abdichtbdnder / Gewebe /

Abdichtungsschutz

weber.sys g4

Dichtfolie zur Ausbildung von Abdichtungen in Ubergangsbereichen in Verbindung mit
2-komponentigen Bitumendickbeschichtungen, reaktiver Dickbeschichtung und flexiblen Dichtungsschldmmen

Anwendungsgebiet

« zur Abdichtung von Ubergangsbereichen
« zum Herstellen von Dichtmanschetten

Produkteigenschaften

- elastisch
- reiRfest

- beidseitig vlieskaschiert

Produktdetails

« Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschutzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

min. 2 Jahre lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 1,05 m2/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Abmessung Einheit

Rolle Breite: 0,3 m 50 Meter
Rolle Breite: 0,3 m 20 Meter
Rolle Breite: 1m 50 Meter

Anwendungsgebiet

GRUND-
 SORTWMENT

cinfach &St

Dichtfolie

cher

weber.sys 982 dient zur Ausbildung von Abdichtungen in Ubergangsbereichen
bei der erdberUhrten Bauwerksabdichtung in Verbindung mit 2-komponentigen
Bitumendickbeschichtungen und webertec Superflex D 24. Weiterhin zum pass-
genauen Zuschneiden von Dichtmanschetten, z.B. fUr das Eindichten von Boden-
einldufen (insbesondere Los-/Festflansch-Konstruktionen) in Kombination mit den

Abdichtungssystemen webertec 827 S oder webertec Superflex D 2.

Produktbeschreibung

weber.sys 982 ist eine Dichtfolie aus Butyl-Kautschuk-Kern, beidseitig viieskaschiert.

Zusammensetzung

Butyl-Kautschuk, Polyester Vlies-Kaschierung

Produkteigenschaften

- elastisch

- beidseitig vlieskaschiert

» wasserundurchldssig

« sehr gute Haftung

- bestdndig gegen Alkalien, verdunnte Sduren und Salzlésungen
« flexibel bis -40 °C

« Breite:1m; 0,3 m

Qualitdtssicherung

weber.sys 982 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.



982

Verarbeitung In Kombination mit dem Abdichtungssystem

webertec Superflex D 2:

» Bodenablauf sowie umgebenden Estrich mit weber. prim 900
grundieren.

» Abdichtung des Estrichs wie des Aufsatzstickes des Boden-
ablaufs mit weber.tec Superflex D 2. Im Anschluss frisch in
frisch die passend zugeschnittene Dichtmanschette aus
weber.sys 982 einlegen und vollfldchig mit webertec Super-
flex D 2 Uberspachteln. Den Losflansch aufsetzen und an-
schrauben.

. In Kombination mit Dickbeschichtungen:
Nach Untergrundreinigung und Auftrocknung der Grundierung/
Kratzspachtelung Ubergangsbereiche ca. 50 cm breit mit z.B.
webertec Superflex 10/D 24 in einer Schichtdicke von ca. 2 mm
beschichten. Frisch in frisch, je nach erforderlicher Breite, 30 bzw.
50 cm breiten Streifen weber.sys 982 hohlraumfrei einbetten,
anschlieRend mit ca. 3 mm Dickbeschichtung deckend Uber-
spachteln.

-

Bei der Ausbildung von T-StdRen zuerst die horizontalen Detail-
punkte ausbilden. Im Anschluss das vertikale Band mit der Dick-
beschichtung auf dem horizontal verlaufenden Dichtband mit
mindestens 10 cm Uberlappung verkleben. BandstéRe, Gehrun-
gen und AnschlUsse passend aus weber.sys 982 zuschneiden.

2. Verarbeitung bei der Ausbildung von Abdichtungen im Ver-
bund mit Fliesen und Platten in Kombination mit dem Abdich-
tungssystem weber.tec 827 S:

« Untergrundvorbereitung und Grundierung der umgebenden
Bereiche mit weber. prim 807. Danach Abdichtung des Auf-
satzstUckes der Bodenabldufe und des umgebenden Est-
richs mit webertec 827 S. Im Anschluss Dichtmanschette aus
weber.sys 982 zuschneiden, mit weber.prim 807 tranken, in die
frische Abdichtungsmasse legen und mit webertec 827 S Uber-
arbeiten. Nach Trocknung Losflansch fluchtgerecht einsetzen
und anschrauben.

Abdichtbdnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz

« AnschlieRend Bodenabdichtung aus weber. tec 827 umlaufend,
Uberlappend bis an den Flanschbereich ausfUhren. Die letzte
Abdichtungslage frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarz-
sand abstreuen.

Technische Werte

Lénge 50m
Temperaturbestdndigkeit bis +90 °C
Flachengewicht ca. 500 g/m?
Materialdicke ca. 0,45 mm
p-H,0 194582
SD-Wert (H,0) ca.109 m

181
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VL ISTRSTT 982 SK

Abdichtbdnder / Gewebe /

Abdichtungsschutz

Zur Abdichtung von Anschlissen und Ubergédngen. Insbesondere zur Eindichtung von

Selbstklebende Dichtfolie

GRUND-
SORTWMENT

cinfach & sichef

bodentiefen Fenster- und Turprofilen in Verbindung mit 2-komponentigen Dickbeschichtungen

Anwendungsgebiet

« zur Abdichtung von Anschliissen und Ubergéngen
- zur Eindichtung von bodentiefen Fenster- und

Turprofilen

- bei Gebdudesockeln, Balkonen, Loggien

Produkteigenschaften

- mit selbstklebendem Butyldichtstreifen
- elastisch & reiRfest
« beidseitig vliesskaschiert

Produktdetails

- Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschitzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

min. 2 Jahre lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.1lm/m

Verpackungseinheiten

Gebinde

Abmessung

Einheit

Rolle

Breite: 0,3 m

20 Meter

Anwendungsgebiet

weber.sys 982 SK dient zur Abdichtung von AnschlUssen und Ubergéngen in
Verbindung mit webertec Superflex D 24 oder 2-komponentigen weber. Bitumen-
dickbeschichtungen. Das Dichtband mit selbstklebendem Butyldichtstreifen wird
insbesondere fUr die Eindichtung von bodentiefen Fensterprofilen und Turprofilen
im Rahmen der Sockelbabdichtung von Gebduden eingesetzt. Weiterhin zur An-
wendung bei Sockel- und Turanschlissen auf Balkonen und Loggien. Die selbstkle-
benden Eigenschaften ermoéglichen eine einfache und passgenaue Positionierung
des Dichtbandes.

Produktbeschreibung

weber.sys 982 SK ist eine Dichtfolie aus Butyl-Kautschuk-Kern, beidseitig vlies-
kaschiert. weber.sys 982 SK ist einseitig mit einem selbstklebenden, 5 cm breiten
Dichtstreifen aus Butylkautschuk ausgestattet.

Zusammensetzung

Butyl-Kautschuk, Polyester Vlies-Kaschierung

Produkteigenschaften

- mit selbstklebendem Butyldichtstreifen

« elastisch

« beidseitig vlieskaschiert

« wasserundurchldssig

« sehr gute Haftung

- bestdndig gegen Alkalien, verdinnte Sduren und Salzlésungen
« gute Flexibilitdt bis -40 °C

« Breite: 0,3 m

« Ldnge: 20 M

Qualitétssicherung

weber.sys 982 SK unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung
« Als Untergrunde zur Verklebung des weber.sys 982 eignen sich insbesondere
Kunststoffe, glatte Holzuntergrinde (Profile), Edelstahl, Aluminium.

Andere Untergrinde auf Anfrage.

« Untergrinde mussen fest, tragféhig, sauber und fettfrei, sowie frei von haftungs-

mindernden Bestandteilen sein.

- Die Verklebung des Butylstreifens erfolgt ohne Grundierung direkt auf dem

vorbereiteten Untergrund.



982 SK

Verarbeitung

In Kombination mit 2 komponentigen Dickbeschichtungen
(FPD/PMBCY):

Dichtband mit dem Klebestreifen auf dem Untergrund positio-
nieren und verkleben. Band hochklappen und nach Auftrock-
nung von Grundierung und Kratzspachtelung Anschlussbe-
reiche ca. 40-50 cm breit mit z.B. weber.tec Superflex D 24 in
einer Schichtdicke von ca. 2 mm beschichten. Frisch in frisch,
den freien Dichtbandstreifen weber.sys 982 SK hohlraumfrei
einbetten, anschlieRend das komplette Dichtband mit ca. 2 mm
Dickbeschichtung deckend Uberspachteln.

BandstoRe, Gehrungen und AnschlUsse passend zuschneiden,
und mit mindestens 10 cm Uberlappung verkleben.

Technische Werte

Lénge 20m
Temperaturbestdndigkeit bis +90 °C
Fldchengewicht ohne Klebestreifen ca. 500 g/m?
Materialdicke ca. 0,45 mm
p-H,0 194582

SD- Wert (H,0) ca.109 m

Abdichtbédnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz



Abdichtbdnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz

983 Drdnmatte 1,25 m

—
GRUNVD-
SORT \MENT
1,25 m breite Schutz- und Dranmatte fir erdberUhrte Bauteile, z.B. Kellerwdnde einfach & sicher
sowie als Schutzschicht fior Abdichtungsmassen

Anwendungsgebiet

weber.sys 983 dient als Schutz und Vertikaldrdnage erdberUhrter Bauteile bei der
. Wassereinwirkungsklasse: Nicht driickendes Wasser (W1.2-E), sowie als Schutz-
schicht fUr Abdichtungen gem. DIN 18533 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie.

—

_ ! Produktbeschreibung
weber.sys 983 ist eine 3-schichtige Matte aus Vlies, Noppenbahn und druckvertei-
lender Gleitfolie nach DIN 4095.
5
= Zusammensetzung

Noppenbahn: Polystyrol, Folie: PP, Vlies: PP/PE

Produkteigenschaften

SISnCONoERLISE » hohe Druckbestdndigkeit

- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldrdnage
« vlieskaschiert

Produkteigenschaften
- bestdndig gegenuber im Erdreich Ublicherweise vorkommende Aggressivstoffe

» bahnenférmig

« 3-schichtig b

« hohe Druckbestdndigkeit 3-schichtig

- groRe Abflussspende « leichte Verlegung
Produktdetails - groRe Abflussspende
* Lagerung: Qualitétssicherung

Bei vor UV-Einwirkung geschutzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

lagerfahig. -
rr—— Untergrundvorbereitung
Verbrauch / Ergiebigkeit L . . . .
« Die Drdn-Schutzmatte wird auf Betonuntergrinden, oder Untergrinden, die

ca. 1,05 m2/m? A . . . . . .
mit Bitumendickbeschichtung/reaktiver Dickbeschichtung abgedichtet wurden,

Verpackungseinheiten aufgebracht.

weber.sys 983 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Gebinde  Abmessung Einheit VPE / Palette « Vor dem Anbringen des Elementes muss die Abdichtung ausreichend fest und
Rolle Lange: 14 m; 175 m? 6 Stuck durchgetrocknet sein.
Breite: 1,25 m




Verarbeitung
Verarbeitung:

- Die Drdn-Schutzmatte wird vor der Verarbeitung auf die erfor-
derliche Ldnge zugeschnitten. Diese ist so zu bemessen, dass
die Drdnmatte den kompletten erdberihrten, senkrechten Be-
reich und den Fundamentvorsprung abdeckt, zuziglich min-
destens ca.10 cm.

- Die Verlegung erfolgt so, dass die vlieskaschierte Seite zum
Erdreich zeigt und die druckverteilende Folie die Abdichtung
berUhrt.

« Die Drdnelemente mUssen hierbei mind. 5 cm Uberlappen. Das
Filtervlies hat einen ausreichenden Uberstand, um auf die be-
nachbarte Bahn aufgelegt zu werden.

- Die Drdnmatte wird oberhalb der Abdichtung fixiert, und am
unteren Ende fachgerecht an die Ringdrdnage angeschlossen.

« Die vlieskaschierte Seite zeigt dabei zum Erdreich, die druck-
verteilende Folie liegt auf der Abdichtung.

Allgemeine Hinweise

« zur Uberleitung des anfallenden Drénwassers in die Ring-
drdnage ist eine filterstabile Bodendrdnage anzulegen.
Hierbei sind die Forderungen der DIN 4095 ,Drdnung bauli-
cher Anlagen” zu beachten.

« Vor der Montage der Bahn muss die Abdichtung durchge-
trocknet sein.

« Baugrube innerhalb von 2 Wochen nach Aufbringen der
Drédnmatte verfillen.

Technische Werte

Breite 1,25m

Ldnge 14 m

Abflussspende max. 2.81/s/m
500 kN/m?

Druckfestigkeit

2983

Abdichtbédnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz



Abdichtbdnder / Gewebe /

Abdichtungsschutz

984 Dranmatte 2 m

. - | 1 (‘.lKuND‘
SORT \MENT
2 m breite Schutz- und Dranmatte fir erdberUhrte Bauteile, z.B. Kellerwdnde einfach & sichef

sowie als Abdichtungsschutz

Anwendungsgebiet
weber.sys 984 dient als Schutz und Vertikaldrdnage erdberUhrter Bauteile bei der
Wassereinwirkungsklasse: Nicht driickendes Wasser (W1.2-E), sowie als Schutz-
schicht fUr Abdichtungen gem. DIN 18533 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie.
Produktbeschreibung
weber.sys 984 ist eine 3-schichtige Matte aus Vlies, Noppenbahn und druckvertei-
lender Gleitfolie nach DIN 4095.

Zusammensetzung

Noppenbahn: PE, Folie: LDPE, Vlies: PP

Produkteigenschaften

SISnCONoERLISE » hohe Druckbestdndigkeit

- als Abdichtungsschutz
- als Vertikaldrdnage
« vlieskaschiert

Produkteigenschaften .
« leichte Verlegung

» bahnenférmig

« 3-schichtig

« hohe Druckbestdndigkeit grofe Abflussspende

+ groRe Abflussspende « 3-schichtig

Produktdetails » bestdndig gegeniber im Erdreich Ublicherweise vorkommende Aggressivstoffe
* Lagerung: Qualitétssicherung

Bei vor UV-Einwirkung geschutzter Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

lagerfahig. -
rr—— Untergrundvorbereitung
Verbrauch / Ergiebigkeit L . . . .
« Die Drdn-Schutzmatte wird auf Betonuntergrinden, oder Untergrinden, die

ca. 1,05 m2/m? A . . . . . .
mit Bitumendickbeschichtung/reaktiver Dickbeschichtung abgedichtet wurden,

Verpackungseinheiten aufgebracht.

weber.sys 984 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Gebinde  Abmessung Einheit VPE / Palette « Vor dem Anbringen des Elementes muss die Abdichtung ausreichend fest und
Rolle Lange:12,5m;  25m? 6 Stuck durchgetrocknet sein.
Breite: 2 m




984

Verarbeitung

« Die Bahn wird vorzugsweise horizontal um das Bauwerk verlegt.
Die vlieskaschierte Seite zeigt dabei zum Erdreich, die druck-
verteilende Folie liegt auf der Abdichtung.

- Die Drdn-Schutzmatte wird vor der Verarbeitung auf die erfor-
derliche Ldnge zugeschnitten. Diese ist so zu bemessen, dass
die Drénmatte den kompletten erdberUhrten, senkrechten
Bereich und den Fundamentvorsprung abdeckt, zuzUglich
mindestens ca. 10 cm.

« Im StoRbereich muss das Filtervlies den benachbarten Noppen-
bereich um mind. 8 cm Uberlappen. Noppen dirfen nicht dop-
pelt liegen.

« Die Befestigung der Matte erfolgt bis zum Verfillen der Bau- Allgemeine Hinweise

grube zunqchs.t oberhalb der Abdichtungsebene durch z.B. + Zur Uberleitung des anfallenden Dranwassers in die Ring-
Anklemmen mittels Dachlatte. " . . . . "
Nach d | . verfol d Verdichten des Erdreich drdnage ist eine filterstabile Bodendrdnage anzulegen.

‘,]C .em qng.enwelse.n ertu "en una veroic en. es kr re.|c s Hierbei sind die Forderungen der DIN 4095 ,Drdnung bauli-
wird die Befestigung wieder gel6st. Im Anschluss einen Streifen Y

. . N cher Anlagen” zu beachten.

des schwarzen Kunststoffanteils abschneiden und das Uberste-
hende Vlies nach hinten umklappen und fixieren.

« Vor der Montage der Bahn muss die Abdichtung durchge-
trocknet sein.

« Baugrube innerhalb von 2 Wochen nach Aufbringen der
Drénmatte verfillen.

Technische Werte

Breite 2m

Ldnge 12,5m
Abflussspende max. 3,51/(sm)
Druckfestigkeit 580 kN/m?

Abdichtbédnder / Gewebe /
Abdichtungsschutz



weber.tec SuperflexD 2 Reaktive Flexschldmme 2 k schnell
s T W
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Dichtungsschldmmen / -mortel

GRUND-
SORTWMENT

cinfach &sicher

Hochflexible, reaktiv und schnell abbindende Dichtungsschldmme

Anwendungsgebiet

Zur flexiblen Abdichtung von KellerauRenwdnden, Sockeln und Fundamenten
(Wand/Boden). Zur nachtréglichen Innenabdichtung (Negativabdichtung).

Zur Abdichtung von Behdltern (Innen) bis 10 m Wassersdule. Als Vordichtung und
Haftschlédmme unter PMBC, zur Ausbildung von Horizontalsperren in und unter
aufgehenden Wdnden und als Haftbricke auf vorhandenen Bitumenbeschich-
tungen.

Produktbeschreibung

webertec Superflex D 2 ist eine 2-komponentige schnellabbindende Flexschldmme.

Anwendungsgebiet Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen. MDS gemdR DIN 18533.
« zur flexiblen Abdichtung von Kellerwanden innen Zusammensetzung
und aulRen
+ als nachtrégliche Innenabdichtung Zement, ausgesuchte Quarzsande, hochreaktive Polymere, reaktive FUllstoffe,
Produkteigenschaften Additive
« schnellabbindend & druckwasserdicht Produkteigenschaften

- schnell Gberarbeitbar
« Uberputzbar & Uberstreichbar

Produktdetails

Auftragswerkzeug: Maurerquast, Glattekelle, Rolle,
Spritzmaschine

Farbe: grau

Durchtrocknungszeit: max. 24 Std.

Lagerung: Bei trockener, frostfreier Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material
min. 12 Monate lagerfdhig.

T e for alle mi lisch U i keine P hicht auf M k
Verbrauch / Ergiebigkeit eL:;ocidz::'i\;:era ischen Untergrinde geeignet, keine Putzschicht auf Mauerwer

EMICODE EC 1°'YS; sehr emissionsarm

schnellabbindend

nach 90 min Uberarbeitbar im Wandbereich

nach 4 Stunden begehbar

witterungsunabhdéngige Durchtrocknung innerhalb 24 Stunden

TrockenriUckstand > 95 %

RissUberbrickung >1mm

WI-E: Bodenfeuchte und nicht mind. Trockenschicht-

driickendes Wasser 25kg/m*  dicke z2mm « Uberputzbar, Uberstreichbar, frost-/tausalzbesténdig, UV-besténdig
W21-E: Drickendes Wasser mind. Trockenschicht-

(3 m Eintauchtiefe) 3lkg/m*  dicke 2,5 mm » Daverunterwasserbeanspruchbar nach 3 Tagen

'WA4-E: Spritzwasser am Wand-

) AT B rzn;n:é/mz :;;c(::eznzsf:::ght « spritzbar mit Peristaltik-Pumpentechnik sowie mit Schneckenpumpentechnik,
unterWanden ’ z.B Wagner PC 1030 mit Luftunterstitzung

Als Kontaktschicht/Haftbriicke ca.

auf alten Bitumenschichten 0,7 kg/m? gom .

Von innen drickendes Wasser mind. Trockenschicht- Qualltatssn:herung

WI1-B bis W2-B: (Behdlter) 3,1 kg/m? dicke 2 2,5 mm

T erabIie noIoe] webertec Superflex D 2 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Bodenfeuchte und nicht
drickendem Wasser

mind. Trockenschicht-
2,5kg/m?  dicke 22 mm

Als Innenabdichtung bei mind. Trockenschicht-
druckendem Wasser 3,5 kg/m? dicke 2 3 mm
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kombigebinde 6 kg 60 Stuck

Komp. A 15 kg 24 Stuck

Komp. B 15 kg 24 Sacke
Kombigebinde 24 kg 18 Stuck

188 W

-—



Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frostfrei, fest, sauber, ausreichend tro-
cken sowie frei von Teerpech, Nestern und klaffenden Rissen
sowie Graten und sonstigen Verunreinigungen sein.

Wasserabweisende, haftungsmindernde Rickstdnde entfernen.

Kanten brechen, Kehlen runden.

Fugen und Vertiefungen > 5 mm sind durch eine Fuillspachte-
lung mit webertec 933 zu schlieen.

Hohlkehlen am Bodenwandanschluss sind mit webertec 933,
Radius 5 cm, auszurunden.

« Saugende Untergrinde sind mit weber.prim 900 vorzubehandeln.
Verarbeitung

Mischvorgang:

Mischvorgang: A- und B-Komp. im Verhdltnis 1: 1 Gew.-Teil kno-
tenfrei anmischen. Mischzeit: ca. 2 bis 3 Minuten. Mischgerdte:
Leistungsfdhige Bohrmaschine mit aufgesetztem KorbrUhrer
oder weber.sys RUhrpaddel Nr. 3.

Kratzspachtelung:

Zum Verschluss von Poren und Lunkern sowie offenen StoR
fugen bis 5 mm Breite ist eine vollfldchige Kratzspachtelung
aus weber.tec Superflex D 2, unverschnitten bzw. verschnitten
mit weber.sys Hartquartz 0,1 bis 0,3 mm (Mischungsverhadltnis
3:1nach Raumteilen), auszufUhren. Die Kratzspachtelung darf
durch den nachfolgenden Abdichtungsauftrag nicht beschadigt
werden.

Fldchenabdichtung:

« In mindestens 2 ggf. 3 Arbeitsgdngen, jeweils voll deckend
(Materialauftrag ca. 1,10 kg/m? pro mm Trockenschichtdicke).
Die Beschichtung muss an jeder Stelle die bei der zu erwarten-
den Wasserbeanspruchung notwendige Gesamtschichtdicke
aufweisen. Die zweite bzw. dritte Auftragslage erfolgt, wenn
die vorhergehende Abdichtungslage nicht mehr wéhrend des
Auftragens verletzt werden kann.

Technische Werte

+3 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur

Verarbeitungstemperatur

7

weber.tec SuperflexD 2

NN

Allgemeine Hinweise

Bei Druckwasser muss Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 1045
entsprechen.

Bei Sonneneinstrahlung entsprechend den Regeln der Putz-
technik der Sonne nacharbeiten bzw. abschatten.

Erst nach vollsténdiger Abbindung und Durchtrocknung darf
die Verklebung von Schutz- und Ddmmplatten sowie das
VerfUllen der Baugrube erfolgen.

FUr den Abdichtungsschutz empfehlen wir unsere vlies-
kaschierte Dran-/Schutzmatte weber.sys 983.
Verarbeitungszeit und Uberarbeitbarkeit/Begehbarkeit
beziehen sich auf eine Temperatur von +23 °C ohne Zugluft
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Bei der Verarbeitung ist grundsdétzlich DIN 18533 zu beach-
ten. Richtlinie fUr die Planung und Ausfihrung von Abdich-
tungen erdberUhrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlém-
men" und WTA-Merkblatt ,Nachtrégliches Abdichten erdbe-
rUhrter Bauteile”, beachten.

Die Abdichtung ist nach vollsténdiger Durchtrocknung Uber-
streichbar mit den weber.ton Fassadenfarben, vorzugsweise
mit Silikonharzfarben, weberton 411 oder Silikatfarben,
weberton 414.

Ist ein Putzsockel vorgesehen, muss die durchgetrocknete
Abdichtung aus webertec Superflex D 2 vollfiGchig mit einem
Spritzbewurf aus weber.san 951S versehen werden.
Alternativ zu weber.san 951S kann die mineralische Haft-
bricke aus weber.dur 101, aufgetragen in Kammzugtechnik
(min. 8 mm Zahnung), erstellt werden.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

FUr Trinkwasserbehdlter webertec 930 verwenden.

Bei Gefahr von ruckwadartiger Durchfeuchtung ist vorher
webertec 933 aufzutragen.

Die frische Abdichtung mind. 4 Stunden vor Regen und Frost
zu schitzen.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kénnen leichte Farbverdn-
derungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Anwendungstipp ,Allgemeine Hinweise fir Abdichtun-
gen mit Dickbeschichtungen” ist zu beachten.

Der Verbrauch fUr die FuUll- und Kratzspachtelung sowie
Mehrverbrauch infolge verarbeitungsbedingter Schwan-
kungen von ca. 0,5-1,5kg/m? ist gesondert zu kalkulieren.

Dichte ca.l,

05 kg/dm? der fertigen Mischung

Konsistenz

schlédmmfahig, streichfdhig, spachtelféhig, spritzbar

Verarbeitungszeit

ca. 45 Min.

Reinigung

im frischen Zustand mit Wasser
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Dichtschlamme DS
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Mineralische Dichtungsschldmme

Anwendungsgebiet

webertec 930 wird fur die Herstellung mineralischer Abdichtungen von Bauwerken
im erdberUhrten Bereich, von Trinkwasserbehdltern und anderen Bauwerken,
gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrickendes Oberfldchen- und Sickerwasser,
drickendes Wasser und negativen Wasserdruck eingesetzt.

Produktbeschreibung

webertec 930 ist eine mineralische Dichtungsschldmme auf Zementbasis mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis, entspricht DVGW 347/270.
MDS gemdR DIN 18535.

Zusammensetzung
- Zement, Additive
Anwendungsgebiet
- Abdichtung von erdberihrten und anderen Produkteigenschaften

Bauwerken
- Innenabdichtung von Trinkwasserbehdltern

. « auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
Produkteigenschaften

- besondere Widerstandsfahigkeit gegen mechansiche und agressive Einwirkungen
« druckwasserdicht

« auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar

« druckwasserdicht

» gemdR DIN 4030 bestdndig bis zum Grad ,stark angreifend”

» frih belastbar « geeignet fur den Kontakt mit Trinkwasser
Produktdetails « keine AusblUhungen und keine schddlichen Einflisse auf Beton und Mauerwerk
- Auftragswerkzeug: Gldttekelle, Maurerquast, + frGh belastbar
Schneckenpumpe = .
« Farbe: grau Qualitatssicherung

Wasserbedarf: min. 4 | - max. 4,75 1/25 kg
Durchtrocknungszeit: ca. 3 Tage

Lagerung: Bei trockener Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.

12 Monate lagerfdhig. - Der Untergrund muss ausreichend tragféhig, sauber, saugféhig, fest, frostfrei,

Verbrauch / Ergiebigkeit formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder ab-

bldtternde Mortel- und Anstrichreste sind sorgfdltig zu entfernen. Mattfeucht

webertec 930 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Bodenfeuchte und nicht ca. Trockenschicht- -

drickendes Wasser 4,0 kg/m?  dicke 22 mm vorndssen, stehendes Wasser entfernen.

Drickendes Wasser ca. Trockenschicht- - Kanten sind zu brechen, Hohlkehlen sind vorab mit webertec 933 zu runden
6,0 kg/m?  dicke =3 mm (Radi )

Als Innenabdichtung bei ca. Trockenschicht- Radius ca. 5 cm).

Bodenfeuchte und nicht 4,0kg/mz  dicke 22 mm « Nach Durchtrocknung erfolgt eine Uberarbeitung mit webertec 930 in entspre-

driuckendem Wasser

chender Schichtdicke.

Als Innenabdichtung bei ca. Trockenschicht-
druckendem Wasser 6,0 kg/m?  dicke 23 mm
Bei von innen drickendem ca. Trockenschicht-
Wasser W1-B bis W3-B: 6,0 kg/m?  dicke =3 mm
(Behdlter)
Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

190 W

-—



weber.tec 930

Verarbeitung

« Gebindeinhalt mit der angegebenen Wassermenge mindestens
4 Minuten mischen bis ein knollenfreier Mértel entsteht. Nach
einer Reifezeit von 3 bis 5 Minuten nochmals aufrUhren. Kein
Wasser nachdosieren. Nur soviel Material anrUhren, wie inner-
halb von 60 Minuten verarbeitet werden kann.

Der Auftrag der Abdichtung erfolgt in mind. zwei Arbeitsgdngen,
bei drickendem Wasser und Wasserbehdltern sowie bei nega-
tivem Wasserdruck in 3 Arbeitsgdngen, jeweils voll deckend bei
ca. 2 kg Auftragsmenge pro m? und Arbeitsgang. Die Folgeauf-
trage kénnen nach ca. 1 Stunde durchgefUhrt werden.

Vor Auftrag mit dem Glétter erfolgt zuerst ein Schldmmauftrag.

AnschlieRend, nach dem Anziehen, erfolgt der Spachtelauftrag Allgemeine Hinweise

bis zur max. Schichtdicke. Die Fldche ist nach dem Anziehen ab- . . .
zuquasten. Alternativ kann zur Erzielung einer ebenen Oberfld- : D'|e Afbdlcl'wtung darf 'j'ur auf Boukor'pern h'ergest'ellt'werden,
die rissfrei und ausreichend standsicher sind. Die Einbau-

che mit einem mattfeuchten Schwamm abgerieben werden. ] ) A
tiefe darf 3 m nicht Uberschreiten. Wasserbehdlter durfen

max. 15 m tief sein.

Die Abdichtung muss an jeder Stelle die erforderliche Trocken-
schichtdicke gemdR vorliegender Wasserbelastung aufweisen.
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Bei Abdichtungen gegen negativen Wasserdruck (max. 3 m
Wassersdule) muss der Untergrund dafir ausreichende
Haftzugfestigkeiten aufweisen.

Bei Abdichtungsarbeiten, die nicht im direkten Kontakt mit Trink-
wasser stehen, kann weber.tec 930 beim Anmischen die Kunst-
stoffdispersion weber.ad 785 zugefugt werden. Mischungsver-
hdltnis 1 GT flUssig : 25 GT Pulver. Das Anmachwasser ist dann
auf die Mindestmenge zu reduzieren. Dadurch verbessert sich
die Verarbeitbarkeit, Untergrundhaftung, Wasserrickhaltever-
mogen sowie die Trockenmorteleigenschaften.

Die Auftragsdicke der einzelnen Lagen darf an keiner Stelle
3 mm Uberschreiten, die Gesamtschichtdicke ist auf max.
5 mm zu begrenzen.

Nach dem Aufbringen der Dichtungsschldmme ist die Be-

schichtung mind. 24 Stunden feucht zu halten und weitere
5 Tage vor direkter Sonneneinwirkung und Frost zu schit-

zen. Nicht auf gefrorenem Untergrund und bei Frost verar-
beiten. Nicht bei Regen auftragen.

webertec 930 kann fUr den vorherigen Einsatz als Ausgleichs-
und Egalisierungsmdrtel mit Quarzsand im Mischungsverhdlt-
nis 1kg Sand: 2,5 kg Pulver verschnitten werden. Vorab ist
webertec 930 unverschnitten als Haftbricke vorzulegen.

Die Egalisierungsschicht gilt nicht als Abdichtungslage.

Die Dichtschldmme kann auch als Vordichtung fUr webertec
Superflex D 2 eingesetzt werden. Uberarbeitung nach ca.
1Stunde.

Schutzschichten, Platten, Fliesen, gipsfreier Mortel durfen erst
aufgetragen werden, wenn die Abdichtung ausreichend erhdr-
tet ist.

Bei der Uberarbeitung der Dichtungsschldmme mit Putz
wird der Spritzbewurf weber.san 951S auf die erhartete
Schicht aus weber.tec 930 vollfliGchig aufgebracht.

Bei der Abdichtung von Behdltern, die sehr weiches Wasser
mit einem Hdrtegrad = 3° dH aufweisen, ist mit einem
Angriff auf die Dichtungsschldmme zu rechnen. Hierbei
empfehlen wir fUr die Anwendungsbereiche Brauchwasser-
behdlter (z.B. Sprinklerbecken) unsere flexible Dichtungs-
schldmme webertec Superflex D 2.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Bei der nachtrdglichen Abdichtung grundsdtzlich das WTA-
Merkblatt ,Nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter Bauteile”
beachten.

Die Richtlinie fUr die Planung und Ausfihrung von Abdich-
tungen von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschlém-
men ist zu beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« FUr die Anwendung Vergitung mit weber.ad 785 liegt kein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis vor.

Technische Werte

Auftragsdicke mind. 2,5 bis 4 mm
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Frischmértelrohdichte ca. 2,1 kg/dm? des fertigen Mértels
Verarbeitungszeit ca. 60 Min.

W o0



weber.tec 931S Dichtschlamme schnell
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Schnellabbindende, mineralische Dichtungsschldmme

Anwendungsgebiet

weber.tec 931 wird als Vordichtung bei sehr feuchten Untergrinden bei nach-
folgender Uberarbeitung mit starren und flexiblen mineralischen Dichtungs-
schldmmen, FPD oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, z.B.
weber.tec Superflex 10 eingesetzt.

Produktbeschreibung

weber.tec 931S ist eine schnellabbindende mineralische Dichtungsschldmme.

Zusammensetzung

Zemente, Zuschlédge, Additive

Produkteigenschaften

Qustctngsasolct « chloridfrei und frei von Stoffen, die eine Korrosion bei Stahleinlagen bewirken

« zum Vordichten bei sehr feuchten Untergrinden kénnen
- fur nachfolgende Abdichtungen mit Dichtungs-
schlammen, FPD und Bitumendickbeschichtungen

s « fUr innen und auRen
Produkteigenschaften

+ schnell abbindend Qualitdtssicherung
« chloridfrei

Produktdetails

 Auftragswerkzeug:
Gldttekelle, Maurerquast

« schnell abbindend

weber.tec 9318 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, saugfdhig, sauber, fest, frost-

+ Wasserbedarf: frei, formbesténdig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder
ielachloswinechicgkonstctenZcaiS 7l abblatternde Mértel- und Anstrichreste sind sorgfiltig zu entfernen. Mattfeucht
51725 kg . vorndssen, stehendes Wasser entfernen.

» Durchtrocknungszeit:
ca. 30 Min. « Kanten sind zu brechen, Hohlkehlen sind vorab mit weber.tec 933 zu runden

- Lagerung: (Radius ca. 5 cm).
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 9 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Wasserbelastung: von 3,0-8,0 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke




weber.tec 931S

Verarbeitung

Grundierung:

Trockenen Untergrund ausreichend vorndssen. Glatte Unter-
grunde, z.B. Sichtbetonflachen, Glattputze, Estriche, Schleuder-
betonrohre usw. sowie schlechte und stark saugende Fldchen,
z.B. Kalksandstein, mit einer Haftbricke unter Zusatz von
weber.ad 785 versehen.

Trockengemisch: 1 RT Zement auf 2 RT Sand 0O bis 4 mm.
AnmachflUssigkeit: 1 RT weber.ad 785 auf 3 RT Wasser. Die
Mischung spritzbar einstellen und halbdeckend warzenartig
auftragen.

Vor Applikation der Dichtungsschlémme die Haftbricke leicht

anziehen lassen. Diese Vorgrundierung ist nicht erforderlich bei Allgemeine Hinweise

rauen Fldchen, z.B. Raubeton, Ziegelsteinmauerwerk, Zement- « In besonderen Féllen, z.B. bei aggressivern Grundwasser,

Rapputz usw. nach DIN 4030, anwendungstechnische Beratung anfordern.
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Mischen: « Nicht-Eisenmetalle, z.B. Aluminium, Zink, Blei oder Kupfer
+ weber.tec 931 langsam unter krdftigem Umrihren in das vohrer mit einem porenfrei deckenden Korrosionsschutz-
Anmachwasser einstreuen (nicht umgekehrt) und steifplastisch, anstrich versehen.
knollenfrei anrhren (nicht mehr als in 10 Minuten verarbeitbar). « Bei starker Sonneneinstrahlung und warmen AuRentempe-
+ Bei Temperaturen unter + 5°C warmes Anmachwasser verwen- raturen nicht mit weber.tec 931S arbeiten, da ein Verbren-
den, um die schnelle Erhdrtung nicht zu hemmen. nen zu befirchten ist, insbesondere wenn die Fldchen nicht
« Keinesfalls die Schldmme beim Einsetzen des Erstarrens noch- ausreichend feucht gehalten werden kénnen.
mals mit Wasser verdinnen. - Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
Verarbeitung: + 23° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Die Schlémme mit der Gldttkelle ca. 3 bis 4 mm dick in 2

Arbeitsgingen auftragen.

« Nach ca. 15 Minuten die Abdichtungsschicht mit Maurerquast
und Wasser leicht abstreichen, um Kellenschldge zu begradigen
und etwaige Poren an der Oberfldche zu schlieen.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Leichte Sickerstellen konnen ebenfalls mit weber.tec 9318 vor-
gedichtet werden.

« Eine einmalige Behandlung reicht im Allgemeinen schon aus.

Abdichten von Sickerstellen:

« Bei leichten Sickerstellen 3 RT weber.tec 931S zu 1 RT
weber.rep 760 mit Wasser anmischen und mit dem Gldtter
aufspachteln. FUr stdrkere Wassereinbriche anwendungstech-
nische Beratung anfordern.

Technische Werte

Auftragsdicke 3 mm -6 mm
Verarbeitungstemperatur >+5°C
Pulverschittdichte ca. 1.6 kg/dm?
Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen min. 30 Min.




weber.tec 932 Selbstverlaufender Bodendichtspachtel
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Selbstverlaufender, wasserundurchldssiger und schnellabbindender
Bodendichtspachtel fir Schichtdicken von 5 mm bis 30 mm

Anwendungsgebiet

| webertec 932 wird zur Abdichtung und Egalisierung von Bodenfldchen im Innen-
bereich, z.B. Sanierung von alten Kellerbéden eingesetzt. Durch zeitsparende Ver-
arbeitung und schnelle, spannungsarme Abbindung, ideal fUr die Sanierung unter
Zeitdruck. FUr die Bodenrenovierung im Verbund. Die direkt nutzbare Oberfldche
ist fur leichte mechanische Beanspruchung geeignet, z.B. typische hdusliche

Nutzung.
: Produktbeschreibung
— r webertec 932 ist ein werksmdRig hergestellter, zementgebundener, polymer-
= "weber modifizierter, und schnellabbindender Bodendichtspachtel mit selbstverlaufenden
i Eigenschaften.
Anwendungsgebiet Zusammensetzung
+ Abdichtung und Egalisierung alter Kellerbéden Spezielle Zemente, mineralische Fillstoffe, Kunststoffe, regulierende Additive
 Schnelle Bodenrenovierung im Verbund
» Fir Aufbauhéhen von 5-30 mm Produkteigenschaften
prodUkteigenschaften « wasserundurchldssig
» selbstverlaufend & schnellerhértend - selbstverlaufend

- wasserundurchldssig, druckfest & spannungsarm
- abriebfest — direkt nutzbar

- schnellabbindend

« ErfUllt den Eignungsnachweis von Innenabdichtungssystemen gemdark WTA-

Produktdetails prifung

* Wasserbedarf: « Radongasdicht in Kombination mit webertec Superflex D 24

el berflache direkt nutzb
. Farbe: « Oberflache direkt nutzbar, AR2,0

Zementgrau « fUr Schichtdicken von 5 bis 30 mm
» Lagerung: i .

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter Qualitatssicherung

:‘ager:_;:q ist das Material bis zu 9 Monate webertec 932 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung

agerraniq.

° ° nach DIN EN 13813.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m? Untergrﬁnde

liiennclergibs callbIo]l[Enischimore! Beton, Stampfbeton, Zementestrich, festliegende Ziegelbéden mit unbeweglichen
Verpackungseinheiten Fugen

Gebinde Einheit VPE / Palette Untergrundvorbereitung

Papiersack 25 kg 42 Sdcke

« webertec 932 ist ausschlieRlich fUr Verbundkonstruktionen geeignet.

« Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragféhig, zum Zeitpunkt des Aufbringens
der Grundierung oberfldchig trocken sein. Nicht haftende und haftungsmindernde
Bestandteile sind vor dem Auftrag zu entfernen. Die Mindesthaftzugfestigkeit
des Untergrundes betrégt: 0,5 N/mm?

« Im Untergrund vorhandene Risse sind vor der Uberarbeitung kraftschlUssig zu
verschlieRen, z.B. mit EpoxidgieRharz, weber.prim 806 zu vergieRen, bzw. mit
webertec 945 zu verpressen.



« Bei Beton- und Estrichuntergrund Grundierung mit weber.prim
932 P, Mischungsverhdltnis 1: 3 RT mit Wasser. Die Grundierung
wird dabei fehlstellenfrei mittels weichem Besen und bis zur
Sdttigung eingearbeitet. Bei stark saugenden Flédchen ggf. 2-mal
grundieren. Die Wartezeit vor Auftrag des Dichtspachtels be-
trdgt ca. 1-4 Stunden, je nach Raumklima.

Ziegeluntergrund: Grundierung mit webertec 941 unverdinnt.
Die Grundierung wird dabei fehlstellenfrei mittels Burste und
bis zur Sattigung eingearbeitet. Nach Auftrocknung (Wartezeit
mind. 15 Stunden) erfolgt ein zweiter Grundierauftrag. Die War-
tezeit vor Auftrag des Dichtspachtels betrdgt mind. 15 Stunden.

Die spdtere Oberflachenqualitéat wird entscheidend durch die
sorgfdltige AusfUhrung der Grundierung beeinflusst.

Die Beschichtung muss innerhalb von 48 Stunden nach der
Grundierung erfolgen.

In Fdllen wo zundchst eine webertec Superflex D 24 Abdichtung
auf dem Untergrund appliziert wurde, ist keine weitere Grundie-
rung erforderlich.

Verarbeitung

Mischen:

Die angegebene Menge sauberes Anmachwasser in ein geeig-
netes GefaR vorgeben. AnschlieRend Pulver zugeben und mit
geeignetem RUhrwerk, mind. 3 Minuten intensiv durchrihren,
bis ein gut flieRender, homogener Mortel entsteht. Nach einer
Reifezeit von 2 Minuten nochmals kurz bei niedriger Umdre-
hungszahl, aufrGhren.

Das Material wird mit ca. 6 Liter Wasser je 25 kg-Sack gemischt.

Mischwerkzeuge:
« Starkes RUhrgerdt mit mind. 600U/min und RUhrquirl fUr Spach-
telmassen, z.B. KorbrUhrer.

« Gerdtereinigung im frischen Zustand mit Wasser.

Verarbeitungsschritte:

Bei BreitenUberschreitung und zur Fldchenbegrenzung Abstell-
streifen setzen.

Die Grundierung muss farblos aufgetrocknet, und die Trocknungs-
zeiten der Grundierung eingehalten sein.

Material zUgig und gleichmdRig von einer Seite beginnend aus-
gieRen. Material frisch in frisch aneinander gieRen.

Nach dem AusgieRen ist die Oberfldche mit einer Zahntraufel,
Zahnrakel oder Gldttkelle zu gldtten.

Bei héheren Schichtdicken wird das Durchschlagen mit der
Schwabbelstange empfohlen.

AUf Ziegeluntergrinden betrdgt die Mindestschichtdicke 15 mm.

Zusatzlich radongasdichte Ausfihrung der Bodenegalisierung:

- weberitec Superflex D 24-Abdichtungsschicht, 2-lagig, Mindest-
trockenschichtdicke 4 mm, ausfUhren. Nach vollstdndiger Durch-
trocknung erfolgt der Auftrag des webertec 932 Dichtspachtels
ohne weitere Grundierung. Die Mindestschichtdicke des
webertec 932 betrdgt 10 mm.

weber.tec 932

Nachbehandlung:

» Frisch eingebaute Fldchen vor Zugluft, direkter Sonnen- und
Warmeeinwirkung schitzen.

« Die Untergrundtemperatur muss wdhrend der Verarbeitung
und bis zum Erreichen der Belegreife mindestens 10 °C be-
tragen.

« In den ersten 24 Stunden mdoglichst keine Luftentfeuchter
einsetzen.

« Wdhrend der Aushdrtung darf die Luftfeuchte 75 % nicht
Ubersteigen.

Allgemeine Hinweise

Vor der Verarbeitung Wand/- Sohlenanschluss fachgerecht
vorbereiten, Ausbildung einer Hohlkehle aus weber.tec 933.
Gesamten Ubergangsbereich mit webertec Superflex D 24/
D 2 abdichten (Uberlappungszone mind. 20 cm).

Sofern am Wand/-Sohlenanschluss keine Hohlkehle ausge-
fUhrt wurde, sind die aufgehenden Bauteile mit Randstreifen,
weber.floor 4960, Dicke 8 mm, zu trennen.

Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf berechnen.
Flachenneigung, Hoch- und Tiefpunkte feststellen.

Alle Fugen aus dem Untergrund sind zu Ubernehmen.

Im Zweifelsfall bezuglich Verarbeitung, Untergrund oder
konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Keine Fremdstoffe beimischen.

Nur im Innenbereich einsetzen.

Besondere Hinweise

Vor Uberarbeitung ist die auf den Untergrund einwirkende
Wasserbelastung festzustellen.

Eine Druckwasserbelastung > 0,1 bar ist auszuschlieRen

Die jeweils gUltigen WTA-Merkbldtter sind zu beachten

Beim Einbau von weber.tec 932 sind die Fachregeln zur
Verarbeitung von Bodenspachtelmassen zu beachten.

Nach Aushdértung der Oberfldche ist eine leichte Farbstruk-
turierung nicht auszuschlieRen.

Die Mindestschichtdicke auf Ziegeluntergrinden betrdgt
15 mm.

Sofern weber.tec 932 mit dampfbremsenden bzw. dampf-
dichten Beldgen, z.B. Fliesen, belegt werden soll, muss

vor Auftrag des selbstverlaufenden Dichtspachtels eine
Flachenabdichtung mit webertec Superflex D 24 ausgefUhrt
werden.

Die Applikation von webertec 932 auf dem weber.tec Super-
flex D 24 erfolgt nach vollstdndiger Durchtrocknung der
Abdichtung ohne Grundierung.

Technische Werte

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 30 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen >8 N/mm2

Verarbeitungszeit 25 Min. bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Abriebfestigkeit nach BCA AR2,0

Verarbeitungstemperatur (Luft) > 5 °C bis =30 °C

Verarbeitungstemperatur (Untergrund) 10 bis 25 °C

Baustoffklasse A2;-s,

Schichtdicke 5 bis 30 mm

Konsistenz 230-250 mm (Ring: 68/H 35 mm)

Begehbarkeit: 23hs5h
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weber.prim 932 P Systemgrundierung

Grundierung

Verdinnbares Haftgrundierungskonzentrat zur Vorbehandlung von
Untergrinden

Anwendungsgebiet

weber.prim 932 P ist eine Systemgrundierung fur weber.tec 932 auf Beton- und
Zementestrichuntergrinden. Sie erzeugt einen optimalen Haftverbund auf sau-
genden Untergrinden.

Produktbeschreibung

weber.prim 932 P ist eine einkomponentige und I6sungsmittelfreie Grundierung

Zusammensetzung

Kunststoffdispersion

Produkteigenschaften

» EMICODE EC 1°'Ys; sehr emissionsarm

Anwendungsgebiet

- verbessert die Haftung zum Untergrund
 Haftgrundierung fur Estrich und Beton X
. Eirinnen - geringer Verbrauch, da Konzentrat

Produkteigenschaften * I6semitelfrei

+ verbessert die Haftung zum Untergrund Qualitdtssicherung
« l6semittelfrei

L. weber.prim 932 P unterliegt einer stadndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.
« EMICODE EC 1°'Ys: sehr emissionsarm

Produktdetails Untergrundvorbereitung

* Farbe: - Die UntergrUnde mussen ausreichend tragfdhig, staubfrei, trocken, 61- und fett-
Transparent frei, formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

* Lagerung: Lose oder abbldtternde Mértel- und Anstrichreste sind sorgféltig zu entfernen.
Bei kUhler, frostfreier Lagerung im original X . L
veradiieesrnen @bl ik ds Maiera mitml - Die Oberflachenhaftzugfestigkeit des Untergrundes muss den Anforderungen
12 Monate lagerfahig. von webertec 932 genigen und muss mindestens 0,5 N/mm?2 betragen.

Verbrauch / Ergiebigkeit - Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustel-

untergrundabhéngio: ey lenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanister 51 90 Stuck




weber.prim (932 P

Verarbeitung
Mischungsverhadaltnis:

« Beton oder Zementestriche: 1 RT weber.prim 932 P : 3 RT Wasser

« Zur Herstellung einer verarbeitungsfdhigen Konsistenz wird
weber.prim 932 P mit Leitungswasser gemischt bis eine ho-
mogene FlUssigkeit entsteht (Angaben Mischungsverhéltnisse
beachten). Nach Iéngeren Arbeitsunterbrechungen ist die
Mischung wieder aufzurUhren.

Die Haftgrundierung wird mit einem weichen Besen durch inten-
sives EinbuUrsten aufgetragen und in den Untergrund einmas-
siert. Auf vollfiGchige Benetzung des Untergrundes ist zu ach-
ten. PfUtzenbildung vermeiden.

- Bei stark saugenden Untergrinden besteht die Gefahr, dass g’
nach dem ersten Auftrag keine vollfldéchige Benetzung maoglich « Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von E
ist. In diesem Fall muss frUhestens nach Auftrocknung des +23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 9
Grundieranstriches, spdtestens aber nach 48 Stunden, dieser 50 %. -E
Vorgang wiederholt werden. « Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten 2

« Aufbringen des selbstverlaufenden Dichtspachtels webertec 932 beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luft- o
nach Auftrocknung des Grundieranstriches, spdtestens aber feuchtigkeiten verzégern die Durchtrocknung.
nach 48 Stunden.

Wasserl6sliche Belagskleberreste auf den Untergrinden
Um eine zUgige Trocknung zu ermdglichen, ist fUr ausreichende sind unbedingt zu entfernen.
LUftung zu sorgen.

Die aufgebrachte Grundierung ist vor Verschmutzung und
« Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Feuchtigkeit zu schitzen.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Werte

Auftragswerkzeug BUrste, weicher Besen

Trocknungszeit ca. 1-4 Stunden (je nach Klima), die milchige Tribung der Grundierung
muss farblos aufgetrocknet sein

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Mischungsverhdltnis 1:3 mit Wasser

Dichte ca.1kg/|

pH-Wert ca.8




weber.tec 933
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weber.tec 933

Anwendungsgebiet

« Hohlkehlen- und Egalisierspachtel
- Dichtungstrdger fir Reaktivabdichtungen
(FPD/MDS) und PMBC

Produkteigenschaften

- schnell abbindend
« wasserundurchldssig
- faserarmiert

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Hohlkehlenschlitten, Glattekelle

Farbe:

grau

Wasserbedarf:

ca.2,5-31/25 kg

Durchtrocknungszeit:

ca. 60 Min.

Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.
12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Egalisierungsspachtel ca. 18,0 kg/m?
je cm Schichtdicke:

als Hohlkehlmértel: ca. 3,0 kg/m

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

108 W

-—

Hohlkehlenspachtel HKS

Anwendungsgebiet

webertec 933 wird zum Herstellen von Hohlkehlen im Ubergangsbereich Wand/
Boden oder im Wand/Wand-Anschluss eingesetzt. Ebenfalls kénnen Fehlstellen
im Beton oder Mauerwerk verschlossen werden und fldchige Egalisierungsspach-
telungen ausgefuhrt werden. Zudem kann webertec 933 fUr den Verschluss von
Arbeits- und StoRfugen von Betonfertigteilen eingesetzt werden. Das Produkt ist
fur den Innen- und AuRenbereich geeignet und kann nach der Aushdrtung mit
Abdichtungsmaterialien wie beispielsweise Bitumendickbeschichtungen, FPD,
oder Dichtungsschldmmen Uberarbeitet werden.

Produktbeschreibung

webertec 933 ist ein schwindkompensierter, mineralischer Werk-Trockenmoértel.
Wasserundurchldssiger, nicht kapillar leitender Hohlkehlenmortel gemdafR DIN
18533.

Zusammensetzung

Zement, Fasern, FUllstoffe, Dichtstoffe

Produkteigenschaften

« faserarmiert

wasserundurchldssig bis 1,5 bar

schwindkompensiert

hohe Haftzugfestigkeit

schnell abbindend

innen und auRken

ansatzlos ausziehbar

sulfatbestdndig

Qualitétssicherung

webertec 933 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle.

Untergrundvorbereitung

- Fest, tragfdhig und frei von Verunreinigungen sowie lockeren und sandenden
Bestandteilen, ggf. Sinterschicht entfernen. Als Untergrinde eignen sich z.B.
Beton, Zementestrich, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk.

- Soweit verndssen, dass zum Zeitpunkt des Auftrages ein matt-feuchter Unter-
grund vorliegt.



weber.tec 933

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Gebindeinhalt wird, je nach gewiUnschter Konsistenz, mit der
angegebenen Wassermenge zu einem knollenfreien Mértel
angemischt.

- Die Mischzeit betréigt mindestens 2 Minuten (weber.sys Rihrpad-
delNr. 3).

« Anmachwasser vorlegen.

« Die Herstellung der Hohlkehle erfolgt frisch in frisch in einer
Haftbricke aus schldmmfdhig angerUhrtem webertec 933.
Das vorgelegte Material mit dem weber.sys Hohlkehlenschlitten
grof® ausrunden.

Allgemeine Hinweise

- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

- Die Auftragsdicke ist fldchig auf max. 10 mm, bei Verarbei-
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tung als Mortelpropfen auf max. 50 mm zu begrenzen. o

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen >5N/mm2

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 25 N/mm?2

Haftzugfestigkeit Rhz ca.1,8 N/mm?
Frischmortelrohdichte ca.1,85 kg/dm?

Konsistenz steif-plastisch bis spachtelfahig
pulverschittdichte ca.1,5 kg/dm?
Verarbeitungszeit ca.15 Min.

Schichtdicke min. 2 mm, max. 10 mm
Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen ca.1-2h




weber.tec 934 Wassersperrputz WSP
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Mineralischer, wasserundurchldssiger Sperrputz als Dichtungs- und Putztrager
sowie Egalisierputz

Anwendungsgebiet

webertec 934 wird eingesetzt als Sperrputz und als Dichtungstréger fUr das flexi-
ble, sulfatbestdndige Innenabdichtungssystem weber.tec Superflex D 2 bei Boden-
feuchte und drickendem Wasser. Weiterhin als Dichtungstrdger fUr Abdichtungen
mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, FPD, sowie flexiblen und
starren Dichtungsschlédmmen. Ferner als Egalisierungsmértel und Sockelputz.

Produktbeschreibung

weber.tec 934

webertec 934 ist ein faserarmierter, wasserundurchldssiger, Werktrockenmortel.

Zusammensetzung

Zement, mineralische FUllstoffe, requlierende Additive, Fasern

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

* Sperrputz
- Dichtungs- und Putztrdger
- Egalisierungs- und Sockelputz

3 - innen und auRen
Produkteigenschaften

« als Ausgleichsputz

« druckwasserdicht

« faserarmiert

« druckwasserdicht

> el » hdndisch und maschinell verarbeitbar
- sehr gute Haftung - sehr gute Haftung
Produktdetails + sulfatbestandig
* Auftragswerkzeug: Qualitatssicherung
Kelle, Glatter, gdngige Putzmaschinen
. Farbe: webertec 934 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle.
grau .
- Wasserbedarf: Untergrundvorbereitung
20‘4'75_5'5 1725 kg - Fest, tragfahig, griffig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen, Fugnetz
+ Lagerung: . . ..
.g 9 . - mind. 20 mm tief ausrGumen. Empfehlenswerte Untergrundvorbehandlungen:
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen .
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig. Feststoff strahlen, satt vorndssen, abtrocknen lassen bis der Untergrund matt-
T g feucht ist.
Verbrauch / Ergiebigkeit . . .
« Spritzbewurf mit weber.san 950 bzw. weber.san 951S > 70 % Deckungsfldche
bei 10 mm Schichtdicke: ca. 15,0 kg/m? .
aufbringen.
Verpackungseinheiten - Alternativ kann webertec 933 als vollfldchige Haftbricke aufgebracht werden.
Gebinde Einheit VPE / Palette Die Haftbricke muss horizontal aufgekdmmt werden.
Sack 25 kg 42 Sdcke




weber.tec 934

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Gebindeinhalt wird, je nach gewiUnschter Konsistenz, mit der
angegebenen Wassermenge zu einem knollenfreien Mértel
angemischt.

« Der Mischvorgang erfolgt im Zwangsmischer. Kleinere Mengen
mit einem RGhrwerk (600 bis 800 U/Min.) und weber.sys Rihr-
paddel Nr. 3 mischen. Das Produkt ist auch fur die Verarbeitung
mit Mischpumpen geeignet.

» Anwerfen, Verziehen und ggf. Aufkdmmen entsprechend den
Regeln der Putztechnik.

« Als Sperrputz unter WTA-Sanierputzen Mindestschichtdicke
20 mm Uber héchste Erhebung. Oberfldche nach Auftrag im
frischen Zustand aufkdmmen mit weber.sys Aufstreichkelle und - Die allgemeinen Regeln der Putztechnik sind zu beachten.
Zahnleiste Nr. 2. Nachfolgenden Sanierputz nach Durchhdrtung
mind. 10 mm dick auftragen. Alternativ kann weber.cal 286 Kalk-
strukturspachtel in ca. 2 mm Schichtdicke, oder weber.san 956
auf die gefilzte Sperrputzoberfldche aufgebracht werden.

- weber.tec 934 vor zu schnellem Verdunsten des Wassers
schitzen.
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« UngleichmdRiges Abbinden und Austrocknen kann zu
Rissen und Aufschusselungen fUhren

Als Sperr- und Ausgleichsputz fUr nachfolgende flexible Dicht-
schldmme mind. 10 mm Uber héchste Erhebung aufbringen und
filzen. Auftrag der flexiblen Dichtungsschldmme weber.tec
Superflex D 2 in mind. 2 Lagen nach frihestens 48 Stunden,
spdtestens nach 7 Tagen.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Als Dichtungstrdger fUr Abdichtungen mit kunstoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtung Auftrag
mind. 10 mm Uber die héchste Erhebung, im Anschluss filzen.
Auftrag der Abdichtungen nach 24 bis 48 Stunden in 2 Lagen.

Als Sockelputz, Mindestschichtdicke im Mittel 15 mm, méglichst
2-lagig, im Anschluss filzen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur

Druckfestigkeit ca.12 N/mm? — entspr. CS IV gem. EN 998-1

Frischmértelrohdichte ca. 1,6 kg/dm?

Konsistenz standfest

Pulverschittdichte ca. 1.4 kg/dm?

Verarbeitungszeit bis1,5 h

Wasserdruckbestdndigkeit bis 0.5 bar

Schichtdicke min. 10 mm, max. 25 mm fidchig, max. 75 mm kleinfidchig bis 0,25 m?
Uberarbeitbar nach 2 Tagen

GroRtkorn ca.2 mm




weber.tec 935

Dichtungsschldmmen / -mortel

Stopfmortel

Hydraulisch abbindender, chloridfreier Stopfmortel

Anwendungsgebiet

« zum schnellen Abdichten von Wassereinbrichen

» zum VerschlieRen von Fugen, Rissen und

Fehistellen

Produkteigenschaften

« schnellabbindend
« druckwasserdicht

- faserarmiert

Produktdetails

 Farbe:
Grau-Braun
Wasserbedarf:

ca.2,41-2,81/10 kg

Durchtrocknungszeit:

ca. 20 bis 30 Minuten

Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.
12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro dm? Fullraum:

ca. 2,0 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde

Einheit

VPE / Palette

Eimer

10 kg

40 St.

Anwendungsgebiet

webertec 935 eignet sich zum Abdichten von Fugen, Rissen und AnschlUssen,
die wdhrend oder nach der Verarbeitung unter Wasserdruck stehen. Durch die
schnelle Aushdrtung und die hydrophoben Eigenschaften kénnen somit Fehl-
stellen wie Fugen, Risse oder Wassereinbruchstellen im Beton, Estrich und
Mavuerwerk gestopft werden. Das Produkt eignet sich als Untergrundeqalisier-
spachtel oder Verdammmortel bei Injektionsarbeiten.

Produktbeschreibung

webertec 935 ist eine hydraulisch abbindende Bindemittelkombination (Werk-
trockenmértel) aus hochwertigen Mineralfasern, chloridfreien, mineralischen
FUllstoffen und hydraulischen Bindemitteln.

Zusammensetzung

hydraulische Bindemittel, Fullstoffe, Additive

Produkteigenschaften

« schnell abbindend
« hydrophob wirkend
« druckwasserdicht
- faserarmiert

« chloridfrei

« sehr gute Haftung

Qualitdtssicherung

weber.tec 935 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung
« Der Untergrund muss sauber und tragfdhig sein.
« Vor der Verarbeitung von weber.tec 935 ist der Untergrund vorzundssen

« Bei Einsatz als Verddmmmortel Untergrund zundchst mit weber.ad 785,
1: 3 RT mit Wasser verdunnt, grundieren.



weber.tec 935

Verarbeitung

Mischvorgang:
« Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei
anmischen.

« Nach Mdoglichkeit nur Teilmengen anmischen

Auftrag:

« Die Tiefe der Fuge soll moéglichst das 3- bis 4-fache der Breite
betragen. Risse, die zu schmal oder nicht tief genug sind, mus-
sen vor dem Abdichten auf ein solches Verhdltnis erweitert
werden.

weber.tec 935 ist in wasserfUhrende Risse und Fugen einzu-
stemmen.

Allgemeine Hinweise

Material intensiv einarbeiten. - Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von + 20° C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Bei Anwendung im Bereich trockener Rissbildungen und Fugen,

Bei kleineren Fehlstellen kann weber.tec 935 trocken eingear-
beitet werden und wird bis zur Durchhdrtung mit einem Pinsel

immer leicht feucht gehalten. - Wdarmeres Wasser verkUrzt die Verarbeitungszeit
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- Die eingebrachte Masse darf nicht zu stark befeuchtet

Die Verarbeitung als Egalisierspachtel erfolgt durch vollflachi- ! ’ X
gen Auftrag mit dem Edelstahlglétter, anschlieRend ist die werdefw, leichtes feucht halten gentgt, um eine Abdichtung
Fldche mit einem feuchtem Mauerquast nachzuprofilieren. zu erzielen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

\‘

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5°Cbis+30°C

Druckfestigkeit nach 2 Std. ca. 10 N/mm?

Druckfestigkeit nach 1 Tag > 30 N/mm?2

pulverschittdichte ca. 114 kg/dm?

Verarbeitungszeit ca. 6 Min. wérmeres Wasser verkurzt die Verarbeitungszeit




weber.tec 940 E Horizontalsperre SMK Silikonmikroemulsion
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Silikon-Mikroemulsionskonzentrat fur die nachtrdgliche Horizontalabdichtung von Mauerwerk
gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendungsgebiet
o 4 _ e FUr die nachtrdgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende
- Y Feuchtigkeit im Bohrloch-Druckverfahren (Niederdruckinjektion) bei Durchfeuch-
tungsgraden des Mauerwerks bis zu 95 %. Bei hohlraumreichen Mauerwerken
auch im patentierten ,Nass-in-Nass”-Injektionsverfahren zu verarbeiten.
1--'""":
= Produktbeschreibung
==
#! o weber.tec 940 E ist ein Silicon-Mikroemulsionskonzentrat, einfach mit Wasser ver-

mischbar. Mit amtlichem Prifzeugnis gemdR WTA-Merkblatt 4-10.

Zusammensetzung

i Silan-/Siloxan-Konzentrat
Anwendungsgebiet

 zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende PrOdUkte'genSChaﬂen

Feuchtigkeit

- besonders fir die Druckinjektion geeignet . . X . . .
- fior groRe Mauerwerksdicken « Mikro-Emulsion dringt in feinste Kapillare

. « bil kei hadlich |
Produkteigenschaften bildet keine bauschdadlichen Salze

+ hochreaktives Konzentrat
+ auch fir hohe Durchfeuchtungsgrade ohne . L
Aktivator « besonders fur die Druckinjektion

« auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden ohne Aktivator

+ hochreaktives Konzentrat « Verarbeitung auch im ,Nass-in-Nass"-Injektionsverfahren

« dringt in feinste Kapillare « schnelle Aushdrtung

Produktdetails « angemischt mind. 16 Monate lagerstabil

» Auftragswerkzeug:
Injektionstechnik
 Farbe:
gelblich bis rotbraun
« Lagerung:
Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min. Bohrl6cher in einem Abstand von ca. 10 bis 12 cm horizontal bzw. bis zu einem

18 Monate lagerféhig Neigungswinkel von 45° in die Mauerwerksfuge oder den Mauerstein bohren.

Verpackungseinheiten Bei hohem Durchfeuchtungsgrad (> 75 %) zweireihig, Bohrlochabstand max.

15 cm, bohren. Bohrlécher mit 6lifreier Druckluft ausblasen.

Qualitatssicherung

webertec 940 E unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanister 51 90 Kanister * Bei zweireihiger Anordnung Héhenversatz von 8 cm nicht Gberschreiten.
Kanister 201 24 Kanister

‘Wanddicke (cm) | Verbrauch webertec 940 E

Liter/m Mauerwerk 1: 9 mit Wasser gemischt
Liter/m Mauerwerk
40 0,8 bis 2,0 8 bis 20
60 1,2 bis 3,0 12 bis 30
80 1,6 bis 4,0 16 bis 40
100 2,0 bis 5,0 20 bis 50




weber.tec |[SG0E

Verarbeitung

Mischvorgang

FUr die Injektion webertec 940 E im angegebenen Mischungs-
verhdltnis 1: 9 bis 1:14 RT,, je nach Durchfeuchtungsgrad, mit
Wasser vermischen. Dabei Wasser vorlegen.

Bei hoher Durchfeuchtung das niedrigere Mischungsverhdltnis
(1:9) wéhlen.

Injektionsverfahren

Packer in die Bohrlécher einsetzen. Die Injektion erfolgt mit
einem kontinuierlichen Druck im Niederdruckverfahren (Druck
<10 bar) mit geeignetem Gerét, z.B. Unipress D 2. Das Mauer-
werk muss in der Injektionszone vollsténdig mit der Injektions-

flussigkeit durchtrdnkt werden. Allgemeine Hinweise
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Patentiertes «Nass-in-Nass» Verfahren « Die Trocknung der Wdnde oberhalb der Injektionszone bis

- Bei stark hohlraumhaltigem Mauerwerk erfolgt die Verarbeitung zur Ausgleichsfeuchte kar\n nur dann erfolgen, wenn keine
im patentierten «Nass-in-Nass»-Injektionsverfahren. Bohrlécher dichten Wandbeldge vorliegen (Putze und Farben entfernen)
in einem Abstand von 10 bis 12 cm und einem Neigungswinkel Und.'n den behandelten unmen ous.relchende.Trocknungs—
von 15° bis 20° schrég nach unten bohren. Bohrlochtiefe ent- bedingungen vorhanden sind. Evtl. sind zusdtzliche Malk-

nahmen vorzusehen.

sprechend Mauerwerksdicke <5 cm.

Wird in den Mauerstein gebohrt, ist sicherzustellen, dass
Uber eine StoRfuge mindestens eine Lagerfuge injiziert wird.

Ansatzpunkt der Bohrung so festlegen, dass mind. 2 Lagerfu-
gen erfasst werden. AnschlieRend Uber geeignete Packer die
Hohlrdume mit webertec 942 verfillen. In der Ansteifungs-

Bei Mauerwerksdicken Uber 60 cmn und Wandecken, Bohr-

phase FUllmértel mit dem Prifstab durchstoRen. AnschlieRend I6cher von beiden Seiten anordnen.

webertec 940 E mit der Pumpe durch die vorhandenen Packer « Bei hohlraumreichen Mauerwerken auch im patentierten

mit einem Druck von 15 bis 20 bar injizieren. .Nass-in-Nass"-Injektionsverfahren mit Injektionspumpen
« Nach ca. 60 bis 180 Minuten die Injektion wiederholen. der Fa. Dittmann Oberfldchentechnik oder der Fa. DESOI zu

Danach die Bohrlécher mit webertec 942 verfiullen bzw. mit verarbeiten.

webertec 933 verpfropfen.

Die Hinweise des WTA-Merkblattes ,4-10 Mauerwerksinjek-

Druckloses Trdnken tion” sind zu beachten.

« Bohrlécher (Durchmesser: 30 mm) in einem Abstand von ca.
10 cm, Neigungswinkel ca. 25-45°, schrég nach unten bohren.

Bohrtiefe entsprechend Wanddicke < 5 cm. Dabei mind. eine
Lagerfuge erfassen. » Der Anwendungstipp ,AusfUhrung einer Kellerinnensanie-

rung” ist zu beachten.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Zur Verbrauchskontrolle die TrankflUssigkeit Uber ein Vorrats-
gefdR in mehreren Arbeitsgdngen einbringen. Trdnkzeit mind.
8 Stunden.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur >+5°C

Dichte ca. 0,99 kg/dm?
Konsistenz dunnflUssig
Mischungsverhdltnis 1:9 bis 1:14 RT mit Wasser




weber.tec 941 Horizontalsperre
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Alkalische Lésung zur nachtrdglichen Horizontalabdichtung vom Mauerwerk gegen
aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendungsgebiet

webertec 94l ist eine Horizontalsperre fUr die nachtrdgliche Querschnittsabdich-
tung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei maximalen Durchfeuch-
tungsgraden des Mauerwerks von 50% bis 70 %. Einsatz auch als Spezialimprag-
nierung von salzbelastetem Mauerwerk mdglich. Dadurch wird Salzeinwanderung
in den Sanierputz weitgehend verhindert. webertec 941 wird zudem eingesetzt als
Grundierung fUr weber.tec 932 auf Ziegeluntergrinden.

Produktbeschreibung

webertec 94l ist eine |6semittelfreie, alkalische Losung mit hydrophobierender
und kapillarverengender Wirkung..

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet silikat, Silikonat

- zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende
Feuchtigkeit Produkteigenschaften

« fUr mittlere Durchfeuchtungsgrade . . . .
« dringt in feinste Kapillare

Produkteigenschaften « wirkt kapillarverengend und hydrophobierend

+ verarbeitungsfertig « [6semittelfrei
- wirkt kapillarverengend und hydrophobierend
- verhindert Salzeinwanderungen

; . beit ferti
Produktdetails verarbeitungsfertig

« verhindert Salzeinwanderungen

- Auftragswerkzeug: Qualitétssicherung

FDrU;kaekt'on’ drucklose Trankung weber.tec 941 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.
* Faroe

Klar Untergrundvorbereitung
» Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original FUr das Trdnkverfahren Bohrlécher mit einem Durchmesser von ca. 30 mm, im

verschlossenen Gebinde ist das Material min. Abstand von 10-12 cm und einer Neigung von 25°-45° ins Mauerwerk bohren.

12 Monate lagerfdhig. Die Bohrlochtiefe betrégt etwa 5 cm weniger als die Mauerwerksdicke. Bei einer

Verbrauch / Ergiebigkeit zweireihigen AusfUhrung wird jedes zweite Bohrloch héhenmdRig versetzt.

Wanddicke (cm) Verbrauch weber.tec 941 Bei den Bohrungen muss mindestens eine Lagerfuge erfasst werden.
Lit M k N . . . e
iter/m Mauerwer « Vor der Injektion sind die Bohrlocher mit olfreier Druckluft auszublasen.

30 6 bis 15

- « GroRere Hohlstellen im Bereich der Injektionszone vor Einbringung der Injektions-
40 8 bis 20
= 10 bis 25 flussigkeit mit dem baustoffvertrdglichen Bohrlochverfillmé&rtel webertec 942
Impréignierung ca. 600 g/m? verfUllen. Vor der weiteren Verarbeitung neue Bohrlécher ca. 5 cm oberhalb der
Grundierung fir ca. 500-600 g/m? bei ursprunglichen Bohrlochreihe anordnen oder die Locher aufbohren.
webertec 932 auf Ziegel: 2-maligem Auftrag

Vor der Imprdgnierung von salzbelastetem Mauerwerk sind die Salzkristalle

Verpackungseinheiten abzukehren und mirbe Fugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Evtl. vorhandene

. — Y Deckschichten, wie Putze oder Anstriche, sind restlos zu entfernen.

Kanister 5 kg 90 Kanister

206 W

-—



Verarbeitung

Druckloses Trdnken:

 Zur Verbrauchskontrolle wird die Trdnkung in mehreren Arbeits-
gdngen aus Vorratsbehdltern empfohlen. Die Trdnkzeit soll mind.
24 Stunden betragen.

« Nach Abschluss der Trdnkung werden die Bohrlécher mit
weber.tec 942 wieder verfullt.

Niederdruckinjektage:

Bohrlécher mit einem in Abhdngigkeit der gewdhlten Packer
bemessenen Durchmesser werden in einem Abstand von 10-12
cm anndhernd waagerecht in die Mauerwerksfuge gebohrt. Die
Anordnung kann ein- oder zweireihig erfolgen. Bei zweireihiger
Anordnung darf der Abstand zwischen den Reihen max. 8 cm
betragen. Die Injektion Uber Niederdruckpacker erfolgt mit
einem kontinuierlichen Druck von unter 10 bar.

Imprégnierung:

- webertec 941 mit BUrste oder Pinsel auf den gereinigten Unter-
grund auftragen. AnschlieRend ist weber.san 951 S frisch in
frisch und volldeckend anzuspritzen, um eine Haftung fur
Sanierputzlagen zu gewdhrleisten.

weber.tec 194l

Allgemeine Hinweise

« Die Trocknung der Wdnde oberhalb der Injektionszone bis
zur Ausgleichsfeuchte kann nur dann erfolgen, wenn keine
dichten Wandbeldge vorliegen (Putze und Farben entfernen)
und in den behandelten RGumen ausreichende Trocknungs-
bedingungen vorhanden sind. Evtl. sind zusdtzliche MaRk-
nahmen vorzusehen.

Aufgrund hdufig fehlender Lagerfugen ist Bruchsteinmauer-
werk nur bedingt geeignet.

Die Horizontalsperre nur bei gut saugfahigem Mauerwerk
anwenden.

Die Anordnung von zwei Ubereinander liegenden Bohrloch-
reihen mit versetzten Bohrléchern erhoht die AusfUhrungs-
sicherheit.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
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Technische Werte

Verarbeitungstemperatur >+5°C
Dichte ca.1,05 kg/dm?
Konsistenz dunnflUssig




weber.tec 942 Bohrlochsuspension
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Anwendungsgebiet

weber.tec 942 wird ergdnzend zur Horizontalsperre, z.B. weber.tec 940 E, zum Ver-
fOllen von groReren Hohlrdumen und Bohrléchern im Mauerwerk im GielR- oder In-
jektionsverfahren eingebracht. Nach Abschluss der Horizontalabdichtung werden
die Bohrlécher mit weber.tec 942 geschlossen. In Kombination mit weber.tec 940 E
ist die Verarbeitung auch im Nass-in Nass-Verfahren mit Injektionspumpen der
Fa. DESOI oder der Fa. Dittmann mdglich.

waber.tec (BN

Produktbeschreibung

weber.tec 942 ist ein werksmdRig hergestellter, trocken vorgemischter, zement-
gebundener BohrlochverfUlimortel.

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Trasszement, mineralische Feinstfullstoffe und regulierende Zusadtze

« zum Verfillen von HohlrGumen & Bohrléchern im
Maverwerk Produkteigenschaften

- zur Verarbeitung im ,Nass-in-Nass” Verfahren .
« schwind- und spannungsarm

Produkteigenschaften « hochsulfatwiderstandsfdhig

+ schwindarm - besonders flieRfdhig
« hochsulfatwiderstandsféhig
- besonders flieRFféhig Qualitdtssicherung

Produktdetails weber.tec 942 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle.

- Auftragswerkzeug:

Injektionstechnik Untergrundvorbereitung

> GEm « Der Untergrund muss fest und frei von Staub, Ol und Fett sein.

5 \g[\;::serbedarf: + Die Bohrlécher miUssen vor dem Verfullen mit 6lfreier Druckluft ausgeblasen
je nach gewinschter Konsistenz ca. 7,5 1/20 kg werden.

o Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Pulver pro Liter FUllraum: ca.1,7 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 20 kg 42 Sdcke




.

Verarbeitung

In Abhdngigkeit der gewUnschten Konsistenz ca. 6,0 bis 9,2 |
Wasser in ein sauberes MischgefdR vorlegen und Sackinhalt
einfUllen.

Teilmengen werden im Verhdltnis 300 bis 450 ml Wasser/kg
webertec 942 hergestellt.

Mindestens 3 Minuten mit Bohrmaschine und aufgesetztem
RUhrpaddel Nr. 3 intensiv durchrihren, so dass ein homogener
Mértel entsteht

Zum AuffUllen von Hohlrdumen weber.tec 942 direkt nach dem
Mischvorgang im Trdnkverfahren Uber einen Trichter einbrin-
gen.

Beim Injektionsverfahren mit einer geeigneten Injektionspumpe
durch die Injektionspacker mit Innendurchmesser 6 mm im
Niederdruck verpressen.

Vor dem Einbringen der chemischen Horizontalsperre
weber.tec 941, weber.tec 940 E oder weber.tec 946 muUssen die
Bohrldécher ca. 5 cm héher neu angelegt werden. Nach Aus-
hdrten von weber.tec 942 (ca. 24 Stunden) wird die chemische
Horizontalsperre eingebracht.

Alternativ kann die Verarbeitung im patentierten ,Nass-in-
Nass" Verfahren erfolgen.

Nach Abschluss der Mauerwerksabdichtung werden die Bohr-
lI6cher mit weber.tec 942 verfulit.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

weber.tec 942

Mavuerwerksanierung - Injektion

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen

ca. 4,8 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen

ca. 2 N/mm?

Druckfestigkeit nach 7 Tagen

ca.10 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen

ca. 20 N/mm?

Pulverschittdichte

ca.1kg/dm?

Verarbeitungszeit

ca.1Std.
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Schnellabbindendes 1-Komponenten Injektionsharz zur Abdichtung von HohlrGumen und
Rissen in Beton und Mauerwerk

Anwendungsgebiet
_ - - Zum Abdichten von HohlrGumen und Rissen durch Injektion in Beton und Mauer-
werk bei z.B. Kellern, Fundamenten, Wasserbehdltern, Kldranlagen, Kaimauern,
warw - weberde . :
T Schdchten, etc. Besonders geeignet fur feuchte und nasse Bereiche.

Produktbeschreibung

webertec 944 ist ein farbiges, feuchtigkeitshartendes, [6semittelfreies, 1-kom-
ponenten Injektionsharz auf Polyurethanharzbasis.

W Zusammensetzung
= _ e gonng
_ Wasserreaktives Polyurethanharz

Produkteigenschaften

Anwendun 1
SEEANGEGRLISK - expandiert bis zum 10-fachen Volumen

« zum Abdichten durchfeuchteter Bauteile durch
Injektion
- fir Mauerwerk und Beton + wasserundurchldssig

Produkteigenschaften « verschlieRt Hohlrdume, Risse und Poren

« hohe chemische Bestdndigkeit

« bestdndig gegen Seewasser, Salze, Benzin, Ole

« expandiert bis zum 10-fachen Volumen
- verschlieRt Hohlrdume, Risse und Poren « schnell abbindend
« hohe chemische Bestdndigkeit

Produktdetails

« Auftragswerkzeug:

Qualitatssicherung

webertec 944 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

[ AEEn) Untergrundvorbereitung
 Farbe:

Graugelb « Der Untergrund soll feucht, muss staub-. 61- und fettfrei sein.
» Lagerung: .

Rissbereiche v- formig aufweiten.
Bei trockener, frostfreier Lagerung im original ) . . . iF . . ..
. Rissbereiche mit StahlbUrste oder Schleifscheibe ca. 3—4 cm beidseitig des

6 Monate lagerfahig. Risses reinigen. Das Ausblasen der Risse mit 6lfreier Druckluft wird empfohlen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.0,2 kg/dm?

Jje nach Risstiefe und Feuchteandrang in Abstdnden von ca. 15-30 cm Lécher
bohren und hochdruckgeeignete Schraub- oder Schlagpacker setzen.

Risse mit Epoxidharzmortel weber.rep 766 oder mit mineralischem, schnell

Verpackungseinheiten abbindenden Mértel weber.rep 760 verddmmen. Der Mértel muss ausgehdrtet

Gebinde Einheit VPE / Palette sein, bevor mit dem Verpressen begonnen wird.
Dose 1kg 4 Stuck/Karton
Eimer 5 kg 45 Eimer




weber.tec 1944

Verarbeitung

Injektionsverfahren/Rissverpressung:

- webertec 944 mit geeignetem Injektionsgerdt und einem Druck
von 10 bis 200 bar (je nach Gerét und Konstruktion) in die Packer
injizieren.

« Bei konstantem Druck wird zum ndchsten Packer umgesetzt
und wieder injiziert. Spdtestens 1 Stunde nach Abschluss der
Arbeiten férdernde Teile mit weber.sys 992 reinigen.

Zugabe eines Beschleunigers:

« Erforderlich bei Injektionen im Wasserbereich. webertec 944 S
wird mit einer Zugabemenge von 0,5 bis 5 % in das Injektions-
harz eingerUhrt. Material dann sofort verarbeiten.

Reaktionsgeschwindigkeit ist abhdngig von Wassermenge und Allgemeine Hinweise

Temperatur. « Injektionsbereiche muissen Feuchtigkeit enthalten, gegebenen-

falls ist vorzundassen.

« kraftschlUssige Verbindungen sind nicht zu erreichen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
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- Bei der Verarbeitung missen Schutzbrille und Schutzhand-
schuhe getragen werden.

« FUr den Einsatz als Querschnittsabdichtung gegen kapillar

aufsteigende Mauerfeuchte empfehlen wir weber.tec 940 E
bzw. webertec 946 einzusetzen.

» Nachinjektionen kénnen ggf. erforderlich sein.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca. 48 Std.
Verarbeitungstemperatur >10°C

Dichte ca. 1,02 kg/dm?
Konsistenz flussig
Temperaturbestdndigkeit +70 °C bis +80 °C
Flammpunkt ca. +200 °C
Reinigung weber.sys 992




weber.tec 945 Injektionsharz EP
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2-Komponenten Injektionsharz zur kraftschlissigen Injektion oder zum Verguss von Rissen

in Beton und Mauverwerk

Anwendungsgebiet
e Zur kraftschlUssigen Rissverpressung in Beton sowie Injektion oder Verguss von
Rissen in Mauerwerk.
EEm
\ Wjektiomhars [P

Produktbeschreibung

|I webertec 945 ist ein niedrigviskoses, |I6semittelfreies, 2-komponenten Injektions-
4 harz auf Epoxidharzbasis.

'E- I Epoxidharz

——
Produkteigenschaften

« gute Kriecheigenschaften durch niedrige Viskositdt

Anwendungsgebiet
« hohe Chemikalienbestdndigkeit
« Verguss und Injektion von Rissen in Mauerwerk

« zur kraftschlissigen Rissverpressung in Beton
5 - ausgezeichnete Haftung an den Rissflanken
Produkteigenschaften 9 9
L X . » hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten nach dem Aushdrten
+ niedrige Viskositat

- gute Kriecheigenschaften - schitzt die Bewehrung von Stahlbetonbauteilen vor Zutritt von Wasser und Luft
- fur kraftschlissige Verbindungen bei Beton und damit vor Korrosion

Produktdetails Qualitétssicherung

» Auftragswerkzeug:
Injizieren oder GieRen

« frei von nicht reaktiven Weichmachern

webertec 945 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

dleaibss Untergrundvorbereitung
Transparent, gelblich
- Lagerung: « Der Untergrund muss trocken, tragfahig, fett- und 6lfrei sowie frei von allen

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen haftungsmindernden Bestandteilen sein.

BRIt i C OB e el ity 1 (<ol e iElie, Rissbereiche mit StahlbUrste oder Schleifscheibe ca. 3—4 cm beidseitig des

Verbrauch / Ergiebigkeit Risses reinigen. In entsprechendem Abstand Locher bohren und Schraub- oder

pro dm? Filiraum: ca.llkg Schlagpacker setzen. Risse mit Epoxidharzmdrtel weber.rep 766 verspachteln
- - und aushdrten lassen.
Verpackungseinheiten .

Die Injektion erfolgt Uber Schraub-/Schlag- oder Klebepacker. Der Abstand der

Gebinde Sinheit L ] Injektionsstellen betrdgt das 1bis 1,5-fache der Risstiefe. Bei durchgehenden
Kombigebinde 1kg 4 Stuck/Karton . . s s L. . .

Rissen in Beton Injektionséffnungen beidseitig und versetzt anordnen.
Kombigebinde 5 kg 56 DG

Zum Aufkleben von Klebepackern weber.rep 766 verwenden. Schraubpacker
unter 45° Neigung einsetzen.



Verarbeitung

Mischvorgang:

Komponente B restlos in Komponente A entleeren.

Das Mischen erfolgt im Behdlter der Komponente A mit einer
langsam laufenden Bohrmaschine und aufgesetztem RUhrpad-
del (z.B. RUhrpaddel Nr. 8, je nach GebindegroRe).

Beim Mischen muUssen auch die Rand- und Bodenbereiche des
Gebindes erfasst werden. Nach dem Mischen durfen keine
Schlieren mehr in der Masse sichtbar sein.

Mischzeit ca. 2 Minuten.

Injektionsverfahren:

Vor dem Verpressen Risse auf Injizierbarkeit prifen.

Packer nacheinander mit 6l- und wasserfreier Druckluft aus-
blasen. Dabei nur die 2 jeweils nebeneinander liegenden Packer
offnen.

webertec 945 mit geeigneten Injektionspumpen oder Hand-
hebelpresse in die Packer injizieren. Bei vertikalen Rissen am
untersten Packer mit der Injektion beginnen. Dabei mUssen die
darUberliegenden Packer gedffnet sein, um einen Luftstau zu
verhindern.

Risse von einer Seite beginnend bzw. von unten nach oben
injizieren. Dabei wird solange injiziert bis am benachbarten
Packer Material austritt. Nun wird dieser nach Einschrauben
des Ruckschlagventils injiziert, usw. Nach etwa 15 bis 30 Minuten
nachverpressen.

Nach Abschluss der Arbeiten fordernde Teile mit weber.sys 992
reinigen.

GieRverfahren:

- GieRoffnungen in waagerechte Fldchen bis auf den Rissgrund
bohren (Abstand 50 cm). Mdgliche Austrittséffnungen mit
weber.rep 760 verspachteln. Bohrlécher mit webertec 945 fullen
und bei sinkendem Spiegel nachgieRen.

weber.tec 1945

Allgemeine Hinweise

« Vor der Verarbeitung von webertec 945 ist die Ursache der
Rissbildung zu prifen, gegebenenfalls zu beheben, um eine
erneute Rissbildung in anderen Bereichen auszuschlieRen.

» GroRere Gebinde und hohere Temperaturen verkUrzen die
Verarbeitungszeit.
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- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 50 %.

« FUr héhere Verpressdricke bis 200 bar Schraubpacker
einsetzen. Klebepacker eignen sich fir Verpressdricke bis
ca. 50 bar.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

- Bei der Verarbeitung mussen Schutzbrille und Schutzhand-
schuhe getragen werden.

Technische Werte

Aushdrtezeit

ca. 3 Tage bis 7 Tage

Verarbeitungstemperatur

+10 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur

Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen 40 N/mm?

Dichte ca. 1] kg/dm?

Druckfestigkeit 70 N/mm?

Temperaturbestdndigkeit bis 90 °C

Verarbeitungszeit bis 80 Min. bei +20 °C und 500 g Material
Viskositat 260 mPAs

Reinigung weber.sys 992

Mischungsverhdltnis

Komponente A: Komponente B =10: 4,6




Injektionscreme
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Silanbasierte Injektionscreme fir die nachtrdgliche Horizontalabdichtung von
Maverwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Anwendungsgebiet

FUr die nachtrdgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende
Feuchtigkeit im drucklosen Bohrlochinjektionsverfahren bei Durchfeuchtungs-
graden des Mauerwerks bis zu 95 %. Geeignet fur alle géingigen Mauerwerke.

Produktbeschreibung

webertec 946 ist eine wdssrige, l0semittelfreie Injektionscreme auf Silanbasis.
Mit amtlichem Prifzeugnis gemdR WTA-Merkblatt 4-10.

Zusammensetzung

Silanbasis
Anwendungsgebiet

« zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Produkteigenschaften

Feuchtigkeit « verarbeitungsfertig
- besonders auch fur hohlrdumige Mauerwerke . . ) . . .
ST » besonders auch fir hohlrdumiges Mauerwerk, kein unkontrolliertes AbflieRen
« fur die drucklose Injektion « auch fUr Gitterziegel und Porenbeton geeignet

Produkteigenschaften « einfach & sicher in der Anwendung

« auch fir hohe Durchfeuchtungsgrade bis 95 % « Verarbeitung mit Handdruckspritze oder DruckspriUhgerdt z.B. Gloriaspritze,

+ hochreaktive Creme oder maschinell
+ dringt in feinste Kapillare ein - auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden bis 95 %
Produktdetails - wdssrige Creme dringt in feinste Kapillare ein
- Auftragswerkzeug: - bildet keine bauschéadlichen Salze
Handdruckspritze Nr. 3/Gloriaspritze/maschinelle « Gehért zum ,einfach & sicher-System”
Forderung
* Farbe: Qualitdtssicherung
weilR . . - .
+ Lagerung: webertec 946 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle.

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original .
verschlossenen Gebinde ist das Material min. Untergrundvorbereitung
15 Monate lagerféhig

Alte, mUrbe und schlecht haftende Putze und Anstriche sind bis auf den tragfd-

Verbrauch / Ergiebigkeit higen Untergrund zu entfernen. Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und
24 36 48

Wanddicke in cm die Oberfldche mechanisch reinigen.

ca. Verbrauch inml/m 360 540 720 Zerstortes Mauerwerk auswechseln bzw. ergdnzen. Die Untergrundvorbereitung

Ergiebigkeit pro600ml ca.l6m  ca.llm  ca.08m wird mind. 0,8 m weiter als die Feuchtigkeitsschdden auftreten, ausgefUhrt.
Schlauchbeutel in m

Bei einbindenden Innenwdnden oder Gewdlbedecken erfolgt die Untergrund-
vorbehandlung mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.

Verbrauch pro m? Querschnitt: ca. 1500 ml/m?

Je nach Wandaufbau, Hohlrdumigkeit und Gefugedichtigkeit
kann der Verbrauch abweichen.

Bohrlécher mit einem Durchmesser von ca. 16 mm in einem Abstand von ca.

. 5 8 bis 12 cm vorzugsweise horizontal in die Lagerfuge bohren. Die Bohrlochtiefe
Verpackungseinheiten

entspricht der Wanddicke minus 5 cm.

Gebinde Einheit VPE / Palette . . .

schiauch ol & Sie ) - Sofern die Bohrlécher im Nachgang vollstdndig verschlossen werden mussen,
Schiauch 600 mi 12 Stock / Karton sind diese bis zu einem Neigungswinkel von 45° in die Mauerwerksfuge bzw. den
o 01 48 Eimer Maverstein zu bohren. Die Bohrung muss bis ca. 5 cm an die WandauRenseite

heranreichen.

o1 W

-—



« Bei hohem Durchfeuchtungsgrad (>75 %) empfehlen wir zwei-
reihig versetzt zu bohren.

» Bohrlécher mit 6lfreier Druckluft ausblasen.

* Bei zweireihiger Anordnung Héhenversatz von 8 cm nicht
Uberschreiten.

Verarbeitung

Injektionsverfahren

» webertec 946 Schlauchbeutel in die vorbereitete weber.sys Hand-
ruckspritze Nr. 3 einsetzen. ZargendUse fest auf den Beutel-
adapter aufschrauben. Injektionsréhrchen auf den DUsenschaft
fest aufstecken.

Alternativ Verarbeitung mit geeigneter Fordertechnik, z.B.
Gloriaspritze ,Gloria hobby exclusiv’ mit gerader Teleskoplanze
ohne Spriuhkopf. Der DUsenkopf inkl. abschraubbarem Konus
wird dabei entfernt. Der Filter im Griffstick der SprUhlanze ist
grundsdtzlich zu entfernen. Es wird ein Druckbereich von ca.

2 bar zur Materialférderung empfohlen.

Die Injektion erfolgt drucklos beginnend mit der unteren Bohr-
lochreihe. Die Bohrlécher sind jeweils von hinten nach vorne
vollstdndig mit Injektionscreme zu fullen. Das Injektionsrohr ist
wdhrend des BefuUllvorgangs gleichmdRig zurick zu ziehen.

Nachdem das Injektionsgut vollsténdig aufgesaugt wurde,
sind die Bohrlécher mit webertec 942 zu verfUllen bzw. mit
webertec 933 zu verpfropfen.

Bei direkter FortfUhrung der Wandsanierung Bohrlécher mit
webertec 933 verpfropfen, anschlieRend Bereich der Bohrloch-
reihe mit webertec 933 verddmmen.

Technische Werte

weber.tec 946

Allgemeine Hinweise

« Die Trocknung der Wdnde oberhalb der Injektionszone bis
zur Ausgleichsfeuchte kann nur dann erfolgen, wenn keine
dichten Wandbeldge vorliegen (Putze und Farben entfernen)
und in den behandelten RGumen ausreichende Trocknungs-
bedingungen vorhanden sind. Evtl. sind zusdtzliche MaRk-
nahmen vorzusehen.

« Esist sicherzustellen, dass mindestens eine Lagerfuge
durchbohrt wird.

» Bei Wandecken Bohrlécher von beiden Seiten anordnen.

- In Abhdngigkeit des SchadenausmalRes sind flankierende
MaRnahmen, wie z.B. nachtrdgliche AuRen- oder Innenab-
dichtungen bzw. Sanierputzsysteme einzusetzen.

« Die Hinweise des WTA- Merkblattes ,4-10 Mauerwerksinjek-
tion” sind zu beachten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

- Der Anwendungstipp ,Einfache und sichere Sanierung von
feuchtem Mauerwerk” ist zu beachten.

« Bei Sichtmauerwerk sind aufgrund der Gefahr von Verfdar-
bungen im Vorfeld Probefldchen anzulegen.

« Bei Verarbeitung mit dem Drucksprihgerdit ist folgendes zu
beachten: webertec 946 ist mit handelsublichen Drucksprih-
gerdten verarbeitbar, bei denen das eingefilite Material
Uber einen Anschluss am Boden des Gerdtes abgeleitet
wird. Bei gebogenen Spruhlanzen ist der Bogen einschlieR-
lich DUsengewinde zu entfernen.

« Hohlrdume in stark kliftigen Mauerwerken empfehlen wir
vorab mit webertec 942 Bohrlochsuspension zu verfillen.
Das technische Merkblatt von webertec 942 ist zu beachten.
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Verarbeitungstemperatur >+5°C

Dichte ca. 0,9 kg/dm?
Konsistenz cremeartig
max. Durchfeuchtungsgrad 95 %
Wirkstoffgehalt ca. 80 %




weber.san 950

Maverwerksanierung —

Sanierputz

Spritzbewurf

Anwendungsgebiet

« Spritzbewurf fir WTA-Sanierputz und Wasser-

- innen und auRen

Produkteigenschaften

- leichte Verarbeitung
- sehr hoher Haftverbund
- optimale Kornverteilung

Produktdetails

- Auftragswerkzeug:
Kelle, Spritzhexe, Spritzmaschine

- Wasserbedarf:

Bei Lagerung im original verschlossenen Gebinde
ist das Material min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 50 % Deckungsflache:

bei 70 % Deckungsflache:

Verpackungseinheiten

Anwendungsgebiet

weber.san 950 ist ein Spritzbewurf im WTA-Sanierputzsystem mit ca. 50-70 %
Deckungsfléche. Unterhalb des webertec 934 mit min. 70 % Deckungsfldche.
Ferner zur Vorbereitung des Putzgrundes fUr die AusfUhrung zement- oder kalk-
zementgebundener Putze, sowie als Haftvermittler auf Beton.

Produktbeschreibung

weber.san 950 ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmértel gemdR DIN EN
998-1, entspricht WTA Merkblatt 2-9.

Zusammensetzung

Zement, klassierte, mineralische Zuschlége bis 3 mm GréRtkorn, regulierende
Zusdtze

Produkteigenschaften

- optimale Kornverteilung

« leichte Verarbeitung

« sehr hoher Haftverbund

- schafft eine griffige Oberflache fur den nachfolgenden Putz

» hdndisch und maschinell verarbeitbar

Qualitdtssicherung

weber.san 950 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung
und EigenUberwachung.

Untergrundvorbereitung

« Fest, tragfdhig, mattfeucht und frei von Verunreinigungen. Lockere und sandende
Bestandteile entfernen.

« Unter Sanierputz sind alte Putze und Anstriche bis auf den tragféhigen Unter-
gund zu entfernen. Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen, und die Oberfla-
che mechanisch reinigen. Zerstértes Mauerwerk auswechseln bzw. ergdnzen.

- Die Untergundvorbereitung wird mindestens 0,8 m weiter als die Feuchtigkeits-
schdden auftreten ausgefUhrt, bei einbindenden Innenwdnden oder Gewdlbe-
decken mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.



weber.san 950

Verarbeitung

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen.

Mischzeit ca. 2 Minuten.

Mit Kelle, Spritzhexe oder Stahlbesen auf den Untergrund auf-
tragen.

Vor dem Aufbringen des Putzes ist eine Wartezeit von 1-2
Tagen erforderlich.

Bei Anwendung auf Dichtungsschlédmmen, wie z.B. webertec

Superflex D 2 oder webertec 930, empfehlen wir aufgrund der

schnellen Aushdrtung, den Spritzbewurf weber.san 951S voll-

flachig auf die durchtrocknete bzw. erhértete Abdichtungs-

« Bei AuRenwandflachen oder bei Aufbringen von Sanierputz
durfen nur korrosionsbestdndige Putztrdger und Veranke-
rungen eingesetzt werden.

« Der aufgebrachte Spritzbewurf ist vor zu schnellem Aus-
trocknen zu schitzen. Direkte Sonneneinstrahlung und
Zugluft vermeiden. Die handwerklichen Regeln der Putz-
technik sind zu beachten.

N
d
2
Q
|-
.2
c
<3
)
I
o
c
5
-
.2
c
<]
7]
X
|-
o
3
-
o
=]
5]
=

= Vorspritzmoértel nach Trocknung abkehren, und nach 1-2
Tagen Uberputzen.

« Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Hohere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Tempe-
raturen verzégern den Reaktionsverlauf.

Besondere Hinweise

R « Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

< Nicht auf gipshaltigen Untergrinden einsetzbar.

- Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2-9 sowie ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile”, 4—-6 beachten.

Technische Werte

Auftragsdicke 3 bis 6 mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur
Pulverschittdichte ca. 1,6 kg/dm?

Festmértelrohdichte ca. 1700 kg/m?

Druckfestigkeit > 6 N/mm?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl () <25

Wasseraufnahme wo

Festigkeitsklasse CSIV

Brandverhalten Al

Verarbeitungszeit ca.1,5 Std.




weber.san 9SS Spritzbewurf schnell

Maverwerksanierung —

Sanierputz

Schnellabbindender, warzenférmiger Spritzbewurf als Haftbriicke fir
mineralische Putze, insbesondere Sanierputze

Anwendungsgebiet

weber.san 951 S ist ein Spritzbewurf im WTA-Sanierputzsystem mit maximal
50 % Deckungsfldche. Unterhalb des weber.tec 934 mit min. 70 % Deckungsfla-
che. Ferner auf den starren und flexiblen mineralischen Dichtungsschldmmen
weber.tec 930 und weber.tec Superflex D 2 mit 100 % Deckungsfldche und zur
Vorbereitung des Putzgrundes fur die AusfUhrung zement- oder kalkzement-
gebundener Putze, sowie als Haftvermittler auf Beton.

Produktbeschreibung

wabher.san [SETS

weber.san 951 S ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmértel gemaf
DIN EN 998-1, entspricht WTA Merkblatt 2-9.

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Zement, Quarzsande bis 4 mm GroéRtkorn, regulierende Zusdtze

« Spritzbewurf fir WTA-Sanierputz und Wasser-

sperrputz Produkteigenschaften
" innen und auken . schnellabbindend

Produkteigenschaften « optimale Kornverteilung

« schnellabbindend

« leichte Verarbeitung
« hoher Haftverbund

I e T « sehr hoher Haftverbund
Produktdetails Qualitdtssicherung
 Auftragswerkzeug: weber.san 951S unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch Fremdiberwa-
Kelle, Spritzhexe chung und Eigenuberwachung.
* Farbe:
Zementgrau Untergrundvorbereitung
» Wasserbedarf:
ca.4-4,51/25 kg » Fest, tragféhig und frei von Verunreinigungen. Lockere und sandende Bestand-
« Lagerung: teile entfernen. Stark saugende Untergrinde vorndssen.

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen

« Unter Sanierputz sind alte Putze und Anstriche bis auf den tragféhigen Unter-
Gebinde ist das Material min. 6 Monate lagerféhig.

grund zu entfernen. Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen, und die Ober-

Verbrauch / Ergiebigkeit fldche mechanisch reinigen. Ist der Auftrag von Dichtungsschlédmme geplant,

bei 50 % Deckungsfléche: ca. 3,5 kg/m? sind die Fugen zu schlieRen. Zerstdrtes Mauerwerk auswechseln bzw. ergdnzen.
bei 70 % Deckungsflache: ca. 5,0 kg/m?

« Die Untergundvorbereitung wird mindestens 0,8 m weiter als die Feuchtigkeits-
schdden auftreten ausgefuhrt, bei einbindenden Innenwdnden oder Gewdlbe-

Verpackungseinheiten decken mind.1m weit, gemessen von der AuRenwand.

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

voll deckend: ca. 70 kg/m?




weber.san [951S

Verarbeitung

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen.

Mischzeit ca. 2 Minuten.

Mit Kelle oder Stahlbesen auf den Untergrund aufbringen.

Vor dem Aufbringen des Putzes ist eine Wartezeit von ca. 30
Minuten beim saugendem Untergrund und ca. 45 Minuten beim
nicht saugendem Untergrund erforderlich.

Bei Anwendung auf Dichtungsschlédmmen, wie z.B. weber.tec
Superflex D 2 oder weber.tec 930 erfolgt der nachfolgende
Spritzbewurf vollfldchig auf die durchtrocknete bzw. erhdrtete
Abdichtungsschicht.

Allgemeine

« Bei AuRenwandfldchen oder bei Aufbringen von Sanierputz
durfen nur korrosionsbestdndige Putztrdger und Veranke-
rungen eingesetzt werden.

« Der aufgebrachte Spritzbewurf ist vor zu schnellem Aus-
trocknen zu schitzen. Direkte Sonneneinstrahlung und
Zugluft vermeiden. Die handwerklichen Regeln der Putz-

= technik sind zu beachten.
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« Der Spritzbewurf darf nicht mit Gips oder gipshaltigen Bau-
stoffen in Verbindung kommen.

« Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Hohere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Tempera-
turen verzogern den Reaktionsverlauf.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
« Nicht auf gipshaltigen Untergrinden einsetzbar.

« Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2—-9 sowie ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile”, 4-6 beachten.

Technische Werte

Auftragsdicke 4-5mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur
Pulverschittdichte ca. 1,6 kg/dm?

Festigkeitsklasse CsIv
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <25

Wasseraufnahme Wo

Brandverhalten Al

Verarbeitungszeit ca.15 Min.




weber.san 952 Porengrundputz
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Maverwerksanierung —

Sanierputz

Luftporenreicher Porengrundputz-WTA als Unter-, Ausgleichs- und Salzspeicherputz in der
Altbau- und Mauerwerkssanierung

Anwendungsgebiet

weber.san 952 ist ein Unterputz, Ausgleichsputz und Salzspeicherputz unter
Weber-Sanierputz in der Altbau- und Mauerwerksanierung. Das Produkt eignet
sich besonders bei feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk.

Produktbeschreibung

weber.san 952 ist ein hydraulisch abbindender Werk-Trockenmoértel gemanr
DIN EN 998-1, entspricht WTA Merkblatt 2-9.

weber.san (S

Zusammensetzung

Zement, Sand, Leichtzuschldge, regulierende Additive

Produkteigenschaften
Anwendungsgebiet
 Ausgleichsputz
» Porengrundputz fir stark versalzenes Mauerwerk

Produkteigenschaften

 hoher Luftporengehalt
« salzspeichernd
+ hoch wasserdampfdurchléssig « geringe kapillare Wasseraufnahme

Produktdetails Qualitétssicherung

» Auftragswerkzeug:
Kelle, Mischpumpe

« salzspeichernd

» hoch wasserdampfdurchldssig
« hoher Luftporengehalt

« frost- und witterungsbestdndig
« leicht zu verarbeiten

weber.san 952 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch FremdUberwa-
chung und EigenUberwachung.

» Farbe:

grau .
R Untergrundvorbereitung

ca.6-71/25 kg « Alte Putze und Anstriche sind bis auf den tragféhigen Untergrund zu entfernen.
« Lagerung:

Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und die Oberfldche mechanisch
reinigen. Zerstdrtes Mauerwerk auswechseln bzw. ergdnzen. Die Untergrund-
vorbereitung wird mind. 0,8 m weiter als die Feuchtigkeitsschdden auftreten,

Verbrauch / Ergiebigkeit ausgefUhrt. Bei einbindenden Innenwdnden oder Gewdlbedecken erfolgt die

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

pro cm Schichtdicke: ca. 1,5 kg/m? Untergrundvorbehandlung mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.
5 5  Der Putzgrund muss staubfrei, durchfeuchtetes Mauerwerk ausreichend
Verpackungseinheiten -
getrocknet sein.
Gebinde Einheit VPE / Palette X X X 3
— 25 kg A « Als Vorbereitung des Putzgrundes wird weber.san 951S netzférmig mit 50 %

Flachendeckung aufgebracht.



Verarbeitung

« Sackinhalt mit der angegeben Wassermenge knollenfrei an-
mischen.

« Wasser vorlegen. Mischzeit mit Bohrmaschine und aufgesetz-
tem RUhrpaddel ca. 3 Minuten.

« Der Auftrag als Grundputz erfolgt einlagig in mind. 10 mm
Schichtdicke.

« Nach dem Aufbringen und Abziehen den Putz mit Zahnleiste
Nr. 2 horizontal aufkdmmen .

« Nach ca. 3 Tagen kann der Sanierputzauftrag erfolgen.

Technische Werte

weber.san [952

Allgemeine Hinweise

Die allgemeinen Regeln der Putztechnik sind zu beachten.
Die rel. Luftfeuchte sollte max. 60 %, die Luft- und Objekt-
temperaturen sollten > 5 °C betragen, um eine ordnungs-
gemdRe Trocknung sicherzustellen.

Darf nicht mit Gips oder gipshaltigen Baustoffen in Verbin-
dung kommen.

Eine Austrocknung des Mauerwerks ist nur bei zusdtzlicher,
funktionstUchtiger AuRenabdichtung und Querschnittsab-
dichtungen zu erreichen.

Alle aufgefUhrten Festigkeitswerte sind entsprechend der
DIN 1164 ermitteltet worden.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

- Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2-9 sowie ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile”, 4-6 beachten.

Auftragsdicke

einlagig 1cm bis 2 cm

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur

Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen 2 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen 4 N/mm2
Frischmortelrohdichte ca.1,3 kg/dm?

Konsistenz Kellengerecht, plastisch
Luftporengehalt ca. 45 Vol-%
Luftporengehalt Frischmortel ca. 30 Vol-%
Pulverschuttdichte ca. 1,2 kg/dm?
Verarbeitungszeit ca. 2 Std. bei +20 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <25

Wasseraufnahme =1,0 kg/m? nach 24 h
Baustoffklasse Al

Festigkeitsklasse csli

Uberarbeitbar nach ca. 3 Tagen
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weber.san 953 Sanierputz naturgrau

Maverwerksanierung —

Sanierputz

Luftporenreicher, leicht verarbeitbarer Sanierputz-WTA fiUr die Altbau- und
Mauerwerkssanierung

Anwendungsgebiet

weber.san 953 ist ein Sanierputz mit hoher Porositdt und Wasserdampfdurchlds-
sigkeit und wird insbesondere auf der Innenseite durchfeuchteter und u. U. salzbe-
lasteter KellerauRenwdnde und auRen im Sockelbereich aufgehenden Mauerwerks
eingesetzt. Der Sanierputz bewirkt eine gute Abtrocknung des durchfeuchteten
Mauerwerks und die Aufnahme entstehender Salzkristalle.

Produktbeschreibung

weber.san 953 ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmértel gemdafR DIN EN
998-1, entspricht WTA Merkblatt 2-9.

Zusammensetzung
- Zement, WeiRkalkhydrat, spezielle mineralische FUllstoffe, regulierende Zusdtze
Anwendungsgebiet
+ Sanierputz fir feuchte- und salzbelastetes Produkteigenschaften

Maverwerk

. « hoch wasserdampfdurchldssig
+ innen und aulRen

- + salzresistent
Produkteigenschaften . )
« geringe kap|||are Wasseraufnahme

« hoch wasserdampfdurchlassig
« hoher Luftporengehalt
. Aufnahme kristallisierender Salze « kleines Verhdltnis der Druckfestigkeit zur Biegezugfestigkeit

produktdetails « leichte Verarbeitbarkeit

. Auftragswerkzeug: - geringer Verbrauch

« hoher Luftporengehalt

Kelle, Putzmaschine « pumpfdhig
» Farbe: _— B
naturgrau Qualitatssicherung
* Wasserbedarf: weber.san 953 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle durch FremdiUberwachung
ca.7,51/25 kg . ..
und EigenUberwachung.
« Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerféahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit « Alte Putze und Anstriche smfﬂ bis auf den tragfahllgen Untf:rgrund zu en.tfernen.
Mavuerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und die Oberfldche mechanisch
pro cm Schichtdicke: ca. 10,0 kg/m? L. - . .
reinigen. Zerstoértes Mauerwerk auswechseln bzw. ergdnzen. Die Untergrund-
Verpackungseinheiten vorbereitung wird mind. 0,8 m weiter als die Feuchtigkeitsschdden auftreten,
Gebinde Einheit VPE / Palette ausgefUhrt. Bei einbindenden Innenwédnden oder Gewdlbedecken erfolgt die
Sack 25 kg 40 Séicke Untergrundvorbehandlung mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss staubfrei, durchfeuchtetes Mauerwerk ausreichend ge-
trocknet sein.

Als Vorbereitung des Putzgrundes wird weber.san 951S netzférmig mit 50 %
Fléchendeckung (im WTA-Sanierputzsystem) bis 70 % Fléchendeckung auf-
gebracht. Vor Putzauftrag muss der Spritzbewurf durchgetrocknet sein.

Als Grundputz bzw. Ausgleichsputz gemdR WTA-Richtlinie wird weber.san 952
eingesetzt.



Verarbeitung

Mischvorgang:

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen. Bei Zwangsmischern ca. 3—4 Minuten mischen, bei
Bohrmaschine mit weber.sys RUhrpaddel Nr. 4 ca. 2 Minuten
homogen mischen.

Einlagig ca. 2-3 cm Schichtdicke. Der Sanierputz sollte eine
moglichst gleichmdRige Schichtdicke aufweisen. Die Gesamt-

schichtdicke betrdgt max. 4 cm bei zweilagigem Auftrag, mind.

10 mm pro Lage. Ist eine zweite Lage erforderlich, muss die
erste Lage unmittelbar nach dem Aufbringen aufgekdmmt
werden. Die Standzeit vor dem Aufbringen der zweiten Lage
betrdgt einen Tag pro mm Schichtdicke.

FUr die maschinelle Verarbeitung empfehlen wir Luftporen-
schneckenmantel D6—-3 mit Spannschelle und Nachmischer.

Auf Dichtungsschlammen empfehlen wir den Auftrag des
Sanierputzes weber.san 954 einlagig mit Einarbeitung von
weber.sys 987, Putziberdeckung ca. 5 mm.

Nach einer Wartezeit von ca. 60 Minuten, je nach Umgebungs-
bedingungen, entsprechend den allgemeinen Regeln der Putz-
technik, mit einem Schwammbrett oder einem Kunststoffbrett
abreiben.

Als Anstrich kann nach Durchtrocknung weber.san Silikatfarbe
eingesetzt werden. Alternativ Uberarbeitung mit dem Feinputz
weber.san 956.

Technische Werte

weber.san 953

Allgemeine e

« Vor der Sanierung ist die Art und Menge der Salzbelastung
festzustellen. Bei sehr hoher Salzbelastung empfehlen wir
weber.san 952 als Grundputz einzusetzen. Die Auftrags-
dicke der einzelnen Lagen hdngt von der Salzbelastung ab.
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Eine Austrocknung des Mauerwerks ist nur bei zusdtzlicher,
funktionstUchtiger AuRenabdichtung und Querschnittsab-
dichtungen zu erreichen.

Der aufgetragene Sanierputz ist vor zu schnellem Aus-
trocknen zu schitzen. Direkte Sonnenbestrahlung und
Zugluft vermeiden. Die Regeln der Putztechnik sind zu be-
achten. Um ein ordnungsgemdRes Aushdrten des Sanier-
putzes zu gewdhrleisten, sollte die relative Luftfeuchte
max. 60 % und die Luft- und Objekttemperatur mindestens
+5 °C betragen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

- Insbesondere auf Dichtungsschldmmen kann, je nach 6rt-
lichen Bedingungen, eine Haarrissbildung nicht vollstdndig
ausgeschlossen werden.

- Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2-9 sowie ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile”, 4-6 beachten.

« Der Sanierputz darf nicht mit Gips oder gipshalten Baustof-
fen in Verbindung kommen.

Auftragsdicke einlagig bis 3 cm, zweilagig max. 4 cm
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen >0,5 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen >1,5 N/mm?

Festmértelrohdichte <1300 kg/m?

Luftporengehalt Festmortel > 40 Vol-%

Luftporengehalt Frischmortel > 25 Vol-%

Pulverschittdichte ca.1,0 kg/dm?

Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <15

Wasseraufnahme 2 0,3 kg/m? nach 24 h

Baustoffklasse Al

Festigkeitsklasse csli




weber.san [95& Sanierputz weilR

Bungjins

Maverwerksanierung —

Sanierputz

Luftporenreicher, leicht verarbeitbarer, weiRer Sanierputz WTA fir die
Altbau- und Mauerwerkssanierung

Anwendungsgebiet

weber.san 954 ist ein Sanierputz mit hoher Porositdt und Wasserdampfdurchlds-
sigkeit und wird insbesondere auf der Innenseite durchfeuchteter und u. U. salzbe-
lasteter KellerauRenwdnde und auRen im Sockelbereich aufgehenden Mauerwerks
eingesetzt. Das Produkt bewirkt eine gute Abtrocknung durchfeuchteten Mauer-
werks und die Aufnahme entstehender Salzkristalle.

Produktbeschreibung

weber.san 954 ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmortel gemdaR DIN EN
998-1, entspricht WTA Merkblatt 2-9.

Zusammensetzung

WeiRzement, WeiRkalkhydrat, spezielle mineralische Fullstoffe, regulierende

Anwendungsgebiet Zusdtze

+ Sanierputz fir feuchte- und salzbelastetes Produkteigenschaften
Maverwerk
- innen und auRen

. « geringe kapillare Wasseraufnahme
Produkteigenschaften geringe kap
« hoher Luftporengehalt
« hoch wasserdampfdurchlassig

» hoher Luftporengehalt
- Aufnahme kristallisierender Salze

= - geringer Verbrauch
Produktdetails -
» pumpfdhig

- Auftragswerkzeug:
Kelle, Putzmaschine

« hoch wasserdampfdurchldssig

« spannungsarm
« leichte Verarbeitbarkeit

« schimmelpilzhemmend

* Farbe: Qualitatssicherung
WeilR . . .
. Wasserbedarf: weber.san 954 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch Fremdiberwachung
ca.7,5-8,51/25 kg und EigenUberwachung.
+ Lagerung: :
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Untergrundvorbere'tung
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig. « Alte Putze und Anstriche sind bis auf den tragfdhigen Untergrund zu entfernen.

Verbrauch / Ergiebigkeit Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und die Oberfldche mechanisch

pro/em Schichtdicke: ca. 9,0 kg/m? reinigen. Zerstértes Mauerwerk auswechseln bzw. ergénzen. Die Untergrund-

vorbereitung wird mind. 0,8 m weiter als die Feuchtigkeitsschaden auftreten,

ausgefuhrt. Bei einbindenden Innenwdnden oder Gewdlbedecken erfolgt die
Gebinde Einheit VPE / Palette Untergrundvorbehandlung mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.
Sack 25 kg 40 Sdécke

Der Putzgrund muss staubfrei, durchfeuchtetes Mauerwerk ausreichend ge-
trocknet sein.

Als Vorbereitung des Putzgrundes wird weber.san 951S netzférmig mit 50 %
Fldchendeckung (im WTA-Sanierputzsystem) bis 70 % Fldchendeckung aufge-
bracht. Auf Dichtungsschldmmen erfolgt der Spritzbewurf vollfldchig auf die
durchgetrocknete Dichtungsschlédmme. Vor Putzauftrag muss der Spritzbewurf
durchgetrocknet sein.

Als Grundputz bzw. Ausgleichsputz wird weber.san 952 eingesetzt. Nach dem
Aufbringen und Abziehen ist der Grund- bzw. Ausgleichsputz horizontal aufzu-

224 " kémmen.



Verarbeitung

Mischvorgang:

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen. Bei Zwangsmischern ca. 3 bis 4 Minuten mischen,
bei Bohrmaschine mit weber.sys RUhrpaddel Nr. 4 ca. 2 Minuten
homogen mischen. Nach einer kurzen Reifezeit nochmals kurz
durchrihren.

« Einlagig ca. 2-3 cm Schichtdicke. Der Sanierputz sollte eine
moglichst gleichmdRige Schichtdicke aufweisen. Die Gesamt-
schichtdicke betrédgt max. 4 cm bei zweilagigem Auftrag, mind.
10 mm pro Lage. Ist eine zweite Lage erforderlich, muss die
erste Lage unmittelbar nach dem Aufbringen aufgekdmmt
werden. Die Standzeit vor dem Aufbringen der zweiten Lage
betrdgt einen Tag pro mm Schichtdicke.

« FUr die maschinelle Verarbeitung empfehlen wir Luftporen-
schneckenmantel D6—3 mit Spannschelle und Nachmischer.

« Auf Dichtungsschlémmen empfehlen wir den Auftrag des
Sanierputzes einlagig mit Einarbeitung von weber.sys 987,
PutziUberdeckung ca. 5 mm.

» Die Gesamtschichtdicke des Sanierputzes auf Dichtungs-
schlédmmen betrdgt ca. 15 bis max. 20 mm.

« Nach einer Wartezeit von ca. 45 Minuten, entsprechend den
allgemeinen Regeln der Putztechnik, mit einem Schwammbrett
oder einem Kunststoffbrett abreiben. Auf Dichtungsschldmmen
muss mit verldngerter Wartezeit gerechnet werden.

« Als Anstrich kann nach Druchtrocknung weber.san Silikatfarbe
eingesetzt werden. Alternativ Uberarbeitung mit dem Feinputz
weber.san 956.

Technische Werte

weber.san [95&

Allgemeine Hinweise

« Vor der Sanierung ist die Art und Menge der Salzbelastung
festzustellen. Bei sehr hoher Salzbelastung empfehlen wir
weber.san 952 als Grundputz einzusetzen. Die Auftragsdicke
der einzelnen Lagen hdngt von der Salzbelastung ab.

Eine Austrocknung des Mauerwerks ist nur bei zusdtzlicher,
funktionstUchtiger AuRenabdichtung und Querschnittsab-
dichtungen zu erreichen.

Der aufgetragene Sanierputz ist vor zu schnellem Austrock-
nen zu schitzen. Direkte Sonnenbestrahlung und Zugluft
vermeiden. Die Regeln der Putztechnik sind zu beachten.
Um ein ordnungsgemdfes Aushdrten des Sanierputzes zu
gewdhrleisten, sollte die relative Luftfeuchte max. 60 % und
die Luft- und Objekttemperatur mindestens +5 °C betragen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Insbesondere auf Dichtungsschlédmmen kann, je nach 6rt-
lichen Bedingungen, eine Haarrissbildung nicht vollsténdig
ausgeschlossen werden.

- Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2—-9 sowie ,nachtrdgliches Abdichten erdberUhrter
Bauteile”, 4—6 beachten.

« Der Sanierputz darf nicht mit Gips oder gipshalten Baustof-
fen in Verbindung kommen.

Auftragsdicke einlagig bis 3 cm, zweilagig max. 4 cm
Verarbeitungstemperatur +5° C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen > 0,5 N/mm2

Druckfestigkeit nach 28 Tagen >1,5 N/mm?

Festmortelrohdichte <1300 kg/m?

Konsistenz standfest

Luftporengehalt > 40 Vol-%

Luftporengehalt Frischmortel > 25 Vol-%

Pulverschittdichte

ca.1,05 kg/dm?

Verarbeitungszeit

ca. 45 Minuten

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <15
Wasseraufnahme 2 0,3 kg/m? nach 24 h
Baustoffklasse Al

Festigkeitsklasse csli
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weber.san 956 Feinputz

Sanierputz

Mavuerwerksanierung —

Anwendungsgebiet

Zum Filzen und Gldtten von mineralischen Unterputzen, insbesondere Sanierputz-
oberfldchen sowie Wassersperrputz.

Produktbeschreibung

an 858

weber.san 956 ist ein wasserdampfdurchldssiger, mineralischer Oberputz der
Mortelgruppe PIl mit feiner Kérnung.

wabher.s

Zusammensetzung

WeiRzement, hydraulische Kalke, klassierte, mineralische Zuschlédge, Zusatzstoffe

Produkteigenschaften

. « schafft ein gesundes Raumklima
Anwendungsgebiet 9

» Wasserdampfdiffusionsoffen
« zum Filzen und Glatten von mineralischen Unter-

und Sanierputzen
- weiRer Feinputz zur individuellen Oberflachen- « Uberstreichbar mit Silikatfarbe

gestaltung « fUr innen und auRen

Produkteigenschaften « max. KorngréRe: 0,5 mm

« frost- und witterungsbestdandig

+ ansatzlos filzbar « schimmelpilzhemmend
- Wasserdampfdiffusionsoffen
« frost- und witterungsbesténdig Qualitatssicherung

Produktdetails weber.san 956 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung

- Auftragswerkzeug: nach DIN EN 998-1.

Edelstahlkelle, Spachtel, Reibebrett oder feines -
Schaumstoffschwammbrett Untergrundvorbereitung
* Farbe:
Weif3
» Wasserbedarf:
ca. 6,5-6,751/25 kg
 Lagerung:
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 3 mm Auftragsdicke: ca. 4 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

Putze mUssen fest, trocken, planeben und tragfédhig sein. Vor dem Auftrag von
weber.san 956 den Untergrund vorndssen und mattfeucht auftrocknen lassen.




Verarbeitung

Mischvorgang:

Angegebene Wassermenge vorlegen und mit Sackinhalt kno-
tenfrei vermischen (ca. 3 Minuten mit Zwangsmischer oder
Bohrmaschine) bis eine homogene, spachtelféhige Konsistenz
erreicht wird.

Auftrag:

- weber.san 956 in je einer Schicht von 2 bis 3 mm aufziehen.
Nach ca. 15 Minuten mit einem leicht feuchten Schwamm abrei-
ben und egalisieren.

« Verbleibende Schlieren werden kurz danach mit einem leicht
feuchten Schaumstoffschwammbrett entfernt.

Nachbehandlung:
- Den Feinputz nach der Verarbeitung gegebenenfalls abdecken
und/oder feucht halten.

« Nach Trocknung ist der Feinputz mit weber.san Silikatfarbe Uber-
streichbar.

weber.san 956

Allgemeine Hinweise

» Den Feinputz vor zu schnellem Wasserentzug schitzen.
Nicht bei Zugluft oder direkter Sonneneinstrahlung verar-
beiten.

« Farbschattierungen und Wolkenbildungen auf der Ober-
flache kénnen untergrundbedingt auftreten. Ein Anstrich
mit weber.san Silikatfarbe schafft eine farblich einheitliche
Oberfldche.
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« Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von

+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Die handwerklichen Regeln der Putztechnik sind zu beach-

ten.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke bis 3 mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Druckfestigkeit 21,5 N/mm?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <20

Festigkeitsklasse csi

Pulverschittdichte ca. 1,4 kg/dm?

Wasseraufnahmekoeffizient DIN V 18550 < 0,5kg/m?/h°s

Wasseraufnahme w1

Brandverhalten Al

Verarbeitungszeit ca. 120 Min.




weber.san [958 Sanierputz weil einlagig + schnell

Maverwerksanierung -

Sanierputz

Einlagiger, schnellabbindender, luftporenreicher Sanierputz WTA fir die
Altbau- und Mauerwerkssanierung

Anwendungsgebiet

weber.san 958 ist ein einlagiger, schnellabbindender Sanierputz WTA mit hoher
Porositdt und Wasserdampfdurchldssigkeit, besonders geeignet bei kleinflachigen
Instandsetzungsarbeiten, z.B. Innenwandfldchen bzw. Arbeiten, die unter Zeitdruck
stehen. Das Produkt wird insbesondere auf der Innenseite durchfeuchteter und u. U.
salzbelasteter KellerauRenwdnde und auRen im Sockelbereich aufgehenden Mauer-
werks eingesetzt. Es bewirkt eine gute Abtrocknung durchfeuchteten Mauerwerks
und die Aufnahme entstehender Salzkristalle. weber.san 958 eignet sich aufgrund

] ] i der einlagigen Verarbeitung bis 40 mm Schichtdicke besonders bei unebenen
T el Untergrinden.
= "Tweber
———_ Produktbeschreibung

weber.san 958 ist hydraulisch abbindender Werk-Trockenmortel gemdR DIN EN

Anwendungsgebiet 998-1, entspricht WTA Merkblatt 2—-9.

» Sanierputz WTA fir feuchte- und salzbelastetes
Maverwerk Zusammensetzung

- als einlagiger Sanierputz
- innen und auRen

Produkteigenschaften

- einlagig bis 40 mm
+ ohne zusdtzlichen Vorspritzmértel « einlagig bis 40 mm Schichtdicke

« schnell i R . "
schnell abbindend « ohne zusdtzlichen Vorspritzmortel

Produktdetails « schnell abbindend und schnell Uberarbeitbar

Weilkzement, WeiRkalkhydrat, spezielle mineralische Leichtzuschldge, regulierende
Zusdtze

Produkteigenschaften

* AuRtragswerkzeug: + hoch wasserdampfdurchléssig
Kelle i kapill W fnah
o EerirE geringe kapillare Wasseraufnahme

WeiR « hoher Luftporengehalt
» Wasserbedarf:

ca. 5,5-6,0 /20 kg
« Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen - geringer Verbrauch

Gebinde ist das Material min. 9 Monate lagerfdhig. - schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit
Qualitétssicherung

pro cm Schichtdicke: ca. 8,0-8,5 kg/m?

« spannungsarm
« leichte Verarbeitbarkeit

weber.san 958 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle durch FremdiUberwachung

Verpackungseinheiten und EigenUberwachung.

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 20 kg 48 Séicke Untergrundvorbereitung

« Alte Putze und Anstriche sind bis auf den tragfdhigen Untergrund zu entfernen.
Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und die Oberfldche mechanisch
reinigen. Zerstértes Mauerwerk auswechseln bzw. ergénzen. Die Untergrund-
vorbereitung wird mind. 0,8 m weiter als die Feuchtigkeitsschdden auftreten,
ausgefuhrt. Bei einbindenden Innenwénden oder Gewdlbedecken erfolgt die
Untergrundvorbehandlung mind. 1 m weit, gemessen von der AuRenwand.



« Der Putzgrund muss tragfahig, staubfrei, durchfeuchtetes Mauer-
werk ausreichend getrocknet sein.

« Saugende Untergrinde ausreichend vorndssen, der Putzgrund
muss zum Zeitpunkt des Sanierputzauftrags mattfeucht sein.

« Als Vorbereitung des Putzgrundes wird weber.san 958 als Haft-
brucke vollfldchig vorgespachtelt.

« Bei hoher Versalzung wird als Porengrundputz bzw. Ausgleichs-
putz weber.san 952 eingesetzt (bitte technisches Merkblatt
beachten). Nach dem Aufbringen und Abziehen ist der Grund-
bzw. Ausgleichsputz horizontal aufzukdmmen.

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei an-
mischen. Mischzeit ca. 2 Minuten mit Bohrmaschine und aufge-
setztem weber.sys Rihrpaddel Nr. 3. Nach einer kurzen Reifezeit
nochmals kurz durchrihren.

Einlagig bis zu 4 cm Schichtdicke in die frisch vorgespachtelte
Haftbricke aus weber.san 958. Der Sanierputz sollte eine mog-
lichst gleichmdRige Schichtdicke aufweisen. Die max. Gesamt-
schichtdicke einlagig betrdgt 4 cm, die Mindestschichtdicke auf
Mavuerwerk betrégt gem. WTA-Merkblatt 20 mm. Ist bei héheren
Schichtdicken > 4 cm eine zweite Lage erforderlich, muss die
erste Lage unmittelbar nach dem Aufbringen aufgekdmmt
werden. Die Standzeit vor dem Aufbringen der zweiten Lage
betrdgt ca. 60 Minuten.

Auf Dichtungsschldmmen empfehlen wir den Auftrag des Sanier-
putzes einlagig mit Einarbeitung von weber.sys 987, Putziber-
deckung ca. 5 mm.

Die Gesamtschichtdicke des Sanierputzes auf Dichtungsschldm-
men betrdgt ca. 15 bis max. 20 mm.

Nach einer Wartezeit von ca. 60—-90 Minuten, entsprechend den
allgemeinen Regeln der Putztechnik, mit einem Schwambrett
oder einem Kunststoffbrett abreiben.

Als Anstrich kann nach Druchtrocknung weber.san Silikatfarbe
eingesetzt werden. Alternativ Uberarbeitung mit dem Feinputz
weber.san 956.

weber.san [958

Allgemeine Hinweise

« Vor der Sanierung ist die Art und Menge der Salzbelastung
festzustellen. Bei sehr hoher Salzbelastung empfehlen wir
weber.san 952 als Porengrundputz einzusetzen. Die Auf-
tragsdicke hdngt von der Salzbelastung ab.

Eine Austrocknung des Mauerwerks ist nur bei zusdtzlicher,
funktionstUchtiger AuRenabdichtung und Querschnittsab-
dichtungen zu erreichen.

Der aufgetragene Sanierputz ist vor zu schnellem Austrock-
nen zu schitzen. Direkte Sonnenbestrahlung und Zugluft
vermeiden. Die Regeln der Putztechnik sind zu beachten.
Um ein ordnungsgemdRes Aushdrten des Sanierputzes zu
gewdhrleisten, sollte die relative Luftfeuchte max. 60 % und
die Luft- und Objekttemperatur mindestens +5 °C betragen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Insbesondere auf Dichtungsschldmmen kann, je nach ort-
lichen Bedingungen, eine Haarrissbildung nicht vollsténdig
ausgeschlossen werden.

Bei der Verarbeitung die WTA-Merkbldtter ,Sanierputzsys-
teme”, 2—-9 sowie ,Nachtrdgliches Abdichten erdberthrter
Bauteile”, 4—6 beachten.

Der Sanierputz darf nicht mit Gips oder gipshalten Baustof-
fen in Verbindung kommen.

Bei Verarbeitung mit Putzmaschinen sollte die Temperatur
+20 °C nicht Ubersteigen. Die Topfzeit ist zu beachten, um
Stopfer zu vermeiden. Spritzverarbeitung ohne Unterbre-
chung. Direkte Sonneneinstrahlung bei der Verarbeitung ist
zu vermeiden.

Bei nicht saugenden Untergrinden, z.B. Dichtungsschldmmen
ist ein vollfldchiger Vorspritz aus weber.san 951 S vorzulegen.
Dichtungsschldmmen miUssen ausgehdrtet sein. Vor Putz-
auftrag muss der Spritzbewurf durchgetrocknet sein.

Technische Werte

Auftragsdicke einlagig bis 4 cm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen >0,5 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen >2,0 N/mm2

Festmortelrohdichte <1000 kg/m?*

GroRtkorn 1,2 mm

Konsistenz hochstandfest

Porositdt > 40 Vol-%

Porositdt Frischmortel > 25 Vol-%

Pulverschuttdichte ca. 1,0 kg/dm?

Verarbeitungszeit

ca. 15 Minuten

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <10
Wasseraufnahme = 0,3 kg/m? nach 24 h
Baustoffklasse Al

Festigkeitsklasse csli
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weber.cal 286 Kalk-Strukturspachtel

Maverwerksanierung —

Sanierputz

[ www.blauer-engel.de/uz198 )

Mineralischer, verarbeitungsfertiger, eingesumpfter Kalkputz zur Herstellung feiner,
widerstandsfdhiger Putzoberflachen

Anwendungsgebiet

weber.cal 286 ist ein verarbeitungsfertiger, eingesumpfter Kalkputz auf dem
webertherm Mineralschaum Innenddmmsystem. Als Renovierungsmortel for
das Uberziehen von tragféhigen, rissfreien Altputzsystemen geeignet.

Produktbeschreibung

weber.cal 286 ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Putzmértel.

Zusammensetzung

WeiRkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschldge, Zusétze fur eine bessere
Verarbeitung und Haftung am Putzgrund

Produkteigenschaften

Anwendun i . .
ENSInGEgEniet - antiseptisch, schimmelpilzhemnmend

» als Renovierungsputz auf tragféhigen, rissfreien - biozidfrei, VOC-frei, konservierungsmittelfrei

Altputzen
- innen und auRen - frei von Titandioxid
+ auf weber.Innenddmmung « frei von foggingaktiven Substanzen
Produkteigenschaften « hat eine widerstandsféhige Oberfldche
- FUr ein gutes Raumklima - VOC-frei + gut haftend, verarbeitungsfertig
- verarbeitungsfertig, eingesumpft . wasserabweisend

« antiseptisch, schimmelpilzhernmend

Produktdetails

« Kérnungen:

« hoch wasserdampfdurchldssig

Qualitdtssicherung

0,5;1,0 mm weber.cal 286 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung
- StandardweiR: nach DIN EN 998-1.

naturweil®
- Auftragsdicke: Untergrundvorbereitung

2 mm bis 3 mm
- Lagerung: « FUr gleichmaRige Saugfdhigkeit des Putzgrundes ggf. mit weber.prim 900

Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und grundieren. Trocknungszeiten der Grundierung bericksichtigen.

vor direktem Sonnenlicht geschitzt (+5 bis +30 °C)
mind. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 2 mm Dicke: ca. 3,6 kg/m2 ca. 5,5 m?/20 kg
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

Eimer 20 kg 24 Eimer



weber.cal 286

Verarbeitung
maschinell:

Der Mortel kann mit allen Ublichen offenen Feinputzmaschinen
verarbeitet werden.

« von Hand:
Den Putz mit einem langsam laufenden RUhrgerdt gut aufrih-
ren. Gegebenenfalls kann der Fertigputz mit etwas Wasser auf
eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gebracht werden.

- Den Mortel in der angegebenen Dicke auftragen.

- Aufgetragenes Material, je nach gewUnschter Struktur, mit
feinem oder grobem Schwammbrett filzen.

« Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansdtzen Aligemeine Hinweise

nicht mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten, nass-in-nass

arbeiten und angezogene Fléchen nicht mehr nachreiben. Um Dem Mbrtel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.
GerUstansdtze zu vermeiden, gleichzeitig — in GerUstlagen Wadhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmdr-
versetzt — arbeiten. tels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materia-
lien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.
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» Zusammenhdngende Fldchen sind am gleichen Tag fertig zu
stellen.

Der frisch angetragene Putz ist vor Regen zu schitzen,

um u.a. AusblUhungen zu vermeiden sowie vor schnellem
Feuchtigkeitsentzug, um eine optimale Erhdrtung sicherzu-
stellen.

» Ungeachtet dessen kann es zu leichten Struktur- und Farb-
unterschieden kommen.

« Gegebenenfalls muss ein Anstrich mit weber.san Silikatfarbe
erfolgen.

FUr die Anwendung und AusfUhrung gelten die DIN 18 350
VOB, Teil C und DIN V 18 550.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann
der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind
durch Probefldchen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsan-
gaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Besondere Hinweise

« Der verarbeitungsfertige, mineralische Putzmértel basiert
auf Kalk. Im Zuge des natUrlichen Reifeprozesses versteift

3 das Produkt. Durch sorgfdltiges AufrUhren entsteht eine ge-

schmeidige, verarbeitungsféahige Konsistenz, die bei Bedarf

mit etwas Wasser eingestellt werden kann.

<y » Der Farbton des ausgetrockneten Putzes kann durch na-
J tUrliche Schwankungen im Rohstoff, durch die Putzstruktur
r ﬂ sowie die AusfUhrungs- und Austrocknungsbedingungen

von unseren Farbtonkarten und Mustern abweichen. Dies
stellt aber keine Qualitdtsminderung oder berechtigte Mate-
rialbeanstandung dar.

Material fUr ein Objekt moglichst auf einmal bestellen. Sind
Nachlieferungen notwendig, muss der Rest des alten Mate-
rials mit dem neuen gemischt werden.

Technische Werte

Auftragsdicke 2-3mm
Druckfestigkeit 21,5 N/mm2
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p <20
Baustoffklasse A







Silikatfarbe

weber.san Silikatfarbe

Hochwasserdampfdurchldssige, Iosemittelfreie Farbe auf Silikatbasis

Anwendungsgebiet

Atmungsaktiver Anstrich auf nahezu allen mineralischen Untergrinden im
Innenbereich. Durch die hohe Wasserdampfdurchldssigkeit besonders zur
farblichen Gestaltung von Sanierputzoberflachen und fUr Sanierungsarbeiten
geeignet.

Produktbeschreibung

weber.san Silikatfarbe ist eine wasserdampfoffene, [6emittelfreie Silikatfarbe auf
Wasserglasbasis.

Zusammensetzung

Wasserglas, Pigmente, FUllstoffe

Produkteigenschaften

« wasserdampfdurchldssig
» schmutzabweisend

« langlebig

« fUr innen

« schimmelpilzhemnmend

Qualitatssicherung

weber.san Silikatfarbe unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Allgemeine Hinweise
« Nicht auf gipshaltigen Untergrinden einsetzen.

« Nicht zur Uberarbeitung von Dispersionsfarben- und putzen, Olfarben, Silikon-
harzfarben- und putzen.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Untergrundvorbereitung

« Haftungsmindernde und lose Bestandteile, alte Farbanstriche auf &l-, Lack-
oder Kunstharzbasis vollstdndig entfernen.

 Mineralische Untergrinde mit weber.san Silikatfarbe 5 :1bis 1:1RT mit Wasser
gemischt, grundieren.

Verarbeitung

Deckanstrich:

« Silikatfarbe gut aufrUhren und unverdUnnt aufbringen. Bei rauen Untergrinden
kénnen zwei oder mehr Anstriche erforderlich sein. Wartezeit zwischen zwei
Auftrdgen mindestens 12 Stunden.

- Bei Verwendung eines Spritzgerdtes sollte die DUsengréRe 0,56 mm betragen.
Bei Arbeitspausen sind die Gerdte in Wasser zu lagern, nach Arbeitsende
grundlich mit Wasser zu reinigen.

Anwendungsgebiet

- atmungsaktiver Anstrich fir mineralische Unter-
grinde

Produkteigenschaften

« Anstrich fir nahezu alle mineralischen Unter-
grinde
« hohes Deckvermdgen

Produktdetails

« Auftragswerkzeug:

Pinsel, Rolle, Spritzgerdt

Farbe:

weil

Durchtrocknungszeit:

min. 12 Std.

Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.
12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Untergrund pro ca. 200-350 ml/m?

Deckanstrich:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit

Eimer 151

VPE / Palette
24 Eimer

Technische Werte

ca. +5 °C bis ca. +30 °C
Luft- und Objekttemperatur

Dichte ca.1,5 kg/dm?

Verarbeitungs-
temperatur

Konsistenz streichfdahig

W o33
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weber.therm S0Z Klebe- und Armierungsmortel leicht

Maverwerksanierung —

Innenddmmung

Dickschichtiger, mineralischer und leichter universeller Klebe- und Armierungsmortel fur das
weber.Innenddmmsystem

Anwendungsgebiet
webertherm 307 wird eingesetzt zum Verkleben und Armieren von webertherm
MD 042 Mineralddmmplatten.

Produktbeschreibung

webertherm 307 ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel.

Zusammensetzung

Zement, WeiRkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschldge, mineralische Leicht-
zuschlége, Hydrophobierungsmittel, Zuscétze fur eine bessere Verarbeitung und
Haftung am Putzgrund

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet  hohe Klebkraft

« Als Klebe- und Armierungsmortel fir das
weber.Innenddmmsystem
- Renovierungsmaortel zum Uberarbeiten von * hohe Ergiebigkeit

tragfdhigen Putzen « hohe Anwendungssicherheit

Produkteigenschaften Qualitétssicherung

« rein mineralisch
- superleicht

« filzbar q
Untergrundvorbereitung

Produktdetails - . .
« Der Untergund muss tragfdhig, ausreichend trocken und eben sein.

« ist sehr leicht zu verarbeiten

webertherm 307 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

» Farbe: . .

natUrWeiR - Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18 202
. Wasserbedarf: .Toleranzen im Hochbau" entsprechen.”

ca. 81/20 kg Sack « Schmutz, Staub und lose Teile mUssen vom Untergrund entfernt werden.
: '-°9e"’“9‘ L . « Evtl. vorhandene Altanstriche miUssen zu mind. 70 % entfernt werden.

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter o . .

Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfahig. » Bei kritischen Unterginden Haftzugprobe durchfihren.
Verbrauch / Ergiebigkeit

Kleben: ca.4,5kg/m?  ca.4,5m?/20 kg

Armieren: ca.55kg/m?2  ca.3,7m2/20 kg

Kleben und Armieren:  ca.10,0 kg/m?  ca. 2,0 m2/20 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette Bemerkung
Sack 20 kg 42 Sdcke naturweil®




Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Der Klebe- und Armierungsmoértel wird unter Zugabe der an-
gegebenen Menge sauberen Wassers mit einem RUhrquirl so
lange durchmischt, bis eine verarbeitungsgerechte Konsistenz
erreicht ist. Der Mértel kann auch mit allen Ublichen Putzma-
schinen und Silomischpumpen (z.B. EMP) verarbeitet werden.
FUr das Aufbringen des Klebemoértels auf die Ddmmplatten
kann eine spezielle Klebepistole eingesetzt werden.

Kleben:

« Untergrund und webertherm MD 042 werden vollflGchig mit
webertherm 307 beschichtet.

« Der Mortel ist so zu verteilen, dass eine moglichst vollflachige
Verklebung erreicht wird.

Armieren:

« Der Mortel wird ca. 5 bis 8 mm dick auf die Ddmmplatten aufge-

tragen und plangezogen.

« AnschlieRend wird das Armierungsgewebe weber.sys 987 mit
Gldtter oder Traufel faltenfrei in den Armierungsmortel einge-
drickt.

- Die Oberflache planeben abziehen.

Uberarbeitung von Putzen:

« Der Mortel wird auf die gereinigten bzw. entsprechend vor-
behandelten Putzflachen bis max. 10 mm aufgetragen und
plangezogen.

« Falls Risse im Untergrund vorhanden sind, wird anschlieRend
das Armierungsgewebe weber.sys 987 mit Gldtter oder Traufel
faltenfrei in den Armierungsmortel eingedrickt und einge-
spachtelt.

+ Armierungsmoértel nach dem Anziehen rau abreiben.

Technische Werte

weber.therm [S07

Allgemeine Hinweise

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.
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« Der frisch angetragene Mortel ist vor schnellem Feuch-
tigkeitsentzug zu schitzen, um eine optimale Erhdrtung
sicherzustellen.

 FUr die Anwendung und AusfUhrung gelten die DIN 18 350
VOB, Teil C und DIN V 18 550.

« Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann
der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind
durch Probeflachen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsan-
gaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Auftragsdicke 5mm -8 mm
Baustoffklasse A2
Druckfestigkeit >2 N/mm?2
Ergiebigkeit ca.1400 |/to
Haftzugfestigkeit > 0,3 N/mm?
Festmértelrohdichte <1000 kg/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) <15




weber.therm MD 042 Dammboard innen

Mavuerwerksanierung —

Innendémmung

Mineraldammplatte

weber.therm MD 042 Ddmmboard innen ist eine mineralische und feuchteregulierende
Wdrmeddammplatte speziell fir den Einsatz im weber.lnnenddmmsystem

Anwendungsgebiet

- Als Innendammung speziell fUr die Anwendung in

Bereichen mit hoher Feuchtigkeit.
« Verbesserung des Warmeschutzes
» FUr den Einsatz auf Innenabdichtung
aus weber.tec Superflex D 2

Produkteigenschaften

- warmeddmmend

« naturlich, 6kologisch, faserfrei — schafft ein

gesundes Raumklima

» schimmelpilzhemmend

Verbrauch / Ergiebigkeit

+ ca.llm?/ m?

Verpackungseinheiten

Démmstoff- m2/Bund m2/ Platten/  Bund/
dicke Palette Bund Palette
60 mm 2,34 28,08 m? 10 Stuck 12 Stuck
80 mm 117 21,06 m>  5Stick 18 Stick
100 mm 1,404 16,85 m? 6 Stick 12 Stuck
120 mm 117 14,04 m? 5 Stuck 12 Stuck
140 mm 0,936 1,23 m? 4 Stuck 12 Stuck
160 mm 9,828 m? 6 Stuck
180 mm 0,702 8424m2  3Stuck 12 Stuck

Anwendungsgebiet

webertherm MD 042 ist speziell fUr den Einsatz im weber.lnnenddmmsystem.
Durch die besonderen Eigenschaften, die hohe Feuchtevertrdglichkeit und den
hohen Grad der Schimmelhemmung ist diese Warmeddmmung besonders ge-
eignet fUr den Einsatz als Innenddmmung im Keller und angrenzenden Bereichen.
Besonders geeignet fUr den Einsatz auf Innenabdichtung.

Produkteigenschaften

« wdrmeddmmend

rein mineralisch

Nicht brennbar

ist baubiologisch unbedenklich

naturlich, 6kologisch, faserfrei — schafft ein gesundes Raumklima

schimmelpilzhemmend

wasserdampfoffen und kapillaraktiv

ist raumfeuchteregulierend
« druckfest
« feuchtestabil

Untergrundvorbereitung
« Der Untergrund muss tragféhig, trocken, fest und frei von Staub und Verunreini-
gungen sein.

- Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18 202 ,Tole-
ranzen im Hochbau” entsprechen.

» Schmutz, Staub und lose Teile missen vom Untergrund entfernt werden.
« Evtl. vorhandene Altanstriche mussen zu mind. 70 % entfernt werden.

« Bei kritischen Unterginden Haftzugprobe durchfUhren.



weber.therm MD 042 Dammboard innen

Verarbeitung

Kleben:

« Untergrund und webertherm MD 042 werden vollfiGchig mit
weber.therm 307 beschichtet.

« Der Mortel ist so zu verteilen, dass eine moglichst vollfldchige
Verklebung erreicht wird.
« Platten direkt ansetzen, andricken und durch horizontale Be-

wegungen einschwimmen.

. —
Armieren:

« Der Mortel wird ca. 5 bis 8 mm dick auf die Ddmmplatten aufge- m
tragen und plangezogen.
« AnschlieRend wird das Armierungsgewebe weber.sys 987 mit . " s
. i . . . Allgemeine Hinweise
Gldtter oder Traufel faltenfrei in den Armierungsmortel einge-

drickt. - Die Verarbeitung von webertherm MD 042 darf nur in Kom-

bination mit dem systemkompatiblen webertherm 307 und
systemzugehorigen Deckputzen erfolgen.

- Die Oberfldche planeben abziehen.

« Nach auseichender Durchtrocknung des webertherm 307 er-
folgt die Uberarbeitung mit wasserdampfoffenem und kapillar-
aktivem Deckputz, z.B. weber.cal 286.
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Vor dem Aufbringen der Dédmmplatten ist eine detailierte
Bauzustandsanalyse durchzufihren. Bei erhohtem Feuchte-
eintrag, z.B. bei fehlender oder defekter AuRenabdichtung
muss zundchst die Wiederherstellung der Abdichtungsfunk-
tion, z.B. durch eine Innenabdichtung mit weber.tec Super-
flex D 2 erfolgen.

Das WTA-Merkblatt: 6-4 ,Innenddmmung nach WTA |,
Planungsleitfaden” ist zu beachten.

Durch seine bauphuysikalischen Eigenschaften, diffusions-
offen und kapillaraktiv, kann das System ohne innenseitige
Dampfsperre eingesetzt werden. Bei Einsatz an nicht erd-
berUhrten AuRenwdnden ist ein rechnerischer Nachweis zu
fUhren (WUFI-Verfahren). Auf ausreichenden Schlagregen-
schutz ist zu achten.

Technische Werte

Baustoffklasse Al
Dickenspektrum 60-180 mm
Rohdichte ca. 90 kg/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) ca.2

Fomat 60 x 39 cm
Oberflache systemgrundiert
Oberfldche der RUckseite systemgrundiert
Wadrmeleitfahigkeit 0.042 W/mK
Kantenausbildung stumpf




Maverwerksanierung — | nnenddmmung

Maverwerksanierung — | nnendémmung

weberthermm MD 045 Dammkeil

Verpackungseinheiten

m?/ Bund Platten
1,95 m? 10 Stuck / Karton

Mineraldammplatte

webertherm MD 050 Leibung

Verpackungseinheiten

Ddmmstoffdicke m? / Bund Platten

20 mm 1,8 m? 12 Stuck / Karton
30 mm 1,2m? 8 Stick / Karton
40 mm 0,9 m? 6 Stuck / Karton

Mineraldammplatte

Mineraldammplatte

Produkteigenschaften

Format: 39 x 50 cm (Dicke: 20 / 60 mm)
Waérmeleitfahigkeit A: 0,045 W/mK
Kantenausbildung: stumpf

Oberfldche: systemgrundiert

Details

Euroklasse (DIN EN13501): A 1
Kleben und Armieren: weber.therm 307
Grundputz: weber.therm Grundputz

Abgabe erfolgt kartonweise

Mineraldammplatte

Produkteigenschaften
Format: 60 x 25 cm
Waérmeleitfdhigkeit A: 0,05 W/mK
Dickenspektrum: 20—40 mm
Kantenausbildung: stumpf
Oberfldche: grundiert
Oberfldche RUckseite: grundiert

Details

Euroklasse (DIN EN 13501): A 1
Kleben und Armieren: weber.therm 307

Abgabe erfolgt kartonweise
30 Karton/Palette




Voranstrich

Voranstrich fUr weber.tec 960 Reflexionsschutzanstrich

Anwendungsgebiet
webertec 960 V ist ein Voranstrich fUr webertec 960 auf bitumindsen Untergrin-
den, Metall (Zink, Aluminium) und Faserzement im AuRenbereich.
Produktbeschreibung

webertec 960 V ist ein |6semittelhaltiger Voranstrich auf Kunstharzbasis.

Produkteigenschaften
« transparent
« lI6semittelhaltig

« fOr auRen

Technische Werte
Dichte ca.1kg/dm?

Qualitdtssicherung

webertec 960 V unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Faserzement muss asbestfrei sein.

Untergrundvorbereitung

Trocken, fest, tragfdhig, eisfrei und eben, sowie frei von allen haftungsmindern-
den Bestandteilen wie z.B. O|, Fett und Staub.

Verarbeitung

Nach Sduberung des Untergrundes Grundierung mit einer I6semittelbestdndigen
Burste vollfldchig aufbringen. Nach Auftrocknung folgt die Beschichtung mit
weber.tec 960.

weber.tec 960 V

Dachanstriche

Anwendungsgebiet

« Voranstrich fUr weber.tec 960
« auf bituminésen Untergrinden und Faserzement
im AuRenbereich

Produkteigenschaften

< transparent
« lésemittelhaltig
- fUr auRen

Produktdetails
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Transparent

« Lagerung:
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfdahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 200-300 ml/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanne 6l 85 Stuck




weber.tec 960 Reflexionsschutzanstrich

Dachanstriche

Hochelastische, 1-komponentige, farbige Schutzbeschichtung fur den Dachbereich

Anwendungsgebiet

webertec 960 wird eingesetzt als Schénheits- und Reflexionsschutzbeschichtung
auf Flachddchern und geneigten Ddchern wie Bitumen-, Faserzement-, Metall-
und Betonddcher.

v, b e v e Produktbeschreibung
\ wihar.teo 860
Eellexionighutsanstrich weber.tec 960 ist eine 1-komponentige, flussige Dichtfolie auf Dispersionsbasis.
i H'I--lhlh___'-l-
i EEr——"
f( e Zusammensetzung

", Tweber — Kunststoffe, Additive

Produkteigenschaften

5 » hochelastisch
Anwendungsgebiet

« reflektiert die UV-Strahlen, sorgt fUr kihlere RGume im Sommer
 Schutz- und Reflexionsbeschichtung fur

Flach- und geneigte Décher

. + bestdndi Flugf B2 . DIN 4102, T.7
Produkteigenschaften estandig gegen Fugrever, Be gem !

- Temperaturbestdndigkeit: -30 ° bis +100 °C

- wasserdampfdurchldssig

+ UV-und alterungsbestdndig i X
« hochelastisch « bestdndig gegen UV-Belastung, Witterung, verdinnte Sduren und Laugen

« wasserdampfdurchlédssig « |6semittelarm

Produktdetails Qualitdtssicherung

» Auftragswerkzeug:

) . . weber.tec 960 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.
Pinsel, Rolle, Spritzgerat

" Farbe: , Untergrundvorbereitung
Hellgrau; WeiR (nur auf Anfrage)

* Durchtrocknungszeit: Trocken, fest, tragfdhig, eisfrei und eben, sowie frei von allen haftungsmindernden
ca.2 Tage Bestandteilen wie z.B. Ol, Fett und Staub.

« Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material min.
12 Monate lagerfdahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Reflexionsanstrich: min. 1,6 kg/m?
als Beschichtung bei 1 Auftrag: ca. 2,0 kg/m?
als Beschichtung bei 2 Auftrdgen: ca. 3,2 kg/m?
Gebinde Einheit VPE / Palette
Behdlter 24 kg 24 Behdlter




Verarbeitung

Bitumindse Fldachen:

Vorrausetzung: Mindestalter ein Jahr und tragfdhig. Vor der Be-
schichtung ist mit dem I6semittelhaltigen Voranstrich weber.tec
960 V mit I6semittelbestdndiger Deckenbirste zu grundieren.
Der Voranstrich muss vollstdndig aufgetrocknet sein.
AnschlieRend folgt der Auftrag von webertec 960 im Streich-,
Roll- oder Spritzverfahren.

Metallddcher:

Bei Zink oder Aluminiumdd&chern lose Farbanstriche entfernen
und korrodierte Stellen metallisch blank reinigen. Zur besseren
Haftung mit webertec 960 V vorstreichen. Nach Durchtrock-
nung mit webertec 960 wie beschrieben beschichten.

Beton- und neue Faserzementddcher:

« Grundierung mit weberktec 960 V oder weber.prim 900.

weber.tec 960

Allgemeine Hinweise

« Je nach Farbton reflektiert die Schutzfolie bis zu 70 % der
Sonneneinstrahlung und sorgt damit fUr kihle RGume im

Als erster Auftrag sollte webertec 960 mit 15 % bis 20 % Wasser Sommer.
verdUnnt aufgebracht werden. AnschlieRend erfolgt der unver-

dunnte Auftrag.

Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit
wird webertec 960 in mehreren dUnnen Schichten aufgetra-
gen, um die Durchtrocknung sicherzustellen. Hohe Schicht-
dicken bendtigen eine wesentlich ldngere Trocknungszeit.
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Zum Spritzen eignen sich Airless-Spritzgerdte sowie luft-
unterstitzte Férderpumpen. Eine Verdinnung mit Wasser
bis max. 5 % ist zuldssig

Flachddcher miUssen gem. Flachdachrichtlinie ein Mindest-

- gefdlle von 2 % aufweisen.
' - Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von

50 %.
Vorhandene Risse sind vorher fachgerecht abzudichten.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luft-
feuchtigkeiten verzégern die Durchtrocknung.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Nicht anwenden auf Kiespressddchern, besplitteten FlGchen
sowie Bitumenbahnen mit Rohfilzeinlagen.

« Faserzement muss asbestfrei sein.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur >10 °C Luft- und Objekttemperatur

Bruchdehnung 350 %

Dichte ca.1,6 kg/dm?
Konsistenz halbflussig
Wasserdruckbestdndigkeit bis 0,5 bar
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) ca.12.500




weber.tec 970
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2-komponentige Fugenvergussmasse zum elastischen Abdichten von Bodenfugen an

Tankstellen, Garagen, Abstellpldatzen

- zum elastischen Abdichten von Bodenfugen

Produkteigenschaften

- selbstverlaufend
- bestdndig gegeniber Kraftstoffen
 hochelastisch

Produktdetails

» Auftragswerkzeug:
GieRen
 Farbe:
grau
« Durchtrocknungszeit:
ca.1-2 Tage
» Lagerung:
Bei Lagerung im original verschlossenen Gebinde
zwischen 15 ° bis 25 °C, ist das Material min.
12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro dm? Fugenraum: ca.10l

bei Fugenabmessung ca. 400 ml/m
20 mm x 20 mm:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kombigebinde 251 4 Stick/ Karton
Kombigebinde 101 26 Eimer

Anwendungsgebiet
webertec 970 eignet sich zum elastischen Abdichten von Bodenfugen aus Ort-
beton, Betonfertigteilplatten, Estrich und Polymerbeton. Des weiteren wird mit
dem Dichtstoff der dichte Anschluss an Stahirinnen hergestellt.
Produktbeschreibung
webertec 970 ist eine 2-komponentige Fugenmasse auf Polysulfidbasis mit allg.
bauaufsichtlicher Zulassung fur Fugenabdichtungen in LAU-Anlagen.
Zusammensetzung

Polysulfid

Produkteigenschaften

- selbstverlaufend

« zuldssige Gesamtverformung bis 25 %
« |6semittelfrei

- bestdndig gegenuber Kraftstoffen

» hochelastisch

- bestdndig gegen technische Ole, Salzlésungen, verdunnte Séuren und andere
Chemikalien

Qualitatssicherung

webertec 970 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Fugenwandungen mussen fest, staub-, olifrei, frei von haftungsmindernden
Bestandteilen und trocken sein. Alle Betonteile mUssen eine umlaufende Fase
von a = 3 bis 5 mm haben.

Saugende Untergrinde (z.B. Betonfertigteile, Ortbeton, Faserbeton) erhalten
einen Voranstrich mit weber.tec 973, 2-Komp.-Primer.

Nichtsaugende Untergrinde, wie z.B. Polymerbeton auf UP-Harzbasis, unbe-
schichtete, unlegierte Stdhle, werden mit webertec 974, 1-Komp.-Primer, grun-
diert.

Die AbluUftezeit zwischen Auftrag des Primers webertec 973 und Fugenmasse
betrédgt 60 Minuten und bei Verwendung des Primers webertec 974 10 Minuten.
Diese Werte sind maRgebend fUr +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Eine Wartezeit von 4 Stunden darf nicht Uberschritten werden.

Die Fuge ist vor Auftrag des Primers und Fugenmasse mit einem geeigneten
HinterfUlimaterial zu fUllen, z.B. weber.sys FugenhinterfUllimaterial aus geschlossen-
zelligem Polyethylen-Schaum, 1/3 breiter als die Fugenbreite.

Der Beton muss mindestens 7 Tage alt sein und mindestens 70 % der 28-Tage-
Festigkeit erreicht haben. Die Fugenbreite in befahrenen Fldchen soll 20 mm
nicht Uberschreiten.

Tankstellendichtstoff



weber.tec 970

Verarbeitung

« Hérter (oberer Behdlter) in Grundmasse entleeren und beide
Komponenten mit Bohrmaschine und aufgesetztem RUhrpaddel
mind. 3 Minuten intensiv, rickstandsfrei (Boden und Wandun-
gen beachten) mischen.

- Die Bodenfugen sollen in einem Guss vergossen oder verspritzt
werden.

- Geeignete Werkzeuge zum Einspritzen sind Druckluftspritzen
fUr gréRere Flachen, oder geeignete Handdruckspritzen for
kleinere oder sanierungsbedurftige Fugen.

« Die AbfUllung der Spritzen aus dem 2,5 |-Gebinde erfolgt mit
Hilfe einer zugehorigen Abfullplatte.

« Das maximale Gefdlle der Fugen betrdgt 2 %. Allgemeine Hinweise

- Bei starker Sonneneinstrahlung ist bereits bei einem Gefdlle
um 1,5 % webertec 971 einzusetzen.

Dreiflachenhaftung vermeiden.
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Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3 K Uber
der vorliegenden Taupunkttemperatur liegen (Taupunkt-
tabelle beachten).

Das Produkt ist nicht bestdndig gegen Mineralsdure, organi-
sche Losemittel, dauernde Wasserlagerung und Fugen, die
sténdig starken Sduren ausgesetzt sind (Galvanik-Betriebe,
Akkumulatoren-Stationen). Nicht geeignet fir dauernde
Wasserbelastung.

Bei der Verarbeitung als Fugendichtstoff gemdR der Abz,
muss die Stofftemperatur > 10 °C und < 40 °C sein.

Die empfohlene Temperatur der Komponenten beim
Mischen betrégt 15 °C — 25 °C.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Die Untergrinde Glas, glasierte Keramik, Emaille, Kunststoffe,
Estriche sind nicht durch die AbzZ abgedeckt.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Nicht einsatzbar auf KTL-beschichteten Stahlen

Die Einbautiefe des Dichtstoffes muss groRer sein als die
Eindringtiefe der FlUssigkeit in den Beton.

Bei Arbeiten im Geltungsbereich des Wasserhaushalts-
gesetzes (z.B. Tankstellen und Umfilistationen) sind die
Vorgaben der Zulassungen zu beachten.

Weitere Hinweise zur Fugenausbildung sind der AbZ zu
entnehmen.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca. 24 Std. bis 48 Std. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur Luft- und Objekttemperatur: +5 °C bis +35 °C, Materialtemperatur +10 °C bis +40 °C
Dichte ca.1,5 kg/dm?

Konsistenz gieRfahig, selbstverlaufend

RUckstellvermégen >90 %

Verarbeitungszeit 1bis 2 Stunden

Mischungsverhdltnis A:B 10:2

Fugenbreite max. befahrbar 20 mm; begehbar 40 mm




weber.tec 971
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Tankstellendichtstoff standfest

2-komponentige Fugenspachtelmasse zum elastischen Abdichten von senkrechten Fugen
an Tankstellen, Garagen, Abstellplatzen

Anwendungsgebiet

- zum elastischen Abdichten von senkrechten
Fugen

Produkteigenschaften

- standfest
- bestdndig gegenuber Kraftstoffen
« hoch elastisch

Produktdetails

» Auftragswerkzeug:
Spachtel, Spritzgerdt
» Farbe:
grau
» Durchtrocknungszeit:
ca.1-2 Tage
« Lagerung:
Bei Lagerung im original verschlossenen Gebinde
zwischen 15° und 25 °C, ist das Material min.
12 Monate lagerfdahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro dm? Fugenraum: ca.10l

bei Fugenabmessung ca. 400 mil/m
20 mm x 20 mm:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kartusche 0,451 6 Stick pro Karton
Kombigebinde 251 4 Stuck pro Karton

Anwendungsgebiet
webertec 971 wird eingesetzt bei senkrechten Fugen sowie bei Bodenfugen mit
einem Gefdlle ab 2 %.
Produktbeschreibung
webertec 971 ist eine 2-komponentige Fugenmasse auf Polysulfidbasis mit allg.
bauaufsichtlicher Zulassung fur Fugenabdichtungen in LAU-Anlagen.
Zusammensetzung

Polysulfid

Produkteigenschaften

« standfest

« zuldssige Gesamtverformung bis 25 %
« |6semittelfrei

« bestdndig gegenuber Kraftstoffen

« hoch elastisch

- bestdndig gegen technische Ole, Salzlésungen, verdunnte Séuren und andere
Chemikalien

Qualitatssicherung

webertec 971 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung

- Fugenwandungen mussen fest, staub-, olfrei, frei von haftungsmindernden
Bestandteilen und trocken sein. Alle Betonteile mUssen eine umlaufende Fase
von a = 3 bis 5 mm haben.

Saugende Untergrinde (z.B. Betonfertigteile, Ortbeton, Faserbeton) erhalten
einen Voranstrich mit webertec 973, 2-Komp.-Primer.

Nichtsaugende Untergrinde, wie z.B. Polymerbeton auf UP-Harzbasis, unbe-
schichtete, unlegierte Stéhle, werden mit webertec 974, 1-Komp.-Primer, grun-
diert.

Die AblUftezeit zwischen Auftrag des Primers webertec 973 und Fugenmasse
betrdgt 60 Minuten und bei Verwendung des Primers webertec 974 10 Minuten.
Diese Werte sind maRgebend fur +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Eine Wartezeit von 4 Stunden darf nicht Uberschritten werden.

Die Fuge ist vor Auftrag des Primers und Fugenmasse mit einem geeigneten
HinterfUlimaterial zu fUllen, z.B. weber.sys FugenhinterfUllmaterial aus geschlossen-
zelligem Polyethylen-Schaum, 1/3 breiter als die Fugenbreite.

Der Beton muss mindestens 7 Tage alt sein und mindestens 70 % der 28-Tage-
Festigkeit erreicht haben. Die Fugenbreite in befahrenen Fldchen soll 20 mm
nicht Uberschreiten.



Verarbeitung

« Hdrter und Grundmasse sind in 1-Pack-Gebinde durch eine
Trennpaste getrennt und werden in dem Gebinde mit Bohr-
maschine und aufgesetztem RUhrpaddel mind. 3 Minuten
intensiv und rickstandsfrei (Boden und Wandungen beachten)
gemischt.

Geeignete Werkzeuge sind Druckluftspritzen fUr gréRere FlGchen
bzw. geeignete Handruckspritzen.

Die AbfUllung der Spritzen aus dem 2,5 I-Gebinde erfolgt mit
Hilfe einer zugehdrigen AbfUliplatte.

Zum Anmischen der 0,4 I-Kartuschen empfehlen wir die
Verwendung eines RUhrstdnders und zugehoriger RUhrspirale.
Beide Komponenten werden mit Bohrmaschine und aufgesetz-
ter RUhrspirale wie zuvor beschrieben gemischt.

Die Verarbeitung erfolgt mittels Handdruckspritze.

« Geneigte bis senkrechte Fugen werden mit dem spachtel-
fahigen Produkt verschlossen.

weber.tec 971

Allgemeine Hinweise

Bei starker Sonneneinstrahlung ist bereits bei einem Gefille
um 1,5 % webertec 971 einzusetzen.

Dreiflachenhaftung vermeiden.
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Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3 K Uber
der vorliegenden Taupunkttemperatur liegen (Taupunkt-
tabelle beachten).

Das Produkt ist nicht bestdndig gegen Mineralsdure, organi-
sche Losemittel, dauernde Wasserlagerung und Fugen, die
sténdig starken Sduren ausgesetzt sind (Galvanik-Betriebe,
Akkumulatoren-Stationen). Nicht geeignet fir dauernde
Wasserbelastung.

Bei der Verarbeitung als Fugendichtstoff gemdR der Abz,
muss die Stofftemperatur > 10 °C und < 40 °C sein.

Die empfohlene Temperatur der Komponenten beim
Mischen betrégt 15 °C — 25 °C.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Die UntergrUnde Glas, glasierte Keramik, Emaille, Kunststoffe,
Estriche sind nicht durch die AbzZ abgedeckt.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Nicht einsetzbar auf KTL-beschichteten Stdhlen

Die Einbautiefe des Dichtstoffes muss groRer sein als die
Eindringtiefe der FlUssigkeit in den Beton.

Bei Arbeiten im Geltungsbereich des Wasserhaushalts-
gesetzes (z.B. Tankstellen und Umfilistationen) sind die
Vorgaben der Zulassungen zu beachten.

Weitere Hinweise zur Fugenausbildung sind der AbZ zu
entnehmen.

Technische Werte

Aushdrtezeit

ca. 24 Std. bis 48 Std. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Verarbeitungstemperatur

Luft- und Objekttemperatur: +5 °C bis +35 °C, Materialtemperatur +10 °C bis +40 °C

Dichte ca.1,5 kg/dm?
Konsistenz standfest
RUckstellvermoégen >80 %
Verarbeitungszeit ca. 0,5 bis 2 Stunden
Mischungsverhdltnis A:B 10:2

Fugenbreite max.

befahrbar 20 mm; begehbar 40 mm




webertec 973 Primer VS

— Anwendungsgebiet
i wubeede Losemittelhaltiger Primer fUr webertec 970 und webertec 971 auf saugenden Unter-
Y — grunden.
Primer V5 Produktbeschreibung

webertec 973 ist ein 2-komponentiger Primer auf Epoxidharzbasis.

=weber Produkteigenschaften

w - |6semittelhaltig
- - hoher Haftverbund
Produktdetails

- Auftragswerkzeug: Pinsel

+ Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min. - Trocken, fest, tragféhig, griffig, sauber und frei von allen haftungsmindernden
- Lagerung: Bei Lagerung im original verschlossenen Bestandteilen.
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit Verarbeitung

+ Komp. B (oberer Teil) in die Komp. A (unterer Teil) entleeren und sorgféltig mischen.

Untergrundvorbereitung

bei einer 10 mm ca. 3,0 bis 5,0 ml/m
tiefen Fugenwandung: - webertec 973 gleichmdRig mit Pinsel auftragen. Der anschlieRende Auftrag der
5 5 Fugendichtmasse kann frihestens nach ca. 60 Minuten (bei +23 °C), muss jedoch
Verpackungseinheiten
nach 4 Stunden erfolgen
Gebinde Einheit VPE / Palette
Dose 0,815 1 6 Stuck/Karton

Spezialdichtstoffe

Voranstrich fur Polysulfid-Fugendichtstoffe

webertec 974 Primer VN

Anwendungsgebiet

Lésemittelhaltiger Primer fUr weber.tec 970 und weber.tec 971 auf nicht saugenden
Untergrinden.

Produktbeschreibung

weber.tec 974 ist ein I16semittelhaltiger Primer auf Silanbasis.

Produkteigenschaften

- gute Verarbeitbarkeit

Produktdetails + sehr gute Haftung

- |I6semittelhaltig
- Auftragswerkzeug: Pinsel

« Durchtrocknungszeit: mind. 10-15 Minuten
Lagerung: Bei trockener, frostfreier Lagerung im
original verschlossenen Gebinde ist das Material

- gute Verarbeitbarkeit

Untergrundvorbereitung

min. 12 Monate lagerfahig. - Trocken, fest, tragfdhig, griffig, sauber und frei von allen haftungsmindernden
Sy A Bestandteilen.
Verbrauch / Ergiebigkeit
je nach Rauigkeit der Oberfléiche: ca.10-20 mi/m Verarbeitung

Verpackungseinheiten « Primer gleichmdRig mit Pinsel auftragen

. . - Der anschlieRende Auftrag des Fugendichtstoffes kann frihestens nach 10 Minuten
Gebinde Einheit VPE / Palette . . .
— (bei +23 °C), muss jedoch spdtestens nach 4 Stunden erfolgen.
Dose 11 4 Stick/Karton

Spezialdichtstoffe

Voranstrich fir nichtsaugende Untergrinde fir Polysulfid-Fugendichtstoffe







weber.tec 977 Industriefuge PU
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2-komponentige Fugenvergussmasse zum elastischen Verguss von horizontalen Fugen im
StraRen- und Industriebau

Anwendungsgebiet

'l h Als elastischer Verguss von befahrbaren horizontalen Fugen im StraRen-, Bri-

Produkteigenschaften

SISnCONoERLISE « |6semittelfrei

« zum elastischen Verguss von befahrbaren
horizontalen Fugen im StraRen-, Bricken- und
Hallenbau » elastisch

Produkteigenschaften - bestdndig gegen Witterung, Wasser, Seewasser, Rauchgase, zahlreiche

Laugen, Sduren und andere Chemikalien

_ e L weberde
l\ Y/ cken- und Hallenbau mit Fugenflanken in Beton, Stahl und Bitumen; nachtrdgli-
che Hohlraumverfillung (Sanierungen)
gl rie age PY
Produktbeschreibung
weber.tec 977 ist eine 2-komponentige Fugenvergussmasse auf Polyurethan-
o harzbasis.
i Zusammensetzung
ey
modifiziertes Polyurethan
e et

« gute Haftung

- losemittelfrei

« gute Haftung « maximale Fugenbreite 25 mm

- elastisch « maximale Dauerbelastung: +/- 10 %
Produktdetails Qualitdtssicherung
 Farbe:

ora weber.tec 977 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.
u

« Durchtrocknungszeit:
Aushdrtung: ca. 24 bis 30 Stunden

+ Lagerung: - Fest, trocken, griffig, sauber, staub-, 6l- und fettfrei
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Untergrundvorbereitung

« Glatte, polierte, zementgepuderte, bituminése und teerige Fldchen mUssen
durch Sandstrahlen oder andere geeignete MakRnahmen behandelt werden,

Verbrauch / Ergiebigkeit damit ein sauberer, griffiger Untergrund entsteht. AnschlieRend ist das Fugen-

pro dm? Fugenraum: ca.1,3kg hinterfullprofil einzubringen
e caloslkady « Asphaltuntergriinde sowie Zinkbleche sollten mit weber.tec 974 grundiert wer-
den.
- Die Grundierung muss ca. 10 Minuten abliften
GSbinds Elnhsi: MBEVjRalelts « Metalluntergrinde, die keinen Korrosionsschutz benétigen, mit weber.sys 992
Kombigebinde 6 kg 60 Stuck

entfetten und zusdtzlich aufrauen.

« Betonuntergrinde mit weber.prim 807 oder weber.tec 794 grundieren.



weber.tec 977

Verarbeitung
Mischvorgang:

« Das Mischen von Grundmasse und Hdrter erfolgt im unteren
Behadlterteil mittels langsam laufender Bohrmaschine und auf-
gesetztem RUhrpaddel (z.B. weber.sys Rihrpaddel Nr. 8)

« Die Mischzeit betrdgt 3 Minuten, mind. jedoch bis zum Errei-
chen einer homogenen Konsistenz.

« Nach dem Mischen in ein leeres Gebinde umfillen und noch-
mals 1 Minute mischen.

 Der Fugenverguss erfolgt in den vorhandenen Fugenraum. Die
FugenverfUlltiefe sollte ca. das 0,8-1-fache der Fugenbreite
betragen. . . .

« Dreiflankenhaftung vermeiden, Fugenhinterfullprofil bzw.
Polyethylen-Streifen verwenden. - Bei Betonuntergrunden darf die Verfugung frUhestens nach

einer Erhdrtungszeit von 28 Tagen erfolgen.

- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %

« Der Materialeinsatz ist, je nach Fugenbreite (z.B.15 mm), bis
max. 0,5 % Gefdlle mdglich.
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« Der Fugenraum ist am Fugenende so zu verschlieRen, dass
ein Materialabfluss ausgeschlossen ist.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

» Bei UV-Beanspruchung kénnen Farbverdnderungen auf-
treten.

Technische Werte

Aushdrtezeit min. 24 h, voll belastbar nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Dichte ca.1,3 kg/dm?

Konsistenz gieRfahig

Shorehdrte A 70

Trockenrickstand 100 %

Verarbeitungszeit ca. 30 Min.

Mischungsverhdltnis 5:1Komp. A : Komp. B in Gewichtsteilen




Betonersatzsysteme
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Betonersatzsystem PCC |

1. Untergrund

Vorbereiteter Betonuntergrund

2. Korrosionsschutz

der Bewehrung weber.rep KB duo
3. Haftbricke, mineralisch weber.rep KB duo
4. Betonersatz SIS —




Auf dynamisch beanspruchten, befahrbaren Fldchen werden als
Betonersatz solche Systeme eingebaut, die nach den Anforderungen
der ZTV-ING geprUft sind. Dieser Anwendungsbereich ist als PCC |
beschrieben.

Betonersatz kommt zum Tragen, wenn der vorhandene Beton durch
Tausalze, Verschmutzungen oder mechanische Beanspruchungen so
geschddigt ist, dass er abgetragen werden muss oder wenn auf Grund
der Carbonatisierungsabldufe die Bewehrungseisen korrodiert sind.
Typische Anwendungsbereiche fir PCC I-Mértel sind Betonersatz-
Systeme auf Parkdecks, in Tiefgaragen, Werkhallen u.é. befahrenen
Flachen.

Betonersatzsystem

Verbrauch pro Einheit

ca. 0,19 kg Pulver pro Ifdm. Stahl @ 14 mm

ca.1,5-2,5 kg/m?, je nach Rauigkeit des Untergrundes

ca. 20 kg/m? bei 1 cm Schichtdicke




Betonersatzsysteme

Betonersatzsystem

Betonersatzsystem PCC Il erfUllt EN 1504-3, Klasse R4

e i i |
3
“r 1. Untergrund Vorbereiteter Betonuntergrund
‘1. 3
“—- 2. Korrosionsschutz weber.ren KB duo
iy der Bewehrung rep
2 4 5 6 6
: = ] 3. Haftbricke,
| e mineralisch weber.rep KB duo
4. Betonersatz weber.rep R4 duo
5. Feinabgleich weber.rep R4 duo
webertec 771
6. Oberflachenschutz
webertec 772
252 -



Produkte fUr die Sanierung von Betonbau-
teilen unterliegen strengsten Qualitdtsiber-
wachungen, da sie auch die Standsicherheit
eines Bauwerkes beeinflussen. In Bereichen
des Hochbaus (Balkon-/Fassaden-Sanierung,
Parkgaragen etc.) werden geprifte PCC-Sys-
teme eingesetzt. Weber-Betonersatzsysteme
sind speziell auf diese Einsatzbereiche ab-
gestimmt und zeichnen sich durch héchste
Qualitdt und beste Verarbeitungseigenschaf-
ten aus. Das PCC-II-System wird in Schicht-
dicken einlagig bis zu 50 mm fUr den Beton-
ersatz an Wand- und Deckenfldchen, wie z.B.
Tiefgaragendecken, Pfeiler, Balkonbristungen
etc., eingesetzt.

Verbrauch pro Einheit

ca. 0,19 kg Pulver
pro Ifdm. Stahl @ 14 mm

ca. 2 kg/m?, je nach Rauigkeit des
Untergrundes

ca. 19 kg/m? bei
10 mm Schichtdicke

ca. 1,9 kg/m?
bei 1 mm Schichtdicke

webertec 771:
ca. 300 ml/m? bei zwei Anstrichen

webertec 772:
ca. 700—900 mil/m? bei zwei Anstrichen

Betonersatzsystem



weber.rep KB duo

Betonsanierung
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Korrosionsschutz & Haftbricke

B e T i Fe A

Mineralischer Korrosionsschutz fir den Bewehrungsstahl und Haftbricke

fir Betonuntergrinde

Anwendungsgebiet

als mineralischer Korrosionsschutz fur

Bewehrungsstahl

weber.rep R4 duo

BUrste, Quast, Pinsel

Farbe:
betongrau
Wasserbedarf:

max. 6 1/20 kg bzw. max.1,5 1/5 kg
Durchtrocknungszeit des Korrosionsschutzes:

ca.2-3h pro Lage

Lagerung:

als Korrosionsschutz pro m Stahl,
@ 14 mm, bei 2 Anstrichen:

als Haftbricke fir den Betonersatzmoértel

zum sicheren Verbund von Mértel und Beton

Produkteigenschaften

« Korrosionsschutz und Haftbricke in Einem
- ausgezeichnete Haftung
+ hohe Schutzwirkung/sehr widerstandsféhig

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.190 g

als Haftbrucke je nach Rauigkeit

des Untergrundes:

ca.1,5-2,5 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Beutel 5 kg 192 Beutel
Sack 20 kg 42 Sdcke

254 W

-—

Anwendungsgebiet

weber.rep KB duo ist ein Kombinationsprodukt, dass sowohl als mineralischer
Korrosionsschutz des Bewehrungsstahles sowie als zementére Haftbricke ver-
wendet werden kann. weber.rep KB duo kann auch als Haftbricke fUr zementére
Verbundestriche eingesetzt werden. FUr Innen und AuRen.

Produktbeschreibung

weber.rep KB duo ist ein kunststoffmodifizierter Werktrockenmoértel, entsprechend
DIN EN 1504-7. weber.rep KB duo ist als Systembestandteil in Verbindung mit
weber.rep R4 duo gemdfR ZTV-ING und DAFStb-Rili geprift.

Zusammensetzung

Zement, mineralische FUlIstoffe, Kunststoffe, regulierende Additive

Produkteigenschaften

- ausgezeichnete Haftung

« leichte Verarbeitung /sehr gut streichféhig
« kurze Durchtrocknungszeit

» mineralisch

« lange Verarbeitungszeit

- standfest/geringe Ablaufneigung

« hohe Schutzwirkung/sehr widerstandsféhig

Qualitdtssicherung

weber.rep KB duo unterliegt einer stédndigen Gutekontrolle durch Eigen- und
FremdUberwachung.

Untergrundvorbereitung

Als Korrosionsschutz:

« Korrodierter Bewehrungsstahl ist gemdR DIN EN ISO 12944-4 auf den Oberfldchen-
reinheitsgrad Sa 2 %2 zu entrosten.

Als Haftbricke:

« Sauber, frostfrei, saugfahig, tragfdhig, griffig, frei von allen haftungsmindernden
Bestandteilen.

« Als Vorbehandlungsverfahren eignen sich Frdsen, Strahlen, etc.
- Oberfldchenzugfestigkeit des Untergrundes > 1,5 N/mmz.

« Betonuntergrund intensiv mit Wasser vorndssen und mattfeucht auftrocknen
lassen. PfUtzenbildung vermeiden.



Verarbeitung

Mischvorgang:

«+ Gebindeinhalt mit 30 % (6 Liter pro 20 kg bzw. 1,5 Liter pro 5 kg
Trockenmértel) Wasser knollenfrei anmischen.

* Wasser vorlegen, dann das Pulver nach und nach zugeben.

« Ca. 3 min. intensiv mischen.

« Angemischtes Material wéhrend der Verarbeitung gelegentlich
durchrihren.

Auftrag:

Als Korrosionsschutz:

« Der entrostete Bewehrungsstahl wird mit dem Pinsel im Ab-
stand von ca. 2-3 Stunden zweimal in geschlossener Schicht
gestrichen.

« Nach Erhértung des zweiten Anstrichs kann der Auftrag der
Haftbricke erfolgen.

Als Haftbricke:

- Die HaftbrUcke krdftig, mit Pinsel, Quast oder Burste, in den
vorbereiteten Betonuntergrund einarbeiten.

« Der Betonersatzmortel weber.rep R4 duo ist auf die noch frische
Haftbricke aufzubringen und vollfldchig einzuarbeiten.

- Die Auftragsflache ist so zu bemessen, dass der Betonersatz-
mortel immer auf die frische Haftbricke aufgebracht werden
kann, also bevor es zu einer Hautbildung auf der Haftbricke
kommt. Haftbricke und Ersatzmoértel sollten daher gleichzeitig
angemischt werden.

weber.rep KB duo

Allgemeine Hinweise

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 60 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
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Technische Werte

Auftragsdicke als Korrosionsschutz

mind. 1,0 mm in 2 Arbeitsgdngen

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +30°C

Frischmértelrohdichte

ca. 2,0 kg/dm?

Konsistenz

streich- bzw. schidmmféahig

Pulverschuttdichte

ca. 1 kg/dm?

Verarbeitungszeit

ca. 80 Min.



weber.rep R4 duo

Betonsanierung

Anwendungsgebiet

- als Betonersatzmortel fUr die Instandsetzung von
Betonuntergrinden

- als Feinspachtel zum Egalisieren, Gldtten, auf
Betonuntergrinden

« fir Innen und AuRen

Produkteigenschaften

« Reparaturmértel und Feinspachtel in Einem
« fUr hohe Schichtdicken
« hohe mechanische Festigkeiten

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Spachtel, Kelle, Glatter

Farbe:

betongrau

Wasserbedarf:

Als Reprofilierungsmértel max. 2,9 1/20 kg

Als Feinspachtel max. 3,21/20kg
Durchtrocknungszeit:

wie Beton

Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 9 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je mm Schichtdicke (Frischmértel): ca.1,9 kg/m?
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

Sack 20 kg 48 Sdcke

256 W

-—

Reparaturmortel & Feinspachtel

i

Anwendungsgebiet

weber.rep R4 duo ist ein Kombinationsprodukt, das sowohl als Reprofilierungs- bzw.
Betonersatzmortel fUr die Instandsetzung von Betonuntergrinden verwendet
werden kann, als auch zum Egalisieren und Gldtten von Betonuntergrinden, wie
z.B. Filigranwand- und -deckenelemente aus Beton im Hochbau, bzw. als Beton-
feinspachtel auf instand gesetzten Betonfldchen. Der Mértel kann auch fur Gefdlle-
spachtelungen bis 50 mm Dicke, z.B. auf Balkonkragplatten eingesetzt werden.

Er eignet sich auch fur Reparaturarbeiten im Wand- und Bodenbereich, sowie
auch zur Reprofilierung von z.B. Treppenstufen. Gemeinsam mit weber.tec 771 bzw.
webertec 772 werden die Anforderungen entsprechend Bauregelliste A, T.2, nach
DafStb-Rili als Oberfldchenschutzsystem OS-C bzw. OS-D II, sowie 0S-4 bzw. 0S-5
nach DIN V 18026 erfullt. FUr Innen und AuRen.

Produktbeschreibung

weber.rep R4 duo ist ein kunststoffmodifizierter Werktrockenmortel der Klasse R4
entsprechend EN 1504-3. weber.rep R4 duo erfUllt die Anforderungen der Bean-
spruchbarkeitsklasse M2 nach DAFfStb-Rili und ist fUr die Anwendung als PCC Il
gemdR TL BE-PCC der ZTV ING geeignet und im System mit weber.rep KB duo
gepruft.

Zusammensetzung

Zement, mineralische FUllstoffe, Kunststoffe, regulierende Additive

Produkteigenschaften

» sehr gute Verarbeitbarkeit

+ sehr gutes Standvermégen

« sehr hohe Festigkeiten

 hoher Frost-Tausalz-Widerstand

- schwind- und eigenspannungsarm
« sehr feinkdrnig — GroRtkorn 0,5 mm
» wasserdampfdurchldssig

« fUr Geh- und Fahrverkehr

Qualitdtssicherung

weber.rep R4 duo unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch Eigen- und
FremdUberwachung.



Untergrundvorbereitung

Als Betonersatzmortel:

« Sauber, frostfrei, saugfdhig, tragféhig, griffig und frei von allen
haftungsmindernden Bestandteilen.

«» Oberflachenzugfestigkeit des Untergrundes >1,5 N/mmaz.

« Als Vorbehandlungsverfahren eignen sich Frdsen und anschl.
Strahlen.

« Bewehrung durch 2-fachen Anstrich mit weber.rep KB duo vor
Korrosion schitzen.

« Nach Erhdrtung der Korrosionsschutzbeschichtung gesamte
Betonfléche/Ausbruchstelle intensiv vorndssen und mattfeucht
auftrocknen lassen, PfUtzenbildung vermeiden.

« Vor Beginn der Reprofilierungsarbeiten weber.rep KB duo auftra-
gen.
Als Betonfeinspachtel:

« Sauber, frostfrei, saugfahig, tragfahig, griffig und frei von allen
haftungsmindernden Bestandteilen und Verunreinigungen.

« Oberflachenzugfestigkeit des Untergrundes = 1,3 N/mmz.
« Betonoberflache mehrmals krdftig anfeuchten.

« Vor Auftrag des Mortels muss der Untergrund mattfeucht auf-
getrocknet sein.

Verarbeitung

Mischvorgang:
Gebindeinhalt mit 14,5 % (2,9 Liter pro 20 kg Trockenmértel)
Wasser knollenfrei anmischen.

Wasser vorlegen, dann das Pulver nach und nach zugeben.

Ca. 3 Min. mit langsam laufendem RUhrwerk oder Zwangsmischer
intensiv mischen.

Nach dem Mischen Reifezeit von ca. 2 Minuten einhalten und
den Mortel noch einmal kurz mischen.

Bei der Verwendung als Betonfeinspachtel kann die Konsistenz
durch eine zusdtzliche Wasserzugabe von bis zu 1,5 % (0,3 Liter
pro 20 kg Trockenmértel) auf die Anwendererfordernisse
eingestellt werden.

Der Mortel kann von Zeit zu Zeit aufgerUhrt werden. Dies
verbessert Konsistenz und Geschmeidigkeit.

Auftrag:

Als Betonersatzmortel:

« Mortel in die Ausbruchstelle auf die noch frische Haftbricke mit
Spachtel, Kelle oder Gldtter auftragen.

- Den Mortel fehlstellenfrei in die Ausbruchstelle einarbeiten.

« Tiefe Ausbriche mussen in mehreren Arbeitsgdngen
geschlossen werden (ca. 50 mm pro Arbeitsgang). Wartezeit
zwischen den Arbeitsgdngen ca. 12 Stunden.

« Zwischenschichten aufrauen und nach der Erhértung erneut
mit Haftbricke vorstreichen.

- Die Auftragsfldche ist so zu bemessen, dass der
Betonersatzmortel immer auf die frische Haftbricke
aufgebracht werden kann, also bevor es zu einer Hautbildung
auf der Haftbricke kommt. Haftbricke und Ersatzmortel sollten
daher gleichzeitig angemischt werden.

weber.rep R4 duo

« Den Betonersatzmoértel nicht Uber die Ausbruchflanken
hinaus ziehen.

Als Betonfeinspachtel:
- weber.rep R4 duo mit dem Gldtter ca. 2 bis 5 mm dick auf-
tragen.

Feinspachtel zuerst in Kornstdrke als Kratzspachtel aufziehen
und Lunker schlieRen, dann frisch in frisch bis zu 5 mm dick
auftragen.

Bearbeitungsfldche fur die Kratzspachtelung entsprechend
klein halten.

Nach 15 bis 90 Minuten (je nach Umgebungsbedingungen
und Schichtdicke) kann die leicht angezogene Spachtelung
mit einem feuchten, feinporigen Schwamm ohne Druck
abgerieben werden.

Nach der Erhdrtung (Reprofilierung: > 5d, nur Feinspachte-
lung: > 1d) empfehlen wir die Oberflache zur optischen Ge-
staltung bzw. zum Schutz vor Karbonatisierung oder Tau-
salzeinwirkung mit den Weber-Oberfldichenschutzsystemen
webertec 771 bzw. webertec 772 zu Uberarbeiten.

Allgemeine Hinweise

- Die eingebaute Fléche ist vor zu schnellem Austrocknen
zu schitzen, starke Hitzeeinwirkung und Zugluft sind zu
vermeiden. Der Betonersatz ist mindestens 3 Tage nachzu-
behandeln (feuchthalten oder abdecken) und vor Frost zu
schitzen.

« Im frischen Zustand darf das Produkt nicht mit Wasser
bespriht werden.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von ca. +20 °C ohne Zugluft und eine relative
Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

« Bei Uberdeckungshdhen von > 20 mm bzw. > 40 mm, je
nach Expositionsklasse kann der Korrosionsschutzauftrag
entfallen.

Bei Flachenspachtelungen bis ca. 25 mm Schichtdicke, im
Bereich auRerhalb der EN 1504/RILI, kann alternativ als Haft-
brucke weber.rep R4 duo schiammfdhig eingestellt, auf dem
mattfeucht vorgendssten Untergrund aufgebracht werden.
AnschlieRend weber.rep R4 duo frisch in frisch bis max.

25 mm Schichtdicke aufbringen.

Bei Anwendung auRerhalb der EN 1504/RILI, kann die Haft-
bricke entfallen und bei Uberdeckungshéhen > 20 mm auch
der Korrosionschutz. In dem Fall erfolgt auf dem mattfeucht
vorgendssten Untergrund ein porenfillender SchiGmm- bzw.
Kratzspachtelauftrag aus weber.rep R4 duo. AnschlieRend
wird der Reprofilierungsmoértel frisch in frisch aufgebracht.

Zur Erhéhung des Karbonatisierungsschutzes empfehlen
wir das webertec Oberflachenschutzsystem.

Technische Werte

Auftragsdicke einlagig bis 50 mm
GroRtkorn 0,5 mm
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Biegezugfestigkeit >8 N/mm2
Druckfestigkeit > 45 N/mm?
Frischmortelrohdichte ca. 2, kg/dm?
Haftzugfestigkeit = 2 N/mm?
pulverschittdichte ca.1,6 kg/dm?
Verarbeitungszeit ca. 60-90 Min.
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weber.rep 752

Betonsanierung

webhar.rep 752

Anwendungsgebiet

- als Betonersatz- und Ausgleichsmértel fur
waagerechte Fldchen

« zur Erhéhung der BetonUberdeckung der
Bewehrung

« fUr Innen und AuRen

Produkteigenschaften

- fUr Schichtdicken von 10 bis 40 mm
« sehr hohe mechanische Festigkeiten
 hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Produktdetails

Auftragswerkzeug:

Kelle, Abziehlehre, RUttelbohle

Farbe:

Zementgrau

Wasserbedarf:

max. 2,5 1/25 kg

Durchtrocknungszeit:

wie Beton

Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 10 mm Schichtdicke: ca. 20,0 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

o5g W

-—

Betonersatz PCC 4 mm

Anwendungsgebiet

Als Betonersatz-, Belags- und Ausgleichsmoértel fUr waagerechte, schwach geneigte
Flachen. Zur Erhéhung der BetonUberdeckung der Bewehrung.

Produktbeschreibung

weber.rep 752 ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmortel. Erflit die An-
forderungen fur PCC | gemdR TL-BE-PCC der ZTV- ING, sowie der DIN EN 1504-3
und der Instandsetzungsrichtlinie .

Zusammensetzung

Zement, mineralische FUllstoffe, Kunststoffe, regulierende Additive

Produkteigenschaften

 hoher Frost-Tausalz-Widerstand

» sehr hohe mechanische Festigkeiten
 ausgezeichnete Haftzugfestigkeit

» schwind- und eigenspannungsarm

» gutes WasserrUckhaltevermégen

* KorngrofRe 0—4 mm

« niedriger w/z-Wert

Qualitétssicherung

weber.rep 752 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung
und EigenUberwachung.

Untergrundvorbereitung

« Sauber, frostfrei, saugfahig, tragféhig, griffig, frei von allen haftungsmindernden
Bestandteilen, Haftzugfestigkeit des Untergrundes > 1,5 N/mm?, Betonunter-
grund gut mit Wasser vorndssen, Pfutzenbildung vermeiden.

- Befahrene Fléchen frei von Ol , Benzin sowie Gummiabrieb.
« Beton mit korrosionsférdernden Bestandteilen, z.B. Chloriden , ist zu entfernen.
« Als Vorbehandlungsverfahren eignen sich Frdsen, Kugelstrahlen, etc.

« Lose Teile entfernen, Stahl freilegen, entrosten, Bewehrung 2-fach mit weber.rep
KB duo vorbehandeln.

« Nach der Erhdrtung der Korrosionsschutzbeschichtung gesamte Ausbruchstelle
vorndssen und nach dem Trocknen mit weber.rep KB duo vorstreichen.



weber.rep 752

Verarbeitung

Mischvorgang:
« Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei
anmischen.

- Bei Teilmengen entsprechend ca. 10 Masse-Teile Pulver zu
1- Masse-Teil Wasser anmischen. Zuerst Wasser in vorge-
ndssten Zwangsmischer, dann Gebindeinhalt nach und nach
zugeben. Mischzeit mind. 3 Minuten.

« Bei Kleinmengen eignet sich auch der Einsatz von Bohrmaschine
mit aufgesetztem RUhrpaddel.

Auftrag: fe))
+ weber.rep 752 auf die noch frische Haftbricke (mdglichst klein- . . . g
fléchig arbeiten) unter Druck aufbringen. Der aufgetragene a—,
Mortel wird sofort mit der Latte auf entsprechende Schichtdicke + Die eingebaute Fléche ist vor zu schnellem Austrocknen ‘c
abgezogen, die angezogene Oberfldche wird kurz mit dem zu schitzen, starke Hitzeeinwirkung und Zugluft sind zu 8
Reibebrett abgerieben. Bei groRen Fldchen ist der Einsatz von vermeiden. Der Betonersatz ist mindestens 5 Tage nach- g
RUttelbohlen zweckmdaRig. zubehandeln (feuchthalten oder abdecken) und vor Frost "&,'
1]

zu schitzen.

« Im frischen Zustand darf das Produkt nicht mit Wasser
besprUht werden.

« Die technischen Werte wurden ermittelt gemdR TP BE-PCC.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke 10 mm - 40 mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen ca.12 N/mm?

Druckfestigkeit ca. 60 N/mm?

Dyn. E-Modul 40.000 N/mm?

Frischmértelrohdichte ca. 2,25 kg/dm?

Haftzugfestigkeit >2 N/mm?

Pulverschuttdichte ca.1,7 kg/dm?

Verarbeitungszeit ca.1Std. bei +20 °C




weber.rep 753 Betonersatz PCC 8 mm

Betonsanierung

|
| -I-‘

Anwendungsgebiet

Als Betonersatz-, Belags- und Ausgleichsmoértel fUr waagerechte, schwach
geneigte Fldchen. Zur Erhohung der BetonUberdeckung der Bewehrung.

Produktbeschreibung

..... weber.rep 753 ist ein hydraulisch abbindender Werktrockenmértel.
ErfuUllt die Anforderungen fUr PCC | gemdR TL-BE-PCC der ZTV-ING, sowie der
DIN EN 1504-3 und der Instandsetzungsrichtlinie .

weber.rep 753

Zusammensetzung

Zement, mineralische FUllstoffe, Kunststoffe, regulierende Additive

Produkteigenschaften
Anwendungsgebiet

- als Betonersatz- und Ausgleichsmértel fur
waagerechte Fldchen
« zur Erhéhung der Betoniberdeckung der + ausgezeichnete Haftzugfestigkeit

» hoher Frost-Tausalz-Widerstand

» sehr hohe mechanische Festigkeiten

Bewehrung « schwind- und eigenspannungsarm
« fir Innen und AuRen . .
» gutes WasserrUckhaltevermégen

Produkteigenschaften « KorngréRe 0-8 mm

- Schichtdicken von 25 bis 100 mm

« niedriger w/z-Wert
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit

+ hoher Frost-Tausalz-Widerstand Qualitdtssicherung
Produktdetails weber.rep 753 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdiUberwachung
« Auftragswerkzeug: und EigenUberwachung.
Kelle, Abziehlehre, RUttelbohle :
. Farbe: Untergrundvorbereitung
‘Zlimentgrc;u - « Sauber, frostfrei, saugfahig, tragféhig, griffig, frei von allen haftungsmindernden
+ Wasserbedarf: . L
max. 2,45 1/25 kg Bestandteilen, Haftzugfestigkeit des Untergrundes > 1,5 N/mm?, Betonunter-
. Durchérocknungszeit: grund gut mit Wasser vorndssen, Pfitzenbildung vermeiden.
wie Beton - Befahrene Fldchen frei von Ol, Benzin sowie Gummiabrieb.
: La,gerunQ: . " « Beton mit korrosionsférdernden Bestandteilen, z.B. Chloriden , ist zu entfernen.
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerféhig. « Als Vorbehandlungsverfahren eignen sich Frdsen, Kugelstrahlen, etc.
Verbrauch / Ergiebigkeit « Lose Teile entfernen, Stahl freilegen, entrosten, Bewehrung 2-fach mit weber.rep
’ . KB duo vorbehandeln.
bei 10 mm Schichtdicke: ca. 20,0 kg/m?

« Nach der Erhdrtung der Korrosionsschutzbeschichtung gesamte Ausbruchstelle

Verpackungseinheiten vorndssen und nach dem Trocknen mit weber.rep KB duo vorstreichen.

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 25 kg 42 Sdcke

260 W

-—



weber.rep | 753

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei
anmischen.

- Bei Teilmengen entsprechend ca. 10 Masse-Teile Pulver zu
1-Masse-Teil Wasser anmischen. Zuerst Wasser in vorge-
ndssten Zwangsmischer, dann Gebindeinhalt nach und nach
zugeben. Mischzeit mind. 3 Minuten.

« Bei Kleinmengen eignet sich auch der Einsatz von Bohrmaschine
mit aufgesetztem RUhrpaddel.

Auftrag: fe))
+ weber.rep 753 auf die noch frische Haftbricke (méglichst klein- . . . g
fichig arbeiten) unter Druck aufbringen. Der aufgetragene a—,
Mortel wird sofort mit der Latte auf entsprechende Schicht- + Die eingebaute Fléche ist vor zu schnellem Austrocknen ‘c
dicke abgezogen, die angezogene Oberfldche wird kurz mit zu schitzen, starke Hitzeeinwirkung und Zugluft sind zu 8
dem Reibebrett abgerieben. Bei groRen Fldchen ist der Einsatz vermeiden. Der Betonersatz ist mindestens 5 Tage nachzu- g
von RUttelbohlen zweckmdRig. behandeln (feuchthalten oder abdecken) und vor Frost zu "&,'
schitzen. o

« Im frischen Zustand darf weber.rep 753 nicht mit Wasser
besprUht werden.

« Die technischen Werte wurden ermittelt gemdR TP BE-PCC.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke 25 mm —100 mm

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen ca.12 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 60 N/mm?

Dichte ca.1,7 kg/dm? Schittdichte des Trockenmértels
Dyn. E-Modul 35,000 N/mm?

Frischmortelrohdichte ca. 2,25 kg/dm?

Haftzugfestigkeit >2 N/mm?

Konsistenz Pulver

Verarbeitungszeit ca. 45 Min.




weber.rep 760 Blitzzement

~
0
hd
N
3}
o]
Q
(7]
1
~
)
)
-
He)
E
-
D
)
[}
-
(o]
Q
(7]
(4

Vergussmortel

Universell einsetzbarer Blitzzement fir Montage-, Putz-, Mértel- und
Abdichtungsarbeiten

Anwendungsgebiet

weber.rep 760 ist ein besonders vielseitiger Schnellbindezement fUr Betonfertig-
teile, Kunststein, Putz, Estrich oder Mauerwerk. Ideal zum schnellen SchlieRen von
Lochern, Rissoffnungen, zum Befestigen von Verblendungen, Heizkdrpern, usw.
Geeignet zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schdchten u.é.

v, g e
webaor, rap 70

ATz Produktbeschreibung
5 ‘:h:f'_:_ " weber.rep 760 ist ein Schnellbindezusatz, vertréglich mit allen Zementen nach
| - EN 197
e ———
Zusammensetzung

Anorganische Bindemittel-Kombination, Fullstoffe, Additive

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

- als Schnellbindezusatz

- vielseitiger Blitzzement fUr Betonfertigteile, Putz, . . .
Estrich « sehr hohe FrUh- und Endfestigkeit

- vielseitig einsetzbar

+ zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, « keine AusblUhungen

Stollen, Schdchten u.d. « innen und auken

Produkteigenschaften « frih belastbar

- vielseitig einsetzbar » begehbar nach ca. 30 Minuten
» sehr hohe Frih- und Endfestigkeit
- innen und auRen Qualitdtssicherung

Produktdetails weber.rep 760 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

- Auftragswerkzeug:
Kelle

* Farbe: Sauber, saugfihig, ausreichend tragfest, frei von losen Teilen, grundsdétzlich

Zementgrau vorndssen.
» Wasserbedarf:

je nach gewinschter Konsistenz
» Durchtrocknungszeit:
Je nach Einsatz 12 Minuten bis 24 Stunden
« Lagerung:
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 9 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Anwendung: von 0,8-1,8 kg/dm?

Verpackungseinheiten

Untergrundvorbereitung

Gebinde Einheit VPE / Palette
Becher 1kg 16 Stk./Karton
Folienbeutel 5kg 192 Beutel
Eimer 15 kg 33 Eimer

262 W

-—



weber.rep 760

Verarbeitung

Mischvorgang

Mischungsverhadltnis, je nach erforderlicher Konsistenz, 2 bis 3
RT weber.rep 760 und 1 RT Wasser.

Das Material muss schnell angemischt werden. Mischmenge
auf die Verarbeitungszeit abstimmen (8 min.) Beim Anmischen
entsprechende Wassermenge vorgeben. Bei Temperaturen
unter +5 °C empfiehlt es sich, das Produkt mit warmem Wasser
anzumachen, um die schnelle Erhdrtung nicht zu hemmen.

Abdichten von Sickerstellen

« 3 RT weber.rep 760 mit 1 RT Wasser zu einem plastischen
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bis steifen Mortel anmischen. Schadensstelle mdglichst tief, E
schwalbenschwanzférmig ausstemmen und Mortel mit einer :‘o-
Kelle einzudricken. Der Andruck der Kelle muss so lange erfol- « Der Schnellbindezement darf nicht mit Gips vermischt wer- £
gen, bis der Mértel angezogen hat. den oder mit Gips in Kontakt kommen. A
Herstellen von GieRformen « Nichteisenmetalle, z.B. Aluminium, Zink, Blei oder Kupfer @
« 2 RT weber.rep 760 mit 1 RT Wasser angemischt ergibt eine nicht in direkten Kontakt mit dem Befestigungsmortel g
dunnflussige GieRmasse. bringen. Nichteisenmetalle sind zuvor mit einem porenfrei

. . deckenden Korrosions-Schutzanstrich zu versehen.
Ausbesserung von Beton- und Fertigbetonteilen

« 2 bis 3 RT weber.rep 760 werden mit 1 bis 3 RT scharfem Sand
verschnitten und mit Wasser zu einem plastischen Mértel an-
gemischt. AnschlieRend Aufbringen des Ausbesserungsmortels.

- Die Erhdrtung ist temperaturabhdngig und beginnt nach
ca. 3 bis 8 Minuten. Das Erhdrtungsende liegt bei 12 bis 15
Minuten.

- Die hohe Bindekraft des Produktes ermdglicht den Zusatz
von Sand. Der Erhdrtungsvorgang wird dadurch kaum ver-
langsamt, jedoch nimmt die Festigkeit mit zunehmenden
Sandverschnitt ab.

Verarbeiten von Zementputzen auf feuchten, nicht saugendem
Untergrund

« Zugabe von ca. 15 bis 20 Gew.-% weber.rep 760 zum fertig ange-
mischten Putzmértel. Dadurch wird eine sofortige Standfestig-
keit und Erhéhung der Wasserundurchldssigkeit erreicht.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 50 %.

Besondere Hinweise

« Nicht geeignet fUr Sichtbetonfldchen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur >1°C

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen 10,4 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach 1 Tag 10,1 N/mm?

Druckfestigkeit nach 60 Min. 15 N/mm?

Druckfestigkeit nach 1 Tag 40,3 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen 54,1 N/mm?

pulverschittdichte ca.1,3 kg/dm?

Verarbeitungszeit 3 Min. bis 8 Min. je nach Temperatur




weber.rep | 762 Lunkerspachtel

'-'

~
0
hd
L
3]
(=}
Q
(7]
1
~
)
)
™
He)
E
-
=)
e
(o}
-
(o}
Q
()]
a4

Vergussmortel

Schneller Lunkerspachtel fiir Ausgleichs- und Reparaturspachtelungen an Beton und
Sichtbetonflachen

Anwendungsgebiet

weber.rep 762 eignet sich besonders fur eilige Ausgleichsspachtelungen und
Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfullen von Lunkerstellen und kleineren Kies-
nestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden.

e g e

Produktbeschreibung
Lenketupachts|

———— | weber.rep 762 ist ein chloridfreier, extrem frihbelastbarer Schnellbindereparatur-
== mortel.
L Tweber J
e —— Zusammensetzung

Schnellbindezement, FUllstoffe

Produkteigenschaften
Anwendungsgebiet

» Schnellbindemértel fir Reparatur- und
Ausgleichsspachtelungen
+ zum Gldtten von Beton und Sichtbeton + kunststoffvergUtet

+ firinnen und auen » ausgezeichnete Haftung

Produkteigenschaften - einstellbarer Betonfarbton

- belastbar nach ca. 40 Minuten
- ausgezeichnete Haftung
» einstellbarer Betonfarbton weber.rep 762 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.

Produktdetails Untergrundvorbereitung

« Auftragswerkzeug: . . - . . . "
Kelle oder Spachtel Sauber, tragfdhig, ausreichend saugfdhig und griffig sowie frei von Schaldlresten

. Farbe: oder losem Zementleim.

Dunkelgrau; WeiRgrau « Grundsdtzlich vorndssen.
» Durchtrocknungszeit:

belastbar nach ca. 40 Min

» Lagerung:
Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 9 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

« belastbar nach ca. 40 Minuten

- eigenspannungsarm

Qualitatssicherung

bei 1 mm Schichtdicke: ca.1,8 kg/m?
Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette Bemerkung
Eimer 10 kg 40 dunkelgrau
Eimer 10 kg 40 weilgrau




weber.rep 762

Verarbeitung

- weber.rep 762 unter stdndigem UmrUhren in vorgelegtes Was-
ser mischen, nicht umgekehrt. Dabei Konsistenz kellengerecht
und klumpenfrei einstellen. Material schnell anmischen, langes
RUhren vermeiden.

« Nicht mehr Mértel mischen, als innerhalb der Verabeitungszeit
verarbeitet werden kann. Warme verkirzt, Kdlte verzogert die
Abbindezeiten.

« Bei Fehlstellen gréRer 0,1 dm? weber.rep 762 mit Quarzsand
(0 bis 4 mm) 2 :1RT verschneiden. Auftrag mit Kelle, Glétter
sowie Putzbrett mit Hartschaum- oder Moosgummiplatten.
Aufgetragenen Moértel vor Wasserentzug schitzen.

Allgemeine Hinweise

« Nicht fur dickschichtige Uberzige oder putzartige Beschich-
tungen geeignet.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine

Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.
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« Angemischtes Material darf nicht durch erneute Wasserzu-
gabe weiter verwendbar gemacht werden.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke bis 5 mm
Verarbeitungstemperatur > 5 bis +30 °C
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen ca. 5 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 30 N/mm?
Pulverschuttdichte ca.1,5 kg/dm?
Verarbeitungszeit ca. 25 Min. bei +20 °C




weber.rep 763 Betonfeinspachtel schnell
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Vergussmortel

Anwendungsgebiet

weber.rep 763 ist ein Betonfeinspachtel zum Gldtten und Nivellieren von Wand-
und Deckenfldchen aus Sichtbeton, Betonfertigteilen, Zementputz und rohem
Mauerwerk. Das Produkt dient zum SchlieRen von Rissen ab ca.1 mm Rissweite.
Locher und Vertiefungen bis 5 mm werden unverschnitten geschlossen.

Bei Auftrdgen von 5 bis 10 mm ist der Betonfeinspachtel mit Quarzsand 0 bis

2 mm zu verschneiden.

weber.rep 763

Produktbeschreibung

weber.rep 763 ist ein schwindkompensierter Werktrockenmortel.

Zusammensetzung
- Zement, Kunststoffe, Fullstoffe
Anwendungsgebiet
+ zum Gldtten von Betonfertigteilen Produkteigenschaften

« auch fur Sichtbetonfléchen
- innen und auRen

Produkteigenschaften

» schwindkompensiert
« kunststoffvergutet

- innen und auRen
« schwindkompensiert
« kunststoffvergUtet

» schnellabbindend

- schnellabbindend * FUr Decke und Wand

- Auftragswerkzeug: Qualitdtssicherung

. isf::tel' Glatter weber.rep 763 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung.
Mittelgrau .

. Wasserbedarf: Untergrundvorbereitung
ca.4,21/20 kg - Der Untergrund muss fest, tragfahig und frei von Verunreinigungen sowie

’ ::rggt;?:k""’"gszeit: lockeren und sandenden Bestandteilen sein.

+ Lagerung: « Der Untergrund ist soweit vorzundssen, dass zum Zeitpunkt des Auftrages von
Bei trockener, frostfreier Lagerung im original weber.rep 763 ein mattfeuchter Untergrund vorliegt.

verschlossenen Gebinde ist das Material min.
9 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke: ca.1,6 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Sack 20 kg 42 Sdcke




weber.rep 763

Verarbeitung

Mischen:

« Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei
anmischen. 3 .

« Als Mischgerdt eignet sich z.B. eine Bohrmaschine mit auf-
gesetztem RUhrwerkzeug.

- Bei Auftragsdicken von 5 bis 10 mm ist das Produkt mit Quarz- 4
sand der Kérnung O bis 2 mm zu verschneiden. Auf 3 RT wird g v
ca.1RT Quarzsand gegeben.

Verarbeitung: :

- Die Verarbeitung des angemischten Materials erfolgt in Spach- -
teltechnik auf den mattfeuchten Untergrund.

Allgemeine Hinweise

» weber.rep 763 kann nach Abschluss der Nachbehandlung
(min. 2 Tage) mit Ublichen Anstrichen wie z.B. webertec 771/772
Uberarbeitet werden.

- Die Spachtelung ist in den ersten Tagen vor schnellem Aus-
trocknen (durch Abdecken oder Feuchthalten), vor zu star-
ker Sonneneinstrahlung, Zugluft und vor Frost zu schitzen.
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« Im frischen Zustand darf die FlGche nicht mit Wasser abge-
spritzt werden.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von + 20° C ohne Zugluft und eine relative Luft-
feuchtigkeit von 70 %.

Besondere Hinweise

« FUr hohere Schichtdicken mit Quarzsand zu verschneiden.

Technische Werte

Auftragsdicke einlagig, unverschnitten bis 5 mm/verschnitten 5 bis 10 mm
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Frischmértelrohdichte ca. 1,8 kg/dm?

pulverschittdichte ca.1,2 kg/dm?

Verarbeitungszeit ca. 20 Min.

Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 35 N/mm?




Epoxidharzmortel
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Vergussmortel

2-Komponenten Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis zur Verklebung von Beton
und Edelstahl

Anwendungsgebiet

9 weber.rep 766 wird zur Verklebung von Beton, Schachtbauteilen, Beton- und Stahl-
& )
betonrohren, Edelstahl einsetzt.
g v g ek i
\ T Produktbeschreibung
Epacdhu el i

weber.rep 766 ist ein |I6semittelfreier 2-Komponenten Epoxidharzkleber.

Zusammensetzung

Produkteigenschaften

« hohe Chemikalienbestdndigkeit

"weber
_ Epoxidharz, FUllstoffe

Anwendungsgebiet « hohe mechanische Belastbarkeit

« fOr Dauverunterwasserbereiche
« Verklebung von Beton und Edelstahl

- standfester Mértel zum Verkleben von + witterungs-, und frostbestdndig
Schachtringen

- wasserfest und warmebestdndig
- zur Rissverddmmung

- rissfreie Aushdrtung

Produkteigenschaften . I6semittelfrei

« hohe mechanische Belastbarkeit _— ;
« hohe Chemikalienbestdndigkeit Qualitdtssicherung
- wasserfest und wdarmebestdndig

Produktdetails

« Auftragswerkzeug:

weber.rep 766 unterliegt einer stédndigen GUtekontrolle.

Untergrundvorbereitung

Spachtel, Kelle * Flachen griundlich von losen Teilen, Staub und sonstigen haftungsmindernden
* Farbe: Bestandteilen reinigen.

oray . « Ol und Fett entfernen.
« Durchtrocknungszeit:

ca. 24 Std.
» Lagerung:

Bei trockener, kihler (nicht unter +5 °C) Lagerung
im original verschlossenen Gebinde ist das
Material min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kombigebinde 4,3 kg 45 Stuck




weber.rep 766

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Bei 2-Komponenten-Reaktionsharzen ist die Menge der Kompo-
nente B auf die Komponente A abgestimmt. Teilmengen sollten
mdglichst nicht entnommen werden.

Komponente B restlos in die Komponente A entleeren. Im Behdl-
ter der Komponente A mittels langsam laufender Bohrmaschine
und aufgesetztem weber.sys Rihrpaddel Nr. 8 mischen. In der
Masse dirfen keine Schlieren mehr sichtbar sein. Boden und
Wandungen des GefdRes beim Mischen besonders beachten.
Die Mischzeit betrdgt 2 Minuten. Im Anschluss umtopfen und
nochmals kurz durchrihren.

weber.rep 766 auf die zu verklebenden Fldchen mit Spachtel Allgemeine Hinweise

oder Kelle auftragen. Elemente nach spdtestens 45 Minuten . . . .
- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine

zusammenfugen. Uberquellende Reste mit Spachtel oder Kelle . X
. . Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
abschieben bzw. mit klarem Wasser und hartem Schwamm L
feuchtigkeit von 70 %.

entfernen.

» Das Produkt ist nach 24 Stunden mechanisch, nach 7 Tagen
chemisch belastbar.
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- Bei nicht saugfdhigen Untergrinden in Verbindung mit dich-
ten Beldgen verldngert sich die Durchhdrtezeit.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca. 24 Std.

Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen > 30 N/mm?2

Druckfestigkeit nach 7 Tagen > 50 N/mm?

Dichte ca. 1,6 kg/dm? Komp. A + B

Konsistenz standfest

Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten

Mischungsverhdltnis Komp A:KompBinGT:13,8:1




weber.rep | 767 Vergussmortel 1 mm

Reparaturmortel / -spachtel /

Vergussmortel

Anwendungsgebiet

weber.rep 767 ist ein zementgebundener Vergussmortel zum Verguss von
statisch sowie auch dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z.B. Kocher-
fundamenten, Stahleinbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen
(Befestigungsbolzen) Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brickenlagern,
Kranbahnschienen und Fertigteilverguss.

Produktbeschreibung

wabher.rep T67

weber.rep 767 ist ein werksmaRig hergestellter, zementgebundener Vergussmor-
tel gemdR DAFSt-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von zementgebunde-
nem Vergussbeton und Vergussmértel (06/06)".

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Zement, Additive, FUllstoffe

« Zum Verguss von z.B. Kécherfundamenten,

Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Produkteigenschaften

Brickenl
e « hoher Frost-Tausalz-Widerstand

Produkteigenschaften . besonders FlieRFdhig

- besonders flieRfdhig

+ sehr hohe Frih- und Endfestigkeit o
. selbstnivellierend « selbstnivellierend

5 « korrosionsschiutzend
Produktdetails

» schwindkompensierend

« sehr hohe FrUh- und Endfestigkeit

- Wasserbedarf:

3,01 bei 30 °C bis 3,6 | bei 5 °C je 25 kg + GroRtkorn:1mm
« Lagerung: O .

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen Quahtatssmherung

Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerféhig. weber.rep 767 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung
Verbrauch / Ergiebigkeit und Eigentberwachung.

je mm Schichtdicke: ca. 2 kg/m?

Untergrundvorbereitung
» 25 kg Pulver ergeben 12 bis 13 | Vergussmortel

200 kg Pulver ergeben ca. 100 | Vergussmartel Betonuntergrund von Schmutz, Fett und allen haftungsmindernden Teilen oder

- . Schichten befreien.
Verpackungseinheiten

; - Der Untergrund muss ausreichend ray, frostfrei, die Kapillaren mUssen ged6ffnet
Gebinde Einheit VPE / Palette B
sein.

Sack 25 kg 40 Sdcke

Vorndssen des Betonuntergrundes solange, bis dieser wassergesadttigt ist
(mind. jedoch 4 Stunden).

Untergrundoberfldche darf zum Zeitpunkt des Auftragens nur ,mattfeucht”
sein; stehendes Wasser entfernen.

Die Oberfldchenzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm?
betragen.



Verarbeitung

Mischvorgang:
« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen.

« Ca. 4/5 der benétigten Wassermenge in den Mischer eingeben.

« Nach Hinzugabe der Pulverkomponente und nach einer ca.
2-minUtigen Mischzeit, die restliche vorgegebene Wasser-
menge zugeben. Je nach gewinschter Konsistenz ca. 10 %
weniger Wasser zugeben als Maximalwert.

« Mischzeit insgesamt mindestens 4 Minuten. Als Mischgerdte
eignen sich Zwangsmischer sowie Bohrmaschine mit RUhr-
paddel.

Verarbeitung:

weber.rep 767 wird in den vorgegebenen Hohlraum eingegos-
sen. Das UntergieRen von Stahl- bzw. Maschinenbauteilen er-
folgt in der Regel durch eine vorher angebrachte Verschalung.
Es ist darauf zu achten, dass diese dicht und nicht saugend
ist. Sofern der vorgegebene Hohlraum nicht quadratisch ist,
wird stets und kontinuierlich von der Idngeren Seite aus der
Vergussmortel eingegossen.

Alternativ kdnnen die Vergussmoértel bei groRflédchigen Un-
tergussarbeiten maschinell mit geeigneten handelsiublichen
Schnecken-/Férderpumpen eingebracht werden.

Ein blasenfreier Verguss wird dadurch erzielt, dass eine genu-
gende Anzahl von EntlUftungslochern bzw. Schlitzen konstruk-
tiv vorgesehen werden.

weber.rep 767 - lichte Weite (Vergusshéhe) 5 bis 30 mm.

Nachbehandlung:
« Der Nachbehandlungszeitraum (Feuchthalten) sollte 5 Tage
betragen.

weber.rep 767

Allgemeine weise

« Der Mortel ist nicht fur flachige Beschichtungen geeignet.

» Zementgebundene Baustoffe kdnnen unter gewissen Vor-
aussetzungen in Verbindung mit Nichteisenmetallen (z.B.
Aluminium, Kupfer, Zink) zu Unvertréglichkeiten fUhren.

- Tiefere Temperaturen verringern die FlieRfdhigkeit und
verzogern die FrUhfestigkeit, hohe Temperaturen be-
schleunigen die Festigkeitsentwicklung und verringern die
Verarbeitungszeit.

- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine
Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 70 %.

Besondere Hinweise

- DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von
zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel”
(06/06) beachten.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

" Lagerung der Probekérper in Anlehnung an
DIN EN 196, T.1, die Festigkeiteswerte sind Mit-
telwerte aus der ProduktionsUberwachung

2 gemdR DAFStb-Richtlinie ,Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Ver-
gussbeton und Vergussmértel” (06/06).

Einstufung gemdR der DAFStb-Richtlinie

Konsistenz/-bereich 24 sehr flieRféhig

AusflieRmaRklasse ¥ nicht relevant

FlieRmaRklasse © F, (> 750)
Korrelation ? zwischen FlieRmaR und AusflieRmaR | ca.3:1
FrUhfestigkeitsklasse 22 A

nach 24 Stunden (> 40 N/mm?)

Druckfestigkeitsklasse 22 C55/67

Festigkeitsentwicklung schnell

Art der Verwendung des Betons ? auch fur Spannbeton geeignet
(ebenso fur unbewehrten oder

bewehrten Stahlbeton)

Schwindklasse SKVM Il

3 die Ermittlung der Festigkeiten erfolgt an
Prismen und 10er-Wirfeln und wird auf
15er-Worfel umgerechnet.

“ eine Messmethode der Konsistenz, hier als
Vergussbeton mit Setzrichter und Ausbreit-
tisch.

% eine Messmethode der Konsistenz, hier als
Vergussmortel mit der FlieBrinne

¢ je nach Geometrie und Vergusshéhe sind
Bewehrungen anzuordnen

Die vorgenannten Produktwerte beziehen sich
auf +20 °C.

Technische Werte

Auftragsdicke 5 mm - 30 mm je nach Geometrie und Vergusshohe sind Bewehrungen anzuordnen
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Bauteiltemperatur

Druckfestigkeit nach 1 Tag 41N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen 76 N/mm?

Frischmértelrohdichte 2,2 kg/dm?

Verarbeitungszeit > 90 Min.

Quellmak 20,1 Vol-%

GroRtkorn ca.lmm
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weber.rep 768

Reparaturmortel / -spachtel /

Vergussmortel

Anwendungsgebiet

weber.rep 768

« Zum Verguss von z.B. Kécherfundamenten,

Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen,

Brickenlagern

Produkteigenschaften

- besonders flieRfdhig
- sehr hohe Frih- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

Produktdetails

- Wasserbedarf:

2,31 bei 30 °C bis 2,91 bei 5 °C je 25 kg

« Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je mm Schichtdicke:

ca. 2 kg/m?

» 25 kg Pulver ergeben 12 bis 13 | Vergussmortel
200 kg Pulver ergeben ca. 100 | Vergussmortel

Verpackungseinheiten

Gebinde

Einheit

VPE / Palette

Sack

25 kg

40 Sdcke

Vergussmortel 4 mm

Anwendungsgebiet

Zementgebundener Vergussmortel zum Verguss von statisch sowie auch
dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z.B. Kdcherfundamenten, Stahl-
einbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen (Befestigungsbolzen)
Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brickenlagern, Kranbahnschienen
und Fertigteilverguss.

Produktbeschreibung

weber.rep 768 ist ein werksmdRig hergestellter, zementgebundener Vergussmor-
tel gemdR DAFSt-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von zementgebunde-
nem Vergussbeton und Vergussmértel (06/06)".

Zusammensetzung

Zement, Additive, FUllstoffe

Produkteigenschaften

« hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- besonders flieRfdhig

« sehr hohe FrUh- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

« korrosionsschitzend

* GroRtkorn: 4 mm

» schwindkompensierend

Qualitatssicherung

weber.rep 768 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch Fremduiber-
wachung und EigenUberwachung.

Untergrundvorbereitung
» Betonuntergrund von Schmutz, Fett und allen haftungsmindernden Teilen oder
Schichten befreien.

« Der Untergrund muss ausreichend rauy, frostfrei, die Kapillaren miUssen get6ffnet
sein.

« Vorndssen des Betonuntergrundes solange, bis dieser wassergesdttigt ist
(mind. jedoch 4 Stunden).

» Untergrundoberfldche darf zum Zeitpunkt des Auftragens nur ,mattfeucht”
sein; stehendes Wasser entfernen.

« Die Oberflédchenzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm?
betragen.



weber.rep ' 768

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen.

« Ca. 4/5 der benétigten Wassermenge in den Mischer eingeben.

« Nach Hinzugabe der Pulverkomponente und nach einer ca.
2-minUtigen Mischzeit, die restliche vorgegebene Wasser-
menge zugeben. Je nach gewinschter Konsistenz ca. 10 %
weniger Wasser zugeben als Maximalwert.

« Mischzeit insgesamt mindestens 4 Minuten. Als Mischgerdte
eignen sich Zwangsmischer sowie Bohrmaschine mit RUhr-
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Verarbeitung: :0
« weber.rep 768 wird in den vorgegebenen Hohlraum eingegos- « Der Mortel ist nicht fur flachige Beschichtungen geeignet. g

sen. Das UntergieRen von Stahl- bzw. Maschinenbauteilen er- « Zementgebundene Baustoffe kdnnen unter gewissen Vor- g

folgt in der Regel durch eine vorher angebrachte Verschalung. aussetzungen in Verbindung mit Nichteisenmetallen (z.B. o

Es ist darauf zu achten, dass diese dicht und nicht saugend Aluminium, Kupfer, Zink) zu Unvertraglichkeiten fohren. g

ist. Sofern der vorgegebene Hohlraum nicht quadratisch ist, - Tiefere Temperaturen verringern die FlieRféhigkeit und

wird stets und kontinuierlich von der Idngeren Seite aus der verzégern die Frihfestigkeit, hohe Temperaturen be-

Vergussmortel eingegossen. schleunigen die Festigkeitsentwicklung und verringern die
« Alternativ kénnen die Vergussmortel bei groRfldchigen Un- Verarbeitungszeit.

tergussarbeiten maschinell mit geeigneten handelsUblichen - Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine

Schnecken-/Férderpumpen eingebracht werden. Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-

- Ein blasenfreier Verguss wird dadurch erzielt, dass eine geniy- feuchtigkeit von 70 %.
gende Anzahl von EntlUftungsléchern bzw. Schlitzen konstruk- 5 5
.
tiv vorgesehen werden.
- weber.rep 768 - lichte Weite (Vergusshahe) 20-120 mm. - DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von

zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel”

Nachbehandlung: (06/06) beachten.
« Der Nachbehandlungszeitraum (Feuchthalten) sollte 5 Tage . Nicht mit anderen Baustoffen mischen
betragen. '

Einstufung gemdR der DAFStb-Richtlinie

Konsistenz/-bereich 24 sehr flieRféhig
AusflieRmaRklasse ¥ nicht relevant
FlieRmaRklasse © F, 650 bis 740

Korrelation ? zwischen FlieRmaR und AusflieRmaR | ca.3:1

FrUhfestigkeitsklasse 22 A

nach 24 Stunden (> 40 N/mm?)
Druckfestigkeitsklasse 22 C 60/75
Festigkeitsentwicklung schnell

Art der Verwendung des Betons ? auch fur Spannbeton geeignet

(ebenso fur unbewehrten oder
bewehrten Stahlbeton)

Schwindklasse ? SKVM I

) Lagerung der Probekérper in Anlehnung an % eine Messmethode der Konsistenz, hier als
DIN EN 196, T.1, die Festigkeiteswerte sind Vergussbeton mit Setzrichter und Ausbreit-
Mittelwerte aus der ProduktionsUberwachung tisch.

2 gemdR DAFStb-Richtlinie ,Herstellung und 9 eine Messmethode der Konsistenz, hier als
Verwendung von zementgebundenem Vergussmortel mit der FlieRrinne
Vergussbeton und Vergussmoértel” (06/06). ¢ je nach Geometrie und Vergusshéhe sind

3 die Ermittlung der Festigkeiten erfolgt an Bewehrungen anzuordnen

Prismen und 10er-Wirfeln und wird auf

n Die vorgenannten Produktwerte beziehen sich
15er-Wurfel umgerechnet.

auf +20 °C.

Technische Werte

Auftragsdicke 20 mm - 120 mm je nach Geometrie und Vergusshohe sind Bewehrungen anzuordnen
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Bauteiltemperatur

Druckfestigkeit nach 1 Tag 51 N/mm?

Druckfestigkeit nach 28 Tagen 95 N/mm?

Frischmértelrohdichte 2,2 kg/dm?

Verarbeitungszeit > 90 Min.

QuellmaR 2 0,1 Vol-%

GroRtkorn ca.4 mm




weber.rep [ 769

Reparaturmortel / -spachtel /

Vergussmortel

Anwendungsgebiet

weber.rep 769

« Zum Verguss von z.B. Kécherfundamenten,

Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen,

Brickenlagern

Produkteigenschaften

- besonders flieRfdhig
- sehr hohe Frih- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

Produktdetails

- Wasserbedarf:

2,21 bei 30 °C bis 2,41 bei 5 °C je 25 kg

« Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je mm Schichtdicke:

ca. 2 kg/m?

« 25 kg Pulver ergeben 12 bis 13 | Vergussbeton
200 kg Pulver ergeben ca. 100 | Vergussbeton

Verpackungseinheiten

Gebinde

Einheit

VPE / Palette

Sack

25 kg

40 Sdcke

Vergussbeton 8 mm

Anwendungsgebiet

weber.rep 769 ist ein zementgebundener Vergussbeton zum Verguss von
statisch sowie auch dynamisch hochbeanspruchten Bauteilen wie z.B. Kdcher-
fundamenten, Stahleinbauteilen, Betonfugen, Aussparungen, Ankerbolzen
(Befestigungsbolzen) Maschinensohlplatten und Grundrahmen, Brickenlagern,
Kranbahnschienen und Fertigteilverguss.

Produktbeschreibung

weber.rep 769 ist ein werksmdRig hergestellter, zementgebundener Vergussbe-
ton gemdRr DAFSt-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von zementgebunde-
nem Vergussbeton und Vergussmértel (06/06)".

Zusammensetzung

Zement, Additive, FUllstoffe

Produkteigenschaften

« hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- besonders flieRfdhig

« sehr hohe FrUh- und Endfestigkeit
- selbstnivellierend

« korrosionsschitzend

» schwindkompensierend

e GroRtkorn: 8 mm

Qualitatssicherung

weber.rep 769 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdUberwa-
chung und Eigenuberwachung.

Untergrundvorbereitung
» Betonuntergrund von Schmutz, Fett und allen haftungsmindernden Teilen oder
Schichten befreien.

« Der Untergrund muss ausreichend rauy, frostfrei, die Kapillaren miUssen get6ffnet
sein.

« Vorndssen des Betonuntergrundes solange, bis dieser wassergesdttigt ist
(mind. jedoch 4 Stunden).

» Untergrundoberfldche darf zum Zeitpunkt des Auftragens nur ,mattfeucht”
sein; stehendes Wasser entfernen.

« Die Oberflédchenzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm?
betragen.



weber.rep 769

Verarbeitung

Mischvorgang:

« Sackinhalt mit der angegebenen Wassermenge knollenfrei
anmischen.

« Ca. 4/5 der benétigten Wassermenge in den Mischer eingeben.

« Nach Hinzugabe der Pulverkomponente und nach einer ca.
2-minUtigen Mischzeit, die restliche vorgegebene Wasser-
menge zugeben.

« Mischzeit insgesamt mindestens 4 Minuten. Als Mischgerdte
eignen sich Zwangsmischer sowie Bohrmaschine mit RUhr-
paddel.
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Verarbeitung: : 9

« weber.rep 769 wird in den vorgegebenen Hohlraum eingegos- :0
sen. Das UntergieRen von Stahl- bzw. Maschinenbauteilen er- + Der Mortel ist nicht fur fldchige Beschichtungen geeignet. g
folgt in der Regel durch eine vorher angebrachte Verschalung. » Zementgebundene Baustoffe kdnnen unter gewissen Vor- g
Es ist darauf zu achten, dass diese dicht und nicht saugend aussetzungen in Verbindung mit Nichteisenmetallen (z.B. 9
ist. Sofern der vorgegebene Hohlraum nicht quadratisch ist, Aluminium, Kupfer, Zink) zu Unvertraglichkeiten fuhren. Q
wird stets und kontinuierlich von der lIdngeren Seite aus der « Tiefere Temperaturen verringern die FlieRfahigkeit und >
Vergussmortel eingegossen. verzdgern die Frihfestigkeit, hohe Temperaturen be-

« Alternativ kdnnen die Vergussmortel bei groRfldchigen Un- schleunigen die Festigkeitsentwicklung und verringern die
tergussarbeiten maschinell mit geeigneten handelsublichen Verarbeitungszeit.
Schnecken-/Férderpumpen eingebracht werden. - Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine

« Ein blasenfreier Verguss wird dadurch erzielt, dass eine genu- Temperatur von +20 °C ohne Zugluft und eine relative Luft-
gende Anzahl von Entliftungsléchern bzw. Schlitzen konstruk- feuchtigkeit von 70 %.

tiv vorgesehen werden.
weber.rep 769 - lichte Weite (Vergusshéhe) 30 bis 160 mm.

Besondere Hinweise

- DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von

Nachbehandlung: zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel”
« Der Nachbehandlungszeitraum (Feuchthalten) sollte 5 Tage (06/06) beachten.
betragen.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Einstufung gemdR der DAFStb-Richtlinie

Konsistenz/-bereich 24 sehr flieRféhig
AusflieRmaRklasse @ a, (600-690)
FlieRmaRklasse © nicht relevant

Korrelation ? zwischen FlieRmaR und AusflieRmaR | nicht relevant

FrUhfestigkeitsklasse 22 A

nach 24 Stunden (> 40 N/mm?)
Druckfestigkeitsklasse 22 C 60/75
Festigkeitsentwicklung schnell

Art der Verwendung des Betons ? auch fur Spannbeton geeignet

(ebenso fir unbewehrten oder
bewehrten Stahlbeton)

Schwindklasse 2 SKVM |

) Lagerung der Probekérper in Anlehnung an “) eine Messmethode der Konsistenz, hier
DIN EN 196, T.1, die Festigkeiteswerte sind als Vergussbeton mit Setzrichter und
Mittelwerte aus der ProduktionsUberwachung Ausbreittisch.

2 gemdR DAFStb-Richtlinie ,Herstellung und 9 eine Messmethode der Konsistenz, hier als
Verwendung von zementgebundenem Vergussmortel mit der FlieRrinne
Vergussbeton und Vergussmoértel” (06/06). ¢ je nach Geometrie und Vergusshéhe sind

3 die Ermittlung der Festigkeiten erfolgt an Bewehrungen anzuordnen

Prismen und 10er-Wirfeln und wird auf

I5er-Wirfel umgerechnet. Die vorgenannten Produktwerte beziehen sich

auf +20 °C.
Auftragsdicke 30 mm - 160 mm je nach Geometrie und Vergusshohe sind Bewehrungen anzuordnen
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis + 30 °C Bauteiltemperatur
Druckfestigkeit nach 1 Tag 43 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen 83 N/mm?
Frischmértelrohdichte 2,3 kg/dm?
Verarbeitungszeit > 90 Min.
Quellmak = 0,1 Vol-%
GroRtkorn ca.8 mm




Hydrophobierung OS

Oberflachenschutzsystem

Grundierung und Hydrophobierung, in Verbindung mit weber.tec 771 Oberfldchenschutzsystem
OS-B bzw. 0S-2

Anwendungsgebiet

Grundieren und Hydrophobieren von mineralischen Untergrinden, wie Beton,
Mbrtel, Putz und Oberfldchen, die mit Weber-Betonersatzsystemen instand
gesetzt wurden und nachfolgend mit weber.tec 771 (0S-B bzw. 0S-2) oder
weber.tec 772 (OS-DIl bzw. OS 5a) Uberarbeitet werden.

Produktbeschreibung

weber.tec 770 ist ein Silan-/Siloxankonzentrat mit Wasser mischbar. In Verbin-
dung mit weber.tec 771: OS 2 nach DIN V 18026 bzw. OS B nach ZTV ING/Instand-
setzungs-Richtlinie. Entspricht den techn. Lieferbedingungen fur Oberflachen-
schutzsysteme (TL-OS): 0S-B bzw. 0S-2.

Zusammensetzung

Anwendungsgebiet Silan-/Siloxan-Konzentrat

« fir den Oberflachenschutz von Beton
+ zum Grundieren und Hydrophobieren von Produkteigenschaften

mineralischen Untergrinden . A . .
o - umweltfreundlich, weil I6semittelfrei

Produkteigenschaften « fUr viele mineralische Untergrinde

 hohes Eindringvermdgen « hohes Eindringvermagen
« fur viele mineralische Untergrinde
- I6semittelfrei Qualitatssicherung

Produktdetails weber.tec 770 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle durch Fremdiberwachung

- Auftragswerkzeug: und Eigendberwachung.

Pinsel, Rolle, Spritzgerdt

- Farbe: Untergrundvorbereitung
Farblos

» Lagerung:
Bei trockener, frostfreier (nicht unter +10 °C)
Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist
das Material ca. 24 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Konzentrat: ca. 0,03 I/m? bis 0,06 |/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanne 21 150 Stick

Oberfldchig trocken, sauber, tragfdhig, nicht gefroren.




weber.tec 770

Verarbeitung

Verarbeitung:
- Bei zwei getrennten Arbeitsgdngen erfolgt die Verarbeitung
nass in nass.

Mischvorgang:

« Mischungsverhdltnis: 1: 4 nach Masseteilen. - - 4
Auftrag: 3 j

« Mittels Rolle, Deckenburste oder Spritzgerdat. | =2

« Uberarbeitbarkeit: nach 24 h bei +23 °C. : i
Allgemeine Hinweise

« Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der Tau-
punktemperatur liegen.

- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
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Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Dichte ca. 0,91 kg/dm?
Konsistenz flussig
Mischungsverhdltnis 1:4 RT mit Wasser
Uberarbeitbar nach nachca. 24 h




weber.tec 771 Oberfldchenschutzanstrich C

Oberflachenschutzsystem

Oberflachenschutzsystem 0S-B/0S-2 sowie 0OS-C/0S-4,
Anstrichstoff mit karbonatisierungshemmmender Wirkung

Anwendungsgebiet

weber.tec 771 wird als Oberfldchenschutzsystem OS-B/0S-2 sowie 0S-C/0S4
eingesetzt, insbesondere auf Weber-Betonersatz. Ferner als Anstrich fUr stark
bewitterte Fassaden; besonders bei hoher Schlagregenbeanspruchung und zum
Schutz gegenuber aggressiven Atmosphadrilien, wie Kohlendioxid und Schwefel-
dioxid. Als dauerhafter Anstrich fUr andere mineralische Untergrunde.

Produktbeschreibung

weber.tec 771 ist ein Anstrichstoff auf Acrylatdispersionsbasis, OS-Produkt nach
DIN EN 1504-2, entspricht den techn. Lieferbedingungen fUr Oberfldchenschutz-
systeme (TL-/TP-0S), in Verbindung mit weber.tec 770: 0S2 nach DIN V 18026 bzw.
OS B nach ZTV ING/Instandsetzungsrichtlinie, in Verbindung mit weber.rep R4 duo:
0OS 4 nach DIN V 18026 bzw. OS C nach ZTV ING/Instandsetzungs-Richtlinie.

Anwendungsgebiet

- als Anstrich fur stark bewitterte Fassaden Zusammensetzung
- bei hoher Schlagregenbeanspruchung Acrylatdispersion
« zum Schutz gegeniber Kohlendioxid und
Schwefeldioxid Produkteigenschaften
Produkteigenschaften . atmungsaktiv
+ hoch wasserabweisend - witterungsbesténdig

- wasserdampfdurchldssig
« schmutzabweisend und langlebig

- « hoch wasserabweisend
Produktdetails

- wasserdampfdurchldssig
« Auftragswerkzeug:

« schmutzabweisend und langlebig

pinsel, Rolle, Spritzgerdt Qualitéatssicherung

* Farbe:
ca. RAL 7023 (Betongrau); ca. RAL 7032 weber.tec 771 unterliegt einer sténdigen GiUtekontrolle durch Fremdiberwachung
(Kieselgrau); ca. RAL 9010 (Reinweil — nur auf und EigenUberwachung.
Anfrage)

« Durchtrocknungszeit: Untergrundvorbereitung

.6 h bei 23 ° - . . . . .

E:;ru::" 3¢ - Tragfdhig, sauber, trocken, schldmme-, 6l-, fett- und staubfrei, sowie frei von
Bei trocke.ner frostfreier (nicht unter +10 °C) allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen.
Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist - Reinigen der Beton- bzw. Putzfldchen von Verschmutzungen, z.B. durch Sand-,
das Material min. 12 Monate lagerféhig. Granulat-, Hochdruckwasserstrahlen etc., ist zu empfehlen. Die Haftzugfestikeit

Verbrauch / Ergiebigkeit des Untergrundes muss mind. 1,5 N/mm?2 betragen.

als Schutzanstrich bei 2 Auftragen:  ca. 0,3 I/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kunststoffgebinde 151 24 Stuck

278 W
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weber.tec 771

Verarbeitung

Anmischen:
« Vor dem Verarbeiten grundlich aufrUhren, mit geeignetem
RUhrwerkzeug.

Auftrag:

« Oberflachenschutz auf Beton (Oberfléchenschutzsystem
0S-B/0S 2): weber.tec 770, 1: 4 mit Wasser verdunnt, danach
weber.tec 771, mindestens 2 Mal unverdUnnt.

« Oberflachenschutz in Kombination mit PCC-Feinspachtel
(Oberfléchenschutzsystem OS-C bzw. OS-4): weber.tec 771 +
10 Masse-% Wasser, danach weber.tec 771 unverdUnnt.

Allgemeine Hinweise

Die Uberstreichbarkeit von Altanstrichen ist im Einzelfall zu

1 2
prufen.
_.r_—=—f - Bei der Verwendung als Oberfléchenschutzsystem 0S-B/
f 0S-2 bzw. 0S-C/0S-4 sind die entsprechenden Ausfuhrungs-
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anweisungen zu beachten.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der Tau-

b

punktemperatur liegen.

Bei farbigen Beschichtungen sind geringfUgige Farbunter-
schiede, bedingt durch verschiedene Produktchargen un-
vermeidlich. Dies ist bei der AusfUhrung zu berUcksichtigen.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis bis +30 °C
Dichte ca.1,31 kg/dm?
CO, -Durchldssigkeit SD>50m




weber.tec 772 Oberfléchenschutzbeschichtung D

— I
A T |

Oberflachenschutzsystem

Oberfldachenschutzsystem OS-D Il bzw. OS 5 a, Beschichtungsstoff mit
karbonatisierungshemmender Wirkung

Anwendungsgebiet

weber.tec 772 ist in Kombination mit weber.rep R4 duo Feinspachtel ein Oberfld-
chenschutzsystem OS-D Il bzw. OS 5a und wird eingesetzt als rissUberbrickende,
farbige Beschichtung fUr stark bewitterte Fassaden; besonders bei hoher Schlag-
regenbeanspruchung und zum Schutz gegenuber Kohlendioxid und Schwefel-
dioxid. Als dauerhafter Anstrich fUr andere mineralische Untergrunde.

Produktbeschreibung
‘\ = weher weber.tec 772 ist eine elastische 1-komponentige Dispersion. 0OS-Produkt nach
e DIN EN 1504-2. Entspricht den techn. Lieferbedingungen fur Oberfldchenschutz-

systeme (TL-0S): OS-D Il bzw OS 5q, in Verbindung mit weber.rep R4 duo: OS 5
nach DIN V 18026 bzw. OS DIl nach ZTV ING/Instandsetzungs-Richtlinie.

Anwendungsgebiet Zusammensetzung

- als elastische Beschichtung fir stark bewitterte Acrylatdispersion
Fassaden

« bei hoher Schlagregenbeanspruchung Produkteigenschaften

» zum Schutz gegeniber Kohlendioxid,

Schwefeldioxid sowie Frost-Tausalz + atmungsaktiv

« wasserdampfdurchldssig

Produkteigenschaften

. « hoch wasserabweisend
» hoch wasserabweisend

. wasserdampfdurchléssig « bestdndig gegeniber Frost und Tausalz

+ rissUberbrickend » karbonatisierungsbremsend

Produktdetails « rissUberbrickend

* Auftragswerkzeug: Qualitatssicherung
Rolle, Pinsel oder Spritzgerdt

. Farbe: weber.tec 772 unterliegt einer stédndigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung
ca. RAL 7023 (Betongrau); ca. RAL 7032 und Eigenuberwachung.
(Kieselgrau); ca. RAL 9010 (ReinweiR — nur auf
Anfrage) Untergrundvorbereitung

» Durchtrocknungszeit: . . . . . R
min. 4 Std.  Tragféhig, sauber, trocken, schldmme-, 6l-, fett- und staubfrei, sowie frei von

. Lagerung: allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen.
Bei trockener, frostfreier (nicht unter +10 °C) - Reinigen der Beton- bzw. Putzfléchen von Verschmutzungen, z.B. durch Sand-,

Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist
das Material min. 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Untergrund: ca. 700-900 ml/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kunststoffgebinde 151 24 Stuck

Granulat-, Hochdruckwasserstrahlen etc., ist zu empfehlen. Die Haftzugfestikeit
des Untergrundes muss mind. 1,5 N/mm? betragen.

280 W
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weber.tec 772

Verarbeitung

Mischvorgang:
« Vor dem Verarbeiten grundlich aufrUhren, mit geeignetem
RUhrwerkzeug.

Auftrag:

« Oberflachenschutz auf Beton (Oberfléchenschutzsystem
0S-DII/OS 5): weber.tec 770, 1: 4 mit Wasser verdinnt, danach
weber.tec 772, mindestens 2 Mal unverdinnt.

« Wartezeit zwischen 2 Aufrdgen: mind. 3 Std.

« Oberflachenschutz in Kombination mit PCC-Feinspachtel
(Oberfléchenschutzsystem OS-D Il bzw. OS-5 a): weber.tec 772

+10 Masse-% Wasser, weber.tec 772 unverdinnt. . . .
Allgemeine Hinweise

Spritzverarbeitung: .
e 9 Die Uberstreichbarkeit von Altanstrichen ist im Einzelfall zu
prufen.

- Die Verarbeitung im Spritzverfahren erfolgt mit geeignetem
Spritzgerdt mit einem kontinuierlichen Druck von ca. 160 bar.
Der Spritzwinkel sollte ca. 40° betragen, empfohlene DUsen-
gréRe 0,63 mm. Nach Abschluss der Arbeiten sind die férdern-
den Teile umgehend mit Wasser grundlich zu reinigen.

Bei der Verwendung als Oberfldchenschutzsystem 0S-d II
bzw. 0S-5 a sind die entsprechenden AusfUhrungsanwei-
sungen zu beachten.
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Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Die Untergrundtemperatur muss bei der Verarbeitung
mind. 3 °C Uber der Taupunktemperatur liegen.

Bei farbigen Beschichtungen sind geringfUgige Farbunter-
schiede, bedingt durch verschiedene Produktchargen un-
vermeidlich. Dies ist bei der AusfUhrung zu berUcksichtigen.

Die rel. Luftfeuchte darf max. 85 % betragen.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +8 °C bis +30 °C
Dichte ca. 1,37 kg/dm?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (p) ca.1.600
CO,-Durchldssigkeit SD>50m
Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen min.3 h




weber.tec 774

Oberflachenschutzsystem

Lésemittelfreie Oberflaichenhydrophobierung fir Fassaden und andere senkrechte oder
stark geneigte Fldchen gegen Schlagregen

Anwendungsgebiet

weber.tec 774 eignet sich fUr die Oberflachenhydrophobierung von saugfdhigen,
mineralischen Baustoffen wie Kalksandstein, Ziegel, mineralischen Putzen,
Klinkermauerwerk und mineralischen Farben.

Das Produkt bewirkt einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit (Schlagregen)
an senkrechten und stark geneigten Fldchen und erhéht den Frost-Tausalz-
Widerstand. Geeignet auch fir Warmeverbundsysteme mit Polystyrol-
Hartschaumplatten.

Produktbeschreibung

weber.tec 774 ist ein |0semittelfreies, transparentes, hydrophobierendes
Konzentrat auf Basis von Siloxan-Mikroemulsionen.

Anwendungsgebiet Zusammensetzung

- Oberflachenhydrophobierung von Fassaden
« fur viele mineralische Untergrinde

Produkteigenschaften Produkteigenschaften

+ hohe Eindringtiefe « |6semittelfrei
- rasche Ausbildung des Abperleffektes
» hoch wasserabweisend

» hohe Eindringtiefe

Produktdetails . o
« klebfreies Auftrocknen, damit keine Verschmutzungsgefahr

» Auftragswerkzeug:
Auftragsart: Streichen, Spritzen (druckloses

Silan/Siloxan-Mikroemulsions-Konzentrat

« keine Geruchsbeldstigung

« rasche Ausbildung des Abperleffektes

Flutverfahren) » hoch wasserabweisend
o Gerac - anwendbar auch auf leicht feuchten Untergrinden
Transparent K X .
. Wasserbedarf: » wasserdampfdiffusionsfahig
22,5 | je 2,5 Itr. Konzentrat « Konzentratform
+ Lagerung: . .
Bei trockener, kihler Lagerung im original Qualitétssicherung

verschlossenen Gebinde ist das Material min.
18 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit Untergrundvorbereitung

Konzentrat je nach Untergrund: ca.0,05-0,11/m? « RUR, Fett und dlige Verschmutzungen entfernen

5 5 « Fenster, TUren und andere Bauteile aus Holz oder Metall schitzen
Verpackungseinheiten

. — /) e « Der Untergrund muss optisch trocken, fest, frostfrei, saugféhig sein

Kanister 251 150 Stuck

- weber.tec 774 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle.




weber.tec 774

Verarbeitung

« 1RT weber.tec 774 mit 9 RT Wasser unter stdndigem RUhren
mischen und drucklos im Flutverfahren (Spritzen oder Strei-
chen) auftragen, bis der FlUssigkeitsfilm auf der Oberfléche
ablduft oder staut. Es sind 2 bis 3 Auftrdge frisch in frisch
erforderlich.

« Spritzer auf angrenzenden Bauteilen sofort mit viel Wasser
abwaschen.

Allgemeine e

- Die gréRten Eindringtiefen werden auf trockenen Unter-
grunden erzielt

« Es empfiehlt sich, dichte Untergrinde (z.B. Dachbeton,
glasierte Klinker) ca. 2 Stunden nach der Imprégnierung mit
Wasser (Schwamm, Lappen) nachzuwaschen
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» Beim Arbeiten mit weber.tec 774 wird das Tragen von Schutz-
handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Produktreste
reagieren z.B. durch Zusatz von Zement, sofort zum Gel
ab und kdnnen mit dem Bauschutt entsorgt werden.

- Es empfiehlt sich, vorab eine Musterfldche anzulegen, um
Materialverbrauch und Eindringtiefe zu ermitteln.

Besondere Hinweise

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C Luft- und Objekttemperatur
Dichte ca.1kg/dm?

Konsistenz flussig

Mischungsverhdltnis 1: 9 Raumteile mit Wasser




eber.te Hydrophobierungscreme
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Hydrophobierungscreme zur drastischen Reduzierung der Wasseraufnahme an Fassaden

aus Ziegel-, Naturstein-, Klinker- und Kalksandstein

Anwendungsgebiet

FUr die Imprégnierung von senkrechten, stark geneigten und Uberkopffléchen
von: Ziegel, Naturstein, Klinker, KS-Stein und mineralischem Putz.

Produktbeschreibung

weber.tec 775 ist eine thixotrope, 1-komp., wassrige Hydrophobierungscreme,
dringt innerhalb kurzer Zeit in den Untergrund ein und bildet seine hydrophoben
Eigenschaften aus. Die anfdnglich weie Schicht verschwindet dabei restlos
ohne die Farbe des Untergrundes zu verdndern. Durch die Hydrophobie wird
dem Eindringen von Feuchtigkeit in die Fassade vorgebeugt.

Zusammensetzung
- Cremeférmiges Silan
Anwendungsgebiet
+ Fassadenimprégnierung fir Ziegel, Naturstein, Produkteigenschaften

Klinker, Kalksandstein und mineralischen Putzen « verarbeitungsfertige, 1-komponentige Creme

Produkteigenschaften « thioxtrop und damit nahezu verlustfrei auch Uber Kopf applizierbar

- verarbeitungsfertige, 1-komponentige Creme « spritz-, roll- und streichbar
« spritz-, roll- und streichbar
» hoch wasserabweisend

Produktdetails

» Auftragswerkzeug:
streichen, Airless-Spritzgerdt, Rollen
- Lagerung: - drastische Reduzierung der Wasseraufnahme
Bei trockener, frostfreier (bei max. +30 °C) « reduziert die Aufnahme hygroskopischer Salze
Lagerung im original verschlossenen Gebinde
ist das Material min. 24 Monate lagerfahig.

P 5 « hohe Schutzwirkung bei Frost-Tausalz-Beanspruchun
Verbrauch / Ergiebigkeit ° e °

je nach Saugféhigkeit des von 100-300 ml/m2 Qualit&tssicherung
Untergrundes:

Verpackungseinheiten

» hoch wasserabweisend
» wasserdampfoffen
« keine Oberflachenverfarbung

» ausgezeichnetes Eindringvermogen

« kennzeichnungsfrei, wassrig und umweltvertrdglich

weber.tec 775 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle.

Gebinde Einheit VPE / Palette Untergrundvorbereltung
Eimer 4l 90 Eimer « Fest, sauber und trocken, Schal6lrickstdnde, Trennmittelreste und Zement-
Eimer 201 33 Eimer

schlédmme entfernen.

« Fenster, TUren und Bereiche, die nicht benetzt werden dirfen, schitzen.



weber.tec 775

Verarbeitung

« Mit Pinsel, Lammfellrolle, Quast oder Airlessgerdt auftragen.

« Bei der Verarbeitung im Airless-Spritzverfahren, z.B. mit der
Wagner Superspritze Finish 1750, GroRe der SpritzdUse min-
destens 0,46 bis max. 0,66 mm, je nach Gerdt und Pumpenleis-
tungen. Den Spritzdruck mdéglichst niedrig halten — Spritzdruck
max. 100 bar bei einer Férdermenge von ca. 2 I/min.

« Verarbeitung im Spritzverfahren erfolgt in mindestens zwei
Arbeitsgdngen.

« Der cremefdérmige Film bleibt zundchst auf der Oberfldche ste-
hen und dringt innerhalb von 30 min. bis zu einigen Stunden in
den Untergrund ein. Nach dem vollsténdigen Eindringen erhdlt
der Untergrund seine urspringliche Farbe zurick. Allgemeine Hinweise

- Bei glasiertem Klinker, polierten Steinen und feinkristallinem
Marmor kann es aufgrund von unterschiedlichem Saug-
verhalten des Untergrundes zu Farbunterschieden und
RUckstdnden an der Oberfldche kommen. Daher empfehlen
wir, bei diesen Untergrinden Vorversuche durchzufUhren.
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- Wir weisen darauf hin, dass die Wirkstoffreaktion, je nach
Umweltbedingungen, mehrere Wochen dauern kann. Erst
nach abgeschlossener Reaktion ist die volle Hydrophobie
vorhanden.

« Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luft-
feuchtigkeiten verzogern die Durchtrocknung.

« Zur Feststellung der optimalen Verbrauchsmengen Probe-
fléchen anlegen.

» Zu hoher Materialauftrag fUhrt zu unvollstdndigem Eindrin-
gen und somit Verschlechterung des Abperleffektes.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Dichte ca. 0,84 kg/dm?
Konsistenz cremeférmig
Flammpunkt > +61°C




Trennmittel

@
N
oJ
He)
(7]
=)
N
Q
o
[
:0
b3
~
0
o
=
E
(=
c
(]
-

Anwendungsgebiet

weber.tec 780 wird eingesetzt als Trennmittel fUr saugende und nichtsaugende
Schalungen aus Holz, Stahl und Kunststoff. Es vermindert nicht die Saugfdhigkeit
der entschalten Betonfldche und eignet sich weiter zur Reinigung und Pflege von
Baumaschinen.

Produktbeschreibung

weber.tec 780 ist ein gebrauchsfertiges, [6semittelfreies, universell einsetzbares
Trennmittel.

Zusammensetzung

Hochwertige Spezial6le mit Additiven

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

- universelles Trennmittel fUr Stahl-, Kunststoff- « biologisch abbaubar
und Holzschalungen
- Reiniger und Pflegemittel fir Baumaschinen

- » hoher Selbstreinigungseffekt der Schalun
Produkteigenschaften oung o

« regensicher, holzkonservierend, korrosionsverhindernd
- biologisch abbaubar

+ gute Trennwirkung

» gute Trennwirkung

« sehr sparsam im Verbrauch und auch bei niedrigen Temperaturen gut spritzbar

« sehr gute Sichtbetoneigenschaften « Temperaturbestdndigkeit bis +80 °C, fUr beheizte Schalungen geeignet
Produktdetails - sehr gute Sichtbetoneigenschaften
* Auftragswerkzeug: Qualitétssicherung
Hochleistungs-Spritzen, Gummiwischer, Pinsel,
Lappen weber.tec 780 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle.
» Farbe: .
Hellgelb Untergrundvorbereitung
« Lagerung:

: . . « Die Schalflachen missen trocken und sauber sein, um eine Verschmutzung der
Bei trockener, kihler (nicht unter -15 °C) Lagerung

im original verschlossenen Gebinde ist das
Material min. 12 Monate lagerfahig. « Bei ungehobelter Holzschalung (sog. Rauspund) Schalbretter vor dem ersten

Verbrauch / Ergiebigkeit Einsatz ausreichend mit weber.tec 780 vorbehandeln (Voranstrich).

Stahl- oder Kunststoffschalungen:  ca. 20,0 ml/m?

Betonoberfldchen zu vermeiden.

beschichtete Holzschalung: ca. 25,0 ml/m?
unbehandelte Holzschalung: ca. 40,0 ml/m2
Gebinde Einheit VPE/ Palette
Kanister 51 90 Kanister
Kanister 301 16 Kanister
Kunststoff-Container 1000 |

286 W
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weber.tec 780

Verarbeitung

« Das Produkt ist verarbeitungsfertig und darf nicht mit Wasser
verdUnnt werden. Trennmittel mit Sprihgerdt, Gummiwischer,
Pinsel oder Lappen dunn, aber deckend auftragen. Wird das
Produkt verspruht, empfehlen wir eine feine Rundstrahldise
(1,0 mm Durchmesser) einzusetzen.

« Grundsdtzlich gleichmdRig, dunnen Trennfilm auftragen.
PfUtzenartige TrennmittelUberschiUsse oder Trennmittelman-
gel aufgrund zu starken Holzsaugens (z.B. unbehandelte neue
Rauspundschalung) vermeiden. Vorhandene Uberschisse sind
mit einem Gummischieber oder Lappen zu entfernen. Nach
dem Auftrag kann direkt betoniert werden.

« Zur Sauberhaltung von Maschinen und Gerdten wird das Pro- Allgemeine Hinweise

dukt taglich vor der Benutzung aufgetragen. Ein Festsetzen ] . .
« Bei Strukturschalungen sind die Auftragsmengen so zu

von Mértel wird dadurch verhindert. ) e
bemessen, dass es nicht zu 6rtlichen Ansammlungen des
Trennmittels kommit.

« Bei Einhaltung der angegebenen Verbrauchsmengen hin-
terldsst das Produkt keine Verférbung und Flecken am
Beton und beeintrdchtigt nicht die Haftung von weiteren
Beschichtungen wie Anstriche und Putz.

Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
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Technische Werte

Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +80 °C Luft- und Objekttemperatur
Dichte ca. 0,88 kg/dm?
Konsistenz dunnflUssig




Trennmittel / Mortelzusdtze

Trennmittel / Mortelzusdtze

weber.ad 782

WeilR

Verbrauch / Ergiebigkeit

je kg Bindemittel: ca.10-20 ml

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material mind.
12 Monate lagerféahig.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanister 2,5 kg 150 Kanister
Kanister 10 kg 60 Kanister

Morteldichtungsmittel

Anwendungsgebiet

weber.ad 782 eignet sich zur Herstellung von wasserabweisenden Putzen und Mérteln.
Produktbeschreibung

weber.ad 782 ist ein flissiges, hydrophobierendes Morteldichtungsmittel.
Produkteigenschaften

- wasserabweisend

- plastifizierend

- verhindert Entmischungen

- erhéht den Frost-Tausalzwiderstand

- erhéht die Wasserundurchldssigkeit von Mérteln

Verarbeitung

- weber.ad 782 vor dem Gebrauch kurz aufrUhren und dem Anmachwasser beim
Mischen des Putzmortel zusetzen. Eine Eignungsprifung ist durchzufUhren.

Wasserabweisendes Putz- und Moérteldichtungsmittel

weber.ad 783

Verbrauch / Ergiebigkeit

fUr Putz- und Mauermortel je kg max. 8,0 9
Bindemittel:
fUr Estrich je kg Bindemittel: ca.20g

Bei trockener, frostfreier Lagerung im original
verschlossenen Gebinde ist das Material mind.
12 Monate lagerfdhig.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanister 2,5 kg 150 Kanister
Kanister 10 kg 60 Kanister

Mischol

Anwendungsgebiet

weber.ad 783 ist ein Mischol und Luftporenbildner, zur Erhéhung des Frostwider-
standes von Mortel. Das Produkt verbessert die Geschmeidigkeit und das Wasser-
rickhaltevermdgen, verringert den Anmachwasserbedarf von Mérteln.

Produktbeschreibung

weber.ad 783 ist ein flUssiger, plastifizierender Luftporenbildner.

Produkteigenschaften

- erzeugt geschlossene Mikroluftporen

- plastifizierend

- verbessert die Geschmeidigkeit

- verbessert die Feuchteregulierung des Putzes

- verringert den Anmachwasserbedarf

Verarbeitung

- weber.ad 783 kann mit allen Normenzementen und -/kalken im Mértel verarbeitet
werden.

- weber.ad 783 wird dem Anmachwasser zugesetzt.

- Die exakte Dosierung zur Herstellung eines bestimmten Luftporengehaltes ist durch
eine Eignungspriufung zu ermitteln, da insbesondere das Festigkeitsverhalten bei
hohen Luftgehalten beeintrdchtigt wird.

- Die einschldgigen DIN-Normen sind zu beachten.

Plastifizierendes, luftporenbildendes Mischél zur Verbesserung der Geschmeidigkeit und des

Frostwiderstandes von Morteln




Mortelfix weber.ad 784
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Trennmittel / Mortelzusdtze

FlUssiger, chloridfreier Erstarrungsbeschleuniger fir Mortel

Anwendungsgebiet

weber.ad 784 ist ein Zusatzmittel zur Erzielung hoher FrUhfestigkeit von Mérteln
und Putzen. Zum Stoppen von Wassereinbrichen und Sickerstellen innerhalb
weniger Sekunden und zur Trockenlegung von wasserdurchdrungenen Fldchen.

Produktbeschreibung % ..r
_ BIr.
Mol

weber.ad 784 ist flUssiger, chloridfreier Erstarrungsbeschleuniger.

==l-.-|-l——. B

Zusammensetzung

Chloridfreie, beschleunigende Wirkstoffe
Produkteigenschaften
« chloridfrei

% - "weber -
- erhoht die FrUhfestigkeit Anwendungsgebiet

- steuerbarer Erstarrungsprozess - Erstarrungsbeschleuniger fir Putz und Mortel
« zum Stoppen von Wassereinbrichen

Technische Werte Produkteigenschaften

Dichte ca.1,3 kg/dm?

- . « chloridfrei
Konsistenz flussig v . . . .

- erhoht die Fruhfestigkeit
Qualitatssicherung Produktdetails
weber.ad 784 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle. « Farbe:
Rot

Untergrundvorbereitung - Lagerung:

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfdahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Anwendung: ca.1RT weber.ad 784 pro
2 RT Trockengemisch

« Wassereinbriche und Sickerstellen vor dem Abdichten moglichst zur Tiefe hin
erweitern, damit eine gute Haftfdhigkeit des Dichtungspfropfens vorhanden ist.

Verarbeitung

weber.ad 784 unverdUnnt, in das Sand-Zement-Gemisch im Verhdltnis 1: 2 RT
intensiv mischen. Bei starkem Wasserandrang Mischungsverhdltnis 1:1RT. Verpackungseinheiten
Dabei immer weber.ad 784 vorlegen. Die flussige Mischung erstarrt zUgig.
. . . .. . . . . . Gebinde Einheit VPE / Palette
Die weiche Mischung nach 1-3 Min. in die verbreiterte Sickerstelle einbringen.
. . . . Behldter 26 kg 24 Behdlter
AnschlieRend mit Kelle oder Brett eindricken.

Bei kleinen Sickerstellen hat sich das Streichverfahren bewdhrt. weber.ad 784
unverdinnt mit Quast oder Pinsel auf den gereinigten Untergrund auftragen.
Im Anschluss mit Sand-Zementgemisch abstreuen, danach wieder trdnkend
nachstreichen und abstreuen. Den Vorgang solange wiederholen, bis kein
Wasser nachdrdngt. Danach die durchgetrocknete Sand-Zement Abstreuung
mit Dichtungsschldmme Uberarbeiten.



weber.ad 785 Haftemulsion
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Universelle Baudispersion zur Herstellung von Haftbricken und zur Vergitung von Putzen,
Morteln, Estrichen

Anwendungsgebiet

Als Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsverbesserung von Putz- und Klebe-
mortel auf glattem Untergrund, z.B. Putz auf Mauerwerk, Estrich auf Beton.
Ferner zur Verbesserung von DUnn- und Mittelbettmértel, Herstellung nicht
staubender Verbundestriche, Erhdhung der Wasserundurchldssigkeit bei Putz
und Estrich, sowie zur Herstellung abriebfester Glattestriche. Zur Erhéhung der
Elastizitdt und Chemiekalienbestdndigkeit von Mérteln.

Produktbeschreibung

weber.ad 785 ist eine wdssrige, weichmacherfreie Kunststoffdispersion.

Zusammensetzung

Styrol-Butadien

- Primer oder Spritzbewurf zur Haftungsver- Produkteigenschaften
besserung von Putz- und Klebemoértel auf glattem
Untergrund

- Elastifizierung von Putz, Mauer- und Estrichmortel

« Herstellung abriebfester Glattestriche

Produkteigenschaften

- verbessert die Haftung
« erhoht die Biegezugfestigkeit
« vermeidet das Stauben

Produktdetails

- Auftragswerkzeug:

verbessert die Haftung

vermindert zu schnelles Austrocknen

erhoht die Biegezugfestigkeit

vermeidet das Stauben

verflussigende Wirkung

erhdht die Wasserundurchldssigkeit von Mérteln

verbessert die Elastizitdt von Morteln

erhoht die Chemikalienbesténdigkeit von Moérteln

pinsel, Rolle Qualitatssicherung
: Farle: weber.ad 785 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle.
Wei
* Durchtrocknungszeit: Untergrundvorbereitung
wie Zementmortel
+ Lagerung: » Der Untergrund muss sauber sowie 6l- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind
Bei trockener, kUhler, frostfreier Lagerung im zu entfernen.

original verschlossenen Gebinde ist das Material
min. 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

« Minderfeste Stellen, tiefere Verschmutzungen ausstemmen.

- Untergrund grundsdtzlich vorndssen. Pfitzenbildung vermeiden.

je nach Anwendung: ca.0,2-0,4 kg/m?
Gebinde Einheit VPE / Palette
Flasche 1kg 6 Stuck/Karton
Kanister 5 kg 90 Kanister
Kanister 10 kg 60 Behdlter
Kanister 30 kg 16 Behdlter
Fass 120 kg 3 Stuck

290 W
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weber.ad ' 785

Verarbeitung

Primer und Spritzbewurf:

Primer:

- weber.ad 785 - Zement-Schlédmme durch Zugabe von 0,75 Raum-
teilen Zement zu 1 Raumteil weber.ad 785 herstellen und grind-
lich in den Untergrund einbiUrsten.

Spritzbewurf:

« Trockenmischung aus Zement und Sand (Kérnung bis 4 mm) in
die AnmachflUssigkeit, bestehend aus weber.ad 785 und Wasser
(1: 2 bis 1: 4 Raumteile), einrUhren und spritzféhig einstellen.
Schldmme halbdeckend, warzenartig auftragen.

« Die Uberarbeitung des Spritzbewurfs mit Putz oder Kleber kann
erst nach Erhdrtung, nicht aber Iéinger als 2 Tage nach Auftrag,
ohne erneutes Vorndssen durchgefGhrt werden. - Die verguteten Mértel kdnnen nach 2 Tagen vorsichtig,

putz: nach 25 bis 28 Tagen voll belastet werden. Es sollte nur

gewaschener, lehmfreier Sand verwendet werden, wobei

die KorngréRe max. die Hdlfte der jeweils aufzubringenden

Schichtdicke betragen darf.

« Nass-in-nass auf den Primer bzw. nach Erhdrtung auf den
Spritzanwurf auftragen.
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Herstellung nicht staubender Verbundestriche:

- Eingefrorenes Material ist nach Auftauen bei Raumtempe-

- GieRfdhige Haftschldmme, bestehend aus 1 Raumteil weber.ad . .
ratur wieder verarbeitbar.

785, 0,75 Raumteilen Zement und 2 Raumteilen Sand warzen-

. - FUr weitere Anwendungen bitte anwendungstechnische
artig auftragen.

Beratung einholen.

Zuschlagstoffe und Zement mit 10 bis 25 % weber.ad 785, bezo-
gen auf das Zementgewicht, vermischen. Danach soviel Was-
ser zusetzen, bis eine gute Verarbeitungskonsistenz erreicht
ist. Der Verbrauch erhoéht sich bei dieser Anwendung um ca.
0,2 kg/m? und cm Schichtdicke. Verbundestrich frisch in frisch
auf den Primer auftragen.

Verbesserung von DUnn- und Mittelbettmortel:
« Der Zusatz von 1 RT weber.ad 785 zu 2 RT Wasser als Anmach-
flussigkeit verbessert die Haftung und Elastizitdt.

Erhohung der Wasserundurchldssigkeit bei Putz und Estrich:

Primer:

« weber.ad 785 — Zement-Schldmme durch Zugabe von 0,75 Raum-
teilen Zement zu 1 Raumteil weber.ad 785 herstellen und grind-
lich in den Untergrund einbursten.

« Die Dichtputz/Estrich Trockenmischung aus 1 Raumteil Zement
und 2 bis 3 Raumteilen Sand (Kérnung bis 4 mm) in Anmach-
flissigkeit, bestehend aus weber.ad 785 und Wasser (1: 2)
einrUhren und frisch in frisch auf den Primer auftragen.
Verbrauch: weber.ad 785 ca. 80 g/kg Trockenmértel.

Elastifizierung und Erh6hung der Chemikalienbestdndigkeit von

Putz-, Mauer- und Estrichmoértel:

« Ca. 25 % weber.ad 785, bezogen auf das Zementgewicht im
Anmachwasser, bewirkt eine Elastifizierung, Qualitdsverbesse-
rung des Mortels.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Dichte ca.1g/cm?®
Konsistenz dunnflUssig




weber.tec 790 BalkondiUnnbeschichtung

lungen

Beschichtungen /
-versiege

Anwendungsgebiet

weber.tec 790 dient zur Neubeschichtung von gut haftenden Altbeschichtungen,
sowie im Neubau bei leichter mechanischer Beanspruchung auf Fldchen im

St AuRenbereich, z.B. Balkonen, Terrassen, Laubengdngen usw.
| veobecnes o
i e hich Produktbeschreibung
weber.tec 790 ist ein 1-komponentiges, pigmentiertes Polyurethanharz mit
seidenmatter Oberfléche.
"weber
= Zusammensetzung
Polyurethanharz, Pigmente
Produkteigenschaften
Anwendungsgebiet . .
« einkomponentig

- als DUnnbeschichtung auf Altbeschichtungen

N M - flexibilisiert
- fur Balkone, Terrassen und Laubengdnge

- « hohe UV-Bestdndigkeit
Produkteigenschaften . . "
- wasserdampfdiffusionsfdhig
- hohe UV-Bestdandigkeit

- wasserdampfdiffusionsfahig * I6semittelhaltig

- flexibilisiert « vergilbungsfrei

Produktdetails Qualitgtssicherung

+ Auftragswerkzeug: weber.tec 790 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle.
Mohairrolle

* Farbe: Untergrundvorbereitung

ca. RAL 7032 (Kieselgrau)
- Durchtrocknungszeit: Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass der
ca.3-7 Tage Untergrund trocken und sauber, d.h. frei von allen als Trennmittel wirkenden

+ Lagerung: Substanzen ist, z.B. Ole, Fette und dergleichen.
Bei luftdichter, nicht unter +10 °C bis max. +20 °C

Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist

Der Uberschissige, nicht eingebundene Sand der vorhergehenden Schicht ist

das Material min. 8 Monate lagerfahig. vor Beginn der Arbeiten zu entfernen.
Verbrauch / Ergiebigkeit - Der feuchtlgkeltsgehalt des Untergrundes darf vor Auftrag der Grundierung
maximal 4 CM-% betragen.
je mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m?
- Die Betonfldche muss eine Mindesthaftzugfestigkeit von 1,5 N/mm? aufweisen.
Verpackungseinheiten « Gut haftende Reaktionsharzaltbeschichtungen sind bis zum ,WeiRbruch” anzu-
Gebinde Einheit VPE / Palette schleifen.
Eimer 6 kg 60 Eimer




Verarbeitung

Vorarbeiten:

- weber.tec 790 wird auf eine abgesandete (Kérnung 0,1 bis 0,5
mm) und erhdrtete porendichte Grundierung bzw. Kratzgrun-
dierung aus weber.prim 807 aufgebracht.

« Zur Erreichung einer Porendichtigkeit ist eine 2-fache Grundie-
rung empfohlen.

Mischen:

« Das Produkt wird verabeitungsfertig geliefert.

« Die Gebinde sind mit einer langsam laufenden Bohrmaschine
mit RUhrpaddel sorgfdltig aufzurUhren.

Verarbeitung:

« Die gut aufgerUhrte BalkondUnnbeschichtung wird in 2 Arbeits-

gdngen (Verbrauch ca. 0,8 kg je Arbeitsgang) auf die erhértete
Grundierung mittels Mohairrolle gleichmdRig aufgetragen.

« Die frische Schicht kann im Anschluss mit Farbchips abge-
streut, und nach Erhdrtung mit weber.tec 792 Balkonversiege-
lung abgerollt werden.

weber.tec 790

Allgemeine e

- Bei farbigen Beschichtungsmaterialien sind geringe Farb-
tonunterschiede, bedingt durch verschiedene Produktchar-
gen, unvermeidlich.

- Wenn auf eine einheitliche Farbgestaltung Wert gelegt
wird, sind abgegrenzte Arbeitsabschnitte mit derselben
Charge (s. Etikett) auszufuhren.
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« Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der
Taupunktemperatur liegen.

« Die relative Luftfeuchte muss wdhrend der Verarbeitung
mind. 50 %, max. 85 % betragen.

Besondere Hinweise

- Bei der Verarbeitung von I6semittelhaltigen Reaktionshar-
zen ist zu beachten, dass wdhrend der Verarbeitung und
Trocknung fUr gute BelUftung, d.h. mehrfachen Luftwech-
sel, gesorgt wird.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke

0,8 mm —1,5 mm

Aushdrtezeit

max. 7 Tage, begehbar nach 24 h, vollbelastbar nach 7 Tagen

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur

Dichte ca.1,6 g/cm?
Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl () ca. 6000
Reinigung weber.sys 992
Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen ca.20h




weber.tec 791 Balkonbeschichtung
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Beschichtungen /
-versiege

Anwendungsgebiet

i ) weber.tec 791 dient als Beschichtung von Beton oder ZementestrichflGchen im

l*i.i | 1 AuRenbereich, z.B. Balkone, Terrassen und Laubengdnge.
wrwrw g wrker de .
Produktbeschreibung
T
Btimbrschit g webertec 791 ist ein 2-komponentiges, pigmentiertes Polyurethanharz mit seiden-

matter Oberfldche.

Zusammensetzung

Aliphatisches Polyurethanharz, Pigmente, FUllstoffe

Produkteigenschaften

"weber
. + flexibilisi
Anwendungsgebiet exibilisiert

« vergilbungsfrei
- als Beschichtung fir Betonfldchen L
- fUr Balkone, Terrassen und Laubengdnge * hohe UV-Bestdndigkeit

Produkteigenschaften " 16semittelfrei

. - hohe Alterungsbestédndigkeit
- hohe UV-Bestdandigkeit

+ flexibilisiert Qualitdtssicherung
» hohe Alterungsbestdndigkeit

Produktdetails

. Auftragswerkzeug: Untergrundvorbereitung
Zahnspachtel

webertec 791 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.

 Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass der

" Farbe: . Untergrund trocken und sauber, d.h. frei von allen als Trennmittel wirkenden
ca. RAL 7032 (Kieselgrau) ) L .

+ Lagerung: Substanzen ist, z.B. Ole, Fette und dergleichen.
Bei gut verschlossener, nicht unter +10 °C bis « Der Uberschissige, nicht eingebundene Sand der vorhergehenden Schicht ist
max. +20 °C Lagerung im original verschlossenen vor Beginn der Arbeiten zu entfernen.

Gebinde ist das Material min. 18 Monate lagerfdhig. . . .
° ° - Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes darf vor Auftrag der Grundierung

Verbrauch / Ergiebigkeit maximal 4 CM-% betragen.

jelmmischichidicke; ca. 1,5 kg/m? - Die Betonfldche muss eine Mindesthaftzugfestigkeit von 1,5 N/mm? aufweisen.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

2-Komponentengebinde 10 kg 42 DG




weber.tec 791

Verarbeitung

Vorarbeiten:

- weber.tec 791 Balkonbeschichtung PU wird auf eine abgesandete
(Kérnung 0,1 bis 0,5 mm) und erhdértete 2-fache Grundierung
bzw. Kratzgrundierung aus weber.prim 807 aufgebracht.

Mischen:

webertec 791 Balkonbeschichtung PU wird in 2 Komponenten

(Komponente A = Harz und Komponente B = Hérter) abge-

stimmten Mischungsverhdltnis geliefert.

Das Material wird durch intensives maschinelles Mischen
hergestellt. Hierzu wird die Komponente B restlos in die vor-
her aufgerUhrte Komponente A entleert.

Sofort im Anschluss daran erfolgt das grundliche Zusammen- Allgemeine Hinweise

mischen mit einem langsam laufenden Elektrorihrer (z.B. - Bei farbigen Beschichtungsmaterialien sind geringe Farbto-
Bohrmaschine mit RUhrpaddel), bis die Mischung homogen, nunterschiede, bedingt durch verschiedene Produkt-
schlierenfrei (auch im Rand- und Bodenbereich) ist. Die Misch- chargen, unvermeidlich.

zeit betrdgt mindestens 2 Minuten. Danach Material umtopfen

« Wenn auf eine einheitliche Farbgestaltung Wert gelegt wird,
und nochmal kurz aufrihren.

sind abgegrenzte Arbeitsabschnitte mit derselben Charge
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Verarbeitung: (s. Etikett) auszufUhren.

+ Das angemischte Material wird auf die abgesandete, ausge- - webertec 791 Balkonbeschichtung PU zeigt aufgrund ihrer
hdrtete und abgefegte Grundierung gegossen und mittels Rezeptur eine sehr geringe Farbtondnderung bei Bewitte-
Zahnspachtel o.d. gleichmdRig aufgetragen. rung.

« Zur EntlUftung und Nivellierung ist mit der Stachelwalze im - Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
Kreuzgang intensiv nachzuarbeiten. +23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von

« In den Anschlussbereichen (Wand, Brustung etc.,, ca.15 cm 50 %.
hoch) kann eine Armierung aus Glasseidengewebe eingear- - Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der Tau-
beitet werden. punktemperatur liegen.

- Auf geneigten bzw. senkrechten Fldchen ist die Beschichtungs- - Die relative Luftfeuchte sollte max. 60 % betragen.

masse mit Stellmittel spachtelfdhig einzustellen. - Das Material ist nach frihestens 7 Stunden und max.

« Die frische Schicht kann im Anschluss mit Farbchips abge- 12 Stunden Uberarbeitbar.
streut, und nach Erhartung mit webertec 792 Balkonversiegelung

abgerollt werden Besondere Hinweise

Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke 2mm -3 mm

Aushdrtezeit max. 7 Tage, begehbar nach 24 h, vollbelastbar nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C Luft- und Untergrundtemperatur

Dichte ca.l4 g/cm?

Shorehdrte A 85

Verarbeitungszeit ca. 60 Min. bei +20 °C

Reinigung weber.sys 992

Wartezeit zwischen zwei Auftrdgen min.7 h

Mischungsverhdltnis Komp. A : Komp. B: 80 : 20

Uberarbeitbar nach fUhestens nach 7 h




weber.tec 792 Balkonversiegelung
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Anwendungsgebiet

—_— ] Versiegelung von abgechipten Beschichtungsfldchen im AuRenbereich, z.B.
- Balkone, Terrassen, Laubengdnge usw.
e e A F
‘ [ wenerass e ] Produktbeschreibung
Balionversieghog webertec 792 ist ein 1-komponentiges, feuchtigkeitshdrtendes Polyurethanharz

mit seidenmatter Oberfldche.

Produkteigenschaften

"weber
_  flexibilisiert

« hohe UV-Bestdndigkeit

- wasserdampfdiffusionsféhig

Anwendungsgebiet - l16semittelhaltig

- fUr Balkone, Terrassen und Laubengénge + transparent
Produkteigenschaften Qualitdtssicherung
* hohe UV-Bestdndigkeit webertec 792 unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle.

- flexibilisiert
- wasserdampfdiffusionsfahig

Produktdetails

» Auftragswerkzeug:
Rolle

 Farbe:
Transparent

» Lagerung:
Bei luftdichter, nicht unter +10 °C bis max. +20 °C
Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist
das Material min. 8 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei 0,2 mm Schichtdicke: ca. 0,2 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit

Dose 1,5 kg




Verarbeitung

Vorarbeiten:

« Die zu versiegelnde Oberfldche muss trocken, sauber, frei von
haftungsmindernden Substanzen, z.B. Ole und Fette sowie
staubfrei sein.

Mischen:

- webertec 792 wird verarbeitungsfertig geliefert.

« Die Gebinde sind mit einer langsam laufenden Bohrmaschine
mit RUhrpaddel sorgfdltig aufzurUhren.

Verarbeitung:

Das gut aufgerUhrte Material wird als Versiegelung auf die
erhdrtete und mit Farbchips abgestreute Beschichtung
webertec 790 bzw. webertec 791 in einem Arbeitsgang
gleichmdRig mittels kurzflooriger Rolle aufgetragen.

I

weber.tec 792

Allgemeine Hinweise

- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

« Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C Uber der Tau-
punktemperatur liegen.
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- Die relative Luftfeuchte muR wdhrend der Verarbeitung
mind. 50 %, max. 85 % betragen.

Besondere Hinweise

+ Bei der Verarbeitung von I6semittelhaltigen Reaktionshar-
zen ist zu beachten, dass wdhrend der Verarbeitung und
Trocknung fUr gute BelUftung, d.h. mehrfachen Luftwechsel,
gesorgt wird.

« Inhaltsstoffe aus organischen Substanzen und Chemikalien
gegen die das Material besténdig ist (z.B. Blétter, Tee, Des-
infektionsmittel), kdnnen zu Farbtonverdnderungen in der
Beschichtung fUhren. Die Funktionionsfdhigkeit wird durch
diese optische Verdnderung nicht beeinflusst.

« Nicht mit anderen Baustoffen mischen.

Technische Werte

Auftragsdicke

ca.0,15 mm - 0,2 mm

Aushdrtezeit

max. 7 Tage, begehbar nach 24 h, vollbelastbar nach 7 Tagen

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur

Dichte ca.1g/cm?
Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl () ca. 6000
Reinigung weber.sys 992
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Universelles Reaktionsharzbindemittel zur Herstellung von
Reaktionsharzmértel/-beton, Haftbricken und Kleber

— : Anwendungsgebiet

1;‘. i erecirandel ';' webertec 793 eignet sich als Bindemittel fir Reaktionsharzmértel sowie als Haft-
\"m i bricke und Kleber
UnbvwruaHiasinars

Produktbeschreibung

webertec 793 ist ein 2-komponentiges, transparentes Reaktionsharz auf Epoxid-

harzbasis.
“weher :
t=" Zusammensetzung
— { Epoxidharz
Ctrm e Produkteigenschaften

« EMICODE EC 1°YS: sehr emissionsarm
Anwendungsgebiet

« total solid
- als Bindemittel zur Herstellung von
Reaktionsharzmérteln
+ alsKleber » ausgezeichnete Haftung auf Beton und Estrich
+ als Reaktionsharzhaftbricke « innen und auRen

Produkteigenschaften - bestdndig gegen zahlreiche verdUnnte Sduren und Laugen

« hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit

+ sehr gute Haftung - bestdndig gegen tierische und pflanzliche Ole und Fette
- hohe Druck-, Biegezug- und Haftzugfestigkeit
- hohe Besténdigkeit Qualitétssicherung
Produktdetails webertec 793 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle.
*+ Farbe: .
Untergrundvorbereitung

Transparent

+ Lagerung: « Die Untergrinde missen ausreichend tragfdhig, sauber, trocken, formbestdndig

Bei trockener Lagerung im original verschlossenen und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblétternde Mértel-
Gebinde ist das Material min. 24 Monate lagerfahig. und Anstrichreste, sind sorgféltig zu entfernen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Haftbricke: ca. 400-700 g/m?

als Reaktionsharzmortel bei ca. 2,9 kg/m?
1RT Harz : 4 RT Sand bei
10 mm Schichtdicke:

Verpackungseinheiten

Als Vorbehandlungsverfahren eignen sich Frdsen, Kugelstrahlen, etc.

Gebinde Einheit VPE / Palette
2-Komponentengebinde 1kg 9 Stuck/Karton
2-Komponentengebinde 3kg 56 Stuck
2-Komponentengebinde 8 kg 45 StUck




Verarbeitung

Mischen

Bei 2-Komponenten-Reaktionsharzen ist die Menge der Kompo-
nente B auf die Komponente A abgestimmt. Teilmengen sollten
mdglichst nicht entnommen werden.

Komponente B restlos in Komponente A entleeren.

Das Mischen erfolgt im Behdlter der Komponente A mit langsam
laufender Bohrmaschine und aufgesetztem RUhrpaddel Nr. 8.
Rand und Bodenbereiche miterfassen, Mischzeit ca. 2 Min. bis
zur Erzielung einer homogenen, schlierenfreien Masse.

Zur Verhinderung von Restanhaftungen der Komponente B
etwas angerUhrtes Material umfullen kurz durchrUhren und
danach wieder zurick fUllen. Dann nochmals rGhren.

Reaktionsharzmortel .
« Trockenen Quarzsand im Verhdltnis 1 RT Harz : 4 RT Sand
mischen, Schichtdicke 6 mm bis 20 mm.

+ Wegen der Zdhigkeit des Materials sind Zwangsmischer
empfehlenswert.

» Nach Auftrag des Mértels auf entsprechende Schichtdicke
abziehen und gldtten.

Reparatur schadhafter B6den
« Grundieren mit weber.prim 807

< Haftbricke mit webertec 793 aufbringen und frisch-in-frisch
Mortel aus 1 RT webertec 793 und 3 bis 5 RT Quarzsand aufbrin-
gen. Bei Auftragdicken/Vertiefungen bis 2 cm Kérnung:
0 bis 4 mm, Uber 2 cm Kérnung: O bis 8 mm wdhlen.

Allgemeine Hinweise

weber.tec 793

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von
+23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von
50 %.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten
beschleunigen, niedrigere Temperaturen und hohere Luft-
feuchtigkeiten verzogern den Reaktionsverlauf.
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Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit weber.sys 992 reini-
gen.

Reaktionsharzkunststoffe bedingen eine Betondruckfestig-
keit von mind. 30 N/mm? und eine Oberfldchenzugfestigkeit
von gréRer/gleich 1,5 N/mm?. Die Betonfeuchte muss kleiner
4 Gew.-% sein. Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C
Uber der Taupunkttemperatur liegen.

Die Verarbeitungszeit ist temperatur- und gebindegréRen-
abhdngig. GréRere Gebinde und hohere Temperaturen
verkUrzen die Verarbeitungszeit.

Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.

Bei gas- und wasserdichten Beschichtungen sind Ablésun-
gen infolge Dampfdruck und Frost-Tausalzschdden nicht
vollstdndig auszuschlieRen.

Technische Werte

Auftragswerkzeug

Pinsel, Rolle, Spachtel

Verarbeitungstemperatur

+15 °C bis +30 °C

Aushdrtezeit ca.l2h
Baustoffklasse EflI-EN 13501-1
Verarbeitungszeit ca. 35 Min.
Begehbarkeit nach ca. 24 h
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ca. 50.000

Mischungsverhdltnis

Komp A : Komp B =73 : 27

Dichte

ca. 1] kg/dm?

EMICODE

EC] PUs




weber.tec 794
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lungen

Beschichtungen /
-versiege

EP-Grundierung

Epoxidharzgrundierung zur Untergrundverfestigung, als Feuchtesperre, zur Rissverfillung

und als Mortelbindemittel

Anwendungsgebiet

- Systemgrundierung fur Industrieboden-
beschichtungen

- als Dampfbremse unter Spachtelmassen

- fUr die kraftschlUssige Risseverfillung

Produkteigenschaften

- sehr wirtschaftlich bei groRen Fldchen
- hohe Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
- verfestigt mineralische Untergrinde

Produktdetails

- Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonnen-
einstrahlung geschutzter Lagerung in dicht ver-
schlossenen Originalgebinden nicht unter +10 °C
ist das Material bis zu 24 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Grundierung, > 300,0 g/m? bis < 500,0 g/m?
je Arbeitsgang:

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
2-Komponentengebinde 10 kg 30 Stuck

Anwendungsgebiet

Grundierung, Verfestigung von Beton- und Estrichfldchen und Absperrung gegen
Feuchtigkeit. Als wasserfreie Grundierung auf feuchtigkeitsempfindlichen Unter-
grinden bestens geeignet. Zum VergieRen von Rissen und Arbeitsfugen in Estri-
chen und Beton.

Produktbeschreibung

weber.tec 794 ist ein werksmdRig hergestelltes 2-komponentiges, transparentes
Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.

Produkteigenschaften
- breites Anwendungsspektrum
« sehr wirtschaftlich bei groRen Fldchen
» Untergrundrestfeuchte bis 4 CM-% bei Beton und Zementestrich
- verfestigt saugfdhige mineralische Untergrinde
- sehr gute Chemikalienbestdndigkeit
« innen und aulRen

- total solid (EP-Zubereitung nach Prifverfahren Deutsche Bauchemie)

Qualitgtssicherung

weber.tec 794 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.

Untergrinde

« Zementestrich

« Beton

« Calciumsulfatestrich
» Magnesiaestrich

« Steinholzestrich

« Gussasphalt

« Magnesiaestrich

* Fliesen

« Spanplatten

Andere Untergrinde missen im Einzelfall bewertet werden.

Untergrundvorbereitung

- Die Untergrinde missen ausreichend tragfdhig, staubfrei, trocken, 61- und fett-
frei, formbestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder
abbldtternde Mortel- und Anstrichreste, sind sorgfdltig zu entfernen.



weber.tec 794

Verarbeitung

Mischen:

Die A- und B-Komponente sind aufeinander abgestimmt.
B-Komponente restlos in A-Komponente entleeren und mit
langsam laufender Bohrmaschine und RUhrpaddel Nr. 8 in ca.
2 Minuten schlierenfrei vermischen. Umtopfen und erneut rih-
ren. Teilmengen sollten méglichst nicht entnommen werden.

Verarbeitung als Grundierung:

« Das gemischte Produkt auf den vorbereiteten Untergrund
ausgieRen, mit dem Moosgummischieber ca. 300-500 g/m?
verteilen und mit einer Rolle abrollen.

« Materialansammlungen vermeiden. Die frische Grundierung
ist gleichmdRig mit ca. 1,5-2,5 kg/m? weber.sys Hartquarz
0,7-1,2 mm abzustreuen.

Allgemeine Hinweise

BEB-Merkbldtter ,Industriebéden aus Reaktionsharz”

- Als Dampfbremse gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit KH-0/U, KH-1 bis KH-5 und KH-0/S beachten.
zundchst ca. 500 bis 600 g/m?2 Harz mit fallenden Temperatu- Anwendungstipp beachten: ,Wie werden Reaktionsharze
ren aufbringen — keine Absandung. Sobald die Fldche begeh- richtig gemischt und verarbeitet?”
bar (nach max. 36 Std) zweiten Arbeitsgang mit ca. 400 bis
500 g/m2 aufbringen und mit ca. 3 kg/m?2 weber.sys Hartquarz
0,7-1,2 mm absanden.
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Die Grundierungen muissen mit fallenden Temperaturen
aufgebracht werden.

Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit, Verbrauch und ggf.

« Vor dem ndchsten Uberarbeitungsschritt muss sichergestellt Fullgrad sind temperaturabhdngig und beziehen sich auf

sein, dass die Grundierung ausreichend erhdrtet, trocken und +20 °C.
sauber ist und der UberschUssige, nicht eingebundene Ab-
streusand abgekehrt bzw. abgesaugt ist.

Relative Luftfeuchte wdhrend und bis 24 Stunden nach der
Verarbeitung < 75 %.

Untergrund muss bei Reaktionsharzbeschichtungen gegen
aufsteigende Feuchtigkeit durch eine Abdichtung geschitzt
sein.

Durch Feuchtigkeit (Taupunkt) kann eine WeiRverférbung
der Oberflache auftreten, die fUr nachfolgende Beschich-
tungen grundsdtzlich entfernt werden muss.

Besondere Hinweise

Porige Untergrinde und LP-Betone kénnen zu Blasen und
Kanulen in der Beschichtung fuhren.

Reaktionsharzkunststoffe bedingen eine Betondruckfestig-
keit von mind. 30 N/mm? und eine Oberflachenzugfestigkeit
von gréRer/gleich 1,5 N/mm?. Die Betonfeuchte muss kleiner
4 Gew.-% sein. Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C
Uber der Taupunkttemperatur liegen.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit weber.sys 992 reinigen.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca.8h

Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +45 °C

Dichte ca. 11 kg/dm?

Verarbeitungszeit >15 Min. bis 60 Min. Hohere Temperaturen verkirzen,

niedrige Temperaturen verldngern diese Zeiten.

Mischungsverhdltnis A:B=2:1




weber.tec 795 EP-Versiegelung SE

lungen

Beschichtungen /
-versiege

Anwendungsgebiet

Mit webertec 795 werden mineralische Untergrinde (Beton, Estriche) mit leichter
mechanischer und chemischer Beanspruchung versiegelt. Beispielsweise Keller,
ArchivrGume, Flure und Industriebodenfldchen mit Anforderungen an die farb-
liche Gestaltung oder Uberarbeitung von Altbeschichtungen auf Epoxidharzbasis
mit einem ,Pflegeanstrich”. Mit Zulassung fUr sensible Aufenthaltsrdume.

Produktbeschreibung

webertec 795 ist ein werksmdRig hergestelltes, 2-komponentiges, wasseremul-
giertes Epoxidharz.

Produkteigenschaften

d bi - EMICODE EC 1°"* R: sehr emissionsarm
Anwendungsgebiet :
+ erfollt das AgBB-Schema im Syster

- Versiegelung von Industrie- und
GewerbefuRbdden
« fur leichte mechanische Belastung + trocknet seidengldnzend auf

Produkteigenschaften * geruchsarm

- trocknet seidengldnzend auf * schnelle Aushartung

« leicht verarbeitbar

+ EMICODE EC 1°“s R: sehr emissionsarm * hoher Festkorpergehalt
« Verarbeitungsende ist erkennbar - ergibt schéne Oberfléchen
- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-156.605-804
> (TR i Qualitétssicherung
Standardfarbton schnell verfigbar:
ca.RAL 7032, kieselgrau, Art.Nr.: 278175 webertec 795 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung
Weitere Standardfarben: und EigenUberwachung.
ca. RAL 1001, 1015, 3009, 5014, 6011, 7001, 7015, 7023,
7030, 7032, 7035, 7040; Andere Farbténe auf Untergrt’.‘mde
Anfrage
- Lagerung: Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich, Gussasphalt,
Bei trockener, vor Frost geschitzter Lagerung ist alte, gut haftende Epoxidharzbeschichtungen

das Material bis zu 12 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit Untergrundvorbereitung

je Arbeitsgang: ca. 250-350 g/m? Die Untergrinde missen ausreichend tragféhig, sauber, trocken, formbestdndig
und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abbldtternde Mortel-

Verpackungseinheiten und Anstrichreste, sind sorgféltig zu entfernen.

Gebinds EiOhoIERVEE/jRalslte Bei aufsteigender Feuchtigkeit sind geeignete AbdichtungsmaRnahmen nach
2-Komponentengebinde 10 kg 30 Stuck DIN 18533, WI-E, vorzunehmen.

Magnesia- und Anhydritestriche sind nicht feuchtigkeitsbestdndig; Ausgleichs-
feuchte abwarten. Bei rickseitiger Feuchte kénnen auch bei dunnen Deckauftra-
gen Blasen, Ablésungen oder Beschddigung des Estriches selbst drohen.

Festhaftende EP-Altbeldge intensiv bis zum WeiRbruch anschleifen oder strah-
len. Im Zweifelsfalle Probefldche anlegen.

Eqgalisierung leichter Rautiefen und Strahlspuren, durch mit ca. 15 bis 20 %
Quarzmehl gefilltes Kratzspachtelmaterial.



Verarbeitung

Mischen:

Die A- und B-Komponente sind aufeinander abgestimmit.
A-Komponente restlos in B-Komponente entleeren und mit
langsam laufender Bohrmaschine und weber.sys RUhrpaddel
Nr. 8 ca. 2 Minuten schlierenfrei vermischen. Umtopfen und
erneut rUhren. Méglichst keine Teilmengen entnehmen.

Verarbeitung:

Bei normal saugenden Untergrinden ersten Arbeitsgang mit
ca. 5 bis 10 % Wasser verdinnen, die weiteren Arbeitsgdnge
werden unverdUnnt aufgebracht. Auf nicht saugféhigen Ober-
flaichen wie Altbeschichtungen oder Gussasphalt unverdunnt
verarbeiten.

Bei stark saugfdhigen Untergrinden vorab mit weber.floor 4725
EP-Imprdgnierung SE grundieren. Verbrauch ca. 150 g/m2

Material auf den vorbereiteten Untergrund ausgieRRen, mit dem
Moosgummischieber verteilen und gleichmdRig mit einer fest
angedrickten, fusselfreien Rolle abrollen. Immer ,frisch in frisch”
arbeiten und auf eine optimale Verteilung achten.

Ein gleichmdRiger Materialauftrag fUhrt zu einem einheitlichen
Glanzgrad und vermeidet Schattierungen.

Wdhrend Verarbeitung und Trocknung fUr mehrfachen Luft-
wechsel sorgen um Reaktions- und Durchtrocknungsstérungen
(Glanzgrad- und Hérteunterschiede) zu vermeiden.

weber.tec 795

Allgemeine Hinweise

BEB-Merkbldtter ,Industriebdden aus Reaktionsharz”
KH-0/U, KH-1 bis KH-5 und KH-O/S beachten.
Anwendungstipp beachten: ,Wie werden Reaktionsharze
richtig gemischt und verarbeitet?”
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Zusammenhdngende Fldchen immer mit derselben Charge
(s. Etikett) ausfUhren.

Relative Luftfeuchte wahrend und bis 24 Stunden nach der
Verarbeitung < 75 %.

Epoxidharze sind unter UV- und Witterungseinflissen nicht
daverhaft farbtonstabil und neigen durch eine beschleunigte
Alterung zum Kreiden.

Das Aufbringen einer zusdtzlichen VerschleiRschicht bei
glatten Beschichtungen/Versiegelungen mittels Einpflege
auf Wachs-Dispersionsbasis ist empfohlen.

Besondere Hinweise

« Nach Ende der o.9. Verarbeitungszeit Produkt wegen magli-
cher Aushdrtungsstérungen nicht mehr weiter verwenden.

« Bei jeder Arbeitsunterbrechung sind die Arbeitsgerdte mit
Wasser zu reinigen.

« FUr farblose Imprédgnierungen wird das Produkt weber.floor
4725 Imprdgnierung SE empfohlen.

Technische Werte

Aushdrtezeit

ca.18h

Verarbeitungstemperatur

+10 °C bis +30 °C

Baustoffklasse Efl
Dichte ca.1,3 kg/dm?
Konsistenz flussig

Verarbeitungszeit

ca. 65 Min. bis 70 Min. bei +20 °C, hohere Temperaturen verkUrzen,
niedrigere verldngern diese Zeit

Reinigung

im frischen Zustand mit Wasser

Mischungsverhdltnis

nach Gewicht A:B=1:5




weber.tec 796

-

lungen

Beschichtungen /
-versiege

Anwendungsgebiet

- Beschichtung von Industriebdden
- glatte oder rutschsichere Ausfihrung
- als Dunnbeschichtung auf Altbeschichtungen

Produkteigenschaften

« dekorative Optik
- universell einsetzbar

Produktdetails

- Standardfarbton schnell verfigbar:

ca. RAL 7032, kieselgrau, Art.Nr. 278173

Weitere Standardfarben:

ca. RAL 1001, 1015, 3009, 5014, 6011, 7001, 7015, 7023,
7030, 7032, 7035, 7040;

Andere Farbténe auf Anfrage

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonnen-
einstrahlung geschuitzter Lagerung in dicht ver-
schlossenen Originalgebinden nicht unter +10 °C
ist das Material bis zu 12 Monate lagerféahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kombigebinde 12 kg 30 Stiuck

EP-Beschichtung SE

Anwendungsgebiet

Beschichtung von Bodenflédchen aus Beton oder Zementestrich, wie z.B. mecha-
nisch beanspruchte Fldachen in Industrie und Gewerbe, auch in sogenannten Auf-
enthaltsrdumen. Es kdnnen glatte Beschichtungen ab 1,5 mm und auch griffige
Beschichtungen hergestellt werden. Einsatz sowohl als Kopfversiegelung auf mit
Quarzsand abgestreuten Beschichtungsoberfldchen oder zur Uberarbeitung alter
Beschichtungen auf Epoxidharzbasis.

Produktbeschreibung
webertec 796 ist ein werksmdRig hergestelltes 2-komponentiges Reaktionsharz
auf Epoxidharzbasis.

Produkteigenschaften

« erfUllt das AgBB-Schema im System

- universell einsetzbares Epoxidharz

- selbstverlaufend

« Uber 2 mm mit Quarzsand fUllbar

« flussigkeitsdicht

« viele RAL-Farbténe machbar

« total solid (EP-Zubereitung nach Prifverfahren Deutsche Bauchemie)
< mit bauaufsichtlicher Zulassung Z- 156.605-818

Qualitatssicherung

webertec 796 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.

Untergrinde
Zementestrich, Beton, abgesandete Epoxidharzschichten.

Andere Untergrinde mussen im Einzelfall bewertet werden.

Untergrundvorbereitung

Reaktionsharzbeschichtungen setzen einen ebenen, tragfdhigen und gleichmda-
Rig grundierten Untergrund voraus. Dazu Technisches Merkblatt der Grundie-
rung beachten.

Die Beschichtung wird auf eine abgesandete und erhdrtete Grundierung bzw.
Kratzspachtelung aus weber.tec 794, in Aufenthaltsrdumen aus weber.prim 807,
aufgebracht. Einzelheiten zum Untergrund und zur Untergrundvorbereitung sind
dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.

Die Temperatur des jeweiligen Untergrundes muss mind. 3 °C Uber der herrschen-
den Taupunkttemperatur liegen.

Festhaftende EP-Altbeldge intensiv bis zum WeiRbruch anschleifen oder strahlen.
Im Zweifelsfalle Probefldche anlegen.



weber.tec 796

Verarbeitung
Mischen:

- Anwendungstipp beachten: ,Verarbeitung von Reaktionsharz-
produkten”.

« Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit weber.sys 992 reinigen.

Verarbeitung als Verlaufsbeschichtung:

Beschichtungsmaterial auf die ausgehdértete Grundierung
gieRen und in der vorgesehenen Schichtdicke mittels zahn-
rakel verteilen. Immer frisch in frisch arbeiten um Ansdtze zu
vermeiden.

FUr ungefUllte Beschichtung Zahnleiste Nrl, fUr gefulite Beschich-

tung Zahnleiste 48 verwenden. Von der Verwendung von Stift- Aligemeine Hinweise

rakeln raten wir ab.

Bei Industriebodenbeschichtungsarbeiten auf Reaktions-
harzbasis sind die Merkbldtter des Bundesverbandes
Estrich und Belag (BEB) ,Industriebéden aus Reaktionsharz”
KH-0/U, KH-1 bis KH-5 und KH-0O/S zu beachten.

Anwendungstipp beachten: ,Wie werden Reaktionsharze
richtig gemischt und verarbeitet?”

Die Oberfldche ist um 5 bis 10 Minuten zeitversetzt mit einer
Stachelwalze abzustacheln.

Verbrauch der ungefiliten Beschichtung: ca. 2,5-3,0 kg/m? bei
2 mm, bei FUllgrad 1: 0,5 Gewichtsteile: ca. 1,7 kg/m2 und mm
Schichtdicke.
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Verarbeitung als Einstreubelag:

Zusammenhdngende Fldchen immer mit derselben Charge
FUr eine griffige Beschichtung wird der frische Verlaufmoértel (s. Etikett) ausfohren.

nach dem Abstacheln vollsatt mit weber.sys Hartquarz 0,7-1,2
mm, abgestreut. Alternativ kdnnen auch andere Einstreustoffe,
wie z.B Korrund oder Colorquarz in mindestens mittelfeiner
Kérnung (> 0,5 mm) verwendet werden.

Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit, Verbrauch und ggf. FUll-
grad sind temperaturabhdngig und beziehen sich auf +20 °C.
Relative Luftfeuchte wéhrend und bis 24 Stunden nach der
Verarbeitung < 75 %.

Die abgestreute Beschichtungsoberfldche muss begehbar
sein, sodass beim Begehen der Oberfldche keine FuRabdricke
auftreten. Uberschissiges, nicht eingebundenes Abstreugut ist
zu entfernen.

Epoxidharze sind unter UV- und Witterungseinflissen nicht
dauerhaft farbtonstabil und neigen durch eine beschleunig-
te Alterung zum Kreiden.

Fachgerechte Reinigung und Pflege wirken sich positv auf
die Lebensdauer von Versiegelungen und Beschichtungen
aus.

Verarbeitung als Kopfversiegelung:

« UngefUlltes Material auf die abgestreute Beschichtungsober-
flache gieRen und mit einem Gummischieber o0.d. gleichmdaRig
verteilen und scharf Uber die Spitzen abziehen. AbschlieRend
mit der Rolle im Kreuzgang egalisieren.

Das Aufbringen einer zusdtzlichen VerschleiRschicht bei
glatten Beschichtungen/Versiegelungen mittels Einpflege

. auf Wachs-Dispersionsbasis ist empfohlen.
« Verbrauch als Kopfversiegelung hédngt von der Untergrund-

beschaffenheit bzw. von der Abstreukérnung ab, bei Kérnung

0,7-1,2 mm, ca. 0,9-1,0 kg/m?. « Porige Untergrinde und LP-Betone kénnen zu Blasen und

Nachbehandlung: Kanulen in der Beschichtung fUhren.
« Innerhalb der ersten 7 Tage Wasserbelastung der Beschichtung « Als Kopfversiegelung oder Schichtdicken bis 2,0 mm Material
vermeiden. ungefUllt verarbeiten.

« Ab ca. 2,0 mm mit bis zu 0,5 Masseteilen weber.floor 4935
Fillsand 0,1-0,4 mm fUllen.

 GefUllte Mischungen sind prinzipiell etwas ldnger verarbeit-
bar.

- Die VerschleiRklasse AR der CE-Kennzeichnung bezieht sich
auf den glatten, nicht abgestreuten Belag.

Technische Werte

Aushdrtezeit ca.18 h bei ca. +20 °C

Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +30 °C

Baustoffklasse Efl

Dichte ca. 1,4 kg/dm?

Konsistenz flussig

Verarbeitungszeit ca. 35 min. bei +20 °C ungefullt, héhere Temperaturen verkiUrzen,

niedrigere verldngern diese Zeiten

Mischungsverhdltnis nach Gewicht A:B=5:1




Maverwerkstabelle

Maverwerkstabelle

Wadrmeleitzahl

AuRenwand-Maverwerk Rohdichte S AuRenwand-Mauverwerk
& er yvan bestehend aus
bestehend aus kg/m W/(m-K) u
Kalksandsteine nach DIN 106-1und -2 1000 0,50 Hohlblécke aus Leichtbeton (Hbl)
und 1200 0,56 nach DIN 18151 mit porigen Zuschldgen
Kalksandplansteine nach DIN 106-1/A 1400 0,70 nach DIN 4226-2
1600 0,79 ohne Quarzsandzusatz*
1800 0,99
2000 110
2200 1,30
Vollziegel, Hochlochziegel 1200 0,50
Vollklinker, Hochlochklinker, 1400 0,58 Volisteine (V) aus Leichtbeton
Keramikklinker 1600 0,68 nach DIN 18151
1800 0,81
2000 0,96
2200 1,20
Leichthochlochziegel TE 700 0,16
nach DIN 105 800 0,18
900 0,21
Leichthochlochziegel W 700 0,30
nach DIN105-2 800 0,33 Vollblécke aus Leichtbeton (Vbl)
900 0,36 nach DIN18152
1000 0,39

(auRer Vollblécke aus Naturbims und
aus Blahton)

Leichthochlochziegel mit Lochung A 700 0,36
und Lochung B nach DIN105-2 800 0,39
900 0,42
1000 0,45
Porenbeton-Blocksteine PB 400 0,20
nach DIN 4165 450 0,21
500 0,22
550 0,23 Vollblécke S-W aus Naturbims
600 0,24
650 0,25
700 0,27
800 0,29
Vollblécke S-W aus Naturbims
aus Bldahton oder aus einem Gemisch
Porenbeton-Plansteine PP 350 0,14 aus Bldhton und Naturbims
nach DIN 4165 400 0,15
450 0,16
<Y R/ Huittensteine nach DIN 398
550 0,18
600 0,20
650 0,21
700 0,23
800 0,27

* bei Zusatz von Quarzsand erhéht sich die
Genormte Wandbaustoffe Wadrmeleitfahigkeit um 20 %.




Rohdichte Wadrmeleitzahl

Warmeleitzahl

AuRenwand-Maverwerk Rohdichte

der Wand
kg/m W/(m-K)
500 0,29
600 0,32
700 0,35
800 0,39
900 0,44
100 0,49
1200 0,60
1400 0,73
500 0,32
600 0,34
700 0,37
800 0,40
900 0,43
100 0,46
1200 0,54
1400 0,63
1600 0,74
1800 0,87
2000 0,99
500 0,29
600 0,32
700 0,35
800 0,39
900 0,43
100 0,46
1200 0,54
1400 0,63
1600 0,74
1800 0,87
2000 0,99
500 0,22
600 0,24
700 0,28
800 0,31
500 0,24
600 0,26
700 0,30
800 0,34
1000 0,47
1200 0,52
1400 0,58
1600 0,64
1800 0,70
2000 0,76

Quelle: DIN V 4108-4 Warmeschutz und
Energieeinsparung in Gebduden

bestehend aus kg/m? dvevr/z’n\{f;)d
Leichtbeton nach DIN ENV 206 1600 0,70
1800 0,90
2000 1,20
Normalbeton nach DIN ENV 206 2200 1,60
2400 2,10 9
)
Leichtbeton und Stahlleichtbeton 800 0,39 'g
mit geschlossenem Gefuge nach 900 0,44 ‘0.'
DIN 4219-1 und -2 mit Zuschldgen aus 1000 0,49 f
porigem Gefiige nach DIN 4226-2 1100 0,55 q;)
ohne Quarzsandzusatz* 1200 0,62 a-’
1300 0,70 -]
1400 0,79 g
1500 0,89
1600 1,0
1800 13
2000 1,6

1

Leichtbeton mit haufwerksporigem
GefUge nach DIN 4232

— mit nichtporigen Zuschldgen 1600 0,81
nach DIN 4226-1, z.B. Kies 1800 110
2000 1,40

— mit porigen Zuschldgen 600 0,22
nach DIN 4226-1, 700 0,26
ohne Quarzsandzusatz* 800 0,28
1000 0,36

1200 0,46

1400 0,57

1600 0,75

1800 0,92

2000 1,20

— ausschlieRlich mit Naturbims 500 0,15
600 0,18

700 0,20

800 0,24

900 0,27

1000 0,32

1200 0,44

— ausschlieRlich mit Bldhton 500 0,18
600 0,20

700 0,23

800 0,26

900 0,30

1000 0,35

1200 0,46

* bei Zusatz von Quarzsand erhéht sich die Quelle: DIN V 4108-4 Wérmeschutz und

Wadrmeleitfahigkeit um 20 %. Energieeinsparung in Gebduden



u-Wert Tabelle

u-Wert Tabelle

u-Werte fir Dammplatten mit A = 0,040 W/m-K

Warmeleitzahl Wanddicke Wand mit 6 cm mit 8 cm mit 10 cm mit12cm mit 14 cm mit 20 cm
der Wand unbe- Damm- Damm- Damm- Damm- Damm- Damm-
schichtet platte platte platte platte platte platte
A u u u u u u u
W/ (m-K) W/mz2-K W/mz2-K W/mz2-K W/mz2-K W/mz2-K W/mz2-K W/mz2-K
24,0 0,45 0,27 0,24 0,21 0,19 0,8 0,4
0,12 30,0 0,37 0,24 0,21 0,19 0,8 0,16 0,13
36,5 0,31 0,21 0,19 0,7 0,6 0,5 0,12
24,0 0,52 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 04
014 30,0 0,42 0,26 0,23 0,21 0,19 017 014
36,5 0,35 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,13
24,0 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,15
016 30,0 0,48 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 014
36,5 0,40 0,25 0,22 0,20 018 0,17 0,13
24,0 0,65 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,15
0,18 30,0 0,53 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,15
36,5 0,45 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,14
24,0 0,74 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 016
0,21 30,0 0,61 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,15
36,5 0,51 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 04
24,0 0,82 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,16
0,24 30,0 0,68 0,34 0,29 0,25 0,23 0,20 016
36,5 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,15
24,0 0,91 0,39 0,32 0,28 0,25 0,22 016
0,27 30,0 0,75 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,16
36,5 0,64 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,15
24,0 0,99 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,17
0,30 30,0 0,82 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 016
36,5 0,70 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16
24,0 1,06 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,17
0,33 30,0 0,89 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 016
36,5 0,76 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,16
24,0 113 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,17
0,36 30,0 0,95 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 017
36,5 0,81 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,16
24,0 1,21 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,17
0,39 30,0 1,02 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,17
36,5 0,87 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,6
24,0 1,34 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 017
0,45 30,0 113 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,17
36,5 0,98 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,17
175 177 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 0,18
0,50 24,0 1,44 0,46 0,37 0,32 0,27 0,24 0,18
30,0 1,23 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 017
175 1,88 0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 0,8
0,55 24,0 1,54 0,47 0,38 0,32 0,28 0,24 018
30,0 1,32 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,17
175 1,98 0,50 0,40 0,34 0,29 0,25 0,18
0,60 24,0 1,63 0,48 0,39 0,32 0,28 0,24 0,18
30,0 1,40 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24 0,18
175 2,07 0,51 0,41 0,34 0,29 0,25 0,18
0,65 24,0 171 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 0,18
30,0 1,48 0,46 0,38 0,32 0,27 0,24 0,18
175 215 0,52 0,41 0,34 0,29 0,25 0,18
0,70 24,0 1,79 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 0,18
30,0 1,56 0,47 0,38 0,32 0,28 0,24 0,18
175 2,23 0,52 0,41 0,34 0,29 0,25 0,18
0,75 24,0 1,87 0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 0,18
30,0 1,63 0,48 0,39 0,32 0,28 0,24 018
175 2,29 0,52 0,41 0,34 0,29 0,26 018
0,79 24,0 193 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,18
30,0 1,68 0,48 0,39 0,33 0,28 0,25 0,18
175 2,56 0,54 0,42 0,35 0,30 0,26 0,19
0,99 24,0 2,19 0,52 0,41 0,34 0,29 0,25 018
30,0 1,93 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,18
175 2,78 0,54 0,43 0,35 0,30 0,26 0,19
1,20 24,0 2,41 0,53 0,42 0,35 0,29 0,26 0,19
30,0 215 0,52 0,41 0,34 0,29 0,25 0,18
15,0 3,50 0,57 0,44 0,36 0,31 0,27 019
2,10 20,0 3,23 0,56 0,44 0,36 0,30 0,26 0,19
25,0 3,00 0,55 0,43 0,36 0,30 0,26 0,19
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Mavermortel-Verbrauchstabelle

Mauermortel-Verbrauchstabelle

Klassifizierung von Mauermadrtel nach DIN V 18580 / DIN 1053-1; DIN EN 998-2

Mortelklasse nach

.. Moértelgruppe nach Mortelgruppe nach
AL S DIN 18580 DIN 1053-1 DIN EN 998-2
(Festigkeitsklasse)
NM | MG | M1
NM II MG Il M2,5
Normalmauermortel NM lla MG lla M5
NM Il MG Il M 10
NM llla MG llla M 20
M 21 M 21 M5
Leichtmauermaortel
LM 36 LM 36 M5
DUnnbettmortel DM DM M10

* Info: Bei StoRfugenvermoértelung ist der Mértelverbrauch ca. 30-40 % héher.
Der Mértelbedarf basiert auf Praxiswerten und ist nicht errechnet. Der Mértelbedarf ist deshalb stark von der Konsistenz und der Arbeitsweise abhdngig.
Schwankungen sind baustellenbedingt méglich.
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Verbrauch

Art/Frischmértelmenge Mértelklasse/Mértelgruppe Steinformat LxTxH in mm Ziegelformat ea. kg/m¢
e
weber.mix 610, 610 KS, 616 M 5 (DIN EN 998-2) DUnnformat
weber.mix 626 KS, 626 VS NM Ii a (DIN 18580) 240 ns 7 NF | Normalformat 51 é’
240 ns n3 2DF | 2fach-DUnnformat 34 8
weber.mix 611 M 10 (DIN EN 998-2) 240 175 n3 3DF | 3fach-DUnnformat 51 3
NM il (DIN 18580) 300 240 n3 4DF | 4fach-Dunnformat 57 2
1t =ca. 625 | Frischmortel 210 95 52 WF | Waalformat 62 g
250 120 60 RF Reichsformat 59 E
StoR- und Lagerfuge jeweils 12 mm (Léuferverband) 210 95 13 WDF | Waaldickformat 32 'g
$
weber.mix 617 M10 ( DIN EN 998-2) 408 s 248 Planstein 2 °
1t = ca. 800 | Frischmortel DM (DIN 18580) 498 15 498 Planblock 1 :0
248 175 248 Planstein 31 E
498 175 498 Planblock 1,6 g
248 240 248 Planstein 4,3 [}
498 240 498 Planblock 21 z
O A
weber.mix 621 M 5 (DIN EN 998-2) 240 300 238 Nut und Feder 12
1t =1700 | Frischmértel LM 21 (DIN 18580) 240 365 238 12 mm Fuge 15
240 490 238 Leichtziegel 18
weber.mix 622 M 5 (DIN EN 998-2) 300 240 238 Leichtziegel 16
1t =ca.1100 | Frischmértel LM 36 (DIN 18580) 365 240 238 Leichtziegel 16
N S O O N
weber.mix 627 240 ns 52 DF DUnnformat 9,5
40-kg-Sack = ca. 24 | Frischmortel 240 n5 71 NF Normalformat 75
240 ns n3 2DF | 2fach-DuUnnformat 4,5
210 95 52 WF | Waalformat Ll
250 120 60 RF Reichsformat 8
Fuge: 12 mm hoch und 20 mm tief 210 95 n3 WDF | Waaldickformat 55
weber.mix 680 Gala-Beton C12/15 1t=ca. 550 | Frischmértel/Tm3* =2t
weber.mix 681 Dréinbeton > 25 N/mm? je cm Auftragsdicke ca. 19 kg/m? (ca. 14 /25 kg-Sack)
weber.mix 692 Beton-Estrich C 25/30 1t=ca. 550 | Frischmértel/Tm3® =2t
weber.mix 694 FlieRbeton C 25/30 1t=ca. 500 | Frischmértel/1m? = 2 t
weber.mix 682 Mosaikpflaster 40 40 8 15,5
ca.221/25 kg Mosaikpflaster 50 50 8 13
Fugenmindesttiefe und -breite ist | Mosaikpflaster 60 60 8 n5
zu beachten (siehe Datenblatt) Kleinpflaster 80 80 10 n
Kleinpflaster 20 20 10 10
Kleinpflaster 100 100 10 9
GroRpflaster 120 120 10 8
GroRpflaster 120 180 15 9,5
GroRformat 140 140 15 10
GroRformat 140 200 15 8,5

Verbréduche kénnen abhéngig von Verarbeitung und Steinart (Mérteltaschen, Hochlochziegel) teils erheblich abweichen.

Stand: Februar 2021




Mavuermortel Wasserbedarf und Trockenrohdichte nach Herstellwerk

¢ ,rﬁ\:&, _.,_

-

Mauermortel

SR

= . SRR TN,

R NN N R

Wasserbedarf und Trockenrohdichte nach Herstellwerk

‘ ‘ Merdingen ‘ Wolfertschwenden Barby
Werk Nr. 01 04 10
Trockenrohdichte kg/m? 1600 1680 1640
weber.mix 601
Wasserbedarf 18,0 % 15,0 % 14,0 %
. Trockenrohdichte kg/m? 1700 1820 1700
weber.mix 602
Wasserbedarf 175 % 14,5 % 14,0 %
weber.mix 603 Wasserbedarf 9,0 % 9,5% 9,0 %
Trockenrohdichte kg/m? 1600 1610
weber.mix 605
Wasserbedarf 17,0 % 17,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 1700 1730 1640
weber.mix 610
Wasserbedarf 16,0 % 15,0 % 14,0 %
Trockenrohdichte kg/m? 1700 1630
weber.mix 610 KS
Wasserbedarf 16,5 % 13,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 1700 1820 1690
weber.mix 611
Wasserbedarf 17,5 % 14,5 % 13,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 1650 1740 1730
weber.mix 614
Wasserbedarf 16,0 % 15,0 % 14,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 1560 1750 1700
weber.mix 615
Wasserbedarf 18,0 % 16,5 % 14,0 %
Trockenrohdichte kg/m? 2100 1833
weber.mix 616
Wasserbedarf 13,0 % 14,0 %
Trockenrohdichte kg/m? 1510
weber.mix 617
Wasserbedarf 270 %
Trockenrohdichte kg/m? 690 650 690
weber.mix 621
Wasserbedarf 57,0 % 63,0 % 57,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 960 990 980
weber.mix 622
Wasserbedarf 30,0 % 330% 30,5%
weber.mix 623 Wasserbedarf
Trockenrohdichte kg/m? 1700 1750 1770
weber.mix 626 VS
Wasserbedarf 15,0 % 15,0 % 14,5 %
Trockenrohdichte kg/m? 1600 1750 1730
weber.mix 626 KS
Wasserbedarf 15,5 % 13,0 % 14,5 %
weber.mix 627 Wasserbedarf
weber.mix 662 Wasserbedarf 18,0 % 175 %
weber.mix 664 Wasserbedarf 1,0 % 13,0 % 10,5 %
weber.mix 680 Wasserbedarf 9,5 % 9,0 %
weber.mix 681 Wasserbedarf 9,0 % 9,0 % 9,0 %
weber.mix 690 Wasserbedarf 1,0 % 10,0 % 1,0 %
weber.mix 692 Wasserbedarf 9,5% 9,0 % 9,5%
weber.mix 694 C25/30 Wasserbedarf 1,5 % 12,0 % 1,0 %
weber.mix 694 C35/45 Wasserbedarf 1,5% 12,5 % 1,0 %
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Auszug aus DIN EN 1745 - 2012.07 Auszug Tabelle A12 Mauer- und Putzmortel

Mavuermortel: Trockenrohdichte, Lambdawert, Diffusionswiderstand

Trockenrohdichte MO,dry,mat Wasserdampf-Diffusions-
kg/m3 W/(m « K) widerstandszahl p
500 o012 03 5/20
600 04 0,5 5/20
700 06 07 5/20
800 08 0,20 5/20
900 0,21 0,23 5/20
1000 0,25 0,27 5/20
1200 0,33 0,36 5/20
1400 0,45 0,49 5/20
1600 0,61 0,66 15/35
1800 0,82 0,89 15/35 B
2000 m 1,21 15/35

a Energiebedarfsberechnungen zur Unterstitzung der Richtlinie Uber die Energieeffizienz von Gebduden beziehen sich auf ein Gebdude,nicht auf ein einzelnes
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Produkt. Die in der Berechnung verwendeten U-Werte basieren auf dem mittleren Wiarmedurchlasswiderstand der Maverwerkselemente. Daher entspricht der

empfohlene A-Wert dem 50 %-Quantil-Wert.

Hirschlanden Mainz Buxtehude Herzfelde Weilerswist
22 24 61 67 70
1640 1680 1620 1690 1640 1600
14,5 % 14,0 % 12,5% 15,0 % 15,0 % 14,0 %
1810 1676 1620 1790 1650
16,0 % 15,0 % 12,5 % 14,0 % 14,0 %
12,0 % X 9,5% 9,0% 10,5 %
1700 1790 1677 1680
16,0 % 15,5 % 13,5 % 16,0 %

1790 1674 1615 1740 1620
17,0 % 15,0 % 12,0% 17,0 % 13,5 %
1709 1648 1680 1790 1620
17,0 % 15,5 % 12,0 % 16,0 % 13,5 %
1810 1676 712 1930 1750
16,0 % 15,0 % 12,5% 15,0 % 14,0 %

1750 1792 1930
16,0 % 16,0 % 15,0 %
1820 1649 1650 1750 1815
15,5 % 170 % 13,0 % 15,0 % 16,5 %
1758 1820 1900 2000
14,5 % 12,5 % 16,0 % 13,5 %
1430 1450
26,0 % 320%
690 668 620
61,0 % 60,0 % 63,0 %
1030 960 1090
345% 376 % 340%
16,0 %
1620 1650 1750 1620
15,5 % 12,5% 12,0 % 13,0 %
1620 1650 1700 1600
15,5 % 13,0 % 12,0 % 14,0 %
9,0% 10,0 %
18,0 % 18,0 %
14,0 % 13,0 %
12,0 %
12,0 % 9,0%
12,0 % 9,5% 8,6% 10,0 %
1,0% 1,5 %
1,0 % m2%




Mineralische Unterputze

Anwendungsgebiet

« Verfillmortel fUr HohlrGume

- als Ausgleich bei der Montage von Fenstern und
Zargen

» Verarbeitung von Hand und mit Maschine

Produkteigenschaften

» gutes Standvermdogen
- ausgezeichnetes Haftvermégen
« leichte Verarbeitung

Produktdetails

Kérnungen:

bis zu1mm

Farbtone:

naturgrau

Auftragsdicke:

10 mm bis 200 mm

Wasserbedarf:

ca.121/20 kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.34,01/20 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

Papiersack 20 kg 35 Sdcke

Schlitz-, Verfill- und Universalmortel

[ i w3

Anwendungsgebiet
weber.dur 141 ist ein Spezialmortel mit hohem Leichtzuschlaganteil. Ideal zum
Verfullen von Wandschlitzen, Installations- und Kabelschdchten.
Produktbeschreibung

weber.dur 141 ist ein werksmdaRig hergestellter, mineralischer Trockenmértel.

Zusammensetzung
Zement, WeiRkalkhydrat, mineralische Leichtzuschldge, klassierte mineralische
Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere Verarbeitung und Haftung
Produkteigenschaften

« gutes Haftvermd&gen an Rohren

« VerfUllmortel fUr HohlrGume

« ist maschinell und von Hand zu verarbeiten

« als Ausgleich bei der Montage von Fenstern und Zargen

Qualitétssicherung

weber.dur 141 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung.



weber.dur 141

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfdhig, trocken und frei von Staub und
haftmindernden Substanzen sein.

Trockene oder stark saugende Untergrinde sind vorzundssen.

Dichte Untergrinde (z.B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung
mit der mineralischen Haftbricke weber.dur 101 als Rillenspach-
telung.

Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.

Bei Sonderbaustoffen ist die Untergrundtabelle zu beachten.

Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von
DIN 1053 «Mauerwerk» und DIN 18202 «Toleranzen im Hoch-
bau») sind Bedenken geltend zu machen und es ist Abhilfe zu

schaffen. Allgemeine
- FUr lot- und fluchtgerechte An- und Abschlisse Putzprofile mit + Dem Mértel dirfen keine Zusétze zugemischt werden.
Profil-Ansetzmortel weber.mix 125 ansetzen. » Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die

Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und

Verarbeitun . .
9 des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.
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maschinell: « Frische Putzfldchen sind vor direkter Sonnenstrahlung,

+ Der Mértel kann mit allen Ublichen Putzmaschinen verarbeitet starkem Wind oder Feuchtigkeitseinwirkung zu schitzen.
werden (siehe Ausristungsplaner). » Anwendung und AusfUhrung gemdR DIN 18 350 VOB/C und

von Hand: DIN 18 550.

+ Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser - Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindestschicht-
grundlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte dicke und kénnen abhdngig von Untergrund und Verarbei-
Konsistenz entsteht. tung variieren. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probe-

n . . flachen am Objekt zu ermitteln.
- Den Mortel in der angegebenen Dicke auftragen.

. " . « Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.
« Den frisch aufgetragenen Putzmoértel lattenrecht und nestfrei

abzichen. « Sinterhaut vor dem Aufbringen weiterer Schichten ent-

. " fernen.
- Die Oberflache des Unterputzes entsprechend der vorgese-

henen weiteren Beschichtung bearbeiten. Besondere Hinweise

« Standzeit vor dem Antrag weiterer Beschichtung:
1Tag je 5 mm Auftragsdicke.

« Mindeststandzeit 7 Tage.

Technische Werte

Druckfestigkeit >2 N/mm?
Ergiebigkeit €a.1700 I/to
Festmortelrohdichte ca. 720 kg/m?
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p <20
Dynamischer E-Modul <3000 N/mm?
Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme W o
Brandverhalten Al
Festigkeitsklasse csi



Putz- und Mauermortel

=

Anwendungsgebiet
weber.mix 601 Putz- und Mauermértel kann innen und auRen zum Mauern und fur
Reparatur- und Beiputzarbeiten (nur Kleinfldchen) verwendet werden.
Produktbeschreibung
weber.mix 601 ist ein werksmdaRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach
DIN EN 998-1und DIN EN 998-2.
Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften

. ° I
Anwendungsgebiet belastbar

« ist widerstandsfahig
* zum Putzen

* zum Mavern
- universell einsetzbar

« leicht verarbeitbar

Qualitatssicherung

Produkteigenschaften . . . .
T ET el weber.mix 601 unterliegt einer stédndigen Gitekontrolle durch FremdUberwachung

+ belastbar und Eigeniberwachung nach DIN EN 998-1 und DIN EN 998-2.
- widerstandsfahig
* leicht verarbeitbar Untergrundvorbereitung
Produktdetails « Der Untergrund muss tragféhig, trocken und frei von Staub und haftungsmin-
+ Farbténe: dernden Substanzen sein.
naturgrau .

Mauerwerk ist mit dem Zement-Spritzbewurf weber.dur 100 vorzuspritzen.

Auftragsdicke:
als Putzmértel: mind. 10 mm

Dichte Untergrinde (z.B. Beton) erfordern eine Vorbehandlung mit der minerali-

als Mauermértel: ca. 10 mm als StoRfuge, schen Haftbricke weber.dur 101 als Rillenspachtelung.
ca.12 mm als Lagerfuge « Standzeiten nach einer Putzgrundvorbehandlung beachten.
« Wasserbedarf: . . .
. L . . - Bei Sonderbaustoffen ist die Untergrundtabelle zu beachten.
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
+ Lagerung: « Bei ungeeigneten Putzgrinden (z.B. Abweichungen von DIN 1053 ,Mauerwerk"
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter und DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau”) sind Bedenken geltend zu machen und
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. es ist Abhilfe zu schaffen.
Verbrauch / Ergiebigkeit « FUr lot- und fluchtgerechte An- und Abschlisse Putzprofile mit Profil-Ansetz-
Mauerwerk: ca.1m?2/40 kg mortel weber.mix 125 ansetzen.
Putzflache: ca. 2,5 m2/40 kg bei 10 mm Auftragsstérke
ca. 25 1/40 kg
Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sacke
Papiersack 25 kg* 48 Sdacke
* nur regional

316 W
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Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Motorquirl klumpenfrei mit
soviel Wasser anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte
Konsistenz entsteht.

Mavern:

« Steine vorndssen.

« Lagerfugen sollten ca. 12 mm, StoRfugen ca. 10 mm dick sein.
Putzen:

Nach dem Anwerfen des Mortels den Putz lattenrecht und
nestfrei abziehen.

Nach dem Anziehen die Putzoberfléche abreiben oder abfilzen. Allgemeine Hinweise

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C
nicht Ubersteigen.

Frisch verputze Fldchen sind vor zu schneller Austrocknung
zu schitzen

FUr die Anwendung und AusfUhrung gelten die DIN 18 350
VOB, Teil C und DIN V-18 550 sowie DIN-V-18 580

Der Putzgrund ist generell zu Uberprifen, ob er fur die
Aufnahme des Putzes geeignet ist, insbesondere muss er
sauber und tragfdhig sein

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.
Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, Beton der DIN EN
206 entsprechen.

Unebenheiten des Putzgrundes mussen innerhalb der zu-
léssigen Toleranzen der DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau”
liegen. Gegebenenfalls sind Bedenken geltend zu machen
und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.

Besondere Hinweise

- Er ist nicht geeignet fur empfindliche Natursteine, wie z.B.
Juramarmor.

« Nicht geeignet fUr warmeddmmendes und bewehrtes
Mavuerwerk, sowie fur Verblendmauerwerk im Fugenglatt-
strichverfahren.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit >2,5 N/mm2

Baustoffklasse Al

Mortelklasse CS Il (DIN EN 998-1), M 2,5 (DIN EN 998-2)
Mértelgruppe NM I (DIN 18580)




weber.mix S0 Zementmortel
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Mineralischer Trockenmortel zum Putzen und Mauern

Anwendungsgebiet

weber.mix 602 eignet sich zum Putzen und Mauern von Normalmauerwerk stark
beanspruchter Bauteile, z.B. Sockel und Wénde im Erdreich (als Untergrund fur
Abdichtungsarbeiten) oder stark belasteter Mauerwerkspfeiler.

Produktbeschreibung

weber.mix 602 ist ein werksmdaRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach
DIN EN 998-1und DIN EN 998-2.

yer. mix

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fUr eine bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet  hoch belastbar

« zum Putzen
* zum Mavern
- universell einsetzbar

« dauerhaft

Qualitdtssicherung

Produkteigenschaften weber.mix 602 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch Eigenuberwachung

+ dauerhaft nach DIN EN 998-1und DIN EN 998-2.
» hoch belastbar

Produktdetails Untergrundvorbereitung

. Farbténe: Der Putzgrund muss sauber und tragfdhig sein.

naturgrau

Auftragsdicke:

als Putzmértel: mind. 10 mm

als Mauermértel: ca. 10 mm als StoRfuge

ca.12 mm als Lagerfuge

Wasserbedarf:

auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Mauerwerk: ca.1m2/40 kg
Putzflache: ca. 2,5 m?/40 kg bei 10 mm Auftragsstdrke
ca. 25 1/40 kg
Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sdcke
Papiersack 25 kg* 48 Sdcke
* nur regional

318 W
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Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Motorquirl klumpenfrei mit
so viel Wasser anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte
Konsistenz entsteht.

« Den frisch angerUhrten Mortel nach dem Anmischen innerhalb
von 2 Stunden verarbeiten.

Mavern:

« Steine vorndssen.

« Lagerfugen sollten ca. 12 mm, die StoRfuge ca. 10 mm dick sein.

Putzen:

« Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, der Beton der DIN EN

206 entsprechen.
« Alle Untergrinde mit dem gleichen Material rau vorspritzen.

« Nach dem Anwerfen des Mortels den Putz lattenrecht und
nestfrei abziehen.

« Nach dem Anziehen die Putzoberfldche abreiben oder abfilzen.

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C
nicht Ubersteigen.

Frisch verputze Fldchen sind vor zu schneller Austrocknung
zu schitzen

Der Putzgrund ist generell zu Uberprifen, ob er fur die
Aufnahme des Putzes geeignet ist, insbesondere muss er
sauber und tragfdhig sein

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.

Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, Beton der DIN EN
206 entsprechen. Unebenheiten des Putzgrundes missen
innerhalb der zuldssigen Toleranzen der DIN 18202 ,Tole-
ranzen im Hochbau” liegen. Gegebenenfalls sind Bedenken
geltend zu machen und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.

Besondere Hinweise

« Nicht geeignet fUr warmeddmmendes Mauerwerk.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit

>10 N/mm?

Baustoffklasse

Al

Mortelklasse

CS IV (DIN EN 998-1), MI0 (DIN EN 998-2)

Mortelgruppe

NM il (DIN 18580)




Zur Aufnahme von Bodenbeldgen, als Nutzboden und zum Reparieren von BetonfuRbéden

Anwendungsgebiet

weber.mix 603 Estrich/Beton eignet sich zur Herstellung von Zementestrichen z.B.
in Garagen, Kellern, Werkstdtten, Stdllen sowie auch zum Reparieren von Beton-

E fuRboden und zum Setzen von Rasenkantensteinen. weber.mix 603 kann auch zum
Betonieren von statisch nicht belasteten Bauteilen eingesetzt werden.

=

E Produktbeschreibung

.

2 weber.mix 603 ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Trockenmértel nach

2 DIN EN 13813.
Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze zur besseren Verarbeitung

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

- fur kleine Betonarbeiten
« fUr Estricharbeiten
« zum Setzen von Rasenkantensteinen

. * GroRtkorn: 8 mm
Produkteigenschaften

« CT-C25-F4 nach EN 13813
« Druckfestigkeit = 25 N/mm?

» hohe Festigkeit

« fUr innen und auRken

» fUrinnen und auRen Qualitdtssicherung
Produktdetails weber.mix 603 unterliegt einer sténdigen Gitekontrolle durch Eigeniberwachung
+ Auftragsdicke: nach DIN EN 13813.
3cmbis5cm
- Wasserbedarf: Untergrundvorbereitung
:?r;:tz"l;;(g (el T B Db s « Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, sauber, formbestdndig vorliegen
- Lagerung: und sollte mattfeucht sein.
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter - In die gereinigte Fldche wird eine Zementschldmme eingeburstet. AnschlieRend
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. wird der Estrich aufgebracht.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 22,0 1/40 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sdcke
Papiersack 25 kg* 48 Sdacke

* nur regional



Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmi-
scher grindlich durchmischen.

 FUr kleinere Arbeiten kann der Mortel auch von Hand ange-
mischt werden.

Estricharbeiten:

Der Untergrund (Beton) muss rau und sauber sein. Es empfiehlt
sich, in den vorgendssten Untergrund eine Zementschlédmme
einzubuUrsten. Sofort danach den Estrich 3—-5 cm aufbringen
und mit einem Stampfer, Kantholz o.d. verdichten. AnschlieRend
mit einer Latte abziehen.

.

Mit einem Reibebrett die Fldche glatt reiben.

Bei AnschlUssen zu bestehenden Flédchen auch deren Ubergén-
ge mit Zementschldmme einbUrsten.

Betonarbeiten:

« Werden Schalungen eingesetzt, mUssen deren Innenfldchen
mit Schaldl behandelt oder mit einer Folie ausgekleidet werden.

« Beim Einbetonieren von Pfdhlen u.a. im Erdreich kann gegen
den sauber ausgestochenen Boden betoniert werden. Auch hier
den Beton verdichten. Speziell bei feingliedrigen Bauteilen den
Beton durch Nachndssen und/oder Abdecken vor zu schnellem
Austrocknen schitzen.

weber.mix G608

Allgemeine

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C

nicht Ubersteigen.

- Die frisch hergestellten Fldchen sind vor zu schneller
Austrocknung zu schitzen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit

= 25 N/mm?

Baustoffklasse

Al




weber.mix [S0S Kalk-Zementmortel
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Mineralischer Trockenmortel zum Putzen und Mauern

Anwendungsgebiet

weber.mix 605 eignet sich zum Putzen und Mauern von Normalmauerwerk
verschiedener Bauteile, z.B. Sockel und Wénde im Erdreich (als Untergrund fir
Abdichtungsarbeiten) oder Mauerwerkspfeilern.

Produktbeschreibung

weber.mix 605 ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel nach
DIN EN 998-1und DIN EN 998-2.

weber.mix [BUS

Zusammensetzung
Kalk, Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere Verar-
beitung
Anwendungsgebiet Produkteigenschaften
gizumlButzen + belastbar
* zum Mavern ft
- universell einsetzbar * daverha
Produkteigenschaften Qualitdtssicherung
- belastbar weber.mix 605 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung
+ dauerhaft nach DIN EN 998-1und DIN EN 998-2.

Produktdetails

Untergrundvorbereitung
« Auftragsdicke: . .
10 mm bis 12 mm Der Putzgrund muss sauber und tragfdhig sein.
« Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
- Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Mauerwerk: ca.1mz2/40 kg

Putzflache: ca. 2,5 m2/40 kg bei 10 mm Auftragsstérke
ca. 25 1/40 kg

Gebinde Einheit VPE / Palette

Papiersack 40 kg 30 Sdacke



weber.mix S0

Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Motorquirl klumpenfrei mit
so viel Wasser anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte
Konsistenz entsteht.

« Den frisch angerUhrter Mortel nach dem Anmischen innerhalb
von 2 Stunden verarbeiten.

Mavern:
« Die Steine sind vorzundssen.

« Die Lagerfuge sollte ca. 12 mm, die StoRfuge ca. 10 mm dick sein.

Putzen:

« Alle Untergrinde mit dem gleichen Material rau vorspritzen. Allgemeine Hinweise

Nach dfem Atnwerfen des Mértels den Putz lattenrecht und - Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.
nestfrei abziehen.

» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C
nicht Ubersteigen.

Nach dem Anziehen die Putzoberfldche abreiben oder abfilzen.
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Frisch verputze Fldchen sind vor zu schneller Austrocknung
zu schitzen

Der Putzgrund ist generell zu Uberprifen, ob er fur die
Aufnahme des Putzes geeignet ist, insbesondere muss er
sauber und tragfdhig sein

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.

Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, Beton der DIN EN
206 entsprechen.

Unebenheiten des Putzgrundes mussen innerhalb der zu-
léssigen Toleranzen der DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau”
liegen. Gegebenenfalls sind Bedenken geltend zu machen
und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.

Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, star-
ker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken zu schutzen.

Besondere Hinweise

« Nicht geeignet fir warmeddmmendes Mauerwerk.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit >5N/mm2

Baustoffklasse Al

Mortelklasse CS Il (DIN EN 998-1), M 5 (DIN EN 998-2)
Mértelgruppe NM lla (DIN 18580)




Kalk-Zement-Mauermortel Fir normalsaugendes Mauerwerk
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Anwendungsgebiet

weber.mix 610 Mauermértel wird in allen Bereichen des Rohbaus, Ausbaus und der
Renovierung eingesetzt, in denen keine speziellen Anforderungen, z.B. erhéhte

Ll "'M“‘ o Druckfestigkeit oder verbesserte Warmeddmmung vorgegeben sind. FUr normal-
! far normal saugende Standard-Mauersteine geeignet (Wasseraufnahme 2-5%). Bei nicht

' m_'___ saugendem Mauerwerk (Wasseraufnahme <2%) empfehlen wir weber.mix 616.

= =

H = Produktbeschreibung

-EE weber.mix 610 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmértel nach DIN EN 998-2.
H ~webef

Zusammensetzung

Zement, Kalksteinmehl, klassierte mineralische Zuschlédge, Zusétze

Anwendungsgebiet Qualitdtssicherung

* zum Vermavuern von Wandbausteinen weber.mix 610 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle durch FremdiUberwachung

: \A(asseraufnahme s EEheaa-6% X und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.
« fir normalsaugende Standard-Mauersteine

Allgemeine Hinweise

Produkteigenschaften

. wirtschaftlich Dem Mortel dUrfen keine Zusdtze zugemischt werden.

 daverhaft

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels darf die Temperatur
+ widerstandsfahig der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C
Produktdetails absinken und +30 °C nicht Ubersteigen.

. Wasserbedarf: Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”

auf verarbeitungsféhige Konsistenz einstellen auf Seite 312-313 ist zu beachten.
+ Lagerung: Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind
Beiltrockener; vor Feuchtigkeitigeschitzten Bedenken geltend zu machen und es ist fir Abhilfe zu sorgen.

Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. i .
Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-
Verbrauch / Ergiebigkeit lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen.

+ ca. 25 1/40 kg
» Siehe Mauermoértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten « Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zuldssig.

Besondere Hinweise

Gebinde Einheit VPE / Palette Verarbeitung
Papiersack 25 kg* 48 Sdacke .
- " Siloware:
Papiersack 40 kg 30 Sdcke
silo « Der Mértel kann mit allen Ublichen horizontalen Durchlaufmischern verarbeitet
) werden.
* nur regional

Technische Werte Sackware:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer klumpenfrei mit

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C . . . . .
" —— so viel Wasser anrUhren, dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht..
Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca. 2 Stunden
Druckfestigkeit: > 5 N/mm? « Den Mortel mit einer Kelle auftragen.
Baustoffklasse: Al - Gegebenenfalls StoRfugenvermortelung.
Mértelklasse: M 5 (DIN EN 998-2)
Moértelgruppe: NM lla (DIN 18580)
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Kalk-Zement-Mauermortel fir starksaugendes Mauerwerk

Anwendungsgebiet

weber.mix 610 KS Mauermértel hat ein erhdhtes Wasserruckhaltevermégen, kom- r:'-' —
pensiert somit das Saugverhalten von Kalksandsteinen und ,verdurstet” nicht auf N E

dem Stein. Durch spezielle Additive wird die Haftung am Stein zusdtzlich verbes- &

sert. weber.mix 610 KS gewdhrleistet ein optimales KS-Mauerwerk. FUr starksau- g
gende Standard-Mauersteine geeignet (Wasseraufnahme der Steine > 5 %). %

Produktbeschreibung \ }
weber.mix 610 KS ist ein werksmdRig hergestellter, Trockenmortel nach DIN EN ; ;‘-‘\\ d
998-2. -

B

Zusammensetzung g

Zement, Kalksteinmehl, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze

Qualitdtssicherung Anwendungsgebiet

- zum Vermavuern von Wandbausteinen
- Wasseraufnahme des Steines > 5%
- fur starksaugende Standard-Maversteine

weber.mix 610 KS unterliegt einer sténdigen GUtekontrolle durch FremdUber-
wachung und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.

Allgemeine Hinweise Produkteigenschaften

» Dem Mortel durfen keine Zusétze zugemischt werden. - wirtschaftlich

« Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mdrtels darf die Temperatur : d‘f”erhaft .
der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C * widerstandsfdhig
absinken und +30 °C nicht Ubersteigen. Produktdetails

« Die Vorschriften und Empfehlungen der Steinhersteller sind zu beachten. . Wasserbedarf:

- Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk®, auf verarbeitungsféhige Konsistenz einstellen
auf Seite 312—-313 ist zu beachten. + Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

Mavuerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind
Bedenken geltend zu machen und es ist fur Abhilfe zu sorgen.

Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah- Verbrauch / Ergiebigkeit

lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen. « ca.6251/to
« Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Silo

Besondere Hinweise

- Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zuldssig.

« Bei Lochsteinen ist mit Mehrverbrauch (bis zu 30 %) zu rechnen.

« Nicht geeignet fUr hochwdrmeddmmendes Mauerwerk.

Verarbeitung Technische Werte

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Siloware: Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.2h
« Der Mortel kann mit allen Ublichen horizontalen Durchlaufmischern verarbeitet Druckfestigkeit: >5N/mms?
werden. Baustoffklasse: Al
Mbértelklasse: M 5 (DIN EN 998-2)
Mértelgruppe: NM lla (DIN 18580)




Zement-Mauermortel

Anwendungsgebiet

weber.mix 611 Mauermortel wird eingesetzt, wenn aus statischen Grunden die
Mortelklasse M 10 vorgeschrieben ist. Als Zementmortel bietet weber.mix 611
besondere Vorteile im Bereich Keller sowie als Kimmschichtmértel.

Produktbeschreibung

weber.mix 611ist ein werksmdRig hergestellter, Trockenmartel nach DIN EN 998-2.
Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze

Produkteigenschaften

« leicht verarbeitbar
« wirtschaftlich

Anwendungsgebiet - widerstandsfdhig

- zum Vermavuern von Wandbausteinen Ty =
Qualitatssicherung

Produkteigenschaften . . . .
EELE S IBRn e weber.mix 611 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung

+ wirtschaftlich und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.
» daverhaft . . .
- widerstandsfihig Allgemeine Hinweise

Produktdetails « Dem Mortel dUrfen keine Zusdtze zugemischt werden.

- Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels darf die Temperatur
der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C
absinken und +30 °C nicht Ubersteigen.

» Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen

« Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter - Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. auf Seite 312—-313 ist zu beachten.

Verbrauch / Ergiebigkeit » Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind
Bedenken geltend zu machen und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.

ca. 25 1/40 kg

Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310311, » Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-

lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen.

Verpackungseinheiten
Besondere Hinweise

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 25 kg 48 Sdcke « Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zuléssig.
Papiersack 40 kg 30 Sticke « Bei Lochsteinen ist mit Mehrverbrauch (bis zu 30 %) zu rechnen
S « Nicht geeignet fUr hochwdrmeddmmendes Mauerwerk.
* nur regional

. Verarbeitung
Technische Werte

Siloware:
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C " . - . . .
- — « Der Mortel kann mit allen Ublichen horizontalen Durchlaufmischern verarbeitet
Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.2h
—— werden.
Druckfestigkeit: >10 N/mm?
Baustoffklasse: Al Sackware:
Mértelklasse: M10 (DIN EN 998-2) - Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer klumpenfrei mit
Mértelgruppe: NM il (DIN 18580) so viel Wasser anrUhren, dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

« Den Mortel mit einer Kelle auftragen.
« Gegebenenfalls StoRfugenvermortelung.
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Mauermortel mit Trass-Kalk Fur historisches Mauverwerk

Anwendungsgebiet

weber.mix 614 Mauermortel Trass-Kalk ist geeignet fUr die Restaurierung von his-
torischem Mauerwerk, Natursteinvermauerung, fUr den Neubau mit 6kologisch
einwandfreien Wandbaustoffen im GALA-Bau oder zur Sanierung denkmalge-
schitzter Mauerwerke. weber.mix 614 wird auch in der Sanierung von historischem
Mavuerwerk im Trockenspritzverfahren eingesetzt.

Produktbeschreibung

weber.mix 614 ist ein werksmdRig hergestellter, Trockenmértel nach DIN EN 998-2.

webar.mix BT

Zusammensetzung

Zement, Trass nach DIN, Kalksteinmehl, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze

Produkteigenschaften

- ist durch den Trassanteil leicht zu verarbeiten Anwendungsgebiet
- bietet ein HéchstmaRk an Sicherheit vor AusblUhungen » fir Sichtmauerwerk und Verblendmauerwerk
« Einordnung NM 1|, M 2,5 + zum Vermavuern von Wandbausteinen und
! ! Natursteinmauverwerk
Qualitdtssicherung - geeignet fir den Denkmalschutz
weber.mix 614 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung Produkteigenschaften
und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2. « geschmeidig
. 5 ] - leicht verarbeitbar
Allgemeine Hinweise D e
- Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden. Produktdetails

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels darf die Temperatur
der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C N - . .

. o : . . auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
absinken und +30 °C nicht Ubersteigen. L e
Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk” Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
auf Seite 312-313 ist zu beachten. Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerféhig.
Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind
Bedenken geltend zu machen und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.

- Wasserbedarf:

Verbrauch / Ergiebigkeit

« Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah- * ca.141/25 kg
lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen. Verpackungseinheiten

Besondere Hinweise Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 25 kg 42 Sdcke

- Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zuldssig.
Technische Werte

Untergrundvorbereitung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
< Untergrund muss sauber, fest und frostfrei sein. Stark saugende Steine vorndssen. Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.2h
q Druckfestigkeit: > 2.5 N/mm?2
Verarbeitung
Baustoffklasse: Al
Sackware: Mbértelklasse: M 2,5 (DIN EN 998-2)
« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer klumpenfrei mit Mbrtelgruppe: NM Il (DIN 18580)

so viel Wasser anrUhren, dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.
« Den Mortel mit der angegeben Menge Wasser erdfeucht anmischen und Natur-
steine einbauen.

« Material kann auch im Trockenspritzverfahren angewendet werden.



Trass-Zement-Mauermortel
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Anwendungsgebiet

weber.mix 615 Mauermértel mit Trass-Zement ist ein Mauermortel fUr Naturstein-
mauerwerk (z.B. Sandstein, Granit, Basalt, Kalkbruchsteine usw.) sowie fir Mauer-
werksarbeiten mit hoher statischer Beanspruchung. FUr Fugenglattstrich.

FOr Wohngebdude, Verkehrsbauwerke und GALA-Bau.

Produktbeschreibung
weber.mix 615 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmértel nach DIN EN 998-2.
Zusammensetzung

Zement, Trass nach DIN, klassierte mineralische Zuschlége, Zusdtze fur eine bes-
sere Verarbeitung

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet

X « ist durch den Trassanteil leicht zu verarbeiten
+ Fugenglattstrich . .
« 2um Vermavuern von Wandbausteinen und « reduziert Risiko von KalkausblUhungen

Natursteinmauerwerk « Einordnung NM Ill, M 10
« fur hohe statische Beanspruchung

Produkteigenschaften Qualitdtssicherung

. geschmeidig weber.mix 615 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung
. leicht verarbeitbar und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.
- sehr ergiebig

Produktdetails

Allgemeine Hinweise

- Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

: wasserbedfarf: . ) ) « Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels darf die Temperatur
auf verarbeitungsfdahige Konsistenz einstellen

+ Lagerung: der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter absinken und +30 °C nicht Ubersteigen.

Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. - Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”

Verbrauch / Ergiebigkeit auf Seite 312-313 ist zu beachten.

- ca.161/25 kg » Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind

. . Bedenken geltend zu machen und es ist fUr Abhilfe zu sorgen.
Verpackungseinheiten

« Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-

Gebinde Einheit VPE / Palette . ”
- — lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen.

Papiersack 25 kg 42 Sdcke

. Besondere Hinweise
Technische Werte
T +5°C bis +30°C » Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zuldssig.
Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.2h q

== Untergrundvorbereitung

Druckfestigkeit: >10 N/mm?
Baustoffklasse: Al « Untergrund muss sauber, fest und frostfrei sein. Stark saugende Steine vorndssen.
Mortelklasse: M 10 (DIN EN 998-2) :
Mértelgruppe: NM lIl (DIN 18580) Verarbeltung

Sackware:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer klumpenfrei
mit so viel Wasser anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz
entsteht.
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Systemmértel weber.mix

Anwendungsgebiet

weber.mix 616 Systemmortel eignet sich zur Herstellung von Sicht- und Verblend- ,’:-- =
mauerwerk mit Betonverblendsteinen und nichtsaugenden Mauerwerksbildnern . E
(Wasseraufnahme < 2 %). Durch seinen hohen 4 mm GréRtkornanteil erhalten die r
Fugen auch bei schweren Betonverblendsteinen eine hohe Standfestigkeit. ?

Produktbeschreibung

weber.mix 616 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmortel nach DIN EN 998-2.

Zusammensetzung

Zement, Kalksteinmehl, klassierte mineralische Zuschldge, Zusétze

Produkteigenschaften

VerfUgt Uber hohe Standfestigkeit auch bei schweren Betonverblendsteinen Anwendungsgebiet
Qualitdtssicherung « fur Betonmodulsteine
weber.mix 616 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung Produkteigenschaften

und Eigenuberwachung nach DIN EN 998-2. - hohe Frihfestigkeit

- gute Standfestigkeit
- hohe Belastbarkeit

Produktdetails

- Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels darf die Temperatur
der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C
absinken und +30 °C nicht Ubersteigen.

« Lagerung:

« Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk” Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter

auf Seite 312-313 ist zu beachten. Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.
+ Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind Verbrauch / Ergiebigkeit

Bedenken geltend zu machen und es ist fUr Abhilfe zu sorgen. . ca. 625 I/to
» Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah- + Siehe Mauermdrtel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen. Verpackungseinheiten

Besondere Hinweise Gebinde

Silo

- Der Mortel ist nicht fUr einen gleichzeitigen Fugenglattstrich geeignet. FUr die

nachtrdgliche Verfugung ist der Fugmortel weber.mix 627 zu verwenden. Technische Werte

Verarbeitung Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
. Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.lh
Siloware: ==
. ) . . . ) Druckfestigkeit: > 5 N/mm?
« Der Mortel kann mit allen Ublichen horizontalen Durchlaufmischern verarbeitet }
Baustoffklasse: Al
werden. Festigkeitsklasse: M 5 (DIN EN 998-2)
Mértelgruppe: NM lla (DIN 18580)




weber.mix Dinnbettmortel

Anwendungsgebiet

weber.mix 617 DUnnbettmértel eignet sich zur Verklebung von Plansteinmauerwerk
mit hoher Haftscherfestigkeit. Kleberauftrag nach Angaben des Steinherstellers
(Klebeschlitten). Bei Verarbeitung von Kalksandstein-Systemen Mértel unbedingt
mit dem Mortelschlitten aufziehen.

Produktbeschreibung

weber.mix 617 ist ein werksmaRig hergestellter, mineralischer Trockenmoértel nach
DIN EN 998-2.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere Verarbei-
tung und Haftung

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

« zum Kleben von Kalksand-Plansteinen
 fir warmeddmmendes, geschliffenes
Ziegel-Mavuerwerk « hohe Ergiebigkeit
« mit 2 mm Stitzkorn

« besitzt eine hohe Klebekraft

Produkteigenschaften
« einfache Verarbeitung Qualitdtssicherung
+ hohe Klebekraft

- ergiebig
Produktdetails

weber.mix 617 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung
nach DIN EN 998-2.

Allgemeine Hinweise

.
m
o
=
(<
r
o:
=
o®

hell Dem Moértel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

- Wasserbedarf: Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der
auf verarbeitungsfahige Konsistenz einstellen verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und
* Lagerung: +30 °C nicht Ubersteigen.
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter or di d g foh | di 8 350 VO ilcund
e e e Mteerte) B 2 e Tl FUr die Anwendung und AusfUhrung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V
18 550.
Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”

+ ca.201/25 kg auf Seite 312-313 ist zu beachten.
« Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-

Verpackungseinheiten lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen.
Gebinde Einheit VPE / Palette Verarbeitung
Papiersack 25 kg 48 Sdcke

Den Inhalt eines Sackes mit einem Motorquirl klumpenfrei mit so viel Wasser
Technische Werte anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C « Mortel mit einer Plansteinkelle, Walze oder Schlitten auf von Staub und losen
Druckfestigkeit: >10 N/mm? Teilen gereinigten Lagerflachen auftragen.

Baustoffklasse: 2l - Danach wird der Planstein in den Mértel gesetzt und lot- und fluchtgerecht aus-
Mértelklasse: M10 (DIN EN 998-2) gerichtet, so dass eine Fugendicke von 1-3 mm entsteht.

Mértelgruppe: DM (DIN 18580)

Das Einsetzen der Plansteine in das vorbereitete Mortelbett muss zUgig erfolgen.

Nach dem Einsetzten des Steines kann noch ca. 7 Min. korrigiert werden.

Der Frischmortel ist bei normalen Temperaturen innerhalb von 6 Std. zu ver-
330 " arbeiten.
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weber.mix [S20 Kimmschichtmortel LM
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Plansteinergdnzungsmortel als Kimmschichtmortel zum Vermauern wdérmeddmmender
Mavuersteine

Anwendungsgebiet

weber.mix 620 Kimmschichtmartel LM 21 verbindet die Vorteile eines hochdruckfes-
ten Mauermoértels mit den ddmmenden Eigenschaften eines Leichtmauermortels.
Der Mortel wird idealerweise fUr Planstein- Mauerwerk mit Dadmmeigenschaften
im Sinne der Warmeschutzverordnung eingesetzt. weber.mix 620 wird angewendet
zum Erstellen der Kimmschicht, sowie auch zum Vermérteln von StoRfugen und
als Ausgleichsmortel fur Rolladenkdsten, Sturze, und zum SchlieRen von Schlitzen.

Produktbeschreibung

weber.mix 620 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmoértel nach DIN EN 998-2.

Zusammensetzung

4
- Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Leichtzuschldge, Zusdtze fUr eine
Anwendungsgebiet bessere Verarbeitung

Kimmschichtmértel entsprechend LM 21,
mineralischer Leichtmauermértel Produkteigenschaften
Zum Vermauern von monolithischen Leichthoch-

lochziegeln, Porenbetonsteinen und Bimshochloch-

« hohe Druckfestigkeit (M10)

steinen « hoch wérmeddmmend (LM21)
« Als Plansteinausgleichs- und StoRfugenmértel . Baustoffklasse A 1
Produkteigenschaften « hohe Ergiebigkeit
« hoch druckfest (M 10) « leicht zu verarbeiten
» hoch warmeddmmend entsprechend LM 21 - .
- sehr ergiebig Qualitatssicherung

Produktdetails weber.mix 620 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung
und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.

» Wasserbedarf:

ca.751/15 kg q
- Lagerung: Untergrundvorbereitung
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter Lage- « Sauber, tragfédhig und frostfrei, frei von haftungsmindernden Bestandteilen.

rung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

« Bei 2 cm Fugendicke ca. 14 kg pro m? Mauerwerk

« Reichweite pro 15 kg Sack bei 2 cm Fugendicke und
30 cm Wanddicke ca. 3,6 Ifm.

« 1 Tonne ergibt ca.1.600 | Frischmortel

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

 Trockene und stark saugende Untergrinde sind vor dem Vermauern vorzundssen.

Papiersack 15 kg 54 Sdcke




Verarbeitung
Sackware:
« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer
grundlich durchmischen.
« Nach ca. 4 Minuten ist der Mortel verarbeitbar.
« Frischmortel zUgig verarbeiten.
« Den Mortel mit einer sauberen Kelle auftragen.
« Den Mortel mit einem Schilitten in Fugenstdrke aufziehen.
« Lagerfugen mussen vollfiGchig abgedeckt werden.
- Steine auf das Moértelbett aufsetzen und ausrichten.

« Uberstehenden Mértel mit der Kelle abziehen.

weber.mix |S208

Allgemeine Hinweise

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

« Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonnenein-
strahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu
schitzen.

« Richtlinien der Steinhersteller beachten.

« Frischen Mértel vor Austrocknung, Sonneneinstrahlung,
Regen und Frost schitzen.

Besondere Hinweise

« Mauerwerk in der Rohbaupahse vor Durchfeuchtung
schitzen.

« Die max. Schichtdicke des Ausgleichsmortels sollte 3 cm
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nicht Uberschreiten. In Einzelfdllen, je nach Ausnutzung der

zul. Mauerwerksspannung kann die Ausgleichsschicht bis
5 cm betragen.

Technische Werte

Druckfestigkeit (28 d) 210 N/mm?
Wadrmeleitféhigkeit A 10, dry <0,16 W/mK
Trockenrohdichte <0,7 kg/dm?

Mortelklasse

M 10 (DIN EN 998-2)

Mortelgruppe

entsprechend LM 21

Baustoffklasse

A1 -nicht brennbar

Verarbeitungstemperatur

25°Cund =30°C

Wasserdampfdurchlassigkeit

5/20 (Tabellenwert)

Schichtdicke

Regelfall 1-3 cm

GroRtkorn

4 mm







Leicht-Mauermortel LM 21

Anwendungsgebiet

weber.mix 621 Ddmm-Mauermértel LM 21 wird eingesetzt um in Verbindung mit
hochwdrmeddmmenden Mauersteinen monolithisches Mauerwerk mit bestmog-
lichen Ddmmeigenschaften zu erstellen. Geeignet zum Vermauern von Leicht-
hochlochziegeln (z.B. Poroton, Unipor, Thermopor) und Leichtmauersteinen

(z.B. Bims, Bldhton, Porenleichtbeton).

Produktbeschreibung

webear.mix

weber.mix 621 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmértel nach DIN EN 998-2.
Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Leichtzuschldge, Zusdtze fUr eine
bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften Anwendungsgebiet

« hohe Ergiebigkeit « zum Vermavern von Leichthochlochziegeln,
Porenbetonsteinen und Bimshochlochsteinen
« fUr monolithisches Mauerwerk

« leicht zu verarbeiten
« hoch warmeddmmend

NPT Produkteigenschaften
Qualitdgtssicherung
« leicht verarbeitbar

weber.mix 621 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch Fremduberwachung « hoch wiérmeddmmend
und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2. - sehr ergiebig
Allgemeine Hinweise
- Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden. - Wasserbedarf:
« Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der Auf verarbeitungsféhige Konsistenz einstellen

« Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken und
+ 30° nicht Ubersteigen.

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”

auf Seite 312-313 ist zu beachten. Verbrauch / Ergiebigkeit

« Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind * €a.29,51/175 kg
Bedenken geltend zu machen und es ist fur Abhilfe zu sorgen. * Siehe Mauermortel Verbrauchstabelle Seite 310-31.
» Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah- Verpackungseinheiten
lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen. Gebinde Einheit VPE / Palette
Verarbeitung Papiersack 17,5 kg 45 Sdcke
Silo
Siloware:

- Bei Siloware ist ein Horizontal-Durchlaufmischer einzusetzen. Er ermdglicht eine Technische Werte

kontinuierliche Mortelaufbereitung in gleichbleibender Qualitat.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
« Mértel muss in pumpféhiger Konsistenz eingestellt werden. Verarbeitungszeit bei 20 °C: _ ca.1,5-2 Stunden
Druckfestigkeit: >5 N/mm?
Sackware: Warmeleitfahigkeit: < 0,15 W/mK
« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer grundlich Baustoffklasse: Al
durchmischen. Mortelklasse: M 5 (DIN EN 998-2)
« Nach ca. 4 Minuten ist der Mértel verarbeitbar Mértelgruppe: LM 21 (DIN 18580)

- Den Mortel mit einer Kelle auftragen
- Den Mortel mit einem Schlitten in Fugenstérke aufziehen, oder mit einer Kelle

auftragen. " 335



Damm-Mauermortel LM 36

Anwendungsgebiet

weber.mix 622 Leicht-Mauermértel LM 36 eignet sich besonders zum Vermauern
wdrmeddmmender Mauersteine, z.B. Leichthochlochziegel, Porenbeton, Bimsloch-
stein, etc.

Produktbeschreibung

weber.mix 622 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmoértel nach DIN EN 998-2.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, mineralische Leichtzuschldge, Zusdtze

Produkteigenschaften

» hohe Ergiebigkeit

Anwendungsgebiet « leicht zu verarbeiten

. . » hoch wérmeddmmend
« zum Vermauern von Leichthochlochziegeln,

Porenbetonsteinen und Bimshochlochsteinen Qualit&tssicherung

Produkteigenschaften weber.mix 622 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch Fremdiberwachung
« leicht verarbeitbar und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.

» hoch wirmeddmmend
- sehr ergiebig

Produktdetails

Allgemeine Hinweise

Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

Wasserbedarf: Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der
aufverarbeituégsf&hige R el verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und
+ Lagerung: +30 °C nicht Ubersteigen.

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”
Lagerung ist das Material 1Jahr lagerfdhig. auf Seite 312-313 ist zu beachten.

Verbrauch / Ergiebigkeit Mavuerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen. Gegebenenfalls sind

. ca.221/20 kg Bedenken geltend zu machen und es ist fir Abhilfe zu sorgen
- Siehe Mauermoértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-

Verpackungseinheiten lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schitzen.

Gebinde Einheit VPE / Palette Verarbeitung
Papiersack 20 kg 42 Sdcke
Sackware:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer klumpenfrei
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30 °C mit so viel Wasser anrUhren, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz
Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca.1,5-2h entsteht.

Druckfestigkeit: > 5N/mm? » Den Mdrtel mit mit einem Schlitten in Fugstdrke aufziehen oder mit einer Kelle
Baustoffklasse: Al auftragen.

Waérmeleitféhigkeit: <0.36 W/mK

Mortelklasse: M 5 (DIN EN 998-2)

Mértelgruppe: LM 36 (DIN 18580)
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Dachdeckermortel weber.mix [B28
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Dachdeckermortel zum Verlegen von Trauf-, Grat- und Firstziegeln

Anwendungsgebiet

weber.mix 623 eignet sich zum Verlegen von Dachziegeln sowie zum Verstreichen
von Dachpfannen oder Dachsteinen.

Produktbeschreibung

weber.mix 623 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmortel.
Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze, Fasern

Produkteigenschaften

« hydraulisch abbindend
« kein Aufbrennen
« hohe Elastizitét Anwendungsgebiet

- zur Monchs- und Nonnenziegeldeckung
« Zum Verstreichen von Dachpfannen oder

weber.mix 623 unterliegt einer stdndigen GUtekontrolle durch EigenUberwachung. Dachsteinen
- zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln

Qualitdtssicherung

Allgemeine Hinweise

Produkteigenschaften

« Dem Mortel dUrfen keine Zusdtze zugemischt werden.
. . . - ist witterungsbestdndig
» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der « leichte Verarbeitung

verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und - sehr gute Haftung

+30 °C nicht Ubersteigen. Produktdetails

- Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”

auf Seite 312-313 ist zu beachten. * Wasserbedarf:

auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
< Farbton: grau
« Lagerung:
« Der Untergrund muss tragféhig, trocken und sauber sein. Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

i : R~ . ca.171/25 kg
« Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser grindlich durch-

mischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht. Verpackungseinheiten

« Den Mortel mit einer Kelle auftragen Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 25 kg 48 Sdcke

Untergrundvorbereitung

Verarbeitung

Sackware:

- Firstziegel aufsetzen und ausrichten.

« Mértel mit der Kelle glattstreichen. Uberschissigen Mértel entfernen. Technische Werte

« Fuge mit dem Pinsel verwaschen und Ziegel reinigen. Verarbeitungstemnperatur: +5°C bis +30 °C
Nachbehandlung: Druckfestigkeit: >2,5 N/mm?
. . . . Biegezugfestigkeit: >2,5 N/mm?
« Der Arbeitsbereich ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrahlung und Frost-
Baustoffklasse: Al

wirkung z.B. durch Abdecken, zu schitzen
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Anwendungsgebiet

weber.mix 626 KS/VS sind Vormauermértel fur Sichtmauerwerk im AuRen- und
Innenbereich zum direkten Verfugen. weber.mix 626 KS eignet sich fur starksau-
gendes Mauerwerk (Wasseraufnahme des Steines > 5 %) weber.mix 626 VS eignet
sich fur schwach saugendes Mauerwerk und Betonmodulsteine (Wasseraufnahme
des Steines 2-5 %). Bei nicht saugendem Mauerwerk (Wasseraufnahme < 2 %)
wird weber.mix 616 empfohlen.

mix B28 KS

Produktbeschreibung

weber.mix BRSNS

weber.mix 626 VS/626 KS ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Trocken-
mortel und unterliegt einer stdndigen GUte- und EigenUberwachung nach DIN EN

998-2.
Anwendungsgebiet Zusammensetzung
+ for Sichtmaverwerk und Verblendmauerwerk Zement, klassierte mineralische Zuschlage, Zusétze fUr eine bessere Verarbei-

» Fugenglattstrich

Produkteigenschaften

» maschinengdngig

tung und Haftung, Kalk-, zement- und lichtbestdndige Pigmente

Produkteigenschaften

. leicht verarbeitbar » ermdglicht durch anschlieRenden Fugenglattstrich rationelles Herstellen von
+ widerstandsféhig Sichtmauerwerk

Produktdetails Qualitétssicherung

+ Farbtone:

weber.mix 626 VS/626 KS unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch Fremd-
naturgrayv; zementgrau; dunkelgray; . . "
anthrazitschwarz; Schwarz (nur 626 VS): Uberwachung und EigenUberwachung nach DIN EN 998-2.
silbergrau; altweiR; schneeweil; sandbeige;
sandgelb (nur 626 KS)
Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfahige Konsistenz einstellen
Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 26,0 1/40 kg

« Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sdcke
Silo




Verarbeitung

Siloware:

« Der Moértel kann mit allen Ublichen horizontalen Durchlauf-
mischern verarbeitet werden.

« Bei Siloware ist ein Horizontal- Durchlaufmischer einzusetzen.
Dieser ermdglicht gleichbleibende Qualitdt durch kontinuier-
liche Mértelaufbereitung.

Sackware:

Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer
klumpenfrei mit so viel Wasser anrUhren, so dass eine verar-
beitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Mortel mit einer Kelle auftragen, glattstreichen und UberschUs-

siges Material entfernen. Allgemeine EISE

« Sichtmauersteine mit Lager und StoRfuge, lot und fluchtgerecht + Dem Mértel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.
aufmavern. « Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
« Mortel darf nicht an Ddmmschicht anstehen darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien

und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C
nicht Ubersteigen. (siehe DIN 1053, Teil 1 Rezeptmauerwerk).

Der Fugenglattstrich wird am zweckmdRigsten nach dem An-

steifen des Mortels mit einem Fugeisen, einem Schlauchstick
oder einem Fugholz ausgefihrt. + Die Ubersichtstabelle , Trockenrohdichte und Wasserbedarf

nach Herstellwerk” auf Seite 312—-313 ist zu beachten.

Die Verfugung mdoglichst bundig abschlieRen.

« Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen,
starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken zu schutzen.

« Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen.
Gegebenenfalls sind Bedenken geltend zu machen und es
ist fur Abhilfe zu sorgen.

Besondere Hinweise

- Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen
ist nicht zuldssig.

- Der Farbton ,naturgrau” kann in Abhdngigkeit vom ver-
wendeten Zement und der jeweiligen Produktionsstdtte
schwanken

+ Am einem Objekt immer nur Mértel aus derselben Charge
verarbeiten. Wir empfehlen grundsdtzlich am Objekt vor
der AusfUhrung ein Muster anzulegen, da der endgultige
Farbton erfahrungsgemdf stark von der AusfUhrung vor
Ort abhdngt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

- Bitte beachten Sie unseren Anwendungstipp ,Fachgerechte
Verarbeitung farbiger Vormauer- und Fugmortel”.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit bei 20 °C ca.1,5-2h
Druckfestigkeit > 5 N/mm?
Wasserdampfdiffussionswiderstandszahl p 15/35 EN 1745
Wasseraufnahme < 0,4 kg/(m? x vmin)
Baustoffklasse Al

Festigkeitsklasse M 5 (DIN EN 998-2)
Mértelgruppe NM lla (DIN 18580)
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Anwendungsgebiet

weber.mix 627 Fugmoértel eignet sich zum haftschlUssigen Verfugen von Sicht- und
Verblendmauerwerk (nicht WDVS). weber.mix 627 darf nur in Verbindung mit norm-
gerechten Vormauersteinen verwendet werden, die frei von schddlichen, ausblih-
féhigen Salzen sind.

Produktbeschreibung

weber.mix 627 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenmortel in Anlehnung an
DIN EN 998-2.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Hydrophobierungsmittel, Kalk-,

- zement- und lichtbesténdige Pigmente (nicht bei Farbton ,naturgrau”)
Anwendungsgebiet

+ zum Verfugen von Sichtmauerwerk und Produkteigenschaften

Verblendmavuerwerk . ist frostsicher

Produkteigenschaften « hemmt die Wasseraufnahme

+ leicht verarbeitbar - ist diffusionsoffen
- witterungsbestdndig
- sehr gute Haftung

Produktdetails Qualitétssicherung

« hat eine sehr gute Flankenhaftung

. Farbtoéne: weber.mix 627 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle durch EigenUberwachung
naturgrau; zementgrau; anthrazitgrau; in Anlehnung an DIN EN 998-2.
anthrazitschwarz; schwarz; silbergrau; altweiR;
schneeweiR; sand; sandbeige; sandgelb Untergrundvorbereitung
« Wasserbedarf: . X .
ca. 3,6-4,0 Itr./40 kg (auf verarbeitungsfahige « Vor Beginn der Verfugung sollte das Mauerwerk mindestens 3 bis 4 Wochen alt
Konsistenz einstellen) sein, um zu verhindern, dass noch nicht ausreichend ausgehdrteter Mauermoér-
+ Lagerung: tel beim Reinigen der Fassadenfldche herausgespilt wird.

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit Eine verunreinigte Fassadenflédche ist frihzeitig vor dem Verfugen fachgerecht

+ ca. 24 1/40 kg zu reinigen.
- Siehe Mauermoértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten Bei Unterschreitung der Mindestauskratztiefe von 1,5 cm ist die dauerhafte

Gebinde Einheit VPE / Palette Haftung des Fugmortels nicht gewdhrleistet
Papiersack 40 kg 30 Sdcke

Die ausgekratzte Fuge muss mit einer BUrste 0.d. nass gereinigt werden, nach-
dem die zu reinigende Fassadenfldche vorgendsst wurde.

Die Fugen sind gleichmdRig 1,5 cm bis 2,0 cm tief, flankensauber auszukratzen
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+ Konsistenzprobe: etwas angemachten Mértel in der Faust zu- F_--—-----

sammendricken. Wenn der Mértel einerseits nicht mehr klebt T | R T S priy o (" T

und andererseits nicht auseinanderfdllt, ist verfugungsgerechte
Konsistenz erreicht.

In das gut vorgendsste Fugennetz (ohne Pfitzenbildung) wird

der Fugmortel in zwei Arbeitsgdngen eingebracht. EE AT TP _—-
1. Arbeitsgang: erst StoRfuge, dann Lagerfuge. ey -__;_---
2. Arbeitsgang: erst Lagerfuge, dann StoRfuge. ‘_---- ey [ I

Die verfugte Fassadenfldche mit feinem Handbesen nachtrég-

lich vorsichtig abfegen. Allgemeine Hinweise

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

» Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mortels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C
nicht Ubersteigen.
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Nachbehandlung: Das Mauerwerk ist vor Schlagregen,
starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken zu schitzen.

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.

Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk entsprechen.
Gegebenenfalls sind Bedenken geltend zu machen und es
ist fur Abhilfe zu sorgen.

Bitte beachten Sie unseren Anwendungstipp im Guide
.Fachgerechte Verarbeitung farbiger Vormauer- und Fug-
mortel”.

Besondere Hinweise

« Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen
ist nicht zuldssig.

« Der Farbton ,naturgrau” kann in Abhdngigkeit vom ver-
wendeten Zement und der jeweiligen Produktionsstdtte
schwanken.

» Am einem Objekt immer nur Mortel aus derselben Charge
verarbeiten.

« Die weber.mix 627 Fugmortel Farbmusterkollektion wurde
erdfeucht angemischt und mit Eisenfuge hergestellt.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit >10 N/mm?
Wasserdampfdiffussionswiderstandszahl p 15/35 (EN 1745)
Baustoffklasse Al
Wasseraufnahme < 0,4 kg/(m? x vmin)




weber.mix

Anwendungsgebiet

weber.mix 662 eignet sich zum Fullen von Stahlzargen im Neu- und Altbau ohne
Wurféffnungen und Einsatz von Zusatzschalungen.

Produktbeschreibung

weber.mix 662 ist ein werksmdaRig hergestellter Trockenmortel.
Zusammensetzung

Zement, Quarzsande, FUllstoffe, ausgewdhlte Additive

Produkteigenschaften

« leicht verarbeitbar
« hohe Klebekraft

Anwendungsgebiet - einfache Verarbeitung

+ innen und auRen Qualitdgtssicherung
« maschinelle Verarbeitung . X . ) .
weber.mix 662 unterliegt einer sténdigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung.

Produkteigenschaften

Allgemeine Hinwei
« wirtschaftlich gemeine eise

+ daverhaft « Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

+ widerstandsféhig « Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung des Mértels darf die Temperatur
Produktdetails der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C
absinken und +30 °C nicht Ubersteigen.

» Farbtone:

naturgrau - Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”
- Wasserbedarf: auf Seite 312—-313 ist zu beachten.

auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen .
+ Lagerung: Verarbeitung

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter Lage-
rung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.

maschinell:
« Der Mortel kann mit allen Ublichen Feinputzmaschinen oder der WPS®-Mértel-
Verbrauch / Ergiebigkeit pumpe verarbeitet werden.

+ ca.171/30 kg Sackware:

Den Inhalt eines Sackes mit so viel Wasser klumpenfrei anrUhren, dass eine
verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 30 kg 42 Sdcke

Der Mbrtel ist in seiner Konsistenz so einzustellen, dass er pumpféhig ist (mit
2.B. m-tec duo mix oder WPS®-Mértelpumpe) und Wandleibungen hohlraumfrei
Technische Werte ausfullt.

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C « Die Stahlzargen missen vor der Hinterfullung fachgerecht montiert und veran-
Druckfestigkeit >14 N/mm2 kert sein.

Baustoffklasse Al « Der Mortel ist wechselseitig und abschnittsweise unter leichtem Klopfen auf die
Biegezugfestigkeit >2,5 N/mm? Zarge einzubauen.

Die Stahlzarge ist vor der Verarbeitung mit dem Zargenvergussmortel so auszu-
spreizen, dass eventuelle durch das Hinterfullen zu erwartende Profildurchbie-
gungen aufgefangen werden.
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Haftbricke, Trass

Anwendungsgebiet

weber.mix 663 ist eine trasszementhaltige Haftbricke zur Dickbettverlegung von
Naturwerksteinbeldgen im erdfeuchten Mértelbett. Die Haftbricke wird eingesetzt
zwischen Estrich und Dickbettmértel sowie zwischen Dickbettmértel und Belag.

Produktbeschreibung

weber.mix 663 ist ein werksmaRig hergestellter, mineralischer Trockenmortel.
Zusammensetzung

Trasszement, Kunststoffe, FUllstoffe, Quarzsande

Allgemeine Hinweise

Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der
verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und
+30 °C nicht Ubersteigen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von +23 °C ohne Zugluft
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedri-
gere Temperaturen und hohere Luftfeuchtigkeiten verzégern den Reaktionsver-
lauf.

Zur Verlegung von Natur- oder Kunststeinplatten beachten Sie bitte die Verle-
geempfehlungen des jeweiligen Herstellers. In Zweifelsféllen sind Vorversuche
durchzufUhren.

Untergrundvorbereitung

Die Untergrinde mussen ausreichend fest, tragféhig, sauber, trocken, form-
bestdndig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Betonuntergrinde
missen frei von Zementleim sein. Ol-, Fett-, Wachs- und Pflegemittelricksténde
sind vollsténdig zu entfernen.

Vor Aufbringen der Haftbricke auf den Beton oder Zementestrich muss dieser
mattfeucht vorgendsst werden.

Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellen-
spezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Die Trass-Haftbricke ist in einer schidmmfdhigen Konsistenz mit einem Besen
aufzustreichen. Hierzu wird das Pulver mit ca. 50 Gew.-% Wasser angemischt.

« Der Dickbettmortel ist frisch in frisch auf die Haftbricke aufzubringen. Bei der
Verlegung von Naturwerksteinen im Dickbett ist die Dickbettmischung unter
Verwendung von Trasszement herzustellen.

 Zur Verlegung der Natursteinplatten auf den Dickbettmértel wird die Haftbricke
nochmals in schidmmfdhiger Konsistenz vollfldchig aufgetragen.

« Mortelreste sind im frischen Zustand mit einem nassen Schwamm zu entfernen.
Arbeitsgerdte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

weber.mix 8BS

Anwendungsgebiet

- als Haftbricke zur Dickbettverlegung
- zur Verlegung von Platten und Naturwerksteinen
- innen und auRen

Produkteigenschaften

- hoher Trassanteil
« kunststoffvergutet
« plastisch und schlammfdhig verarbeitbar

Produktdetails

- Wasserbedarf:
plastisch: ca. 8,5 1/25 kg Sack

« schlammféhig: ca. 12 I/25 kg Sack

- Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter
Lagerung im Originalgebinde ist das Material
min. 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

rautiefenabhdngig: ca.1,5-2,5 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

42 Sdcke

Papiersack 25 kg

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit: >10 N/mm?
Baustoffklasse: Al
Biegezugfestigkeit >2,5 N/mm?




weber.mix Dickbettmortel, Trass

Anwendungsgebiet

Trass-Verlegemortel zum Verlegen von Naturwerksteinplatten, Polygonalplatten
sowie Edelpflaster im Dickbettverfahren. Im Wohn- und Gewerbebau sowie im
GALA-Bau. FUr innen und auRen.

Zusammensetzung

Zement, Trass, Quarzsande, FUllstoffe, ausgewdhlte Additive

Allgemeine Hinweise

weber.mix JESEE

Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der
verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und
+30 °C nicht Ubersteigen.

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von +23 °C ohne Zugluft
und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

. einsetzbar als Dickbettmértel Hohere Temperaturen un(lj. niedrigere LUftfeuchtigkeiterI beschleunigen,. niedri-
« zur Verlegung von Platten und Naturwerksteinen gere Temperaturen und hohere Luftfeuchtigkeiten verzogern den Reaktions-

- innen und auRen verlauf.

- + Zur Verlegung von Natur- oder Kunststeinplatten beachten Sie bitte die Verlege-
empfehlungen des jeweiligen Herstellers. In Zweifelsfdllen sind Vorversuche
- reduziertes Risiko von Kalkausblihungen durchzufGhren.
+ enthdlt Trass - Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf nach Herstellwerk”,
+ optimale Standfestigkeit, Kérnung 0—4 mm auf Seite 312-313 ist zu beachten.
Untergrundvorbereitung

Farbton: naturgrau Die Untergrinde mussen ausreichend fest, tragféhig, sauber, trocken, formbe-

* Auftragsdicke: 12 mm bis 40 mm sténdig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Betonuntergrinde mis-

* Wasserbedarf: sen frei von Zementleim sein. Ol-, Fett-, Wachs- und Pflegemittelrickstdnde sind
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen vollstdndig zu entfernen.

» Lagerung:

Vor Aufbringen der HaftbrUcke auf den Beton oder Zementestrich muss dieser
mattfeucht vorgendsst werden.

Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellen-
spezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr
lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit .
Verarbeitung

+ ca.141/25 kg = ca. 17 kg/m? je 1 cm Schichtdicke

Verarbeitungsschritte:

Den Trockenmortel mit ausreichender Menge Wasser, je nach gewUnschter Kon-

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette sistenz zu einem knotenfreien Mortel anmischen. Empfohlen: Zwangsmischer
Papiersack 25 kg 42 Sécke bzw. DoppelwendelrUhrwerk. Je nach Temperatur ca. 2 bis 3 Stunden verarbeit-
. bar.
« Die Trass-Haftbricke ist in einer schldmmfdhigen Konsistenz mit einem Besen
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C aufzustreichen. Hierzu wird das Pulver mit ca. 50 Gew.-% Wasser angemischt.
Druckfestigkeit >10 N/mm? « Das Produkt mit der Kelle auf der frischen Haftbricke verteilen und egalisieren.

Baustoffklasse Al

Haftbricke weber.mix 663 je nach Plattenformat auf der Plattenrickseite oder
Biegezugfestigkeit >4 N/mm? direkt auf dem Verlegmoértel auftragen. GroRformatige Platten mit Verlegehilfen
auf die Mortelfldche auflegen und in Hohe und Ebene einklopfen.

Verfugung erst nach Austrockung des Verlegemértels (nach ca. 24 h).
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Gala-Beton C12/15

Anwendungsgebiet

weber.mix 680 eignet sich zum Einbetonieren von Rand- und Betonsteinen, Palisa-
den, Pfosten, Lampen, U- und L- Steinen, Gelénder und Bristungen, Spielgerdten
usw. Weiterhin zum Verlegen von Beton- und Natursteinplatten, Gehwegplatten,
sowie Naturstein- und Betonpflaster. Einsetzbar fur kleinere Betonarbeiten als
Gefdlle- und Ausgleichsbeton, Treppenstufen und Treppenpotesten, Fundament-
beton fUr Gartenmauern, Waschmaschinensockel usw.

Produktbeschreibung

weber.mix 680 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenbeton nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2.

Zusammensetzung
Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fUr eine bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften

« ist ein Beton nach Norm

« hat 8,0 mm GroRtkorn

« Konsistenzklasse F 1 erdfeucht
- angepasste Druckfestigkeit

» Expositionsklasse XO

Qualitatssicherung

weber.mix 680 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch FremdUberwachung
und EigenUberwachung nach DIN EN 206-1und DIN 1045-2.

Allgemeine Hinweise

« Dem Beton durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

« Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der
verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +
30 °C nicht Ubersteigen..

« Nachbehandlung: Die frisch hergestellten Fldchen sind vor zu schneller Austrock-
nung zu schitzen. Vor Schlagregen, starker Sonneneinstrahlung und Frostein-
wirkung, z.B. durch Abdecken schitzen.

Besondere Hinweise

« Silo ausgestattet mit Durchlaufmischer D 100.

Verarbeitung

Erdfeuchter Beton:

« Beton aus dem Silo in der Konsistenz F 1 erdfeucht anmischen.

- Beton auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und mit der Latte planeben
verziehen.

« Zement mit Wasser anrUhren, bis eine schidmmfdhige Zementmilch entsteht.

« Diese vollfldchig auf den Beton aufgieRen, die Platten sofort in die frische Fldche
einlegen und mit Gummihammer einklopfen und ausrichten.

weber.mix

Anwendungsgebiet

- zum Setzen von Rand- und Bordsteinen
- zum Verlegen von Gehwegplatten
« als Fundamentbeton fir Gartenmauvern

Produkteigenschaften

- ist ein Beton nach Norm
< hat 8,0 mm GréRtkorn
- frostsicher

Produktdetails

« Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

+ ca.550I/to

« Siehe Mauermortel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde

Silo

Technische Werte

Druckfestigkeit: >15 N/mm?
Festigkeitsklasse: c12/15
Expositionsklasse: X0




weber [nomix

Anwendungsgebiet

- Einfach betonieren ohne zu mischen

- Einbetonieren von Zaunpfosten, Spielgerdten

« Herstellen Fundamenten, Fixieren von Kanten-
steinen und Schildern

Produkteigenschaften

« kein Anmischen
- leicht verarbeitbar
« schnell, sicher, universell

Produktdetails

- Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter Lage-
rung ist das Material bis zu 6 Monate lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.14,01/25 kg

Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 25 kg 42 Sdcke

Gala- Schnellbeton

Anwendungsgebiet

weber nomix ist ein vielseitig einsetzbarer, nicht DIN-relevanter Beton, bei dem
das Anmischen entfdllt. Eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Zaun-
pfosten, Fahnenstangen, Gartenlampen, Wdschespinnen, Schildern, etc., sowie
zum Fixieren von Kantensteinen, Spielgerdten und sonstigen Einbauteilen.

Produktbeschreibung

weber nomix ist ein werksmaRig hergestellter, mineralischer Trockenmértel.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge

Produkteigenschaften
« voll belastbar nach ca. 24 Std.
« ist rein mineralisch
* Kérnung 0-8 mm
« Abbindezeit 5-10 Minuten
« leicht belastbar nach 1 Stunde

Qualitatssicherung

weber nomix unterliegt einer standigen Gutekontrolle durch Eigenuberwachung.

Untergrundvorbereitung

« Je nach spdterer Belastung den Durchmesser der Grube 10 bis 25 cm groRer
wdhlen als das einzubetonierende Bauteil. Wandung und Boden der Grube grofR-
zUgig mit Wasser befeuchten.



weber [NOMIX

Verarbeitung

» Grube ausheben und mit Wasser befeuchten, anschlieRend
Bauteil einsetzen und fixieren.

» Trockenmaterial in Lagen zu 10-15 cm auffdllen und sofort
langsam und gleichmdRig mit GieRkanne wdssern. Einbauteil
mit Wasserwaage ausrichten.

« Vorgang so lange wiederholen bis die gewunschte EinfUllhéhe
erreicht ist. Zum Abschluss Betonoberfldche mit einer Kelle
glattstreichen.

Allgemeine Hinweise

« Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

« Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
Ubersteigen.

» Nachbehandlung: Die frisch hergestellten Fldchen sind vor
zu schneller Austrocknung zu schitzen.

- Einfachste Arbeitsvorbereitung: Spaten, GieRkanne, Was-
serwaage, Maurerkelle, Wasser und weber nomix Gala-
Schnellbeton.

Besondere Hinweise

» Da das Produkt durch einfaches BegieRen mit Wasser ziel-
sicher funktioniert kann eine genaue Wasserzugabe nicht
angegeben werden. Als Anhaltspunkt kann ca. 4-5 Liter
Wasser pro Sack angegeben werden.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit: ca.15-20 N/mm?
Baustoffklasse: Al







weber.mix GALA-Sortiment
Wasserdurchldssig — fir mehr ,Nah-Erholungsgebiete”

t

Der Garten als private WohlfUhl-Oase gewinnt seit Jahren
an Bedeutung. Und immer mehr sind auch bereit, in die
schéne und dauerhafte Gestaltung ihres Gartens erheb-
liche Summen zu investieren. Saint-Gobain Weber hat die
professionellen Lésungen dafur. Das Sortiment speziell
fUr den Garten- und Landschaftsbau deckt mit wenigen
Produkten viele Anwendungsbereiche ab.
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Mit dem weber.mix GALA-Drdnsystem bietet Weber ein
erprobtes System fUr die Entsiegelung von Gartenwegen
oder -flachen, das bereits auf Tausenden von Quadratme-
tern im Einsatz ist. Regenwasser kann durch das wasser-
durchldssige System problemlos im Boden versickern,
anstatt sich zu stauen und die Kanalisation zu Uberlasten
— ein Beitrag zu einem naturnahen und umweltfreund-
lichen Garten. Auch fUr die Verlegung von Natursteinen,
fUr gepflasterte Wege, Treppen und Einfassungen sowie
fUr die sichere Verankerung von Schaukeln, Sonnenschir-
men oder anderen Gartenmadbeln bieten wir die passen-
Das weber.mix GALA-Drdnsystem den Produkte.

70 % unseres Trinkwassers wird aus Grundwasser ge-
wonnen, das sich hauptsdchlich aus dem Regenwasser
regeneriert. Stark versiegelte Einzugsgebiete fUhren bei
ergiebigen Niederschldgen zu Flutwellen und Hochwas-
ser. Unversiegelte Fldchen reduzieren die Abflussmenge
um bis zu 70 %. Mit dem weber.mix GALA-Drdnsystem
werden befestigte Fldchen entsiegelt, und so die Ab-
flussmenge an Regenwasser um bis zu 70 % reduziert.
Mit weber.mix 681 Drénbeton wird ein wasserdurchlds-
siger und zugleich hoch tragfester Unterbau hergestellt.
Natursteinplatten lassen sich mit weber.mix 663 Trass-
Haftbricke darauf verlegen und mit dem wasserdurch-
IGssigen weber.mix 682 Pflasterfugenmortel lichtecht
und sicher verfugen.
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weber.mix 664
Trass- und Naturstein-
verlegemortel fUr die
hochwertige Naturstein-
verlegung mit geringer
AusblUhneigung

weber.mix 692
Beton/Estrich fur
tragféhige und dauver-
hafte Fundamente mit
geprufter Sicherheit

weber nomix
Gala-Schnellbeton,
vielseitig einsetzbarer
Beton/Mbrtel, ohne An- 2 |
mischen gebrauchsfertig = =weber



weber.mix Drdnbeton > 25 N/mm?

Anwendungsgebiet
weber.mix 681 eignet sich zum Verlegen von Drdnpflastersteinen, Naturstein-
pflaster (Granitpflaster) und Naturstein-Betonplatten auf frostsicherem Unterbau.
Funktioniert als Drédnage, zur Ableitung von Oberflichenwasser in den Untergrund.
Produktbeschreibung

weber.mix 681 ist ein werksmaRig hergestellter Trockenmortel.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften

= « hohe Wasserdurchldssigkeit
Anwendungsgebiet °

« haufwerksporig
« zur Verminderung von Staundsse
 zur Vermeidung von Frostschdden
« zur Entsiegelung befestigter Flachen * 4,0 mm GroRtkorn

Produkteigenschaften + einfache Verarbeitung

- hohe Wasserdurchldssigkeit « Konsistenzklasse F 1 erdfeucht

+ hat 4,0 mm GréRtkorn « Durchldssigkeitsbeiwert ca. 14 x 10° m/s
- frost- und tausalzbestdandig

alitdtssicherun
Produktdetails Quali i ung

. weber.mix 681 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch Eigenuberwachung.
« Auftragsdicke:

6 cm bis 20 cm
- Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen
» Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfdhig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je cm Auftragsdicke: ca.19,0 kg/m?
ca. 14,0 1/25 kg

« frost- und tausalzbestédndig

- Siehe Mauermoértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette

Papiersack 25 kg 42 Sdcke




weber.mix |68l

Verarbeitung

« Den Mortel in erdfeuchter Konsistenz anmischen.

« Mortel ca. 10 cm dick aufbringen und plan abziehen. Dazu eignet
sich eine Richtlatte die Uber zwei Kanthoélzer oder Schienen
gefUhrt werden.

Granitpflaster:

Die Stdrke des Pflasterbetts sollte im losen Zustand ca. 6-8 cm
betragen. Material in erdfeuchter Konsistenz anmischen und
locker einbringen.

Das Pflaster hammerfest setzen, das heiRt die Pflastersteine
einzeln auflegen und mit 3-4 gezielten Hammerschlégen ein-
klopfen.

Die Granitsteine sind somit einige Zentimeter im Drdnbeton Allgemeine Hinweise

eingebettet. « Dem Mortel durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

- Das SchlieRen der Fugen sollte kontinuierlich erfolgen (Fugma- « Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
terial Splitt 2-5 mm). Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des

- AnschlieRend die Fldche mit einem Sprihstrahl leicht befeuch- Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
ten und mit Folie 3 Tage abdecken. Ubersteigen.

- Alternativ Dranpflastersteine einzeln auflegen und mit einem « Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
kleinen Fldchenrittler abritteln, Fugen splitten (Splitt 1bis 3 mm) nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.
und die Fldche anschlieend mit einem SprUhstrahl leicht » Nachbehandlung: Die frisch hergestellten FlGchen sind vor
befeuchten und mit Folie 3 Tage abdecken. zu schneller Austrocknung zu schitzen. Vor Schlagregen,

starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken schitzen.

Naturstein-/Betonplatten auf Drdnbeton:
- weber.mix 663 Trass-Haftbricke plastisch anmischen, mittels

Schlédmmburste, Quast oder Zahntraufel auf den Plattenricken

vollfidchig auftragen und diese unmittelbar auflegen und ein- . K . . .
Kloofen » Mindestschichtdicke bei FuRgédngerbelastung 6 cm, befah-
pren. rene Fldchen 10 cm. Beim Einbau der Maximalschichtdicke

von 20 cm eine zu intensive Verdichtung vermeiden, um die
Wasserdurchldssigkeit zu erhalten.

* Nach 7 Tagen ist die Fldche belastbar

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C

Druckfestigkeit > 25 N/mm?




weber.mix |88 Pflaster-Fugenmortel PU

o
A

Pflaster-Fugenmaortel auf 1-Komponenten Polyurethanharzbasis

Anwendungsgebiet

weber.mix 682 dient zur Verfugung von Natursteinpflaster, sowohl fUr Alt- als auch
fUr Neupflaster, Betonstein, Platten und Klinkerbeldgen. Der Mértel kann bereits

ab einer Fugenbreite von 3 mm und einer Fugentiefe von 30 mm (bei stédrkerer
Belastung sollte der Stein mind. zu % im Bettungsmaterial liegen) angewendet
werden. Keinesfalls kann auf einen bedarfsgerechten Unterbau der Pflasterung
verzichtet werden. Der Mértel ist neben der Verfugung von Platten und Klinkerbe-
ladgen besonders zur Verfugung von hellen, stark saugenden sowie eisenhaltigen
Natursteinen (z.B. Granite und Gneise) auch bei leichter Verkehrsbelastung durch
PKW, z.B. Garageneinfahrten, geeignet.

Zusammensetzung

Polyurethanharz, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fur eine bessere

Anwendungsgebiet Verarbeitung

« zur Verfugung von Alt- und Neupflaster aus :
Natur- und Betonstein Produkteigenschaften

« ab 3 mm Fugenbreite
« fUr leichte Verkehrsbelastung . i
« I6semittelfrei

Produkteigenschaften - frost- und tausalzbestdndig

» hohe Wasserdurchlassigkeit
« UV-bestdndig

« hohe Wasserdurchldssigkeit

« einfache Verarbeitung

« frost- und tausalzbestdndig « in 3 verschiedenen Farben erhdltlich
Produktdetails - mit amtlichem Prifzeugnis
- Farbténe: Qualitétssicherung

grau; sandfarben; basalt

- Lagerung: weber.mix 682 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch EigenUberwachung.

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschutzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.22,01/25 kg

- Siehe Mauermoértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette Farbe
Eimer 25 kg 24 Eimer basalt
Eimer 25 kg 24 Eimer grau
Eimer 25 kg 24 Eimer sand



Untergrundvorbereitung

« Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfdhig, fest, trocken
und sauber sein.

« Es ist fUr eine Fugenbreite von mind. 3 mm und eine Fugentiefe
von 30 mm zu sorgen.

« Fugenbreite und Fugentiefe sollten in einem angemessenen
Verhdltnis stehen.

« Schmale Fugen, die wesentlich tiefer als 30 mm sind, kénnen
durch zu geringe Schittdichte im unteren Bereich Hohlrdume
entstehen lassen.

« Die zu verfUllenden Fugen mUssen mittels Hochdruckstrahler
(bei Altpflaster) oder Luftdruck gereinigt werden.

Allgemeine Hinweise

« Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
Ubersteigen.

Verarbeitung

« FUllen Sie den Sand in einen geeigneten Mischbehdlter um und
fUgen Sie den kompletten Inhalt der Dose hinzu. Das Mischgut
mit einem Quirl ca. 5 Min. intensiv bis zu einer homogenen
Mischung ohne Klumpenbildung aufmischen.

Beim Einsatz des Pflaster-Fugenmoértel ist zu beachten,
dass aufgrund des Bindemittels ein hauchdUnner Film Uber

Immer komplette Gebinde anmischen. Es darf kein Wasser

zugegeben werden.

Das fertige Mischgut auf die saubere Fldche bringen und mit
einem Gummischieber oder Kokosbesen o0.d. in die Fugen ein-

die verfugten Steine gezogen wird, der die Steinfarbe inten-
siv hervorhebt und einen zusdtzlichen Schutz gibt. Dieser
Film vergilbt nicht. Er verschwindet je nach Stdrke und me-

bringen und verdichten. chanischer Belastung innerhalb von 4-12 Monaten.

Damit eine einheitliche Oberfldchenoptik erreicht wird, muss
beim Ein- bzw. Abfegen darauf geachtet werden, dass die kom-
plette Pflasterflache mit dem Harz-Sandgemisch in BerUhrung
kommt.

AuUf Grund seiner Konsistenz ist der Mortel auch besonders
fUr den Einsatz in senkrechter Fuge geeignet.

Mit Pflaster-Fugenmortel verfugte Fldchen kénnen nach
Aushdértung (7 Tage) mit dem Hochdruckreiniger geséubert
werden.

Der MaterialUberschuss wird gleich anschlieRend mit einem
weichen bis mittelharten Besen abgekehrt.

Bei extrem hellen oder schwarzen Gesteinsarten (Bruch-
steinschieferplatten 0.4.) empfehlen wir vor der Verlegung,
diese mit Wasser zu benetzen um zu sehen, wie die Stein-
oberfldche sich optisch verdndert. Im Zweifelsfall sollte eine
Musterfldche angelegt werden.

« Nachbehandlung: Vor Schlagregen, starker Sonneneinstrah-
lung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken schitzen.

Besondere Hinweise

« Die Vorschriften und Merkblétter fUr die Herstellung von
Pflasterfldchen sind zu beachten.

Technische Werte

+5 °C bis +30 °C

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungszeit bei 20°C/65% rLF.
Druckfestigkeit

ca.120 min

ca.14 N/mm?

Biegezugfestigkeit ca. 6 N/mm?

:v;:::gzj::nmﬁrtel PU Steinformat L x B Fugenbreite ca. Verbrauch kg/m?

ca. 22 1/25 kg Mosaikpflaster 40 X 40 mm 8 mm 15,5
Mosaikpflaster 50 x 50 mm 8 mm 13
Mosaikpflaster 60 x 60 mm 8 mm n,5
Kleinpflaster 80 x 80 mm 10 mm n
Kleinpflaster 90 x 90 mm 10 mm 10
Kleinpflaster 100 x 100 mm 10 mm 9
GroRpflaster 120 x 120 mm 10 mm 8
GroRpflaster 120 x 180 mm 15 mm 9,5
GroRpflaster 140 x 140 mm 15 mm 10
GroRpflaster 140 x 200 mm 15 mm 8,5



weber.mix 680 Feinbeton C25/30

Estrich/Feinbeton zur Aufnahme von Bodenbeldgen, als Nutzboden und zum Reparieren
von BetonfuRbdéden

Anwendungsgebiet

weber.mix 690 ist geeignet fur alle Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hoch- und
Industriebau fur filigrane Betonarbeiten, zum Verfillen von Aussparungen, Repa-
raturen an Betonfldchen und als Ausgleichsbeton fir unebene Fldchen. Geeignet
im Garten- und Landschaftsbau zum Versetzen von Treppen und StUtzwdnden.

Produktbeschreibung

weber.mix 690 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenbeton in Anlehnung an DIN
EN 206-1 und DIN 1045-2.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschlége, Zusdétze fur eine bessere Verarbeitung

Anwendungsgebiet Produkteigenschaften

- fur kleinere Betonarbeiten « hohe Festigkeit
« fUr Estricharbeiten
« zum Anarbeiten von Ubergédngen

. * mit 5,0 mm GroRtkorn
Produkteigenschaften
« Expositionsklassen C25/30: X0, XC4, XF1, XAl

- hohe Druckfestigkeit
* mit 5,0 mm GroRtkorn

. « CT-C25-F h EN 1381
Produktdetails CT-C25-F5 nac 3813

« Festigkeitsklasse C25/30

- Konsistenzklasse F 3 weich entspricht w/z-Wert 0,6

« Wasserbedarf: Qualitdtssicherung
s:;:f;irgt?e'tungﬁqmge Konsistenz einstellen weber.mix 690 unterliegt einer standigen GUtekontrolle durch FremdUberwachung

e iresten e v Feue e b arss Tz und EigenUberwachung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.

Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. <
Untergrundvorbereitung

Verbrauch / Ergiebigkeit . .
« Der Untergrund muss entsprechend vorbereitet sein.

je cm Auftragsdicke: ca. 19,0 kg/m?
ca. 22,0 1/40 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sdcke

« In die gereinigte Fldche wird eine Zementschldmme eingebUrstet. AnschlieRend
wird der Estrich aufgebracht.




weber.mix |60

Verarbeitung

Verarbeitungsschritte:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer
mit so viel Wasser anrUhren, dass eine verarbeitungsgerechte
Konsistenz entsteht..

« FUr kleinere Arbeiten kann der Mortel auch von Hand angemischt
werden.

Estricharbeiten:

« Der Untergrund (Beton) muss rau und sauber sein. Es empfiehlt
sich, in den vorgendssten Untergrund eine Zementschldmme
einzubUrsten. Sofort danach den Estrich 3—5 cm aufbringen
und mit einer Latte abziehen.

« AnschlieRend mit einem Brett abreiben. Allgemeine Hinweise

- Bei AnschlUssen zu bestehenden Fldchen auch deren Ubergénge + Dem Beton dirfen keine Zusdtze zugemischt werden.

mit Zementschldmme einbursten. « Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
Ubersteigen.

Betonarbeiten:

Den je nach Konsistenz angemischten Beton auf die gesduberten
und angefeuchteten Fldchen in der gewUnschten Dicke aufbrin-
gen und mit einem Stampfer, Kantholz o0.d. verdichten.

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312—-313 ist zu beachten.

AnschlieRend die Fldche mit einer Latte oder einem Brett glatt-
ziehen. Bei Bedarf abreiben.

Nachbehandlung: Die frisch hergestellten Fldchen sind vor
zu schneller Austrocknung zu schutzen. Vor Schlagregen,
starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken schitzen.

Werden Schalungen eingesetzt, miussen deren Innenfldchen
mit Schaldl behandelt oder mit einer Folie ausgekleidet werden.

Beim Einbetonieren von Pfahlen u.a. im Erdreich kann gegen
den sauber ausgestochenen Boden betoniert werden. Auch hier
den Beton verdichten. Speziell bei feingliedrigen Bauteilen den
Beton durch Nachnéssen und/oder Abdecken vor zu schnellem
Austrocknen schitzen.

FUr die Anwendung und AusfUhrung gilt die DIN 1045-2 und
DAfStb-Trockenbeton Richtlinie.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit: >30 N/mm?
Festigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse: XO/XC4/XF1/XAl




weber.mix

webher. mix [BEES

Anwendungsgebiet

- fUr Beton- und Sichtbetonarbeiten
« fUr Estricharbeiten
- fUr statisch relevante Bauteile

Produkteigenschaften

- ist ein Beton nach Norm
» hohe Druckfestigkeit
« mit 8,0 mm GroRtkorn

Produktdetails

- Wasserbedarf:
auf verarbeitungsfdhige Konsistenz einstellen

« Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

je cm Auftragsdicke: ca.19,0 kg/m?
ca. 22,0 1/40 kg

« Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310-311.

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette
Papiersack 40 kg 30 Sdcke
Papiersack 25 kg* 48 Sdacke
Silo

* nur regional

Beton/Estrich C25/30

7 e
e :

4

-

Anwendungsgebiet

weber.mix 692 ist geeignet fur alle Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hochbau fur
Fundamente, Sauberkeitsschichten, Stirze, Stutzen und Pfeiler. Zum Verfillen
von Aussparungen in bewehrtem Beton, Treppenaufgdngen, Drempel bis hin
zum Betonieren von gréReren Fldchen. Im Garten- und Landschaftsbau beson-
ders zum Einbetonieren von Rand- und Bordsteinen, Fundamentarbeiten (Gar-
tenmavern, Palisaden, Pfosten, U- und L-Steinen), zum Versetzen von Treppen,
Stufen- und Gehwegplatten bis hin zum Verlegen von Beton- und Naturstein-
pflaster einsetzbar. weber.mix 692 ist auch fur FuRbodenarbeiten (Unterlags-
boden, Ausgleich von unebenen Untergrinden) geeignet. Geeignet auch zum
Einbetonieren von Gerdten (Wédschespinne, Schaukeln, Pallisaden).

Produktbeschreibung
weber.mix 692 ist ein werksmdRig hergestellter Trockenbeton nach DIN EN 206-1
und DIN 1045-2.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fUr eine bessere Verarbeitung

Produkteigenschaften

» hohe Festigkeit

- universell einsetzbar

« Konsistenzklasse F 3 weich entspricht w/z-Wert 0,6
« mit 8,0 mm GroRtkorn

« Expositionsklassen C25/30: X0, XC4, XF1, XAl

« CT-C25-F5 nach EN 13813

Qualitatssicherung
weber.mix 692 unterliegt einer stdndigen Gutekontrolle durch FremdUberwachung
und EigenUberwachung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.
Untergrundvorbereitung

« Der Untergrund muss entsprechend vorbereitet sein.

« In die gereinigte Fldche wird eine Zementschldmme eingeburstet.
AnschlieRend wird der Beton/ Estrich aufgebracht.



weber.mix [SS2

Verarbeitung

von Hand:

« Den Inhalt eines Sackes mit einem Zwangs- oder Freifallmischer
mit so viel Wasser griundlich durchmischen, dass eine verarbei-
tungsgerechte Konsistenz entsteht.

« FUr kleinere Arbeiten kann der Mortel auch von Hand angemischt
werden.

Estricharbeiten:

« Der Untergrund (Beton) muss rau und sauber sein. Es empfiehlt
sich, in den vorgendssten Untergrund eine Zementschldmme
einzubUrsten. Sofort danach den Estrich 3—5 cm aufbringen
und mit einer Latte abziehen.

« AnschlieRend mit einem Brett abreiben. Allgemeine Hinweise

Dem Beton durfen keine Zusdtze zugemischt werden.

- Bei AnschlUssen zu bestehenden Fléchen auch deren Ubergénge
mit Zementschldmme einbursten.

Wdhrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
Ubersteigen.

Betonarbeiten:

« Den je nach Konsistenz angemischten Beton auf die gesduber-
ten und angefeuchteten Fldchen in der gewUnschten Dicke
aufbringen und mit einem Stampfer, Kantholz o.d. verdichten.

FUr die Anwendung und AusfUhrung gilt die DIN 1045-2 und

. R Lo . DAFStb-Trockenbeton Richtlinie.
« AnschlieRend die Fldche mit einer Latte oder einem Brett glatt-

ziehen. Bei Bedarf abreiben.

Die Ubersichtstabelle ,Trockenrohdichte und Wasserbedarf

. . .. h Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.
« Werden Schalungen eingesetzt, mUssen deren Innenfldchen nach nerstefiwerkt aut Sefte ISt zubeachten

mit Schaldl behandelt oder mit einer Folie ausgekleidet werden.

Nachbehandlung: Die frisch hergestellten Fldchen sind vor
zu schneller Austrocknung zu schitzen. Vor Schlagregen,
starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken schitzen. Es qilt die Richtlinie zur Nachbehand-
lung von Beton.

Besondere Hinweise

« Silo ausgestattet mit Durchlaufmischer D 100.

- Beim Einbetonieren von Pfahlen u.a. im Erdreich kann gegen
den sauber ausgestochenen Boden betoniert werden. Auch hier
den Beton verdichten. Speziell bei feingliedrigen Bauteilen den
Beton durch Nachnéssen und/oder Abdecken vor zu schnellem
Austrocknen schitzen.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit > 30 N/mm?
Festigkeitsklasse C 25/30
Expositionsklasse XO/XC4/XF1/XAl




weber.mix B9 FlieRbeton C25/30, C35/45

Anwendungsgebiet
r"c'_-_-_'_" > weber.mix 694 ist ein FlieRbeton fur samtliche FlieRbetonarbeiten. Zum Verfullen
N von Sandwichplatten und Schalungssteinen (z.B. Hinse, Eurospan, Magu, Isorast,
b Schnuch, 6ko-domo, Euromac). Hohe Druckfestigkeit und geringes Schwindmaf
gewdbhrleisten die statischen Anforderungen. In Verbindung mit der Beton-Silo-
mischpumpe (SMP) und Pumpleistungen bis zu 100 I/min ist ein rationelles und
A | von anderen Gerdten (Baustellenkran, Betonpumpe, Fahrmischer) unabhéngiges

Arbeiten moglich. Der FlieRbeton im Silo ist auf der Baustelle permanent auf Knopf-
druck verfigbar. Gerade bei problematischen Ortlichkeiten (Industrieanlagen,

ff'L{* - Altbausanierung, Maschinenfundamente, Tiefgaragen usw.) bringt der FlieRbeton
!F & J und die Silomischpumpe enorme Vorteile. weber.mix 694 FlieRbeton ist auch in der
< m— Qualitdt C35/45 erhdltlich.

Anwendungsgebiet Produktbeschreibung

» zum Verfillen von Schalungssteinen weber.mix 694 ist ein werksmdRig hergestellter, mineralischer Trockenmértel nach

- bei beengten Baustellenverhdltnissen DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.

- zur abschnittsweisen Fundamentunterfangung

Produkteigenschaften At il 2L

. ist ein Beton nach Norm Zement, klassierte mineralische Zuschldge, Zusdtze fUr eine bessere Verarbeitung
+ hervorragende Sichtbetonfldchen .
- hat 8,0 mm GréRtkorn Produkteigenschaften
Produktdetails + hohe Festigkeit
+ Farbtone: * pumpfdhig
naturgrau « einfach durch Stochern zu verdichten
> CCTEE + Konsistenzklasse F 5 flieRfdhig
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschitzter .
Lagerung ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig. + hat 8,0 mm GroRtkorn

Verbrauch / Ergiebigkeit « Expositionsklassen C25/30: X0, XC4, XF1, XAl

« Expositionsklassen C35/45: X0, XC4, XF3, XA2, XD2, XS2

+ ca.500 I/to

- Siehe Mauermértel Verbrauchstabelle Seite 310-311. * Wasserbedarf ca. 1l %

Verpackungseinheiten Qualitdtssicherung
G_ebi"de Kldssol weber.mix 694 unterliegt einer stdndigen Gitekontrolle durch Fremdiberwachung
silo e und Eigeniberwachung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2.
Silo C35/45



weber.mix [BS&

Untergrundvorbereitung
« Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfdhig, fest, trocken
und sauber sein.

« Der Untergrund muss entsprechend vorbereitet sein.

Verarbeitung

« Vor Inbetriebnahme sind die Mdértelschlduche mit einer pasto-
sen Zementschldmme vorzuschldmmen. Der Schlauchdurch-
messer muss immer 50 mm betragen und am Schlauchende ist
generell das statische Mischrohr anzukuppeln.

« Der Frischbeton muss gleichmdRig sein und darf keine wesent-
lichen Mengen von Wasser, Zementleim oder Gesteinskdrnung

absondern. Tdglich bei Arbeitsbeginn ist die Konsistenz des Allgemeine Hinweise

FlieRbetons mit der Konsistenzmessdose zu prifen.

. - L « Konsistenz F5 muss eingehalten werden.
« 1,3 Liter-Messdose auf ebener Plastikfolie aufsetzen, mit Frisch-

beton fullen, hochziehen und ausflieRen lassen. Der Durchmes-
ser darf 30 cm nicht Uberschreiten.

« Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung darf die
Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken und +30 °C nicht
Ubersteigen.

FUr die Anwendung und AusfUhrung gilt die DIN 1045-2 und
DAFStb-Trockenbeton Richtlinie.

Nachbehandlung: Die frisch hergestellten Fldchen sind vor
zu schneller Austrocknung zu schutzen. Vor Schlagregen,
starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch
Abdecken schitzen. Es qilt die Richtlinie zur Nachbehand-
lung von Beton.

Die Ubersichtstabelle , Trockenrohdichte und Wasserbedarf
nach Herstellwerk” auf Seite 312-313 ist zu beachten.

Besondere Hinweise

« Silo ausgestattet mit Silomischpumpe SMP.

Technische Werte

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C

Druckfestigkeit >30 N/mm2

Festmdrtelrohdichte > 2240 kg/m?

Festigkeitsklasse C25/30 C35/45

Expositionsklasse XO/XC4/XF1/XAl XO/XC4/XD2/XS2/XF3/XA2




Zubehor
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Anwendungsgebiet

e Reaktionsbeschleuniger fUr webertec 944

— :
C—— ) Produkteigenschaften
Bl e verkurzt die Aushdrtung
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Gebinde

Verbrauch / Ergiebigkeit

je nach Anwendung

Einheit

Dose

0,1kg
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Anwendungsgebiet

e als Einlage in Dickbeschichtungen

e zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendick-
beschichtungen und Reaktivabdichtungen

e zur Erhohung der ReiRfestigkeit

e ——

Produkteigenschaften

Breite:1m

Maschenweite: 4 x 4 mm
schiebefest

reiRfest

hoch alkalienbestdndig
Fldchengewicht: min. 160 g/m?
Gewebedicke: ca. 0,52 mm

Gebinde Einheit

Verbrauch / Ergiebigkeit
ca.1,05 m?/m?

VPE / Palette

Rolle 50 m?

33

Anwendungsgebiet

e als Armierungsgewebe fUr Sanierputz
e bei Sanierputzanwendungen auf Dichtungs-
schldmmen und kritischen Untergrinden

Produkteigenschaften

e Breite/Maschenweite:1m/8 x 8 mm
o reilRfest
e hoch alkalienbestdndig

Gebinde Einheit

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca.1,05 m?/m?

VPE / Palette

Rolle 50 m?

33




Zubehor

Anwendungsgebiet

e Reiniger fUr Anstriche und Reaktionsharze

[P .
Produkteigenschaften

e vielseitig anwendbar
e hoher Reinigungseffekt
e hochwertiges Losemittel

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanne 11 12 Stk. / Karton
Kanne 61 84

-
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Anwendungsgebiet Verbrauch / Ergiebigkeit
e zur Sduberung von Beton, Waschbeton je nach Anwendung

und Klinkerflachen
e zum Entfernen von Zement- und Kalkschleiern

sowie von Mortelspritzern

Produkteigenschaften

e Konzentrat, mit Wasser verdinnbar
e hochwirksam

Gebinde Einheit VPE / Palette
Kanister 101 60

Anwendungsgebiet Verbrauch / Ergiebigkeit

e zur Verhinderung einer 3-Seitenhaftung von ca.1,05 m/m
Fugendichtstoffen

e zur gUnstigeren Profilierung von Fugendicht-
stoffen im Dehnungsbereich

Produkteigenschaften

e geschlossenzellig

o flexibel
Gebinde Einheit Bemerkung
Rolle 50 Meter 10 mm Durchmesser
Rolle 50 Meter 15 mm Durchmesser
Rolle 50 Meter 20 mm Durchmesser
Rolle 80 Meter 30 mm Durchmesser




Zubehor

M Hartquarzmaterial

Anwendungsgebiet Verbrauch / Ergiebigkeit

o FUlIstoff als Abstreumaterial: ca.1,5-2,0 kg
e Abstreumaterial

Produkteigenschaften

e gereinigt

e ofengetrocknet

e KorngréRen: 0,1-0,3 mm /
0,1-0,5 mm / 0,7-1,2 mm

Bezeichnung Gebinde Einheit VPE / Palette
o 0,1-0,3mm Papiersack 25 kg 42
ig 0,1-0,5mm Papiersack 25 kg 42
_8 0,7 -1,2mm Papiersack 25 kg 42
R

webecfioor Ee Randarmmstrifen T0S

Anwendungsgebiet

e Bestandteil des weber.floor TrittschalldGmm-
systems

e verhindert Schallbricken

e zur Arretierung an Wdnden und aufgehenden
Bauteilen

Produkteigenschaften

o selbstklebender StandfuR
e einfach und schnell zu verarbeiten
e integrierter RUckstell- und Federeffekt

Bezeichnung Gebinde Einheit
8/50 mm, 25 Ifm / Rolle Karton 4 Rollen a 25 Ifm
10/100 mm, 20 Ifm / Rolle Karton 5 Rollen & 20 Ifm

YEL 1A o lold AnrUhreimer

Anwendungsgebiet

e Mischbehdlter fur 25 kg Spachtelmasse oder
Mértel

Produkteigenschaften

e 32| Fassungsvermogen

Einheit

321




Werkzeug

LTV ABS Schwedenrakel

Anwendungsgebiet

e Zum Verteilen und EntlUften von hoch flieR-
féhigen Spachtelmassen fur groRe Fldchen
im Stehen. Breite 60 cm.

Einheit
1Stuck

Werkzeug

Anwendungsgebiet

e zur Verarbeitung von Reaktionsharzab-

dichtungen
e fUr den optimalen Schichtdickenauftrag
e Spitzzahn
Bezeichnung Einheit
Aufstreichkelle 1Stiuck
Zahnleiste Nr. 2 (5 mm) 1Stick
Zahnleiste Nr.1(2,5 mm) 1Stick

Gelenkstick fur Schwedenrakel

. _ Anwendungsgebiet

e Zur Befestigung der Schwedenrakel am
Holzbesenstiel

Einheit
1Stuck




Zubehor

M Handdruckspritze Nr. 3

e Zur Verarbeitung von Schlauchbeuteln

Handdruckspritze Nr. 3

Bezeichnung Gebinde Einheit VPE / Palette
Handdruckspritze Stuck 1Stick

ZargendUse Beutel 10 Stiuck 50 Stk. / Karton

Beuteladapter Beutel 10 Stuck 50 Stk. / Karton

Zubehor

w Hohlkehlenschlitten

e Zur leichten, schnellen und korrekten Herstel-
,/' lung einer Mértelhohlkehle.

Hohlkehlenschlitten klein/groR

Bezeichnung Einheit
Hohlkehlenschlitten grof, 250 x 150 mm 1Stuck
1Stick

Hohlkehlenschlitten klein, 200 x 100 mm

M Nagelsohle fir Arbeitsschuhe

e Zum Begehen frisch verlegter Reaktionsharzbe-
schichtungen oder Verlaufsspachtelmassen zur
Oberflachenentliftung

Einheit

1Stick




RUhrpaddel

Anwendungsgebiet

e Zum Einsetzen in die Elektrobohrmaschine und
Nr.B'/’ Nr.3 f Nr. 4{

Mischen der 1- und 2-Komponenten Produkte

Bemerkung

Einheit

Werkzeug

Bezeichnung

e RUhrpaddel Nr. 8: Breite: 80 mm
e RUhrpaddel Nr. 3: Breite: 150 mm
e RUhrpaddel Nr. 4: Breite: 160 mm

Bezeichnung
Breite: 80 mm

RUhrpaddel Nr. 8

1Stuck

Breite: 150 mm

RUhrpaddel Nr. 3

1Stiock

Breite: 160 mm

RUhrpaddel Nr. 4

1Stick

M Schichtdickenkelle

L

.

e Zum schichtdickenkontrollierten Auftrag
von Bitumendickbeschichtungen (PMBC)
und Reaktivabdichtungen.

Einheit

1Stuck

Schichtdickenmesser

Anwendungsgebiet Einheit ______________________

e Zur Kontrolle der Nassschichtdicke bei Bitumen-
dickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen

Einheit

e 1Stick

o
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N
X
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1Stuck




Werkzeug

M Schlagpacker

e FUr Injektionsarbeiten im Niederdruckverfahren,
zum Einschlagen in ein Bohrloch, zum Injizieren
des Injektionsmaterials in Mauerwerk, Estrich

PO e
mll 1dd und Betonfldchen.
AEEEEmsy -

Bezeichnung Gebinde Einheit

Schlagpacker

VPE/Palette
20 Stk. / Karton

12 x 60 mm Beutel 50 Stick

Werkzeug

w Schraubpacker

e FUr Injektionsarbeiten mit Reaktionsharzen bei
hohem Druck, zum Einschrauben des Schraub-
packers in ein Bohrloch, zum Injizieren des
Injektionsmaterials in Estrich- und Betonfldchen.

Bezeichnung Einheit
12 x 75 mm 1Stuck
12 x 15 mm 1Stuck
w Stachelrolle EntlGftungsroller
e zum EntlUften von Bodenverlaufsmassen
e 50 cm breit
Einheit Bemerkung
1Stuck Stachelldnge: 1 mm
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Anmischtabelle

Anmischtabelle

Gattung

RUhrpaddel Nr. 3

Paddelbreite 150 mm

RUhrpaddel Nr. 4
Paddelbreite 160 mm

RUhrpaddel Nr. 8
Paddelbreite 80 mm

weber.rep 752 Betonersatz PCC 4 mm 25 kg
weber.rep 753 Betonersatz PCC 8 mm 25 kg
weber.rep KB duo Korrosionsschutz und Haftbricke 20 kg
weber.rep R4 duo Reparaturmoértel und Feinspachtel 20 kg
weber.rep 760 Blitzzement 1kg
weber.rep 760 Blitzzement 5 kg
weber.rep 760 Blitzzement 13,5 kg
weber.rep 762 Lunkerspachtel 14 kg
weber.rep 763 Betonfeinspachtel schnell 20 kg
weber.rep 766 Epoxidharzmortel 4,3 kg
weber.rep 767 Vergussmortel 1 mm 25 kg
weber.rep 768 Vergussmortel 4 mm 25 kg
weber.rep 769 Vergussmortel 8 mm 25 kg
webertec 791 Balkonbeschichtung 10 kg
webertec 793 Universal-Bauharz 1kg
webertec 793 Universal-Bauharz 3 kg
webertec 793 Universal-Bauharz 8 kg
webertec 794 EP-Grundierung 10 kg
webertec 795 EP-Versiegelung 10 kg
webertec 796 EP-Beschichtung 12 kg
webertec 915 Dickbeschichtung 1/2 K 301

webertec 922 Dickbeschichtung 1/2 K 32 kg
webertec 930 Dichtschldmme 25 kg
webertec 931S Dichtschlédmme schnell 25 kg
webertec 933 Hohlkehlenspachtel 25 kg
webertec 934 Wassersperrputz 25 kg
webertec 935 Stopfmortel 14 kg
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webertec 942 Bohrlochsuspension 20 kg .
webertec 945 Injektionsharz EP 1 kg
webertec 945 Injektionsharz EP 5 kg
weber.san 950/951S Spritzbewurf/schnell 25 kg .
weber.san 952 Porengrundputz 25 kg
weber.san 953 Sanierputz grau 25 kg
weber.san 954 Sanierputz weilk 25 kg
weber.san 958 Sanierputz weif einlagig + schnell 25 kg .
weber.san 956 Feinputz 25 kg
weber.rep 766 Epoxidharzmértel 4,3 kg
webertec 970 Tankstellendichtstoff 251
webertec 970 Tankstellendichtstoff 101
webertec 971 Tankstellendichtstoff 0,45 | RUhrspirale
webertec 971 Tankstellendichtstoff 2,51
webertec 973 Primer VS 0,815 |
webertec 977 Industriefuge PU 6 kg .
webertherm 307 Klebe- und Armierungsmortel 20 kg .
weber.san Silikatfarbe Silikatfarbe 15 | °
weber.tec Superflex 2 K Dickbeschichtung 2 K 30|
webertec Superflex 10 Dickbeschichtung 2 K 301
webertec Superflex100S | Spritzdickbeschichtung 2 K 30 kg
weber.tec Superflex D 2 Flex Dichtschlémme 24 kg .
weber.tec Superflex D 2 Flex Dichtschlémme 15 kg .
webertec Superflex D 2 Flex Dichtschlédmme 6 kg
webertec Superflex D 24 | Reaktivabdichtung 24 kg °
webertec Superflex more | Dickbeschichtung 1/2 K 281

Anmischtabelle
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Lieferservice

Logistikleitlinie

Wer im Geschdft langfristig erfolgreich sein will, muss Abmachungen einhalten - jederzeit. DafUr brauchen Sie einen zuverldssigen
Partner, der zu seinem Wort steht. Denn was Sie Ihren Kunden zusichern, sollten Sie ebenso von Ihren Lieferanten verlangen kdnnen.
Qualitatsprodukte von Weber erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten Fachhandler.

Wir ermdglichen Ihnen eine verbindliche Zeitplanung — von der Auftragsannahme bis zur Anlieferung!

Um Fehler zu vermeiden und die Logistikkosten gering zu halten, ist auch die partnerschaftliche Mithilfe unserer Kunden nétig.

Wir setzen auf lhre UnterstUtzung und bitten Sie, nachstehende Punkte zu beachten.

Bestellung

Bei mUndlichen und telefonischen Bestellungen besteht die
Gefahr, dass aufgrund von Verstdndigungsproblemen und
Horfehlern falsche Bestellungen ausgeldst werden.

Anlieferzeitraum

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewiUnschten Anliefe-
rungszeitraum an. Jeder Anlieferungstag bietet Ihnen folgende
Optionen:

Fruhlieferung

bis 50 km Entfernung vom Lieferwerk (*) bis 9:00 Uhr
Vormittags

Lieferung bis 100 km Entfernung vom Lieferwerk bis 12:00 Uhr
Im Laufe des Tages bis 18:00 Uhr

Individuelle Vereinbarungen

Fixtermine: FUr Ihre optimale Planungssicherheit konnen Sie mit
uns Fixtermine fUr die Lieferung Ihrer Bestellung vereinbaren.
FrUh- und Fixtermine sind nur fUr die Lagersortimente und
standortspezifisch maoglich.

Sonderfahrten: Auf Anfrage kénnen bei Bestellung von Produkten

Sonderfahrten vereinbart werden. Die entstehenden Mehrkosten
fOr Fracht werden in Rechnung gestellt.

Infos zum Gefahrengut

Wir weisen darauf hin, dass ein kleiner Teil unserer Produkte
unter die Vorschriften der Gefahrgutverordnung StraRe/Schiene
(GGVSE) félit. Folgende Gefahrgutklassen kénnen zur Verladung
kommen.

Klasse 2: Gase: hier Druckgaspackungen

Klasse 3: EntzUndbare flussige Stoffe

Klasse 4: EntzUndbare feste Stoffe

Klasse 6: Giftige Stoffe

Klasse 8: Atzende Stoffe

Klasse 9: Verschiedene gefdhrliche Stoffe und Gegenstdnde

Wir bitten Sie daher, Ihre Bestellungen per Fax oder E-Mail zu
tatigen. Entsprechende Vorlagen Ubergeben Ihnen gerne unsere
Mitarbeiter.

Fixtermin als Uhrzeit (*) ist bindend und zuschlagpflichtig in
Hohe von 100,00 € je Anlieferung

(*) nur fur Lagersortimente (ausgenommen Dammplatten)

Lieferzeiten fUr Siloware mit einer Entfernung von mehr als

150 km oder Liefertermine fUr Insellieferungen sind generell
anzufragen. Wir sind bemuUht, die Termine fristgerecht einzu-
halten. Eine Haftung fUr nicht eingehaltene Termine wird nicht
Ubernommen.

Sollten Sie als Selbstabholer diese Produkte von einem unserer
Ldger abholen, ist darauf zu achten, dass Ihre Fahrzeuge und
die von Ihnen eingesetzten Dienstleister entsprechend den
Vorschriften der GGVSE ausgerustet und die jeweiligen Fahrer
im Besitz der ADR-Bescheinigung sind. Die personliche Schutz-
ausrUstung muss fUr jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung
vorhanden sein. Beim Transport von gefdhrlichen GUtern wird
besonderer Wert auf die richtige Ladungssicherung gelegt.
Zum Thema Ladungssicherung finden Sie Hinweise in unserer
Preisliste. Die FahrzeugfUhrer mUssen im Besitz der Gefahrgut-
informationen gem. GGVS sein. Dies gilt auch fUr PKW und
Kleintransporter.

Sollten Sie Fragen zum Thema ,Transport von Gefahrgitern”
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Gefahrgutbeauf-
tragten.

tlinie

Logistikle



Logistikleitlinie

Logistikleitlinie

Frachtfreie Lieferung

Der Warenwert fUr frachtfreie Lieferungen liegt bei 1.200 € und gilt
nur fUr das deutsche Festland.

FUr Siloware gelten die in den ServicegebUhren genannten
Mindestliefermengen bis zu einer Entfernung von 100 km.

Produktverfigbarkeit

Bitte beachten Sie, dass einige Produkte nur regional verfugbar
sind. Der Einsatz von Baustoffen ist regionaltypisch geprdgt.
Sollten Sie daher Baustellen auRerhalb Ihres gewdhnlichen Ein-
zugsgebietes ausfUhren, so halten Sie bitte zwecks der Verfug-

Siloware

Silostellung/-abholung

Eine Silostellung birgt im Rahmen der Sicherheit und des Unfall-
risikos eine hohe Verantwortung fUr SG-Weber und des Kunden.
Zur Vermeidung von Risiken und zur Gewdhrleistung optimaler
Baustellenbedingungen ist es erforderlich, dass sowohl die Bau-
stellenzufahrt als auch die Stellfliche gut zugdnglich und gesichert
sind. Bitte kennzeichnen Sie dabei den von lhnen gewinschten,
tragféhigen Siloabstellplatz. Beachten Sie, dass die Baustellen-
adresse vollstdndig ist und die Siloabstellgenehmigung, soweit
erforderlich, eingeholt wurde (zum Beispiel Silostellung auf
Sffentlichen Wegen).

Silobereitstellung/Mieten

FUr die Bereitstellung der Silos berechnen wir eine Bereitstellungs-
pauschale (siehe: Miet- und Dienstleistungsgebuhren). Die Silos
stehen lhnen zur Verarbeitung unserer Produkte fUr einen ange-
messenen Zeitraum kostenfrei zur Verfigung.

Liefermengen

Die maximalen Liefermengen je Fahrzeugart sind:
Drei-Achs-Silosteller 10 t

Vier-Achs-Silosteller 14 t

Sattel-Silosteller 20 t — nur bedingt verfugbar
Drei-Achs Einbldser 16 t — nur bedingt verfugbar
Vier-Achs Einbldser 20 t — nur bedingt verfugbar
Sattel-Einbldser 27 t

Maschinentechnik

Evtl. an uns gestellte Forderungen wegen Ausfallzeiten bei
Maschinenstérungen kdnnen wir nicht anerkennen (siehe Allge-
meine Verkaufs- und Lieferbedingungen).

Transportbedingt konnen technische Stérungen an der Maschine
auftreten. Beachten Sie auRerdem, dass bei nicht gesicherten
Baustellen mutwillige Beschddigungen durch Dritte verursacht
werden kdnnen.

Im Falle von Storungen verpflichten wir uns gemdR unseren
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, diese schnellst-
maoglich zu beseitigen.

Bei Lieferungen Uber 100 km berechnen wir einen Entfernungs-
zuschlag, gestaffelt nach Lieferzonen, ab 100 km, 150 km und
200 km. Bei Inselfrachten sind die daraus entstehenden zusdtz-
lichen Frachtkosten vorab anzufragen.

barkeit bestimmter Produkte RUcksprache mit lhrem zustan-
digen Weber Kundenservice. BerUcksichtigen Sie bitte hierbei,
dass Verarbeitungseigenschaften und Marktpreise regional
differieren kénnen.

Um Kosten zu sparen, bitten wir Sie nach Baustellenende

um sofortige Abmeldung lhres Silos. Die Siloabholung erfolgt
im Rahmen der Tourenplanung, i. d. R. innerhalb von sieben
Arbeitstagen. Bei Terminabholungen behalten wir uns die
Berechnung eines Terminzuschlages von 100 € fur fixe Liefer-
oder Abholtermine vor.

*Grundlage hierfur sind unsere Silo-Aufstellbedingungen.

DarUber hinaus berechnen wir Kostensdtze wie auf Seite
.Silo-/Maschinenmiete fur lange Standzeit” beschrieben.

Unseren Disponenten ist die Mengen-Aufteilung von Bestell-
mengen entsprechend der zur Verfigung stehenden Fahr-
zeuge vorbehalten.

Die Maschinen werden fest verschraubt und gesichert am
Baustellensilo ausgeliefert. Es ist untersagt, Maschinen von
Baustellensilos abzuschrauben, oder an ein anderes Silo um
zu schrauben. Wir empfehlen, die Maschinentechnik gleich
nach Anlieferung/ihrer Ankunft an der Baustelle auf Funktions-
fahigkeit zu prifen, um bei evtl. auftretenden Stérungen aus-
reichend Zeit fUr die Beseitigung zu haben.

Bei grob fahrléssiger oder vorsétzlicher Beschédigung/Ver-
unreinigung von Silos und Maschinen auf den Baustellen behal-
ten wir uns vor, die uns entstehenden Kosten in Rechnung zu
stellen.



Vorwort

Der sichere Transport von Baustoffen muss ein selbstverstdnd-
liches Anliegen aller Beteiligten sein. Die notwendigen MalRnah-
men zur Ladungssicherung dienen der UnfallverhUtung und da-
mit der Vermeidung von Personen- , Sach- und Umweltschdden.
Eine sach- und fachgerechte Ladungssicherung erfordert von
allen Beteiligten einen zusdtzlichen Arbeitsaufwand.

Verantwortlichkeiten

Alle am Transport beteiligten Personen - Fahrer, Verlader, Fahr-
zeughalter, Absender und FrachtfUhrer — sind fUr die Ladungs-
sicherung gemeinsam verantwortlich. Bei StraRenkontrollen/
Unfdllen, bei denen mangelnde oder nicht vorhandene Ladungs-
sicherung festgestellt wird, haben nicht nur der Fahrer, son-
dern alle am Transport beteiligten Personen mit rechtlichen
Konsequenzen zu rechnen.

Grundregeln

Es ist darauf zu achten, dass:
« das Fahrzeug fUr das Ladegut geeignet ist

Ladungssicherung

Dieser Aufwand steht jedoch in keinem Verhdltnis zu den Pro-
blemen, die entstehen, wenn ein Unfall stattgefunden hat, ein
Schaden eingetreten ist oder zum Beispiel eine Anzeige auf-
grund einer Verkehrskontrolle vorliegt. Bei allen Moglichkeiten,
sich rechtlich abzusichern, bleibt letztendlich trotzdem die vom
Gesetzgeber den Beteiligten auferlegte Verantwortung.

Unser Verladepersonal wurde intern geschult, um in Verbin-
dung mit den LKW-Fahrern diese zwingend notwendigen
MaRnahmen einleiten und umsetzen zu kénnen.

Ladungssicherung

- die Betriebssicherheit und Ausriustung der Fahrzeuge gewdhrleistet ist

- der LKW-Boden bei der Beladung sauber (besenrein) und frei von OI- und Fettresten ist und der Ladungstréger komplett auf

dem Wagenboden aufliegt.

+ das zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeuges und die Achslasten nicht Uberschritten werden.

+ grundsdtzlich eine Beladung unter BerUcksichtigung der zuldssigen Lastverteilung durchgefUhrt wird.

+ entsprechende Hilfsmittel zur Ladungssicherung verwendet werden.

Die VDI-Richtlinien 2700 ff. — Ladungssicherung fUr StraRenfahrzeuge - setzen den technischen Mindestrahmen fir technische
Anforderungen zur Sicherung der Ladung, Ausbildung der Verantwortlichen und fUr das Qualitdtsmanagement.

Ladungssicherungsmethoden

Ladungssicherungsmethoden sind kraftschlissige oder form-
schlUssige Ladungssicherung oder eine Kombination von beidem.

Die hierfur notwendigen Hilfsmittel (Zurrgurte, Antirutschmatten,
Staupolster, Luftsécke etc.) zur Ladungssicherung sind auf dem
Fahrzeug mitzufUhren.

Kraftschluss wird zum Beispiel
durch Niederzurren des Ladeguts
erreicht. Gegebenenfalls sind auch
Antirutschmatten erforderlich.

erreicht.

Formschluss wird durch anliegendes
Laden an die Laderaumbegrenzungen

Bei Bedarf stellen wir lhnen diese Hilfsmittel auch gegen
Berechnung zur Verfigung. Die Sicherungsmaterialien sind,
soweit sie nicht beschddigt sind, wieder verwendbar.

Eine RUckgabe von Sicherungsmaterialien ist nicht mdglich.

Kombination aus Kraftschluss und
Formschluss

\ /

Zertifizierte Ladungssicherungsvarianten

Saint-Gobain Weber hat in Zusammenarbeit mit der DEKRA
Verlade- und Sicherungsvarianten fUr all unsere Ladeeinheiten
(Sack- und Eimerwaren auf Paletten, kommissionierte Waren)
und Transportfahrzeuge (Code XL, Code L) testen und zertifi-
zieren lassen.

Wir stellen Ihnen diese Zertifikate Uber unsere Logistikabtei-
lungen gerne zur Verfigung. Die Zertifikate stellen keine zwin-
gende Vorschrift dar, bescheinigen aber, dass die gepriften
Ladeeinheiten den geltenden Vorschriften entsprechen.

Alternativ kdnnen, je nach Ladeeinheit und Fahrzeugtyp, andere

Sicherungsvarianten gemdR DIN EN 12195-1 oder VDI 2700 fF.
eingesetzt werden.
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Sicherheitshinweise

Inweise

Sicherheitsh
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Sicherheit geht vor

Die Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitssicherheitspolitik der Saint-Gobain-Gruppe basiert auf dem Respekt gegenUber den Mitmenschen
und auf der Achtung der Umwelt.

Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Auf unseren Produktverpackungen finden Sie Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschlége, um lhre Gesundheit zu schitzen.

Beispiel eines Fliesenklebers:

| UFI:H563-L905-R783-1823 |

374 W
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H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschdden.

H335: Kann die Atemweqge reizen.
f% P101: Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spUlen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Gefahr

P501: Entsorgung des Inhalts/des Behdlters gemdR den ortlichen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften.

BetrSichV: entfdllt; WGK: 1; GISCODE: ZP 1

Sicherheitsdatenbldtter

AusfUhrliche Informationen enthdlt das Sicherheitsdatenblatt, verfigbar bei Ihrem Lieferanten oder
im Internet, mit den notwendigen Daten und Umgangsempfehlungen fur die Produkte.

Mit dem Sicherheitsdatenblatt kann festgelegt werden, ob Tdtigkeiten mit Gefahrstoffen durchgefUhrt
werden oder ob Gefahrstoffe bei der Tdtigkeit entstehen oder freigesetzt werden. So kdnnen Sie die
erforderlichen MaRnahmen fir die Sicherheit am Arbeitsplatz und den Schutz der Umwelt treffen.

Angabe UFI-Code zur Meldung an Giftinformationszentren
Ab dem 01.01.2021 werden die Verpackungen unsere Produkte, die als gefahrliche Gemische eingestuft
sind, mit einem UFI-Code (Unique Formula Identifier) versehen. Der UFI-Code und die anderen ange-
gebenen Informationen kénnen von Giftinformationszentren im Falle eines Notrufs verwendet werden.



So schitzen Sie lhre Gesundheit bei der Verarbeitung

Allgemeine BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Durchtrdnkte Kleidung wechseln.
Schutz- und Bei der Arbeit nicht essen, trinken,rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde
HygienemaRnahmen  waschen.

Atemschutz Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen mdglich) ist ent-
sprechender Atemschutz anzuwenden. Ndheres hierzu im Sicherheitsdatenblatt des
entsprechenden Produktes.

Handschutz FUr die Verarbeitung einzelner Produktgruppen sind geeignete Schutzhandschuhe zu
verwenden. Ndheres hierzu im Sicherheitsdatenblatt des entsprechenden Produktes.

Augenschutz Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschlieRende Schutzbrille tragen.

D ‘|§? ’

Hautschutz Hautschutz durch Hautschutzplan nach DGUV-I 212-017 verwenden.
Insbesondere ist nach den Arbeiten Hautpflegemittel zu verwenden.

Koérperschutz Geschlossene, langédrmelige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen.

Ife MalRnahme

rste H

Nach Einatmen: BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Durchtrénkte Kleidung wechseln.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken,rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
H&énde waschen.

+

Nach Hautkontakt: Durchtrdnkte Kleidung entfernen. Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspulen.
Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Auge sofort bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen (ca. 10 Minuten).
Augen nicht trocken ausreiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusdétzliche
Hornhautschdden maglich sind. Immer Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspulen und reichlich Wasser trinken.
Kein Erbrechen herbeifUhren. Arzt konsultieren.

Verhalten auf dem Werksgeldnde

Tempolimit FUr das Befahren des Werksgeldndes gilt die StVO. Die Geschwindigkeitsbegrenzung variiert
je Werk und gilt fUr alle Fahrzeuge. Bitte beachten Sie die Beschilderung. Aus sicherheits-
technischen Grinden ist Ihnen grundsdtzlich nur der Zutritt zu den beauftragten Arbeits-
stdtten gestattet.

Arbeitsschutz Tragen Sie zu lIhrer eigenen Sicherheit geeignete Schutzausristung! Imm gesamten Produk-
tionsbereich sind Sicherheitsschuhe vorgeschrieben. Achten Sie auf die Hinweiszeichen im
Betrieb! Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen lhres Koordinators und des Sicherheitsbe-
auftragten! Befolgen Sie die UnfallverhUtungsvorschriften!

Brandschutz In den mit entsprechenden Schildern gekennzeichneten Rdumen ist Rauchen, offenes Licht
und Feuer strengstens verboten. Die Weisungen des Koordinators sind bei Nichtkennzeich-
nung der Bereiche ebenfalls maRgeblich.

Fotografierverbot Auf dem gesamten Werksgeldnde herrscht generelles Fotografierverbot.
Es besteht die Mdglichkeit, nach vorheriger Anmeldung, eine Ausnahmegenehmigung zu
erhalten. Hierzu stimmen Sie sich bitte im Vorfeld mit lhrem Koordinator ab.

Warnwesten Besucher und Fremdfirmen = gelb
Tragepflicht Betriebsangehorige = orange

Inweise

Sicherheitsh



Benutzungsbedingungen
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Silo- und Maschinentechni
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Exe B

Bedingungen und Verantwortlichkeiten

Dieses Merkblatt soll dem Aufsteller und dem Benutzer von Baustellensilos sowie den Fahrern von
Silostellern und Silofahrzeugen Hinweise zum gefahrlosen Umgang mit Baustellensilos geben.
Dieses Merkblatt soll die einschldgigen Sicherheitsbestimmungen und UnfallverhiUtungsvorschriften
ergdnzen. Im nachfolgenden Text wird jeweils festgelegt, wer dafUr verantwortlich ist. Das kann
der Benutzer/Verarbeiter, der Fahrer des Silostellers oder der Fahrer des Einblaszuges sein. Die
von uns auf Anforderung im Rahmen des Vertriebs von Fertigbaustoffen zur Verfigung gestellten
Siloeinheiten durfen ausschlieRlich mit Saint-Gobain Weber Material gefullt werden.

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos

Der Aufstellplatz fUr die Silos ist so zu wdhlen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszige auf
sicherer Fahrbahn an- und abfahren kénnen. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamt-
gewicht von 40 t haben. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann
dieser nicht eingehalten werden, ist RUcksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu
nehmen. Der vom Verarbeiter ausgewdhlte Standplatz ist persdnlich zuzuweisen oder eindeutig zu
kennzeichnen.

Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 x 3 m GréRe vorhanden sein.
Der Aufstellplatz muss gegen UnterspUlung und seitliches Abrutschen gesichert sein.

Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Grdben ist darauf zu achten, dass der notwendige
Sicherheitsabstand gewdhrleistet ist. Geregelt ist dies im Regelwerk Bau und Planung (DIN 4123). Als
Hilfsmittel fUr die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert Graben- oder Hangtiefe x 1,7 = Siloabstand
zum Grabenrand.

Beim Verladen/Aufstellen/Nachblasen dirfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich
des Baustellensilos aufhalten.

Baustellensilos dUrfen nur an den Aufnahmetaschen und nur mit dafur geeigneten Gerdten durch
befugtes und von Weber beauftragtes Personal transportiert oder umgestellt werden.
Krantransport ist verboten!

Werden Baustellensilos im 6ffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so ist eine Sondernutzungserlaubnis
fUr das Abstellen auf Gehwegen oder StraRen nach StVO bei der Gemeinde oder Verkehrsbehorde
einzuholen. Das jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und WeifRk und
Warnlampen gekennzeichnet werden. Eine Erlaubnis nach StVO ist dem Silosteller nachzuweisen.

Es muss gewdbhrleistet sein, dass die Baustellenzufahrt fur die Anlieferung und Abholung der Silos
Tag und Nacht frei zugdnglich ist. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege u. 4. mUssen so
beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge mit 40 Tonnen Gesamtgewicht keine Fahrspuren
hinterlassen.

Das Silo muss senkrecht stehen.

Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgrdben, Béschungen u. 4.,
bei aufgeschittetem Boden, bei ldngerer Standzeit des Behdlters sowie bei ungUnstigen Witterungs-
bedingungen (z. B. gefrorener Boden).

Wadhrend der Standzeit, insbesondere aber beim Betrieb und Befillen der Silos, sind der Unterbau
stdndig auf etwaiges Einsinken zu beobachten und gegebenenfalls GegenmaRnahmen rechtzeitig
einzuleiten.

Die Bodenbelastung betragt bei gefulltem Silo bis 0,3 N/mm?.
Dementsprechend ist die Tragféhigkeit des Aufstellplatzes zu gewdhrleisten.

Bei unzureichender Tragfdhigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzufUhren. Im Regelfalle
sind Stahlbetonfundamente zu wdhlen. Dabei ist Platten- und oder Streifenfundamenten der Vorzug
vor Einzelfundamenten zu geben.

Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfa-
higer Untergrund mit einer zuldssigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm? vorhanden ist. FUr
ein Schwellenlager verwendete Bohlen missen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm
dick sein.

FUr die zuldssige Belastung des Baugrundes qilt die DIN 4124.



Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos

Bei Aufnahme des Baustellensilos auf das Silostellerfahrzeug missen alle vom Besteller/Mieter/
Benutzer angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein. Es ist zu gewdhrleisten, dass die
beférderungs- und betriebssichere Verladung gemdR § 412 Abs. 1 HGB durchgefUhrt wird. Hierzu
zdhlt unter anderem das Befestigen und Sichern aller Maschinenteile.

Vor dem Transport missen Dach- und Standrahmen der Silos von Verschmutzungen gesdubert
sein! Einblas- und EntlUftungsleitungen sowie Siloverschlussklappen der Baustellensilos miUssen
geschlossen sein.

Es gilt die Betriebssicherheitsverordnung, insbesondere die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen
und Unfallverhitungsvorschriften:

DGUYV Regel 114-010 Austauschbare Kipp- und Absetzbehdlter

DGUV Vorschrift1 Grundsdtze der Prdvention

TRGS 559 Mineralischer Staub

14.ProdSV Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz

Bei Drucksilos ist noch Folgendes zu beachten:
Vor dem tdglichen Arbeitsende und vor dem Transport miUssen die Silos drucklos gemacht werden.

Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und EntlUftungsleitung sowie der Dom-
deckel geschlossen und dicht sind. Silos mUssen vor dem BefUllen drucklos gemacht werden. Der
Kugelhahn muss geschlossen sein. Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht Uberschritten werden.

Das Uberprifen bzw. Anliften des Sicherheitsventils ist vor Inbetriebnahme durchzufihren.

Es durfen nur vom Hersteller bzw. EigentUmer des Behdlters zugelassene Verdichter zur
Herstellung des Uberdrucks verwendet werden.

Betreiben von Baustellensilos

Die EntlUftungsleitungen sind stets offen zu halten; Druck und Unterdruck darf sich im Behdlter
nicht aufbauen! Dies gilt nicht fir den Betrieb von Drucksilos!

Alle am Baustellensilo festgestellten Schdden und Manipulationen sind Weber unverzuglich
zu melden. Der Besteller/Mieter/Benutzer haftet fir alle Gefahren und Schéden, die durch die
Benutzung des Silos auftreten.

Das Offnen des Domdeckels ist untersagt.

Als elektrische RUttler, zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens, durfen nur vom Hersteller
genehmigte oder werksseitig montierte RUttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rittlers
dient ausschlieRlich die angeschweilte RUttlerplatte.

Ein RUttler darf nur zeitgleich mit der Férderanlage oder Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren
Silos ist der RUttler sofort auszuschalten!

Einblasen von Baustellensilos

Bei Nachblasungen sind die FUIlI- und EntlUftungsleitungen auf freien Durchgang, sowie sdmtliche
Sicherheitseinrichtungen auf FunktionstUchtigkeit zu Uberprifen. Zur Abluftfilterung muss ein
Filterschlauch mit einem Fassungsvermogen von mindestens 1,2 m* verwendet werden.

GemadR Emissionsschutzgesetz darf die Massenkonzentration von 20 mg/m? Abluft nicht Uber-
schritten werden. Zur Befestigung des Filterschlauchs ist die am Silo angebrachte C-Festkupplung
zu verwenden.

Die Silos mUssen stoRfrei befUllt werden. Der im Silo entstehende FUlldruck darf 0,1 bar nicht Uber-
schreiten.

Benutzungsbedingungen

Verantwortlich
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Ubersicht Silovarianten

Silo- und Maschinentechni

Putz

Tweber

Trockenmortelsilo
mit angebauter, betriebs-
bereiter Silomischpumpe
zur rationellen Verarbeitung
von Putz, Klebe- und
Armierungsmortel.

Trockenmortelsilo
fUr mobile, pneumatische
Forderanlagen zur
automatischen Beschickung
der Putzmaschine

mit angebauter, betriebs-

zur rationellen Verarbeitung

piccolo-Silo
fUr ca. 1,5 t Klebe- und
Armierungsmortel.
Mit angebautem
Durchlaufmischer.

Trockenmortelsilo
bereiter Siloférderanlage

von Putz, Klebe- und
Armierungsmortel.

Mauermortel/Beton

eber

W

Trockenmortelsilo
mit Silomischstation SMS, bestehend
aus Durchlaufmischer und Steuer
schrank, zur vollautomatischen
Aufbereitung von Mauermértel und
Beton.

eber |||

W

winctun f |

{ i;)
!' ./-.:'

Trockenmortelsilo
mit angebauter, betriebsbereiter
Silomischpumpe SMP-FB zum vollauto-
matischen Anmischen und Pumpen von
Betonprodukten.

Bodensysteme/Estrich

—_—

77 weber

AINT-GOBAIN
=

©), 00,0

Weber Trockenmértelsilo
mit angebauter, betriebsbereiter
Silomischpumpe zum vollautomati-
schen Anmischen und Pumpen von
weber.floor Spachtel- und
Ausgleichsmassen.

Weber Trockenmértelsilo
mit angebauter, betriebsbereiter
Silomischpumpe zur rationellen
Verarbeitung von weber.floor
FlieRestrichen.

Weber Pumptruck
autarke Versorgung lhrer Baustelle,
Material, Strom und Maschine an Bord.
FUr weber.floor Ausgleichsmassen.



R:16,20 m Silozug | |

Silo-Aufstellbedingungen

ca.350 cm

eber
T

W

normales Erdreich

Silo- und Maschinentechni

670 cm
ca.820cm

‘ mind. Durchfahrthéhe‘

400 cm

|so| 2s0cm | 50\77
q.700 cm

250 cm ‘

ab 0,3 N/m? R——
S
m.
Richtwert Lastverteilungswinkel
ichtwert:

30-40°
Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:
Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand

wo 052

befestigter
Silostandplatz

Leergewicht
Silo+SMP ca.3,0t
Silofillung ca. 35,0 t

Summe ca. 38,0t

ca.350 cm

W 379
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Silo-FUllstdnde

Silo12 m* (ca.-Werte) Fillmenge int

Silo- und Maschinentechni

@
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[
n

3go W
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n 14 16 19
100%
9 n 13 15
80
6o 6,5 8 9,5 n
4 5 6 7

40%

20% 1,8 2,3 2,7 3,1
weber.mur 643 weber.therm 302 weber.top 204 AB weber.mix 610
weber.mur 630 EQ weber.mur 644 weber.therm 300 weber.mix 616
weber.dur 137 weber.cal 174 weber.therm 301 weber.mix 626 KS
weber.dur 137 SLK weber.cal 174 SLK weber.therm 370 weber.mix 626 VS
weber.dur 132 weber.dur 136 weber.cal 172
weber.dur 132 SLK weber.dur 110 weber.dur 1M

weber.dur 110 SLK

FUllmengeint

Silo18 m* (ca.-Werte)

Zur Prufung des SilofUlistandes das Silo mit einem Gummihammer abklopfen. Anhand des Klangunterschieds
beim Abklopfen erkennen Sie den Fullstand. In der Tabellenspalte des Materials auf der ermittelten Hohe die Silo-
inhaltsmenge ablesen. /N Bitte stellen Sie sicher, dass hierbei ein sicherer Auf- und Abstieg gewdhrleistet ist.

16 21 24 28 31
100%
12,5 16,5 19 22 24,5
80
9 12 14 16 18
60
6 8 9 10 n,5
40%
20% 2,7 3,5 41 4,7 53
(]
weber.mur 643 weber.therm 302  weber.top 204 AB  weber.mix 610KS  weber.floor 4341
weber.mur 630 EQ weber.mur 644 weber.therm 300 weber.mix 611 weber.mix 694 C25
weber.dur 137 weber.cal 174 weber.therm 301 weber.floor 4470 weber.mix 694 C35
weber.dur 137 SLK  weber.cal 174 SLK  weber.therm 370  weber.mix 616
weber.dur 132 weber.dur 136 weber.floor 4365  weber.floor 4491
weber.dur 132 SLK  weber.dur 110 weber.cal 172 weber.floor 4490
weber.dur 10 SLK  weber.dur weber.mix 626 KS
weber.floor 4150 weber.floor 4605  weber.mix 626 VS
weber.floor 4610 weber.floor 4480
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Maschinentechni

Maschinentechnik

Weber- Edelputze Edelkratz- Struktur- Unterputze Zement- Klebe- u.
Maschinentechnik putze putze putze Armierungs-
mortel

weber.star webertop weber.star weber.dur weber.dur webertherm

L ———— v

Durchlaufmischer D-10 Typ IlI

=

Durchlaufmischer D 20 S

& By
Siloférderanlage SFA

@ = empfehlenswert

Sanier-
putze

weber.san




Weber-
Maschinentechnik

Einkammermischpumpe
EMP Floor

Mauermortel

weber.mix

Leichtmavuer-
mortel

weber.mix

Beton

weber.mix

Spritzbeton

webertec

FlieRestrich

weber.mix

Estrich

weber.floor

Maschinentechni



Standorte Ubersicht
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Unternehmenszentrale

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84

40549 DUsseldorf

Tel.: 0211 91369-0

Kundenservice

Datteln

LohstraRe 61

45711 Datteln

Tel: 02363 399-600
Fax: 02363 399-690

Herzfelde
BirkenstralRe 6
15378 Herzfelde
Tel: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Werke / Lager / Niederlassungen

Barby
MonplaisirstraRe 33
39249 Barby

Tel: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Finnentrop

Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Landsberg

Brehnaer Strafe 16
06188 Landsberg/Halle
Tel. 034602 456-78
Fax: 034602 456-61

Wolfertschwenden
HauptstraRe 67

87787 Wolfertschwenden
Tel. 08334 9827-0

Fax: 08334 9827-20

Kombilager

Halle

Delitzscher StraRe 72
06112 Halle/Saale
Tel.: 0345 1228-189
Fax: 0345 1228-183

Brieselang
HafenstraRe 1
14656 Brieselang
Tel.: 03321 4422-10
Fax: 03321 4422-16

Hamburg

HalskestraRe 38

22113 Hamburg-Billbrook
Tel: 040 70293-757

Fax: 040 70293-883

Mainz

Dammweg 3
55130 Mainz

Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Wilfrath
Meiersberger StraRe
42489 Wlfrath

Tel.: 02058 896-0
Fax: 02058 896-200

Ismaning
Rote-Kreuz-Str. 15
85737 Ismaning
Tel.: 089 45125475
Fax: 089 45125488

Merdingen
Paul-Mathis-StraRe 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Buxtehude

Soltauer Chaussee 80

21614 Buxtehude
Tel.: 04168 919-252
Fax: 04168 919-344

Heimsheim

Beim groRen Stein
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Merdingen
Paul-Mathis-Strale 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

NUrnberg
Am Tower 17

90475 NuUrnberg-Feucht

Tel: 09128 7236-0
Fax: 09128 72361-49

Adressen Standorte

Weilerswist
Metternicher StralRe 17
53919 Weilerswist
Tel.. 02254 605-81

Fax: 02254 605-98

Datteln-Natrop
Alfons-Deitermann-StraRe 1
45711 Datteln

Tel.: 02363 399-0

Fax: 02363 399-383

Herzfelde
BirkenstraRRe 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Weilerswist
Metternicher StraRe 17
53919 Weilerswist
Tel.. 02254 605-81

Fax: 02254 605-98

Adressen



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand 01. Januar 2021

I. Allgemeines

1) Dies sind die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
Saint-Gobain Weber GmbH (im Folgenden jeweils einzeln auch
,Saint-Gobain Weber").

2) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten
nur gegenuber Unternehmern (§ 14 BGB) sowie gegenuber juris-
tischen Personen des offentlichen Rechts und &ffentlich-rechtli-
chen Sondervermdgen.

3) Es gelten ausschlieRlich die Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen von Saint-Gobain Weber sowie fur Silolieferungen
zusdtzlich die Silo-Aufstellbedingungen von Saint-Gobain Weber.
Entgegenstehende, abweichende oder ergdnzende Geschdfts-
bedingungen des Kunden erkennt Saint-Gobain Weber nicht an,
es sei denn, Saint-Gobain Weber hatte ausdrucklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen von Saint-Gobain Weber gelten auch dann, wenn
Saint-Gobain Weber in Kenntnis der Geschdftsbedingungen des
Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausfuhrt.

4) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mundliche Verein-
barungen mit dem Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrag
zu treffen, die von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen.

Il. Angebot und Vertragsabschluss
1) Angebote von Saint-Gobain Weber erfolgen stets freibleibend.

2) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot.
Saint-Gobain Weber ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von
zwei Wochen nach dessen Zugang bei Saint-Gobain Weber
anzunehmen.

3) Die Annahme durch Saint-Gobain Weber kann durch Zusen-
dung einer Auftragsbestdtigung oder der Auslieferung der bestell-
ten Ware an den Kunden erkldrt werden.

lll. Vertragsinhalt

1) Beim Verkauf von Produkten nebst Zubehér einschlieRlich
Wdrmeddmm-Verbundsystemen verpflichtet sich Saint-Gobain
Weber vorbehaltlich ziffer VIIl, dem Kdufer die Sache zu Uberge-
ben und das Eigentum an der Sache frei von Sach- und Rechts-
madngeln zu verschaffen. Abfillbedingte Mehrlieferungen (Pump-
truck-/Silolieferungen) werden dem Kunden nach RUckwiegung
gutgeschrieben. Abfillbedingte Minderlieferungen (Pumptruck-/
Silolieferungen) bis zu einer Abweichung von 10 % sind technisch
bedingt, begrinden keine Vertragsverletzung seitens Saint-Gobain
Weber und stellen auch keine Teilleistung dar.

2) Die Einweisung des Kunden durch Saint-Gobain Weber in die
Maschinentechnik begrindet keine Verpflichtung zur Verarbei-
tung von Produkten seitens Saint-Gobain Weber. Eine Haftung von
Saint-Gobain Weber ist —auch wenn sich Saint-Gobain Weber zur
VertragserfUllung Dritter bedient — bei fehlerhafter Verarbeitung
von Produkten (soweit Saint-Gobain Weber diese nicht zu ver-
treten hat) oder falscher Anwendung von Maschinentechnik aus-
geschlossen. Nach erfolgter Einweisung in die Maschinentechnik
haftet der Kunde selbstverantwortlich fUr etwaige Verarbeitungs-
fehler, soweit Saint-Gobain Weber diese nicht zu vertreten hat.
Wird ein Mitarbeiter von Saint-Gobain Weber seitens des Kun-
den dennoch in die Verarbeitung des Produktes miteinbezogen,
so Ubernimmt der Kunde selbstverantwortlich etwaige durch
die Einbeziehung des Mitarbeiters entstehende Haftungsverant-
wortung infolge solcher Verarbeitungsfehler, soweit Saint-Gobain
Weber diese nicht zu vertreten hat.

3) Eine Beratungspflicht von Saint-Gobain Weber wird nur dann
begrindet, wenn die Beratungsleistung schriftlich vereinbart
wurde. Dabei beschrdnkt sich die Beratungsleistung ausschlieR-
lich auf Produkte, die von Saint-Gobain Weber hergestellt oder
vertrieben werden. Eine Schadenersatzpflicht wegen etwaiger
fehlerhafter Beratung ist nur bei schriftlicher Ratserteilung gege-
ben, wobei die Haftung von Saint-Gobain Weber gemaR Ziffer XillI
beschrdnkt ist.
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IV. Preise

1) Die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preislisten
von Saint-Gobain Weber werden Vertragsbestandteil, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen worden ist. Diese werden dem
Kunden auf Verlangen ausgehdndigt. Die Preise verstehen sich
in Euro zuzUglich jeweils gultiger gesetzlicher Mehrwertsteuer.

2) Erhdhen sich die Listenpreise von Saint-Gobain Weber und
liegen zwischen Bestellung und Lieferung mehr als 4 Monate, sind
abweichend von Ziffer 1 die zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen
Preislisten — abziglich bereits vereinbarter Rabatte oder Skonti
- maRgeblich.

3) Die ,Franko-Preise” — soweit vereinbart — gelten bei Bestellung/
Anlieferung an eine Abladestelle ab einem Gesamtwert von
1.200,00 EUR — sofern kein hoherer Bestellwert vereinbart wurde.
FUr Lieferungen von Teilpartien bzw. Kleinbestellungen wird ein
Kleinbestellzuschlag gemdR gultiger Preisliste berechnet. Bei
Selbstabholern von Silo-, Sack-, Eimerware und WDVS-Produkten
gewdhrt Saint-Gobain Weber — soweit ,Franko-Preise” vereinbart
wurden — eine Frachtvergitung gemdR jeweils gUltiger Preisliste
(ziffer 1und 2).

4) Sofern ,Franko-Preise” vereinbart sind, gelten diese innerhalb
der vereinbarten Liefergrenzen. Ohne vereinbarte Liefergrenzen
gelten diese fuUr das deutsche Festland. Sind keine ,Franko-Preise”
vereinbart, sind die Preise als ,ab Werk" zu verstehen. Bei nach-
trdglichen Anderungen der Lieferadresse trdgt der Kunde alle
daraus entstehenden zusdtzlichen Kosten.

V. Gefahriibergang/Lieferungen

1) Die Gefahr geht spdtestens mit der Ubergabe des Liefergegen-
standes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maRgeblich ist)
an den Spediteur, FrachtfUhrer oder sonst zur AusfUhrung der
Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden Uber. Dies gilt
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder Saint-Gobain We-
ber noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) Uber-
nommen hat. Verzégert sich der Versand oder die Ubergabe
infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt,
geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber Uber, an
dem der Verkdufer versandbereit ist und dies dem Auftraggeber
angezeigt hat.

2) Im Falle hdherer Gewalt sowie sonstiger unvorhersehbarer
und auRergewodhnlicher Umstdnde, z.B. Betriebsstérung, Streik,
Aussperrung, behordliche Eingriffe, Energieversorgungsschwie-
rigkeiten usw., die Saint-Gobain Weber nicht zu vertreten hat und
die eine termingemdRe AusfUhrung Ubernommener Auftrdge
unmoglich machen, verldngert sich die Lieferzeit um die Dauer
der Verhinderung.

3) Abladungen mit Hilfe von Ladekrdnen, Mitnahmestaplern, etc.
werden gemdR den in der jeweils gultigen Preisliste (Ziffer IV
Absatz 1und 2) aufgefUhrten Sdtzen berechnet. Die Ausgabe von
Paletten durch Saint-Gobain Weber erfolgt im Tausch gegen
Paletten gleicher GUte. Die Mitarbeiter des annehmenden Saint-
Gobain Weber Werk entscheiden, ob die zum Tausch angebote-
nen Paletten die notwendige GUte aufweisen und als Tausch-
paletten angenommen werden. Sofern zusdtzliche Paletten be-
notigt werden, stellt Saint-Gobain Weber diese gemdR den
jeweils gUltigen Sdtzen der Preisliste in Rechnung. Eine RUckgabe
von Paletten zu den jeweils gUltigen Sdtzen ist mdglich, jedoch
nur in dem Umfang, wie zuvor von Saint-Gobain Weber Paletten
wdhrend eines Zeitraums von 12 Monaten rickwirkend ab Zurver-
fugungstellung in Rechnung gestellt wurden.

4) sémtliche Lieferungen erfolgen unter dem Vorbehalt einer
befahrbaren, verkehrssicheren AnfuhrstraRe fUr Fahrzeuge mit
einem zul. Gesamtgewicht von 40 t. Der Kunde garantiert die
Befahrbarkeit und die Verkehrssicherheit der AnfuhrstraRRe. Bei
gewdlnschter Entladung durch Saint-Gobain Weber erfolgt dies
frei Bordsteinkante.



5) Bei Lieferung von Siloware hat der Kunde einen geeigneten
standsicheren Siloplatz rechtzeitig vorzubereiten und sicherzu-
stellen. Bei Silostellungen — auch in Abwesenheit des Kunden - ist
der Kunde verpflichtet, bei erkennbarer geféhrlicher oder gefdhr-
dender Silostellung unverzuglich Saint-Gobain Weber zu infor-
mieren. Dies gilt auch, wenn sich die Geféhrdung oder die Ge-
fahrlichkeit der Silostellung durch duRere Umstdnde (z.B. Witte-
rungseinflUsse) ergibt. Wenn Silos teilweise oder ganz auf éffent-
lichen StraRen, Pldtzen oder FuRgdngerwegen aufgestellt wer-
den, so muss hierfir durch den Kunden als Benutzer des Silos
zuvor eine Genehmigung der ortlich zustdndigen Behdrde ein-
geholt und Saint-Gobain Weber vorgelegt werden. Bei Dunkel-
heit ist an den Silos durch den Kunden eine Beleuchtung anzu-
bringen. Die Verkehrssicherungspflicht einschlieRlich der Ver-
pflichtung zur Erfullung 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften sowie
ausreichender Sicherung gegen Geféhrdung Dritter liegt ab Uber-
gabe von Baumaschinen und Silos ausschlieRlich beim Kunden.
Wird gegen diese Vorschriften verstoRen, sind offentlich-recht-
liche Auflagen vom Kunden zu erfUllen und eventuelle BuRRgelder
sowie Schdden vom Kunden zu tragen.

Siloware ist nicht an allen Standorten Uber das gesamte Sorti-
ment verfigbar (siehe de.weber/lieferstandard).

VL. Lieferungsnachweis

FUr den Fall, dass der Nachweis fUr gelieferte Produkte oder Bau-
maschinentechnik nicht durch vom Kunden unterzeichnete Liefer-
scheine erbracht werden kann, kann der Liefernachweis durch
Bestdtigung des liefernden Saint-Gobain Weber-Mitarbeiters bzw.
des von Saint-Gobain Weber beauftragten Spediteurs erbracht
werden.

VII. Zahlung

1) Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen sind Rech-
nungen ab Rechnungsdatum innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skon-
to oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen. Nicht skon-
tierfahig sind Nebenleistungen und sonstige Dienstleistungen.

2) Eine Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenansprichen
gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von Saint-Gobain Weber
nicht bestritten, anerkannt oder rechtskrdftig festgestellt ist. Ein
ZuriUckbehaltungsrecht wegen Teilleistungen nach § 320 Abs. 2
BGB steht dem Kunden nicht zu.

VIIl. Eigentumsvorbehalt

1) An sdmtlichen von Saint-Gobain Weber gelieferten Waren be-
hdlt sich Saint-Gobain Weber das Eigentum bis zur vollstdndigen
Bezahlung der gesamten Forderung aus der Geschdftsverbindung
vor.

2) Verpfédndungen oder SicherungsiUbereignungen der unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferten Waren durch den Kunden sind un-
zuldssig. Im Falle einer Pfadndung durch Dritte ist Saint-Gobain
Weber unverziglich davon zu unterrichten.

3) Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt ste-
hende Ware im ordnungsgemdRen Geschdftsgang weiter zu ver-
duRern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten erganzend
folgende Regelungen:

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung der von Saint-Gobain
Weber gelieferten Produkte entstehenden Erzeugnisse zu de-
ren vollen Wert, wobei Saint-Gobain Weber als Hersteller gilt.
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt
Saint-Gobain Weber Miteigentum im Verhdltnis der Rech-
nungswerte (einschlieRlich Umsatzsteuer) der verarbeiteten,
vermischten oder verbundenen Waren.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeug-
nisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde
schon jetzt insgesamt bzw. in Hohe des etwaigen Miteigen-
tumsanteils von Saint-Gobain Weber gemdR vorstehender
Ziffer I. zur Sicherheit an Saint-Gobain Weber ab. Saint-Gobain
Weber nimmt hiermit die Abtretung an.
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¢) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben
Saint-Gobain Weber ermdchtigt. Saint-Gobain Weber ver-
pflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen Saint-Gobain Weber
gegeniUber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerdt, kein
Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist
und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfdhigkeit vorliegt.
Ist dies aber der Fall, so kann Saint-Gobain Weber verlan-
gen, dass der Kunde Saint-Gobain Weber die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehodrigen
Unterlagen aushdndigt und den Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehdérigen
Unterlagen aushéndigt und den Schuldnern (Dritten) die Ab-
tretung mitteilt.

d) Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die
Forderungen von Saint-Gobain Weber um mehr als 10 %, wird
Saint-Gobain Weber auf Verlangen des Kunden Sicherheiten
nach der Wahl seitens Saint-Gobain Weber freigeben.

4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, ist Saint-Gobain Weber berechtigt, nach den
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurickzutreten und/oder
die dem Kunden zur Verfigung gestellten Silos und Baumaschinen
einschlieRlich Zubehor nebst gelieferten Waren aufgrund des
Eigentumsvorbehaltes herauszuverlangen. Das Herausgabe-
verlangen beinhaltet nicht zugleich die Erkldrung des RUck-
tritts; Saint-Gobain Weber ist vielmehr berechtigt, lediglich
die dem Kunden zur Verfugung gestellten Silos und Bauma-
schinen einschlieRlich Zubehoér nebst gelieferten Waren heraus-
zuverlangen und den RUcktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den
félligen Kaufpreis nicht, darf Saint-Gobain Weber diese Rechte nur
geltend machen, wenn Saint-Gobain Weber dem Kunden zuvor
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat, es sei
denn, dass eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist.

IX. Miet-, Service- und Dienstleistungsgebihren

1) Die Miet-, Service- und DienstleistungsgebuUhren fir Silo- und
Maschinentechnik und weitere Service- und Dienstleistungen rich-
ten sich nach der jeweils gUltigen Preisliste.

2) Die Miet- und Servicegebuhren beinhalten alle Serviceleistungen
und Ersatzteile aufgrund regelmdRigen VerschleilRes. Serviceleis-
tungen und Ersatzteile, die auf vorsdtzliche oder fahrldssige Be-
schddigung oder mangelhafte Reinigung zurickzufUhren sind,
werden gemdR gultiger Preisliste (Ziffer IV Absatz 1 und 2) bzw.
in Héhe der tatsdchlichen Kosten (Ersatzteile/Monteurstunde/
Anfahrt/km-Satz) in Rechnung gestelit.

3) Saint-Gobain Weber stellt gewartete und einsatzbereite Silo-/
Maschinentechnik zur Verfigung. Sofern wdhrend des Betriebes
Stérungen auftreten, sind diese Saint-Gobain Weber unverzig-
lich mitzuteilen. Saint-Gobain Weber verpflichtet sich, aufgetre-
tene Stérungen umgehend zu beseitigen.

4) Die jeweiligen Mieten werden auf Basis der marktUblichen Silo-
durchsdtze pro Tag ermittelt. Bei langeren Silo-/Maschinenstand-
zeiten wird eine Silo-/Maschinenmiete gemdR gultiger Preisliste
(ziffer IV Absatz 1und 2) berechnet.

5) Die Beendigung der Arbeiten auf der Baustelle, fir die das Silo
bendtigt wurde, muss dem Saint-Gobain Weber-Kundenservice
unter Angabe der Silonummer unverziglich gemeldet werden.

6) Fur Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, auf eine andere
Baustelle, Wartezeiten auf der Baustelle sowie fur zusdtzliche
Fahrten werden die Transportleistungen gemdR gultiger Preisliste
(ziffer IV Absatz 1und 2) in Rechnung gestellt.
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X. Rucknahme von Waren

Die RUcknahme verkaufsfahiger Ware — auRer im Falle von man-

gelhaft ausgelieferter Ware — ist nur méglich

a) fUr lose Waren, deren Haltbarkeit noch mindestens die Halbe

der im technischen Merkblatt angegebenen Lagerzeit besitzt.

b) Bei RUcknahme von Siloware werden bestellte & nicht ver-
brauchte Mengen Uber 1t bei allen Produktgruppen auRer
Mauermortel, Estrich, Betonprodukten Uber 2 t mit dem Rech-
nungspreis abzuglich Vorfrachtabzigen gemdaRk gultiger Preis-

liste (ziffer IV Absatz 1 und 2) vergutet.
WarenrUcklieferungen in piccolo-Silos werden nicht vergutet.

Die RUcknahme der von uns gelieferten mangelfreien verpack-
ten Ware ist ausgeschlossen. Erkldren wir uns ausnahmsweise
mit der RUcknahme mangelfreier verpackter Ware mit Waren-
wert > 200 € einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafur nur
insoweit, wie wir die uneingeschrdnkte Wiederverwendbarkeit
feststellen. FUr die Kosten der PrUfung, Aufbereitung, Umarbei-
tung und Neuverpackung werden die tatsdchlichen Kosten,
mindestens 35 % des Rechnungsbetrages abgezogen. Eventuell
anfallende Frachtkosten fUr die RUckfracht werden zusdtzlich in
Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahilt,

sondern dient nur zur Verrechnung mit kUnftigen Lieferungen.

Die RUcknahme von nicht lagergefihrten Produkten (Produktions-
sortiment, z.B. farbige Edelputze, Sonderprodukte, Maschinen-
ersatzteile und Produkte auf Reaktionsharzbasis etc.) ist nicht

moglich.

XI. Angaben zu Ergiebigkeiten/Verbrauchsmengen/Farbton und

Struktur

1) Ergiebigkeits- und Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, da die
Verbrauchsmenge von der Beschaffenheit des Untergrundes und
der Verarbeitung abhdngt. Bei Bestellungen sind deswegen stets
die Materialmenge und nicht die Anwendungsflaéche anzugeben.
Materialverbrauchsmengen, die auf Kundenwunsch von Saint-
Gobain Weber Mitarbeitern ermittelt bzw. Verbrauchsmengen, die
den Unterlagen von Saint-Gobain Weber entnommen werden,
kénnen nicht als fUr den Einzelfall verbindlich angesehen werden.

2) Bei farbigen Produkten, z. B.Kratzputzen und Ober-/Edelputzen,
kann keine Gewdhr fur Farbton und Oberfldchenstruktur Uber-
nommen werden. Geringe Farbtonabweichungen sind rohstoff-

bzw. strukturbedingt und stellen keinen Mangel dar.

XIl. Sach- und Rechtsmdngel

1) Der Kunde hat die Pflicht zur schriftlichen RUge und zwar bei
sichtbaren Mdngeln binnen einer Woche bei Besitzibergang
sowie bei verborgenen Mdngeln binnen einer Woche nach
Entdeckung. Mdngel, die infolge angemessener Stichproben
sofort entdeckt werden kénnen, sind sichtbare Mdngel im Sinne
dieser Bestimmung. Ein rugepflichtiger Mangel liegt auch bei einer
Abweichung der bestellten und der ausweislich des Lieferscheins

tatsdchlich gelieferten Menge vor.
2) Eine Einstandspflicht von Saint-Gobain Weber entféllt, wenn

a) Saint-Gobain Weber nicht die erforderlichen Uberprifungen
der beanstandeten Ware oder des geltend gemachten Scha-

densfalls erméglicht werden;
b) der Kunde nicht rechtzeitig seiner RUgepflicht nachkommt;

¢) die von Saint-Gobain Weber gelieferten Waren im Wider-
spruch zu den anwendungstechnischen Richtlinien verarbeitet
werden, wie sie durch die einschldgigen DIN-Normen, die tech-
nischen Merkbldtter und gegebenenfalls durch Empfehlungen

von Saint-Gobain Weber-Mitarbeitern vorgegeben werden.

3) Unterldsst es der Kdufer die fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck maRkgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder
Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen
(z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt
er die im Handelsverkehr Ubliche Sorgfalt in erheblichem MaRe
(grobe Fahrldssigkeit).

4) Die Erforderlichkeit von Aufwendungen fUr das Entfernen
mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden
darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsdchlich angefal-
lenen Kosten der verninftigerweise vorgenommenen MaRnahme
in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.

§ 439 Absatz 3 BGB bleibt unberihrt.

5) Soweit die Kosten der Nacherfullung nach den Einzelfall-
umstdnden unverhdltnismdRig sind, darf der Verkdufer den Er-
satz dieser Aufwendungen verweigern. UnverhdltnismdaRig sind
die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfullung
im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand
oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem
unangemessenen Verhdltnis zueinanderstehen. Dies ist regel-
mdaRig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der
Nacherfillung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 %
des mangelbedingten Minderwerts Ubersteigen. Dies gilt nicht
im Falle eines Verbrauchsguterkaufes. Handelt es sich um einen
Verbrauchsgiterkauf gemdR §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkdu-
fer den an den Kdufer zu zahlenden Aufwendungsersatz auf ei-
nen angemessenen Betrag beschrdnken.

6) RUckgriffsanspriche des Kéufers gem. §§ 445a, 445b BGB
(RUckgriff des Verkédufers) bestehen nur insoweit, als der Kdu-
fer mit seinem Abnehmer keine Uber die gesetzlichen Mdngel-
anspriche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
Dabei besteht der Ruckgriffsanspruch des Kdufers gem. §§ 445q,
445b BGB jedoch nur bis zu einem Héchstbetrag von 150 % des
abgerechneten Warenwerts; dies qilt nicht fUr den Fall eines Re-
gresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Ver-
brauchsgUterkauf ist.

XIil. Sonstige Haftung

1) Saint-Gobain Weber haftet auf Schadensersatz — gleich aus
welchem Rechtsgrund — bei Vorsatz und grober Fahrldssigkeit
— einschlieRlich Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit der Vertreter
oder Erfullungsgehilfen von Saint-Gobain Weber.

2) Bei einfacher/leichter Fahrldssigkeit haftet Saint-Gobain Weber
nur

a) fir Schdden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers
oder der Gesundheit

b) fUr Schdden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (d.h. einer Verpflichtung, deren ErfiUllung die ordnungs-
gemdRe DurchfUhrung des Vertrags Uberhaupt erst ermdglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmdRig
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von
Saint-Gobain Weber jedoch auf den Ersatz des vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

3) Die vorstehenden Haftungsbeschrénkungen gelten nicht,
soweit Saint-Gobain Weber einen Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie fUr die Beschaffenheit der Ware Ubernom-
men hat. Das Gleiche gilt fur Anspriche des Kunden nach dem
Produkthaftungsgesetz.

4) Im Ubrigen ist die Schadensersatzhaftung — ohne RUcksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches — aus-
geschlossen. Insoweit haftet Saint-Gobain Weber insbesondere
nicht fUr Schdden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstan-
den sind, wie z.B. entgangener Gewinn und sonstige Vermdgens-
schaden des Kaufers.



XIV. Verjahrungsfristen

1) Anspriche des Kunden aufgrund der Mangelhaftigkeit der
Lieferung auf NacherfUllung, Schadensersatz und Verwen-
dungsersatz verjdhren in einem Jahr nach Ablieferung der
Kaufsache. Dies qilt nicht bei einer Sache, die entsprechend ihrer
Ublichen Verwendungsweise fUr ein Bauwerk verwendet worden
ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat; in diesem Fall tritt
Verjdhrung erst nach 5 Jahren ein. Im Falle von Ersatzlieferungen
und Nachbesserungen beginnt die Verjdhrungsfrist der Mdngel-
anspriche nicht erneut und endet entsprechend der urspring-
lichen Verjahrungsfrist der Mdngelanspriche.

2) Soweit der Nacherfillungsanspruch verjéhrt ist, sind die An-
spruche auf Minderung und die AusUbung eines RUcktrittsrechts
ausgeschlossen. Der Kunde kann in diesem Fall die Zahlung
des Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des
RUcktritts oder der Minderung dazu berechtigt sein wirde. Im
Falle des RUcktrittsausschlusses und einer nachfolgenden
Zahlungsverweigerung sind wir berechtigt, vom Vertrag zurick-
zutreten.

3) Die Verjdhrungsfrist fur RUckgriffsanspriche des Ké&ufers
gem. §§ 445a, 445b BGB betrégt ein Jahr ab gesetzlichem
Verjdhrungsbeginn, es sei denn der letzte Vertrag der Lieferkette
ist ein VerbrauchsgUterkauf. In diesem Fall qgilt die gesetzliche
Verjdhrungsfrist.

4) FUr sonstige Schadensersatzanspriche, die in den vorliegenden
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Saint-Gobain
Weber nicht explizit geregelt sind, gelten die gesetzlichen Fristen.

XV. Haftung fiUr Gberlassene Maschinentechnik

FUr sémtliche im Zusammenhang mit der von Saint-Gobain Weber
gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schdden,
soweit diese Saint-Gobain Weber nicht zu vertreten hat, ist nach
Ablieferung der Silo- und Maschinentechnik ausschlieRlich der
Kunde verantwortlich. Dies gilt auch fUr Mortelschlduche. SGmt-
liche dem Kunden Uberlassene Maschinen und Maschinenteile
einschlieRlich Mértelschlduche werden von Saint-Gobain Weber
regelmdRig auf Sicherheit und Funktionsfdhigkeit hin Uberpruft.
Dies entbindet den Kunden nicht von seinen eigenen Verpflich-
tungen, sdmtliche Ubernommene Teile vor jeder Inbetriebnahme
auf ihren ordnungsgemdRen Sicherheitszustand zu Uberprifen.
Der Kunde haftet fUr alle Schdden, soweit diese nicht von Saint-
Gobain Weber zu vertreten sind — auch solche gegenuber Dritten —,
die durch den Gebrauch von Maschinentechnik und Mértelschldu-
chen entstehen, insbesondere bei unterlassenen SicherheitsUber-
prifungen oder unsachgemdRem Gebrauch. Der Kunde haftet
auch fur den zufdlligen Untergang der Uberlassenen Gegenstdnde
(z.B. Diebstahl durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. Die Haftung von Saint-Gobain Weber
ist gemadR Ziffer XlIl beschrdnkt.
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XVI. Datenschutz

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen
der Geschdftsbeziehung unter Beachtung der Datenschutz-
Grundverordung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) verarbeitet und soweit bei der Vertragsabwicklung not-
wendig an verbundene und beteiligte Unternehmen entsprechend
der gesetzlichen Bestimmungen weitergegeben.

XVII. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Erfillungsort

FUr die Saint-Gobain Weber GmbH ist der Gerichtsstand DUssel-
dorf. Auf das Vertragsverhdltnis wird ausschlieRlich deutsches
Recht angewendet. ErfUllungsort fUr sdmtliche Lieferungen und
Leistungen (auch bei Franko-Lieferungen) ist der Gerichtsstand
von Saint-Gobain Weber.

XVIII. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschdftsbedingungen
unwirksam sein, so treten an deren Stelle die jeweils gelten-
den gesetzlichen Regelungen. Die Wirksamkeit der Ubrigen Ge-
schdftsbedingungen bleibt davon unberUhrt.

Exportkontrollrecht

1) Der Kdufer verpflichtet sich, folgende Geschdfte in jedem Fall
zu unterlassen:

+ Geschdfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US
Exportvorschriften stehen;

Geschdfte mit UN/EU-Embargostaaten, die verboten sind;

Geschdfte, fUr die eine erforderliche Genehmigung nicht vor-
liegt.
Der Kdufer haftet fur sdmtliche Aufwendungen und Schdden, die
Saint-Gobain Weber als Verkdufer aus einer Zuwiderhandlung ent-
stehen.

2) Die vertraglichen Verpflichtungen von Saint-Gobain Weber als
Verkdufers entfallen, soweit ihnen nationale oder internationale
Vorschriften des AuRenwirtschaftsrechts und/oder Embargos
und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem der-
zeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und keine
Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Ké&ufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung fUr den vorgesehenen
Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priufen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprifungen.
Praxiswerte kénnen von diesen abweichen. Die jeweils gultige Version eines Technischen Merkblatts kann auf www.de.weber heruntergeladen
werden. Somit kénnen die hier beschriebenen Produktinformationen und -beschreibungen eventuell von diesem abweichen.
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Umfassende Mauerwerksanierung

Daten und Fakten

Objekt:

Hoérder Burg, Dortmund

Objektart:

Historisches Baudenkmal

Architekturbuiro:

Schamp und Schmalder, Dortmund

Ausgefihrt von: f
Budzinski, Maler und Bautenschutz,

unna

Umfang: —
480 m?

Fertigstellung: | | |
Mauerwerksanierung November 2015

Referenzobjekt
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Horder Burg sicher abgedichtet

Die Ho6rder Burg in Dortmund wurde im 12. Jahrhundert an der Emscher als
Wasserburg erbaut. Nach einer wechselvollen Geschichte wurde um 1920 eine
Vorburg im historistischen Stil angebaut, die als Verwaltungsgebdude diente.
Heute liegt das Baudenkmal am neu entstandenen Phonix-See und wird nach
der Sanierung die Sparkassenakademie NRW beherbergen.

Bei einem so alten Gebdude in unmittelbarer Nadhe zu Wasser kommt der
sorgfdltigen Bauwerksabdichtung herausragende Bedeutung zu. Nach einer
eingehenden Beratung durch Anwendungstechniker von Weber entschied man
sich fUr eine innenseitige Mauerwerksanierung. Das Team der beauftragten
Firma Budzinski aus Unna legte zundchst das Mauerwerk frei und reinigte es.
Nach dem Anlegen einer Hohlkehle am Wand-Sohlen-Anschluss brachten die
Bautenschutz-Profis eine Horizontalsperre ein. Dafur bohrten sie im Abstand
von 8-12 cm Lécher in die Fugen, die sie mit der Injektionscreme webertec 946
verfUllten. Diese Creme bildet im Mauerwerk eine Sperre gegen aufsteigende
Feuchtigkeit. Darauf folgte der Auftrag des Egalisierungsputzes webertec 934
sowie die reaktive Flexschldmme 2 k schnell weber.tec Superflex D 2 in 3 Lagen.
Nach Durchtrocknung wurde abschlieRend das Weber Sanierputzsystem
aufgebracht. In den so dauerhaft vor Feuchtigkeit geschitzten Kellerrdumen
wird kunftig die EDV Technik sicher untergebracht.

Verwendete Weber-Produkte:

webertec 933 Hohlkehlenspachtel

weber.tec 946 Injektionscreme

webertec 934 Wassersperrputz WSP

weber.tec Superflex D 2 Reaktive Flexschlémme 2 k schnell
weber.san 950 Spritzbewurf

weber.san 954 Sanierputz weifl2
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Wohnerlebnis auf dem Wasser mit innovativem Glas-WDVS

Daten und Fakten

Objekt:
WaterHouses, Am Inselpark,
Hamburg-Wilhelmsburg

Bauherr:
Hochtief Solutions AG formart Hamburg

Objektart:
mehrgeschossige Wohngebdude

Planung:
Schenk + Waiblinger Architekten,
Hamburg

Ausgefihrt von:
Bjorn Stoltz FuRbodenbau, Potsdam

Umfang:
ca. 600 m2 verlegte Fldche

Fertigstellung:
Mai 2013



WaterHouses

Als Teil der Internationalen Bauausstellung IBA 2013 im Hamburger Stadtteil
Wilhelmsburg entstanden in einem Wasserbecken zwischen Hafen und Suder-
elbe vier Triplex-Hduser mit je drei Wohneinheiten und ein Hochhaus mit neun
Etagen.

Die von Schenk + Waiblinger entworfenen WaterHouses wurden auf Pfdhlen in
einem RUckhaltebecken fUr Regenwasser errichtet und sind damit wegweisend
fUr einen ressourcenschonenden Umgang mit Fldche. Alle Gebdude erreichen
den Passivhausstandard.

Durch die Ndhe zum Wasser muss die Bauwerksabdichtung dauerhaft héchs-
ten Belastungen standhalten. Hier entschieden sich die Planer fUr die Reaktive
Dickbeschichtung 2 K schnell webertec Superflex D 24. An der Fassade kam das
neuartige Warmeddmm-Verbundsystem webertherm style Glas zum Einsatz,
das erste WDVS mit geklebten Glaselementen. Es verbindet die Energieeffizienz
einer geddmmten Gebdudehulle mit der Eleganz von Glasfassaden. Die farbigen
Glaspaneele bilden einen reizvollen Kontrast mit verputzten Fldchen und unter-
streichen den innovativen Charakter der WaterHouses. Um das umgebende
Wasser zu schitzen, forderte die Stadt Hamburg auf den Putzflachen ein
Oberflachenfinish ohne auswaschbare Biozide — eine Anforderung, die der
Fassadenputz weber.pas 461 AquaBalance erfUllt

Verwendete Weber-Produkte:
webertec Superflex D 24 Reaktive Dickbeschichtung 2 K schnell

WDVS webertherm style Glas mit Klebe- und Armierungsmortel webertherm 301
und Systemkleber webertherm style Glas

weber.pas 461 AquaBalance Pastdser Oberputz

Referenzobjekt
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Linden-Apotheke, 63825 Schollkrippen

Referenzobjekt

Daten und Fakten

Objekt:
Apotheke, Altbau

AusfUhrung:

SNGBau Dienstleistungen GmbH
Aschaffenburger StraRe 86
63825 Schollkrippen

Fldche:
100 laufende Meter Hohlkehle,
ca. 200 m?2 Wandfldche

Fertigstellung:
Mdrz 2019



@33 o
e

l
2 v.'_,-u e r. T

¥ 1 i
e L e

Fachgerechte Kellersanierung in Apotheke

Die Linden-Apotheke im unterfrénkischen Schollkrippen befindet sich in einer
schoénen alten Backstein-Villa. Als im Keller, der zur Lagerung von Medikamen-
ten genutzt wird, Feuchteschdden auftraten, Ubernahm das Team der SNGBau
Dienstleistungen GmbH die fachgerechte Sanierung. Dazu wurde der feuchte
Putz innen abgeschlagen und die Fugen ausgekratzt, sowie die Hohlkehle aus-
gebildet.

Um die aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen, wurde eine Emulsion in das
Mauerwerk injiziert, danach die Wdnde in zwei Lagen mit einem Egalisier-
spachtel und einem Wassersperrputz abgespachtelt und waagerecht abge-
zahnt. Den Abschluss bildete der Auftrag eines luftporenreichen Sanierputzes.

Verwendete Weber-Produkte:

weber.tec 946 Injektionscreme

weber.tec 933 Hohlkehlen- und Egalisierspachtel
webertec 934 Wassersperrputz WSP

weber.san 954 Sanierputz WTA

Referenzobjekt
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Einfache Sanierung von Betonbauteilen

Daten und Fakten

Objekt:
Flughafen DUsseldorf

Bauherr:
Flughafengesellschaft DUsseldorf

Objektart:
Infrastrukturbau

Umfang:
1.500 m?

Fertigstellung:
Auqgust 2015
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Flughafen Disseldorf

Beton ist ein extrem widerstandsfahiger Baustoff, doch auch an ihm nagt die
Zeit, insbesondere, wenn er besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Dies war
der Fall bei einem Ubergang auf dem Dach des Flughafens Dusseldorf. Durch
eine Maschine, die regelmdRig die Aluminiumfassade reinigt, blieb auf einer
BrUstung und der Rinne davor hdufig Wasser stehen. Dies fUhrte Uber die Jahre
zu Schdden: An einigen Stellen war der Beton abgeplatzt; der Bewehrungsstahl
lag offen und korrodierte. Zudem bestand die Gefahr, dass Wasser in den
darunterliegenden Bereich des Flughafens eindrang.

Der Flughafenbetreiber beauftragte einen Fachbetrieb mit einer Sanierung und
Abdichtung der betroffenen Bereiche. Dabei kam das Betonsanierungssystem
weber.rep duo von Saint-Gobain Weber zum Einsatz. Dieses System deckt vier
Arbeitsschritte mit nur zwei Kombiprodukten ab: Nach einer Reinigung der Aus-
bruchstellen wurde zundchst weber.rep KB duo aufgetragen, das als Korrosions-
schutz und zugleich als Haftbricke fungiert.

Danach wurden die Fehlstellen mit dem Betonersatzmortel weber.rep R4 duo
reprofiliert. Die Feinspachtelung erfolgte nach einem Bendssen der betroffenen
Stellen ebenfalls mit weber.rep R4 duo. AbschlieRend wurde als zusdtzlicher
Oberflachenschutz der Anstrich webertec 771 aufgetragen, der die Karbonati-
sierung des Betons hemmmt. Zur Abdichtung der Bauteile brachte der Verarbei-
ter in der Aufstandsfuge von der Bristung zur Bodenrinne zundchst die Dicht-
folie weber.sys 982 an, dann wurde auf der gesamten Fldche die reaktive Flex-
schldmme 2 k schnell webertec Superflex D 2 aufgetragen.

Verwendete Weber-Produkte:

weber.rep KB duo Korrosionsschutz und Haftbricke
weber.rep R4 duo Betonersatzmortel und Feinspachtel
weber.sys 982 Dichtfolie

weber.tec Superflex D 2 Reaktive Flexschlémme 2 k schnell
webertec 771 Oberfldchenschutzsystem
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Nachtrdgliche Mauerwerkssanierung in e

xtrem dicken Mauern
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Daten und Fakten

Objekt:

Antoniusheim, Vreden

Objektart:

Gebdudekomplex mit landwirtschaft-
licher Nutzung

Architekt:

behet bondzio lin architekten GmbH &
Co. KG, MUnster

Bauherr:

Verein fUr katholische Arbeiterkolonien
in Westfalen, Vreden

Ausfihrung:

KaSaTech Sanierungswerkstatt, Rhede

Umfang:
ca. 550 m?

Fertigstellung:
April 2012




St. Antoniusheim, Vreden

Das St. Antoniusheim in Vreden ist ein Gebdudekomplex von 1908, in dem heute
Werkstdtten des Vereins fur katholische Arbeiterkolonien untergebracht sind.
Eine Analyse des Mauerwerks erbrachte einen extrem hohen Durchfeuchtungs-
grad von nahezu 100 Prozent.

Das KasaTech-Team fUhrte die Abdichtung der ehemaligen Kapelle in Abspra-
che mit den Experten des Herstellers Saint-Gobain Weber mit der Horizontal-
sperre SMK webertec 940 E durch, die sich insbesondere fUr starke Durchfeuch-
tung und groRe Mauerwerksdicken eignet. FUr die auf 200 laufenden Metern
ausgefUhrte Niederdruckinjektion wurden dabei aufgrund der bis zu 80 cm
dicken Mauern mehr als 1.500 Liter SMK-Konzentrat verarbeitet.

Zudem fUhrte KaSaTech auf 350 m? mit einem hochwertigen mineralischen
Abdichtungssystem von Weber eine dreilagige flexible nachtrdgliche AuRen-
sowie eine Innenabdichtung aus, so dass eine durchgdngige Anbindung an die
Horizontalsperre gegeben war. Zum Schutz der Abdichtung wurde im AuRen-
bereich eine dreiteilige Drdnagebahn montiert. Im Sockelbereich sowie einem
GroRteil der Kapellen-Fassadenfldche trugen die Verarbeiter zudem eine
Fassadencreme als Schlagregenschutz auf.

Verwendete Weber-Produkte:

weber.tec 940 E Horizontalsperre SMK Silikonmikroemulsion
weber.tec 941 Horizontalsperre

weber.tec Superflex D 2 Reaktive Flexschldmme 2 k schnell
weber.sys 984 Drdnagebahn

webertec 775 Hydrophobierungscreme

Referenzobjekt

Referenzobjekt
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FEUCHTESCHUTZ
UND RRDON-STOPP

webertec Superflex D 24

Rundum sicher: Eine Abdichtung des erdberUhrten Mauerwerks
mit der hochflexiblen Reaktivabdichtung schitzt nicht nur
zuverldssig gegen Feuchtigkeit, sondern verhindert

auch das Eindringen von Radongas durch die

Gebdudehulle.

Qualitdt ist
Superflex

"weber
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SAINT-GOBAIN

Wir von Weber Ubernehmen
Verantwortung fUr die Menschen und ihre Umwelt.

Wir schaffen
Wohlbefinden
fUr die
Menschen.

Wir haben Verstdndnis
fUr das, was den
Menschen wichtig ist.

Wir sind uns
unserer langfristigen

Verantwortung
bewusst.
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